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Abstract (en)
The process involves reacting an epoxy resin with an unsaturated carboxylic acid in the presence of a catalyst mixture comprising A. a cationic
catalyst selected from chlorides of monovalent to tetravalent metals and cation exchanger resins, and B. an anionic catalyst selected from Lewis
bases and anion exchanger resins.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Vinylesterharzen durch Umsetzung eines Epoxidharzes mit einer ungesättigten Carbonsäure
in Gegenwart einer Katalysator-Mischung aus A. einem kationischen Katalysator, ausgewählt aus Chloriden ein- bis vierwertiger Metalle und
Kationenaustauscherharzen und B. einem anionischen Katalysator, ausgewählt aus Lewis-Basen und Anionenaustauscherharzen.
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