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Abstract (en)
A method of obtaining composite chromium-based coatings consists in the electrochemical deposition from a chromizing electrolyte containing
colloidal cluster diamond particles measuring 0.001-0.01 microns at a concentration of 5-40 g/l.

Abstract (fr)
Un procédé d'obtention de revêtements composites à base de chrome fait appel au dépôt électrochimique à partir d'un électrolyte de chromage
contenant des particules colloïdales de diamant de 0,001 à 0,01 microns dans une concentration de 5 à 40 g/l.
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