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Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur galvanischen Abscheidung von Zink-Nickel-Legierungsüberzügen aus einem alkalischen
Zink-Nickel-Legierungsbad mit einem Zink-Nickel-Legierungselektrolyten und organischen Badzusätzen mit reduziertem Abbau der Badzusätze,
insbesondere der Amin-haltigen Additive. Hierbei wird ein Zink-Nickel-Legierungsbad mit 80 - 180 g/l NaOH und/oder KOH und 5 - 50 g/l
Chlorid und/oder Bromid verwendet. Die anodische Stromdichte wird dabei auf einen Wert im Bereich von 5 - 30 A/dm 2 eingestellt. Es hat sich
gezeigt, dass sich die vorstehend genannten Bedingungen sehr positiv auf die Reduzierung des Abbaus der im Zink-Nickel-Legierungsbad
enthaltenen Badzusätze, insbesondere der Amin-haltigen Additive, auswirkt, was im Zuge dessen gleichzeitig eine deutlich reduzierte Bildung von
Abbauprodukten, insbesondere Cyaniden, bewirkt.
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