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Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung der Menge einer auf mindestens einer Trägerplatte aufgetragenen pigmentierten
Schicht umfassend die Schritte: Aufnehmen von mindestens einem NIR-Spektrum der auf der mindestens einen Trägerplatte aufgetragenen
pigmentierten Schicht unter Verwendung von mindestens einem NIR-Detektor in einem Wellenlängenbereich zwischen 500 nm und 2500
nm, bevorzugt zwischen 700 nm und 2000 nm, insbesondere bevorzugt zwischen 900nm und 1700 nm; Bestimmen der Auftragsmenge der
pigmentierten Schicht durch Vergleich des für die zu vermessende Auftragsmenge der pigmentierten Schicht ermittelten NIR-Spektrums mit
mindestens einem für mindestens eine Referenzprobe mit bekannter Auftragsmenge an pigmentierter Schicht ermittelten NIR-Spektrums mittels
einer multivariaten Datenanalyse (MDA), wobei das mindestens eine für die mindestens eine Referenzprobe ermittelte NIR-Spektrum mit bekannter
Auftragsmenge an pigmentierter Schicht unter Verwendung desselben NIR-Detektors in einem Wellenlängenbereich zwischen 500 nm und 2500
nm, bevorzugt zwischen 700 nm und 2000 nm, insbesondere bevorzugt zwischen 900 nm und 1700 nm vorher bestimmt wurde.
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