
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

57
2 

87
1

A
3

TEPZZ 57 87_A¥T
(11) EP 2 572 871 A3

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3: 
03.04.2013 Patentblatt 2013/14

(43) Veröffentlichungstag A2: 
27.03.2013 Patentblatt 2013/13

(21) Anmeldenummer: 12181564.1

(22) Anmeldetag: 23.08.2012

(51) Int Cl.:
B29C 70/88 (2006.01) G01N 23/04 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME

(30) Priorität: 21.09.2011 DE 102011083160

(71) Anmelder:  
• Siemens Aktiengesellschaft

80333 München (DE)
• Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH

01307 Dresden (DE)

(72) Erfinder:  
• Andrich, Manuela

01279 Dresden (DE)
• Füßel, René

01127 Dresden (DE)
• Völker, Lutz

02826 Görlitz (DE)
• Hufenbach, Werner

01324 Dresden (DE)

(74) Vertreter: Maier, Daniel Oliver
Siemens AG 
Postfach 22 16 34
80506 München (DE)

(54) Textilverstärkter Faserverbund sowie Verfahren zur zerstörungsfreien Prüfung von 
Faserorientierung und Lagenaufbau in Bauteilen aus textilverstärkten Verbundwerkstoffen

(57) Die Erfindung umfasst einen textilverstärkten
Verbundwerkstoff 1 umfassen eine Verstärkungsfaser 2
und ein Matrixmaterial 3, wobei die Verstärkungsfaser 2
aus einem Faserstrang mit mehreren einzelnen Fasern
besteht. Zumindest ein Faserstrang umfasst dabei zu-
mindest eine Prüffaser, wobei der Dichteunterschied zwi-
schen der Einzelfaser des Faserstrangs und dem Ma-
trixmaterial 3 kleiner ist als der Dichteunterschied zwi-
schen der Prüffaser 4 und dem Matrixmaterial 3. Hier-
durch ergibt sich eine bessere Detektierbarkeit des Fa-
serstranges mit der Prüffaser 4 mittels einer computer-
tomographischen Untersuchung. Die Erfindung umfasst
weiter ein Verfahren zur zerstörungsfreien Prüfung von
Faserorientierung und Lagenaufbau eines Bauteils aus
einem textilverstärkten Verbundwerkstoffes, wobei der
textilverstärkte Verbundwerkstoff eine Prüffaser 4 ent-
sprechend des Patentanspruchs 1 aufweist.
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