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©  Verfahren  zum  Färben  von  Fasermaterial  aus  natürlichen  Polyamiden. 

©  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  faser-  und 
flächenegalen  Färben  von  Fasermaterial  aus  natürlichen 
Polyamiden  mit  Farbstoffen  oder  Farbstoffmischungen  in 
Gegenwart  eines  Hilfsmittelgemisches,  welches  dadurch 
gekennzeichnet  ist,  dass  man  zum  Färben  dieser  Materialien 
eine  wässrige  Flotte  verwendet,  welche  mindestens  einen 
anionischen  Wollfarbstoff,  der  unter  den  definierten  Färbe- 
bedingungen  bei  1/1  Richttyptiefe  einen  Ausziehgrad  von 
mindestens  95%  aufweist,  und  ein  Hilfsmittelgemisch  beste- 
hend  aus  einer  anionischen  Verbindung  der  Formel 

(̂CH2  -  CH2  -  O V   S03M 

worin  R'  unabhängig  von  R  die  für  R  angegebene  Bedeutung 
hat,  A  ein  Anion,  Q  einen  gegebenenfalls  substituierten 
Alkylrest  und  p  und  q  ganze  Zahlen  bedeuten,  wobei  die 
Summe  von  p  und  q  20  bis  50  ist,  und  einer  nichtionogenen 
Verbindung  der  Formel 
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worin  R  einen  Alkyl-  oder  Alkenylrest  mit  12  bis  22  Kohlen- 
stoffatomen,  M  Wasserstoff,  Alkalimetall  oder  Ammonium 
und  m  und  n  ganze  Zahlen  bedeuten,  wobei  die  Summe  von 
m  und  n  2  bis  14  ist,  einer  quaternären  Verbindung  der 
Formel 
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worin  R"  unabhängig  von  R  die  für  R  angegebene  Bedeutung hat  und  x  und  y  ganze  Zahlen  bedeuten,  wobei  die  Summe 
von  x  und  y  80  bis  140  ist,  enthält,  und  dass  die  Flotte 
gegebenenfalls  ein  Ammonium-  oder  Alkalisalz  enthält,  und die  Färbung  unabhängig  von  der  Farbtiefe  bei  einem  pH- Wert  von  4,5  bis  5,5  und  einer  Temperatur  von  95  bis  105°C 
fertigstellt. 
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D i e   Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  faser-  und 
flächenegalen  Färben  von  Fasermaterial  aus  natürlichen 
Polyamiden  mit  Farbstoffen  oder  Farbstoffmischungen  in 
Gegenwart  eines  Hilfsmittelgemisches,  welches  dadurch 
gekennzeichnet  ist,  dass  man  zum  Färben  dieser  Materialien 
eine  wässrige  Flotte  verwendet,  welche  mindestens  einen 
anionischen  Wollfarbstoff,  der  unter  den  definierten  Färbe- 
bedingungen  bei  1/1  Richttyptiefe  einen  Ausziehgrad  von 
mindestens  95%  aufweist,  und  ein  Hilfsmittelgemisch  beste- 
hend  aus  einer  anionischen  Verbindung  der  Formel 

worin  R einen  Alkyl-  oder  Alkenylrest  mit  12  bis  22  Kohlen- 
stoffatomen,  M  Wasserstoff,  Alkalimetall  oder  Ammonium 
und  m und  n  ganze  Zahlen  bedeuten,  wobei  die  Summe  von 
m und  n  2  bis  14  ist,  einer  quaternären  Verbindung  der 
Formel 

worin  R'  unabhängig  von  R  die  für  R  angegebene  Bedeutung 
hat,  A  ein  Anion,  Q  einen  gegebenenfalls  substituierten 
Alkylrest  und  p  und  q  ganze  Zahlen  bedeuten,  wobei  die 
Summe  von  p  und  q  20  bis  50  ist,  und  einer  nichtionogenen 
Verbindung  der  Formel 

worin  R"  unabhängig  von  R  die  für  R  angegebene  Bedeutung hat  und  x  und  y  ganze  Zahlen  bedeuten,  wobei  die  Summe 
von  x  und  y  80  bis  140  ist,  enthält,  und  dass  die  Flotte 
gegebenenfalls  ein  Ammonium-  oder  Alkalisalz  enthält,  und die  Färbung  unabhängig  von  der  Farbtiefe  bei  einem  pH- Wert  von  4,5  bis  5,5  und  einer  Temperatur  von  95  bis  105°C 
fertigstellt. 



Das  erfindungsgemässe  Verfahren  eignet  sich  zum 
Färben  von  natürlichen  Polyamidmaterialien,  vor  allem 
Wolle,  aber  auch  von  Mischungen  aus  Wolle/Polyamid, 
Wolle/Polyester,  Wolle/Cellulose  oder  Wolle/Polyacrylnitril 
sowie  von  Seide,  wobei  mit  den  verschiedensten  Farbstoffty- 

pen  oder  Mischungen  von  Farbstoffen  gleicher  oder  ver- 
schiedener  Farbstofftypen  faser-  und  flächenegale  Färbun- 
gen  mit  guten  Echtheiten  erzielt  werden. 



Die  v o r l i e g e n d e   Erf indung  b e t r i f f t   ein  e i n h e i t l i c h e s   neues  V e r f a h r e n  

zum  f a s e r -   und  f l ä c h e n e g a l e n   Färben  von  n a t ü r l i c h e n   P o l y a m i d m a t e r i a -  

l i en   mit  an ion i schen   W o l l f a r b s t o f f e n   u n t e r s c h i e d l i c h e r   F a r b s t o f f k l a s -  

sen  in  he l l en   bis  dunklen  Farbtönen  aus  wäs s r i ge r   F l o t t e ,   wobei  u n -  

abhängig  von  der  F a r b t i e f e   der  Färbung  und  unabhängig  von  der  v e r -  

wendeten  F a r b s t o f f k l a s s e   bei  für  n a t ü r l i c h e s   Po lyamidmate r i a l   f a s e r -  

schonendem  pH-Wert  ge f ä rb t   wird,  das  Färbebad  p r a k t i s c h   v o l l s t ä n d i g  

ausgezogen  wird  und  die  Färbung  gute  Gesamtech the i t en ,   i n s b e s o n d e r e  

gute  N a s s e c h t h e i t e n   und  gute  L i c h t e c h t h e i t   z e i g t ,   sowie  das  nach  dem 

neuen  Verfahren  g e f ä r b t e   M a t e r i a l .  

Nach te i l   der  b i she r   üb l i chen   Fä rbeve r f ah ren   für  n a t ü r l i c h e   Polyamide  

i s t ,   dass  sowohl  zur  Erz ie lung   h e l l e r   und  dunkler   Farbtöne ,   als  auch 

bei  Verwendung  von  F a r b s t o f f e n   aus  v e r s c h i e d e n e n   F a r b s t o f f k l a s s e n ,  

bei  u n t e r s c h i e d l i c h e n   pH-Werten  ge fä rb t   werden  muss.  So  i s t   aus  

der  L i t e r a t u r   bekannt ,   dass  gut  e g a l i s i e r e n d e   S ä u r e f a r b s t o f f e   b e i  

einem  pH-Wert  von  2  bis  3,5,  walkechte  S ä u r e f a r b s t o f f e   bei  e inem 

pH-wert  von  4  bis  5,  hochwalkechte  S ä u r e f a r b s t o f f e   bei  einem  pH- 

Wert  von  6  bis  7,  1 : 2 - M e t a l l k o m p l e x f a r b s t o f f e   ohne  Su l fog ruppen  

bei  einem  pH-Wert  von  5  bis  7,  1:2  M e t a l l k o m p l e x f a r b s t o f f e   m i t  

Sulfogruppen  bei  einem  pH-Wert  von  4  bis  7,  1 : 1 - M e t a l l k o m p l e x f a r b -  

s t o f f e   bei  einem  pH-Wert  von  1,9  bis  2,8  und  R e a k t i v f a r b s t o f f e   b e i  

einem  pH-Wert  von  4,5  bis  7  gefärbt   werden .  

Dem  pH-Wert  des  Färbebades  kommt  beim  Färben  von  n a t ü r l i c h e n   P o l y -  

a m i d m a t e r i a l i e n ,   i nsbesondere   beim  Färben  von  Wolle,  neben  d e r  



F ä r b e t e m p e r a t u r   und  der  Färbedauer   eine  en t sche idende   Bedeutung  zu ,  

da  besonders   die  Wolle  sowohl  im  s tark   sauren  wie  im  a l k a l i s c h e n  

pH-Bereich  s ta rk   a n g e g r i f f e n   w i r d .  

Ein  w e i t e r e r   Nachte i l   der  b i she r   übl ichen  F ä r b e v e r f a h r e n   s p e z i e l l  

für  Wolle  i s t ,   dass  zum  E g a l i s i e r e n   der  A f f i n i t ä t s u n t e r s c h i e d e   d e r  

Wolle  (Dichroismus)  auf  die  j e w e i l i g e   F a r b s t o f f k l a s s e   a b g e s t i m m t e  

H i l f s m i t t e l   verwendet  werden,  da  der  Dichroismus  von  der  H y d r o p h i l i e  

der  verwendeten  F a r b s t o f f e   abhängt;   d.h.  die  in  den  b i she r   ü b l i c h e n  

F ä r b e v e r f a h r e n   e i n g e s e t z t e n   H i l f s m i t t e l   sind  n icht   mit  g le ich   gutem 

Erfolg   auf  a l l e   F a r b s t o f f k l a s s e n   anwendbar.  In sbesondere   bei  d e r  

Kombination  von  hydroph i l en   F a r b s t o f f e n   mit  hydrophoberen  F a r b s t o f f e n  

t r e t e n   U n r e g e l m ä s s i g k e i t e n   im  Farbton  und  in  der  Nuance  auf.  V i e l -  

fach  i s t   f e rne r   die  f l ä c h e n e g a l e   Durchfärbung  n a t ü r l i c h e r   P o l y a m i d -  

m a t e r i a l i e n   u n b e f r i e d i g e n d .  

Uebe r ra schende rwe i se   wurde  nun  ein  e i n h e i t l i c h e s   Verfahren  g e f u n d e n ,  

das  die  genannten  Nach te i l e   und  Schwie r igke i t en   n ich t   au fweis t   und 

welches  e r l aub t   auf  e in fache   Art  und  Weise  n a t ü r l i c h e s   Po lyamid  

unabhängig  von  der  gewünschten  F a r b t i e f e   und  unabhängig  vom  v e r -  

wendeten  F a r b s t o f f t y p   und  sogar  bei  Verwendung  von  Gemischen  v e r s c h i e -  

dener  F a r b s t o f f t y p e n   im  f a se r schonenden   pH-Bereich  von  4,5  bis  5 , 5  

zu  f ä r b e n .  

Gegenstand  der  v o r l i e g e n d e n   Erfindung  i s t   somit  ein  Verfahren   zum 

f a s e r -   und  f l ä c h e n e g a l e n   Färben  von  F a s e r m a t e r i a l   aus  n a t ü r l i c h e n  

Polyamiden  mit  F a r b s t o f f e n   oder  Fa rbs to f fmischungen   in  Gegenwart  

eines  H i l f s m i t t e l g e m i s c h e s ,   welches  dadurch  gekennze ichne t   i s t ,  

dass  man  zum  Färben  d i e se r   M a t e r i a l i e n   eine  wässr ige   F l o t t e   v e r -  

wendet,  welche  mindestens   einen  an ionischen   W o l l f a r b s t o f f ,   der  u n t e r  

den  d e f i n i e r t e n   Färbebedingungen  bei  1/1  R i c h t t y p t i e f e   einen  Aus-  

z iehgrad  von  mindestens   95  %  au fwe i s t ,   und  ein  H i l f s m i t t e l g e m i s c h  

bes tehend  aus  e iner   an ion i schen   Verbindung  der  Formel  



worin  R einen  Alkyl-   oder  A l k e n y l r e s t   mit  12  bis  22  K o h l e n s t o f f -  

atomen,  M  W a s s e r s t o f f ,   A l k ä l i m e t a l l   oder  Ammonium  und  m und  n  ganze  

Zahlen  bedeuten ,   wobei  die  Summe  von  m und  n  2  bis  14  i s t ,   e i n e r  

q u a t e r n ä r e n   Verbindung  der  Formel  

worin  R'  unabhängig  von  R  die  für  R  angegebene  Bedeutung  hat ,   A  e i n  

Anion,  Q  einen  g e g e b e n e n f a l l s   s u b s t i t u i e r t e n   A l k y l r e s t   und  p  und  q 

ganze  Zahlen  bedeu ten ,   wobei  die  Summe  von  p  und  q  20  bis  50  i s t ,  

und  e iner   n i c h t i o n o g e n e n   Verbindung  der  Formel 

worin  R"  unabhängig  von  R  die  für  R  angegebene  Bedeutung  hat  und 

x  und  y  ganze  Zahlen  bedeu ten ,   wobei  die  Summe  von  x  und  y  80  b i s  

140  i s t ,   e n t h ä l t ,   und  dass  die  F lo t t e   gegebenen fa l l s   Ammonium-  o d e r  

A l k a l i s a l z   e n t h ä l t ,   und  die  Färbung  unabhängig  von  der  F a r b t i e f e  

bei  einem  pH-Wert  von  4,5  bis  5,5  vorzugsweise  4,6  bis  4,9  und  b e i  
e iner   Temperatur  von  95  bis  105°C  f e r t i g s t e l l t .  



Die  verwendbaren  an ion i schen   W o l l f a r b s t o f f e   können  den  v e r s c h i e d e n s t e n  

F a r b s t o f f k l a s s e n   angehören  und  g e g e b e n e n f a l l s   eine  oder  mehre re  

Su l fonsäuregruppen   und  g e g e b e n e n f a l l s   eine  oder  mehrere  f a s e r r e a k t i v e  

Gruppen  e n t h a l t e n .   Insbesondere   hande l t   es  sich  um  T r i p h e n y l m e t h a n -  
f a r b s t o f f e   mit  mindestens   zwei  S u l f o n s ä u r e g r u p p e n ,   s c h w e r m e t a l l f r e i e  

Monoazo-  und  D i s a z o f a r b s t o f f e   mit  je  e ine r   oder  mehreren  S u l f o n s ä u r e -  

gruppen  und  g e g e b e n e n f a l l s   e iner   oder  mehreren  f a s e r r e a k t i v e n   Gruppen 

und  s c h w e r m e t a l l h a l t i g e ,   nament l ich   k u p f e r - ,   chrom-,  n i c k e l -   o d e r  

k o b a l t h a l t i g e   Monoazo-,  Disazo- ,   Azomethin-  und  F o r m a z a n f a r b s t o f f e ,  

insbesondere   m e t a l l i s i e r t e   F a r b s t o f f e ,   die  an  ein  Metal latom  zwei 

Moleküle  A z o f a r b s t o f f   oder  ein  Molekül  A z o f a r b s t o f f   und  ein  Molekül  

A z o m e t h i n f a r b s t o f f   gebunden  e n t h a l t e n ,   vor  allem  solche,   die  a l s  

Liganden  Mono-  und/oder   D i s a z o f a r b s t o f f e   und/oder  A z o m e t h i n f a r b s t o f -  

fe  und  als  z e n t r a l e s   Me ta l l i on   ein  Chrom-  oder  Kobal t ion  e n t h a l t e n ,  

wie  auch  A n t h r a c h i n o n f a r b s t o f f e ,   i n sbesonde re   l - A m i n o - 4 - a r y l a m i n o -  

a n t h r a c h i n o n - 2 - s u l f o n s ä u r e n   bzw.  1 , 4 - D i a r y l a m i n o -   oder  1 - C y c l o a l k y l -  

a m i n o - 4 - a r y l a m i n o a n t h r a c h i n o n s u l f o n s ä u r e n .   Unter  f a s e r r e a k t i v e n  

Gruppen  sind  solche  Gruppen  zu  v e r s t e h e n ,   die  mit  dem  zu  f ä r b e n d e n  

n a t ü r l i c h e n   Po lyamidmate r i a l   eine  kova len te   Bindung  e i n g e h e n .  

F a r b s t o f f e ,   die  eine  oder  mehrere  f a s e r r e a k t i v e   Gruppen  e n t h a l t e n ,  

werden  in  dem  e r f indungsgemässen   Verfahren   vorzugsweise   in  Kombi- 

na t ion   mit  n i c h t - f a s e r r e a k t i v e n   F a r b s t o f f e n   v e r w e n d e t .  

Die  Mengen,  in  denen  die  F a r b s t o f f e   in  den  Färbebädern  ve rwende t  

werden,  können  je  nach  der  gewünschten  F a r b t i e f e   in  weiten  Grenzen 

schwanken,  im  a l lgemeinen  haben  sich  Mengen  von  0,001  bis  10  Ge- 

w i c h t s p r o z e n t ,   bezogen  auf  das  Färbegut ,   eines  oder  mehrerer   F a r b -  

s to f fe   als  v o r t e i l h a f t   e r w i e s e n .  

Unter  1 / 1 - R i c h t t y p t i e f e   i s t   die  gemäss  DIN  ( D e u t s c h e - I n d u s t r i e - N o r m )  

54000  beze i chne te   F a r b t i e f e   1/1  zu  v e r s t e h e n .  

Ein  Ausziehgrad  von  mindestens   95  %  b e d e u t e t ,   dass  weniger  als  5  % 



der  in  dem  e r f i ndungsgemässen   Verfahren   e i n g e s e t z t e n   F a r b s t o f f m e n g e  

nach  dem  Färben  im  Bad  z u r ü c k b l e i b e n .  

In  dem  e r f i ndungsgemässen   Verfahren  können  g e g e b e n e n f a l l s   auch 

Mischungen  a n i o n i s c h e r   W o l l f a r b s t o f f e   verwendet  werden.  Bevorzug t  

i s t   eine  Mischung  d e f i n i t i ö n s g e m ä s s e r   a n i o n i s c h e r   W o l l f a r b s t o f f e ,  

we l che  

a)  mindestens   zwei  F a r b s t o f f e   e n t h ä l t ;   o d e r  

b)  mindestens   dre i   F a r b s t o f f e   e n t h ä l t ;   ode r  

c)  zum  T r i c h r o m i e - F ä r b e n   mindestens   drei   F a r b s t o f f e   aus  gelb-  bzw. 

orange- ,   r o t -   und  b l au fä rbenden   F a r b s t o f f e n   e n t h ä l t .  

Unter  Tr ichromie   i s t   dabei  die  a d d i t i v e   Farbmischung  passend  g e w ä h l -  

ter   gelb-  bzw.  o range- ,   r o t -   und  b l a u f ä r b e n d e r   F a r b s t o f f e   zu  v e r -  

s tehen ,   mit  denen  jede  gewünschte  Nuance  des  s i c h t b a r e n   F a r b s p e k t r u m s  

durch  gee igne te   Wahl  der  M e n g e n v e r h ä l t n i s s e   der  F a r b s t o f f e   e i n g e -  

s t e l l t   werden  k a n n .  

Vorzugsweise  werden   in  dem  e r f indungsgemässen   Verfahren  a n i o n i s c h e  

W o l l f a r b s t o f f e   verwendet ,   die  unter   den  d e f i n i e r t e n   Fä rbebed ingungen  

bei  1 / 1 - R i c h t t y p t i e f e   einen  Ausziehgrad  von  mindestens   97  %  a u f w e i -  

s e n .  

Als  an ion i sche   W o l l f a r b s t o f f e   kommen  insbesondere   solche  der  f o l -  

genden  F a r b s t o f f k l a s s e n   in  B e t r a c h t :  

a)  T r i p h e n y l m e t h a n f a r b s t o f f e   mit  mindes tens   zwei  S u l f o n s ä u r e g r u p p e n  

der  Formel  



worin  R1,  R2,  R3  und  R4  unabhängig  voneinander   C1-4-Alkyl  und 

R5  C1-4-Alkyl ,   C1-4-Alkoxy  oder  Wasse r s to f f   i s t ;  

b)  Mono-  und  D i s a z o f a r b s t o f f e   der  Formeln 

worin  R6 eine  über  die  -NH-Gruppe  gebundene  f a s e r r e a k t i v e   Gruppe,  

Benzoylamino,  Phenoxy,  Chlorphenoxy,  Dichlorphenoxy  oder  M e t h y l -  

phenoxy,  R7  W a s s e r s t o f f ,   Benzoyl,  Phenyl,  C1-4-Alkyl ,   P h e n y l s u l f o n y l ,  

M e t h y l p h e n y l s u l f o n y l   oder  eine  g e g e b e n e n f a l l s   über  Aminobenzoyl 

gebundene  f a s e r r e a k t i v e   Gruppe  und  die  S u b s t i t u e n t e n   R8  unabhäng ig  

vone inander   W a s s e r s t o f f   oder  einen  Phenylamino-  oder  N-Phenyl -N-  

m e t h y l - a m i n o - s u l f o n y l r e s t   b e d e u t e n ;  



worin  R9  eine  f a s e r r e a k t i v e   Gruppe  i s t   und  der  Pheny l r ing   B  s u b s t i -  

t u i e r t   sein  kann  durch  Halogen,  C1-4-Alkyl  und  S u l f o ;  

worin  R6  die  unter   Formel  (5)  angegebene  Bedeutung  h a t ;  

c)  1 : 2 - M e t a l l k o m p l e x f a r b s t o f f e ,   wie  die  1 : 2 - C h r o m k o m p l e x f a r b s t o f f e  

der  Azo-  und  A z o m e t h i n f a r b s t o f f e   der  Formel  

worin  R10  W a s s e r s t o f f ,   Sulfo  oder  Phenylazo  und  R11  W a s s e r s t o f f  

oder  Ni t ro   i s t ,   und  der  Pheny l r ing   B  die  unter   Formel  (6)  a n g e g e -  

benen  S u b s t i t u e n t e n   e n t h a l t e n   kann ;  

d)  1 : 2 - M e t a l l k o m p l e x f a r b s t o f f e ,   wie  die  symmetrischen  1 :2-Chrom- 

k o m p l e x f a r b s t o f f e   der  A z o f a r b s t o f f e   der  Formeln 



worin  der  Pheny l r ing   B  die  unter  Formel  (6)  angegebenen  S u b s t i t u e n t e n  

e n t h a l t e n   kann  und  R12  und  R13  unabhängig  voneinander   W a s s e r s t o f f ,  

Ni t ro ,   Sulfo,   Halogen,  C 1 - 4 - A l k y l s u l f o n y l ,   C 1 - 4 - A l k y l a m i n o s u l f o n y l  
und  -SO2NH2  b e d e u t e n ;  

worin  R14  W a s s e r s t o f f ,   C1-4-Alkoxy-carbonylamino ,   Benzoylamino ,  

C 1 - 4 - A l k y l s u l f o n y l a m i n o ,   P h e n y l s u l f o n y l a m i n o ,   M e t h y l p h e n y l s u l f o n y l -  

amino  oder  Halogen,  R15  Wasse r s to f f   oder  Halogen  und  R16  C 1 - 4 - A l k y l -  

s u l f o n y l ,   C1 -4 -Alky laminosu l fony l ,   Phenylazo,   Sulfo  oder  -S02NH2 

i s t ,   wobei  die  Hydroxygruppe  im  Benzring  D  in  o - S t e l l u n g   zur  Azo- 

brücke  an  den  Benzring  D  gebunden  i s t ;  

die  symmetrischen  1 :2-Kobal tkomplexe  der  A z o f a r b s t o f f e   der  Formeln  



worin  R17  die  -OH  oder  NH2  Gruppe,  R18  Wasse r s to f f   oder  C 1 - 4 - A l k y l -  

aminosu l fony l   und  R19  Nitro  oder  C 1 - 4 - A l k o x y - C l - 4 - a l k y l e n a m i n o -  

s u l f o n y l   i s t ;  

die  unsymmetr ischen  1 : 2 - M e t a l l k o m p l e x f a r b s t o f f e ,   wie  die  1 :2 -Chrom-  

k o m p l e x f a r b s t o f f e   der  A z o f a r b s t o f f e   der  Formeln  

worin  ein  S u b s t i t u e n t   R20  Wasse r s to f f   und  der  andere  Sulfo  i s t ;  

worin  R11  die  unter   Formel  (9)  und  R15  die  unter   Formel  (11)  a n g e g e -  

bene  Bedeutung  haben  und  die  Phenyl r inge   B  unabhängig  v o n e i n a n d e r ,  

die  unter   Formel  (6)  angegebenen  S u b s t i t u e n t e n   e n t h a l t e n   können;  



worin  der  Pheny l r ing   B  in  den  Formeln  (16),  (17)  und  (19)  die  u n t e r  

Formel  (6)  angegebenen  S u b s t i t u e n t e n   e n t h a l t e n   kann,  R11  die  u n t e r  

Formel  (9)  angegebene  Bedeutung  hat,   R21  W a s s e r s t o f f ,   M e t h o x y c a r b o n y l -  



amino  oder  Acetylamino  i s t   und  R16  die  unter   Formel  (11)  angegebene  

Bedeutung  h a t ;  

1 :2 -Chromkomplex fa rb s to f f e   der  A z o f a r b s t o f f e   der  Formeln  ( 1 0 ) + ( 1 1 ) ;  

1:2-Chrom-Mischkomplexe  der  A z o f a r b s t o f f e   der  Formeln  (10)  und  ( 1 1 ) ;  

e)  A n t h r a c h i n o n f a r b s t o f f e   der  Formeln  

worin  R9  die  unter   Formel  (6)  angegebene  Bedeutung  hat ,   R22  u n a b -  

hängig  voneinander   W a s s e r s t o f f  o d e r   C1-4-Alkyl  und  R23  W a s s e r s t o f f  

oder  Sulfo  b e d e u t e t ;  

worin  die  S u b s t i t u e n t e n   R24  unabhängig  voneinander   Cyclohexyl  und  den 

D i p h e n y l ä t h e r r e s t ,   der  durch  Sulfo  und  den  Rest  -CH2NH-R9  s u b -  

s t i t u i e r t   sein  kann,  bedeuten ,   wobei  R9  die  unter  Formel  (6)  a n g e -  

gebene  Bedeutung  hat;   und 



worin  R9 die  unter   Formel  (6)  und  R22  die  unter   Formel  (20)  angege -  
benen  Bedeutungen  haben  und  R25  C4-8-Alkyl  i s t .  

Geeignete  F a s e r r e a k t i v g r u p p e n   in  den  angegebenen  Formeln  sind  z . B .  

solche  der  a l i p h a t i s c h e n   Reihe,  wie  Acryloyl ,   Mono-,  Di-  oder  T r i -  

ch lor -   bzw.  Mono-,  Di-  oder  T r ib romacry loy l   oder  - m e t a c r y l o y l ,   wie 

-CO-CH=CH-C1,  -CO-CCl=CH2,  -CO-CH=CHBr,  -COCBr=CH2,  -CO-CBr=CHBr, 

-CO-CC1=CH-CH3,  f e rner   -CO-CC1=CH-COOH,  -C0-CH=CC1-·C00H,  4 - C h l o r -  

p rop iony l ,   3 - P h e n y l s u l f o n y l p r o p i o n y l ,   3 - M e t h y l s u l f o n y l p r o p i o n y l ,  

β - S u l f a t o ä t h y l a m i n o s u l f o n y l ,   V i n y l s u l f o n y l ,   β - C h l o r ä t h y l s u l f o n y l ,  

ß - S u l f a t o ä t h y l s u l f o n y l ,   ß - M e t h y l s u l f o n y l ä t h y l s u l f o n y l ,   β - P h e n y l -  

s u l f o n y l ä t h y l s u l f o n y l ,   2 - F l u o r - 2 - c h l o r - 3 , 3 - d i f l u o r c y c l o b u t a n - l -  

carbonyl ,   2 , 2 , 3 , 3 - T e t r a f l u o r c y c l o b u t a n - c a r b o n y l - 1   oder  s u l f o n y l - 1 ,  

ß - ( 2 , 2 , 3 , 3 - T e t r a f l u o r c y c l o b u t y l - l ) - a c r y l o y l ,   a-  oder  β-Alkyl-   o d e r  

- A r y l s u l f o n y l - a c r y l o y l ,   wie  a-  oder  ß - M e t h y l s u l f o n y l a c r y l o y l .  

Besonders  für  Wolle  gee igne te   R e a k t i v r e s t e   sind:  C h l o r a c e t y l ,   Brom- 

a c e t y l ,   a , ß - D i c h l o r -   oder  a ,ß -Dib romprop iony l ,   a -Chlor -   ode r  

a -Bromacryloyl ,   2 , 4 - D i f l u o r - 5 - c h l o r p y r i m i d y l - 6 ,   2 , 4 , 6 - T r i f l u o r o -  

py r imidy l -5 ,   2 , 4 - D i c h l o r - S - m e t h y l s u l f o n y l p y r i m i d i n y l - 6 ,   2 - F l u o r - 4 -  

m e t h y l - 5 - c h l o r p y r i m i d y l - 6 ,   2 , 4 - D i f l u o r - 5 - m e t h y l - s u l f o n y l p y r i m i d y l - 6 ,  

2 , 4 - D i f l u o r o t r i a z i n y l - 6 ,   sowie  F l u o r t r i a z i n y l r e s t e   der  Formel 

worin  R26  eine  g e g e b e n e n f a l l s   s u b s t i t u i e r t e   Aminogruppe  oder  e i n e  

gegebenen fa l l s   v e r ä t h e r t e   Oxy-  oder  Thiogruppe  b e d e u t e t ,   wie  z .B .  

die  NH2-Gruppe,  eine  mit  C l - C 4 - A l k y l r e s t e n   mono-  oder  d i s u b s t i t u i e r -  

te  Aminogruppe,  eine  C1-C4-Alkoxygruppe,  eine  C1-C4-Alky lmercap to -  

gruppe  Arylamino,  i n sbesondere   Phenylamino,  oder  mit  Methyl,  Methoxy, 



Chlor  und  vor  allem  Sulfo  s u b s t i t u i e r t e s   Phenylamino,  Phenoxy,  Mono- 

oder  Disu l fophenoxy   e t c . ,   sowie  die  en t sp rechenden   C h l o r t r i a z i n y l -  

r e s t e .  

Die  in  den  Formeln  (11)  und  (15)  g e s t r i c h e l t e n   Benzringe  bedeuten  e i n e n  

g e g e b e n e n f a l l s   an  den  a u s g e s c h r i e b e n e n   P h e n o l r e s t   a n k o n d e n s i e r -  

ten  Benzr ing,   so  dass  die  F a r b s t o f f e   wahlweise  einen  Phenol-   ode r  

N a p h t h o l r e s t   e n t h a l t e n .  

Aus  der  grossen  Zahl  der  a n i o n i s c h e n   W o l l f a r b s t o f f e ,   die  in  dem 

e r f indungsgemässen   Verfahren  in  B e t r a c h t   kommen,  seien  b e i s p i e l s -  

weise  g e n a n n t :  

a)  T r i p h e n y l m e t h a n f a r b s t o f f e   wie  z.B.  die  F a r b s t o f f e   der  Formeln  



b)  Mono-  und  D i s a z o f a r b s t o f f e ,   wie  z.B.  die  der  Formeln  





c)  1 : 2 - M e t a l l k o m p l e x f a r b s t o f f e ,   wie  z.B.  der  1:2-Chromkomplex  des  

Azo-  und  des  A z o m e t h i n f a r b s t o f f e s   der  Formeln 

d)  1:2  M e t a l l k o m p l e x f a r b s t o f f e ,   wie  z.B.  die  F a r b s t o f f e   der  Formeln 







die  1:2-Chromkomplexe  der  A z o f a r b s t o f f e   der  Formeln 



die  symmetrischen  1:2-Chromkomplexe  der  A z o f a r b s t o f f e   der  Formeln 





die  symmetrischen  1 :2-Kobal tkomplexe   der  A z o f a r b s t o f f e   der  Formeln 

die  1:2-Chromkomplexe  der  Mischung  der  A z o f a r b s t o f f e   der  Formeln  



e)  A n t h r a c h i n o n f a r b s t o f f e ,   wie  z.B.  die  der  Formeln 



Die  in  dem  e r f indungsgemässen   Verfahren  verwendeten  s u l f o g r u p p e n -  

h a l t i g e n   F a r b s t o f f e   l iegen  entweder  in  der  Form  ih re r   f r e i e n  

Su l fonsäu re   oder  vorzugsweise   als  deren  Salze  v o r .  

Als  Salze  kommen  b e i s p i e l s w e i s e   die  A l k a l i - ,   E r d a l k a l i -   o d e r  

Ammoniumsalze  oder  die  Salze  eines  organischen  Amins  in  B e t r a c h t .  

Als  B e i s p i e l e   seien  die  Natrium-,   Li th ium-,   Kalium-  oder  Ammonium- 

salze   oder  das  Salz  des  T r i ä thano lamins   g e n a n n t .  



M⊕ in  den  oben  angegebenen  Formeln  (35)  bis  (39)  i s t   ein  A l k a l i - ,  

E r d a l k a l i -   oder  Ammoniumion,  wie  b e i s p i e l s w e i s e   das  N a t r i u m - ,  

Kalium-,   L i th ium-   oder  Ammoniumion. 

Werden  in  dem  e r f indungsgemässen   Verfahren   F a r b s t o f f m i s c h u n g e n   v e r -  

wendet,  so  kann  d iese   durch  Mischung  der  E i n z e l f a r b s t o f f e   h e r g e -  

s t e l l t   werden.  Dieser   Mischprozess   e r f o l g t   b e i s p i e l s w e i s e   in  g e e i g -  

neten  Mühlen,  z.B.  Kugel-  und  S t i f t m ü h l e n ,   sowie  in  Knetern  o d e r  

Mixern .  

Ferner  können  die  F a r b s t o f f m i s c h u n g e n   durch  Z e r s t ä u b u n g s t r o c k n e n  

der  wäss r igen   F a r b s t o f f m i s c h u n g e n   h e r g e s t e l l t   werden .  

Bevorzugt  sind  in  dem  e r f indungsgemässen   Verfahren  die  F a r b s t o f f e  

der  Formeln  (62)  bis  (65)  sowie  die  F a r b s t o f f m i s c h u n g e n   der  F a r b -  

s t o f f e   der  Formeln  .(24)  +  (39),  (25)  +  (42),  (26)  +  (27),  (31)  + 

(38),  (40)  +  ( 4 4 ) ,   (41)  +  (54 ) ,   (32)  +  (37)  +  (56),  ( 3 5 ) +  (39)  + 

(53)  +  (57),  (36)  +  (51)  +  (53),  (43)  +  (45)  +  (46). +  (47)  + (48)  + 

(49)  und  (51)  +  ( 5 5 ) .   Die  E i n z e l f a r b s t o f f e   und  die  F a r b s t o f f m i -  

schungen  ze ichnen  sich  durch  he rvor ragende   Kombin ie rba rke i t   a u s ,  
womit  f a s t   s ämt l i che   Nuancen  für  n a t ü r l i c h e s   Po lyamidmate r i a l   a b -  

gedeckt  werden  können .  

Als  Reste  R,  R'  und  R"  in  den  Formeln  (1),  (2)  und  (3)  kommen  u n a b -  

hängig  vone inander   Alkyl-   oder  A l k e n y l r e s t e   mit  12  bis  22,  v o r z u g s -  

weise  16  bis  22  Kohlens to f fa tomen   in  B e t r a c h t .   Als  B e i s p i e l e   s e i e n  

genannt:   der  n -Dodecyl - ,   M y r i s t y l - ,   n -Hexadecy l - ,   n - H e p t a d e c y l - ,  

n - O c t a d e c y l - ,   A r a c h i d y l - ,   Behenyl- ,   Dodecenyl- ,   Hexadecenyl- ,   O l e y l -  

und  O c t a d e c e n y l r e s t .  

Als  Rest  M  in  Formel  (1)  kommt  W a s s e r s t o f f ,   A l k a l i m e t a l l   wie  z . B .  

Natrium  oder  Kalium  und  insbesondere   Ammonium  in  B e t r a c h t .  



Der  Rest  Q  und  das  Anion  A  in  Formel  (2)  l e i t e n   s ich  von  Q u a t e r -  

n i e r u n g s m i t t e l n   ab,  wobei  Q  ein  g e g e b e n e n f a l l s   s u b s t i t u i e r t e r   A l k y l -  

r e s t   i s t .   Als  B e i s p i e l e   so lcher   Q u a t e r n i e r u n g s m i t t e l   kommen  z .B .  

Chlorace tamid ,   Aethylbromid,   A e t h y l e n c h l o r h y d r i n ,   Ae thy lenbrom-  

hydr in ,   E p i c h l o r h y d r i n ,   Epibromhydrin  und  i n sbesonde re   D i m e t h y l -  

s u l f a t   in  B e t r a c h t .  

Vorzugsweise  verwendet  man  in  dem  e r f indungsgemässen   Verfahren  e i n  

H i l f s m i t t e l g e m i s c h   bes tehend  aus  5  bis  70  Tei len   der  Verbindung 

der  Formel  (1),  15  bis  60  Tei len  der  Verbindung  der  Formel  (2)  und 

5  bis  60  Tei len  der  Verbindung  der  Formel  (3),  bezogen  auf  100  T e i l e  

des  H i l f s m i t t e l g e m i s c h e s .  

In  e iner   bevorzugten   V e r f a h r e n s v a r i a n t e   verwendet  man  ein  H i l f s -  

m i t t e l g e m i s c h ,   welches  ausser   den  Verbindungen  der  Formeln  (1),  (2) 

und  (3)  noch  ein  Addukt  von  60  bis  100  Tei len   Ae thy lenoxid   an  e i n  

Teil   eines  C15-20-Alkeny la lkoho l s   e n t h ä l t .   Als  B e i s p i e l e   f ü r  

einen  C15-20-Alkeny la lkoho l   seien  genannt:  Hexadecenyl - ,   O l e y l -  

und  O c t a d e c e n y l a l k o h o l .  

Die  Einsatzmengen,   in  denen  das  H i l f s m i t t e l g e m i s c h   bes tehend  aus  den 

Verbindungen  der  Formel  (1),  (2)  und  (3)  und  g e g e b e n e n f a l l s   dem  oben 

besch r i ebenen   Addukt  von  Aethylenoxid  an  einen  C 1 5 - 2 0 - A l k e n y l -  
a lkohol   dem  Färbebad  zugese t z t   werden,  bewegen  sich  zwischen  0 , 5  

und  2  Gewichtsprozent   bezogen  auf  das  zu  färbende  F a s e r m a t e r i a l .  

Vorzugsweise  verwendet  man  1  Gewichtsprozent   des  H i l f s m i t t e l g e m i s c h e s  

bezogen  auf  das  F a s e r m a t e r i a l .  

Als  wei te ren   Zusatz  können  die  Färbebäder  M i n e r a l s ä u r e n ,   wie  S c h w e f e l -  

säure  oder  Phosphorsäure ,   organische   Säuren,  zweckmässig  n i e d e r e ,  

a l i p h a t i s c h e   Carbonsäuren,   wie  Ameisen-,  Ess ig-   oder  O x a l s ä u r e  

e n t h a l t e n .   Die  Säuren  dienen  vor  allem  der  E i n s t e l l u n g   des  pH-Wer- 

tes  der  e r f indungsgemäss   verwendeten  F l o t t e n .  



Ferner   kann  die  F ä r b e f l o t t e   Salze,   insbesondere   Ammonium-  o d e r  

A l k a l i s a l z e   wie  z.B.  Ammoniumsulfat,  Ammonium-  oder  N a t r i u m a c e t a t  

oder  vorzugsweise   N a t r i u m s u l f a t   e n t h a l t e n .   Vorzugsweise  werden  0 , 1  

bis  10  Gewich t sp rozen t   Ammonium-  oder  A l k a l i s u l f a t   bezogen  auf  das  

F a s e r m a t e r i a l   v e r w e n d e t .  

Die  Färbebäder   können  neben  dem  F a r b s t o f f   und  der  genannten  H i l f s -  

m i t t e l m i s c h u n g   noch  w e i t e r e   üb l iche   Zusätze  wie  z.B.  W o l l s c h u t z - ,  

Netz-  und  Enschäumungsmi t te l   e n t h a l t e n .  

Das  F l o t t e n v e r h ä l t n i s   kann  innerha lb   eines  weiten  Bere iches   gewäh l t  

werden,  von  1:5  bis  1:40,  vorzugsweise   1:8  bis  1 : 2 5 .  

Das  Färben  e r f o l g t   aus  w ä s s r i g e r   F lo t t e   nach  dem  A u s z i e h v e r f a h r e n  

z.B.  bei  Temperaturen  zwischen  95  und  105°C,  vorzugsweise   zwischen  

98  und  103°C. 

Die  Färbedauer   b e t r ä g t   in  der  Regel  10  bis  50  Minu ten .  

Besondere  Vor r i ch tungen   sind  beim  e r f indungsgemässen   Verfahren  n i c h t  

e r f o r d e r l i c h .   Es  können  die  übl ichen  Fä rbeappa ra t e   und  - m a s c h i n e n ,  

b e i s p i e l s w e i s e   für  Flocke,   Kammzug,  S t ranggarn ,   Wicke lkörper ,   S t ü c k -  

waren  und  Teppiche  verwendet   werden .  

Das  H i l f s m i t t e l g e m i s c h   wird  zweckmässig  der  wäss r igen   F a r b s t o f f - F l o t t e  

zugemischt   und  g l e i c h z e i t i g   mit  dem  F a r b s t o f f   a p p l i z i e r t .   Man  kann 

auch  so  vorgehen,   dass  man  das  Färbegut  zuers t   mit  dem  H i l f s m i t t e l -  

gemisch  behande l t   und  im  g le ichen   Bad  nach  Zugabe  des  F a r b s t o f f e s  

f ä r b t .   Vorzugsweise  geht  man  mit  dem  F a s e r m a t e r i a l   in  eine  F l o t t e  

ein,  die  Säure  und  das  H i l f s m i t t e l g e m i s c h   e n t h ä l t   und  eine  Tempera tu r  

von  30  bis  70°C  au fwe i s t .   Anschl iessend   wird  der  F a r b s t o f f   oder  e i n e  

F a r b s t o f f m i s c h u n g   zugegeben  und  die  Temperatur  des  Färbebades  m i t  

e iner   A u f h e i z r a t e   von  0,75  bis  3°C  pro  Minute,  g e g e b e n e n f a l l s   m i t  



einem  Tempera tu rs top   während  des  Aufheizens ,   g e s t e i g e r t ,   um  im  a n g e g e -  

benen  T e m p e r a t u r b e r e i c h   von  95  bis  105°C  vorzugsweise   10  bis  50  Minu-  

ten  zu  färben.   Am  Schluss  wird  das  Bad  abgekühl t   und  das  g e f ä r b t e  

Mate r i a l   wie  üb l i ch   gespü l t   und  g e t r o c k n e t .  

Als  F a s e r m a t e r i a l   aus  n a t ü r l i c h e n   Polyamiden,  das  e r f i n d u n g s g e m ä s s  

gefärb t   werden  kann,  sind  vor  allem  Wolle,  aber  auch  Mischungen  aus  

Wolle /Polyamid,   W o l l e , / P o l y e s t e r ,   W o l l e / C e l l u l o s e   oder  W o l l e / P o l y -  

a c r y l n i t r i l   sowie  Seide  zu  erwähnen.  Das  F a s e r m a t e r i a l   kann  d a b e i  

in  den  v e r s c h i e d e n s t e n   Aufmachungsformen  v o r l i e g e n ,   wie  z.B.  a l s  

loses  Mate r i a l   Kammzug,  Garn  und  Stückware  oder  als  Tepp ich .  

Das  e r f indungsgemässe   Ver fahren  weis t   gegenüber  den  bekannten  V e r f a h r e n  

für  F a s e r m a t e r i a l   aus  n a t ü r l i c h e n   Polyamiden  neben  den  b e r e i t s   genann-  

ten  noch  folgende  V o r t e i l e   auf.  Das  so  unter  e i n h e i t l i c h e n   F ä r b e b e -  

dingungen  ge fä rb t e   Ma te r i a l   ze ichne t   sich  in  der  W e i t e r v e r a r b e i t u n g  

wie  z.B.  dem  Spinnen  durch  g l e i c h a r t i g e s   Verha l ten   aus.  Die  e r h a l t e n e n  

Färbungen  zeichnen  sich  zudem  durch  gute  Gesamtech the i t en ,   i n s b e s o n -  

dere  gute  L ich t -   und  N a s s e c h t h e i t e n   aus,  und  sie  sind  unabhängig  vom 

gewählten  Farbton  und  sogar  unabhängig  vom  gewählten  Gemisch  an  v e r -  

schiedenen  F a r b s t o f f t y p e n   f a se r -   und  f l ächenega l   ge f ä rb t .   Ein  w e i t e r e r  

w e s e n t l i c h e r   V o r t e i l   be s t eh t   dar in ,   dass  die  F a r b s t o f f e   p r a k t i s c h  

v o l l s t ä n d i g   aufgenommen  werden.  Nach  beendetem  Färben  sind  die  F ä r b e -  

bäder  v o l l s t ä n d i g   bzw.  nahezu  v o l l s t ä n d i g   ausgezogen,  wodurch  mehr -  

malige  Verwendung  der  a u f g e h e i z t e n   wässr igen  F l o t t e n l ö s u n g   e r m ö g l i c h t  

wird,  was  weniger  Energie  e r f o r d e r t .  

In  der  deutschen  O f f e n l e g u n g s s c h r i f t   28  34  686  wird  ein  ähn l i ches   V e r -  

fahren  zum  Färben  w o l l h a l t i g e r   F a s e r m a t e r i a l i e n   be sch r i eben .   Gegen-  

über  diesem  bekannten   Verfahren  zeichnen  sich  die  nach  dem  e r f i n -  

dungsgemässen  Verfahren   e r h a l t e n e n   Färbungen  durch  eine  bessere   F l ä -  

c h e n e g a l i t ä t   a u s .  



Gegenstand  der  E r f i n d u n g  i s t   f e rne r   das  F ä r b e r e i h i l f s m i t t e l g e m i s c h ,  

welches  eine  a n i o n i s c h e   Verbindung  der  Formel  

worin  R e inen  Alkyl-   oder  A l k e n y l r e s t   mit  12  bis  22  K o h l e n s t o f f a t o m e n ,  

M  W a s s e r s t o f f ,   A l k a l i m e t a l l   oder  Ammonium  und  m und  n  ganze  Z a h l e n  

bedeuten,   wobei  die  Summe  von  m und  n  2  bis  14  i s t ,   eine  q u a t e r n ä r e  

Verbindung  der  Formel  

worin  R'  unabhängig  von  R  die  für  R  angegebene  Bedeutung  hat,   A  e i n  

Anion,  Q  einen  g e g e b e n e n f a l l s   s u b s t i t u i e r t e n   A l k y l r e s t   und  p  und  q 

ganze  Zahlen  bedeuten ,   wobei  die  Summe  von  p  und  q  20  bis  50  i s t ,   und 

eine  n i c h t i o n o g e n e   Verbindung  der  Formel  

worin  R"  unabhängig  von  R  die  für  R  angegebene  Bedeutung  hat  und 

x  und  y  ganze  Zahlen  bedeuten,   wobei  die  Summe  von  x  und  y  80  b i s  

140  i s t ,   e n t h ä l t .  

Vorzugsweise  e n t h ä l t   das  F ä r b e r e i h i l f s m i t t e l g e m i s c h   5  bis  70  T e i l e  

der  Verbindung  der  Formel  (1),  15  bis  60  Tei le   der  Verbindung  de r  



Formel  (2)  und  5  bis  60  Teile   der  Verbindung  der  Formel  (3)  bezogen  

auf  100  Tei le   des  F ä r b e r e i h i l f s m i t t e l g e m i s c h e s .  

In  den  Verbindungen  der  Formeln  (1),  (2)  und  (3)  haben  R,  R'  und  R" 

die  oben  angegebenen  Bedeutungen.  Vorzugsweise  bedeuten  R,  R'  und  R" 

in  den  Formeln  (1),  (2)  und  (3)  unabhängig  vone inander   einen  A l k y l -  

oder  A lkeny l re s t  mi t   16  bis  22  K o h l e n s t o f f a t o m e n .  

Vorzugsweise  e n t h ä l t   das  F ä r b e r e i h i l f s m i t t e l g e m i s c h   ausser  den  V e r b i n -  

dungen  der  Formeln  (1),  (2)  und  (3)  noch  ein  Addukt  von  60  bis  100 

Tei len   Aethylenoxid  an  einen  C 1 5 - 2 0 - A l k e n y l a l k o h o l .  

Die  Verbindungen  der  Formeln  (1),  (2)  und  (3)  sind  b e k a n n t .  

Die  Verbindungen  der  Formel  (1)  können  h e r g e s t e l l t   werden,  indem  man 

2  bis  14  Mol  Aethy lenoxid   an  a l i p h a t i s c h e   Amine,  die  einen  Alkyl-   ode r  

A l k e n y l r e s t   mit  12  bis  22  Kohlens tof fa tomen  aufweisen ,   a n l a g e r t   und 

das  Anlagerungsprodukt   in  den  sauren  Ester   und  g e g e b e n e n f a l l s   den  e r -  

ha l t enen   sauren  Es te r   in  die  Alka l i -   oder  Ammoniumsalze  ü b e r f ü h r t .   Die 

Verbindungen  der  Formel  (2)  werden  h e r g e s t e l l t ,   indem  man  z.B.  20  bis  50 

Mol  Aethylenoxid  an  a l i p h a t i s c h e   Amine,  die  einen  Alkyl-   oder  A l k e n y l -  

r e s t   mit  12  bis  22  Kohlens tof fa tomen  aufweisen,   a n l a g e r t   und  das 

Anlagerungsprodukt   mit  einem  der  oben  genannten  Q u a t e r n i s i e r u n g s m i t t e l n  

zu  der  Verbindung  der  Formel  (2)  u m s e t z t .  

Die  Verbindungen  der  Formel  (3)  werden  h e r g e s t e l l t ,   indem  man  80  b i s  

140  Mol  Aethylenoxid   an  eine  Verbindung  der  Formel  



worin  R"  die  unter   Formel  (3)  angegebene  Bedeutung  hat ,   a n l a g e r t .  

Die  Amine,  die  als  Ausgangss to f f e   für  die  H e r s t e l l u n g   der  Verb indungen  

der  Formeln  (1 )   und  (2)  b e n ö t i g t   werden,  können  g e s ä t t i g t e   oder  unge-  

s ä t t i g t e ,   verzweigte-  o d e r  u n v e r z w e i g t e   K o h l e n w a s s e r s t o f f r e s t e   mit  12 

bis  22,  vorzugsweise   16  bis  22  Koh lens to f fa tomen   aufweisen.   Die  Amine 

können  chemisch  e i n h e i t l i c h   sein  oder  in  Form  von  Gemischen  v o r l i e g e n .  

Als  Amingemische  werden  vorzugsweise   solche  herangezogen  wie  sie  b e i  

der  Ueberführung  von  n a t ü r l i c h e n   Fe t t en   oder  Oelen  wie  z.B.  T a l g f e t t ,  

Soja-  oder  Kokosoel  in  die  en t sp rechenden   Amine  e n t s t e h e n .   Als  

Amine  se ien   im  e inze lnen   Dodecylamin,  Hexadecylamin,   Oc tadecy lamin ,  

Arach idy lamin ,   Behenylamin  und  Octadecenylamin  genannt .   Bevorzug t  

i s t   T a l g f e t t a m i n .   Dieses  i s t   ein  Gemisch  aus  30%  Hexadecylamin,   25% 

Octadecylamin   und  45%  O c t a d e c e n y l a m i n .  

Sowohl  die  Ae thy l enox idan l age rung  a l s   auch  die  Veres te rung   können 

nach  an  sich  bekannten  Methoden  d u r c h g e f ü h r t   werden.  Zur  V e r e s t e r u n g  

kann  Schwefe l säu re   oder  deren  f u n k t i o n e l l e   Der iva t e   wie  z.B.  C h l o r -  

s u l f o n s ä u r e   und  insbesondere  Su l faminsäure   d i e n e n .  

Die  V e r e s t e r u n g   wird  in  der  Regel  durch  e in f aches   Vermischen  der  Reak-  

t i o n s p a r t n e r   unter   Erwärmen,  zweckmässig  auf  eine  Tempera tu r  

zwischen  50  und  100°C,  d u r c h g e f ü h r t .   Die  f r e i e n   Säuren  können  a n -  

s c h l i e s s e n d   in  die  A l k a l i m e t a l l -   oder  Ammoniumsalze  ü b e r g e f ü h r t   wer -  

den,  indem  auf  üb l iche   Weise  Basen  wie  z.B.  Ammoniak,  Natrium-  oder  

Kal iumhydroxid   zugegeben  werden.  

Die  nachfo lgenden   Be i sp i e l e   dienen  der  Veranschau l i chung   der  E r f i n -  

dung.  Darin  sind  die  Teile  G e w i c h t s t e i l e   und  die  Prozente   Gewich t s -  

p r o z e n t e .   Die  Temperaturen  sind  in  C e l s i u s g r a d e n   angegeben.  Die  Be- 

ziehung  zwischen  G e w i c h t s t e i l e n   und  Volumente i len   i s t   d i e se lbe   wie 

d i e j e n i g e   zwischen  Gramm  und  K u b i k z e n t i m e t e r .  



Das  in  den  fo lgenden  B e i s p i e l e n   genannte  H i l f s m i t t e l g e m i s c h   A1  h a t  

folgende  Zusammensetzung:  

12,6  Tei le   der  a n i o n i s c h e n   Verbindung  der  Formel  

R27=  K o h l e n w a s s e r s t o f f r e s t   des  T a l g f e t t a m i n s ,   m  +  n =  8; 

21,3  Teile  der  q u a t e r n ä r e n   Verbindung  der  Formel  

R28  C20-22  - K o h l e n w a s s e r s t o f f r e s t ;  

7,7  Teile   des  Umsetzungsproduktes   von  O ley la lkoho l   mit  80  Mol 

A e t h y l e n o x i d ;  

7,  0  Teile   der  Verbindung  der  Formel 

sowie  51,4  Tei le   Wasse r .  

Das  in  den  fo lgenden  B e i s p i e l e n   genannte  H i l f s m i t t e l g e m i s c h   A2  h a t  

folgende  Zusammensetzung:  



15,2  Tei le   der  a n i o n i s c h e n   Verbindung  der  Formel  ( 6 7 ) ,  

21,3  Teile   der  q u a t e r n ä r e n   Verbindung  der  Formel  ( 6 8 ) ,  

7,7  Tei le   des  Umsetzungsproduktes   von  O ley l a lkoho l   mit  80  Mol 

A e t h y l e n o x i d ,  

1 2 , 6  T e i l e   der  Verbindung  der  Formel  ( 6 9 ) ,  

sowie  

43,2  Tei le   W a s s e r .  

Das  in  den  fo lgenden   B e i s p i e l e n   genannte  H i l f s m i t t e l g e m i s c h   A3  h a t  

folgende  Zusammensetzung:  

12,6  Tei le   der  a n i o n i s c h e n   Verbindung  der  Formel  ( 6 7 ) ,  

21,3  Tei le   der  q u a t e r n ä r e n   Verbindung  der  Formel  ( 6 8 ) ,  

7,7  Tei le   des  Umsetzungsproduktes   von  O ley l a lkoho l   mit  80  Mol 

A e t h y l e n o x i d ,  

10,0  Tei le   der  Verbindung  der  Formel  (69) 

sowie  

48,4  Tei le   W a s s e r .  

Das  in  den  fo lgenden   B e i s p i e l e n   genannte  H i l f s m i t t e l g e m i s c h   A4  h a t  

folgende  Zusammensetzung:  

15,2  Tei le   der  a n i o n i s c h e n   Verbindung  der  Formel  ( 6 7 ) ,  

21,3  Tei le   der  q u a t e r n ä r e n   Verbindung  der  Formel  ( 6 8 ) ,  

7,7  Tei le   des  Umsetzungsproduktes   von  O ley la lkoho l   mit  80  Mol 

A e t h y l e n o x i d ,  

31  Tei le   der  Verbindung  der  Formel  (69) 

sowie 

24,8  Teile   Wasse r .  



B e i s p i e l   1:  In  einem  S t r a n g g a r n f ä r b e a p p a r a t ,   dessen  F ä r b e f l o t t e   81  1 

Wasser,  300  g  G l a u b e r s a l z   k a l z . ,   45  g  Es s ig säu re   60%ig,  81  g  N a t r i u m -  

ace t a t   und  30  g  der  H i l f s m i t t e l m i s c h u n g   A1  e n t h ä l t ,   werden  3  kg 

Wollgarn  bei  40°C  e i n g e f a h r e n .   Nach  10  Minuten  werden  1,7  g  des  

1 :2-Kobal tkomplexes   des  F a r b s t o f f s   der  Formel  

0,85  g  des  1:2-Chromkomplexes  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 

1,3  g  des  1:2-Chromkomplexes  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 

0,4  g  des  1:2-Chromkomplexes  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 



und  3,8  g  des  1:2-Chromkomplexes  mit  je  einem  F a r b s t o f f m o l e k ü l  d e r  

Formeln  

zugegeben.  Bei  p e r i o d i s c h   wechse lnder   Richtungsänderung  der  F l o t t e n -  

z i r k u l a t i o n   erwärmt  man  die  F ä r b e f l o t t e   innerha lb   50  Minuten  a u f  

98°C  und  f ä r b t   30  Minuten  bei  d i e se r   Temperatur .   Der  pH-Wert  zu 

Anfang  b e t r ä g t   4,7  und  gegen  Ende  4,9.  Ansch l iessend   wird  das  

Färbebad  abgeküh l t   und  das  Wollgarn  gespül t   und  ge t rockne t .   Man  e r -  

hä l t   eine  f a s e r -   und  f l ä c h e n e g a l e   beige  Färbung  des  W o l l g a r n s .  

Der  Ausziehgrad  b e t r ä g t   98  %. 

B e i s p i e l   2:  In  einem  S t r a n g g a r n f ä r b e a p p a r a t ,   dessen  F ä r b e f l o t t e   432  1 

Wasser,  320  g  G laube r sa l z   k a l z . ,   192  g  Ess igsäure   60%ig,  432  g  N a t r i u m -  

ace t a t   und  160  g  der  H i l f s m i t t e l m i s c h u n g   A1  e n t h ä l t ,   werden  bei  40°C 

16  kg  c h l o r i e r t e s   Wollgarn  e i n g e f a h r e n .   Nach  10  Minuten  werden  270  g 
des  F a r b s t o f f s   der  Formel 

39,5  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel  



und  90  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel  

zugegeben.  Der  pH-Wert  des  Färbebades  b e t r ä g t   anfangs  4,8  und  gegen 

Ende  5,0.  Bei  p e r i o d i s c h   wechselnder   Rich tungsänderung  der  F l o t t e n -  

z i r k u l a t i o n   erwärmt  man  die  F ä r b e f l o t t e   innerha lb   von  50  Minuten  auf  

98°C  und  f ä rb t   40  Minuten  bei  d i e se r   Temperatur.   Ansch l iessend   wird  das  

Färbebad  abgekühlt   und  das  Wollgarn  gespül t   und  g e t r o c k n e t .   Man  e r h ä l t  

eine  f a s e r -   und  f l ä c h e n e g a l e   rote   Färbung  des  Wol lgarnes .   Der  A u s z i e -  

grad  b e t r ä g t   96  %. 

B e i s p i e l   3:  In  einem  S t r a n g g a r n f ä r b e a p p a r a t ,   dessen  F ä r b e f l o t t e   432  1 

Wasser,  1600  g  Glaubersa lz   k a l z . ,   192  g  Ess igsäu re   60  %ig,  432  g 

N a t r i u m a c e t a t   und  160  g  der  H i l f s m i t t e l m i s c h u n g   A2  e n t h ä l t ,   werden 

bei  40°C  16  kg  nach  dem  H e r c o s e t t - V e r f a h r e n   a u s g e r ü s t e t e s   Superwash-  

Wollgarn  e inge fah ren .   Nach  10  Minuten  werden  56  g  des  F a r b s t o f f s   d e r  

Formel  



6  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel  

64  g  des  F a r b s t o f f e s   der  Formel 

1,3  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 

und  27,7  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel  



zugegeben.  Der  pH-Wert  des  Färbebades  b e t r ä g t   anfangs  4,9  und  gegen 

Ende  5,1.  Bei  p e r i o d i s c h   wechselnder   R ich tungsände rung   der  F l o t t e n -  

z i r k u l a t i o n   erwärmt  man  die  F ä r b e f l o t t e   i nne rha lb   von  50  Minuten  a u f  

98°C  und  fä rb t   30  Minuten  bei  d iese r   Temperatur .   Ansch l iessend   wi rd  

das  Färbebad  abgekühl t   und  das  Wollgarn  gespü l t   und  ge t rockne t .   Man 

e r h ä l t   eine  f a s e r -   und  f l ächenega le   echte  blaue  Färbung  des  Wol l -  

garnes.   Der  Ausziehgrad  be t r äg t   98  %. 

B e i s p i e l   4:  In  einem  Packapparat   werden  5  kg  Wollkammzug  in  75  1  Was- 

ser  bei  50°C  e i n g e n e t z t .   Hierauf  werden  75  g  Es s ig säu re   80  %ig  und 

50  g  des  H i l f s m i t t e l g e m i s c h e s   A1  zugegeben.  Nach  10  Minuten  werden 

96  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 



und  14  g  des  F a r b s t o f f e s   der  Formel 

zugegeben.  Man  e r h i t z t   die  F ä r b e f l o t t e   i nne rha lb   50  Minuten  auf  98°C 

und  f ä rb t   30  Minuten  bei  d i e se r   Temperatur .   Ansch l i e ssend   wird  d i e  

Wolle  gespül t   und  g e t r o c k n e t .   Man  e r h ä l t   eine  sehr  egale  w e i n r o t e  

Färbung  des  Wollkammzuges.  Der  pH-Wert  b e t r ä g t   zu  Anfang  4,8  und 

gegen  Ende  des  Färbens  5,1.  Der  Ausziehgrad  b e t r ä g t   98  %. 

Be i sp i e l   5:  In  einem  K r e u z s p u l f ä r b e a p p a r a t   wird  eine  1  kg  K r e u z s p u l e  

mit  Wollgarn  beladen  und  in  20  1  Wasser  bei  50°C  e i n g e n e t z t .   Dann 

se t z t   man  50  g  G lauber sa l z   k a l z . ,   10  g  Es s ig säu re   80%ig, 20  g  N a t r i u m -  

ace ta t   und  10  g  des  H i l f s m i t t e l g e m i s c h e s   A1  zu.  Nach  10  Minuten  werden 

8,2  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 

1,1  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 



3  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel  

0,5  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 

0,2  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 

und  0,04  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 

z u g e s e t z t .   Man  s t e i g e r t   die  Temperatur  innerha lb   von  50  Minuten  a u f  



98°C  und  färbt   30  Minuten  bei  dieser   Temperatur.  Anschliessend  wird 
die  Kreuzspule  gespül t ,   en twässer t   und  getrocknet .   Man  erhäl t   e ine 
sehr  fase r -   und  f l ächenega le   echte  orange  Färbung  des  Wollgarnes.  
Der  pH-Wert  l i eg t   während  des  Färbens  zwischen  5,0  und  5,1.  Der  Aus- 
ziehgrad  be t räg t   99  %. 

Beispie l   6:  In  einem  S t r a n g f ä r b e a p p a r a t ,   dessen  Fä rbe f lo t t e   432  1 
Wasser,  640  g  Glaubersalz   ka l z . ,   192  g  Essigsäure  60%ig,  432  g  Natrium- 
aceta t   und  160  g  der  H i l f smi t t e lmischung   A  en thä l t ,   werden  16  kg 
Wollgarn  bei  40°C  e ingefahren .   Nach  10  Minuten  werden  123  g  des 
Fa rbs to f f s   der  Formel 

52  g  des  Farbs to f f s   der  Formel 



8,0  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 

1,5  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 

und  1,8  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 

zugegeben.  Bei  p e r i o d i s c h   wechselnder  R ich tungsänderung   der  F l o t t e n -  

z i r k u l a t i o n   erwärmt  man  die  F ä r b e f l o t t e   i nne rha lb   von  50  Minuten  au f  

98°C  und  fä rb t   40  Minuten  bei  d iese r   Temperatur.   Anschl iessend   wi rd  



das  Färbebad  abgekühl t   und  das  Wollgarn  gespül t   und  ge t rockne t .   Man 

e r h ä l t   eine  f a s e r -   und  f l ä c h e n e g a l e   v i o l e t t e   Färbung  des  W o l l g a r n s .  

Der  pH-Wert  des  Färbebades  l i e g t   während  des  Färbens  zwischen  4 , 8  

und  4,9.  Der  Ausziehgrad  b e t r ä g t   97  %. 

B e i s p i e l   7:  In  einem  S t r a n g f ä r b e a p p a r a t ,   dessen  F ä r b e f l o t t e   432  1 

Wasser,  1600  g  G laube r sa l z   k a l z . ,   192  g  Ess igsäure   60%ig,  432  g  N a t r i u m -  

ace t a t   und  80  g  der  H i l f s m i t t e l m i s c h u n g   A1  e n t h ä l t ,   werden  bei  40°C 

16  kg  Wollgarn  e i n g e f a h r e n .   Nach  10  Minuten  werden  0,4  g  des  1 : 2 -  

Kobaltkomplexes  des  F a r b s t o f f e s   der  Formel 

0,21  g  des  1:2-Chromkomplexes  des  F a r b s t o f f s   der  Formel  

0,26  g  des  1:2-Chromkomplexes  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 

0,07  g  des  1:2-Chromkomplexes  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 



und 4,0 g des  1:2-Chromkomplexes  mit  je  einem  F a r b s t o f f m o l e k ü l  

der  Formeln 

zugegeben.  Bei  p e r i o d i s c h   wechselnder  Richtungsänderung  der  F l o t t e n -  

z i r k u l a t i o n   erwärmt  man  die  F ä r b e f l o t t e   innerha lb   50  Minuten  auf  98°C 

und  fä rb t   30  Minuten  bei  d ieser   Temperatur.   Anschl iessend   wird  das 

Färbebad  abgekühl t   und  das  Wollgarn  gespül t   und  ge t rockne t .   Man 

e r h ä l t   eine  f a s e r -   und  f l ächenega le   h e l l b e i g e   Färbung  des  Wollgarns .  

Der  pH-Wert  des  Färbebades  be t r äg t   zu  Anfang  des  Färbens  4,6  und 

gegen  Ende  4,8.  Der  Ausziehgrad  be t räg t   99  %. 

Be i sp ie l   8:  Auf  e iner   Haspelkufe  werden  10  kg  Wollgewebe  in  300  1 

Wasser  bei  40°C  e i n g e n e t z t .   Hierauf  werden  der  F lo t t e   700  g  Glauber-  

salz  k a l z . ,   300  g  Na t r iumace ta t   und  100  g  der  Hi l f smi t t e lmischung   A1 

zugese tz t   und  die  F lo t t e   mit  Ess igsäure   60%ig  auf  einen  pH-Wert  von 

4,9  e i n g e s t e l l t .   Nach  10  Minuten  werden  1,5  g  des  1:2-Kobaltkomplexes 

des  F a r b s t o f f s   der  Formel 



0,7  g  des  1:2-Chromkomplexes  des  F a r b s t o f f s   der  Formel  

2  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel  

2,6  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel  

6,6  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 



5,5  g  des  1 :2 -Kobal tkomplexes   des  F a r b s t o f f s   der  Formel 

5,7  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 

und  1,1  g  des  1:2-Chromkomplexes  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 



zugese t z t .   Man  erwärmt  die  F ä r b e f l o t t e   innerha lb   50  Minuten  auf  98°C 

und  fä rb t   30  Minuten  bei  d i e se r   Temperatur.   Ansch l iessend   wird  das  

Färbebad  abgekühl t   und  das  Wollgewebe  gespül t   und  g e t r o c k n e t .   Man 

e rhä l t   eine  f a s e r -   und  f l ä c h e n e g a l e   echte  Grau-Färbung  des  Wol lgewebes .  

Der  pH-Wert  des  Färbebades   b e t r ä g t  z u   Anfang  des  Färbens  4,8  und 

gegen  Ende  5,0.  Der  Ausziehgrad  b e t r ä g t   98  %. 

Be i sp ie l   9:  In  einem  S t r a n g f ä r b e a p p a r a t ,   dessen  F ä r b e f l o t t e   432  1 

Wasser,  1600g  G l a u b e r s a l z   k a l z . ,   240  g  Ess igsäure   60%ig,  432  g 

Na t r iumace ta t   und  160  g  der  H i l f s m i t t e l m i s c h u n g   A1  e n t h ä l t ,   werden  b e i  

40°C  16  kg  Wollgarn  e i n g e f a h r e n .   Nach  10  Minuten  werden  19,5  g  des  

1 :2-Kobal tkomplexes   des  F a r b s t o f f s   der  Formel 

10,55  g  des  1 :2-Chromkomplexes  des   F a r b s t o f f s   der  Formel 

30,2  g  des  1:2-Chromkomplexes  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 



7,8  g  des  1:2-Chromkomplexes  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 

und  102  g  des  1:2-Chromkomplexes  mit  je  einem  F a r b s t o f f m o l e k ü l   d e r  

Formeln 

zugegeben.  Bei  p e r i o d i s c h   wechselnder   Rich tungsänderung   der  F l o t t e n -  

z i r k u l a t i o n   erwärmt  man  innerha lb   25  Minuten  auf  70°C,  hä l t   d i e  

Temperatur  20  Minuten  bei  70°C,  erwärmt  dann  innerha lb   20  Minuten  

auf  98°C  und  fä rb t   30  Minuten  bei  d i e se r   Temperatur.   A n s c h l i e s s e n d  

wird  das  Färbebad  abgekühlt   und  das  Wollgarn  gespül t   und  g e t r o c k n e t .  

Man  e r h ä l t   eine  f a s e r -   und  f l ä c h e n e g a l e   braune  Färbung  des  W o l l g a r n s .  

Der  pH-Wert  des  Färbebades  b e t r ä g t   zu  Anfang  4,7  und  gegen  Ende  4 , 8 .  

Der  Ausziehgrand  b e t r ä g t   98  %. 



B e i s p i e l   10:  In  einem  Packappara t   werden  2  kg  lose  a u s t r a l i s c h e   Wolle 

in  40  1  Wasser  bei  60°C  e i n g e n e t z t .   Hierauf   werden  100  g  G l a u b e r s a l z  

k a l z . ,   30  g  E s s i g s ä u r e   80%ig,  40  g  Na t r iumace ta t   und  40  g  des  H i l f s -  

m i t t e l g e m i s c h e s   A3  zugegeben.  Nach  10  Minuten  werden  10  g  des  1 : 2 -  

Chrommischkomplexes ,   e r h a l t s n  d u r c h   Umsetzung  des  1:1-Chromkomplexes 

der  Formel  

mit  den  Verbindungen  der  Formeln  

10,5  g  des  1:2-Chromkomplexes  des  F a r b s t o f f s   der  Formel  

1,2  g  des  1:2-·Chromkomp1exes  mit  je  einem  F a r b s t o f f   der  Formeln 



im  Molekü l ,  

und  10,8  g  des  F a r b s t o f f e s   der  Formel 

z u g e s e t z t .   Man  e r h i t z t   die  F ä r b e f l o t t e   i nne rha lb   45  Minuten  auf  103°C 

und  fä rb t   25  Minuten  bei  d ieser   Temperatur .   Nach  Abkühlen  der  F ä r b e -  

f l o t t e   wird  die  Wolle  gespül t   und  g e t r o c k n e t .   Man  e r h ä l t   eine  s e h r  

f a s e r -   und  f l ä c h e n e g a l e   dunkelgraue  Färbung  der  Wolle.  Der  pH-Wert 

der  F ä r b e f l o t t e   b e t r ä g t   anfangs  4,8  und  gegen  Ende  5,0.  Der  A u s z i e h -  

grad  b e t r ä g t   98  %. 

B e i s p i e l  1 1 :   In  einem  Packapparat   werden  2  kg  Wollkammzug  in  30  1 

Wasser  bei  60°C  e i n g e n e t z t .   Hierauf  werden  30  g  Ess igsäure   80%ig  und 

10  g der   H i l f s m i t t e l m i s c h u n g   A4  zugegeben.  Nach  10  Minuten  werden 

13,5  g  des  1:2-Chromkomplexes  mit  je  einem  F a r b s t o f f   der  Formeln  

und 



im  Molekül  und  20  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel  

zugegeben.  Man  e r h i t z t   die  F ä r b e f l o t t e   i nne rha lb   von  45  Minuten  a u f  

103°C  und  f ä r b t   30  Minuten  bei  d i e se r   Temperatur .   Nach  Abkühlen  d e r  

F l o t t e   wird  der  Wollkammzug  gespül t   und  g e t r o c k n e t .   Man  e r h ä l t   e i n e  

sehr  f a s e r -   und  f l ä c h e n e g a l e   v i o l e t t e   Färbung  der  Wolle.  Der  pH-Wert 

der  F ä r b e f l o t t e   b e t r ä g t   anfangs  4,9  und  gegen  Ende  5,1.  Der  A u s z i e h -  

grad  b e t r ä g t   97  %. 

Be i sp i e l   12:  In  einem  Packappara t   werden  150  kg  Wollkammzug  in  1350  1 

Wasser  bei  52°C  e i n g e n e t z t .   Hierauf  werden  1350  g  N a t r i u m a c e t a t ,  

4500  g  E s s i g s ä u r e   60%ig  und  1500  g  der  H i l f s m i t t e l m i s c h u n g   A1  zugege -  

ben.  Nach  10  Minuten  werden 2200  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 

zugegeben.  Man  e r h i t z t   die  F ä r b e f l o t t e   i nne rha lb   von  30  Minuten  au f  

97°  und  f ä r b t   16  Minuten  bei  d ieser   Temperatur.   Nach  Abkühlen 



der  F l o t t e   wird  der  Wollkammzug  gespül t   und  g e t r o c k n e t .   Man  e r h ä l t  

eine  sehr  f a s e r -   und  f l ä c h e n e g a l e   rote  Färbung  der  Wolle.  Der  pH- 

Wert  des  Färbebades  b e t r ä g t   anfangs  4,8  und  gegen  Ende  4,9.  Der  Aus-  

z iehgrad  b e t r ä g t   98  %. 

Be i sp i e l   13:  In  einem  K r e u z s p u l f ä r b e a p p a r a t   wird  eine  3  kg  K r e u z -  

spule  mit  Wollgarn  beladen  und  in  24  1  Wasser  bei  50°C  e i n g e n e t z t .  

Dann  se tz t   man  24  g  N a t r i u m a c e t a t ,   60  g  E s s i g s ä u r e   60  %-ig,  177  g 

Glaubersa lz   ka lz .   und  30  g  des  H i l f s m i t t e l g e m i s c h e s   A  zu.  Nach  10 

Minuten  werden  30  g  des  1:2-Chromkomplexes  mit  je  einem  F a r b s t o f f -  

molekül  der  Formeln  

im  Molekül,  15  g  des  1:2-Chromkomplexes  der  A z o f a r b s t o f f e   d e r  

Formeln 

1  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 



und  1,3  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 

z u g e s e t z t .   Man  s t e i g e r t   die  Temperatur  i nne rha lb   von  40  Minuten  a u f  

104°C  und  f ä rb t   20  Minuten  bei  d i e se r   Temperatur .   Ansch l iessend   w i r d  

die  Kreuzspule   ge spü l t ,   en twässe r t   und  ge t rockne te   Man  e r h ä l t   e i n e  

sehr  f a s e r -   und  f l ä c h e n e g a l e   ro tbraune   Färbung  des  Wollgarnes .   Der 

pH-Wert  l i e g t   während  des  Färbens  zwischen  4,8  und  5,0.  Der  A u s z i e h -  

grad  b e t r ä g t   95  %. 

B e i s p i e l   14:  In  einem  K r e u z s p u l f ä r b e a p p a r a t   werden  Kreuzspulen  m i t  

271,2  kg  Wollgarn  beladen  und  in  2000  1  Wasser  bei  50°C  e i n g e n e t z t .  

Dann  s e t z t   man  2  kg  N a t r i u m a c e t a t ,   5,4  kg  Es s ig säu re   60  %ig,  13,6  kg 

Glaubersa lz   ka lz .   und  2,7  kg  des  H i l f s m i t t e l g e m i s c h e s   A1 zu.  Nach 

10  Minuten  werden  44  g  des  1:2-Chromkomplexes  der  A z o f a r b s t o f f e   d e r  

Formeln 



8,5  g  des  1:2-Chromkomplexes  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 

122  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel  

103  g  des  1 :2 -Koba l tkomplexes   des  F a r b s t o f f s   der  Formel  

105  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel  



21,1  g  des  1:2  Chromkomplexes  des  F a r b s t o f f s   der  Formel  

225  g  des  1 :2 -Chromkomplex fa rbs to f f e s   der  Formel  

und  35  g  des  F a r b s t o f f e s   der  Formel 



z u g e s e t z t .   Man  s t e i g e r t   die  Temperatur  innerha lb   von  45  Minuten  a u f  

103°C  und  f ä rb t   20  Minuten  bei  d iese r   Temperatur .   Ansch l iessend   werdei 

die  Kreuzspulen  g e s p ü l t ,   en twässe r t   und  ge t rockne t .   Man  e r h ä l t   e i n e  

h e l l b l a u e   Färbung  des  Wollgarns  von  guter  Faser-   und  F l ä c h e n e g a l i t ä t .  

Der  pH-Wert  l i e g t   während  des  Färbens  zwischen  5,0  und  5,2.  Der  Aus-  

z iehgrad  b e t r ä g t   99,8%. 

Be i sp i e l   15:  In  einem  K r e u z s p u l f ä r b e a p p a r a t   werden  Kreuzspulen  m i t  

16  kg  Wollgarn  beladen  und  in  128  1  Wasser  bei  50°C  e i n g e n e t z t .   Dann 

se t z t   man  128  g  N a t r i u m a c e t a t ,   320  g  Ess igsäu re   60%-ig,  850  g  G l a u b e r  

salz  und  160  g  des  H i l f s m i t t e l g e m i s c h e s   A4  zu.  Nach  10  Minuten  werden  

18  g  des  1 :2-Kobal tkomplexes   des  F a r b s t o f f s   der  Formel 

19  g  des  1:2-Chromkomplexes  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 



12,3  g  des  1:2  Chromkomplexes  der  F a r b s t o f f e   der  Formeln 

2,8  g  des  1:2-Chromkomplexes  des  F a r b s t o f f s   der  Formel  

25,3  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 

und  3,9  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel  



z u g e s e t z t .   Der  pH-Wert  des  Färbebades  l i eg t   bei  6,5.  Es  werden  80  ml 

E s s i g s ä u r e   60%-ig  zugegeben  wodurch  ein  pH-Wert  von  5,2  e r r e i c h t   w i r d .  

Man  s t e i g e r t   die  Temperatur  i nne rha lb   von  45  Minuten  auf  103°C  und 

f ä rb t   20  Minuten  bei  d i e se r   Temperatur .   Ansch l i e s send   werden  die  Kreuz-  

spulen  g e s p ü l t ,   en twässe r t   und  g e t r o c k n e t .   Man  e r h ä l t   eine  O l i v e - F ä r -  

bung  des  Wollgarns  von  guter  Faser -   und  F l ä c h e n e g a l i t ä t .   Der  pH-Wert 

gegen  Ende  des  Färbens  b e t r ä g t   5,5.  Der  Ausziehgrad  b e t r ä g t   98%. 

B e i s p i e l   16:  In  einem  K r e u z s p u l f ä r b e a p p a r a t   werden  Kreuzspulen  m i t  

122  kg  Wollgarn  beladen  und  in  976  1  Wasser  bei  50°C  e i n g e n e t z t .   Dann 

s e t z t   man  976  g  N a t r i u m a c e t a t ,   1830  g  Ess igsäu re   60%-ig,  6,16  kg 

G laube r sa l z   kalz.   und  1,22  kg  des  H i l f s m i t t e l g e m i s c h e s   A2  zu.  Nach 

10  Minuten  werden  30,3  g  des  1:2  Kobaltkomplexes  des  F a r b s t o f f s   d e r  

Formel  

32  g  des  1:2-ChromkomDlexes  des  F a r b s t o f f s   der  Formel  



33  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel  

4,6  .g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel  

55  g  des  1:2-Chromkomplexes  der  F a r b s t o f f e   der  Formeln  

12,2  g  des  1:2-Chromkomplexes  des  F a r b s t o f f e s   der  Formel  



und  75  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel  

z u g e s e t z t .   Man  s t e i g e r t   die  Temperatur  i nne rha lb   von  45  Minuten  a u f  

103°C  und  f ä r b t   20  Minuten  bei  d i e se r   Temperatur .   Ansch l iessend   werden 

die  Kreuzspulen   g e s p ü l t ,   e n t w ä s s e r t   und  g e t r o c k n e t .   Man  e r h ä l t   e i n e  

beige  Färbung  des  Wollgarns  von  guter  Faser -   und  F l ä c h e n e g a l i t ä t .  

Der  pH-Wert  l i e g t   während  des  Färbens  zwischen  4,9  und  5,1.  Der 

Ausziehgrad  b e t r ä g t   99  Z. 

B e i s p i e l   17:  In  einem  K r e u z s p u l f ä r b e a p p a r a t   werden  Kreuzspulen  m i t  

1085  kg  Wollgarn  beladen  und  in  6000  1  Wasser  bei  60°C  e i n g e n e t z t .  

Dann  s e t z t   man  6  kg  N a t r i u m a c e t a t ,   21,7  kg  Ess igsäure   60  %- ig ,  

57,2  kg  G l a u b e r s a l z   und  10,9  kg  des  H i l f s m i t t e l g e m i s c h e s   A1  zu .  

Nach  10  Minuten  werden  13,6  kg  des  F a r b s t o f f e s   der  Formel 

8,1  kg  des  1:2-Chromkomplexes  mit  je  einem  F a r b s t o f f m o l e k ü l   der  F o r -  

meln 



im  Molekül,  0,8  kg  des  F a r b s t o f f s   der  Formel  

49  g  des  1 :2-Kobal tkomplexes   des  F a r b s t o f f s   der  Formel 

und  85  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel  



z u g e s e t z t .   Man  s t e i g e r t   die  Temperatur  innerha lb   von  35  Minuten  a u f  

103°C  und  f ä rb t   20  Minuten  bei  d iese r   Temperatur .   A n s c h l i e s s e n d  

werden  die  Kreuzspulen   g e s p ü l t ,   en twässer t   und  g e t r o c k n e t .   Man  e r h ä l t  

eine  rote  Färbung  des  Wollgarnes  von  guter  Faser -   und  F l ä c h e n -  

e g a l i t ä t .  D e r   pH-Wert  l i e g t   während  des  Färbens  zwischen  4,9  und  5 , 1 .  

Der  Ausziehgrad  b e t r ä g t   96  %. 

B e i s p i e l   18:  In  einem  K r e u z s p u l f ä r b e a p p a r a t   werden  Kreuzspulen   m i t  

140  kg  Wollgarn  beladen  und  in  840  1  Wasser  bei  60°C  e i n g e n e t z t .  

Dann  s e t z t   man  840  g  N a t r i u m a c e t a t ,   4200  g  E s s i g s ä u r e   60  %ig,  7200  g 

G laube r sa l z   ka lz .   und  2800  g  des  H i l f s m i t t e l g e m i s c h e s   A3  zu.  Nach 

20  Minuten  werden  850  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 

und  153  g  des  F a r b s t o f f s   der  Formel 

z u g e s e t z t .   Man  s t e i g e r t   die  Temperatur  innerha lb   von  40  Minuten  au f  

104°C  und  fä rb t   20  Minuten  bei  d ieser   Temperatur .   A n s c h l i e s s e n d  

werden  die  Kreuzspulen  ge spü l t ,   en twässe r t   und  g e t r o c k n e t .   Man  e r h ä l t  

eine  blaue  Färbung  des  Wollgarnes  von  guter  Faser -   und  F l ä c h e n e g a l i t ä t .  

Der  pH-Wert  l i e g t   während  des  Färbens  zwischen  4,8  und  5,0.  Der  Auszieh-  

grad  b e t r ä g t   95  %. 



1.  Ver fahren   zum  f a s e r -   und  f l ä c h e n e g a l e n   Färben  von  F a s e r m a t e r i a l   aus  

n a t ü r l i c h e n   Polyamiden  mit  F a r b s t o f f e n   oder  F a r b s t o f f m i s c h u n g e n   i n  

Gegenwart  eines  H i l f s m i t t e l g e m i s c h e s ,   dadurch  gekennze i chne t ,   dass  man 

zum  Färben  d i e se r   M a t e r i a l i e n   eine  wäss r ige   F l o t t e   verwendet ,   welche  

mindes tens   einen  an ion i schen   W o l l f a r b s t o f f ,   der  unter   den  d e f i n i e r t e n  

Färbebed ingungen   bei  1/1  R i c h t t y p t i e f e   einen  Ausziehgrad  von  minde -  

stens  95X  au fwe i s t ,   und  ein  H i l f s m i t t e l g e m i s c h   bes tehend  aus  

e iner   a n i o n i s c h e n   Verbindung  der  Formel  

worin  R  e inen   Alkyl-   oder  A l k e n y l r e s t   mit  12  b i s  22   K o h l e n s t o f f a t o m e n ,  

M  W a s s e r s t o f f ,   A l k a l i m e t a l l   oder  Ammonium  und  m und  n  ganze  Z a h l e n  

bedeuten ,   wobei  die  Summe  von  m und  n  2  bis  14  i s t ,   e iner   q u a t e r n ä r e n  

Verbindung  der  Formel  

worin  R'  unabhängig  von  R  die  für  R  angegebene  Bedeutung  hat ,   A  e i n  

Anion,  Q  einen  g e g e b e n e n f a l l s   s u b s t i t u i e r t e n   A l k y l r e s t   und  p  und  q 

ganze  Zahlen  bedeuten,   wobei  die  Summe  von  p  und  q  20  bis  50  i s t ,   und 

e iner   n i c h t i o n o g e n e n   Verbindung  der  Formel  



worin  R"  unabhängig  von  R  die  für  R  angegebene  Bedeutung  hat  und  x  und 

y  ganze  Zahlen  bedeuten,   wobei  die  Summe  von  x  und  y  80  bis  140  i s t ,  

e n t h ä l t ,   und  dass  die  F lo t t e   g e g e b e n e n f a l l s   Ammonium-  oder  A l k a l i -  

salz  e n t h ä l t ,   und  die  Färbung  unabhängig  von  der  F a r b t i e f e   bei  einem 

pH-Wert  von  4,5  bis  5,5  und  e iner   Temperatur  von  95  bis  105°C  f e r t i g -  

s t e l l t .  

2.  Verfahren   gemäss  Anspruch  1,  dadurch  gekennze ichne t ,   dass  man  a l s  

a n i o n i s c h e   W o l l f a r b s t o f f e   T r i p h e n y l m e t h a n f a r b s t o f f e   mit  m i n d e s t e n s  

zwei  Su l fonsäu reg ruppen ,   s c h w e r m e t a l l f r e i e   Monoazo-  und  D i s a z o f a r b -  

s t o f f e   mit  je  e iner   oder  mehreren  Su l fonsäu reg ruppen   und  gegebenen-  

f a l l s   e iner   oder  mehreren  f a s e r r e a k t i v e n   Gruppen,  s c h w e r m e t a l l h a l t i g e  

Monoazo-,  Disazo- ,   Azomethin-  und  F o r m a z a n f a r b s t o f f e   und  An th ra -  

c h i n o n f a r b s t o f f e   v e r w e n d e t .  

3.  Verfahren   gemäss  Anspruch  2,  dadurch  gekennze ichne t ,   dass  man 

als  an ion i sche   W o l l f a r b s t o f f e   F a r b s t o f f e   oder  Mischungen  der  F a r b -  

s t o f f e   der  Formeln  (4)  bis  (8) 

worin  R1,  R29  R3  und  R4  unabhängig  voneinander   C1-4-Alkyl  und  R5 

C1-4-Alkyl ,   C1-4-Alkoxy  oder  Wasse r s to f f   i s t ,  



worin  R6  eine  über  die  -NH-Gruppe  gebundene  f a s e r r e a k t i v e   Gruppe,  

Benzoylamino,  Phenoxy,  Chlorphenoxy,  Dichlorphenoxy  oder  M e t h y l -  

phenoxy,  R  W a s s e r s t o f f ,   Benzoyl,  Phenyl,   C1-4-Alkyl ,   P h e n y l s u l f o n y l ,  

M e t h y l p h e n y l s u l f o n y l   oder  eine  g e g e b e n e n f a l l s   über  Aminobenzoyl 

gebundene  f a s e r r e a k t i v e   Gruppe  und  die  S u b s t i t u e n t e n   R8  unabhängig  

vone inander   Wasse r s to f f   oder  einen  Phenylamino-  oder  N-Phenyl -N-  

m e t h y l - a m i n o - s u l f o n y l r e s t   b e d e u t e n ,  

worin  R9  eine  f a s e r r e a k t i v e   Gruppe  i s t   und  der  Pheny l r ing   B  s u b s t i -  

t u i e r t   sein  kann  durch  Halogen,  C1-4-Alkyl  und  S u l f o ,  

worin  R6  die  unter  Formel  (5)  angegebene  Bedeutung  h a t ,  



die  1 : 2 - C h r o m k o m p l e x f a r b s t o f f e   des  Azo-  und  des  A z o m e t h i n f a r b -  

s t o f f e s   der  Formel  (9) 

worin  R10  W a s s e r s t o f f ,   Sulfo  oder  Phenylazo  und  R11  W a s s e r s t o f f  

oder  Nitro  i s t ,   und  der  Phenyl r ing   B  die  unter   Formel  (6)  a n g e g e -  

benen  S u b s t i t u e n t e n   e n t h a l t e n   kann;  

symmetrische  1 :2 -Chromkomplex fa rbs to f f e   der  A z o f a r b s t o f f e   d e r  

Formeln  (10)  und  (11)  

worin  der  Pheny l r ing   B  die  unter   Formel  (6)  angegebenen  S u b s t i t u e n t e n  

e n t h a l t e n   kann  und  R12  und  R13  unabhängig  voneinander   W a s s e r s t o f f ,  

Ni t ro ,   Sulfo,   Halogen,  C 1 - 4 - A l k y l s u l f o n y l ,   C 1 - 4 - A l k y l a m i n o s u l f o n y l  
und  -S02NH2  b e d e u t e n ,  



worin  R14  W a s s e r s t o f f ,   C1-4-Alkoxy-carbonylamino ,   Benzoylamino ,  

C 1 - 4 - A l k y l s u l f o n y l a m i n o ;   Pheny l su l fony lamino ,   M e t h y l p h e n y l s u l f o n y l -  

amino  oder  Halogen,  R15  Wasse r s to f f   oder  Halogen  und  R16  C1-4  - A l k y l -  

s u l f o n y l ,   C 1 - 4 - A l k y l a m i n o s u l f o n y l ,   Phenylazo,  Sulfo  oder  -S02NH2 
i s t ,   wobei  die  Hydroxygruppe  im  Benzring  D  in  o - S t e l l u n g   zur  Azo- 

brücke  an  den  Benzring  D  gebunden  i s t ;  

die  symmetrischen  1:2-Kobal tkomplexe  der  A z o f a r b s t o f f e   der  Formeln 
(12)  und  (13)  

worin  R17  die  -OH  oder  NH2  Gruppe,  R18  Wasse r s to f f   oder  C 1 - 4 - A l k y l -  
aminosu l fony l   und  R19  Nitro  oder  C 1 - 4 - A l k o x y - C 1 - 4 - a l k y l e n a m i n o -  
su l fony l   i s t ,  

die  unsymmetrischen  1 :2 -Chromkomplexfa rbs to f fe   der  A z o f a r b s t o f f e   der  
Formeln  (14)  bis  (19) 



worin  ein  S u b s t i t u e n t   R20  Wasse r s to f f   und  der  andere  Sulfo  i s t ,  

worin  R11  die  unter   Formel  (9)  und  R15  die  unter   Formel  (11)  angege -  

bene  Bedeutung  haben  und  die  Phenyl r inge   B  unabhängig  v o n e i n a n d e r ,  

die  unter   Formel  (6)  angegebenen  S u b s t i t u e n t e n   e n t h a l t e n   können,  



worin  der  Phenylr ing  B  in  den  Formeln  (16),  (17)  und  (19)  die  u n t e r  
Formel  (6)  angegebenen  S u b s t i t u e n t e n   en tha l t en   kann,  R11  die  u n t e r  
Formel  (9)  angegebene  Bedeutung  hat ,   R21  Wassers tof f ,   Methoxycarbonyl -  
amino  oder  Acetylamino  ist   und  R16  die  unter   Formel  (11)  angegebene 
Bedeutung  h a t ;  

1 :2-Chromkomplexfarbs toffe   der  Azofa rbs to f f e   der  Formeln  (10 )+(11) ;  
1:2-Chrom-Mischkomplexe  der  Azo fa rbs to f f e   der  Formeln  (10)  und  (11 ) ;  

A n t h r a c h i n o n f a r b s t o f f e   der  Formeln  (20)  bis  (22) 



worin  R  die  unter   Formel  (6)  angegebene  Bedeutung  hat ,   R22  unab-  

hängig  vone inander   W a s s e r s t o f f   oder  C1-4-Alkyl  und  R23  W a s s e r s t o f f  

oder  Sulfo  b e d e u t e t ;  

worin  die  S u b s t i t u e n t e n   R24  unabhängig  voneinander   Cyclohexyl  und  den 

D i p h e n y l ä t h e r r e s t ,   der  durch  Sulfo  und  den  Rest  -CH2NH-R9  sub -  

s t i t u i e r t   sein  kann,  bedeuten ,   wobei  R9  die  unter   Formel  (6)  a n g e -  

gebene  Bedeutung  hat ,   und 

worin  R9 die  unter   Formel  (6)  und  R22  die  unter   Formel  (20)  a n g e g e -  

benen  Bedeutungen  haben  und  R25  C4-8-Alkyl  i s t ,   v e r w e n d e t .  

4.  Verfahren   gemäss  Anspruch  3  zum  T r i c h r o m i e - F ä r b e n ,   dadurch  gekenn-  

z e i c h n e t ,   dass  man  eine  Mischung  von  mindestens   drei   an ion i schen   W o l l -  

f a r b s t o f f e n   aus  gelb-   bzw.  o range- ,   r o t -   und  b l au fä rbenden   F a r b -  

s t o f f e n   v e r w e n d e t .  

5.  Verfahren   gemäss  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekenn-  

z e i c h n e t ,   dass  man  an ion i sche   W o l l f a r b s t o f f e   verwendet ,   die  b e i  

1/1  R i c h t t y p t i e f e   einen  Ausziehgrad  von  mindestens   97  %  a u f w e i s e n .  



6.  Verfahren   gemäss  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekenn-  

z e i c h n e t ,   dass  man  ein  H i l f s m i t t e l g e m i s c h   bes tehend  aus  .5  bis  70 

Te i l en   der  Verbindungen  der  Formel  (1),   15  bis  60  Tei len  der  Ve r -  

bindung  der  Formel  (2)  und  5  bis  60  Tei len   der  Verbindung  der  Formel  

(3)  bezogen  auf  100  Tei le   des  H i l f s m i t t e l g e m i s c h e s   verwendet ,   und 

dass  in  den  Formeln  (1),   (2)  und  (3)  R,  R'  und R"  unabhängig  v o n e i n a n -  

der  einen  Alkyl-   oder  A l k e n y l r e s t   mit  16  bis  22  K o h l e n s t o f f a t o m e n  

b e d e u t e n .  

7.  Verfahren   gemäss  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekenn-  

z e i c h n e t ,   dass  man  eine  Verbindung  der  Formel  (2)  verwendet ,   wor in  

sich  A  und  Q  von  den  Q u a t e r n i s i e r u n g s m i t t e l n   C h l o r a c e t a m i d ,  

A e t h y l e n c h l o r h y d r i n ,   Ae thy lenb romhydr in ,   E p i c h l o r h y d r i n ,   Epibrom-  

hydr in   oder  vorzugsweise   D i m e t h y l s u l f a t   a b l e i t e n .  

8.  Verfahren  gemäss  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  g e k e n n z e i c h -  

ne t ,   dass  man  ein  H i l f s m i t t e l g e m i s c h   verwendet ,   welches  ausser   den 

Verbindungen  der  Formeln  (1),   (2)  und  (3)  noch  e in Addukt   von  60 

bis  100  Tei len  Ae thy lenoxid   an  einen  C15-20-Alkenyla lkohol   e n t h ä l t .  

9.  Verfahren   gemäss  einem  der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekenn-  

z e i c h n e t ,   dass  man  0,5  bis  2  Gewich t sp rozen t ,   vorzugsweise   1  G e w i c h t s -  

p r o z e n t ,   bezogen  auf  das  F a s e r m a t e r i a l   des  d e f i n i t i o n s g e m ä s s e n   H i l f s -  

m i t t e l g e m i s c h e s   verwendet ,   und  dass  man  als  Ammonium-  oder  A l k a l i -  

salz   ein  Ammonium-  oder  A l k a l i s u l f a t ,   insbesondere   N a t r i u m s u l f a t ,  

v e r w e n d e t .  

10.  Verfahren  gemäss  Anspruch  9,  dadurch  gekennze ichne t ,   dass  man 

0,1  bis  10  Gewichtsprozent   Ammonium-  oder  A l k a l i s u l f a t   bezogen  a u f  

das  F a s e r m a t e r i a l   v e r w e n d e t .  

11.  Verfahren  gemäss  einem  der  Ansprüche  1  bis  10,  dadurch  gekenn-  



z e i c h n e t ,   dass  man  unabhängig  von  der  F a r b t i e f e   bei  einem  pH-Wert 

von  4,6  bis  4,9  und  einem  F l o t t e n v e r h ä l t n i s   von  1:5  bis  1:40,  v o r -  

zugsweise  1:8  bis  1:25,  f ä r b t .  

12.  Verfahren   gemäss  einem  der  Ansprüche  1  bis  11,  dadurch  g e k e n n -  

z e i c h n e t ,   dass  man  Wolle  als  n a t ü r l i c h e s   P o l y a m i d - F a s e r m a t e r i a l  

v e r w e n d e t .  

13.  Verfahren   gemäss  einem  der  Ansprüche  1  bis  12,  dadurch  g e k e n n -  

z e i c h n e t ,   dass  man  F a r b s t o f f e   der  Formeln  (62)  bis  ( 6 5 ) ,  



und  F a r b s t o f f m i s c h u n g e n   der  F a r b s t o f f e   der  Formeln  (24)  +  (39) 



F a r b s t o f f m i s c h u n g e n   der  F a r b s t o f f e   der  Formeln  (25)  +  (42)  

1:2-Chromkomplexe 

F a r b s t o f f m i s c h u n g e n   der  F a r b s t o f f e   der  Formeln  (26)  +  (27)  



F a r b s t o f f m i s c h u n g e n   der  F a r b s t o f f e   der  Formeln  (31)  +  (38) 

Fa rbs to f fmischungen   der  F a r b s t o f f e   der  Formeln  (40)  +  (44) 



1:2-Chromkomplex 

F a r b s t o f f m i s c h u n g e n   der  F a r b s t o f f e   der  Formeln  (41)  +  (54) 

F a r b s t o f f m i s c h u n g e n   der  F a r b s t o f f e   der  Formeln  (32)  +  (37)  +  (56) 



F a r b s t o f f m i s c h u n g e n   der  F a r b s t o f f e   der  Formeln  (35)  +  (39)  +  (53)  + 

(57) 



F a r b s t o f f m i s c h u n g e n   der  F a r b s t o f f e   der  Formeln  (36)  +  (51)  +  (53) 



F a r b s t o f f m i s c h u n g e n   der  F a r b s t o f f e   der  Formeln  (43)  +  (45)  +  (46)  + 

(47)  +  (48) +  (49) 



und  F a r b s t o f f m i s c h u n g e n   der  F a r b s t o f f e   der  Formeln  (51)  +  (55) 

verwendet ,   wobei  M⊕ in  den  Formeln  (35)  b i s  ( 3 9 )   ein  A l k a l i - ,   E r d -  
a l k a l i -   oder  Ammoniumion  i s t .  

14.  Verfahren  gemäss  einem  der  Ansprüche  1  bis  13,  dadurch  g e k e n n z e i c h -  

net ,   dass  man aus  wäs s r i ge r   F lo t t e   nach  dem  A u s z i e h v e r f a h r e n   bei  Tem- 

p e r a t u r e n   zwischen  98°  und  103°C  f ä r b t .  

15.  Das  gemäss  einem  der  Ansprüche  1  bis  14  g e f ä r b t e   n a t ü r l i c h e  

Po lyamid .  

16.  Das  F ä r b e r e i h i l f s m i t t e l g e m i s c h ,   welches  eine  an ion i sche   V e r b i n -  

dung  der  Formel  

worin  R einen  Alkyl-   oder  A lkeny l r e s t   mit  12  bis  22  K o h l e n s t o f f -  

atomen,  M  W a s s e r s t o f f ,   A l k a l i m e t a l l   oder  Ammonium  und  m und  n  ganze 

Zahlen  bedeuten ,   wobei  die  Summe  von  m und  n  2  bis  14  i s t ,   e i n e  

qua te rnä re   Verbindung  der  Formel 



worin  R'  unabhängig  von  R  die  für  R  angegebene  Bedeutung  ha t ,   A  e i n  

Anion,  Q  einen  g e g e b e n e n f a l l s   s u b s t i t u i e r t e n   A l k y l r e s t   und  p  und  q 

ganze  Zahlen  bedeu t en ,   wobei  die  Summe  von  p  und q  20  bis  50  i s t ,  

und  eine  n i c h t i o n o g e n e   Verbindung  der  Formel  

worin  R"  unabhängig  von  R  die  für  R  angegebene  Bedeutung  hat  und  x  

und  y  ganze  Zahlen  bedeuten ,   wobei  die  Summe  von  x  und  y  80  bis  140 

i s t ,   e n t h ä l t .  

17·  Das  F ä r b e r e i h i l f s m i t t e l g e m i s c h   gemäss  Anspruch  16,  worin  5  b i s  

70  Tei le   der  Verbindung  der  Formel  (1),  15  bis  60  Teile   der  Verb indung  

der  Formel  (2)  und  5  bis  60  Teile   der  Verbindung  der  Formel  (3)  b e -  

zogen  auf  100  Tei le   des  F ä r b e r e i h i l f s m i t t e l g e m i s c h e s   e n t h a l t e n   s i n d  

und  worin  R,  R'  und  R"  in  den  Formeln  (1),   (2)  und  (3)  u n a b h ä n g i g  

vone inander   einen  Alkyl-   oder  A l k e n y l r e s t   mit  16  bis  22  K o h l e n s t o f f -  

atomen  b e d e u t e n .  

18.  Das  F ä r b e r e i h i l f s m i t t e l g e m i s c h   gemäss  einem  der  Ansprüche  16  b i s  

17,  worin  sich  A  und  Q  von  den  Q u a t e r n i s i e r u n g s m i t t e l n   C h l o r a c e t -  

amid,  A e t h y l e n c h l o r h y d r i n ,   Aethylenbromhydr in ,   E p i c h l o r h y d r i n ,   E p i -  

bromhydrin  oder  vorzugsweise   D i m e t h y l s u l f a t   a b l e i t e n .  

1°.  Das  F ä r b e r e i h i l f s m i t t e l g e m i s c h   gemäss  einem  der  Ansprüche  16  b i s  



18  welches  ausser   den  Verbindungen  der  Formeln  (1),   (2)  und  (3) 

noch  ein  Addukt  von  60  bis  100  Te i len   Aethy lenoxid   an  einen  C 1 5 - 2 0  
A l k e n y l a l k o h o l   e n t h ä l t .  

20.  Verwendung  des  F ä r b e r e i h i l f s m i t t e l g e m i s c h e s   gemäss  Anspruch  1 6  

zum  Färben  n a t ü r l i c h e r   P o l y a m i d e .  

21.  Ver fahren   gemäss  den  angegebenen  B e i s p i e l e n .  
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