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(54) Verfahren zur Herstellung eines Gestrickes auf einer Flachstrickmaschine

(57) Ein Verfahren zur Herstellung eines Gestrickes
auf einer Flachstrickmaschine mit mindestens zwei
Nadelbetten, wobei das Gestrick (10) Bereiche (12) mit
nach außen sichtbaren Konturen aufweist und minde-
stens in diesen Bereichen (12) mit einem Muster aus
sich wiederholenden farbigen Querstreifen (13, 14) ver-
sehen ist und wobei die erste und letzte Maschenreihe
eines Farbstreifens (13, 14) jeweils nur auf einem

Nadelbett gebildet wird, wobei der Faden über einige
Nadeln am Gestrickrand flott eingelegt wird und die
letzte Reihe des einen Farbstreifens (13, 14) und die
erste Reihe des folgenden Farbstreifens (14, 13) in der
gleichen Strickrichtung und auf dem gleichen Nadelbett
gebildet werden.
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