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(54) Verfahren und Vorrichtung zum Fixieren von Schlauchware

(57) Es ist bekannt, Schlauchware (5) zur Stabilisie-
rung mit Sattdampf zu dämpfen. Damit findet aber keine
dauerhafte Fixierung der Fasern statt. Diese erfolgt erst
bei erheblich höheren Temperaturen, bei denen aber
die Fasern Beschädigungen erfahren. Bei einer schnel-
len Behandlungszeit, wie auf einer Siebtrommel (3),
und bei Verwendung eines Dampf-Luftgemisches kann

eine beschädigungsfreie vorteilhafte Fixierung auch
von elastischen Fasern bei Temperaturen von z. B. 210
°C durchgeführt werden. Vorteilhaft dabei ist es, wenn
die Schlauchware (5) in Umgebungstemperatur ausge-
breitet wird und in diesem ausgebreiteten Zustand der
Behandlung auf der Siebtrommel (3) ausgesetzt wird.



EP 1 046 739 A3

2



EP 1 046 739 A3

3


	Bibliographie
	Recherchenbericht

