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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Sanie-
rung von Beton, bei dem die Schadstelle durch Abtra-
gung loser oder nicht tragfahiger Betonbestandteile bis
zum Erreichen eines tragfahigen Untergrundes freige-
legt wird, die freigelegten Betonflachen mit Wasser an-
gefeuchtet und anschlieRend die Schadstelle mit mine-
ralischem Sanierungsmoértel gefillt wird, der hiernach
mit einer Folie abgedeckt wird.

[0002] Ein solches Verfahren ist beispielsweise aus
der Zeitschrift "beton", 4/1979, S. 133- 136, bekannt.
[0003] Bei der bisher ublichen Sanierungsmethode
von Beton erfolgt zunachst die Abtragung loser oder
nicht tragfahiger Betonbestandteile mittels Meilel,
Elektrohammer, Hochdruckwasserstrahlen oder me-
chanischem Frasen. Wenn dabei Bewehrungsstahl frei-
gelegt wird, ist es ublich, den Bewehrungsstahl durch
Sandstrahlen rostfrei zu machen und dann mit einer
Rostschutzfarbe zu behandeln. Das Blankmachen des
Stahles an der abgekehrten Seite und an den seitlichen
Bereichen, wo der Bewehrungsstahl in den Beton ein-
tritt, ist meist Uberhaupt nicht méglich, ebenso wie diese
Bereiche auch meist nicht vollstdndig mit Korrosions-
schutzfarbe abgedeckt werden kénnen. Nach dieser
Vorbehandlung werden die freigelegten Betonflachen
der Schadstelle entweder mit Wasser angefeuchtet
oder es wird eine sogenannte Haftbriicke aufgestrichen.
AnschlieBend wird die Schadstelle entweder mit mine-
ralischem Mortel oder mit Kunststoffmortel bis zur Ebe-
ne der Betonoberflaiche gefillt, wobei manchmal als
oberste Schicht auch Feinmdrtel aufgetragen wird.
Trotz sorgfaltiger Vorbehandlung und Anfeuchten des
Untergrundes bzw. Auftrag einer Haftbriicke a3t sich
nicht verhindern, da zwischen dem eingefiillten Sanie-
rungsmortel und dem Unterqgrund durch die Lastfélle
Schwinden und Kriechen Risse entstehen. AuRerdem
wird dem Sanierungsmortel durch Verdunstung an der
nach aufden gerichteten Flache und durch Kapillaren im
Untergrund Wasser entzogen, was ebenfalls zu den er-
wahnten Abrissen im Grenzbereich zwischen Sanie-
rungsmortel und Untergrund sowie auferdem zu einer
rauhen und unebenen Oberflache sowie Haarrissen an
der Sanierungsstelle fihrt. Die Verminderung der Ver-
dunstung durch das Abdecken mit lblichen Folien ist
nicht zufriedenstellend. Durch die Risse zwischen dem
ausgeharteten Sanierungsmértel und dem Untergrund
kann spater wieder Wasser eindringen, was inbesonde-
re nach Frostperioden zu erneuten Schaden und auch
zu erneuter Korrosion des unzureichend geschuitzten
Bewehrungsstahles fihrt.

[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren zur Sanierung von Beton der eingangs
erwahnten Art aufzuzeigen, welches eine einwandfreie
und dauerhafte Sanierung von Schadstellen im Beton
ermoglicht.

[0005] Dies wird nach der Erfindung dadurch erreicht,
daR der Sanierungsmértel mit UberschuR in die Schad-
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stelle und Uiber diese eingebracht wird, so daf erim Be-
reich der Schadstelle mit einer Schichtdicke von einigen
Millimetern Uber die Ebene der Betonoberflache vor-
steht und auch die an die Schadstelle angrenzenden
Bereiche der intakien Betonoberflache in einer Breite
von einigen Zentimetern (iberdeckt, daf auf die gesam-
te AuRRenoberflache des Sanierungsmortels als Folie ei-
ne flissige Folie aufgetragen wird und daf® nach dem
Aushérten des Sanierungsmortels die Uber die Beto-
noberflache vorstehenden Bereiche desselben abge-
schliffen werden.

[0006] Die Erfindung geht also von dem Gedanken
aus, den Sanierungsmortel wahrend der Hydratation
und Aushartung weitestgend vor Austrocknung zu
schitzen. Dies wird durch die Kombination mehrerer
MaRnahmen erreicht. Der wie bisher durch Abtragung
loser oder nicht tragfahiger Betonbestandteile freigeleg-
te, tragfahige Untergrund wird mit Wasser nal} gemacht.
Nach diesem Anfeuchten der freigelegten Betonflachen
mit Wasser und gegebenenfalls dem Auftragen einer
Zementschlamme als Haftbriicke auf die Schadstelle
wird der Sanierungsmértel mit Uberschuf in und auf die
Schadstelle aufgetragen, so dafd er mit einer Schicht-
dicke von einigen Millimetern, es gentigen etwa 4 bis 5
Millimeter, Uber die Ebene der Betonoberflache vor-
steht. AuBerdem wird der Sanierungsmortel auch Uber
die Schadstelle hinaus auf die an die Schadstelle an-
grenzenden Bereiche der intakten Betonoberflache in
einer Breite von einigen Zentimetern und mit einer
Schichtdicke v'on einigen Millimetern aufgetragen. Hier-
durch wird zwischen dem die Schadstelle ausfiillenden
Sanierungsmortel und den intakten Bereichen der Be-
tonoberflache eine an dieser anhaftende Briicke ge-
schaffen, die ein Abrei3en des Sanierungsmortels wah-
rend der Hydration und des Aushértens im Grenzbe-
reich zwischen dem Untergrund

und dem Sanierungsmdrtel verhindert. AuRerdem wird
durch die mit einer Schichtdicke von einigen Millimetern
Uber die Ebene der Betonoberflache vorstehende Sa-
nierungsmortelschicht auch das Austrocknen des dar-
unter befindlichen Sanierungsmortels verzégert. Um
diesem Austrocknen noch weiter vorzubeugen, wird die
gesamte Aulenoberfliche des Sanierungsmortels mit
einer flissigen Folie abgedeckt, die nach ihrem Auftrag
einen geschlossenen, hart werdenden Schutzfilm bil-
det. Durch diesen Schutzfilm wird das Verdunsten des
Wassers wahrend der Abbindeund Aushéartungsphase
des Sanierungsmortels wirksam verhindert und so eine
RiRbildung sowohl an der Oberflache als auch an den
Grenzbereichen zwischen Untergrund und Sanierungs-
mortel verhindert.

[0007] Erstnach dem Ausharten des Sanierungsmor-
tels werden die Uber die Betonoberflache vorstehenden
Bereiche desselben abgeschliffen, was drei bis vier Ta-
ge nach dem Einbringen des Sanierungsmortels in die
Schadstelle erfolgen kann. Durch das Abschleifen wird
erreicht, dal® die Sanierungsstelle véllig ibergangslos
in die umgebende, intakte Betonoberfliche Ubergeht
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und die Sanierungsstelle praktisch nicht mehr sichtbar
ist. Es kann beim Abschleifen auch eine Brettstruktur
erzeugt werden, falls die alte Betonoberflache eine sol-
che aufweist. Beim Abschleifen der Uiberstehenden Be-
reiche des Sanierungsmartels wird gleichzeitig auch die
hart gewordene flissige Folie vollstandig entfernt, ohne
dafd dies einen zusatzlichen Arbeitsvorgang erfordert.
Die Methode, eine flissige Folie aufzubringen, ist bei
anderen Sanierungssystemen nicht brauchbar, weil auf
der ausgetrockneten fliissigen Folie spatere Beschich-
tungen und Anstriche nicht oder nicht in ausreichendem
Mafe haften.

[0008] Da jedoch bei dem erfindungsgemafien Ver-
fahren die flissige Folie auf die Uber die Betonoberfla-
che vorstehenden, erhabenen Bereiche des Sanie-
rungsmortels aufgetragen wurde und beim Abschleifen
diese erhabenen Teile vollstandig entfernt werden, ist
sichergestellt, daR® auch die flissige Folie wieder voll-
sténdig entfernt wird. ZweckmaRig sollte das Anfeuch-
ten mit levitiertem Wasser erfolgen. Diese spezielle Be-
handlung mit levitiertem Wasser hat im Gegensatz zu
einem Anfeuchten mit normalem Wasser eine enorme
Steigerung der Haftung zwischen dem mineralischen
Sanierungsmortel und dem Untergrund zur Folge, ins-
besondere dann, wenn auch der Sanierungsmortel mit
levitiertem Wasser angemacht wird. Das levitierte Was-
ser dringt namlich besser in die Kapillaren ein als nor-
males Wasser, so dal} diese vollstadndig mit Wasser ge-
fullt sind, bevor der Sanierungsmortel in die Schadstelle
eingebracht wird. Infolgedessen tritt wahrend des Aus-
hartens des Sanierungsmortels kein Wasserentzug
durch den zu sanierenden Beton ein.

[0009] Das erfindungsgeméafie Verfahren und weitere
vorteilhafte VerfahrensmafRnahmen werden nachste-
hend anhand der beiliegenden Zeichnung naher erlau-
tert. Die Zeichnung zeigt einen Ausschnitt eines zu sa-
nierenden Betonbauteiles wahrend der Durchfiihrung
der verschiedenen Verfahrensschritte.

[0010] Vor Beginn der eigentlichen Sanierung erfolgt
zunachst die Abtragung loser oder nicht tragfahiger Be-
tonbestandteile von der Schadstelle in herkémmlicher
Weise mittels Meilel, Elektrohammer, Hochdruckwas-
serstrahlen und dgl., bis gemaR Figur 1 an der Schad-
stelle ein tragfahiger Untergrund 1 freigelegt ist. Der da-
bei ebenfalls freigelegte Bewehrungsstahl 2 kann rostig
bleiben, dhnlich wie die Bewehrungsmatten und -stéhle
bei Herstellung von frischem, bewehrten Beton. Es wird
lediglich der dicke Blattrost entfernt, was mittels rotie-
render Stahlblrsten oder dgl. geschehen kann.

[0011] Der tragfahige Untergrund 1 wird dann gem.
Figur 2 zweibis dreimal mit zweckmaRig levitiertem
Wasser nalR gemacht, was durch Aufspritzen oder auch
Auftragen mittels eines Pinsels erfolgen kann. Dieses
levitierte Wasser dringt tief in die Kapillaren 3 ein und
fullt diese vollstandig. Durch das levitierte Wasser wird
eine ganz wesentliche Erhéhung der Haftung des Sa-
nierungsmortels am Untergrund erreicht.

[0012] Levitiertes Wasser wird mittels einer soge-
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nannten Levitationsmaschine erzeugt, wie es in Fried-
rich Hacheney "Levitiertes Wasser in Forschung und
Anwendung", Dingfelder-Verlag, D-82346 Andechs, 2.
Auflage 1994, S. 15-23, naher beschrieben ist. Levitier-
tes Wasser zeigt eine erhdhte Bereitschaft, Stoffe auf-
zunehmen. Zahlreiche Versuche und Beobachtungen
zeigen, daf} levitiertes Wasser kolloidale Lésungszu-
sténde begulinstigt. Es wurde festgestellt, dal} beim An-
machen von mineralischem Sanierungsmortel speziell
auf Zementbasis die Biegezugfestigkeit und die Haft-
zugfestigkeit erheblich gesteigert, das Schwinden ver-
ringert und die aktive und passive Korrosionsschutzwir-
kung erhoht werden kann ( s.a.a.0. S. 39 - 60).

[0013] GemaR Figur 2 wird dann Zementschlamme 6
als Haftbriicke auf den gereinigten Untergrund 1 aufge-
tragen und auch der Bewehrungsstahl 2 zweimal mit der
Zementschlamme 6 eingestrichen, wobei diese Ze-
mentschlamme vorzugsweise mit levitiertem Wasser
angemacht wird. Hierdurch wird eine erhebliche Steige-
rung der Klebewirkung erreicht. Durch den Alkaligehalt
des Zementes wird nach einigen Monaten der noch am
Bewehrungsstahl 2 vorhandene Rost umgebildet bzw.
rudimentiert, &hnlich wie dies auch bei Frischbeton der
Fall ist.

[0014] Aufgrund der besonderen Eigenschaften von
levitiertem Wasser ist es auch zweckmaRig, den Sanie-
rungsmoértel mit levitiertem Wasser anzumachen. Es
wird hierbei als Sanierungsmértel zweckmaflig Fa-
serzement verwendet. Dieser Sanierungsmortel 4 wird
gemaR Figur 3 mit Uberschuf in und tber die Schad-
stelle eingebracht und zwar so, daf} er im Bereich der
Schadstelle mit einer Schichtdicke d von einigen Milli-
metern, z.B. bis 5 mm, tber die Ebene E-E der Beto-
noberflache 5 vorsteht. Der Sanierungsmértel muf} da-
bei so aufgetragen werden, daf® auch die an die Schad-
stelle angrenzenden Bereiche in einer Breite b mit etwa
3 bis 4 cm und mit etwa der gleichen Schichtdicke Uber-
deckt werden.

[0015] Um das Austrocknen des Sanierungsmoértels
4 zu verhindern, bevor die Hydratation bzw. Erhartung
des Mortels eintritt, wird nach dem Einbringen und Auf-
tragen des Sanierungsmortels 4 auf die gesamte Au-
Renoberflache desselben eine fliissige Folie 7 aufge-
spriiht oder aufgestrichen. Bei dieser flissigen Folie
handelt es sich zweckmaRig um eine Kunstharzemulsi-
on, die nach dem Auftragen austrocknet und einen ge-
schlossenen Schutzfilm Uber den Sanierungsmortel 4
bildet. Derartige flissige Folien werden beispielsweise
von der Firma Heidelberger Baustofftechnik, 69171 Lei-
men, unter der Bezeichnung "ADDIMENT Nachbehand-
lungsmittel 2" zur Nachbehandlung von frischen Beto-
noberflachen vertrieben, um die Verdunstung der Be-
tonfeuchtigkeit durch Sonneneinstrahlung oder Wind zu
vermindern und der Bildung von Schrumpfund Schwin-
drissen vorzubeugen. In dem zugehorigen technischen
Merkblatt wird ausdriicklich darauf hingewiesen, daR
ein restloses Entfernen des Schutzfilmes z.B. durch gu-
tes Abbirsten oder Dampfstrahlen notwendig sei, wenn
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nachtragliches Aufbringen von Beton, Mértel, Putz und
bestimmten Anstrichen erfolgen soll.

[0016] Nach dem Aufbringen der flissigen Folie muf}
zunachst das Erharten des Sanierungsmortels abge-
wartet werden. Nach drei bis vier Tagen wird dann die
Uber die Betonoberflache 5 (berstehende erhartete
Schicht des Sanierungsmdrtels 4 bis zum Erreichen der
Betonoberflache 5 abgeschliffen. Es wird somit auch an
der Sanierungsstelle eine vollkommen ebene, mit der
umgebenden Betonoberflache 5 fluchtende Oberflache
erreicht. Diese Oberflache kann auch strukturiert wer-
den, wenn z.B. die umgebende Betonoberflache Brett-
struktur aufweist. Beim Abschleifen der tberstehenden
Schicht wird auch die getrocknete flissige Folie restlos
abgeschliffen, so daf} sich keine Probleme bezlglich
der Haftung von nachtraglich aufgebrachten Anstrichen
und Beschichtungen ergeben.

[0017] Das Anmachen von Sanierungsmortel bzw.
Zementschlamme mit levitiertem Wasser erfolgt zweck-
mafig mit Mischgeraten, die zum Herstellen von Sus-
pensionen geeignet sind. Ein solches Mischgerat wird
unter der Bezeichnung "ADDIMENT AKM-70-Mischer"
von der Firma HEIDELBERGER BAUSTOFFTECHNIK
Produktgruppe ADDIMENT, D-69171 Leimen, vertrie-
ben. Bei Anwendung eines derartigen Mischgerates
wird ein "quasi" kolloidaler Aufschlul? erreicht, so dal
nach dem Mischen Kolloidmértel bzw. Kolloidschlamme
entsteht.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Sanierung von Beton, bei dem die
Schadstelle durch Abtragung loser oder nicht trag-
fahiger Betonbestandteile bis zum Erreichen eines
tragfahigen Untergrundes freigelegt wird, die frei-
gelegten Betonflachen mit Wasser angefeuchtet
und anschlieBend die Schadstelle mit minerali-
schem Sanierungsmoértel geflllt wird, der hiernach
mit einer Folie abgedeckt wird, dadurch gekenn-
zeichnet, daR der Sanierungsmértel mit Uber-
schul’ in die Schadstelle und Uber diese einge-
bracht wird, so dall er im Bereich der Schadstelle
mit einer Schichtdicke von einigen Millimetern tber
die Ebene der Betonoberflache vorsteht und auch
die an die Schadstelle angrenzenden Bereiche der
intakten Betonoberflache in einer Breite von einigen
Zentimetern Uberdeckt, dal} auf die gesamte Au-
Renoberflache des Sanierungsmortels als Folie ei-
ne flissige Folie aufgetragen wird und dal3 nach
dem Ausharten des Sanierungsmoértels die tber die
Betonoberflache vorstehenden Bereiche dessel-
ben abgeschliffen werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB vor dem Einbringen des Sanierungs-
mortels eine Zementschlamme als Haftbriicke auf
die Schadstelle aufgetragen wird.
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3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Anfeuchten mit levitiertem Was-
ser erfolgt.

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daB der Sanierungsmoértel
mit levitiertem Wasser angemacht wird.

5. \Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daB als Sanierungsmoértel
Faserzement verwendet wird.

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daB vom freiliegenden
Bewehrungsstahl der Blattrost mechanisch entfernt
und dann der Bewehrungsstahl mehrfach mit einer
Zementschldamme bestrichen wird.

7. Verfahren nach Anspruch 2 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daR die Zementschlamme mit levi-
tiertem Wasser angemacht wird.

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daB als fliissige Folie eine
Kunstharzemuision veruendet wird.

Claims

1. Method for restoring concrete in which the dam-
aged location is exposed by removing loose or in-
secure parts of the concrete until a secure base is
obtained, the exposed concrete areas are mois-
tened with water and then the damaged location is
filled with mineral restoring mortar which after this
is covered with a film, characterised in that the re-
storing mortar is applied in and over the damaged
location in excess so that it stands proud of the level
of the surface of the concrete with a coating thick-
ness of a few millimetres in the area of the damaged
location and also covers the areas of the intact sur-
face of the concrete adjoining the damaged location
over a breadth of a few centimetres, in that a liquid
film is applied over the entire external surface of the
restoring mortar as the film and in that after the re-
storing mortar has hardened the areas thereof
standing proud of the surface of the concrete are
ground down.

2. Method according to claim 1, characterised in that
before the restoring mortar is applied a cement
grout is applied to the damaged location as a bond-
ing layer.

3. Method according to claim 1, characterised in that
the moistening,is carried out with levitated water.

4. Method according to one of claims 1 to 3, charac-
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terised in that the restoring mortar is mixed with
levitated water.

5. Method according to one of claims 1 to 4, charac-
terised in that fibre cement is used as the restoring
mortar.

6. Method according to one of claims 1 to 5, charac-
terised in that the flaking rust is removed from the
exposed reinforcing steel mechanically and then
the reinforcing steel is coated repeatedly with a ce-
ment grout.

7. Method according to claim 2 or 6, characterised in
that the cement grout is mixed with levitated water.

8. Method according to one of claims 1 to 7, charac-
terised in that a synthetic resin emulsion is used
as the liquid film.

Revendications

1. Procédé d'assainissement de béton dans lequel
I'endroit endommagé est mis a nu par dégagement
des composants de béton libres ou non porteurs
jusqu'a atteindre une couche profonde porteuse,
les surfaces de béton mises a nu sont humidifiées
avec de I'eau et ensuite I'endroit endommagé est
rempli de mortier d'assainissement minéral, qui est
par la suite recouvert d'un film, caractérisé en ce
que le mortier d'assainissement est appliqué en ex-
cédent dans l'endroit endommagé et par-dessus
celui-ci, de telle sorte que dans la zone de I'endroit
endommagé, il dépasse d'une couche épaisse de
quelques millimetres au-dessus du niveau de la
surface du béton et qu'il recouvre aussi dans une
largeur de quelques centimeétres les zones de la
surface de béton intact adjacentes a I'endroit en-
dommagé, en ce que sur toute la surface extérieure
du mortier d'assainissement, un film liquide est ap-
pliqué comme film, et en ce qu'apres durcissement
du mortier d'assainissement, les zones dépassant
au-dessus de la surface du béton sont meulées.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu'avant la mise en place du mortier d'assainis-
sement, un coulis de ciment est appliqué comme
couche d'adhérence sur I'endroit endommageé.

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que I'humidification a lieu avec de I'eau lévitée.

4. Procédé selon l'une quelconque des revendications
1 a 3, caractérisé en ce que le mortier d'assainis-

sement est gaché avec de I'eau lévitée.

5. Procédé selonl'une quelconque des revendications
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1 a 4, caractérisé en ce qu'on utilise du fibres-ci-
ment comme mortier d'assainissement.

Procédé selon I'une quelconque des revendications
1 a5, caractérisé en ce que les plaques de rouille
sont enlevées mécaniquement de I'acier d'armatu-
res mis a nu et ensuite I'acier d'armatures est enduit
a plusieurs reprises d'un coulis de ciment.

Procédé selon la revendication 2 ou 6, caractérisé
en ce que le coulis de ciment est gaché avec de
I'eau lévitée.

Procédé selon I'une quelconque des revendications
1a7, caractérisé en ce qu'on utilise une émulsion
de résine comme film liquide.
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