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(54) Paneel, insbesondere Fussbodenpaneel
(57)  Ein Paneel, insbesondere ein FuBbodenpa-
neel, aus einem Holzwerkstoff, das mit Mitteln zum 16s-
baren Verbinden mindestens zweier Paneele (1) verse-
hen ist, wobei an mindestens einer Seitenkante eines
ersten Paneels (1) FormschluRelemente (2, 3) zur Ver-
riegelung in Vertikalrichtung (V) und in Horizontalrich-
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tung (H) mit einem weiteren Paneel ausgebildet sind,
wobei von einer Oberseite (15) ausgehend an zumin-
dest einer Seitenkante eine Fase (20) ausgebildet ist,
zeichnet sich dadurch aus, dass die Fase (20) oder die
FormschlufRelemente (2, 3) mit zumindest einer Mel-
aminschicht (21) iberzogen oder impragniert ist.

10 20

/ 3

=
r"l_,

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)



1 EP 1 559 850 A2 2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Paneel, insbesondere
ein Fussbodenpaneel, aus einem Holzwerkstoff, das mit
Mitteln zum I6sbaren Verbinden mindestens zweier Pa-
neele versehen ist. An zumindest einer Seitenkante ei-
nes ersten Paneels sind Formschlusselemente zur Ver-
riegelung in Vertikalrichtung und in Horizontalrichtung
mit einem weiteren Paneel ausgebildet, wobei von einer
Oberseite des Paneels ausgehend an zumindest einer
Seitenkante eine Fase ausgebildet ist.

[0002] Ein solches Paneel ist aus der WO 01/96688
A1 bekannt. In dem Stand der Technik wird die durch
Frasen entstandene Fase entweder unbehandelt belas-
sen oder aber durch einen Dekorstreifen abgedeckt, der
entweder auflaminiert oder aufgeklebt wird. Ein solches
Verfahren ist sehr aufwendig und erfordert hochgenau-
es Arbeiten, da die Fasen sehr schmal sind. Die Ferti-
gungskosten sind auf Grund der entsprechend langsa-
meren Prozessgeschwindigkeiten hoch, ebenfalls
kommt es bei ungenauem Verkleben zu optisch wenig
ansprechenden Produkten oder zu einer mangelhaften
Abdeckung, was bei einem Flissigkeitseintrag zum Auf-
quellen des Holzwerkstoffes fiihrt.

[0003] Ausgehend von diesem Stand der Technik
liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein beziiglich
der Oberflachenversiegelung verbessertes Paneel und
ein wirtschaftliches effektiveres Verfahren zur Herstel-
lung eines solchen Paneels bereitzustellen.

[0004] ErfindungsgemaR wird diese Aufgabe dadurch
gelést, dass die ausgebildete Fase oder die Form-
schlusselemente mit zumindest einer Melaminschicht
Uberzogen sind, wodurch sich eine héhere Bestandig-
keit des Paneels bezlglich des mechanischen Ver-
schleiRes oder gegen das Eindringen von Wasser errei-
chenlassen. Weiterhin wird eine héhere Qualitat gegen-
Uber dem Stand der Technik hinsichtlich der Versiege-
lung der Fasenoberflaiche gewahrleistet.

[0005] In einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass
auf der Oberseite des Paneels eine Dekorschicht auf-
gebracht ist, die vorzugsweise aus einer melaminge-
trankten Papierschicht besteht. Auf der Oberflache der
Fase ist ebenfalls eine Dekorschicht aus Papier aufge-
bracht, alternativ ist die Fase lackiert oder bedruckt, vor-
zugsweise in Farbe der Dekorschicht. Nachtraglich wird
die so behandelte Fase mit Melamin beschichtet oder
impragniert, wodurch die gewtlinschte Bestandigkeit ge-
gen Wasser oder mechanischem Abrieb erzielt wird.
Diese Beschichtung der Fase oder der Verriegelungs-
elemente dient gleichzeitig als Versiegelung des Holz-
werkstoffes gegen mechanische Belastung und Eindrin-
gen von Feuchtigkeit oder Fremdkdrpern. Die aufgetra-
gene Lackschicht oder der Druck weist alternativ eine
der Dekorschicht angenaherte Farbgebung auf, so dass
eine moglichst gleichmaRige Farbgebung der Oberfla-
che im verlegten Zustand erreicht wird. Alternativ kén-
nen auf Grund asthetischer Vorlieben kontrastierende
Farbgebungen vorgesehen sein, so dass die zwischen
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zwei Paneelen entstehende, V-férmige Stossfuge her-
vorgehoben wird. Eine farbliche Gestaltung ist insbe-
sondere dann vorteilhaft, wenn die Tragerplatte der De-
korschicht aus einem Faserwerkstoff hergestellt wurde,
die im allgemeinen eine farblich weniger ansprechende
Gestaltung aufweisen. Sofern andere Holzwerkstoffe
verwendet werden, beispielsweise bei der Verwendung
von Spanplatten oder OSB-Platten, kénnen auf eine De-
korschicht verzichtet werden, Ublicherweise werden je-
doch Klarsichtfolien oder durchsichtige Schutzschich-
ten auf die Oberflachen solcher Werkstoffe aufgepresst,
um einen Oberflachenschutz zu gewahrleisten.

[0006] Zur Erhdéhung der Durchlaufgeschwindigkei-
ten ist es vorgesehen, dass das aufgetragene Melamin
Uber einen Warmestrahler oder einen Heizkanal ge-
trocknet wird. Zur Vermeidung eines vorzeitigen Aus-
hartens oder Verklumpens oder einer ungleichmafigen
Beschichtung ist es vorgesehen, dass in der Umgebung
des Auftragkopfes ein Normklima geschaffen wird, so
dass der Melamin- oder Lackauftrag stets unter glei-
chen mikroklimatischen Bedingungen durchgefiihrt
wird. Dies geschieht dadurch, dass die Luft in der Um-
gebung des Lackkopfes befeuchtet wird.

[0007] Nachfolgend wird anhand der Figuren ein Aus-
fuhrungsbeispiel der Erfindung naher erlautert. Es zei-
gen:

Figur 1 - eine schematische Darstellung eines Pa-
neels in Querschnittsansicht; sowie

Figur 2 -  eine Detailansicht der Figur 1.

[0008] Figur 1 zeigt ein Paneel 1 in einer Quer-

schnittsansicht, das auf einer Oberseite 15 mit einer De-
korschicht 16 und auf einer Unterseite 5 mit einer soge-
nannten Gegenzugschicht 6 beschichtet ist. Der Kern
10 des Paneels 1 besteht aus einem MDFoder
HDF-Werkstoff und wird unter hohem Druck bei der Her-
stellung komprimiert. Die Dekorschicht 16 und Gegen-
zugschicht 6 dienen als Stabilisierungsfilm und verlei-
hen dem Paneel 1 eine strapazierfahige Oberflache. Die
an den Seitenkanten angeordneten Formschlussele-
mente 2, 3 dienen zur Verriegelung mehrerer Paneele
miteinander und verriegeln die Paneele sowohl in Hori-
zontalrichtung H als auch in Vertikalrichtung V. Neben
der dargestellten Ausbildung kénnen auch Lege- oder
Schwenkprofile an den Seitenkanten vorhanden sein.
[0009] Alternativ zu der Verwendung von Faserplat-
ten als Kern 10 kdnnen OSB-Werkstoffe, Spanplatten
oder Schichtholz verwendet werden. Von der Oberseite
15 ausgehend ist an den beiden Seitenkanten je eine
Fase 20 ausgefrast, die im verriegelten Zustand eine V-
férmige Stossfuge ausbilden.

[0010] Um ein Aufquellen des Kernes 10 zu vermei-
den und um das Paneel 1 haltbarer zu machen, ist es
vorgesehen, dass die Oberflachen der Fasen 20 mit ei-
ner Lackschicht, einer Papierschicht oder einem Druck
versehen sind, die mit einer Melaminschicht 21 Gberzo-
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gen sind.

[0011] Figur 2 zeigt eine Detailansicht des Paneels 1
in vergroRerter Darstellung, aus der zu erkennen ist,
dass an einer Seitenkante des Paneels 1 von der De-
korschicht 16 und dem Kern 10 Material entfernt, vor-
zugsweise abgefrast wurde. Diese vorzugsweise unter
einem Winkel von 45° angeordnete Fase 20 ist mit einer
Melaminschicht 21 Uberzogen, wobei die Melamin-
schicht 21 nach dem Lackieren, Bedrucken oder Be-
schichten mit einem Papierschicht aufgetragen wird.
[0012] DerLack kann als deckender Lack ausgebildet
sein, wenn der Kern 10 des Paneels 1 eine unerwiinsch-
te Farbgebung aufweist. Insbesondere bei Verwendung
von Naturhdlzern, wie bei einem Schichtholz oder bei
OSB-Platten, muss keine Dekorschicht vorhanden sein,
vielmehr reicht eine Oberflachenversiegelung, bei-
spielsweise durch eine durchsichtige Melaminfolie, aus.
Dann kann der aufzutragende Lack und die Melamin-
schicht 21 zur Versiegelung der Fase 20 auch durch-
sichtig sein.

[0013] Alternativ zu einer farblich abgestimmten Aus-
bildung der Lackschicht oder der Melaminschicht 21
kann diese zur Dekorschicht 16 kontrastierend ausge-
bildet sein, um die Ausbildung der Fuge zu betonen.
[0014] Im Gegensatz zu einer Folienaufklebung auf
die Fase 20 hat die Lackierung oder das Bedrucken und
das anschlieBende Beschichten mit Melamin eine hé-
here Qualitat hinsichtlich der Feuchtigkeits- und Abrieb-
bestandigkeit, ebenfalls ist die Prozessfiihrung einfa-
cher und hohe Durchlaufgeschwindigkeiten und damit
eine erhéhte Produktivitédt kdnnen erreicht werden. Die
Trocknung des Lackes, der Druckfarbe und des Mel-
amins erfolgt durch einen Warmestrahler, der vorzugs-
weise in einem Bereich von 200°C bis 400°C arbeitet.

Patentanspriiche

1. Paneel, insbesondere ein FulRbodenpaneel, aus ei-
nem Holzwerkstoff, das mit Mitteln zum I6sbaren
Verbinden mindestens zweier Paneele (1) verse-
hen ist, wobei an mindestens einer Seitenkante ei-
nes ersten Paneels (1) FormschluRelemente (2, 3)
zur Verriegelung in Vertikalrichtung (V) und in Hori-
zontalrichtung (H) mit einem weiteren Paneel aus-
gebildet sind, wobei von einer Oberseite (15) aus-
gehend an zumindest einer Seitenkante eine Fase
(20) ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Fase (20) oder die FormschluRelemente
(2, 3) mit zumindest einer Melaminschicht (21)
Uberzogen oder impréagniert ist.

2. Paneel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass auf der Oberseite (15) des Paneels (1)
eine Dekorschicht (16) aufgebracht ist und die Me-
laminschicht (21) eine der Dekorschicht (16) ange-
naherte Farbgebung aufweist.
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3.

Paneel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass auf der Fase (20) des Paneels (1) eine
Dekorschicht (16), eine Lackschicht aufgebracht
oder die Fase (20) bedruckt ist und als Abschluf
die Melaminschicht (21) aufgebracht ist.
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