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Beschreibung

In modernen Waschmittelformulierungen mufl bekanntlich wegen der Gefahr der Eutrophierung der Ge-
wasser der Gehalt an Phosphaten zumindest stark herabgesetzt werden. Um die Waschwirkung aber auf dem
gleichen Stand wie bisher halten zu kénnen, miissen Phosphatersatzstoffe eingesetzt werden. Von diesen sind
vor allem Nitrilotriessigséure, Polycarbonséuren, wie Gluconsédure, Citronensaure, sodann polymere Séuren,
wie Poly(meth)acrylsdure, Maleinsdure/Vinyldther-Copolymerisate und neuerdings auch Polymaleinséuren
bekannt geworden. Neueste Entwicklungen stellt der Einsatz von anorganischen wasserunldslichen Aufbau-
stoffen dar. Es handelt sich um die in der DE-A 2412 837 beschriebenen Alumosilikate vom Typ Zeolith A.

Eine Zusammenfassung Gber Moglichkeiten des Phosphatersatzes findet sich in Angew. Chemie 87, Sei-
ten 115 bis 142 (1975).

Nun sind aber die Phosphate nicht nur hervorragende Builder mit Komplexierungsvermégen, sondern sie
wirken auch als Sekundarwaschmittel, d.h. sie verhindern auch die Ablagerung von anorganischen, unlésli-
chen Salzen auf dem Gewebe. Diese Ablagerung wird Inkrustation genannt, und es hat sich gezeigt, dall keiner
der bisher verwendeten Phosphatersatzstoffe hinsichtlich der Gesamtwirkung als Builder und des Inhibie-
rungsvermdgens gegeniiber der Inkrustation in der Lage ist, Phosphate gleichwertig zu ersetzen. Man muf3te
daher Zusatzstoffe einsetzen, um des Problems der Inkrustierung Herr zu werden.

Aus der DE-C 697 945 und DE-C 540 101 sind Polyacrylsauren und Copolymerisate der Maleinséure mit
anderen copolymerisierbaren Monomeren (verseifte Maleinsdureanhydrid-Copolymerisate) als Zusatze in
Waschmitteln bekannt, und es heiflt in der dortgenannten Publikation, dal sich Textilien die mit derartigen
Waschmitteln gewaschen seien, durch einen weichen Griff auszeichneten. Es hat sich gezeigt, daR diese Griff-
verbesserung zwar auf eine verminderte Inkrustation zuriickzufiihren ist, jedoch wiesen diese Gewebe einen
immer noch zu hohen Aschegehalt auf, d.h. die Inkrustation war noch zu stark.

Neuerdings wurden auch reine Homopolymerisate der Maleinsdure mit niedrigem Molgewicht fir diesen
Zweck getetet, und es wurden auch, wie die DE-A 28 40 169 lehrt, gewisse Fortschritte erzielt, aber auch diese
reichten indes noch nicht aus.

Das Ziel der vorliegenden Erfindung bestand darin, Stoffe aufzufinden, die in phosphatfreien oder - armen
Waschmitteln, in méglichst geringen Mengen zugesetzt, die Inkrustation weitestgehend verhindern.

Dieses Ziel wird tiberraschenderweise durch Verwendung von Copolymerisaten erreicht, die durch Co-
polymerisation von Maleinsdureanhydrid mit (Meth)Acrylsdure und anschlieRende Verseifung erhéltlich sind,
in unverseiftem Zustand einen K-Wert von 10 bis 40, bestimmt nach Fikentscher in Methylethylketon bei 25
°C, aufweisen und im verseiften Zustand - bezogen auf das Gewicht der Polymerisate - 40 bis 90 %
(Meth)Acrylsdure und 60 bis 10 % Maleinsaure als Monomereinheiten enthalten, oder deren Alkali- oder Am-
moniumsalzen als Phosphatersatzstoffe mit inkrustierungsinhibierender Wirkung in Waschmitteln in einer
Menge - bezogen auf Trockensubstanz - von 0,5 bis 10 Gew.-%.

Die Copolymerisate zeigen gegeniiber reiner Polyacrylsdure und gegeniber reiner Polymaleinsdure ein
sprunghaft verbessertes Inhibierungsvermégen gegeniiber Inkrustationen bei Textilwaschprozessen mit
phosphatfreien und phosphatarmen Waschmitteln.

Dieser Befund ist aufRerordentlich iberraschend, da kaum anzunehmen war, daf Copolymerisate derart
sprunghafte Anderungen ihrer Eigenschaften zeigen, nachdem die reinen Homopolymerisate ihrer Monomer-
bausteine wesentlich schlechtere Wirkungen zeigen.

Die Copolymerisate erhalt man in an sich bekannter Weise durch Copolymerisation von Maleinsédurean-
hydrid mit (Meth)acrylsaure in den angegebenen Mengenverhaltnissen (berechnet als Maleinsdure) und an-
schlieBende Verseifung. Bevorzugt wéhlt man solche Mengen, dal im Copolymerisat 45 bis 85 Gew.%
(Meth)acrylsdure und 55 bis 15 Gew.% Maleinsdure anwesend sind.

Die Polymerisation wird durch radikalische Initiierung in Losung, Suspension oder als Fallungspolymeri-
sation durchgefiihrt.

Die Polymerisationstemperaturen liegen bei etwa 50 bis 200, vorzugsweise 100 bis 150 °C. Als Initiatoren
kommen die iiblichen radikalbildenden Verbindungen wie Dialkylperoxide, Alkylhydroperoxide, Perester, Di-
acylperoxide und Azoverbindungen, wie Azoisobutyronitril in Betracht.

Die erhaltenen Copolymerisate in unverseiftem Zustand weisen K-Werte von 10 bis 40 auf, die gemaR
Fikentscher, Cellulosechemie 13, Seite 58 in Methylathylketon bei 25 °C bestimmt werden.

Die Copolymerisate werden Waschmitteln - bezogen auf Trockensubstanz - in Mengen von 0,5 bis 10, vor-
zugsweise 2 bis 6 Gew.% zugesetzt.

Da die Waschmittel alkalisch reagieren, liegen die Copolymerisate in Form der entsprechenden Alkalisalze
vor; sie kénnen auch direkt als Alkali-, vorzugsweise Natriumsalz oder Ammoniumsalz eingesetzt werden.

Die nun folgenden Beispiele erldutern die Erfindung.

Allgemeine Versuchsbedingungen:



10

18

20

25

30

35

40

45

50

55

EP 0 025 551 B2

Waschgerat Launder-Ometer

Temperatur 20 min bei 40 bis 95 °C
25 min bei 95 °C

Zahl der Waschzyklen 20

Wasserharte 22°d

Flottenverhaltnis 1:12,5

Prifgewebe gebleichter Baumwollnessel
Veraschung 2 bei 600 °C

Testwaschmittel A :

8 Teile Alkylbenzolsulfonat-Na-Salz (C,,)
3 Teile Na-stearat/palmitat

25 Teile Natriumperborat

3 Teile Soda

8 Teile Na-Silikat

27 Teile Pentanatriumtripolyphosphat

2 Teile Carboxymethylcellulose

23 Teile Natriumsulfat

Testwaschmittel B :

5 Teile Alkylbenzolsulfonat-Na-Salz (C,,)

3,6  Teile Fettalkcholethoxylat (C4s-C4g) + 10 Ethylenoxid (EO)
24 Teile Natriumperborat

36 Teile Na,SO,

7.5 Teile Natriumsilikat

3 Teile Soda

6 Teile Na-orthophosphat

12,5 Teile Pentanatriumtripolyphosphat

2 Teile Carboxymethylzellulose

0,3 Teile optischer Aufheller

Testwaschmittel C :

6,8 Teile Alkylbenzolsulfonat-Na-Salz (C,)
2,56 Teile Seife (s.A)
1 Teil Fettalkoholethoxylat (3 EO) (C15-C44)
4 Teile Fettalkoholethoxylat (12 EO) (C1-C1s)
25 Teile Natriumperborat
14 Teile Na,SO,
0,8 Teile Soda
19 Teile Pentanatriumtripolyphosphat
2 Teile Carboxymethylcellulose
0,3 Teile optischer Aufheller
Die drei Testwaschmittel weisen somit einen gegeniiber konventionellen Waschmitteln (ca. 45 bis 55 %
Phosphat) stark verminderten Phosphatgehalt auf.
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Beispiel 1

Die Waschmittelldsung enthélt 5 g/l Waschmittel A.

Inhibitor-Zusatz Aschegehalt
in %
Ohne Zusatz 5,62
250 mg/l = 5% Na-Salz einer Polyacryisdure 4,40
K-Wert 20
250mg/l = 5% Na-Salz einer Polyacrylsaure 4,73
K-Wert 27
250 mg/l = 5% Na-Salz einer Polyacrylsaure 4,55
K-Wert 37
250 mg/l = 5% Copolymerisat aus Acrylsaure 5.26
und Hydroxypropylacrylat (50 : 50)

Beispiel 1 (Fortsetzung)

Inhibitor-Zusatz . Aschegehalt
in %
250 mg/l = 5 % MSA : AS-Copolymerisat 0,54
K-Wert 15 (33 : 67)
250 mg/l = 5 % MSA : AS-Copolymerisat 0,25

K-Wert 24 (50 : 50)

MSA =Maleinséure
AS = Acrylsédure

Beispiel 2

Die Waschmittel-Loésung enthieit 5 g/l, 8 g/l und 11 g/l Testwaschmittel B

% Aschegehalt bei
Testwaschmittel

Inhibitor-Zusatz 5g/l 8 g/l 11 g/l
Ohne Zusatz 4,03 5,16 4,07
250 mg/t Oligomaleinsaure 1,65 2,26 2,05
(MG 650) ‘
250 mg/l MSA . AS-Copolymerisat 0,54 0,73 0,69
(33 : 67)
250 mg/l MSA : AS-Copolymerisat — 0,61 —
(50 : 50)
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Beispiel 3

Die Waschmittellésung enthielt 5 g/l Waschmittel C.

Aschegehalt

Inhibitorzusatz in %
Ohne Zusatz 4,09
100mg/l = 2% Na-Salz einer Polyacrylsadure 3,23
K-Wert 20
100mg/l = 2% MSA-Methylvinylether- 3,24
Copolymerisat
100mg/l = 2% Na-Salz der Aminotrismethylen- 2,52
phosphonséure (ATMP)
100 mg/l = 2 % MSA-AS-Copolymerisat (33 :67) 2,05
100 mg/l =2 % MSA : AS-Copolymerisat (50 : 50) 2,05
Beispiel 4

Die Waschmittelldsung enthélt 8 g/l Testwaschmittel B.

Inhibitorzusatz Aschegehalt in%
Ohne Zusatz 3,62
125 mg/| MSA : AS-Copolymerisat (40 : 60) 1,97
K-Wert : 24,7
125 mg/l MSA : AS-Copolymerisat (40 : 60) 1,82
K-Wert : 30,7
125 mg/i MSA : AS-Copolymerisat (40 : 60) 1,87
K-Wert : 32,4
Patentanspriiche
1. Verwendung von Copolymerisaten, die durch Copolymerisation von Maleinsdureanhydrid mit
(Meth)Acrylsaure und anschlieRende Verseifung erhéltlich sind, in unverseiftem Zustand einen K-Wert
von 10 bis 40, bestimmt nach Fikentscher in Methylethylketon bei 25°C, aufweisen und im verseiften Zu-
stand - bezogen auf das Gewicht der Polymerisate - 40 bis 90 % (Meth)Acrylséure und 60 bis 10 % Mal-
einsdure als Monomereinheiten enthalten, oder deren Alkali- oder Ammoniumsalze als Phosphatersatz-
stoffe mit inkrustierungsinhibierender Wirkung in Waschmitteln in einer Menge - bezogen auf Trocken-
substanz - von 0,5 bis 10 Gew.%.
Claims
1. Use of copolymers obtainable by copolymerization of maleic anhydride with (meth)acrylic acid and sub-

sequent hydrolysis, having in the unhydrolyzed state a Fikentscher K value of from 10 to 40, determined
in methyl ethyl ketone at 25°C, and containing in the hydrolyzed state, based on the weight of the polymers,
from 40 to 90% of (meth)acrylic acid and from 60 to 10% of maleic acid as monomer units, or alkali metal
or ammonium salts thereof, as incrustation-inhibiting phosphate replacements in detergents in an amount
of from 0.5 to 10% by weight, based on dry substance.

Revendications

1.

Emploi de copolyméres que I'on peut obtenir par la copolymérisation de I'anhydride maléique avec I'acide

5
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(méth)acrylique et saponification subséquente, qui, a I'état non saponifié, présentent une valeur K de 10
240, déterminée selon Fikentscher & 25°C et dans la méthyléthylcétone et, a I'état saponifié, contiennent,
comme motifs monoméres - par rapport au poids des polyméres - 40 & 90 % en poids d’acide
(méth)acrylique et 60 a 10 % en poids d’acide maléique, ou de leurs sels de métaux alcalins ou d’ammo-
nium comme succédanés de phosphates a activité inhibitrice d’incrustations dans des produits de lavage,
en une proportion de 0,5 a 10 % en poids - par rapport a la substance séche.
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