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@ Verfahren zum Schutz von Rohrleitungen eines Heizungssystems.

@ Schutz von Rohrleitungen eines Heizungssystems gegen
Korrosion und Ablagerungen durch einflihren einer wiéssi-
gen Losung in das System die Natriumsilikat, Trinatrium-
phosphat und Athylenglycol enthatt.

Dadurch bildet sich auf der innerseite der Rohrleitungen
ein Schutzfilm.
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Anmelder: Cornelis Hendrikus de Gram, Nolensstraat 2,Zaltbommel.

Wirkungsweise von " Gram-O-sil " zum Schutz der Rohrleitung eines

Heizungssystems,Herstellungsweise einer Wdsserigen Mischung hier-

Die Erfindung bezieht sich auf die Wirkungsweise zum Schutz der
Rohrleitung einés Heizungssystems gegen Zerstdrung,durch ZUfugen
von Stoffen in das Wasserleitungssystem,wodurch sich ein Schutz
auf der Innenseite des Systems bildet.

Weiter bezieht sich die Erfindung auf diz Herstellungsweise ei-

ner Wdsserigen Mischung,die mit Leitungswasser in das Heizungs-

system eingespeist wird.

Im Zentralheizungssystem Kbnnen verschiedene Mdngel auftreten.

Die Rohrleitungen werden angefressen oder es bilden sich uner-

ﬁunschte Beldge,am Leitungssystem zeigen sich Undichtigkeiten.

1. Innere ﬁerunreinigungen des Systems durch Korrosion.

Durch diesen Prozes verklirst sich die “ebensdauver des Lei-
tungssystems,

2. Durch die Bildung von unerwﬁnschten Beldgen an der Innensei-
te des Systems und mdglichen HeizungsUbertragungs elementen,
wird die Wdrme-Ubertragung vermindert.

Der Verlast betrdgt etwa 10% bei einer Schutzablagerung von
einem millim&ter,

3. Die verminderte Wdrme-Ubertragung verursacht einen erh®hten
Verbrauch von Energie.

Dies bedeutet das das kesselwasser auf eine hBhere Tempera-

tur gebracht werden muss.

Z.b.Wenn die Kesseltemperatur 70°C.ohne Belag ist,soll bei

einem Belag von 1-2 mm die Kesseltemperatur auf = 90°C.ge—
~ bracht werden,um dasselbe Heizungsresutat 2u bekommen,

4, Eine hBhere Wassertemperatur im System hat eine wenigei an-—
genehme Verteilung der Wdrme in den zu heizenden Rdumen zur
Foge.,

S. Die Schmutzablagerungen erschweren die Strbmung des Wdssers
im System und den neizungselementen,da die engste Durchlass-
Bffnung die Str¥mungs-geschwindigkeit im System bestimmt.
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Durch Versuche ist ein Mittel gntwickelt worden d enannten.
Schdden verhindert.

Die Wirkung der Erfindung wird dadurch erzielt,indem eins wisseri-
ge Mischung zugeflhrt wird,die 50-90x Gewichtsprozent liatrium sili-
cat enthdlt sowie mehrere stabiliserende Stoffen.

Durch Zufihren dieser Mischung wird im iefitungssystem und in den
Heizungselementen undi Kessel eine sehr dlinne Schutzschicht gebildet,
die den Reibungswiderstand im System verringert und die Schmutz-
und Kalkablagerungen verhindert.

Ein zusdtzlicher Vorteil dieser neuen Mittels ist,dass kleine Ris-
sen und Leckschdden im System abgedichtet werden durch einen din-
nen , jedoch stark schiitzenden Belag,der hauptsdchlich durch das zu-
geflgte Natrium silicat gebildet wird.

Durch das Abdichten solcher Leckstellen werden Wasserverluste ver-

mieden und das System braucht ldngere Zeit nicht nachgefillt zu wer-

den.

PH-erhBhende Stoffe werden der Mischung beigegeben.

Dazu wird ein phosfaat angewendet,wie z.b. NazPog 12H;0.

Die Mischung nach der Erfindung und die hiermit erzielte Wirkung -
wird noch erweitert durch Zugabs von Ethyleénglycol in einer Menge
von 5-20 Gewichtsprozenten,womit das Einfrieren des Systems vermin-
dert wird.

Die Mischung der Erfindung wird hergestellt aus 50-90% Na30 SiO,,
5-30% Naj Pog 12Hpo in 10-45% Hpo.

Das verwendete Natron-Wasserglas ist 27,5% SiOp und 30% Trockensub-
stanz.

Pag produkt ist im Handel in Form einer wisserigen L&gung erhdlt-
lich. '

Das angewendete Trinatriumphosphat enthdlt 42,%% Na3 PO4 und etwa
50% HZO'

Hierzu kann 5-10 Gewichtsprozent Ethyleenglycol zugeflgt werden.
Die Erfindung soll an folgendem Beispiel erkldrt werden;

In einem BehHlter mit Rithrwerk 700 teilen Natron-wasserglas, 200
teilen Matriumphosphaat und 100 teilen wasser gemischt.

Wenn eine homogene L¥sung erreicht ist,wird die Mischung mit maxi-
mum 250 liter Wasser weiter verdlinnt.

Diese L¥sung wird in eine Heizungsanlage als Wdrme-Ubertragungs-
medium eingeflillt.

Es bildet sich ein dlnner Schutzfilm an den Wdnden des leitdings-
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systems,bBzizungselamenten und Kessel.
Dizse Schutzschicht verhindert wirksam die Schmutzablagerungen an

den Widnden des Systems und dadurch findet eine nahezu ideale Varme-
Ubertragung statt.
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Arbeitsweise zum beschiitzen vom Leitungssystem vom Heizungs-
system gegen Anfressung, durch as das Wasser im Leitungssy-
stem Stoffe zu zu filigen womit eine beschiitzende lLage geformt
worden kann gegen die Innerseite, dezu, dass eine wisserige
Menge zugefiigt werdet, dass 50-90 gewichtsprocenten Vasser-
glass enthalt und eine oder mehrere stabilisierende Stoffen.

Arbeitsweise nach 1. dazu, dass wie stabilisierende Stoffe
ein Fosfat zugefiigt wird in eine HMenge von 5-30 gewichtspro-
enten von das zu zu fiigen Mengsel.

Arbeitsweise nach 2. dazu, dass 5-30 gewichtprocenten Na_ PO

12H20 an das Mengsel zugefiigt wird. 54

Arbeitsweise nach 1-3, dazu, dass ein zu zu fiigen Mengéel

wird gemacht, dass 5-30 gewichtsprocenten Ethyleenglycol ent-
halt.

Arbeitsweise zum bereiten von eine wisserige Menge, dass an-
gewendet worden kann wie ein Beifiligsel an Leitungwasser in
einem Helzungssystem, dazu, dass das Mitiel besteht aus
50-90 gewichtsprocenten Wasserglass und 5-30 gewichtsprocen-
ten Na,PO 12H 0 und weiter Vasser.

374

Arbeitsweise nach 5, dazu, dass an das Mengsel 5-10 gew1chts-
procenten Ethyleenglycol zugefiigt wird.

Arbeitsweise nach 1-4, dazu, dass etwa 1 Liter wisserig Meng-

sel zugefiigt wird an etwa 300 Liter VWasser womit die Heizungs-
installation abgefiillt wird.

Zaltbommel, Oktober 1980.
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