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€9 Abstandhalterprofilleiste fiir Isollerglas.

€ Eine Abstandhalterprofilleiste (1) fur Isolierglas tragt auf YTTT] 1 "F""'
ihren mit Dichtmasse (5) zu beschichtenden Seitenfidchen (4) zur \ |
Sicherung des Abstandes zwischen Abstandhalterprofilleiste (1) 5 TS <HHTTT] 5
und den Glasscheiben (2) mindestens je einen langslaufenden 13\_ N\ N 1 ]3
Strang (11, 12) aus Kunststoff, mit konvexer Aussenfléche. 1 2 TN , 5 1 5 1T 12
14T T4
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Abstandhalterprofilleiste filir Isolierglas

Die Erfindung betrifft eine Abstandhalterprofilleiste fiir
Isolierglas mit, den Glasscheiben zugekehrten, mit Dicht-
masse, z.B. Butylkautschuk, zu beschichtenden Seiten-
fl&achen.

Bei den bekannten Abstandhalterprofilleisten mit ebenen,
den Glasscheiben zugekehrten Seitenfldchen, wird die Dicht-
masse, z.B. der Butylkautschuk, durch die Bewegungen der
Glasscheiben zum Inneren des Isolierglases hin ausge-
quetscht., Dies geht so weit, daB8 schluBendlich der
metallische Abstandhalter unmittelbar an den Glasscheiben
anliegt. Bei Druckverglasung wird dieser Zustand noch
friiher erreicht.

Dies gilt auch fiir das in der DE-AS 1 093 056 beschriebene
Isolierglas. Beim Isolierglas der DE-AS 1 093 056 wird der
Dichtungskitt, der, wie fiir Kittmassen iiblich, plastisch
ist, beim Zusammenbau des Isolierglases, ausgehend von der
runden Querschnittsform flachgedriickt und nimmt die in der
Zeichnung links dargestellte Querschnittsform an. Bei die-
sem bekannten'Isolierglas ergeben sich daher die weiter
unten in der Beschreibung unter Bezugnahme auf die Fig. 1

und 2 der Zeichnungen geschilderten Nachteile.

Wenn im Isolierglas eine Glas—Metall-Berithrung vorliegt,
dann wird die Isoliereigenschaft sowohl hinsichtlich Wirme-
durchtritt als auch hinsichtlich Schallschutz beeintr&ch-
tigt. Dariiber hinaus ist das Innere des Isolierglases weden
des Fehlens der als Wasserdampfsperre dienenden Dichtmasse
gegen Wasserdampfeintritt nicht mehr gesichert.

Um diesem Mangel abzuhelfen, sind schon Abstandhaltexrprofil-
leisten vorgeschlagen worden, die nicht eben ausgebildete,
sondern mit Nuten und/oder Rippen ausgeriistete, den Glas-

scheiben zugekehrte Seitenfldchen besitzen. Diese Abstand-
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halterprofilleisten haben zwar den Vorteil, daB die Dicht-
masse zum Isolierglasscheibeninneren nicht ausgedriickt
werden kann, sie haben aber den Nachteil, daB von Haus

aus eine Glas-Metall-Beriihrung vorliegt.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Abstand-
halterprofilleiste fiir Isolierglas der eingangs genannten
Gattung anzugeben, welche die erwdhnten Nachteile nicht
aufweist und dennoch ein Ausquetschen der Dichtmasse verhindert.

ErfindungsgemdB wird dies dadurch erreicht, daB an jeder
Seitenfldche zur Sicherung des Abstandes zwischen Abstand-
halterprofilleiste und Glasscheibe mindestens ein, in
Lingsrichtung des Profils verlaufender Strang aus elasti-
schem Werkstoff vorgesehen ist, der iiber die Seitenfldchen
etwa um die St&drke der aufzubringenden Dichtmasse vorsteht
und daB die den Glasscheiben zugekehrten AuBenfldchen der

Strdnge konvex gewdlbt sind.

Aufgrund der erfindungsgemdBfen Ausbildung der Abstandhalter-
profilleiste kann die Dichtmasse nicht mehr ausgequetscht
werden, da die Glasscheiben, ohne den metallischen Werkstoff
der Abstandhalterprofilleiste zu beriihren, an den Str&dngen
aus elastischem Werkstoff anliegen und so im Abstand von der
Abstandhalterprofilleiste gehalten werden.

Weitere Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben
sich aus den Unteranspriichen und der nachstehenden Beschrei-

bung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen. Es zeigt

Figur 1 eine herkdmmliche Abstandhalterprofilleiste mit

ebenen Seitenfldchen,

Figur 2 eine Abstandhalterprofilleiste mit konkav nach

innen gew8lbten Seitenflichen,

Figur 3 eine erfindungsgemidBe Abstandhalterprofilleiste und
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Figur 4 eine andere Ausfiihrungsform einer erfindungs-

gemidBen Abstandhalterprofilleiste.

Bei der in Figur 1 gezeigten bekannten Ausfiihrungsform
besitzt die Abstandhalterprofilleiste 1 ebene, den Glas-
scheiben 2 zugekehrte Seitenflanken 3 mit ebenfalls ebenen
Seitenfl&chen 4. Die Seitenfldchen 4 der Seitenflanken 3
sind mit Dichtmasse 5, z.B. Butylkautschuk, beschichtet.
Die Dichtmasse 5 sorgt dafiir, daB das Innere des Isolier-
glases vor Wasserdampfzutritt abgedichtet ist.

Der auBenseitige Rand des Isolierglases, der von der Ab-
standhalterprofilleiste 1 und den beiden Glasscheiben 2

begrenzt wird, ist mit einer Versiegelungsmasse 6 aufgefiilt.

In Figur 1 ist angedeutet, daB die Dichtmasse 5 in das
Innere des Isolierglases herausgequetscht wird und dort
Wilste 7 bildet. Dieses Herausquetschen der Dichtmasse 5
geht so weit, daB schluBendlich die Seitenflanken 3 der
Abstandhalterprofilleiste 1 unmittelbar die Glasscheiben 2
beriihren.

Bei der in Figur 2 gezeigten Ausfiihrungsform besitzt die
Abstandhalterprofilleiste 8 nach innen gewdlbte Seiten-
flanken 9, die mit ihren Kanten 10 an den Glasscheiben 2
anliegen. Zwischen den Kanten 10 ist die Dichtmasse 5
eingebracht.

Bei der Abstandhalterprofilleiste 8 gemdf Figur 2 ist ein
Herausquetschen der Dichtmasse 5 wegen der Kanten 10 ver-
hindert. Allerdings hat diese Abstandhalterprofilleiste den
Nachteil, daB von Haus aus Glas-Metall-Beriihrungen vorlie-
gen, die bei mechanischer Beanspruchung des Isolierglases
zu deutlich hOrbaren Schergerduschen fiihren und dariiber

hinaus K&dltebriicken darstellen.

Bei der erfindungsgemdf ausgebildeten Abstandhalterprofil-
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leiste, die in ihren wesentlichen Teilen in Figur 3
gezeigt ist, ist auf der Seitenfldche 4 der Seitenflanke
der Abstandhalterprofilleiste 1 ein Strang 11 aus elasti-
schem Kunststoff vorgesehen, der z.B. unmittelbar auf

die Seitenfldche 4 aufextrudiert worden ist. Dieser

Strang 11 besitzt im gezeigten Ausfiihrungsbeispiel einen
etwa halbkreisfdrmigen Querschnitt, wobei die konvex
gewblbte Fl&dche der Glasscheibe 2 zugekehrt ist und die
ebene Seite auf der Seitenflidche 4 aufliegt. Es ist er-—
sichtlich, daB durch die Anordnung dieses Stranges 11

die Dichtmasse 5 nicht wie bei der Ausfiihrungsform der
Abstandhalterprofilleiste nach Figur 1 herausgequetscht
werden kann, da die Glasscheibe 2 durch den Strang 11 im
Abstand mindestens 0,3 mm von der Seitenflanke 3 gehalten
wird. Dadurch, daB8 der Strang 11, von dem je Seitenflanke 3
der Abstandhalterprofilleiste auch mehrere angeordnet sein
k&nnen, aus elastischem Werkstoff besteht, wird die Kilte-
bzw. Schallisoliereigenschaft des Isolierglases nicht

nachteilig beeinfluBt.

Figur 4 zeigt eine andere Ausfiihrungsform, bei der der
Strang 12 als Schnur mit kreisrundem Querschnitt ausge-
bildet ist. Der Strang 12 ist zwischen Rippen 13 und 14,
die aus dem Werkstoff der Abstandhalterprofilleiste 1
hochgeformt worden sind, eingerastet. Zwischen sich
schlieBen die, einen etwa sichelfdrmigen Querschnitt auf-
weisenden Rippen 13 und 14 eine flache Vertiefung 15 ein,
die einen sicheren Halt des Strandes 12 gewdhrleistet.

Als Werkstoff fiir den erfindungsgemdBen Strang eignen
sich insbesondere die Polyamide, wie z.B. Nylon oder

Polyvinylchlorid.
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Patentanspriiche

Abstandhalterprofilleiste (1) fiir Isoiierglas mit,
den Glasscheiben (2) zugekehrten, mit Dichtmasse (5),
z.,B, Butylkautschuk, zu beschichtenden Seitenfldchen
(4) , dadurch gekennzeichnet, daB8 an jeder Seiten-
fldche (4) zur Sicherung des Abstandes zwischen Ab-
standhalterprofilleiste und Glasscheibe mindestens
ein, in Lingsrichtung des Profils (1) verlaufender
Strang (11, 12) aus elastischem Werkstoff vorgesehen
ist, der Uber die Seitenflidchen (4) etwa um die Sté&rke
der aufzubringenden Dichtmasse (5) vorsteht und daBg
die den Glasscheiben (2) zugekehrten AuBenfldchen
der Strédnge (11, 12) konvex gewdlbt sind.

Abstandhalterprofilleiste nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB die Strénde (11) aus, auf die
Seitenfldchen des Profils (1) unmittelbar~extrudiertem
Kunststoff bestehen.

Abstandhalterprofilleiste nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB die Strdnge (12) zwischen 1&ngs-—
laufenden Rippen (13, 14) an der Seitenfl&dche (4) des
Profils gehaltert sind.

Abstandhalterprofilleiste nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, daB die Rippen (13, 14) aus dem Werk-
stoff des Profils (1) hochgeformt sind.

Abstandhalterprofilleiste nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, daB8 die Rippen (13, 14) eine,
im wesentlichen sichelfdrmige Querschnittsform
besitzen und zwischen sich eine flache Vertiefung (15)

in der Seitenfliche (4) einschlieBen.

Abstandhalterprofilleiste nach einem der Anspriiche

3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB der Strang (12)
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eine, zwischen die Rippen geklemmte Schnur aus
Runststoff mit im wesentlichen kreisrundem Quer-
schnitt ist.
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