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Fdlschungssicheres Dokument

Die Erfindung betrifft einen fotografischen Informa-
tionstrédger, der ein- oder beidseitig mit Runststoff-~
folien laminiert ist.

Fdlschungssichere Dokumente gewinnen in zunehmendem
MaBe an Bedeutung. Sie werden z.B. in Form von Kredit-
karten von Banken, Einzelhandelsgesch&ften, Olgesell-
schaften, Flugiinien oder Kreditgesellschaften zur
Erleichterung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs ver-
wendet. Solche Dokumente enthalten Informationen, die
sich auf den Eigentiimer wie auch auf die das Dokument
ausgebende Stelle beziehen und die in beider Interesse
vor Fdlschungen zu sichern sind. Es hat deshalb nicht
an Versuchen gefehlt, Informationstriger der genann-—

ten Art fdlschungssicher auszurilisten.
Beispielsweise ist bekannt, eine mit Informationen

bedruckte Karte zwischen zwei Folien einzukaschieren.

Die Kaschierfolie wird in diesem Falle stellenweise
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so prédpariert, daB sie an den prédparierten Stellen an

der Papieroberfldche der Folien nicht haftet. Ein Ver-
such, die Kaschierfolie nachtrdglich abzuziehen, hat

dann zur Folge, daB beim Erreichen der nicht préparierten
Bereiche der AbriB dem geringeren Widerstand folgend

zur Papieroberfl8che ausweicht und die Papieroberfléche
einreiBt (DE-0S 2 511 367).

Nach einem anderen Vorschlag wird ein aus einer Papier-
karte und einer Folienumrandung bestehender bedruckter
Informationstrdger, ein sogenanntes "Verbundinlett“,
zwischen zwei Klarsichtfolien verschweiBt. Die Folien-
umrandung sorgt bei dieser Arbeitsweise fiir eine die
Kanten der Papierkarte umfassende RandverschweiBung,
welche das Aufspalten der verschweiBten Karte erschwert
(DE-OS 2 756 691).

Aus der GB-PS 1 518 946 ist es bekannt, ein fotografi-
sches Papier als Informationstr&@ger in ein Paar trans-
parenter laminierter Folien durch Anwendung von Druck
und Temperatur randum einzuschweiBen. Es werden dazu
handelsiibliche Folien verwendet, die aus einer #uBeren
Polyethylenterephthalatschicht und einer inneren Poly-
ethylenschicht bestehen.

Nachteilig an den bekannten Kaschierungsverfahren
ist, daB sich die hierfiir verwendeten Folien bei der
Verschweifung nur unvollkommen mit der Oberfl&che

des Informationstr&gers verbinden und damit einen nur
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bedingten Schutz gegen F&lschung bieten. Auch eine Rand-
verschweifung bedeutet unter diesen Umst&@nden keine we-
sentliche Verbesserung, da sie sich miihelos entfernen
und wieder erneuern 1&8t. Die bekannten Kaschierungsver-
fahren haben dariiber hinaus den Nachteil, daB sich die
aufkaschierte Folie von dem Papiertrd@ger durch Erwdr-

mung oder durch chemische Mittel wieder trennen 1l&8t.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein f&lschungs-
sicheres Dokument 2zur Verfiigung zu stellen mit einem In-
formationstrdger in Form eines fotografisch und drucktech-
nisch vorbereiteten fotografischen Materials bei dem die
gesamte Oberfldche des Informationstrigers mit einem trans-
parenten Folienmaterial unldsbar verbunden ist und die auf
dem Informationstrdger angebrachten Informationen ohne
Zerstdrung des Informationstrdger nicht mehr zugdng-

lich und damit vor nachtrédglichen Anderungen verl&iB8-

lich geschiitzt sind.

Gegenstand der Erfindung ist ein f&lschungssicheres
Dokument bestehend aus einem mit Informationen verse-
henen ein- oder beidseitig mit wenigstens einer durchsich-
tigen Folie mittels einer Haftschicht laminierten und
aus einem fotografischen Material gebildeten Informa-
tionstréger, wobei das Dokument dadurch gekennzeichnet
ist, daB der Informationstr@ger mindestens eine ein fo-
tografisches Silber- oder Farbstoffbild tragende Gela-
tineschicht, gegebenenfalls eine emulsionsseitig ange-
brachte HuBere Gelatine enthaltende Schutzschicht und
eine &duBere riicksitige Gelatine enthaltende Schicht

aufweise und mindestens die 3duBeren der Gelatine
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enthaltenden Schichten Teilchen, deren Gr®Be kleiner
als 0,1 um ist, eines Homo- oder Copolymerisates eines
Acrylsdure- oder bzw. und Methacryls&ureesters enthdlt.
Gegebenenfalls k&nnen diese Homo- oder Copolymerisate
auch geringe Mengen von z.B. bis 10 Mol % anderer Co-
monomeren in polymerisierter Form enthalten. Bei der
Auswahl dieser zusdtzlichen Komponenten ist allerdings
darauf zu achten, daB das Polymerisat im wesentlichen

wasserunldslich bleibt.

Den in den Gelatineschichten des Informationstrdgers
enthaltenen Homo- oder Copolymerisaten von Acrylsdure-
und/oder Methacrylsdureestern - im folgenden kurz Polyme-
risat genannt - liegen al%phatische C1 bis C12—Ester zZu-
grunde. Die Polymerisate werden den zur Herstellung der
Gelatineschichten verwendeten GieBldsungen in Form von
Latices 2zugesetzt, die nach allgemeinen bekannten Ver-
fahren mit einem Feststoffgehalt von 20 bis 60 Gew.-% und
einer TeilchengrdBe kleiner als 0,1 pum hergestellt wer-
den konnen. Fir die vorliegende Anwendung werden Teilchen
einer Gr&Be von 0,01 bis 0,07 pm bevorzugt. Besonders
geeignet sind die entsprechenden Methyl-, Ethyl- und Bu-
tylester. Bevorzugt werden die Ethylester und im besonderen
Polyethylacrylat.

Zur Verbesserung der Bedruckbarkeit und Beschriftbar-
keit kdnnen die Gelatineschichten, insbesondere die
AuBenschichten, des Informationstrdgers Mattierungs-
mittel enthalten, z.B. anorganische Mattierungsmittel,
wie Siliziumdioxid, Titandioxid, Magnesigmoxid, Alu-
miniumoxid, Bariumsulfat, Calciumcarbonat oder Glaspul-
ver; oder organische Mattierungsmittel wie Stédrke, Cellu-

loseester, z.B. Celluloseacetatpropionat, Celluloseether,
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z.B., Ethylcellulose; oder synthetische Produkte, wie Homo-
oder Copolymerisate von z.B. Vinylacetat, Vinylcarbonat,
Estern von Acrylsdure und Methacrylsdure, z.B. Methyl-
methacrylat, Acrylnitril oder Styrol. Bevorzugt wird
Polyacrylnitril. Die TeilchengrdBen der erfindungsgemiB
angewandten Mattierungsmittel liegen bei 1 bis 15 um, wo-
bei vorzugsweise 50 % der Mattierungsteilchen eine Gr&Be
von 4 bis 7 pm haben sollen. Eine besonders bevorzugte
TeilchengrdBe liegt bei 2,5 bis 3,5 pm. Mattierungsteil-
chen dieser Gr&Be gewdhrleisten eine hervorragende Wie-
dergabe durcktechnisch aufgebrachter Identifizierungs-
merkmale bis in die feinsten Details (Guillochendruck)
und die Beschriftbarkeit des Informationstrdgers mit den
iblichen Schreibmitteln.

Man setzt die Mattierungsmittel den GieBl&sungen der Ge-
latineschichten zweckmd@Biger Weise in Form wdBriger Dis-

persionen zu.

In inneren Gelatineschichten sind Mattierungsmittel ent-
behrlich. Sie kdnnen allerdings, falls dies z.B. fiir die
Herstellung und Verarbeitung des Informationstrdgers

von Bedeutung sein sollte, auch diesen einverleibt wer-

den, ohne die Qualitdt des fertigen Dokuments zu be-

eintrdchtigen.

In duBeren Schichten angewandt kénnen Mattierungsmittel
eine Schichttriibung hervorrufen, so daB ein darunterlie-
gendes entwickeltes Silberbild hinter einem milchigen

Schleier erscheint. Dies kann dadurch korrigiert werden,
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daB man der duBeren Schicht geringe Mengen polycarbo-
cyclischer aromatischer Sulfonsduren oder deren wasser-
186slichen Salzen, wie in der BE-PS 738 856 beschrieben,

zusetzt.

Die Gelatineschichten des Informationstrdgers enthalten,
bezogen auf den Gelatinegehalt der trockenen Schichten
10 bis 50 Gew.-% Polymerisat (Trockengewicht), vorzugs-~

weise 25 bis 40 Gew.-$%

Falls die Gelatineschichten zus&dtzlich ein Mattierungs-
mittel enthalten sollen, werden 15 bis 40 Gew.~-% und vor-
zugsweise 20 bis 30 Gew.-%, bezogen auf den Gelatine-

gehalt der trockenen Schicht angewandt.

Im tbrigen k&énnen die Gelatineschichten des Informations-
trdgers die fir photographische Schichten {iblichen Zusit-
ze enthalten wie Hartungsmittel, z.B. Formaldehyd, Muco-
chlorsdure, Triacrylformal, Triazinhdrter, Epoxidverbin-
dungen, Aziridine, Vinylsulfonylverbindungen, Carbodiimi-
de oder Hdrter vom Typ der Carbamoyloniumverbindungen und
der Carbamoyloxypyridiniumverbindungen, H3rtungsbeschleu-
niger, z.B. Resorcin, Polyvinyllacetame und Polyvinyllac-
tone wie Poly-N-Vinylpyrrolidon und Polyvinyl-2-oxazolidon
als Schleierverhiitungsmittel, Antistatika wie Polyalkylen-
verbindungen, Polyoxyalkylenester von Fettsduren, z.B.
Polyoxyethylenglycol {(Molkulargewicht etwa 300), Olsdure-
ester, Urethane oder Ester von alkoxylierten Hydroxyl-
verbindungen wie sie in der DE-PS 706 563 beschrieben

werden, oder Alkali-, Erdalkali- oder Ammoniumsalze von
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anorganischen Sduren oder von organischen Sulfo- und
Carbons&uren. Die Gelatineschichten k&nnen auch die
iblichen Beschichtungshilfsmittel oder Netzmittel ent-
halten, wie Saponin, Dialkylsulfobernsteins&uresalze,
Salze von Alkylsulfonsduren oder von Alkylarylpolyether-
sulfonsduren, carboxy-alkylierte Polyethylenglycolether
oder Ester bzw. fluorhaltige organische Netzmittel be-
kannter Struktur, insbesondere perfluorierte Carbon-

oder Sulfonsduren bzw. Salze davon.

Der Informationstrdger wird in der Regel aus einem in
iblicher Weise aufgebauten, das heiBt eine lichtempfind-
liche Silberhalogenidemulsionsschicht auf einem iblichen
Schichttrédger enthaltendem fotografischen Material beste-
hen. Die in dieser Schicht enthaltenen Informationen

aus Silber oder Farbstoff werden durch bildm&Bige Be-
lichtung und die iibliche fotografische Verarbeitung her-
gestellt. Als Informationstrdger k&nnen sowohl fotografi-
sche Papiere als auch Filme verwendet werden, die schwarz-
weiBe oder colorfotografische Aufzeichnungen, Bild- und/
oder Zeichen und/oder andere Informationen oder andere
Identifikationsmerkmale enthalten. Der Schichttriger
solcher fotografischer Informationstr&@ger kann aus den
iiblichen in der technischen oder Bild-Fotografie ver-
wendeten Materialien bestehen. Als Beispiele seien ge-
nannt: Papiere, mit Reflexionsschichten versehene
Papiere, polyolefinkaschierte Papiere, die iblichen Film-
unterlagen, z.B. aus Cellulosetriacetat oder Polyester,
gegebenenfalls als pigmentierte, opake Schichttrdger.

Die fotografischen Emulsions- oder Hilfsschichten solcher
Informationstrdger haben die in fotografischen Materia-

lien allgemein verwendeten Zusammensetzungen.
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Als lichtempfindliche fotografische Schichten, mit

denen der Informationstrdger ausgeriistet sein kann,

seien beispielsweise Schichten genannt, denen nicht
sensibilisierte Silberhalogenid-Emulsionen oder

spektral sensibilisierte Silberhalogenid-Emulsionen
zugrundeliegen. Geeignet sind also die fiir die verschie-
denen fotografischen SchwarzweiB- und Farbverfahren, Nega-
tiv—, Positiv- und Diffusionsibertragungsverfahren oder
Druckverfahren verwendeten bekannten Gelatineschichten.

In den fotografischen Gelatineschichten kann als Binde-
mittel nicht nur Gelatine allein enthalten sein. Sie
k&dnnen neben Gelatine auch chemisch modifizierte Gela-
tinen, z.B. acylierte, acetylierte, hydroxylierte, ver-
esterte oder durch Pfropfpolymerisation in bekannter
Weise modifizierte Gelatinen, oder aber Abmischungen

mit anderen hydrophilen Xolloiden, z.B. Cellulosederivate,
Polyvinylalkohole, Polyvinylpyrrolidone, hydrolysierte
Polyvinylacetate, Algins&dure, kolloidales Ablumin oder
Zein enthalten.

Die fiir den Schichttrdger des Informationstrédgers verwen-
deten Kunststoffe - z.B. der Kunststoff, mit dem die Pa-
pierunterlage kaschiert ist, oder der Kunststoff, aus

dem die Filmunterlage besteht - wozu auch Celluloseester
gehdren - und die Kunststoffe, aus denen die zur Laminie-
rung des Informationstrdgers verwendeten Folien bestehen,
sollten vorzugsweise so ausgewahlt werden, daB der Erwei-~
chungspunkt des Kunststoffes des Schichttrdgers niedri-

ger als der des Folienmaterials liegt.

Wenn fiir den Informationstrdger polyolefinkaschiertes
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Papier als Schichttr&dger verwendet wird, hat es sich als
zweckmédBig erwiesen, das Papier mit einem Polyolefin aus~
zurlisten, dessen Schmelzpunkt um etwa 10 - 30°C niedriger

liegt als der Schmelzpunkt der die Haftschicht tragende
Folie des Folienmaterials.

Vor der Laminierung wird der Informationstrdger durch
bildm&Bige Belichtung und fotografische Verarbeitung
mit Halbton- und Strichaufzeichnungen versehen, z.B. mit

einem PaBbild und den zugehSrigen druck~- und handschrift-
lichen Informationen.

Der Informationstrdger kann neben diesen Informationen wei-
tere Sicherheits- oder Identifikationsmerkmale der ver-
schiedensten Art enthalten, wobei diese sowohl auf foto-
grafischem Wege als auch durch Beschriftung, Druck oder
Prdgung erzeugt werden kdnnen. Selbstverstd@ndlich k&nnen
z.B. auch maschinell, magnetisch und optisch lesbare

Daten angebracht werden. Der erfindungsgemdfe Informa-
tionstrdger unterscheidet sich diesbeziiglich in keiner

Weise von den in bekannten Dokumenten verwendeten Infor-
mationstrédgern.

Weitere Sicherheitsmerkmale, sichtbare oder mit dem Auge
nicht wahrnehmbare, z.B. aus UV-Licht absorbierenden
Substanzen, kO6nnen im Informationstrdger, z.B. in dem
Schichttrédger, wenn dieser aus Papier besteht etwa als
Wasserzeichen, oder in der &duBeren Folie, z.B. in der
Verbundfolie, enthalten sein. Verschiedene M&glichkeiten
der Aﬁsstattung fédlschungssicherer Dokumente mit solchen

Sicherheitsmerkmalen werden z.B. in folgenden Druck-
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schriften beschrieben: DE-0S 3 013 238, DE-OS 1 446 851,
DE-OS 2 908 742, US-PS 3 679 448, GB-PS 1 519 715,
DE-AS 2 756 692, US—-PS 2 373 540 und US-PS 4 066 873.

Als transparente Folienmaterialien fiir die Laminierung

des Informationstrdgers eignen sich Thermoplasten wie z.B.

Polyethylen, Polypropylen, Celluloseester, Polyvinylace-
tat, Polystyrol, Polyvinylchlorid, Polyvinylidenchlorid,
Polyvinylfluorid, Polytetrahalogenethylen, Polycarbonat,
insbesondere auf der Basis von Bisphenol A, Polyester,

insbesondere auf Basis von Polyethylen- und Polybutylen-

terephthalat, Polyamide, z.B. Polyamid-6 oder Polyamid-6,6,

Polyamid-12 oder Copolyamide.

Es kOnnen natlirlich auch sogenannte Verbundfolien aus
Einzelfolien gleicher und unterschiedlicher chemischer
Zusammensetzung verwendet werden. Als Beispiele seien
genannt: Polyethylen/Polyamide, Polypropylen/Polyamide
oder Polyolefinfolien mit anderen Folienmaterialien

wie Polyestern, z.B. Polyethylenterephthalat. Geeignete
Folien und Verbundfolien werden in Ullmanns Encyklop&ddie
oder Technischen Chemie, 4. Auflgge, Band 11, Seiten

673 £f beschrieben.

Die Dicke der erfindungsgemdB verwendeten Folien richtet
sich nach der gewlinschten Steifigkeit des Ausweisdoku-
mentes. Im allgemeinen werden Foliendicken zwischen 15
und 250 pm ausreichen, bevorzugt sind Dicken zwischen

50 und 200 pm.

Die zur Aufnahme der Haftschichtzusammensetzung bestimm-

te Oberfldche der Folie kann vor der Beschichtung zur
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Verbesserung der Bindung zwischen Folie und Haftschicht
einer Vorbehandlung unterworfen werden, die einen gleich-
mdBigen Auftrag der Beschichtungsldsung gewdhrleistet
und die deren Haftfestigkeit erhSht. Gute Ergebnisse

erhdlt man z.B. mit einer iiblichen Coronabehandlung.

Es ist selbstverstdndlich auch mdglich, die Haftung
der auf die Tr&dgerfolie aufgetragenen Haftschicht
durch andere MaBnahmen zu unterstiitzen, so z.B. durch Auf-

bringen einer geeigneten Substrierschicht.

Zur Verbindung der Einzelfolien einer Verbundfolie

wie auch zur Verbindung der Folie bzw. Verbundfolie mit
dem Informationstrd@ger sind die {iblichen bekannten
Haftschichten geeignet. Vorzugsweise werden fiir beide
Zwecke die gleichen Haftschichten verwendet.

Geeignete Haftschichten enthalten z.B. radikalisch hirt-
bare ethylenisch ungesd&ttige, monomere, oligomere oder
polymere, vornehmlich Cx’,B—ungeséttigte bzw. Vinyl-
gruppen enthaltende Verbindungen, die Acrylat- und/oder
Methacrylatgruppen enthalten. Solche Haftschichten
einschlieBlich ihrer Anwendung werden in den DE-OSen

2 952 322 und 3 027 759 beschrieben. Verbindungen dieses
Typs auf der Basis von Polyestern, dT,B—ungeséttigten
Polyestern, Polyethern, Polyepoxiden, Polyurethanen,
urethanmodifizierten Polyepoxiden, urethanmodifizierten
Polyestern und urethanmodifizierten Polyethern sind be-
sonders geeignet.

Vorziiglich geeignet sind auch die in der DE-OS
(P ) beschriebenen, ein Poly-1,2-alkylen-

imin enthaltenden Haftschichten.

AG 1803



10

15

20

25

0071121

Das Auftragen der Haftschichtzusammensetzung auf die
Folie kann mittels der in der Lackindustrie iiblichen
Methoden wie z.B. Sprihen, Walzen, Rakeln, Drucken,

Tauchen, Schleudern, Fluten, Streichen, Pinseln usw.

erfolgen.

Die Trockenschichtdicke der Haftschicht richtet sich
nach den gewlinschten Anforderungen und der erwarteten
Klebewirkung. Prinzipiell k&nnen Trockenschichtdicken
von 0,05 bis 50 pm angewandet werden. Brauchbare Ergeb-
nisse wird man schon mit 0,05 bis 10 pm erreichen. Be-
vorzugt in Verbindung mit Haftschichten, die Poly-1,2-
alkylenimin enthalten, werden Trockenschichtdicken von
0,05 bis 2 um.

Zum Laminieren der mit der Haftschicht versehenen
Folie auf die Oberflidche des Informationstridgers wird
die Folie auf etwa 50 bis 150°C erwdrmt und dabei ge-
gen die Oberfldche des Informationstrdgers gedriickt,
so daB ein blasen- und knitterfreies Laminat entsteht.
Die Laminierung wird durch Anwendung von Drucken im Be-
reich von 1 bis 10 kp/cm® unterstiitzt. Bei Anwendung
von Haftschichten aus strahlenhdrtbarem Material, wie
sie z.B. 'in der DE-0S 2 952 322 beschrieben werden,
wird das Dokument im allgemeinen nach vollzogener
Laminierung zusdtzlich zu der beschriebenen Erwdrmung
einer energiereicher Strahlung, z.B. UV-Licht, Elek-
tronen~ oder Gamastrahlung ausgesetzt, wobei man UV-
Licht in Verbindung mit Haftschichten, die Fotoinitia-

toren enthalten, verwendet.
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Die Laminierung, vorzugsweise auf beiden Seiten des In-
formationstrédgers, wird zweckmdBigerweise kontinuierlich
durch Zusammenfilhren der einzelnen Informationstrdger

an die von Vorratsrollen ablaufenden, mit der Haftschicht
versehenen Folien durchgefiihrt. Aus dem dabei entstehen-
den bandfdrmigen Laminat k&nnen die die Informationstrd-
ger enthaltenden Teile anschlieBend ausgestanzt werden,
wobel die verschweiBte Folie, abhdngig von der Dicke des
Informatiénstragers, in einem Abstand von etwa 1 bis 2 mm
vom Rand des Informationstrdgers abgetrennt wird.

Man erhdlt eine allseitig geschlossene Umhiillung des
Informationstrégérs, die eine nachtrdgliche Kanten-
verschweiBung idberfliissig macht. Selbstverstdndlich

fiihrt eine diskontinuierliche Laminierung mittels blatt-~

formiger Folienstiicke zu den gleichen Ergebnissen.

Die beschriebenen Dokumente sind in hervorragender Weise
filschungssicher. Die in erfindungsgemdBer Weise zu-
sammengesetzten Gelatineschichten des Informationstrdgers
bewirken eine iberraschende Verstdrkung der Bindung
zwischen Folien und Informationstrdger. Selbst mit Hilfe
von Wirme und/oder von LOsungsmittels 13Bt sich das
Dokument ohne v6llige Zerstdrung des Informationstrégers

nicht mehr trennen.

Ein weiterer wichtiger und liberraschender Vorteil der
erfindungsgemédBen Ausweisdokumenée bzw. ID4Karten mit
Polyalkyleniminhaftschichten liegt in der ausgezeichne-
ten Planlage. Gerade in dieser Beziehung sind die erfin-

dungsgemdBen Dokumente bekannten iilberlegen.
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Beispiel 1

100 g einer wdBrigen 2 gew.-%igen Polyethyleniminl&sung
wurden mit 0,1 g Eisessig und 2 ml einer wdBrigen 40 gew.-
%igen Formaldehydl&sung gemischt und danach auf eine
Polyethylenfolie aufgetragen. Die Oberfldche der Poly-
ethylenfolie wurde vor dem BeguB einer Coronabestrahlung
ausgesetzt. Die getrocknete Schicht enthielt 0,1 g Poly-

ethylenimin pro m?.

Als Informationstrdger wurde ein konventionelles foto-
grafisches Papier verwendet, dessen Schichttrdger aus
beidseitig mit Polyethylen kaschiertem Papier bestand,
das ein m?-Gewicht von etwa 120 g hatte. Der Erweichungs-
punkt des Polyethylens des Schichttrdgers lag bei 110°C.
Der Schichttrd@ger wurde nach beidseitiger Coronabestrah-
lung mit einer lichtempfindlichen Silberhalogenid-Gela-
tine-Emulsionsschicht sowie mit einer gelatinehaltigen

Schutzschicht und Rickseitenschicht, ausgeriistet.

Der Silberhalogenidemulsionsschicht lag eine fotogra-
fische Schwarz-WeiB-Emulsion iiblicher Zusammensetzung

zu grunde. Die Schicht enthielt pro m2 3,5 g Gelatine
und 1,2 g Polyethylacrylat (TeilchengrdBe etwa 0,05 pm),
dazu die iiblichen Zus&tze, z.B. Netzmittel und Hdrtungs-—
mittel. Die Schichtdicke der trockenen Schicht betrug
4,7 pm. Uber die Silberhalogenidemulsionsschicht wurde
eine Schutzschicht gelegt, die pro m2 1,2 g Gelatine,
0,45 g Polyethylacrylat und 0,3 g Polyacrylnitril einer
TeilchengrdBe von etwa 3 pm enthielt. Die Dicke der

trockenen Schicht betrug 1,95 pm.
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Auf die Rickseite des Schichttrdgers wurde eine Schicht
aufgetragen, die pro m2 1,8 g Gelatine, 0,65 g Poly-
acrylnitril, 0,45 g Polyacrylnitril und 0,005 g Kalium-
nitrat enthielt. Die Dicke der trockenen Schicht betrug
2,9 um.

Auf den Informationstrdger wurde nun ein Bild des
Ausweisinhabers zusammen mit den entsprechenden In-
formationen aufbelichtet und das Material entwickelt,
fixiert und nach Trocknung beidseitig mit einem Guil-
lochendruck versehen.

Der Informationstrédger mit den fotografisch und druck-
technisch aufgebrachten Identifikationsmerkmalen wurde
zwischen 2 der obengenannten Polyethylenfolien, deren
Erweichungspunkt etwa 122°C betrug, gelegt, so daB die
Haftschichten der Folien mit den beiden Oberfl&chen des
Informationstrdgers in Kontakt kamen und die Folien
etwa 1 mm Uber den Rand des Informationstrdgers hinaus-
ragten. Das Paket wurde nun zwischen 2 auf 90°C aufge-~-
heizten Walzen hindurchgefiihrt und mit einem Druck von
etwa 1,5 kp/cm2 zusammengepreft.

Nach Abkiihlen des Dokumentes waren die Polyethylenfolien
mit dem Informationstrdger so fest verbunden, daB bei
einem Versuch, das Dokument nach Abschneiden der Rand-
verklebungen im erwdrmten Zustand (etwa 100°C) zu tren-
nen, zwar die Papierunterlage des Informationstrédgers
zerstbrt, seine Reste aber von den Folien festgehalten
wurden, die dabei auBerdem in irreversibler Weise ge-

dehnt wurden. Die Verbindung zwischen Folie und Ober-
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fldche des Informationstrigers konnte auch durch eine
Behandlung mit heiBfem Wasser oder mit L&sungsmitteln
wie Chloroform, Benzin, Essigsdure oder verdiinnter Salz-

sdure nicht geldst werden.

Beispiel 2

Die in Beispiel 1 beschriebene Haftschichtldsung wurde
auf eine coronabestrahlte Polyethylenterephthalatfolie
aufgetragen und diese zwischen zwei auf 90°C aufgeheiz-
ten Walzen unter einem Druck von 5 kp/cm? mit einer
ebenfalls coronabestrahlten Polyethylenfolie verklebt,
wodurch eine Verbundfolie entstand.

Als Informationstrdger wurde ein fotografisches Film-
material verwendet, das einen mit den iiblichen Substrat-
schichten versehenen Schichttriger aus mit Titandioxid
pigmentiertem Cellulosetriacetat, eine Silberhalogenid-
Gelatine-Emulsionsschicht, eine Uber dieser liegenden
Gelatineschutzschicht und eine Gelatinerilickseitenschicht
enthielt.

Die Zusammensetzung der drei Gelatineschichten ent-

sprach der in Beispiel 1 angegebenen.

Auf diesen Informationstrdger wurde ein Bild des Aus-
weisinhabers zusammen mit den entsprechenden Informa-
tionen aufbelichtet, das Material entwickelt, fixiert,
getrocknet und schlieB8lich beidseitig mit einem Guil-

lochendruck versehen.
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Zur Herstellung des Dokumentes wurde die Polyethylenober-
fliche der Verbundfolie mit der gleichen, schon beil der

Herstellung der Verbundfolie verwendeten, Haftschichtzu-
sammensetzung beschichtet und wie in Beispiel 1 beschrie-

ben auf den Informationstré@ger laminiert.

Das Ergebnis war eine Ausweiskarte mit ausgezeichneter
Planlage. Das Ausweisdokument 1&Bt sich ohne v&llige Zer-
storung des als Informationstrdger verwendeten fotogra-

fischen Materijials nicht mehr trennen.

geisgiel 3

Beispiel 2 wurde wiederholt mit dem Unterschied, da8B
in den drei Gelatineschichten das Polyethylenacrylat

durch die entsprechende Menge Gelatine ersetzt
wurde.

Die Haftung der Folien auf der Oberfl&che des Informa-
tionstrdgers war unzureichend. Unter der Wirkung von
Wasserdampf oder L&sungsmitteldd@mpfen lieB sich die
Oberfldche des Informationstrdgers ohne nennenswerte
Beschddigung freilegen.
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Patentanspriiche

1.

Fédlschungssicheres Dokument, bestehend aus einem
mit Informationen versehenen ein~ oder beidseitig
mit wenigstens einer durchsichtigen Folie mittels
einer Haftschicht laminierten, aus einem foto-
grafischen Material gebildeten Informationstréger,
dadurch gekennzeichnet, daB der Informationstriger
mindestens eine ein fotografisches Silber- oder
Farbstoffbild tragende Gelatineschicht, gegebenen-
falls eine emulsionsseitig angebrachte &duBere Ge-
latine enthaltende Schutzschicht und eine &duBere
riickseitige Gelatine enthaltende Schicht aufweist
und mindestens die &duBeren der Gelatine enthaltenden
Schichten Teilchen, deren Gr&Be kleiner als 0,1 um
ist, eines Homo- oder Copolymerisats eines Acryl-

sdure-~ oder bzw. und Methacrylsdureesters enthalten.

Dokument nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB der Acrylsd@ure und der Methacrylsdureester ein
C1-C12—Alkyl—acrylat bzw. ein C1—C12-Alkyl—methacry—
lat ist.

Dokument nach den Ansprichen 1 und 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Homo- oder Copolymerisatteil-
chen eine GrdBe von 0,01 bis 0,07 pm haben.

Dokument nach den Anspriichen 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daB in mindestens den beiden &uBeren
Gelatine enthaltenden Schichten zus&tzlich ein

Mattierungsmittel enthalten ist.
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5. Dokument nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
daB das Mattierungsmittel eine Teilchengré&Be

von 2,5 bis 3,5 um hat.

6. Dokumente nach den Anspriichen 4 und 5, dadurch

gekennzeichnet, daB das Mattierungsmittel Polyacryl-
nitril ist.

'%L Dokument nach den Anspriichen 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Gelatine enthaltenden Schich-
ten des'Informationstrégers, bezogen auf den Gelati-
negehalt der Schicht, 25 bis 40 Gew.-% des Homo- oder’
Copolymerisats und gegebenenfalls 20 bis 30 Gew.-%
eines Mattierungsmittels enthalten.
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