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55)  verranren  zur  Herstellung  gemusterter  Pluschwaren,  sowie  Rundstrickmaschine  hierfür. 

§)  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstellung  von  "  nfll 
gemusterten  Plüschwaren  auf  Rundstrickmaschinen  mit  Na-  A  gi  PI  flll  0  Ii  II  fl 
delzyiinder  und  Platinenring,  wobei  sich  die  nach  diesem  "^fl/Mööl^roffi  j 
Verfahren  hergestellte  Ware  dadurch  auszeichnet,  daß  aus-  ^ W t l u l   ¥  HunT  1 schließlich  durch  die  Auswahl  der  die  Grundware  erzeugen-  ab  cd  e  f  g  i  | den  Zungennadeln  (1)  unterschiedliche,  aus  unterschiedli-  c' 
chen  Materialien  bestehende  Plüschflächen  mustermäßig  ?  \_  G1 
angeordnet  sind,  wobei  in  den  jeweiligen  Musterflächen  j j j^s^wswsva^ 
allein  das  zur  Piüschhenkelbildung  vorgesehene  Material 
(Pn,  P2)  mit  einem  Grundfaden  (G,,  G2)  Maschen  bildet  und 
die  Fadenflottungen  aller  weiteren  in  der  gleichen  Muster-   ̂
reihe  vorgesehenen  Grund-  und  Plüschfäden  (G,,  G2,  P„  P2) 
durch  vorbestimmtes  Einbinden  als  Fangmaschen  (Futterfä-  11-̂   <  ^  
den)  in  der  Grundware  verankert  sind.  Mit  einer  an  sich  /   —  ^  
bekannten  Auswahleinrichtung  zur  Nadelsteuerung  lassen 
sich  somit  mit  hoher  Produktionssicherheit  gemusterte  22 Plüschwaren  mit  hoher  Poldichte  und  mit  durch  die  ausset-  , 
zenden  Grund-  und  Plüschfäden  (G„  G2,  P„  P2)  verdichteter  jl  \ |  
Grundware  herstellen.  Durch  Weglassen  von  Plüschfäden  —  J.~£_  _ 
(P„  P2)  in  wenigstens  einer  Gruppe  von  Systemen  können  ä - ;  
zusätzlich  auch  Reliefeffekte  erzielt  werden.  '  ! 
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