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&) Niedervoit-Halogen-Projektionsgliihlampe.

@ Niedervolt-Halogen-Projektionsgiiihlampe mit einem
gewendelten Leuchtkdrper aus Wolfram, bei dem die Wen-
delsteigung der Wendelenden (E,, E,) kleiner ist als die
Wendelsteigung des Wendelmittelteils (M). Durch diese
MaBnahme wird eine gleichméaBige Temperaturverteilung
langs der Wendel in der Einschaltphase erreicht.
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Patent-Treuhand-Gesellschaft

fiir elektrische Gliihlampen mbH., Miinchen

Niedervolt-Halogen-Projektionsglithlampe

Die Erfindung betrifft eine Niédervolt—Halogen-Pro—
jektionsgliihlampe mit einer Leuchtkdrperwendel aus
Wolfram. Bei diesen hochbelasteten Lampen, bei denen
man sich beim Einschalten bereits nahe der Schmelztem-
peratur des Wolframs bewegt, tritt die Frage der Ein-
schaltfestigkeit, welche dadurch definiert ist, daB
beim Einschalten mit 110 % Nennspannung die Lampe

nicht durchbrennen darf, kritisch in Erscheinung.

Bei den bekannten Lampen ist deren Leuchtktrperwendel,
die entweder als Flachkern- oder Rundkernwendel ausge-~-
fiihrt ist und aus relativ dickem Draht besteht und nur
wenige Windungen aufweist, mit konstanter Steigung ge-
wickelt. Dies fﬁhft wdhrend der Einschaltphase zu einer
Temperaturverteilung liadngs der Wendel mit einem Tem-
peraturmaximum von etwa 3550 K im Wendelmittelteil, -
das bereits sehr nahe der Schmelztemperatur von

3680 K des Wolframs liegt.

Es besteht der Wunsch, den Lichtstrom der bekannten
Lampen anzuheben. Dem steht hindernd gegeniiber, daf
dann wéhrend der Einschaltphase der Temperaturwert im
Wendelmittelteil der Schmelztemperatur des Wolframs
gleichkommt und die Lampe durchbrennt. Gelingt es je-

doch, die Temperaturverteilung lédngs der Wendel gleich-

'mﬁﬂiger zu gestalten, d.h. das Temperaturmaximum ge-

wissermallen "einzuebnen", kdme das bei konstantem Licht-
strom insgesamt einer VergroBerung des derzeitigen Ab-

standes der Leuchtkorpertemperatur von der Schmelz-
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temperatur des Leuchtkérpermaterials gleich und eroff-
nete den Ubergang zu héherer Wendelbelastung als bis-
her, ohne Gefahr des Durchbrennens der Wendel beim Ein-

schalten.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Lampe mnach dem Ober-

begriff des Anspruchs 1 zu schaffen, die eine Tempera-

turverteilung l&ngs der Wendel aufweist, die die ge-

winschte Lichtstromerhshung problemlos zulaft.

Dié gestellte Aufgabe wird durch die im Kennzeichen des
Anspruchs i aufgefithrten Merkmale gelost.

Die Lampe wird im nachfolgenden ndher beschrieben. Von

den Figuren zeigen

Figur 1 die Niedervolt-Halegen-Projektionsgliihlampe

schematisch im Schnitt
Figur 2 eine Flachkernwendel in Seitenansicht

Figur 3 eine Flachkernwendel mit den verschiedemen Stei-

gungsabschnitten
Figur 4 den Temperaturverlauf léngs der Wendel

Die Niedervolt-Halogen-Projektionsglithlampe (Figur 1)
besitzi einen Kolben 1 aus Quarz bzw. Vycorag ist mit
Inertgas mit Halogenzusatz gefiillt, weist an einem Ende
eine Pumpspitze 2 auf und ist am anderen Ende durch
Quetschen verschlossen. Ein gewendelter ﬁeuchtkarper 3
aus Wolfram (Figuren 2, 3) wird getragem von Wolfram-
stromzufiihrungen &, die an Molybdinfolien 5 ange-
schweiBt und tiber diese mit Anﬁenstroﬁzufﬁhrungsstif—

ten 6 verbunden sind. Die Leuchtkorperwendel 3 kann als
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Flachkern- oder Rundkernwendel ausgefiihrt sein. Die
Steigung der Leuchtkdrperwendel 3 ist so bemessen,

daB sie an den Wendelenden kleiner als im Wendelmittel-
teil ist. Wdhrend die Wendelsteigung ap der Wendelenden
Ei’ E2 im Bereich 1,2'S-aE € 1,7 liegt, ist der Wert
fir die Wendelsteigung ay des Wendelmittelteils M dem
Bereich 1,4 é'gM € 2,2 entnommen. Dabei kann die Wen-
delsteigung von den Wendelenden zur Wendelmitte hin
entweder schrittweise oder kontinuierlich énsteigen.
Ein léangs der Wendel gleicﬁ%éﬂigerer Temperaturverlauf
(Kurve 1) gegeniiber dem_Temperaturverlauf bei konstan-
ter Wendelsteigung (Kurve 2) resultiert, wie Figur &
zeigt, deren Abszisse die Windungszahl Wh und deren

Ordinate die Leuchtkorpertemperatur T wiedergibt.

Die Abweichung - maximale Temperatur zu minimaler Tem-
peratur lings der Wendel - liegt bei etwa 4 T < 150 K
im Gegensatz zu bisher AT = 250 K, womit sich eine
Erhéhung des Lichtstromes um etwa 10 % (schraffiertes
Gebiet in Figur 4) bei Beibehalten des Einschaltfestig-

keitskriteriums zwanglos ergibt.

Dr .De/Mg
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1.

Niedervolt-Halogen-Projektionsgliihlampe mit einem
gewendelten Leuchtkérper (3) aus Wolfram, dadurch
gekennzeichnet, dal die Wendelsteigung ap der Wen-
delenden (Ei’ E2) kleiner als die Wendelsteigung
a, des Wendelmittelteils (M) ist.

Niedervolt-Halogen-Projektionsgliihlampe nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl die Wendel-
steigung ap der Wende;_enden (El’ E2) im Bereich

i,2 é.aE = 1,7 und die Wendelsteigung ay des Wendel-
mittelteils (M) im Bereich 1,k < ay = 2,2 liegt,

und dabei die Wendelsteigung von den Wendelenden

zur Wendelmitte hin schrittweise ansteigt.

Niedervolt-Halogen-Projektionsgliihlampe nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Wendel-

steigung a, der Wendelenden (E Ez) im Bereich

1!
1,2 < ap = 1,7 und die Wendelsteigung 2y des Wendel -
mittelteils (M) im Bereich 1,4 = ay =2,2 liegt,
und dabei die Wendelsteigung von den Wendelenden

zur Wendelmitte hin kontinuierlich zunimmt.
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