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 ̂ Es  wird  ein  verschleißbeständiger  Verbundkörper  be- 

chrieben,  der  aus  einem  metallischen  Basiswerkstoff  be- 
teht  und  eine  verschleißbeständige  Zone  aufweist,  die  ne- ien  dem  Basiswerkstoff  Hartstoff-  und/oder  Hartmetallteil- 
hen  enthält.  Der  Basiswerkstoff  ist  aus  0,001  bis  1,5  Gew- 
fa  Kohlenstoff,  0,5  bis  8  Gew.-%  Bor,  1  bis  8  Gew.-%  Niob, 
,2  bis  6  Gew.-%  Chrom,  0  bis  30  Gew.-%  Nickel,  0  bis 
0  Gew.-%  Mangan,  0  bis  6  Gew.-%  Vanadin,  0  bis  5  Gew.- 
'a  Molybdän,  0  bis  5  Gew.-%  Silicium  sowie  Rest  Eisen 
usammengesetzt.  Es  wird  ferner  ein  Gießverfahren  zur 
lerstellung  des  Verbundkörpers  beschrieben. 

4  

u 
LI 



turopaiscn.es 
Patentamt 

EUROPÄISCHER  RECHERCHENBERICHT 
0  " I n S ^   <^A^ieuJung 

EP  84  10  3 7 7 2  

EINSCHLAGIGE  DOKUMENTE 

r\«ueyuiits isennzeicnnung  des  uoKuments  mit  Angaoe.  soweit  ertoraeriicn. 
der  maßgeblichen  Teile 

Betrifft 
Anspruch 

KLASSIFIKATION  DER 
ANMELDUNG  (Int.  Cl.  3) 

FR-A-2   169  066  (  CHROMALLOY 
AMERICAN  CORP.  ) 
*  P a t e n t a n s p r u c h   3  * 

DE-A-2   107  884  (SUMITOMO) 
*  P a t e n t a n s p r ü c h e   1-5  * 

DE-A-2   139  738  (DEUTSCHE 
EDELSTAHLWERKE  ) 
*  P a t e n t a n s p r u c h   1  * 

U S - A - 4   146  080  ( C S .   BAUM) 
*  P a t e n t a n s p r ü c h e   2 , 6 , 7 ;   S p a l t e  
7,  Z e i l e   8  -  S p a l t e   8,  Z e i l e   40  * 

1 - 1 1  
C  22  C  3 2 / 0 0  
C  22  C  2 9 / 0 0  
B  22  D  1 9 / 1 4  

1 - 1 1  

1 - 1 1  

1 - 1 1  

RECHERCHIERTE 
SACHGEBIETE  (Int.  Cl. 

uer  vorliegende  necnercnenDencht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

C  22  C 
B  22  D 

necnercnenon 
DEN  HAAG 

ADscniuuaatum  der  Hecherche 0 9 - 0 9 - 1 9 8 5  
Prüfer 

3CHRUERS  H . J .  

KA  l  tüUHIE  DcH  GENANNTEN  DOKUMENTEN  E  • 
X  :  von  besonderer  Bedeutung  allein  betrachtet V  :  von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit  einer  D  : anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie  L  : \  :  technologischer  Hintergrund 0  :  nichtschriftliche  Offenbarung P  :  Zwischenliteratur  &  ; T  :  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Theorien  oder  Grundsätze 

älteres  Patentdokument,  das  jedoch  erst  am  oder 
nach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist 
in  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument 
aus  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 

Mitglied  der  gleichen  Patentfamilie,  überein- 
stimmendes  Dokument 


	Bibliographie
	Recherchenbericht

