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@ Schnappscharnier aus Kunststoff.

@ Ein einteiliges Schnappscharnier aus Kunststoff mit zwei
Scharnierteilen, die durch ein Hauptgelenk (6°) miteinander
verbunden sind. Mindestens ein federndes Verbindungsstiick
(8}, z.B. in Gestalt einer Zugfeder, ist an seinen beiden Enden
durch Nebengelenke (10°, 12’} mit den beiden Scharnierteilen
verbunden. Die Nebengelenke haben quer zu den Gelenkach-
sen je einen Abstand vom Hauptgelenk (6’). Bei einem sol-
chen Schnappscharnier kdnnen die Scharnierteile aus einer
Stellung iabilen Gleichgewichts in die eine oder andere End-
stellung schnappen. ErfindungsgemaR 18Rt sich ein solches
Schnappscharnier, z.B. bei seiner Verwendung als Flaschen-
verschlul}) fiir eine erweiterte oder andere Gruppe von Stof-
fen verwendbar machen als die bisher {blichen
Schnappscharniere aus Polypropylen. Dies wird dadurch
erreicht, dafd das Schnappscharnier aus Polyathylen niedriger
Dichte hergestelit wird und daB mindestens das Hauptgelenk,
vorgsweise auch die Nebengelenke als Bander {16, 18, 20)
ausgebildet werden, deren Lénge groer ist als deren Dicke.
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SCHNAPPSCHARNIER AUS KUNSTSTOFF

Die Erfindung bezieht sich auf ein einteiliges Schnappschar-
nier aus Kunststoff mit den Merkmalen des Oberbegriffs von
Anspruch 1. Bei derartigen Schnappscharnieren werden die
Gelenke, die einerseits die beiden Scharnierteile miteinan-
der verbinden, andererseits das federnde Verbindungsstiick mit
den beiden Scharnierteilen verbinden, durch Filmscharniere
aus dem Kunststoffmaterial gebildet. Mit Riicksicht auf die
hohe Anzahl von Offnungs- und SchlieBbewegungen, der ein
derartiges Schnappscharnier im Laufe seiner Verwendungszeit,
z. B. bei Flaschenverschlissen, standhalten muBl, konnten
derartige Schnappscharniere bisher nur aus Polypropylen her-
gestellt werden. Andere Kunststoffe hielten die Beanspruchun-

gen nicht aus.

Derartige Schnappscharniere werden hauptsdchlich fir Ver-
schliisse von Flaschen oder Beh@ltern verwendet. Polypropylen
ist relativ hart. Wird zum Abdichten gegeniiber der Miindung
einer Flasche aus sprédem Material, z. B. Glas oder Poly-
vinylchlorid ein Dichtungskonus verwendet, der mit dem Ver-
schluB8 einteilig ausgebildet ist, so bestéht die Gefahr, dag
die Flaschenmiindung beim Aufschrauben des Verschlusses ge-
sprengt wird. Es besteht daher ein Bedarf, Verschlisse mit
Schnappscharnieren aus einem weicheren Material herszustellen
als Polypropylen, ohne daB die Schnappfunktion beeintrdchtigt

wird.

Verschliisse aus Polypropylen kénnen nicht zur Abgabe beliebi-

ger Fullstoffe verwendet werden, da Polypropylen gegeniiber
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bestimmten Gruppen von Fillstoffen, wie aromatischen Kohlen-

wasserstoffen, nur bedingt bestdndig ist.

Es besteht seit langem ein Bedarf, Schnappscharniere fiir
Verschliisse, AusgieBer und dergleichen zu schaffen, die mit
den oben genannten und weiteren Stoffen kompatibel sind,
hauptsdchlich solchen, die mit Polypropylen nicht in Berih-

rung kommen sollten.

Insgesamt soll durch die vorliegende Erfindung ein eintei-
liges Schnappscharnier aus Kunststoff geschaffen werden, das
die Eigenschaften des Oberbegriffs von Anspruch 1 hat, wei-
cher ist und einen anderen Kompatibilitdtsbereich hat als

Polypropylen.

Diese Aufgabe wird durch Anspruch 1 geldst. Es hat sich
tiberraschenderweise herausgestellt, daB Polydthylen niedriger
Dichte (low density polyethylen) einer hochen Zahl von Biegebe-
wegungen standh3lt, wenn man statt der bisher Gblichen Film-
scharniere ein Band aus Polyathylen verwendet, dessen Lange
grofler ist als dessen Dicke. Die Bander sollen also wesentlich

lénger sein, als die bisherigen Filmscharniere.

Der Haupttyp derartiger Schnappscharniere hat ein Hauptge-
lenk, das aus zwei l&ngs der Gelenkachse gegeneinander ver-
setzten Abschnitten besteht und dazwischen ein einziges fe-
derndes Verbindungsstick. Verwendet wird jedoch auch die
umgekehrte Anordnung, ndmlich ein relativ breites Hauptgelenk

und beiderseits dieses Gelenks zwei federnde Verbindungsstiicke.

Es war fernliegend, ein Gelenk als Band auszubilden, da dann
keine pridzise Gelenkachse mehr veorhanden ist. Es hat sich
aber herausgestellt, daB trotz einer gewissen Labilitdt des
Hauptgelenks die Schnappfunktion nicht beeintridchtigt wird.
Es sind nach wie vor eine Offenstellung und eine SchlieBstel-

lung vorhanden, in deren eine oder andere die Scharnierteile
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beiderseits einer Stellung labilen Gleichgewichts von selbst

schnappen und in der sie sich dann selbsttdtig halten.

Wahrend das Hauptgelenk in den meisten Anwendungsfdllen einen
Schwenkwinkel von etwa 180 Grad ausfihren muB, brauchen die
Nebengelenke nur Schwenkwinkel von je etwa 90 Grad auszufih-
ren. Die Art der Ausbildung der Nebengelenke und deren Dauer-
belastbarkeit ist daher weniger kritisch. In einer Weiterbil-
dung nach Anpruch 2 kdénnen jedoch auch die Nebengelenke als
Bidnder ausgebildet werden, wodurch sich eine hdhere Dauerbe-

lastbarkeit des gesamten Schnappscharniers ergibt.

Gute Ergebnisse wurden nach einer Weiterbildung gem&B An-
spruch 3 mit einem bestimmten Verhdltnis der Lange der Bénder

gegeniber ihrer Dicke erzielt.

\'\
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£Ein Ausfihrungsbeispiel mit weiteren Merkmalen der Erfindung

wird im folgenden anhand der 7Zeichnungen beschrieben.

Figur 1 1ist ein Teilquerschnitt durch ein Schnappscharnier

nach der Erfindung quer zu den Gelenkachsen.

Figur 2 1ist ein entsprechender Teilquerschnitt durch ein

Schnappscharnier nach dem Stand der Technik.

Figur 3 wund 4 sind perspektivische Darstellungen bekannter
Schnappscharnierverschliisse, die mit Haupt- und Ne-
bengelenken nach der Erfindung ausgeriistet werden

konnen.

Die Schnappscharnierverschliisse haben je einen Unterteil 2

und einen Deckel 4. Beide sind durch ein Hauptgelenk 6
miteinander verbunden, das nach Figur 3 l&ngs der Hauptachse
zwel Hauptgelenkabschnitte 6a und 6b aufweist. Ein fe-

derndes Verbindungsstiick 8 in Gestalt einer gewinkelten Biege-
feder ist nach Figur 3 zwischen den beiden Hauptgelenk-
abschnitten 6a und é6b angeordnet. Es ist in Nebengelenken

10 und 12 mit dem Unterteil 2 bzw. dem Deckel 4 verbunden.

Nach Figur 4 ist die Anordnung umgekehrt. Es ist nur ein
einziges Hauptgelenk 6 vorhanden, wihrend beiderseits des
Hauptgelenks zwei hier bogenformige, federnde Verbindungs-
sticke 8a und 8b, vorgesehen sind. Diese sind in Nebengelen-

ken 10 und 12 mit Unterteil und Deckel verbunden.

Wird der Deckel aus der dargestellten Offenstellung gegen den
Unterteil geschwenkt, so wird das federnde Verbindungsstiick
elastisch verformt. Es wirkt wie eine Zugfeder. Das Schnapp-
scharnier erreicht etwa in der Mitte seines Schwenkweges eine
Stellung labilen Gleichgewichts, in der die Achse des Haupt-
gelenks und die Achsen der Nebengelenke in einer gemeinsamen

Ebene liegen. Aus dieser Stellung heraus schnappt der Deckel
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entweder in SchlieBstellung oder zurick in O0ffenstellung.

Figur 2 zeigt, daB das Hauptgelenk 6 und die Nebengelenke 10
und 12 nach dem Stand der Technik als Filmscharniere ausge-
bildet sind, also eine sehr geringe Linge quer zur Gelenk-
achse haben. Wie Figur 1 zeigt, ist das Hauptgelenk 6  dage-
gen als Band 16 ausgebildet, dessen Ldnge das 3- bis Bfache
seiner Dicke betridgt. So kodnnen die Dicke z. B. 0,3 mm und
die Ldnge 1 bis 2 mm betragen. Werden auch die Nebengelenke
10" und 12" als Bidnder ausgebildet, so gelten hierfiir die

gleichen Verh&dltnisse von L#nge zu Dicke.
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BEZUGSZETICHEN

2 Unterteil
Deckel
Hauptgelenk
6a, 6b Hauptgelenkabschnitte
8, 8Ba, 8b federndes Verbindungsstiick

ig, 107, 12, 12° Nebengelenk
l6, 18, 20 Band
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PATENTANSPRUCHETE

Einteiliges Schnappscharnier aus Kunststoff mit folgenden

Merkmalen:

a) Zwei Scharnierteile sind durch ein Hauptgelenk mitein-

ander verbunden;

b) mindestens ein federndes Verbindungsstiick ist an sei-
nen beiden Enden durch Nebengelenke mit beiden Schar-

nierteilen verbunden;

c) die Nebengelenke haben quer zu den Gelenkachsen je

einen Abstand vom Hauptgelenk;

d) derart, daB die Scharnierteile die Tendenz haben, aus
einer Stellung labilen Gleichgewichts, die sich inner-
halb ihres Schwenkbereichs befindet, in die eine oder

andere Endstellung zu schnappen,
gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

e) Das Schnappscharnier besteht aus Polydthylen niedriger
Dichte (LDPE);

f) die Hauptgelenke (6°) sind als Bander (16) des Kunst-
stoffmaterials ausgebildet, wobeil die Ldnge jedes

Bandes grdBer ist als dessen Dicke.

Einteiliges Schnappscharnier nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB auch die Nebengelenke (10", 12°) als

derartige Bander (18, 20) ausgebildet sind.
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finteiliges Schnappscharnier nach Anspruch ] oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dafl die Lange der Bdnder das 3-
bis 8fache, insbesondere etwa das 6fache ihrer Dicke

betragt.
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