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@) Horizontalstranggiessvorrichtung.

@ Eine HorizontalstranggieBvorrichtung weist ein
VorratsgefdB (1) auf, an das die Horizontalstrang-
gieBkokille  (5) mittels eines  abdichtenden
Disensteins (3) auswechseibar angesetzt ist, wobei
die HorizontalstranggieBkokille (5) an den Disenstein
(3) angrenzend einen LZngenabschnitt (7) eines
Kokillenrohres (6) aus einem Wéirme hochleitenden
Werkstoff besitzt, auf den ein Kokillenrohriingenab-
schnitt (8) aus die Wirme weniger hochieitendem
2Werkstoff anschlieBt, der in einem Flihrungsrohr
(10) aus Stahl angeordnet ist, das auBen von
I Kihimittel umstrémt ist.
Um die Eigenschaften des Flihrungsrohres
beziglich  Formtreue, Haitbarkeit und Wirt-
© schaftlichkeit bei ausreichender Wiérmeleitfahigkeit
zu verbessern, wird vorgeschlagen, daf der Kokillen-
rohridngenabschnitt (8) aus die Wi&rme weniger
O hochleitendem Werkstoff innerhalb eines soichen

[ Fihrungsrohres (10) angeordnet ist, das aus korro-
LLl

sionsbestédndigem, warmfestem Stahl mit einer
Wirmeleitfdhigkeit von 20 bis 40 W/m.K hergestellt
ist.
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Horizontalstranggie8vorrichtung

Die Erfindung betrifft eine Horizontalstrang-
gieBvorrichiung mit einem Vorratsgef4s, an das die
HorizontalstranggieBkokille mittels eines abdichten-
den Disensteins auswechselbar angesetzt ist,
wobei die HorizontalstranggieBkokille an den
Disenstein angrenzend einen Langenabschnitt ein-
es Kokililenrohrs aus einem WZrme hochieitenden
Werkstoff aufweist, auf den ein Kokillen-
rohridngenabschnitt aus die Warme weniger hoch-
leitendem Werkstoff anschlieft, der in einem
Fihrungsrohr aus Stahl angeordnet ist, das auBen
von Kiihimittel umstrdmt ist.

Eine derartige HorizontalsiranggieBvorrichtung
ist aus der DE-OS 20 25 764 bekannt.

In der HorizontalstranggieBvorrichtung bzw. in
der HorizontalstranggieBkokilie hat das
Flhrungsrohr die Aufgabe, den Einsatz aus die
Wiarme weniger hochleitendermn Werkstoff zu hal-
fen, zu sichern und die Wé&rmeabfuhr von der
GuBstrangoberflache durch den Werkstoff an das
Kihiwasser zu ermdglichen. Der die Wirme weni-
ger hochleitende Werkstoff besteht meistens aus
Graphit. Die Warmeabfuhr erfolgt daher von dem
GuBstrang durch den Graphit und durch das
Flhrungsrohr hindurch an das Kihimittel, wie z.B.
KiUhlwasser. Graphit, der im Kontakt mit einem
GuBsirang aus Metall, insbesondere aus Stahl,
steht, wird wegen der "Selbstschmierung™ und an-
derer vorteilhafter Eigenschaften verwendst. Diese
Kennwerte sind bei einem Fihrungsrohr aus Stahl
besonders wichtig. Der dem Diisensiein nachfol-
gende, dem Fihrungsrohr vorgeordnete Kokillen~
rohridngenabschnitt besteht meist aus Kupfer und
wird als Kupfermodul bezeichnet. In diesem Kup-
fermodul wird die GuBstrangschale bei jedem Zieh-
vorgang gebildet und intermittierend mit dem
GuBstrang verschweiBt. Zur Stabilitdt der Strang-
schale muB anfangs eine starke Kiihiung, wie sie
Kupfer gewd&hrieistet, erreicht werden. Die wach-
sende GuBstrangschale bildet in sich selbst einen
gr&Berwerdenden Widerstand gegen den
Warmedurchgang, so daB in GieBrichtung gesehen
zur  Kihlung ein Werkstoff mit geringerer
Wirmeleitfahigkeit, wie z.B. Graphit, ausreicht. Ein
solches  Graphiirohr ist nunmehr in das
Fuhrungsrohr singeprefit, um eine ausreichende
Stabilitdt und KUhlungsmdglichkeit zu schaffen.
AuBerdem wird das Fuhrungsrohr von aufen mit
Wasser gekihlt. In der Vergangenheit wurde das
Flhrungsrohr aus Kupfer oder auch aus Baustah!
(unlegierter oder niedriglegierter Baustahl) herge-
stelit. Sowohl bei dem Werkstoff Kupfer als auch
bei dem Werkstoff Baustahl treten jedoch Probie-
me auf. Kupfer ist nachteilig wegen der hohen
Wérmeieitfdhigkeit bei niedrigen Materialkennwer-
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ten und der hohen Elastizitdt. Durch die hohe
Wiérmeleitfahigkeit wird hingegen Baustahl sehr -
schroff geklihlt, was zu Spannungen in der diinnen
GuBstrangschale und damit zu Innenrissen fiihren
kann. Die hohe Elastizitdt sowie die geringe Festig-
keit des Werkstoffes Kupfer ist nachieilig, weil sich
ein daraus gefertigtes Flihrungsrohr verformt, was
ebenfalls qualitative Nachteile fir den GuBstrang
bewirkt. AuBerdem fiegt der Materialpreis bei Kup-
fer sehr hoch. Baustahl wird Ublicherweise zwar in
dinneren Wandstérken als Kupfer eingesetzt, um
die geringe Warmeleitfihigkeit zu kompensieren.
Jedoch leidet die Stabilitdt des Flihrungsrohres bei
zu geringen Wandstérken. Ein wesentlicher Nach-
teil von Baustahi-Fihrungsrohren ist jedoch die
Korrosionsféhigkeit des Werkstoffes. Dadurch
kdnnen sich Grtlich die Eigenschaften in bezug auf
die Kihiung ver@ndern. Ferner treten durch Korro-
sion auch Abdichiprobieme auf, da der Verschlei8
des Fiihrungsrohres auch an den Dichistellen auf-
tritt. Derartige VerschieiBerscheinungen k&nnen in-
nerhalb kurzer Zeit eine Auswechslung des
Flihrungsrohres bedingen, so daB aufgrund der er-
heblich kiirzeren Lebensdauer kaum noch Kosten-
vorteile gegeniiber einem Fihrungsrohr aus Kupfer
auftreten.

Bei dlnnen Wanddicken des Fiihrungsrohres
aus Baustahl kann es tberdies durch die geringe
Festigkeit des Werkstoffes ebenfalls wie bei Kupfer
zu nachteiligen Verformungen des Fihrungsrohres
kommen.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, die Eigenschafien des Fuhrungsrohres
bezlglich Formtreue, Haltbarkeit, Wirtschaftlichkeit
bei ausreichender Wiarmeleiifdhigkeit zu verbes-
sern.

Die gestelite Aufgabe wird bei der eingangs
bezeichneten Gattung erfindungsgem#B dadurch
geldst, daB der Kokillenrohridngenabschnitt aus die
Wirme weniger hochleitendem Werkstoff innerhalb
eines soichen Fihrungsrohres angeordnet ist, das
aus korrosionsbestindigem, warmfestem Stahl mit
einer Warmeleitfahigkeit von 20 bis 40 W/m.K her-
gestelit ist. Die entsprechend teurere Herstellung
gegeniber einem Fihrungsrohr aus Baustahl wird
durch die in die Gesamtkosten eingehende wesent-
lich erhShte Haltbarkeit mehr als aufgefangen, wie
sich durch eingehende Versuche gezeigt hat.
AuBerdem bestehen folgende Vorteile:

-h6here Warmfestigkeit (gleichméBige
Strangkiihlung durch erh8hte Kokillenform-Stabi-
litdt),

-keine Korrosion an der Wasserseite (und damit
Gewdhrleistung einer gesteuerten Kihlleistung
Uber die gesamte Standzeit),
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-hShere Kontakttemperatur des die Warme weniger
hochleitenden Werkstoffes - Graphit - und damit
erhdhte Durchschnittstemperatur (keine
UbermaéBige Strangschalenkihiung),
-Vergleichm&gigung der Strangoberfiéchenkiihiung
bzw. -temperaturen (weniger Spannungen und Feh-
ler, wie z.B. Innenrisse),

-kein "Strangatmen”,

-leichterer Wechsel des Graphiteinsatzes durch
formstabiles und glatteres Flhrungsrohr,

-und qualitdtsgerechte Verminderung der Kokilien-
bereichskihiung (geringere Wérmeleitfdhigkeit des
Fiihrungsrohres).

Von Vorteil ist auBerdem, daB die Wanddicke
des Fihrungsrohres § bis 20 mm betragt.

Ein Ausflihrungsbeispiel der Erfindung ist in
der Zeichnung dargestellt und wird im folgenden
néher beschrieben.

Die einzige Figur der Zeichnung zeigt einen
Langsschnitt durch das VorratsgefdB mit in Stran-
glaufrichtung folgender HorizontalstranggieBkokiile.

Die Horizontalstranggiefvorrichtung weist ein
VorratsgefdB (1) auf, mit einem AusiaB (2). Der
AuslaB (2) wird im wesentlichen duch einen
Disenstein (3) gebildet. Die an den Disenstein (3)
in Stranggiefrichtung (4) anschlieBende Horizontal-
stranggieBkokille (5) ist Uber den Diisenstein (3)
abgedichtet an den AuslaB (2) angeschiossen.

Die HorizontalstranggieBkokille (5) weist ein
Kokillenrohr (6) auf, das aus einem die Warme
hochleitenden ersten KokillenrohriZngenabschnitt
(7) (z.B. aus Kupfer hergestellt) und aus einem die
Widrme weniger hochieitenden zweiten Kokillen-
rohridngenabschnitt (8) (z.B. aus Graphit herge-
stellt) besteht. Die Kokillenrohriingenabschnitte (7
und 8} sind an ihrer StoBstelle (9) dichtend anei-
nandergesetzt. Der Kokillenrohridngenabschnitt (8)
(z.B. aus Graphit) ist in ein Fiihrungsrohr (10) ein-
gepreBt. Zwischen dem Gehduse (11) und dem
Fuhrungsrohr (10) sind Kihlkandie (12 bzw. 13)
gebildet, so daB die Klhimittelstrémung vom
Kihimitteleintritt (14) um eine Hiilse (15) herum

durch einen Kuhimittelaustritt (16) im Kreislauf -

gefihrt wird, wobei die Kihimiitelstrdmungen
durch eine Ringwand (17) getrennt sind.

Das Fuhrungsrohr (10) ist in axialer Richtung
mittels eines Geh&usedeckels (18) federnd gehal-
ten. Hierbei liegt das Filhrungsrohr (10) gegen ein-
en Bund (7a) des Kokillenrohridngenabschnittes
(7) an, der selbst mit dem Geh&use (11) verbunden
ist.

Das Fiihrungsrohr (10) besteht aus korrosions-
bestdndigem Stahl, so daB8 das Kihiwasser von
auBen keinen Schaden anrichtet. Das Auswechseln
des  Graphiteinsatzes, d.h. des Kokilien-
rohrtdngenabschnittes (8), wird auBerdem nicht
durch korrodierte Oberflichen behindert. Die
Warmfesteigenschaft des Filihrungsrohres (10) ge-
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stattet, einen erheblichen Temperatursprung von
der GuBstrangschalentemperatur (ca. 1300 bis
1500 Grad C) bis zur Kihimitteltemperatur aufzu-
fangen. Bei einer Dicke von 5 bis 20 mm ist eine
Wirmeleitfdhigkeit von 20 bis 40 W/m.K giinstig.
Bei den gegebenen Werten ist es vorteilhafterweise
mdéglich, die Linge der HorizontalstranggieBkokille
(9) bis auf ca. 700 mm zu vermindern.

Anspriiche

1. HorizontalstranggieBvorrichtung mit einem
VorratsgefiB, an das die Horizontalstranggieskokille
mittels eines abdichtenden Disensteins auswech-
selbar angesetzt ist, wobei die Horizontalsirang-
gieBkokille an den Dusenstein angrenzend einen
Langenabschnitt eines Kokillenrohres aus einem
Wirme hochieitenden Werkstoff aufweist, auf den
ein Kokillenrohrlangenabschnitt aus die Warme we-
niger hochleitendem Werkstoff anschlieft, der in
einem Flhrungsrohr aus Stahl angeordnet ist, das
auBen von Kuhimittel umstrémt ist,
dadurch gekennzeichnet,
daB der Kokilienrohriangenabschnitt (8) aus die
Wirme weniger hochleitendem Werkstoff innerhalb
eines solchen Fiuhrungsrohres (10) angeordnet ist,
das aus korrosionsbestindigem, warmfestem Stahl
mit einer Warmeleitfahigkeit von 20 bis 40 W/m.K
hergestelit ist.

2. HorizontalstranggieBvorrichtung nach Ans-
pruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daB die Wanddicke des Fihrungsrohres (10) 5 bis
20 mm betragt.
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