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g)  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Parfümträgers. 

©  Ein  Verfahren  zur  Herstellung  eines  geformten  Parfüm- 
trägers  und  Verbreiters  wird  beschrieben,  welcher  aus 
einem  Kunststoff  besteht,  der  das  Parfüm  festhält  und  den 
Duft  langsam  entweichen  lässt,  wenn  eine  umhüllende  Fo- 
lie  entfernt  wird,  sodass  der  Träger  in  Kleidungsstücke  oder 
andere  Gegenstände  eingeführt  werden  kann. 
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Verfahren  zur  H e r s t e l l u n g   eines  P a r f ü m t r ä g e r s .  

Die  Erf indung  bez ieh t   sich  auf  ein  Verfahren  zur  H e r s t e l l u n g   e ines   g e f o r m t e n  

P a r f ü m t r ä g e r s   oder  V e r b r e i t e r s   sowie  auf  seine  Anwendung. 

Bekannt  sind  t r a g b a r e   Behä l t e r   für  Parfüme,  welche  aus  einem  u n d u r c h -  

l ä s s i g e n   Ma te r i a l   bes tehen   mit  einem  Ver sch lus s ,   welcher  mit  e iner   o d e r  

5  mehreren  k a p i l l a r e n   Oeffnungen  versehen  i s t .  

D e r a r t i g e   Behä l t e r   aus  b e i s p i e l s w e i s e   Glas  oder  Metal l   können  in  d e r  

Tasche  e ines   K l e i d u n g s s t ü c k e s   ge t r agen   werden  und  sie  geben  dann  d u r c h  

die  K a p i l l a r ö f f n u n g   einen  kons t an t en   Duft  ab,  welcher   von  dem  v e r w e n d e t e n  

ä t h e r i s c h e n   Oel  oder  G e r u c h s s t o f f   abhängig  i s t .  

10  Auch  werden  Ex t rak te   als   Fül lung  verwendet ,   die  in  70-80  Gew.-%  A e t h y l -  

a lkohol   g e l ö s t   s i n d .  

Um  das  Duftmuster   des  Parfüms  während  des  Gebrauchs  länger   zu  e r h a l t e n  

werden  F i x a t e u r e   z u g e s e t z t .  

Der  Alkohol  und  der  F i x a t e u r   haben  n a t ü r l i c h   E i n f l u s s   auf  den  D u f t c h a r a k t e r .  

15  Bekannt  sind  auch  P a r f ü m s t i f t e ,   welche  aus  einem  Gemisch  von  Wachsen 

und  Fe t t en   mit  D u f t s t o f f e n   b e s t e h e n .  

In  H.  J a n i s t y n ,   "Handbuch  der  Kosmetika  und  R i e c h s t o f f e "   (1971)  s i n d  

H e r s t e l l u n g   und  Charak te r   der  Parfüme  a u s f ü h r l i c h   b e s c h r i e b e n .  

Man  u n t e r s c h e i d e t   Blumenparfüme,  die  einen  best immten  Blumenduft  v e r -  

20  b r e i t e n ,   P h a n t a s i e p a r f ü m e ,   die  aus  Komposit ionen  bes t ehen ,   wie  a u s  

ä t h e r i s c h e n   Oelen  von  Rosen,  Jasmin,  und  aus  Samen  g e p r e s s t e   R i e c h s t o f f e ,  

wie  H e l i o t r o p i n ,   Vei lchen,   I r i s ,   Akazien,  Bergamot te ,   Amber  und  Moschus.  

Es  i s t   ein  Nach te i l   der  Behä l t e r   mit  f l ü s s i g e r   Fül lung  dass  in  d i e  

Kleidung  doch  Tropfen  gelangen  können,  welche  Flecken  v e r u r s a c h e n   können 

25  und  sich  in  unerwünsch te r   Weise  mit  anderen  A r t i k e l n   m i s c h e n .  

Der  Nach te i l   f e s t e r   P a r f ü m s t i f t e   i s t ,   dass  d iese   entweder  durch  e i n e  

Umhüllung  keinen  Duft  v e r b r e i t e n   können  oder  durch  die  verwendeten  Wachse 

und  Fe t te   schwer  e n t f e r n b a r e   Flecken  in  der  Kleidung  v e r u r s a c h e n .  

Die  bekannten  F i x a t e u r e   l i e f e r n   für  d ieses   Problem  keine  Lösung.  

30  Nach  der  v o r l i e g e n d e n   Erf indung  wurde  nun  ein  Träger  e n t w i c k e l t ,   w e l c h e r  
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den  e rwünschten   Duft  in  der  K o n z e n t r a t i o n   e ines   milden  Grad ien ten   v e r -  

b r e i t e t ,   und  der  keine  Flecken  oder  andere  unerwünschte   N e b e n e r s c h e i n u n g e n  
v e r u r s a c h t   . 
Ueber raschend   hat  s ich  g e z e i g t ,   dass  ein  A e t h y l e n - V i n y l a c e t a t k o p o l y m e r e s  

5  e inen  a u s g e z e i c h n e t e n   Träger  für  die  am  meis ten   verwendeten  Pa r füm-  

r i e c h s t o f f e   d a r s t e l l t ,   welcher   d iese   E i g e n s c h a f t   durch  Wärme  n ich t   v e r -  

l i e r t   . 
Der  geformte   P a r f ü m t r ä g e r   und—  V e r b r e i t e r   gemäss  der  v o r l i e g e n d e n   E r -  

f indung  wird  h e r g e s t e l l t ,   indem  man  ein  Granula t   aus  A e t h y l e n v i n y l a c e t a t -  

10  kopolymerem  in  der  Form  von  Kügelchen  b e r e i t e t ,   das  durch  Absch recken  

ve r sehen   i s t   mit  t e i l w e i s e   of fenen   und  t e i l w e i s e   g e s c h l o s s e n e n   k l e i n e n  

Ze l l en ,   und  d i e s e s   Granu la t   mit  Parfümöl  misch t ,   auf  einem  Sieb  a u s -  

t r o p f e n   l ä s s t ,   d i e se s   in  eine  S c h n e c k e n s p r i t z g u s s - m a s c h i n e   b r i n g t   und 

die  Masse  in  eine  w a s s e r g e k ü h l t e   aus  zwei  Hä l f t en   bes tehende   Form  u n t e r  

15  Druck  e i n s p r i t z t ,   welche  Form  eine  Anzahl  Formräume  umfass t ,   die  d u r c h  

einen  L ä u f e r k a n a l   verbunden  s ind,   und  die  nach  dem  Oeffnen  der  Form  den 

geformten   K u n s t s t o f f   a u s s t ö s s t .  

I n f o l g e   der  knetenden  Bewegung  des  Polymeren  wird  das  Parfümöl  f e i n  

durch  das  gesamte  M a t e r i a l   v e r t e i l t .  

20  Der  R i e c h s t o f f   d i f f u n d i e r t   nun  langsam  doch  s t e t i g   aus  den  g e f o r m t e n  

mikroporösen   K u n s t s t o f f a r t i k e l n .  

Eine  Verpackung  in  g e s c h w e i s s t e   M e t a l l f o l i e   v e r h i n d e r t   d i e s .  

Wenn  man  nun  eine  d i e s e r   K u n s t s t o f f   -Forml inge   von  der  M e t a l l f o l i e   b e f r e i t  

und  den  K u n s t s t o f f   a r t i k e l   in  eine  Tasche  s e i n e r   Kleidung  b r i n g t ,   w i r d  

25  ein  Par fümduf t   v e r b r e i t e t ,   ohne  dass  Flecken  oder  u n k o n t r o l l i e r t e r   V e r l u s t  

an  Parfüm  a u f t r e t e n   können .  

Die  G e s t a l t   der  A r t i k e l   kann  b e i s p i e l s w e i s e   eine  q u a d r a t i s c h e ,   r e c h t -  

eckige   oder  runde  T a b l e t t e   se in ,   und  sie  kann  mit  einem  K u n s t s t o f f -  

pigment  in  e ine r   Modefarbe  e i n g e f ä r b t   w e r d e n .  

30  Vorzugsweise   wird  ein  A e t h y l e n - V i n y l a c e t a t - K o p o l y m e r e s   mit  einem  Schmelz -  

index  von  34.0  g/10  min,  einem  E r w e i c h u n g s g e b i e t   bei  11Q°C  und  e inem 

E r s t a r r u n g s g e b i e t   von  34-48°C  als   T r ä g e r m a t e r i a l   e i n g e s e t z t .  

Bei  e i n e r   Mehrfachform  können  b e i s p i e l s w e i s e   bei  jedem  S p r i t z z y k l u s  

14  Stück  T a b l e t t e n   von  13  g /Stück   p r o d u z i e r t   we rden .  

35  Es  hat  s ich  g e z e i g t ,   dass  während  des  Mischvorgangs  des  aus  Küge lchen  

bes t ehenden   G r a n u l a t e s   mit  dem  Pa r fümkonzen t r a t   12  bis  30  Gew.-%  de s  

K o n z e n t r a t s   vom  Polymeren  aufgenommen  wird,  was  durch  den  angewende ten  
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Druck  g l e i c h m ä s s i g   in  der  M o l e k u l a r s t r u k t u r   des  t h e r m o p l a s t i s c h e n  

Polymeren  v e r t e i l t   und  so lchermassen   f i x i e r t   wird,  dass  es  a l s  

K o n z e n t r a t i o n s g r a d i e n t   g e b i l d e t   langsam  aus  dem  Polymeren  an  d i e  

Oberf läche   m i g r i e r t .  

5  Der  Druck  der  Schnecke  in  der  S p r i t z g u s s m a s c h i n e   i s t   v o r z u g s w e i s e  

etwa  80  bar,  die  Temperatur  i s t   90-120°C,  und  der  S c h l i e s s d r u c k   d e r  

Form  i s t   vorzugsweise   etwa  200  bar,  sodass  bei  diesem  Polymeren  d i e  

Gra tb i l dung   vermieden  wird  und  die  T a b l e t t e n   oder  a n d e r s a r t i g   g e b i l d e t e  

Körper  nach  dem  Auss tossen   s o f o r t   zu  verpacken  und  zu  verwenden  s i n d .  

10  Die  E rzeugn i s se   aus  dem  Verfahren  gemäss  der  v o r l i e g e n d e n   E r f i n d u n g  

sind  vorzugsweise   zur  par fümierung  von  K l e i d u n g s s t ü c k e n   gedacht ,   doch 

sie  können  n a t ü r l i c h   sehr  gut  Verwendung  f inden  zum  Aufhängen  i n  

Badezimmern,  T o i l e t t e n   und  in  Schränken,  um  dar in   einen  angenehmen 

Duft  zu  v e r b r e i t e n . .  

15  Eine  e r h e b l i c h e   Anzahl  von  a n s p r u c h s v o l l e n   Damen—  oder  He r r enpa r fümen  

i s t   zur  Aufnahme  in  den  Kopo lymeren-Kuns t s to f   f  nach  der  b e s c h r i e b e n e n  

Methode  g e e i g n e t .  

Die  e r h a l t e n e n   Produkte  können  in  e iner   g e e i g n e t e n   Verpackung  in  g e -  

s c h w e i s s t e r   M e t a l l f o l i e   l a n g z e i t i g   aufbewahr t   werden,  weil  die  G r a d i e n t e n -  

20  b i ldung  des  a n f ä n g l i c h   entweichenden  D u f t s t o f f e s   in  der  l u f t d i c h t e n  

M e t a l l f o l i e n v e r p a c k u n g   eine  f o r t s c h r e i t e n d e   Migra t ion   v e r h i n d e r t   und 

dann  v ö l l i g   a u s s c h l i e s s t ,   während  durch  En t fe rnung   der  M e t a l l f o l i e   d i e  

langsame  a l l m ä h l i c h e   Abgabe  wieder  a n l ä u f t .  

T a b l e t t e n   des  Polymeren  als   Pa r fümt räge r   und  - V e r b r e i t e r   können  auch  

25  als   solche  oder  in  So r t imen t s   verpackt   als   G e s c h ä f t s g e s c h e n k e   Verwendung 

f i n d e n .  

Die  b e i g e f ü g t e   Figur  ze ig t   den  Pa r fümt räge r   in  G e s t a l t   der  T a b l e t t e   im 

D u r c h s c h n i t t ,   ve rpackt   in  der  l u f t d i c h t   g e s c h w e i s s t e n   M e t a l l f o l i e ,   wie  

im  vorangegangenen  b e s c h r i e b e n .  

30  Die  T a b l e t t e   i s t   mit  (1)  a n g e d e u t e t ,   die  Fol ie   mit  (2),  der  g e s c h w e i s s t e  

Teil   mit  ( 3 ) .  
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Ansp rüche :  

1  .  Verfahren  zur  H e r s t e l l u n g   eines  f e s t e n   geformten  P a r f ü m t r ä g e r s  

o d e r - v e r b r e i t e r s ,   dadurch  g e k e n n z e i c h n e t ,   dass  man  ein  G r a n u l a t  
e ines   A e t h y l e n - V i n y l a c e t a t - k o p o l y m e r e n   durch  Schneckenpressen   und 
s c h n e l l e r   Abkühlung  in  der  G e s t a l t   k l e i n e r   Kügelchen  b e r e i t e t ,   d i e s e s  

5  Granula t   mit  einem  gewünschten  Parfümöl  mischt ,   die  Masse  auf  e inem 
Sieb  a u s t r o p f e n   l ä s s t ,   in  eine  S c h n e c k e n s p r i t z g u s s m a s c h i n e   b r i n g t  
und  damit  in  eine  w a s s e r g e k ü h l t e   z w e i t e i l i g e   Form  unter   Druck 

s p r i t z t ,   wobei  die  Form  eine  Anzahl  nach  Wunsch  a u s g e b i l d e t e r   Ver -  

t i e f u n g e n   b e s i t z t ,   die  durch  einen  Läufe rkana l   verbunden  s ind,   und 

10  nach  dem  Oeffnen  der  Form  die  g e b i l d e t e n   K u n s t s t o f f   e r z e u g n i s s e  

aus s tö s s t - ,   wonach  man  d iese   in  M e t a l l f o l i e   e i n s c h w e i s s t   und  v e r p a c k t .  

2.  Verfahren   nach  Anspruch  1,  dadurch  g e k e n n z e i c h n e t ,   dass  man  a l s  

T r ä g e r s u b s t a n z   ein  A e t h y l e n - V i n y l a c e t a t - K o p o l y m e r e s   in  N a t u r f a r b e  

oder  in  e i n g e f ä r b t e r   Q u a l i t ä t   e i n s e t z t ,   welches  einen  Schmelz index  

15  von  34.0  g /10min ,e in   E rwe ichungsgeb i e t   von  110°C  und  ein  E r s t a r r u n g s -  
g e b i e t   von  34-48°C  b e s i t z t .  

3.  Verfahren   nach  Anspruch  1,  dadurch  g e k e n n z e i c h n e t ,   dass  man  da s  

Polymere  mit  einem  Schneckendruck  von  etwa  80  bar  in  die  Form  s p r i t z t .  

4.  P a r f ü m t r ä g e r   oder-   V e r b r e i t e r ,   h e r g e s t e l l t   mit  Hi l fe   des  V e r f a h r e n s  

gemäss  einem  oder  mehreren  der  vorangegangenen  Ansprüche .  
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