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@ Stoptbuchsenartige Anordnung zur Abdichtung von Kabeleinfiihrungen.

@ Stopfbuchsenartige Anordnung zur Abdichtung
von Kabeleinflihrungen, bei der auf mindestens ein-
en das Kabel ringfdrmig umgebenden, mit definierter
Vorspannung aufgebrachten Dichtungskdrper (20)
aus elastischem Kunststoff in einem Stopfbuchsen-
Bauteil (14) von einem bewegbaren ringf&rmigen
Druckstlick {15) ein Druck ausgelbt wird. Der Dich-
tungskdrper (20) weist Dichtfidchen (21) mit glatter,
definierter Oberfldche auf sowie vorgefertigte, kom-
pressible Ausnehmungen bzw. Hohirdume (22, 23)
zur reversiblen Aufnahme der insbesondere durch
Temperaturverdnderung bedingten Umfangs-
vergr§Berung oder -verringerung des Kabels (12).
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STOPFBUCHSENARTIGE ANORDNUNG ZUR ABDICHTUNG VON KABELEINFUHRUNGEN

Die Erfindung betrifft eine stopfbuchsenartige
Anordnung zur Abdichtung von Kabeleinflihrungen,
insbesondere flr kunststoffisolierte Hochspan-
nungskabel, bei der auf mindestens einem das
Kabel ringférmig umgebenden Dichtungskdrper
aus elastischem Kunststoff in einem das Kabel um-
schliefenden Packungsraum eines vorzugsweise
metallischen Stopfbuchsen-Bautells von einem in
Langsrichtung relativ zum Stopfbuchsen-Bauteil be-
wegbaren nngfdrmigen Druckstlick ein Druck aus-
gelibt wird.

Eine solche Anordnung ist aus der DE-AS 19
24 966 bekannt. Das dort genannte Material soll
gummidhnliche Konsistenz besitzen, also elastisch
verformbar sein. Diese MaBnahme, die beir Rohrka-
beln und deren anndhernd gleichen Ausdehnungs-
koeffizienten von Kabel und Stopfbuchse anwend-
bar ist, reicht jedoch nicht aus, um thermisch be-
dingte Umfangsvergrd Berungen baw. -
verringerungen der Kabelisolierung von kunststoffi-
solierten Hochspannungskabeln im Dauerbetried
problemlos aufzufangen. Auch der schon dort
gegebene Hinweis auf einen geschdumten Kunst-
stoff reicht nicht aus, um ohne weiteres zu einer
brauchbaren L&sung zu flihren. Es hat sich
ndmlich gezeigt, daB die Elastizitdt des Dichtungs-
materials einer Stopfbuchse keine hinreichende Be-
dingung ist. Auf der anderen Seite ist zwar Schaum
kompressibel, aber nicht in der Lage, einem K&rper
wirksame Dichtungsfldchen zu verleihen. Ein weite-
rer Nachteil der dortigen Anordnung besteht darin,
daB das Dichtungsmaterial nicht vorgeformt ist,
sondern in einem gesonderten Verfahren an Ort
und Stelle in die Stopfbuchse flieBfidhig einzubrin-
gen ist, wonach es in dieser aushérten soll. Undefi-
nierte Lufteinschilisse sind bei dissem Verfahren
nicht auszuschiieBen.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, vorgefertigte Dichtungskdrper aus elasti-
schem Kunststoff so zu gestalten, daB sie ihre
Funktion auch im Falle einer etwa thermisch be-
dingten UmfangsvergréfBerung oder -verringerung
der Kabelisolationen voll beizubehalten verm&gen.

Die L8sung der vorgenannten Aufgabe erfolgt
bei einer Anordnung der eingangs genannten Art
gem#B der Erfindung dadurch, daB der Dich-
tungsk&rper mit definierter Vorspannung aufge-
bracht ist und Dichtflichen mit glatter, definierter
Oberfldche aufweist sowie vorgefertigte, kompres-
sible Ausnehmungen bzw. Hohlrdume, die nach
Form und Anzahl geeignet sind, eing insbesondere
durch Temperaturverdnderung bedingte Umfangs-
vergr&ferung oder -verringerung des Kabels durch
entsprechende Verformung des Dichtungsk&rpers
ohne wesentliche Schwankung des Anprefdruckes
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seiner Dichtfiichen auf der Kabeloberfliche rever-
sibel aufzunehmen.

Eine besonders bevorzugte Ausfiihrungsform
ist in Unteranspruch 4 gekennzeichnet. Daber emp-
fiehlt es sich besonders, daB der Dichtungskdrper
zur Erzielung einer eigenstindigen Vorspannung
einen etwa 5 bis 15 % kieineren Durchmesser (D))
als das Kabel (D,) aufweist, und daB sdmtiiche im
Packungsraum addierten Hohlrdume etwa dem
max. Ausdehnungsvolumen des Kabeis entspre-
chen. Weitere vorteilhafte Ausfihrungsformen sind
den Ubngen Unteranspriichen zu entnehmen,.

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile wirken
sich vor allem bei Hoch-und
Hochstspannungskabeln mit einer VPE-Isolierung
aus. Vernetztes Polyathylen (VPE) ist bekanntlich
ein thermoplastischer Werkstoff, der sich unter
Druck und Temperatur verformen 138t. Je dicker
die Isolierung ist, um den elektrischen Anforderun-
gen zu genidgen, um so mehr wirkt sich der Aus-
dehnungskoeffizient dieses Werkstoffes im Ver-
gleich zu Metall der Stopfbuchsenteile, meist Alu-
minium, Messing oder V2A-Stahl, aus. Die bisher
flr solche Dichtelemente verwendeten Werkstoffe
wie Silikonkautschuk, Perbunan oder Ahnliches las-
sen zwar eine vielfdltige Verformung zu, sind je-
doch nicht kompressibel. Das bedeutet, daB sich
der isolierwerkstoff des Kabels insbesondere bei
bestimmtér thermischer Belastung verformen kann
und das Material des Kabelisoliermantels nach
auBen gedriickt wird. Das bedeutet werterhin, daB
sich im Laufe der Zeit unerwiinschte Freirdume
ausbilden, weiche die Dichtfunktion aufheben. Die
erfindungsgem&B  vorgesehenen kompressiblen
Hohirdume kénnen, da der Dichtwerkstoff gut ver-
formbar ist, die Ausdehnungsvolumina des Kabels
ohne wesentliche Druckerhdhung auf die Ob-
erfliche desselben aufnehmen und in Verbindung
mit der durch die Vorspannung gewihrleisteten
Rickstelikraft eine Volumenverringerung des
Kabels ebenso ausgleichen, womit eine dauerhafte
sichere Abdichtung, z.B. auch bei zyklischer Be-
anspruchung gesichert ist.

Ais Waerkstoff signet sich Silikonkautschuk oder
eine weiche EPDM-Mischung. Es kommen jedoch
auch andere Stoffe in Frage. Der Schaum kann
bevorzugt geschlossenporig sein, z.B. ge-
schdumtes Silikon. Die Erfindung hat sich insbe-
sondere bei Einbauendverschllssen fiir Schaltanla-
gen bewéhrt.

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines
Ausfiihrungsbeispieles mit mehreren Varnanten
erldutert. Die zugehdrigen Figuren 1 tis 3 stellen
einen Lidngsschnitt der jewerligen Gesamtanord-
nung einschlieflich des abzudichtenden Kabels
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dar, die Figuren 4 bis 10 Dichtungskdrper ver-
schiedener Ausflihrungsform, wobei zur besseren
Darstellung des Aufbaues aus den perspektivisch
gezeigten Kd&rpern jeweils ein Segment ausge-
schnitten ist.

Im einzelnen zeigt Figur 1 ein Stopfbuchsen-
Bauteil 14a mit im wesentlichen zylindrischer Form
und oberer konischer Druckschulter. Das Ge-
gendruckstick ist mit 15a bezeichnet und wird
durch einen Schraubring 16 nach oben gedriickt.
Die Stopfbuchse ist als Packung von drei Dich-
tungskdrpern 20a ausgebildet, wobei der erste und
dritte Dichtungsk&rper mit seiner Ausnehmung 22
nach innen zum Kabel 12 weist. Digser Typ von
Dichtungskdrper ist in Figur 4 im einzelnen darge-
stellt. Der mittig gelegene Dichtungskdrper ist von
entsprechend inverser Form.

Das in Figur 1 gezeigte Stopfbuchsen-Bauteil
14a einschlieBlich Druckstlick 15a kann auch in
Verbindung mit den in Figur 5 und 6 dargestellten
Dichtungskdrpern benutzt werden.

Figur 2 zeigt eine Ausfiihrungsform, die mit
einem  einzigen Dichtungskdrper 20b von
keilférmigem Querschnitt auskommt. Die glatt aus-
gebildeten Dichtfldchen sind - wie immer - mit 21,
die Ausnehmungen mit 22 bezeichnet.

Figur 3 betrifft sinen Sonderfall. Hier besteht
die Stopfbuchsenanordnung aus zwei ringflan-
schdhnlich ausge bildeten Stiicken 14c und 15c.
Der Anprefiweg l3ngs zur Kabelachse ist hier sehr
gering, wobei eine etwa radial mittig umiaufende
Anformfldche 25 des Dichtungsk&rpers 20c zwi-
schen den Flanschringen 14¢ und 15c zu liegen
kommt und zusammengepreft ist.

Die in den Figuren 4, 5 und 6 dargesteliten
Dichtungskdrper sind in der Gesamtanordnung
gemép Figur 1 verwendbar. Die jeweils zugehdrige
inverse Form des mittig liegenden dritten Dich-
tungskdrpers ist nicht dargestelit. Figur 4 zeigt die
einfachste Variante, n3miich eine in der Dich-
tungsfidche 21 liegende Ausnehmung 22. Im Falle
der Figur 5 liegt ein ringsumlaufender Hohlraum 23
vor, der eine Schaumstoff-Flllung 24 aufweist. Im
Falle der Figur 8 ist die Ausnehmung 22 mit
Schaumstoff 24 geflillt. Die eigentliche Dichtung
erfolgt Uber die obere und untere Dichtungsfidche
21.

Der in Figur 7 gezeigte Kdrper ist im Zusam-
menhang mit Figur 2 zu verwenden und dort be-
reits erldutert worden. Er kann durch den in Figur 8
gezeigten Kdrper mit innenliegenden ringsumlau-
fenden Hohlrdumen 23 ersetzt werden. Die gezeig-
ten Hohirdume k&nnen auch eine Schaumstoff-
Fillung aufweisen. Der in Figur 9 gezeigte Dich-
tungskdrper ist in Verbindung mit Figur 3 bespro-
chen worden.

In Figur 10 ist ein als zylindrischer Ring ausge-
bildeter Dichtungsk&rper gezeigt, dessen Hohlraum
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23 mit Schaumstoff 24 geflillt ist. Ein solcher Dich-
tungskOrper kann z.B. in einer Gesamtanordnung
hnlich Figur 1 alleine oder als Packung von zwei
bis drei gleichen Dichtungskdrpern benutzt werden.
wobei die konische Schuiterform des
Stopfbuchsen-Bauteils 14a bzw. des Druckstiickes
15a entfillt.

Anspriiche

1. Stopfbuchsenartige Anordnung zur Abdich-
tung von Kabeleinflihrungen, insbesondere fir
kunststoffisolierte Hochspannungskabel, bei der auf
mindestens einen das Kabel ringfdrmig umgeben-
den Dichtungskdrper (20) aus elastischem Kunst-
stoff in einem das Kabel (12) umschliefenden Pac-
kungsraum eines vorzugsweise metailischen
Stopfbuchsen-Bauteils  (14) von  einem in
Lédngsrichtung relativ zum Stopfbuchsen-Bauteil be-
wegbaren ringférmigen Druckstlick (15) ein Druck
ausgelbt wird, dadurch gekennzeichnet. das der
Dichtungskdrper (20) mit definierter Vorspannung
aufgebracht ist und Dichtfidchen (21) mit glatter,
definierter Oberfldche aufweise sowie vorgefertigte,
kompressible Ausnehmungen bzw. Hohirdume (22,
23), die nach Form und Anzahl geeignet sind, eine
insbesondere durch Temperaturverinderung be-
dingte UmfangsvergréBerung oder -verringerung
des Kabels (12) durch entsprechende Verformung
des Dichtungskdrpers (20) ohne wesentliche
Schwankung des Anprefidruckes seiner
Dichtflichen (21) auf der Kabeloberfliche reversi-
be! aufzunehmen.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daf der DichtungskSrper (20a)
etwa trapeztGrmigen Querschnitt aufweist mit siner
ringsumlaufenden, mittig gelegenen Ausnehmung
(22) in der Basisfldche. (Fig. 1 und 4).

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet. daB der Dich-
tungskdrper (20) etwa trapezfdrmigen Querschnitt
und einen etwa mittig darin gelegenen Hohiraum
(23) aufweist. (Fig. 5).

4. Anordnung nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, da8 drei Dich-
tungskdrper (20, 20a) sich als Packung in einem
Stopfbuchsen-Bauteil (14a) befinden, wobei die ggf.
mit  einer  Ausnehmung (22) versehenen
Basisfldichen des ersten und dritten Dich-
tungskdrpers nach innen zum Kabel (12) weisen.
(Fig. 1).

5. Anordnung nach Anspruch 1. dadurch ge-
kennzeichnet, das der Dichtungskorper (20b) ein-
en keilf8rmigen Querschnitt aufweist mit mehreren
ringsumlaufenden hohlkehlartigen Ausnehmungen
(22) an der Dichtfldche (21). (Fig. 2 und 7).
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6. Anordnung nach Anspruch 1 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, daB der Dich-
tungskdrper (20) einen keilférmigen Querschnitt
aufweist mit mehreren innenliegenden Hohirdumen
(23). (Fig. 8).

7. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Dichtungskdrper (20c)
doppelkonisch ausgebildet ist mit einer radial etwa
mittig umiaufenden Anformfldche (25), die zwi-
schen zwei Flanschringen (14¢, 15¢) mit hut-bzw. -
schisseldhnlichem Querschnitt samt dem am Ka-
bel (12) anliegenden Doppelkonus zusammen-
gepreft ist. (Fig. 3).

8. Anordnung nach einem der vorstehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die
Ausnehmungen (22) und/oder Hohirdume (23) eine
Schaumstoff-Fillung (24) aufweisen.

9. Anordnung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, da8 es sich um  ge-
schlossenporigen Schaum handeit.

10. Anordnung nach einem der vorstehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der
Dichtkdrper (20) aus Silikonkautschuk oder einer
weichen EPDM-Mischung besteht.

11. Anordnung nach einem der vorstehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daf der
Dichtungskdrper  (20) zur  Erzielung  siner
eigensténdigen Vorspannung einen etwa 5 bis 15
°% kleineren Durchmesser (D;) als das Kabel (D,)
aufweist gemap der Gleichung 100 (D, -Dj) - Da.

12. Anordnung nach einem der vorstehenden
Anspriiche. dadurch gekennzeichnet, daB das
Gesamtvolumen der im Packungsraum (14, 15)
vorhandenen Hohirdume (22, 23) etwa dem max.
Ausdehnungsvolumen des Kabsls (12) entspricht.
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