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) Kurzfarbwerk.

& Um bei einem Kurzfarbwerk die auf einen Plat-
tenzylinder 1 zu Ubertragende Farbe entsprechend
dem jeweiligen Farbbedarf steueren zu k&nnen, wird
eine Rasterwalze 2 mit einer kompressiblen Triger-
schicht 3 verwendet. Durch Deformierung der
Népfchentiefe der Trégerschicht 3 erfolgt eine Volu-
menverdnderung und somit eine Verinderung der
Uberiragenden Farbmenge. Die Einfirbung des
Formzylinders 1 ist direkt mitiels sines Kammerfarb-
werkes 6 mdglich (Fig. 1).
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"Kurzfarbwerk"

Die Erfindung betrifft ein Farbwerk mit einer
einen Formzylinder einfirbenden Rasterwalze, die
direkt oder liber eine weitere Walize einférbbar ist.

Aus dem Fachbuch "Technik des Flexo-
drucks”, Coating-Fachbiicher, Seite 2.5 ist es be-
kannt, in Kurzfarbwerken zur Einfdrbung eines
Platten-bzw. eines Formzylinders gerasterte Dosier-
walzen zu verwenden, deren Manteloberfldche
metallisch ist, oder aus Keramik besteht. Mit derar-
tigen Rasterwalzen, die Ublicherweise abgerakelt
werden, ist eine individuelle Beeinflussung der zu
iibertragenden Farbe nicht mdglich. Auf Seite 3.13
des gleichen Fachbuches wird deshalb empfohlen,
fir die jeweils bendtigten genau definierten Farb-
mengen Rasterwalzen mit bestimmter Rasterung
zu verwenden. Es versteht sich, daB die Vorratshal-
tung von Rasterwalzen mit verschiedener Raste-
rung fir die jeweiligen Druckaufirdge mit erhebli-
chen Kosten verbunden sind. Auch kann eine
"harte" Rasterwalze nicht direkt an einen "harten”
Formzylinder angestelit werden.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
sine Rasterwalze zu schaffen, die man auch an
einer harten Druckform direkt anstellen kann. Diese
Aufgabe wird durch die Anwendung der Merkmale
des kennzeichnenden Teiles des Anspruchs 1
geldst. Ein Vorteil der Erfindung ist es, daB durch
die Verwendung einer kompressiblen Schicht eine
Dosierung der Farbmenge leicht mdglich ist. Wei-
terbildungen ergeben sich aus den Unter-
anspriichen und aus der Beschreibung in Verbin-
dung mit der beiliegenden Zeichnung. Diese zeigt
in

Fig. 1 eine mit einem Formzylinder in Kon-
takt stehende Rasterwalze, die direkt eingeférbt
wird und

Fig. 2 eine Uber
einfdrbbare Rasterwalze.

Vorzugsweise steht der einzufdrbende Platten-
bzw. Formzylinder 1 direkt in Kontakt mit einer
Rasterwalze 2, die in erfindungsgeméfer Weise
eine TréAgerschicht 3 aufweist, die als kompressible
Schicht, beispielsweise aus Kunststoff, ausgebildet
ist. Diese kompressible, also elastische Trdger-
schicht 3 ist mit einem Raster versehen, d.h. mit
Vertiefungen zur Aufnahme von Farbe. Der Form-
zylinder 1 kann mit einer sogen. "harten Druck-
form" belegt sein.

In vorteilhafter Weise kann die zu rasternde,
flexible Trigerschicht 3 als diinnwandiges Rohr
ausgebildet sein, das auf den WalzenkSrper der
Rasterwalze 2 nahtlos und leicht 18sbar befestigt
ist, was beispielsweise unter Verwendung der Ex-
pansionsspannung mdglich ist. Eine weitere vorteil-
hafte Md&glichkeit der Hersteliung der elastischen

eine weitere Walze
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Trigerschicht 3 besteht darin, daB diese auf die
Rasterwalze 2 aufvulkanisiert oder aufgespritzt ist.
Der Durchmesser der als Aufiragwalze verwende-
ten Rasterwalze 2 kann gleich oder kleiner als der
Durchmesser des Formzylinders 1 sein, wobei die
Rasterung nahtlos ausgeflhrt ist.

GemiB Fig. 1 ist es auch mdglich, die Tréger-
schicht 3 nur auf die Drucklinge begrenzt zu ra-
stern, d.h. daB im Bereich der Grube 8 des Form-
zylinders 1 keine Rasterung vorgesehen wird, wie
durch Rasteranfang 4 und Rasterende 5 an der
Rasterwaize 2 angedeutet ist. In Fig. 1 wird die
Rasterwalze 2 durch ein Kammerfarbwerk 6 direkt
eingefarbt. Als Rakel 7 kann hier eine Begrenzung
des Kammerfarbwerkes 6 dienen.

Eine wsitere Ausbildungsform des erfindungs-
gemipen Kurzfarbwerkes besteht darin, den in Fig.
2 dargestellten Formzylinder 10 durch eine Raster-
walze 11 einzufdrben, die wiederum mit einer zu
rasternden flexiblen Trigerschicht 12 versehen ist,
welche mit ihren nicht ndher bezeichneten Enden
in einer Grube 13 der Rasterwalze 11 befestigt sein
kann. Dadurch ist ein leichtes Auswechseln der
Tragerschicht 12 mdglich, beispielsweise wenn
diese entsprechend abgeniitzt ist. Die Grube 13
kann auch durch ein Fiillstick 14 verschlossen
werden. GeméB Fig. 2 erfoigt die Einfdrbung der
Rasterwalze 11 durch eine an diese angesteilte
Dosierwalze 15, die direkt in einer Farbwanne 16
angeordnet sein kann und zur Vordosierung der
Farbe mittels einer Rakel 17 abrakelbar ist. Die
Rasterwalze 11 kann in erfindungsgeméBer Weise
durch eine Rakel 18 in der Weise abgerakeit wer-
den, daf sich die in der Tragerschicht 12 befindli-
chen Vertiefungen bzw. N&pfchen in ihrem Volu-
men verdndern, wobei durch entsprechende mehr
oder weniger starke Anpressung der Rakel 18 das
Farbvolumen der Rasterwalze 11 verdnderbar ist,
entsprechend dem jewsiligen Farbbedarf, der dem
Formzylinder 10 zugefiihrt werden muB. Hierflr ist
ein bei 9 angedeuteter auf die Rakel 18 wirkender
Stellmechanismus, beispeilsweise in Form eines
Exzenters, vorgesehen. Eine weitere Verédnderung
des Farbvolumens in der Schicht besteht darin,
deren Dicke, z.B. durch Aufweiten des Kerns zu
verdndern.

In der gleichen Weise kann bei der
Ausfihrungsform gem#B Fig. 1 der Anstelldruck
der dort angedeuteten Rakel 7 verdndert werden,
so daB die Vertiefungen bzw. Népfchen in der
gerasterten Trégerschicht 3 entsprechend der
gewiinschten zu  Ubertragenden Farbmenge
verdndert werden. Die in den Fig. 1 und 2 ange-
deuteten Pfeile geben jeweils die Drehrichtungen
der Walzen bzw. Zylinder wieder.
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Bei einer nahtlos gerasteten Oberfliche der
Tréagerschicht 3 gem&B Fig. 1 kann die Einfédrbung
in vorteilhafter Weise durch das dort dargestellte
Kammerfarbwerk 6 erfolgen. Das Flllen der
Népfchen der als Aufiragwalze verwendeten Ra-
sterwalzen bei nicht geschlossenem Spalt bzw. bei
nicht geschlossener Grube (z.B. 13) soilte mit einer
Dosierwalze (z.B. 15) erfolgen. Die Uberschiissige
Farbe auf der Rasterwaize 11 nach dem Fillen der
Népfchen mit Hilfe der Dosierwaize 15 wird abge-
rakeit. Wird die in Fig. 2 angedeutete Grube 13 mit
dem Fillstlick 14 verschiossen, so ist auch bei
dieser Ausflihrungsform der Rasterwalze 11 die
Verwendung eines Kammerfarbwerkes m&glich.

Wie im vorangehenden beschrieben wurde,
kann gem#B der erfindungsgem&Ben Ausbildung
der Rasterwalze die Ndpfchentiefe durch Deforma-
tion einer kompressiblen Schicht verindert werden
und somit ist eine Steuerung der aufzutragenden
Farbmenge mdglich.

Anspriiche

1. Farbwerk mit einer einen Formzylinder
einfarbenden Rasterwalze, die direkt oder Uber
eine weitere Walze einfdrbbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Rasterwalze (2) eine kompres-
sible Tragerschicht (3) aufweist.

2. Farbwerk nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Rasterwalze (2) direkt mit dem
Formzylinder (1) in Kontakt steht.

3. Farbwerk nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daB die kompressible Triger-
schicht (3) als diinnwandiges Rohr ausgebildet ist,
das i8sbar auf dem Rasterwalzenkern angeordnet
ist.

4. Farbwerk nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daB die kompressible zu rasternde
Tragerschicht (3) auf dem Rasterwalzenkern aufvui-
kanisiert oder aufgespritzt ist.

5. Farbwerk nach einem der vorangehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daf die
Einfarbung der Rasterwalze (2) durch ein Kammer-
farbwerk (8) erfolgt.

6. Farbwerk nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daB die kompressible zu rasternde
Trdgerschicht (12) auf einem plattenfSrmigen
Tragermaterial aufgebracht ist, das in der Grube
(13) der Rasterwalze (11) fixierbar ist.

7. Farbwerk nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Grube (13) mit einem Fllstlick
(14) verschliefibar ist.

8. Farbwerk nach einem der vorangehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die
Napfchentiefe der kompressiblen Trdgerschicht (3,
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12) zur quantitativen Steusrung der aufzutragenden
Farbmenge durch die Deformation der kompressi-
blen Trigerschicht (3, 12) verdnderbar ist.

9. Farbwerk nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daB zur Deformation der Trdgerschicht (3,
12) der Anstelldruck der Rakel (7, 18) verdnderbar
ist.

10. Farbwerk nach einem der vorangehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die
Schichtdicke verdnderbar ist.

11. Farbwerk nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, da die Schichtdicke durch
Verdnderung des Kerns variiert wird.
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