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@ Nzhgarn aus Polyetherketonen.

&) Die Erfindung betrifit Nihgarn aus einem Polyetherketon, hergestellt aus Multifilamentgarn mit einem
Einzelfilamenttiter von 1,0 bis 10 diex, einer Bruchdehnung von 3 bis 30 % und einem Kochschrumpf von
weniger als 10 %.
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Nahgarn aus Polyetherketonen

Die Erfindung betrifit Ndhgarn aus mindestens einem Multifilamentgarn, dessen miteinander verzwirnte
Einzelfilamente aus einem thermoplastischen Kunststoff bestehen.

Beim NZhen von technischen Materialien, wie Planen, Sitzbezligen, Glasgeweben, aber auch von Leder
und Kunststoff, werden lblicherweise Garne auf Basis von Polyestern verwendet.

Solche Ndhgarne haben jedoch den Nachteil, daB sie schon bei verhZltnismaBig niedrigen Temperaiu-
ren schmelzen, so daB sie mit schnellauienden N&hmaschinen, insbesondere mit NZhautomaten, wo bei
abruptem Wechsel der Ndhgeschwindigkeit die N&hgarne sehr heif werden k&nnen, nur dann verarbeitbar
sind, wenn sie eine besondere Ausrlistung haben. AuBerdem weisen Polyesierfasern eine flir viele
Anwendungszwecke nicht ausreichende Hydrolyse- und L&sungsmittelbesténdigkeit auf.

Eine h&here Temperaturbesténdigkeit haben Ndhgarne aus aromatischem Polyamid (Keviar®). thre
Herstellung ist jedoch recht aufwendig; auBerdem sind ihre mechanischen Eigenschaften durch den
HersteliprozeB (L&sungsspinnen) festgelegt, so daB sie nur in engen Grenzen variabel sind und wechseln-
den Anforderungen nicht angepaBt werden kdnnen. Darliber hinaus sind sie sehr schwer anfirbbar.
Derartige N3hgarne haben daher in der Praxis keine grofe Bedeutung erlangt.

Es ist bekannt, daB Polyetherketone als Schmelze zu Fasern vorsponnen und anschlieBend verstreckt
werden konnen. Ein geeignetes Spinnverfahren ist z.B. in der EP-A-202 082 beschrieben. Die dabei
erhaltenen Muliifilamentgarne weisen ein breites Eigenschafisspektrum auf. So kann z.B. der Einzeltiter
zwischen 2,8 und 100 denier (entsprechend 2,5 bis 90 dtex) liegen und die Bruchdehnung kann 15 bis 200
% betragen. Es findet sich jedoch keine Aussage darliber, daB aus derariigen Fasern N&hgarne hergestellt
werden k&nnen und welche Multifilamentgarne daflir besonders gut geeignet sind.

Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, NZhgarne auf Thermoplast-Basis zu entwickeln, die eine mit
Polyester ebenbiirtige ReiBfestigkeit, Bruchdehnung und Anfirbbarkeit aufweisen und darliber hinaus
hydrolyse- und I5sungsmitielbestéindig sind und hohe NZhgeschwindigkeiten auch mit modernen Nihauto-
maten zulassen.

Erfindungsgem3B wird diese Aufgabe dadurch gelGst, daB der thermoplastische Kunststoff ein Poly-
etherketon ist und das Multifilamentgarn einen Einzelfilamenttiter (nach DIN 53 830) von 1,0 bis 10 diex,
eine Bruchdehnung (nach DIN 53 815) von 3 bis 30 % und einen Kochschrumpf (nach DIN 53 866) von
weniger als 10 % aufweist.

Die erfindungsgeméBen N&hgarne weisen gute mechanische Eigenschaften, wie Reififestigkeit, Elastizi-
tatsmodul und Bruchdehnung sowie einen geringen Schrumpf auf, ferner eine ausgezeichnete Bestdndigkeit
gegen S&uren, Laugen und L&sungsmittel. Von besonderem Vorteil ist die gute Hitzebesténdigkeit, die
hohe N&hgeschwindigkeiten zul3at.

Geeignete Thermoplaste sind Polyetherketone, vorzugsweise hochmolekulare Polymere mit einer relati-
ven Viskositit, gemessen 0,5 %ig in 96 %iger Schwefelsdure bei 25° C von mehr als 1,0, vorzugsweise
mehr als 1,3.

Bevorzugte Polyetherketone sind solche mit den Struktureinheiten
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Geeignet sind auch Copolymere, bei denen bis zu 50 % der -CO-Gruppen durch -SO2-Gruppen oder
der

—@—Einheiten durch Einheiten

ersetzt sind.

Es hat sich gezeigt, daB zur Herstellung von N&hgarnen besonders solche Multifilamentgarne geeignet
sind, die einen Einzelfilamenttiter (nach DIN 53 830) zwischen 1,0 und 10, insbesondere zwischen 1,5 und 6
dtex aufweisen und deren Bruchdehnung (nach DIN 53 815) 3 bis 30 %, insbesondere 5 bis 20 % belrégt.
Die ReiBfestigkeit der Garne (nach DIN 53 815) soll vorzugsweise zwischen 4 und 10 cN/dtex liegen. Ihr
Schrumpf, gemessen in kochendem Wasser nach DIN 53 866 soll weniger als 10 %, vorzugsweise weni ger
als 2 % betragen. Der Hitzeschrumpf bei 180° C soll vorzugsweise unter 20 %, insbesondere unter 8 %,
liegen.

Die Multifilamentgarne bestehen vorzugsweise aus 10 bis 1000, insbesondere aus 20 bis 300 Einzelfila-
menten. Die Multifilamentgarne werden bevorzugt gleich anschiieBend an den SpinnprozeB verstreckt,
wobei das Verstreckverhdlinis zweckmé&Bigerweise zwischen 1,5 und 5 liegt. Man kann die Muliifilamente
aber auch in einem Schnellspinnverfahren bei Anwendung hoher Aufspulgeschwindigkeiten direkt auf die
geforderten hohen Festigkeiten und niedrigen Bruchdehnungswerte bringen.

Aus diesen Multifilamentgarnen werden die erfindungsgem&Ben Nihgarne auf Ubliche Weise herge-
stellt. Dabei wird das Multifilamentgarn verzwirnt, wobei im Falle der Verwendung eines einzigen Multifia-
mentgarns (single twist) der Drall (nach DIN 53 832) zwischen « = 30 und 100, vorzugsweise zwischen a
= 40 und 80 in z-Draht, liegen soll. Im Prinzip kann bereits ein derartig verdrehtes Multifilamentgarn als
Nihgarn eingesetzt werden. Bevorzugt werden jedoch mindestens 2, vorzugsweise 2 bis 4 Multifilamentgar-
ne zu einem Nihgarn verzwirnt, wobei der Drall fiir den Vorzwirn zwischen ay,r = 60 und 110, und der
Drall fiir den entgegengeseizt zum Vorzwirn gedrehten Auszwirn zwischen aays = 80 und 120 liegen sollte.
Fiir den Vor- und Auszwirn ist die Drehrichtung S/Z bevorzugt. Das Verhiltnis von ayer ZU aays Wird dabei
zweckmifigerweise so gewéhli, daB das fertige Nahgarn ausbalanciert udn kringelirei ist.

Der Drall (nach DIN 53 832) ist definiert durch die Gleichung

T/m_-\/ Titer [dtex]
a = [
100

~ wobei T/m die Drehungen pro m bedeutet.

Die erfindungsgemifBen Nihgarne k&nnen beim Spinnvorgang die liblichen Verarbeitungspréparationen
erhalten, z.B. Schmiermittel, wie Mineralble, Esterble und Alkylenoxidaddukte; Emulgatoren, wie Seifen und
jonische oder nichtionische oberflichenaktive Substanzen; ferner Antistatika wie Phosphorsdureester von
ethoxylierten Fettalkoholen und ethoxylierte Fettsdurederivate. Sie kdnnen ferner anschliefend mit Paraffi-
nen, Paraffinwachsen oder Siliconwachsen zur Verbesserung der Gleiteigenschaften ausgerlistet werden.

Ein besonderer Vorteil der Verwendung von Polyetherketon-Fasern besteht darin, daB die Nahgarne
auch ohne HitzeausrlUstung verarbeitet werden kdnnen.

Beispiele

A. Herstellung der Muttifilamentgarne -

1. Ein Polyetherketon mit den wiederkehrenden Einheiten

(00~ 0 )—co< 0 -0~ 0 )co—0)—co  (PEKEKK)

und einer relativen L8sungsviskositdt von 1,478, gemessen in einer Ldsung von 0,5 g Polymer in 100 m| 96
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% H»S0: bei 25° C, wurde kontinuierlich einer Schmelzspinnapparatur zugeflihrt und aufgeschmolzen. Die
Schmelzspinnapparatur bestand aus einem Einwellenextruder mit 3 el. beheizbaren Heizzonen, einer
elekirisch beheizien Spinndiise mit 30 Lochern vom Durchmesser 0,4 mm, Spinnpumpe (Zahnradtyp),
Nacherhitzerzone, Blasschacht und Aufspulvorrichtung.

Die Heizzonen des Extruders und des Spinnkopfes wurden auf eine Temperatur eingestelit, daB die
Schmelze eine Temperatur von 415° G erhielt. Der Durchsatz betrug 1.6 kg/Std. Die Faden passierten einen
elektrisch beheizten Nacherhitzer und einen mit Luft betriebenen Anblasschacht. Sie wurden mit einer
Aufspulgeschwindigkeit von 850 m/min abgezogen und anschliefend im Verhiltnis 1:3,0 verstreckt, wobei
die Einzugsgalette der Streckvorrichtung auf eine Temperatur von 130° C und die Heizplatte im Streckfeld
auf 250° C erhitzt wurde. Die Fiden hatten folgende Eigenschaften:

Gesamttiter : 109/30 dtex
Einzeltiter : 3,6 dtex
ReiBfestigkeit : 5,4 cN/diex
Bruchdehnung : 11,4 %
Kochschrumpf : 0,5 %
HeiBluftschrumpf: 3,5 %
E-Modul : 45,1 cN/dtex
2. Ein Polyetherketon mit den wiederkehrenden Einhsiten

OaaOaa s

und einer relativen LOsungsviskositdt von 1,98 wurde in der in Beispiel 1 beschriebenen Apparatur
versponnen. Die Temperatur der Schmelze betrug 375° C, die Spinndiise hatte 30 L&cher von jeweils 0,3
mm Durchmesser und die Spulgeschwindigkeit betrug 700 m/min bei einem Durchsatz von 1,2 kg/h. Die
gesponnenen Faden wurden anschlieBend im Verhilinis 1:2,9 bei Temperaturen von 160 bzw. 210° C
heiBverstreckt und hatten danach folgende Eigenschaften:

Gesamttiter : 110/30 dtex

Einzeltiter : 3,7 dtex

ReiBfestigkeit : 5,9 cN/dtex

Bruchdehnung : 14,0 %

E-Modul : 68,0 cN/dtex

Kochschrumpi: 2,0 %

HeiBluftschrumpf (180° C) : 5,0 %

B. Herstellung der Nihgarne

Ein Muliifilamentgarn nach Beispiel A2 wird auf einer Schnellwindemaschine auf Scheibenspulen
parallel aufgewunden. Zur Herstellung eines 3fachen Filamentzwirnes werden 3 dieser Scheibenspulen auf
die obere Etage einer Zwirn-Fach-Zwirn-Maschine aufgesteckt und zunichst in S-Richtung mit einem
Vordraht versehen. Im weiteren Fadenverlauf werden die 3 hochgedrehien Multifilamentgarne gefacht und
mittels einer Ringspindel 3fach in Z-Richtung verzwirnt. Fiir das vorliegende Beispiel wurden 700 Drehun-
gen pro Meter S entsprechend einem Vordraht von ay, = 76 gewshlt. Fiir den nachfolgenden Ausdraht
wurden 530 Drehungen pro Meter 3 Z, entsprechend ags = 100 gewdhit.

Aus dem so hergestellten Filamentizwirn werden anschlieBend Farbespulen auf einer Prizisions-
Spuimaschine hergestellt. Entsprechend den thermischen Eigenschaften der Polyetherketone kann der
N&hzwirn mit den Ublichen Firbeverfahren, allerdings mit erhdhter Temperatur im Bereich von 180  und
200° C, gefarbt werden.

Die thermische Eigenschaften des vorliegenden geférbten Ndhzwirns sind durch den hohen Schmelz-
punkt fiir Polyetherketon von 334" C und einer Maximaltemperatur flir Dauerbelastung von 250° C auferge-
wdhnlich gut. Damit knnte auf eine spezielle N&hfadenausriistung verzichtet werden. Aus Griinden der
besseren Gleiteigenschafien beim Durchzug durch die Fadenleitelemente der Nihmaschine und beim
Einzug in das N3hgut empfiehlt sich jedoch eine zusatzliche Ausriistung. In diesem Falle werden auf den
geférbten Ndhzwirn Uiber eine Netzwalze silikonhaltige Wachse oder Emulsionen appliziert oder es werden
andere bekannte Ausrlistungsverfahren flir Ndhgarne, z.B. AusrlUstung im Farbeapparat angewandt.

Der nach diesem Verfahren hergestellte N&hzwirn weist gegeniiber herk&mmiichen Nihzwirn hervorra-



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EP 0 390 025 A2

gende Nzheigenschaften auf. So konnte in einem Nahtest festgesteilt werden, da der erfindungsgeméfe
N3hzwirn gegenliber Polyesterfilamentzwirnen eine doppelt so lange Nahtléinge bis zum Bruch aufweist. Die
deutiich besseren thermischen und ndhiechnischen Eigenschafien werden ergénzt durch eine hervorragen-
de Hydrolysebestédndigkeit und Bestindigkeit gegen Chemikalien, wie z.B. SalzsBure, Schwefelsdure,
Salpetersiure, Kalilauge und Trichlorethylen.

Anspriiche

1. Ndhgarn aus mindestens einem Muliifilamentgarn, dessen verzwirnte Einzelfilamente aus einem
thermoplastischen Kunststoff bestehen, dadurch gekennzeichnet, daB der Thermoplast ein Polyetherketon
ist und das Multifilamentgarn einen Einzelfilamenttiter (nach DIN 53 830) von 1,0 bis 10 diex, eine
Bruchdehnung (nach DIN 53 815) von 3 bis 30 % und einen Kochschrumpf (nach DIN 53 866) von weniger
als 10 % aufweisen.

2. Ndhgarn nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Polyetherketon ein hochmolekulares
Polymer mit einer relativen Viskositdt, gemessen 0,5 %ig in 96 %iger Schwefelsiure bei 25° C, von mehr
als 1,0, vorzugsweise mehr als 1,3, ist.

3. Ndhgarn nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Polyetherketon mindestens 50 % der
Struktureinheiten
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0~0)-0<0)-co<0)-
0~ 00~ 0)-co~ 0}~ )-
EaOaaOaaOg
oger  —0—(0)—co— 0 y—o~(0)—co0)-co< 0 )~

enthilt.

4. Nihgarn nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Muliifilamentgarn aus 10 bis 1000,
vorzugsweise 20 bis 300 Einzelfilamenten, besteht.

5. Ndhgarn nach Anspruch 1, bei dem ein einziges Multifilamentgarn vorgesehen ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Drall der miteinander verzwirnten Einzelfilamente (nach DIN 53 832) zwischen « = 30 und
100 liegt.

6. Ndhgarn nach Anspruch 1, bei dem mindestens zwei Muliifilamentgarne vorgesehen sind, dadurch
gekennzeichnet, daB der Drall fiir den Vorzwirn der einzelnen Uliifilamentgarne (nach DIN 53 832) zwischen
ayer = 60 und 110 und der Drall fiir den Auszwirn der miteinander verzwirnten Multifilamentgarne (nach DIN
53 832) zwischen aas = 80 und 120 liegt, wobei die Zwirnrichtungen des Vorzwirns und des Auszwirns
einander entgegengesetzt sind.
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