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@ Helm.

@ Die Erfindung betrifft einen einschaligen Helm
(1) aus einem Kunststoffschaum auf Styrol- oder
Polystyrolbasis. Im Gegensatz zu bisher bekannten
einstlickigen Helmen dieser Ari, geht die Erfindung
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den Weg, den Helm in Schalenteile (2-6) aufzuglie~
dern, die Uber Gelenkbereiche (21, 35) miteinander
integriert sind und Uber ein Verstellsystem (13) ein-
fach an unterschiedliche KopfgréBen anpafBbar sind.
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Die Erfindung betrifft einen einschaligen Helm
aus einem Kunststoffschaum gemiB Oberbegriff
des Anspruches 1 und ein Verfahren zu seiner
Herstellung gem&B Oberbegriff des Anspruches 12.

Ein derartiger Helm wird beispielsweise von
US-Anbietern unter dem Begriff Soft-Shell-Helm
angeboten. Bei diesen Helmen handelt es sich um
Helme, die aus einem Kunststoffschaum auf Poly-
styrolbasis, insbesondere aus Styropor, bestehen.
Diese Helme entsprechen der ANSI-Norm und wer-
den Ublicherweise mit einem Textilliberzug im Hin-
blick auf eine individuelle Farbgebung getragen.

Der groBe Nachteil bei diesen Helmen ist, daB
sie aufgrund ihrer geschlossenen einstlickigen
Form ein relativ groBes Verpackungsvolumen bean-
spruchen. Zudem ist bei diesen Helmen keine aus-
reichende Flexibilitdt im Hinblick auf die Anpas-
sung an unterschiedliche KopfgrdBen vorhanden.
Diese Anpassung realisiert man bisher durch zwei
bzw. drei generell unterschiedliche Helmgrdfen,
wobei die feinere Anpassung durch die Aufbrin-
gung von Weichstoff-Polstern an der Innenfliche
des Helmes vorgenommen wird.

Die Befestigung des Helmes erfolgt Ublicherweise
Uber einen Kinnriemen mit Kinnriemendreieck.

Andere Schutzhelme flir Radsportler sind vor

allen Dingen zweischalig aufgebaut, wobei in der
Regel eine innere Harischaum schale und eine
duBere Schale aus schlagfestem Kunststoffmaterial
miteinander kombiniert sind.
Ein vergleichbares Beispiel zu dem letztgenannten
Helm ist aus der DE 36 32 525 A1 bekannt. Dieser
Helm weist jedoch lediglich einen stegartigen inne-
ren Kopfschutz aus weichem Kunststoffschaum auf,
der am Hinterkopfbereich gréBenmiBig z.B. Uber
Klettverschliisse verstellbar ist. SicherheitsmaBig
ist jedoch noch eine &uBere Hartschale lber dem
Schidelbereich vorgesehen. Auch bei einem ande-
ren Schuizhelm, wie er aus der DE 31 29 199 A1
bekannt ist, beschreitet man den Weg mit einer
duBeren Helmschale aus schlagfestem Kunststoff
mit einer weichen Innenpolsterung.

Aber auch bei diesen letztgenannten Helmen
bestehen die Probleme im Hinblick auf groBes Ver-
packungvolumen und unzul&nglicher Verstellbarkeit
und Anpassung an unterschiedliche KopfgréBen.

Unter Berlicksichtigung dieser Nachteile im
Stand der Technik liegt der Erfindung daher die
Aufgabe zugrunde, einen gattungsgemaBen Heim
unter Beibehaltung von sicherhsitstechnischen
Aspekien in einfacher Form mit hohem Anpas-
sungskomfort auszustatien, wobei ein relativ fla-
ches Verpackungsvolumen erreicht werden soll und
die Herstellung in einem Verfahrensschritt realisiert
werden soll.

Diese Aufgabe wird bei einem gattungsgemi-
Ben einschaligen Helm erfindugnsgemds durch die
Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspru-
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ches 1 geldst. Zur Herstellung eines derartigen
Helms werden gem&B der Erfindung die Merkmale
gem&B Anspruch 12 vorgeschlagen.

Ein wesentlicher Grundgedanke der Erfindung
kann darin gesehen werden, die bisher bekannte
einstlickige Helmschale aus einem Kunststofi-
schaum auf Styrol- oder Polystyrolbasis in mehrere
Schalenteile aufzugliedern, die jedoch gelenkartig
miteinander verbunden bleiben, und diese Schal-
enteile Uber ein einfaches Verstellsystem aus ihrer
relativ flachen Verpackungslage in die Helmform zu
bringen, so daB einerseits eine stabile Helmform
realisiert wird und andererseits hierdurch eine weit-
gehend optimale Anpassung an unterschiedliche
KopfgrdBen mbglich ist.

Die Helmschale wird daher zweckmiBigerweise in
mehrere und insbesondere flinf Schalenteile aufge-
gliedert, die Uber plattenartige Bereiche bzw. eine
Gelenkplatte einstlickig miteinander verbunden
sind. Diese Gelenkplatte, die vorzugsweise aus ei-
nem temperaturstabilen, reckungsfreien Material
wie z.B. Polyethylen besieht, wird als Verbindungs-
trdger beim Herstellen der Schalenteile in diese
integriert miteingeschdumt. Auch andere Materia-
lien wie z.B. Polyurethane oder thermoplastische
Gummi kdnnen in Frage kommen, wobei die Ge-
wichtsaspekte mit zu berlicksichtigen sind.

Diese Gelenkplatte bildet an den Ubergangsberei-
chen der einzelnen Schalenteile Filmscharniere, so
daB eine Abbiegung entsprechend der Schadelform
ohne weiteres mdglich ist. Selbstversténdlich sind
die Schalenteile selbst mit threr Innenfliche partiel!
der menschlichen Schidelkontur angepaft. Flir ei-
nen optimalen Tragkomfort kdnnen in der Innenfl&-
che des Helmes auch Weichstoffpolster, z.B. textil-
kaschierter Schaumstoff etwa liber Kletiverschliisse
oder andere Befestigungssysteme vorgesehen
sein.

Grundlegend bei der Erfindung scheint jedoch die
Aufteilung der bisherigen einstlickigen Helmschale
in mehrere Schalenteile, wodurch eine weitgehend
flichige Abwicklung des Helmes mdglich ist. Diese
flichige Ausbreitung der einzelnen Schalenteile,
die Uber die Gelenkplatte fest miteinander verbun-
den sind, erlaubt eine flache Verpackung etwa in
einer GroBe von 38 x 38 x 10 cm. Auch gestattet
diese Abwickiung das Sch@umen der Schalenteile
bei eingelegter Gelenkplatte in einem Verfahrens-
schritt.

Das Verstellsystem ist vorzugsweise ein Verstellrie-
men, der iiber Offnungen die randseitigen Schal-
enteile des Helmes mit einander verbindet und der
am Hinterkopf Uber eine einfache selbstklemmende
VerschiuBvorrichtung arretierbar ist. Beim Spannen
dieses Zugriemens werden daher die HuBeren
Schalenteile, wie Stirnteil, zwei Seitenteile und Hin-
terkopfteil mit ihren Berlihrungsilchen aneinander-
geklappt, so daB die gewiinschte Helmform eni-
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steht. Im Hinblick auf Sitz und Stabilitdt erginzt
wird dieses Verstellsystem durch den Gabelkinnrie-
men, dessen vorderer Riemen vorteilhafierweise
Uber das Stirnteil und dessen hinterer Riemen iiber
das Hinterkopfteil geflihrt ist. Hierbei k&nnen Rie-
menpartien bei gewlinschter Fixierung auch klett-
verschlufartig mit den Schalenteilen zusammenwir-
ken.

Anstelle eines umiaufenden Verstellriemens
kdnnen auch nur benachbarte Teile mit derartigen
Zugriemen versehen sein. Im Hinblick auf eine
einfache Herstellungsweise werden in den Schal-
enteilen Offnungen vorgesehen, die ein Durchfiih-
ren des Versteliriemens erm&glichen, so daB die
Zug- und Durckkrifte des Riemens auf die AuBen-
flaiche der Schalenteile Ubertragen werden k&nnen.

Die vorteilhafterweise im Stirn- und Hinterkopf-
teil vorhandenen Luftéfinungen kdnnen zum Durch-
flihren der Riemen benutzt werden.

Da zweckmdifigerweise flinf Schalenteile die
Helmschale bilden, eignet sich zur integrierten Ver-
bindung der Schalenteile eine kreuzformige Ge-
lenkplatte, deren Mittelpunkt im Mittelteile der
Helmschale liegt und deren Arme in die einzelnen
Schalenteile reichen. Die Gelenkpiatte ist vorzugs-
weise mit Durchbrechungen z.B. in Form von Aus-
stanzungen versehen, um einen innigen Form-
schlup mit den umschdumten Schalenteilen zu bil-
den. Die beispielsweise als Filmscharniere ausge-
bildeten Gelenkbereiche erstrecken sich Ublicher-
weise nur Uber einen Teil der entsprechenden Sei-
tenlinge des Schalenteils, was die Klappbarkeit
und Anpassungsfihigkeit an die Kopfform verbes-
sert.

Die einander zugewandten Fldchen der Schal-
enteile sind so gestaltet, daB sie in der Helmform
gegeneinander anliegen kdnnen, wobei im Gelenk-
bereich Ublicherweise ein geringflgiger Abstand
der Fldchen vorhanden ist.

Das erfindungsgemiBe Konzept im Hinblick auf
eine flache,volumensparende Verpackungsform er-
6finet zudem die Mdglichkeit, die Schalenteile des
Helms in einem Herstellungsschritt zu fertigen.
Hierzu wird die Gelenkplatte in ein entsprechendes
Formwerkzeug eingelegt, so daB anschliefiend in
Art  eines SpritzguBteiles z.B. mittels des
Styrofoam-Verfahrens die Schalenteile um die Ge-
lenkplattenarme und die Gelenkplatte selbst ge-
sch&umt werden knnen.

Als Kunststoffschaum wird zweckmaBigerweise
ein Kunsistofi auf Styrol- bzw. Polystyrolbasis ge-
wahlt. Beispielsweise kdnnen SB-Kunststoffe bzw.
ABS-Kunststofie oder Styropor eingesetzt werden.

Ein derart hergesteliter Helm erm&glicht einen
hohen Anpassungskomfort an unterschiedliche
Kopfgréfien, so daB eine Lagerhaltung verschiede-
ner HelmgrdBen Uberflissig wird. Die Verpackung
in flacher Abwicklung des Helmes bietet eine Re-
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duzierung der Lagerhaltungskosten und Versandko-
sten. Zudem ist auch herstellungsméBig ein opti-
males einstufiges Verfahren abhingig vom verwen-
deten Kunststoffschaum mdglich.

Die Erfindung wird nachstehend anhand eines
Ausflihrungsbeispiels und schematischer Zeichnun-
gen noch niher erldutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Vorderansicht des Helmes bei
Benutzung;

Fig. 2 eine Seitenansicht des Helmes;

Fig. 3 einen partiellen Schnitt in L&ngsrich-
tung entsprechend der Darstellung nach Fig. 2;

Fig. 4 eine Riickseitenansicht des Heimes;

Fig. 5 eine Draufsicht auf eine flichenmaBi-
ge Abwicklung des Helmes mit seinen Schalentei-
len in Art der Herstellungs- und Verpackungslage
und

Fig. 6 einen schematischen Partialschnitt
durch eine Gelenkplatte im Bereich des Filmschar-
niers und zweier benachbarter Schalenteile.

In den Fig. 1 und 2 ist ein aus einem Kunst-
stoffschaum auf Styrol- bzw. Polystyrolbasis beste-
hender einschaliger Helm 1 in Vorder- und Seiten-
ansicht gezeigt. Dieser einschalige Helm 1 weist
ein Mittelteil 2, ein Stirnteil 3 und ein Hinterkopfteil
4 sowie zwei Seitenteile 5 und 6 auf. Diese Schal-
enteile sind, wie geeigneter im Schnitt nach der
Fig. 3 erkennbar ist, Uber eine Gelenkplatte 20
miteinander verbunden.

In Fig. 5 ist der Helm 1 in Verpackungslage, in
der die einzelnen Schalenteile 2 bis 6 sozusagen
als fldchige Abwicklung ausgebreitet sind, gezeigt.
Hierbei ist erkennbar, dal der Helm 1 trotz finf
unterschiedlicher Schalenteile 2 bis 6 einstlickig
geformt ist. Das die einzelnen Schalenteile verbin-
dende Element wird durch eine Gelenkplatte 20
gebildet, die aus einem temperaturbesténdigen
reckungsfreien Material, z.B. einem Polyethylen
oder vergleichbaren Material besteht. Diese Ge-
lenkplatie 20 ist in etwa kreuzf&rmig gestaltet, wo-
bei das Zentrum der Gelenkplatte im Mittelteil 2 zu
liegen kommti, wihrend die Arme in die randseiti-
gen Schalenteile 3,4,5 und 6 ragen. Diese Gelenk-~
platte 20 weist im Beispiel Offnungen 29, 30 auf,
durch die hindurch eine formschilissige Verbindung
mit dem Kunststoffschaum beim Umschdumen der
Gelenkplatte 20 entsteht.

Die AuBenbereiche der Gelenkplatie 20 sind
mit Verbreiterungen 28 ausgestattet, die eine gro-
Bere formiléchige Verbindung mit dem entspre-
chenden Seitenteil 5,6 gewihrleisten.

Die in das Stirnteil 3 bzw. das Hinterkopfteil 4
ragenden Arme der Gelenkplatte 20 sind den dort
vorkonzipierten Luftdurchtrittsdffnungen 16,17 an-
gepaBt, wobei diese teilweise umschlossen werden.

Das erfindungsgemiBe Konzept ermdglicht es,
die Schalenteile 2 bis 6 des Helmes in einem
Arbeitsvorgang nach eingelegter Gelenkplatie 20 in
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ein Formwerkzeug dort zu umspritzen bzw. zu um-
sch@umen. Mit dieser Verfahrensweise wird der
Helm 1 in der in Fig. 5 gezeigten flachenméBig
abgewickelten Gestalt erzeugt, wobei jedoch ein
Kinnriemen 8 und ein Verstellriemen 13 erst nach-
tréglich eingezogen werden.

Die freibleibenden Bereiche der Gelenkplatte

20 zwischen den benachbarten Schalenteilen sind
gelenkartig, insbesondere in Art eines Filmschar-
nieres 35 ausgelegt, wie es in Fig. 6 im schemati-
schen Schnitt gezeigt ist. In dieser Form k&nnen
beispielsweise einseitig in die Gelenkplatte 2 etwa
halbkreisf&rmige Nuten 36, "Filmscharniere", vor-
gesehen sein. Durch diese Gestaltung wird in der
ansonsten formstabilen Gelenkplatte eine Soll-Bie-
gestelle erzeugt, die beispielsweise auch eine Ab-
biegung bis in den Bereich von 90° zwischen den
Schalenteilen 2 und 5 ermdglicht.
Da die Schalenteile 2 bis 6 bei Benutzung einen
formstabilen, einschaligen Helm ergeben miissen,
wird als Verstellsystem ein Verstellriemen 13 vor-
gesehen, der die randseitigen Schalenteile 3,5,4,6
zuverldssig miteinander verbindet. Dieser Verstell-
riemen 13 ist am Hinterkopfieil 4 mit einem ver-
stellbaren, selbstklemmenden Verschluf 14 verse-
hen.

Dieser Verstellriemen 13 ist durch entweder
eigens daflir vorgesehene Offnungen 32 bzw.
durch entsprechende Luftdffnungen 16 so durch
die Schalenteile hindurchgefiihrt, daf er Uberwie-
gend auf deren AuBenfliche verlduft. Gegebenen-
falls kann in den Schalenteilen noch eine Riemen-
vertiefung vorgesehen werden.

Bei Benutzung des Helmes 1 wird dieser daher
aus seiner Verpackungslage (Fig. 5) zundchst her-
ausgenommen und das eine Ende des Verstelirie-
mens durch den Verschiup 14 gefiihrt. Dem Benut-
zer ist es dann mdglich, entsprechend seiner Kopf-
groBe den Verstelliemen so zu spannen, daf8 ein
optimaler Sitz am Kopf erreicht wird. Im Winter
kdnnte der Benutzer sogar eine Miitze tragen und
die Anpassung des Helms 1 darauf vorgenommen
werden. Fiir eine Halterung am Hals-Kinnbereich ist
ein Gabelkinnriemen 8 vorgesehen, der lber ein
Kinnriemen-Dreieck 9 geflihrt ist. In diesem
Kinnriemen-Dreieck 9 (Fig. 2) laufen der vordere
Riemen 10 und der hintere Riemen 11 zusammen.
Der vordere Riemen 10 lduft dabei geeigneterweise
Uber die zum Miitelieil 2 orientierte Partie des
Stirnteils 3. Der hintere Riemen 11 verlduft etwa
auf der AuBenseite im mittleren Bereich des Hinter-
kopfteiles 4 und ist Uber die Luftschiitze 17 zum
Helminneren nach unten gefiihri.

Im dargesteliten Beispiel des Heimes 1 bleibt
daher das Mittelteil 2 frei von Riemen, wihrend der
Gabelkinnriemen Uber das Stirnteil 3 und das Hin-
terkopfteil 4 gefiihrt ist. Der Verstellriemen 13 bzw.
Zugriemen verbindet hingegen alle vier auBenlie-
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genden Schalenteile 3,5,4,6.

An gewlinschien Stellen kdnnen die Riemen
10,11,13 auch durch Halterungen, wie Kletthalterun-
gen festgelegt sein, womit eine verrutschungsireie
Benutzung gewéhrleistet ist.

Aus Fig. 2 ist erkennbar, daB der Verstellrie-
men 13 am Stirnteil 3 zundchst schrig verlauft, um
dann im Seitenteil 5 in einen etwa horizontalen
Verlauf oberhalb des Ohres bis zum Verschluff 14
Uberzugehen.

in der Schnittdarstellung nach Fig. 3 sind die
einzelnen Schalenteile 2,3,4 im Bereich der Film-
scharniere 21 flichenm&Big geringfligig voneinan-
der beabstandet. Andere einander zugewandte FI&-
chen der Schalentieile 5,6 kdinnen dabei je nach
Kopfumfang einen geringen Spalt 25 (Fig. 4) zuein-
ander bilden oder direkt fest gegeneinander anlie-
gen.

Zur Verbesserung des Tragkomforts kann die
Innenkontur der Schalenteile, die der Schidelform
angepaBt ist, zusdtzlich mit Weichstoffpolster 23
ausgestattet sein.

Entsprechend der Darstellung nach Fig. 3 wird
die Gelenkplatte 20, die die einzelnen Schalenteile
bis in deren Randbereich durchsetzen kann, stwa
in der Mitte der Schalenteile eingeschiumi. Die
Gelenkplatte 20 bietet daher sowohl eine bessere
Formstabilitdt des Helmes 1 und ermdglicht aber
erst auch seine flichige Abwicklung und Konturan-
passung.

Der erfindungsgemife Helm 1 bietet daher
einen hohen Verpackungsvorteil und ist durch sei-
ne Anpassungsmoglichkeiten in einfacher Weise
auch an unterschiedliche KopfgréBen rasch ein-
stellbar.

Ein textiler, eventuell farblicher Uberzug kann je-
derzeit Uber den Helm gezogen werden.

Anspriiche

1. Einschaliger Helm aus einem Kunststofi-
schaum, insbesondere auf Styrol- oder Polystyrol-
basis und flir Radsportler, dadurch gekennzeich-
net,
da die Heimschale (1) mehrere Schalenteile
(2.3,4,5,8) aufweist, daB in den Kunststoffschaum
plattenartige Bereiche (20,21) integriert sind, die
die einzelnen Schalenteile (2 bis 6) gelenkartig
miteinander verbinden, und daB mindestens mehre-
re Schalenteile (3 bis 6) mit einem einsiellbaren
Verstellsystem (13) zur Erzeugung der Helmform
oder einer Flachform verbunden sind.

2. Helm nach Anspruch 1 mit einem Gabelkinn-
riemen, dadurch gekennzeichnet,
daB die plaitenartigen Bereiche (20,21) eine insbe-
sondere kreuz- oder sternfGrmige Gelenkpiatte (20)
bilden, die in die Schalenteile (2 bis 6) einge-
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schdumt ist.

3. Helm nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daB die Gelenkplatte (20) aus einem temperaturbe-
sténdigen, filmscharnierfdhigen Werkstoff besteht
und insbesondere Plattenausnehmungen (29,30)
aufweist.

4. Helm nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
daB die Helmschale (1) ein Mitielteil (2), ein Stirn-
tell (3), ein Hinterkopfteil (4) und zwei Seitenteile
(5,6) als fUnf Schalenteile aufweist, die einander
zugewandte Pafflachen haben.

5. Helm nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
daB das Verstellsystem (13) als Verstellriemen (13)
ausausgebildet ist, der insbesondere durch Offnun-
gen (16,32, 17) die randseitigen Schalenteile (3 bis
6) miteinander verbindet.

6. Helm nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
daB in Draufsicht die Seitenteile (5,6) eine etwa
nierenfdrmige Kontur und die weiteren Schalenteile
(2,3,4) eine etwa viereckige Kontur aufweisen, wo-
bei die Innenkontur der Schidelwdlbung angepaft
ist.

7. Helm nach einem der Anspriiche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
daB die plattenartigen Bereiche (20) zwischen Mit-
telteil (2) und jeweils &uBerem Schalenteil (3 bis 6)
als Filmscharnier (21,35) ausgebildet sind.

8. Helm nach einem der Anspriiche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
daB die Helmschale (1) mit formstabilen Schalentei-
len (2 bis 6) bei gelSstem Verstellsystem (13} flach
ausbreitbar ist.

9. Helm nach einem der Ansprliche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
daB der Gabelkinnriemen (8), insbesondere rutsch-
sicher, Uber Stirn- (3) und Hinterkopfteil (4) gefiihri
ist.

10. Helm nach einem der Anspriiche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
daB die Innenkontur der Schalenteile (2 bis 6)
Weichpolster (23) aufweist.

11. Helm nach einem der Anspriiche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
daB die Gelenkverbindung (21) nur {ber einen Teil
der Seitenlénge eines Schalenteils (2 bis 6) vorge-
sehen ist.

12. Verfahren zur Herstellung eines einschali-
gen Helms, insbesondere nach einem der Anspri-
che 1 bis 11, aus einem Kunststoffschaum,
dadurch gekennzeichnet,
daB =zundchst plattenartige Gelenkbereiche oder
eine Gelenkplatte in eine Werkzeugform eingelegt
werden bzw. wird und dafi anschlieBend in einem
Verfahrensschritt die Schalenteile des Helms in
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flach ausgebreiteter Form um die Gelenkbereiche
oder Gelenkplatte geschidumt werden.

13. Verfahren nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
daf das Schidumen nach dem Styrofoam-,
Styropor- oder Strukturschaum-Verfahren durchge-
fihrt wird.
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