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@ Verfahren zum Ausbessern von Astlochern bei Schnittholz.

@ Ein Verfahren-und eine Vorrichtung (3) und ein
Dibel (13) zur Verbesserung der Qualitdt von
Schnittholz, insbesondere Brettern (1). In das Breit
(1) wird im Bereich eines Astloches (2) ein Loch
(11,12) gebohrt und in das Loch (11,12) ein zylindri-
scher Dibel (13) eingesetzt. Das Loch (11,12) ver-
l1duft schrdg zur Oberfliche des Brettes (1) und der
Dibel (13) weist eine elliptische Stirnfliche (15) auf.

Fig. &

Die Vorrichtung besteht aus einer Bohrmaschine (4)
und einem Trégerrahmen (5% Der Trdgerrahmen (5)
weist eine Halterung (7) und einen Auflageteil (6) auf.
Die Bohrmaschine (4) ist in der Halierung (7) in
bezug auf das Brett (1) schr8g gehalten. Der Aufla-
geteil (6) umfaBit mindestens einen Vakuum-bzw. Un-
terdruckansaugfuB (8).
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Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zum Ausbessern von Astléchern bei Schnittholz,
insbesondere Brettern, bei welchen in das Schnitt-
holz im Bereich des Astloches ein Loch gebohrt
und in das Loch ein zylindrischer Diibel eingesetzt
wird.

Weiters bezieht sich die Erfindung auf eine
Vorrichtung zur Durchflihrung des Verfahrens mit
einer Bohrmaschine, einer mit Bohrspindel und
Bohrer und einem Trédgerrahmen flir die Bohrma-
schine mit einer Halierung und einem Auflageteil.
Aufierdem bezieht sich die Erfindung auf einen
Dibel.

Es ist bekannt, daB Bretter bzw. Schnittholz im
aligemeinen Aste oder Astidcher aufweisen. Dies
kommt daher, daB bei jungen BZ&umen wihrend
des Wachsens die bodennahen Aste absterben
und anschliefend umwachsen werden. Diese Aste
sind in den Brettern vielfach nur eingeklemmt und
haften lediglich auf Grund ihrer Reibung. Beim
Trocknen der geschnittenen Bretter kommies oft
dazu, daB die nichtverwachsenen Aststiicke ausfal-
len .

Dadurch ergibt sich, daB flir die Verarbeitung

insbesondere Bretter mit wenigen gewachsenen.

Asten gesucht waren und diese Bretter den hdch-
sten Preis erzielten. Bretter mit bereits ausgefalle-
nen Asten konnten vielfach nur als Abfall- und
Brennholz verwendet werden.

Insbesondere nach dem Aufkommen und dem
immer stérker Umsichgreifen einer rustikalen Ge-
schmacksrichtung werden auch bei der Mdbelher-
stellung und beim Auskleiden von Wanden gerne
Bretter verwendet, die einen nicht unbetréchtlichen
Anteil an Asten aufweisen, da diese Bretter zum
Unterschied von génzlich astfreien Brettern duferst
natlrlich wirken.

Aus den deutschen Offenlegungsschriiten 34
03 248 und 34 03 632 ist es bekannt, bestehende
Astlécher auszubohren und Holzdlibel in die Boh-
rung einzuleimen. Weiters ist es bekannt, nach
dem Ausbohren der Aste bzw. Astldcher an Stelle
von Holzdiibeln Scheiben von diinnen Asten in das
Brett einzuleimen. Obwoh! derartige Scheiben an
sich ein natlirliches Material sind, wirken sie im
Brett oft als Fremdké&rper, da die Astldcher in den
seltensten Fillen kreisrund, sondern zumindestens
in den Grundziigen eliiptisch sind.

Die nach dem bekannten Stand der Technik
ausgebohrien Astldcher und die eingesetzten
Scheiben sind jedoch in allen Fillen kreisrund,
wodurch die Maserung des Brettes gest&rt ist und
die Oberflachenstrukiur des Brettes einen gekiin-
stelten Charakter erhélt.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren der
eingangs erwihnien Art zu schaffen, bei dem beim
Einsetzen der Diibel einerseits ein sehr natiirliches
Aussehen des Breties erreicht wird und anderer-
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seits nur sehr kleine LScher gebohrt werden miis-
sen, sodaB die dem Astloch benachbarte Maserung
des Brettes nicht oder nur geringfligig gestdrt wird.

Dies wird erfindungsgemiB dadurch erreicht,
daB das Loch schrdg zur Oberfliche des Schnitt-
holzes gebohrt und anschlieBend ein Dibel mit
mindestens einer elliptischen Stirnfliche eingesetzt
wird.

Die erfindungsgem&Be Vorrichtung ist dadurch
gekennzeichnet, daf die Bohrmaschine in der Hal-
terung in bezug auf die Werkstlicksoberfidiche
schrdg gehalten ist und daB der Auflagetsil minde-
stens einen Vakuum- bzw. Unterdruckansaugfuf
umfapi.

Der erfindungsgemé&fe Dibel ist dadurch ge-
kennzeichnet, daf die plane Stirnfliche in bezug
auf den Dibelk&rper schrig ausgerichtet ist.

Vorzugsweise weist der Diibel zwei schrige
Stirnflichen auf, die zueinander parallel sind.

Vorteilhait ist vorgesshen, daB das Loch in
einem Winkel von ca. 35 ° zur Oberfliche des
Schnittholzes, beispielsweise Bretter gebohrt wird.

Nachfolgend wird ein Ausflhrungsbeispiel der
Erfindung anhand der Figuren der beiliegenden
Zeichnungen eingehend beschrieben.

Die Fig. 1 zeigt schaubildlich einen Abschnitt
eines Brettes; die Fig. 2 zeigt schaubildlich einen
erfindungsgemipen Dibel; die Fig. 3 zeigt einen
Querschnitt durch ein Brett mit erfindungsgemiBen
Bohrungen und die Fig. 4 zeigt ein Brett mit der
aufgesetzten erfindungsgeméfen Vorrichtung im
Schaubild.

Wie aus der Fig. 1 ersichtlich, weist das Brett 1
kerbenartige Astldcher 2 auf. Diese kerbenartigen
Astldcher kénnen mit der erfindungsgemifen Vor-
richtung 3 gemaB Fig. 4 ausgebohrt werden. Die
Bohrmaschine 4 lagert dabei in einem Tragerrah-
men 5, der einen Auflageteil 6 und eine Halterung
7 aufweist. Der Auflageteil 6 ist bei der Durchflih-
rung des Verfahrens, d.h. beim Bohren der Astio-
cher, direkt auf das Brett 1 aufsetzbar und er weist
mindestens einen SaugfuB 8 auf, mittels dem er
auf dem Brett 1 fest verankerbar ist.

Uber eine Leitung 9 ist der SaugfuB 8 mit einer
vorzugsweise kontinuierlich arbeitenden Vakuum-
pumpe verbunden.

Diese Art der Befestigung ermd&glicht eine
schnelle Verankerung des Trigerrahmens 5 auf
dem Brett 1 und sie ist auch geeignet, die aufire-
tenden Schragkrafte aufzunehmen.

Durch die in bezug auf den Auflageteil 6 schra-
ge Halterung 7 ist die Bohrmaschine 4 schrdg
gehalten und das kombinierte Bohr-Frdswerkzeug
10 befindet sich in einem Winkel von 35° zur
Oberfldche des Breties 1.

In das Brett 1 werden vorzugsweise Sackldcher
11 eingebohrt. Es kdnnen jedoch insbesondere bei
sehr dlinnen Breitern auch durchgehende Bohrun-
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gen 12 gebohrt werden.

In die eingebohrten schrigen Bohrungen 11,12
werden die erfindungsgem@Ben Dibel 13 einge-
setzt. Die Diibel 13 weisen einen zylindrischen
DibelkSrper 14 und eine plane,aber schrige und 5
daher elliptische Stirnfliche 15 auf.

Der Halt der Diibel 13 in den Bohrungen 11,12
kann, falls gewlinscht, durch einen Kieber verbes-
sert werden.

Durch das erfindungsgeméBe Verfahren und 70
den Einsatz der erfindungsgemé&Ben Diibel k8nnen
die Bohrungen 11,12 zum Ausbohren der AstlScher
sehr klein gehalten werden und es wird eine sehr
natlirlich wirkende Brettoberfidche erzielt.

15

Anspriiche

1. Verfahren zum Ausbessern von Astldchern
bei Schnittholz, insbesondere Bretiern, bei welchen 20
in das Schnittholz im Bereich des Astloches ein
Loch gebohrt und in das Loch ein zylindrischer
Dibel eingesetzt wird, dadurch gekennzeichnet,
daB das Loch (11, 12) schrdg zur Oberfliche des
Schnittholzes gebohrt und anschliefend ein Diibel 25
(13) mit mindestens einer elliptischen Stirnfliche
(15) eingesetzt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB das Loch (11, 12) in einem Win-
kel von ca. 35 ° zur Oberfliche des Schnittholzes, 30
beispielsweise Brett (1) gebohrt wird.

3. Vorrichtung zur Durchflihrung des Verfah-
rens nach Anspruch 1 oder 2 mit einer Bohrma-
schine mit Bohrspindel und Bohrer und sinem Tr&-
gerrahmen flir die Bohrmaschine mit einer Halte- 35
rung und einem Auflageteil, dadurch gekennzeich-
net, daB die Bohrmaschine (4) in der Halterung (7)
in bezug auf die Werkstlicksoberfldche schrig ge-
halten ist und daB der Auflageteil (6) mindestens
einen Vakuum- bzw. Unterdruckansaugfu (8) um- 40
faBt.

4. Diibel zum Einsatz bei einem Verfahren
nach Anspruch 1 oder 2 mit einem zylindrischen
Dibelkdrper (13) und mindestens einer planen
Stirnflache, dadurch gekennzeichnet, daB die plane 45
Stirnfldche (15) in bezug auf die Dlbelldngsachse
schrdg ausgerichiet ist.

5. Diibel nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daB er zwei schrige Stirnflaichen (15)
aufweist, die zueinander parallel sind. 50
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