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@ Federleiste fiir einen Lattenrost od.dgl.

@ Um ein homogenes Federungsverhalten der Fe-
derleiste zu erreichen bei gleichzeitiger Aufhebung
von Nachschwingurnigen wird eine Federleiste (1)
vorgeschlagen, die aus Obergurt (12) und Untergurt
(14) besteht, wobei zwischen Obergurt (12) und Un-
tergurt (14) eine volumenelastische Schicht (11) ein-
gesetzt ist, die fest mit Obergurt (12) und Untergurt
(14) verleimt ist, wobei andererseits aber Obergurt
und Untergurt im Endbereich (5,6) der Federleisten
(1) ohne Zwischenschaltung der elastischen Schicht
(11) fest miteinander verbunden sind und die elasti-
sche Schicht (11) aus einem volumenelastischen
Schaumstoff besteht.
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Federleiste fiir einen Lattenrost od. dgl.

Die Erfindung bezieht sich auf eine Federleiste
gemépB dem Oberbegriff des Hauptanspruches.

in der CH-PS 504 860 wird ein "Lattli", insbe-
sondere fiir Sitz- und Liegem&bel beschrieben, bei
welchem zwischen oberen und unteren Furnierholz-
lagen eine massive Kunststoffschicht eingebracht
ist, die vorzugsweise aus einem hitzehdrtbaren
Kunststoff besteht. Diese dicke Zwischenschicht
aus Kunststoff soll den Nachteil vorgespannter
"Lattli" vermeiden, der darin gesehen wird, daB sie
im Gebrauch bereits nach relativ wenigen Bela-
stungswechseln erlahmen und somit ihre Fede-
rungseigenschaft verlieren. Die eingebrachte mas-
sive Kunststoffschicht soll eine bessere Dauer-
standsbiegefestigkeit als européisches Hartholz
aufweisen.

Dieses bekannte "LAitli" weist ebenso wie die
bekannten, ganz aus Furnierholzlagen bestehenden
Federleisten den Nachteil auf, daB Uber die Linge
der Federleiste gesehen keine homogene Abstiit-
zung bei aufwirkender Last, d.h. gleiche Federkon-
stante unter gleicher Last erreicht wird. Die Feder-
charakteristik der Federleiste ist in ihrem Endbe-
reich, in welchem sie sich auf den Rostrahmen
abstlitzt, anders als im mittleren Bereich. Bei die-
sen bekannten Ausfiihrungen sind alle die die Fe-
dreleiste bildenden Lagen miteinander schubfest
verbunden, d.h. verleimt, so daB im Sinne der
Biegebeanspruchung homogene Kdrper entstehen,
die ihre Dimension hinsichtlich der Materialstérke
bei der Biegebeanspruchung beibehalten.

Bei einem beliebigen Lasteingriff biegt sich bei
diesen konventionellen und bekannten Federleisten
auch dann die Leistenmitte mehr durch als die
Stelle der Lastberlihrung und fihrt zur Kuhlenbil-
dung neben dem Ruhenden, wenn die Kraft auer-
halb der Leistenmitte angreift. Durch aufwendige
Matratzen hat man versucht, diesen Nachteil zu
vermeiden.

Aus dem DE-GM 85 02 892 ist eine Kunststoff-
Federleiste flir Auflagen von Polstern, insbesonde-
re Matraizen bekannt, die eine ebene Unterseite
und eine von ihrer Quermittelebene zu ihren beiden
Enden hin abnehmende H8he aufweist. Diese Fe-
derleiste besteht volistindig aus Kunststoff und
auch bei dieser Federleiste sind Obergurt und Un-
tergurt Uber Zwischenstege schubfest miteinander
verbunden, so daB die angestrebte Homogenitit
nicht erreicht wird.

Das DE-GM- 76 21 595 beschreibt eine Feder-
leiste aus Furnierholzlagen, wobei im mittieren Be-
reich zusitzliche Holzlamellen fest eingesetzt sind,
die die bei l&ngerem Gebrauch auftretenden uner-
wiinschten, nach unten gerichteten, h8ufig bleiben-
den Verfor mungen vermeiden sollen. Auch hier
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sind alle Furnierholzlagen fest miteinander verleimt
und damit schubfest miteinander verbunden und
die Leiste hilt stets ihre Dimension hinsichtlich der
Materialstdrke bei.

Aus dem DE-GM 79 30 103 ist eine Federleiste
flr einen Bett- oder Lattenrost bekannt, die aus
einer oberen und einer unteren in Leistenldngsrich-
tung verlaufenden Armierungsschicht aus in Kunst-
stoff gebundenen Glasfasern, Karbonfasern od. dgl.
besteht. Diese beiden Armierungsschichten sind
Uiber eine Schaumstoffschicht miteinander verbun-
den. Die bekannte Federleiste ist liber ihre ganze
Linge gleichbleibend ausgebildet und weist damit
Uiber die Leistenldngsachse gesehen bei Belastung
keine Homogenitdt auf, d.h. die Schichten k&nnen
sich bei Belastung und damit bei Durchbiegung
gegeneinander verschieben. Die obere und untere
Armierungsschicht sind nicht schubfest miteinander
verbunden.

In der gattungsbildenden CH-PS 650 911 wird
ein "LAtt" aus durch Leimung miteinander verbun-
denen Holzschichten vorgeschlagen, bei welchem
in der unten liegende Zugzone mindestens eine
zwischen 0,15 mm - 0,5 mm starke Gummieiniage
mit den anliegenden Hoizschichten verleimt ist.
Hierdurch soll das "L&ttli" sowohl dauerfest wer-
den, d.h. eine grofe Wechselfestigkeit aufweisen
und gleichzeitig im Verhalten weicher, d.h. in der
Auflage angenehmer werden. Erreicht wird dies
dadurch, daB sich der obere, aus Holz bestehende
Trégerteil gegen den unteren aus Holz bestehen-
den Trégerteil bei aufwirkender Last im Bereich der
Gummieinlage elastisch verschieben kann. Ob-
gleich die beiden Holztrdgerteiie liber die Gummi-
einlage miteinander verleimt sind, kdnnen sie sich
gegeneinander verschieben. Sie sind also nicht
schubfest miteinander verbunden.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Federleiste zu schaffen, die ein m&glichst homoge-
nes Federungsverhalten Uber ihre L&nge gesehen -
wenigstens im mittleren Bereich - aufweist.

Diese der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe
wird durch die Lehre des Hauptanspruches geldst.

Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unter-
anspriichen eridutert.

Mit anderen Worien ausgedriickt, besteht die
erfindungsgeméBe Federleiste aus einem Obergurt
und einem Untergurt, wobei die beiden Gurte je-
weils flir sich aus miteinander fest verleimten Fur-
nierholzschichten bestehen. Der Schubverbund
zwischen Obergurt und Untergurt ist im mittleren
Bereich - von den Endbereichen der Federleiste
abgesehen - aufgehoben, so daB sich Obergurt und
Untergurt im Mittelbersich getrennt voneinander
bewegen kdnnen. AuBerdem ist in diesem Bereich



3 EP 0 397 978 A1 4

zwischen Obergurt und Untergurt eine volumenela-
stische Masse als elastische Schicht eingefilit, die
Obergurt und Untergurt dann, wenn keine Bela-
stung erfolgt, in einen bestimmten definierien Ab-
stand voneinander hilt. Darliber hinaus weist diese
elastische Schicht vorteilhafterweise zusitzlich das
Merkmal auf, daB ihre Dicke zur Leistenmitte hin
stufenlos oder in Stufen zunimmt und zu den En-
den der Leiste hin abnimmt. Die elastische Schicht
ist mit der Unterseite des Obergurtes und mit der
Oberseite des Untergurtes fest verleimt,

Bei Orilichem Lastangriff wird der Raum zwi-
schen Obergurt und Untergurt infolge der Volume-
nelastizitdt der elastischen Schicht zusammenge-
drlckt, so daB sich die statische HShe verdndert
und der Triger an dieser Stelle nachgiebiger wird
und die Belastung durch Srtliche Verformung erfol-
gen kann, ohne daB der Tréager, d.h. die Federlei-
ste, sich in ihrer ganzen Lange durchbiegt. Bei der
neuen Leiste gibt im wesentlichen nur der belastete
Teil nach. Dies hat den groBen Vorteil, daf nur
relativ diinne Matratzen eingesetzt zu werden brau-
chen.

Als elastische Schicht wird ein Schaumstoff
aus natlirlichem oder synthetischem Werkstoff ein-
gesetzt und vorzugsweise wird gemif der Erfin-
dung vorgeschlagen, daB der volumenelastische
Werkstoff, der natlirlich auch formelastisch sein
muB, ein Polyurethan ist. Polyurethanelastomere
sind hochmolekulare organische Werkstoffe, die die
charakteristischen elastischen Eigenschaften des
natiirlichen oder synthetischen Kautschuks besit-
zen. Polyurethanschaum ist im weiten Bereich in
der Technik bekannt als Polstermaterial, Isolierma-
terial und auch in der Medizin als Watteersatz.

Dieser erfindungsgemiB eingesetzte Polyureth-
anschaum hat eine geringe Steifigkeit, ist volume-
nelastisch und seine Rlckprallelastizitdt ist ge-
démpft. Bei Nachlassen der Spannung stellt sich
die urspriingliche Dimension voll wieder ein, wobei
aber hierzu ldngere Zeit bendtigt wird, d.h. es wird
die angestrebte Schwingungsddmpfung bewirkt.

Die neue Federleiste hat den wesentlichen Vor-
teil, daB sie in ihrem Federungsverhalten {iber den
Lastweg gestaltbar ist.

Ein Ausfihrungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der Zeichnung erldutert. Die
Zeichnung zeigt in

Fig. 1 schaubildlich eine Federleiste mit La-
gerbdckchen und Rostrahmenteilen, in

Fig. 2 in groBerem Mapstab einen Ausschnitt
aus dem mittleren Bereich der Federleiste, in

Fig. 3 ebenfalls in gréBerem Mafstab einen
Ausschnitt aus dem Ubergangsbereich vom mittle-
ren Bereich zum Endbereich der Federleiste, in

Fig. 4 ein Last-Wegdiagramm flir eine nur
aus miteinander verleimten Holzfurnieren bestehen-
de Federleiste und in
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Fig. 5 ein Last-Wegdiagramm fir die erfin-
dungsgeméBe Federleiste.

In Fig. 1 ist eine Federleiste 1 dargestellt, die
mittels Lagerb&ckchen 2 und 3 auf Rostrahmentei-
len 4 festgelegt werden kann, wobei die Lager-
bdckchen 2 und 3 nur als Ausflihrungsbeispiele
dargestellt sind. Im Einsatzfall der neuen Federlei-
ste werden vorzugsweise in besonderer Weise ge-
staltete Lagerb&ckchen Anwendung finden.

Die Federieiste 1 weist Endbereiche 5 und 8
auf. Die Federleiste 1 ist aus einem Obergurt 12
und einem Untergurt 14 aufgebaut, zwischen wel-
chen sich eine elastische Schicht 11 befindet.
Obergurt 12 und Untergurt 14 bestehen jeweils aus
Furnierholzschich ten 8, die nach oben bzw. nach
unten hin durch einen Kunstharzfilm 9 oberflichen-
vergiitet sein kSnnen. Im dargesteliten Ausflh-
rungsbeispiel ist im Obergurt 12 unmittelbar vor
seiner untersten Furnierholzschicht 1 eine feuchtig-
keitsundurchldssige Duroplastschicht 10 eingesetzt,
die mindestens in Querrichtung der Furnierholz-
schichten 8 schub- und zugfest ausgebildet ist und
dabei mdglichst nahe der neutralen Faser des
Obergurtes 12 angeordnet ist.

im Endbereich 5 und 6 sind Obergurt 12 und
Untergurt 14 fest miteinander verleimt in gleicher
Weise wie die einzelnen Furnierholzschichten 8
miteinander verleimt und verpreft sind. In dem
nicht verleimten Bereich zwischen Obergurt 12 und
Untergurt 14 ist die elastische Schicht 11 einge-
setzt, die vorzugsweise aus einem Polyurethan-
schaum besteht und volumenelastisch ist, d.h. sich
elastich zusammenpressen 138t. Die Dicke dieser
elastischen Schicht 11 ist so gestaltet, daB die
Dicke d in der Leistenmitie 7 gr&Ber ist als in den
Endbereichen 5, 6, d.h. die elastische Schicht 11
J4uft in ihren Endbereichen zu einer Dicke d = 0
aus, wihrend im mittleren Bereich die Dicke d
relativ erheblich ist. Bei dem dargestellten Ausfiih-
rungsbeispiel ist der Ubergang von der Mitte 7 zu
den Endbereichen 5 und 6 stufenlos. Durch diese
volumenelastische Schaumstoffschicht wird Ober-
gurt 12 und Untergurt 14 dann, wenn keine Bela-
stung erfolgt, in definiertem Abstand voneinander
gehalten und der Schubverbund zwischen Obergurt
12 und Untergurt 14 ist aufgehoben, so daB sich
Obergurt 12 und Untergurt 14 im mittleren Bereich
getrennt voneinander bewegen kdnnen.

Fig. 4 zeigt das Federverhalten einer reinen
Furnierholzleiste und es ist erkennbar, daB dieses
Federverhalten linear ist.

Fig. 5 zeigt das Federverhalten einer aus Ober-
gurt 12 und Untergurt 14 und elastischer Schicht
11 aufgebauten Federleiste und es ist erkennbar,
daB die so gestaliete Federleiste zu Beginn der
Belastung relativ wenig nachgibt, dann aber, wenn
die elastische Schicht 11 zusammengeprefit ist,
nachgiebiger wird.
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Bei Orilichem Lastangriff wird Obergurt 12 und
Untergurt 14 infolge der Elastizitit der elastischen
Schicht 11 zusammengedriickt, so daB sich die
statische HGhe verdndert und die Federleiste an
dieser Stelle nachgeben wird und die Belastung 5
durch Grtliche Verformung erfolgen kann, ochne daf
sich die Federleiste 1 in ihrer ganzen Ldnge durch-
biegt.

Durch diese Ausbildung wird eine Federleiste 1
geschaffen, die sich homogener als die bisherigen 10
Federleisten verh3lt und die, unabhdngig in wel-
chem Bereich eine Belastung auf die Federleiste
ausgelibt wird, zu einer gleichstarken Durchbie-
gung Uber die ganze Linge der Federleiste fiihrt.
AufBerdem wird das Nachschwingen der Federleiste 15
erheblich verringert.

Anspriiche
20

1. Federleiste flir einen Lattenrost flir Sitz-
und/oder Liegemdbel , die aus mehreren miteinan-
der verleimten und verpreften Furnierholzschichten
und einer zwischen den Furnierholzschichten ange-
ordneten und mit diesen verleimten elastischen 25
Schicht besteht, dadurch gekennzeichnet, daf

a) die elastische Schicht (11) aus einem
volumenelastischen Werkstoff besteht,

b) die Dicke (d) der elastischen Schicht (11)
zur Leistenmitte (7) hin zunimmt, 30

¢} in Lingsachse der Federleiste (1) gese-
hen in den beiden Endbereichen (5, 6) der Feder-
leiste (1) die Furnierholzschichten (8) ohne Zwi-
schenschaltung der elastischen Schicht {11) mitein-
ander verleimt sind. 35

2. Federleiste nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die ohne Zwischenschaltung der
elastischen Schicht (11) miteinander verleimten
Endbereiche (5, 8) der Federleiste (1) jeweils etwa
10 % der Gesamtildnge der Federleiste (1) betra- 40
gen.

3. Federleiste nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daB der volumenelastische
Werkstoff der elastischen Schicht (11) durch einen
Schaumstoff aus natlirlichen oder synthetischen 45
Werkstoffen geildet ist.

4. Federleiste nach Anspruch 3, dadurch ge-
kenn zeichnet, daB der volumenelastische Werk-
Stoff aus einem Polyurethanschaum besteht.

50
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