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@ Schmiermittel fiir die Zlige von Posaunen oder dgl. Musikinstrumenten.

@ Es wird ein Schmiermittel flir die Zlige von
Posaunen oder dgl. Musikinstrumenten beschrieben.
Das Schmiermittel umfaBt zwei in der angegebenen
Reihenfolge nacheinander auf den entsprechenden
Zug aufzubringende Komponenten, ndmlich Silicon&!
und wissrige Seifenldsung. Hiermit 148t sich ein
fester Schmierfilm ausbilden, der eine besonders
lange Lebensdauer aufweist und nicht zur Nesterbil-
dung neigt.
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Die vorliegende Erfindung betrifft ein Schmier-
mittel flir die Zige von Posaunen oder dgl. Musik-
instrumenten.

Um eine einwandireie Gleitbewegung der Po-
saunenzlige zu erreichen, missen diese ge-
schmiert werden. Flr diesen Zweck hat man bisher
Fettprdparate, beispielsweise auf Vaseline-Basis,
verwendet. Diese Schmiermittel haben jedoch eine
Reihe von Nachteilen. So ist die Gefahr groB, daB
sich am Zug Fettnester bilden, die ein einwandfrei-
es Laufen des Zuges behindern. Dariiberhinaus
bleibt die Schmierféhigkeit nur Uber einen relaiv
kurzen Zeitraum erhalten, so daB der sich bildende
Schmierfilm h&ufig erneuert werden muB. SchlieB-
lich besteht die Gefahr, daB ein derartiger Schmier-
film bei Nichigebrauch der Posaune relativ rasch
hidrtet, so daB aufwendige Reinigungsarbeiten in
relativ kurzen Zeitspannen erforderlich sind.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Schmiermittel der angegebenen Art zu schaffen,
das im aufgetragenen Zustand eine besonders lan-
ge Schmierfahigkeit besitzt und nicht zur Nesterbil-
dung neigt.

Diese Aufgabe wird erfindungsgem&s durch ein
Schmiermittel geldst, das zwei in der angegebenen
Reihenfolge nacheinander auf den entsprechenden
Zug aufzubringende Komponenten umfaft, ndmlich

(a) Silicondl;
(b) wissrige Seifenldsung.

Das erfindungsgeméBe Zweikomponentensy-
stem flihrt, wenn es in der angegebenen Reihenfol-
ge aufgebracht wird, d.h. zuerst das Silicon8! und
danach die wissrige Seifenldsung, auf dem gebil-
deten Olfilm zu einem festen Schmierfilm, dessen
Gleitwirkung besonders lang erhalten bleibt und
diesbezliglich dem eingangs erwdhnten Stand der
Technik Uberlegen ist. Darliberhinaus neigt das er-
findungsgemiBe Mittel im aufgebrachten Zustand
nicht zur Nesterbildung, d.h. es entstehen keine
Srilichen Ansammlungen des Mittels, die eine
mégliche Bremsung des zugehdrigen Zuges her-
beifihren kdnnen. Das erfindungsgemife Mittel
hdrtet auch nicht so schnell wie entsprechende
Préparate auf Fett-Basis.

Das erfindungsgeméBe Mittel wird insbesonde-

re in der folgenden Weise aufgebracht:
Vor dem Aufbringen des Mittels wird der entspre-
chende Posauneninnenzug von altem Fett befreit,
und der AuBenzug wird ebenfalls sorgféliig gerei-
nigt. Danach wird das Silicond! auf die Schuhe des
Innenzuges aufgetragen. Das Silicondl wird dann
gleichméBig verteilt, beispielsweise durch Aufzie-
hen des AuBenzuges und griindliches Hin- und
Herbewegen desselben.

Es wird dann die wéissrige Seifenldsung auf
den Silicondlfilm aufgebracht, am besten so, daB
sie auf das obere Ende des Zuges gegeben wird
und von diesem auf dem SiliconSifilm herunterlduft.
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Es folgt eine griindliche Verteilung der Seifenls-
sung, beispielsweise ebenfalls durch Zugbewegun-
gen.

Besonders gute Ergebnisse werden erzielt,
wenn das Silicon8! und die Seifenldsung im Ver-
hélinis 1 : 10 - 20 aufgebracht werden. So wird
beispielsweise ein Tropfen Silicond! als Basis auf
den Innenzug aufgebracht und auf diesem gleich-
méBig verteilt, wonach eine etwa 10 - 20 Tropfen
entsprechende Menge der wissrigen SeifeniGsung
auf den Silicondlfilm aufgebracht und auf diesem
ebenfalls gleichmaBig verteilt wird.

Neben den vorstehend aufgezeigten Vorteilen,
die durch das erfindungsgemdB ausgebildete
Schmiermittel erzielbar sind, wie beispielsweise be-
sonders langer Erhalt der Schmierfhigkeit, kein
schneller Verlust des Schmiermittels, keine Nester-
bildung und damit Bremsung des Zuges, besiizt
das erfindungsgeméBe Mittel auch eine besonders
gute korrosionsverhindernde Wirkung.

Es wird vorzugsweise ein Silicondl verwendst,
das eine Viskositdt von 3 - 20 mm? s~ (cSt) bei
25° C aufweist. Bei dem mit besonders guten
Ergebnissen verwendeten Silicond! handelt es sich
um ein linearpolymeres Dimethylsiloxan. Ein sol-
ches Silicondl ist im Handel unter der Bezeichnung
Baystlone-Ol M erhiltlich und wird von der Firma
Bayer AG, Leverkusen produziert.

Die wissrige Seifenlésung enthélt zweckmagi-
gerweise geldste Feinseife. Diese Seifen zeichnen
sich durch einen hohen Gehalt an reinsten Fetten
(Prefitalg, Olivendl u. dgl .) aus. Sie sind flir den
erfindungsgemifen Einsatzzweck besser geeignet
als feste Seifen (Kernseifen), die einen geringeren
Fetigehalt besitzen. Die Art der verwendeten Fein-
seife ist nicht kritisch; es k&nnen handelsilibliche
Seifen verwendet werden.

Was die Konzentration der wéssrigen Seifen!&-
sung anbetrifft, so hat sich gezeigt, daB mit einer
Konzentration von 125 g Seife pro 6 - 7 lit Wasser
besonders gute Ergebnisse erzielt werden.

In Weiterbildung der Erfindung enthdlt das
Schmiermittel als dritte Komponente Wasser, das
nach der ersten und zweiten Komponente als
Sprithnebe!l auf den Zug aufgebracht wird. Das
aufgebrachte Wasser wirkt hierbei als Gleitverstir-
ker. Die enisprechende, aufzubringende Wasser-
menge ist in Abhdngigkeit von den jeweiligen Ver-
héltnissen individuell zu bestimmen. Bei Bedarf ist
ein entsprechender Spriihvorgang zu wiederholen.

Es versteht sich, daB sich jeder Posaunenzug
konstruktions- und gebrauchsbedingt anders ver-
hélt. Insofern muB die optimale Dosierung des er-
findungsgeméBen Schmiermittels (einschlieBlich
der Dosierung der Einzelkomponeten) fiir den je-
weiligen Zug individuell ermittelt werden. Die vor-
stehend angegebenen Vehéliniswerte k&nnen da-
her nur den duBeren Rahmen flr den Einsaiz des
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erfindungsgeméBen Mittels abstecken.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausflhrungsbeispiels im einzelnen erldutert.

Zuerst wurde ein Innenzug einer Posaune mit
einem herkdmmilichen Vassline-Priparat behandelt.
Vor dem Aufbringen des Priparates wurde der
Innenzug mit einem Papiertaschentuch und Feuer-
zeugbenzin von altem Fett befreit. Der Aufienzug
wurde mit einer Reinigungsstange, die mit Ver-
bandmull umwickelt war, sorgféltig gereinigt.

Auf die Schuhe des Innenzuges wurde dann
eine solche Menge Vaseline aufgebracht, daB nach
dem Aufziehen des AuBenzuges und dem griindli-
chen Hin- und Herbewegen desselben der innen-
zug mit einem gleichmiBigen Vaseline-Film be-
deckt war.

Die auf diese Weise geschmierte Posaune wur-
de dann einem zweistlindigen Gebrauch ausge-
setzt. Danach wurde eine Auswertung vorgenom-
men. Es wurde festgestellt, daB die Vaseline nahe-
zu vollstdndig verbraucht worden war, d.h. es war
kein gleichmé&Biger Gleitfilm mehr vorhanden. Dar-
Uberhinaus hatten sich Fettnester gebildet, so daB
sich ein "Hingen" des Zuges einstellte.

Die gleiche Posaune wurde dann einem Reini-
gungsvorgang unterzogen, wobei der entsprechen-
de Innenzug in der vorstehend beschriebenen Wei-
se von Fett befreit und der dazugehdrige AuBenzug
wie vorstehend beschrieben gereinigt wurde. Dann
wurde ein Tropfen Silicondl (Dimethylsiloxan mit
einer Viskositdt von 10 mm2 s~ (cSt) (bei 25° C)
(Baysilone-Ol M 10) auf die Schuhe des Innenzu-
ges aufgetragen. Der Aufienzug wurde aufgezogen
und griindlich hin- und herbewegt.

Dann wurden 10 Tropfen einer wisstigen Sei-
fenldsung (125 g handelsiibliche Feinseife pro 6 lit
Wasser) auf den Innenzug aufgetragen, und zwar
derart, da8 sie von oben nach unten am Innenzug
ca. 10 cm auf dem aufgebrachien Silicon&ifilm
herunterlief. Dann wurde die Seifenldsung durch
Zugbewegungen griindlich verteilt.

SchlieBlich wurde mit einer Spriihflasche Was-
ser aufgespriiht, um einen gleitverstérkenden Effekt
zu erreichen.

Bei der Auswertung ergab sich, daB der Gleit-
film nach 2 h Gebrauch der Posaune noch gut
erhalten war. Es hatten sich keine Nester gebildet.
Die Posaune konnte weitere 2 h in Gebrauch ge-
nommen werden, chne daB sich Behinderungen
der Gleitbewegung einstellten. Die Lebensdauer
des Schmierfiimes betrug hierbei etwa 4 h, d.h.
etwa doppelt so lang wie der Film des herkdmmii-
chen Vaseline-Préparates.

Patentanspriiche

1. Schmiermittel flir die Ziige von Posaunen oder
dgl. Musikinstrumenten, dadurch gekennzeich-
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net, daB es zwei in der angegebenen Reihen-
folge nacheinander auf den entsprechenden
Zug aufzubringende Komponenten umfaft,
ndmlich

(a) Silicond;

(b) wissrige Seifenldsung.

Schmiermittel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB das Silicondl und die Sei-
fenlésung im Verhdltnis 1 : 10 - 20 aufgebracht
werden.

Schmiermittel nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daB es bei dem Silico-
nd! um ein linearpolymeres Dimethylsiloxan
handelt.

Schmiermittel nach einem der vorangehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das
Silicond! eine Viskositdt von 3 - 20 mm? s’
(cSt) bei 25° C besitzt.

Schmiermittel nach einem der vorangehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die
wissrige Seifenidsung gelSste Feinseife ent-
halt.

Schmiermittel nach einem der vorangehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die
wissrige Seifenldsung eine Konzentration von
125 g Seife pro 6 - 7 lit Wasser besitzt.

Schmiermittel nach einem der vorangehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daf es
als dritte Komponente Wasser enthdli, das
nach der ersten und zweiten Komponente als
Sprihnebel auf den Zug aufgebracht wird.
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