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) Schleifkérper.

@ Ein Schleifkdrper mit einer Matrix aus einem Bindemittel (1), Schleifkorn (2) und Flllstoffen. Die Matrix, die

eine Shore-Harte von zwischen D 35 bis
pordsen Konglomeraten (3) versehen.

D 95, vorzugsweise D 70 bis D 80 aufweist, ist mit Verflillungen aus
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Die Erfindung bezieht sich auf einen Schleifkdrper mit einer Matrix aus einem Bindemittel, Schleifkorn
und fallweise Flllstoffen.

Aufgabe der Erfindung ist es, einen derartigen Schleitk&rper dahingehend zu verbessern, daB er bei im
wesentlichen unverdnderter Standzeit einen kiihleren Schliff erm&glicht.

Insbesondere wenn gehérteter Stahl geschliffen werden muB, ist es wichtig, daB ein Brennen der
Schleifscheibe verhindert wird, da sonst Gefligeverdnderungen im Werkstlick auftreten.

Beispiele flr derartige Werkstiicke sind Messerklingen, Werkzeuge und Injektionsnadeln.

Eine Md&glichkeit zur Bearbeitung von derartigen Werkstiicken ist der Einsatz von por&sen Schleifkdr-
pern. Allerdings tritt dabei der Nachteil eines erhOhten VerschleiBes auf, der durch das h3ufige Schleifen
von Kanten, z. B. beim Schleifen von Messerklingen hervorgerufen wird.

Die erfindungsgemiBe Aufgabe wird dadurch geldst, daB die Matrix, die eine Shore-Hirte von zwischen
D 35 bis D 95, vorzugsweise D 70 bis D 80 aufweist mit Verflillungen aus por&sen Konglomeraten versehen
ist.

Durch die pordsen Konglomerate wird das Kihimittel besser mitgenommen, wodurch der kilhlere Schiliff
erreicht wird. Dennoch wird die Festigkeit der Scheibe nicht herabgesetzt und deren Verschleifl nicht
erhdht.

Vorteilhaft sind die Verflllungen aus elastischem Material. Die elastischen Konglomerate haben sich als
schwingungsddmpfend erwiesen, wodurch fallweise die Standzeit des SchleitkGrpers verlangert wird, eine
bessere Oberflache erreicht und vor allem das Brennverhalten des Schieifwerkzeuges deutlich verbessert
wird.

Ein AusflUhrungsbeispiel der Erfindung sieht vor, daB die por&sen Konglomerate von Polyurethan
Konglomeraten gebildet werden.

Der Schieifeffekt des Schleifkbrpers kann dadurch verbessert werden, daB den por&sen Konglomeraten
Schlieifkorn mit einer Korngr6Be von 3 my (1200 mesh) bis 2000 my (10 mesh) beigegeben ist.

Der Porenraum der Konglomerate betrdgt zwischen 5 bis 90 Vol.%, vorzugsweise ca. 50 Vol.%.

Das den por&sen Konglomeraten beigefligte Schleifkorn wird vorteilhaft von Korund oder Siliziumkarbid
gebildet.

Den por&sen Konglomeraten k&nnen weiter noch Filistoffe, wie z. B. Kreide beigegeben werden.

Die Grb6Be der porSsen Konglomerate liegt vorteilhaft zwischen 2 mm und 100 mm (Linge bzw.
Durchmesser).

Ein weiteres Ausflihrungsbeispiel der Erfindung sieht vor, daB die pordsen Konglomerate 1 bis 60 Gew.
%, vorzugsweise 20 bis 25 Gew. % des SchleifkGrpers ausmachen.

Nachfolgend wird ein Ausflihrungsbeispiel der Erfindung anhand der Figuren der beiliegenden Zeich-
nung beschrieben.

Die. Fig. 1 zeigt schematisch einen erfindungsgeméBen Schleifkdrper und die Fig. 2 zeigt den
Ausschnitt der Fig. 1.

Der erfindungsgemaBe SchleifkGrper besteht aus einer Matrix 1, deren Bindemittel in herkOmmlicher
Weise von einem Epoxid, einem ungesittigten Polyester, einer mineralischen Bindung, einer Magnesitbin-
dung oder auch von einem hart eingestellten Polyurethan gebildet wird. Die Maitrix 1 ist relativ hart und
weist im Ausflihrungsbeispiel eine Shore-Harte von D 75 auf.

In der Matrix 1 befinden sich Schleifkdrner 2 und herkEmmliche Fillstoffe.

ErfindungsgemiB sind in die Matrix 1 por&se Konglomerate 3 eingebettet.

Nachfolgend folgt die Rezeptur eines Ausflihrungsbeispieles der Erfindung.

Bei den Prozentangaben handelt es sich, wenn nicht anders angefiihrt, um Gewichtsprozente.

Matrix 1:
Bindemittel, Epoxid mit aminischen Harter 32 %
Schleifkorn 2, Edelkorund weiB 50 %
Fulistoff (Kryolith) 8 %
pordse Konglomerate 3 10 %
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Aufbau der Konglomerate 3:

Bindemittel; Polyurethan 33 %
Schleifkorn; Siliziumkarbid mit einer Korngr&Be von 149 my (100 mesh) | 67 %
Porenraum 40 Vol.%

Herstellbeispiel fiir porose Konglomerate

Zu 24 Gew.Teilen einer Mischung aus Polyolen, tertidrem Amin und Wasser, mit der OH-Zahl 150,
werden
9 Gew.Teile Isocyanat auf Basis Diphenylmethan (MDI) sowie
67 Gew.Teile Schlieifkorn, Basis Siliciumkarbid mit der KorngréBe 149 my (100) mesh zugegeben und nach
Homogenisierung in Plattenformen vergossen.
Man erhilt nach zweitdgiger Aushirtung bei Raumtemperatur Polyurethanplatten mit folgenden Kennwerten:
SHA ca. 50-70
Dichte ca. 1.15
Porenraum ca. 40 Vol%
Diese werden zu Stlicken mit einem mittleren Durchmesser von ca. 20 mm gebrochen und als porfse
Konglomerate eingesetzt.

I Herstellbeispiel fiir verfiillte Schleifkorper

Zu 23 Gew.Teilen eines vorformulierten Epoxydharzes mit dem EP-Wert 0.52 werden
9 Gew.Teile eines Polyamins mit der H-aktiv Aquivalentmasse 75
50 Gew.Teile Edelkorund weiB, Korngr6Be 177 my (80 mesh)
8 Gew.Teile Kryolith
sowie 10 Gew.Teile Konglomerate laut vorstehendem Herstellbeispiel zugegeben und homogenisiert.
AnschlieBend wurde die Schleifmasse in entsprechende Formen vergossen und die Schleifkdrper 10
Stunden bei Raumtemperatur ausgehirtet. Nach der Entformung wurden die SchlieifkGrper mittels her-
kémmlicher Einrichtungen nachbearbeitet (Rundrichten, Bohrungsdrehen usw.).
Diese Schlieitkdrper kdnnen zum Schleifen von Messerklingen eingesetzt werden.

Il. Herstellbeispiel fir verfiilite Schleifkorper

Herstellung analog Beispiel I,

jedoch werden

14 Gew.Teile Epoxydharz EP-Wert 0.58

4 Gew.Teile eines Polyamins H-aktiv Aquivalent 50

60 Gew.Teile einer Mischung aus Normalkorund und Edelkorund weiB, Korngr&Be 500 my (36 mesh)

8 Gew.Teile Kryolith und

14 Gew.Teile Konglomerate 3 - siehe Herstellbeispiel Konglomerate - verwendet.
Schlieitk6rper nach obiger Rezeptur eignen sich zum Schleifen von Spiralfederenden, Ventilen, Kugellager-
ringen u.a.

lll. Herstellbeispiel fur verfiilite Schlieifkorper

Zu 27 Gew.Teilen einer Mischung eines Polyesters (Basis 0-Phtalsdure, Maleinsdure, 1,2-Propylengly-
kol 67 % in Styrol) mit 0.1 % Dimetylanilin und 3 % Benzoylperoxyd 50 %ig werden 10 Gew.Teile
Konglomerat 3 - siehe Herstellbeispiel - zugemischt und vergossen.

63 % Siliziumkarbid 149 my (100 mesh)

Hirtung: 2 Tage bei Raumtemperatur

Schlieiftkdrper obiger Zusammensetzung eignen sich zum Schleifen sehr dlinner Teile, wie Gemlisemesser,
Tortenschaufeln, Bleche usw.

Patentanspriiche
1. SchleifkGrper mit einer Matrix aus einem Bindemittel, Schleifkorn und fallweise Fllistoffen, dadurch
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gekennzeichnet, daB die Matrix, die eine Shore-Harte von zwischen D 35 bis D 95, vorzugsweise D 70
bis D 80 aufweist mit Verfillungen aus por&sen Konglomeraten (3) versehen ist.

Schieitkérper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die pordsen Konglomerate (3) aus
elastischem Material sind.

Schleiftkdrper nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die por6sen Konglomerate (3) von
Polyurethan-Konglomeraten gebildet werden.

Schieitkérper nach mindestens einem der Ansprliche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB den
pordsen Konglomeraten (3) Schieifkorn mit einer Korngr&Be von 3 my bis 2000 my beigegeben ist.

Schieiftkdrper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Porenraum der por&sen Konglomera-
te (3) zwischen 5 bis 90 % vorzugsweise ca. 50 % des Volumens betragt.

Schlieitk6rper nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB das Schleifkorn Korund und/oder Silizi-
umkarbid und/oder Schmirgel und/oder Granat ist.

Schieitkérper nach mindestens einem der Ansprliche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB den
pordsen Konglomeraten (3) Flllstoffe z. B. Kreide beigegeben sind.

Schlieitk6rper nach mindestens einem der Ansprliche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Grdfe
der por&sen Konglomerate (3) zwischen 2 mm und 100 mm liegt.

Schieitk6rper nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB die
pordsen Konglomerate (3) 1 bis 60 Gew. %, vorzugsweise 20 bis 25 Gew. % des SchlieitkGrpers
ausmachen.
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Fig. 1
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