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@ Verkleidung fiir Stahlbetonaussenflachen.

@ Die Erfindung betrifft eine Verkleidung fiir gerei-
nigtem Rauchgas exponierte Stahlbetonflichen 2,
2a, insbesondere AuBenflichen des Miindungsbe-
reichs von Stahlbetonschornsteinen, bestehend aus
mindestens einem an der Stahlbetonfliche 2, 2a
mittels Haltemitteln 7, 7a, 8, 8a befestigten Umklei-
dungselement 3, 3a, 3b. Zur Verbesserung des kor-

rosionshemmenden Verhaltens ist erfindungsgemiB
vorgesehen, daB das die Stahlbetonflichen 2, 2a
dichtend bedeckende und aus einem «-Olefin Hoch-
polymer bestehende Umkleidungselement 3, 3a, 3b
Uberlappungsbereiche 4 zu zumindest einem be-
nachbarten Umkleidungselement 3, 3a, 3b unter Ab-
deckung der Haltemittel 7, 7a, 8, 8a aufweist.
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Die Erfindung betrifft eine Verkleidung fir ger-
einigtem Rauchgas exponierte Stahlbetonflachen,
insbesondere AuBenflichen des Miindungsbereichs
von Stahlbetonschornsteinen, bestehend aus meh-
reren, die Fliche dichtend bedeckenden Umklei-
dungselementen aus Kunststoff, in deren Uberlap-
pungsbereichen Haltemittel zur Befestigung der
Umkleidungselemente an der Fldche vorgesehen
sind.

Stahlbetonfldchen, die gereinigten Rauchgasen
ausgesetzt sind, zeigen hiufig starke Betonkorro-
sionserscheinungen. Dies rlihrt daher, daB Rauch-
gase, welche aus Rauchgasentschwefelungsanla-
gen bzw. Entstickungsanlagen austreten, im Unter-
schied zu den ungereinigten Rauchgasen um etwa
45 bis 70 Grad niedrigere Temperaturen aufweisen,
wobei Temperaturen zwischen 75 °C und 95 °C
Ublich sind. Aufgrund der niedrigeren Temperatur
aber des hdheren Sattigungsgrades der gereinig-
ten Rauchgase kondensieren diese, insbesondere
bei Kilte und Inversionswetterlagen, an den Fl3-
chen, die diesen ausgesetzt sind. Solche Fl4chen
sind beispielsweise die StahlbetonauBenflachen im
Miindungsbereich von Schornsteinen von Kraftwer-
ken. Die durch die Kondensation gebildete Schwe-
felsdure ist sehr aggressiv und flihrt zu Korrosions-
erscheinungen am Stahlbeton.

Zum Schutz vor Betonkorrosionen ist es be-
kannt, die den Rauchgasen exponierten Stahlbeton-
flachen mit einer Schutzschicht zu versehen. Diese
Schutzschicht wird durch einen Schutzanstrich auf
die Flachen aufgetragen. Aufgrund von Tempera-
turschwankungen bilden sich jedoch in diesen
Schutzanstrichen Haarrisse, durch die der schwe-
felhaltige Feuchtigkeitsfilm dringen kann und den
Schutzanstrich aufsprengt. Hierdurch blattert der
Schutzanstrich ab und die Stahlbetonfliche wird
zum einen unansehnlich und zum anderen ist sie
nun wieder voll der Korrosion ausgesetzt.

Aus der DE-OS 3604145 ist eine Verkleidung
flr einen auf einem Geb&udedach hochstehenden
Schornsteinkopf bekannt, die in Form einer
Schachtumkleidung ausgefiihrt ist. Um bei der
Montage der Verkleidung nur eine geringe Hubar-
beit durchfiihren zu muissen, setzt sich die bekann-
te Verkleidung aus mehreren sich ergdnzenden
Umkleidungselementen zusammen. Die Verbin-
dung zwischen dem oder den Umkleidungselemen-
ten und der verkleideten Fldche wird Uber Haltemit-
tel erreicht.

Will man eine solche Verkleidung fiir Stahlbe-
tonflaichen verwenden, welche gereinigtem Rauch-
gas exponiert sind, so ist es von Nachteil, daB die
Haltemittel bei der bekannten Verkleidung von au-
Ben frei zugdnglich sind, so daB diese ebenfalls
korrodieren kdnnen.

Eine andere Verkleidung ist aus dem Deut-
schen Gebrauchsmuster 7610724 bekannt. Diese
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Verkleidung ist flir Abgasvorrichtungen, insbeson-
dere Schornsteinen, vorgesehen und weist eine die
zu verkleidende Fldche umgebende ein- oder
mehrteilige Manschette aus witterungsbestdndigem
und wirmebestidndigem Kunststoff auf, welche die
zu verkleidende Flache v&llig umschlieBt. Der
Grund fir die umschlieBende Verkleidung besteht
darin, ein Eindringen von Regenwasser in den obe-
ren Bereich des Schornsteines zu verhindern, ohne
daB ein aufwendiges Ummauern, Verfugen oder
Verputzen des Schornsteines erforderlich ist.

Eine solche Verkleidung ist mit einem ver-
gleichsweise hohen Kostenaufwand verbunden, da
fir jeden einzelnen Schornstein eine passende
Manschette gefertigt werden muB.

Eine Schornsteinkopfverkleidung, die entspre-
chend den eingangs genannten Merkmalen aus
mehreren, die zu verkleidende Flache dichtend be-
deckenden Umkleidungselementen besteht, die
beispielsweise aus Kunststoff hergestellt werden
kénnen, ist aus der DE-OS 2436834 bekannt. Die
einzelnen Umkleidungselemente sind durch Halte-
mittel miteinander und an der zu verkleidenden
Flache befestigt.

Wenn diese bekannte Verkleidung einer ag-
gressiven Umgebung ausgesetzt wire, wiirden die
Haltemittel korrodieren und somit die Befestigung
ausfallen. Auch wiirde eine solche bekannte Ver-
kleidung insofern Nachteile aufweisen, als im Uber-
lappungsbereich der einzelnen Umkleidungsele-
mente aufgrund der nur unzureichenden Uberdek-
kung aggressive Flussigkeit in den Innenbereich
eindringen kann und somit zu Korrosionen flihrt.

Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrun-
de, eine Verkleidung zu schaffen, die dem Schutz
von gereinigtem Rauchgas exponierten Stahlbeton-
flichen dient und hinsichtlich ihrer Korrosionsbe-
stdndigkeit optimiert ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemiB dadurch
geldst, daB jedes Umkleidungselement aus zwei im
wesentlichen flichengleichen, h&hen- und seiten-
versetzt miteinander fldchig verbundenen an die zu
verkleidende Fliche angeformten Platten aus ei-
nem o-Olefin Hochpolymer besteht, wobei die un-
tere, der zu verkleidenden Fl&che benachbarte
Platte Eingriffsmittel flr ein Haltemittel aufweist,
welches von der oberen Platte des benachbarten
Umkleidungselementes dichtend Uberdeckt wird.
der oberen Platte des benachbarten Umkleidungs-
elementes dichtend Uberdeckt wird.

Die erfindungsgemiBe L&sung zeichnet sich
dadurch aus, daB eine geschlossene Kapselung der
zu verkleidenden Fldche entsteht, wobei auch die
Haltemittel eingekapselt sind. Die einzelnen flr die
Verkleidung verwendeten Umkleidungselemente
kdnnen dabei hinsichtlich ihrer GréBe beliebig ge-
wihlt werden, da sie in beliebiger Stlickzahl zur
Verkleidung zusammensetzbar sind. Vor dem Zu-
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sammenbau der Verkleidung kann dabei die Vor-
montage der Umkleidungselemente an einem zu-
ganglicheren Ort erfolgen, als es die Stahlbetonfl3-
chen, beispielsweise die Mindungsflichen von
Stahlbetonschornsteinen, in der Regel darstellen.
Dadurch, daB die Umkleidungselemente aus einem
a-Olefin Hochpolymer bestehen, sind sie kosten-
glinstig herzustellen und zeichnen sich besonders
durch eine gute Sdurebestidndigkeit aus. Die an-
sonsten bei Kunststoffen auftretenden Temperatur-
probleme entfallen hier aufgrund der gegeniiber
ungereinigtem Rauchgas herabgesetzten Austritts-
temperatur des Rauchgases nach der Reinigungs-
anlage. Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht
darin, daB die aus Kunststoff ausgeflihrten Umklei-
dungselemente A&sthetisch wesentlich anspruchs-
voller sind als die bisherigen Verkleidungen. Bei-
spielsweise k&nnen diese farblich noch weiter aus-
gestaltet werden.

Dariiber hinaus ist jedes einzelne Umklei-
dungselement als Verbundelement gestaltet, wel-
ches aus Platten besteht, die zwar zueinander
h&hen- und seitenversetzt angeordnet Uber mitein-
ander flichig verbunden sind, so daB sich jeweils
Uberlappungsbereiche ergeben. Die Uberlappungs-
bereiche sind zum einen derart dichtend miteinan-
der verbunden, daB die durch die einzelnen Um-
kleidungselemente gebildete Schutzfliche um die
zu verkleidende Stahlbetonflaiche durchgidngig kor-
rosionsgeschiitzt ist und zum anderen die Haltemit-
tel, die zur Befestigung der einzelnen Umklei-
dungselemente an der Stahlbetonfliche dienen,
ebenfalls korrosionsgeschiitzt im Uberdeckungsbe-
reich untergebracht sind. Mit dieser speziellen Ge-
staltung der Umkleidungselemente sind also nicht
nur die Flachen als solche korrosionsgeschitzt
sondern auch die besonders anfdlligen Haltemittel
der Umkleidungselemente.

Dadurch, daB die im Uberlappungsbersich der
Umkleideelemente ausgebildeten StoBfugen Dich-
tungen tragen, ergibt sich einerseits durch die Aus-
bildung der StoBfugen die M&glichkeit der Aufnah-
me einer Ldngendehnung andererseits bleibt die
Dichtheit der durch die Umkleideelemente gebilde-
ten Verkleidung erhalten. Vorzugsweise werden die
Dichtungen dabei durch Dichtschnire ersetfzt, so
daB deren Verlegung besonders einfach ist.

Eine praxisgemiBe Ausflihrung der Haltemittel
besteht darin, diese als Schrauben/ Dilbelverbin-
dungen auszufiihren, wobei insbesondere Imbus-
schrauben Verwendung finden.

Da die Haltemittel einen besonderen Schwach-
punkt bei der Dichtigkeit der Verkleidung bilden, ist
vorzugsweise vorgesehen, daB das Eingriffsmittel
flir das Haltemittel eine Abdeckung fragt, mittels
der das Haltemittel gegen die Oberfliche des Um-
kleidungselementes abdichtbar ist. Hierdurch ergibt
sich eine zusdizliche Abdichtung im Bereich des
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Haltemittels.

Eine besonders wirksame Art der zusdtzlichen
Abdichtung ergibt sich dadurch, daB in der unteren
Platte im Bereich des Schraubenkopfes eine asym-
metrische Verzahnung vorgesehen ist, durch die
die Kunststoffabdeckung auf dem Schraubenkopf
formschlissig arretierbar ist.

An Randstellen der Verkleidung, also dort, wo
kein benachbartes Umkleidungselement das Halte-
mittel Uberdeckt, ist in einer weiteren Ausgestal-
tung der Erfindung vorgesehen, daB die Abdeckung
von einer weiteren Abdeckkappe Uberdeckt ist.
Hierdurch ergibt sich eine besonders dichte Ver-
kleidung.

In anderen Randbereichen stoBen die Umklei-
deelemente ohne Uberlappungsbereich aneinander.
Um gleichwohl eine sichere Befestigung an der zu
verkleidenden Flache zu erreichen, ist an solchen
Stellen ein beide Platten des Umkleidungselemen-
tes durchdringendes Haltemittel vorgesehen, wel-
ches mit einer entsprechenden Abdeckung abge-
dichtet ist.

Als Material fir die Ausflihrung der Umklei-
dungselemente ist isotaktisches Polypropylen vor-
gesehen. Hierbei handelt es sich um einen géngi-
gen Werkstoff, der leicht formbar ist und die ge-
stellten Temperaturanforderungen erflillt. Der be-
sondere Vorteil fertigungstechnischer Art besteht
darin, daB die einzelnen Platten, aus denen die
Umkleideelemente gebildet werden, durch HeiBluft
miteinander verschweiBt werden k&nnen.

In einer weiteren Ausgestaltung kann ein sol-
ches Polypropylen verwendet werden, welches ent-
weder mit bis zu 20 % mit Glasfaser gefiillt ist oder
mit bis zu 40 % mit Talkum.

Die Erfindung wird im folgenden anhand einer
ein Ausflihrungsbeispiel darstellenden Zeichnung
ndher erldutert.

Dabei zeigen:

Figur 1 einen Querschnitt durch ein Ausfih-
rungsbeispiel der Erfindung,
einen vergrdBerten Querschnitt im
Bereich | von Figur 1,
einen Ausschnitt eines Schnittes ent-
lang der Linie II-Il in Figur 1,
eine AusschnittsvergréBerung des
Uberlappungsbereichs 4 aus Figur 2,
eine Draufsicht auf ein einzelnes
Umkleidungselement,
ein Ausschnitt aus einem Querschnitt
der Anordnung nach Figur 1 im Be-
reich zweier ohne Uberlappungsbe-
reich aneinanderstoBender Umklei-
dungselemente und
einen Ausschnitt im Bereich Ill von
Figur 1

Das Ausfiihrungsbeispiel fir die erfindungsge-
méBe L&sung bezieht sich auf eine korrosionsmin-

Figur 2
Figur 3
Figur 4
Figur 5

Figur 6

Figur 7
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dernde Verkleidung des Mindungsbereichs von
Stahlbetonschornsteinen flir Kraftwerke. Figur 1
zeigt einen solchen Mindungsbereich im Quer-
schnitt. Der obere Teil des Mindungsbereichs des
Schornsteins 1 ist mit einer Verkleidung 3 verse-
hen, welche den Schornsteinschaft 2 dichtend um-
gibt. Die Verkleidung 3 ist im Bereich | um den
zylindrischen AuBenmantel des Schornsteinschaf-
tes 2 gelegt und im Bereich Il auf den Schorn-
steinkopfbereich Uibergehend gefiihrt.

Figur 2 stellt dar, daB die Verkleidung 3 des
Schornsteinkopfes 2 aus einzelnen Umkleidungs-
elementen besteht, die an Uberlappungsbereichen
4 zusammenstoBen. Jedes der Umkleidungsele-
mente besteht dabei aus geformten Kunststoffplat-
ten 3a, 3b, die aus isotaktischem Polypropylen
hergestellt sind. Wie Figur 3 zeigt, sind die jeweils
ein Umkleidungselement bildenden Kunststoffplat-
ten entsprechend der Wd&lbung der AuBenfliche
des Schornsteinkopfes 2 geformt. Die beiden Plat-
ten 3a, 3b des Umkleidungselementes sind auf
dem gr&Bten Bereich ihrer Flachen miteinander
verschweifit oder verklebt. Das Verschweilen er-
folgt dabei vorzugsweise mit HeiBluft. Die Verbin-
dung der Fldchen der beiden Platten 3a, 3b erfolgt
derart, daB die beiden Platten zueinander sowohl in
der Breite als auch in der H6he um einen bestimm-
ten Bereich versetzt sind. Dieser Bereich bildet
jeweils einen Uberlappungsbereich mit dem be-
nachbarten Umkleidungselement, so daB sich ins-
gesamt eine schieferartige Verkleidung des
Schornsteinkopfes 2 herstellen 145t.

Die untere der beiden Platten, d.h. die dem
Schornsteinkopf benachbarte Platte 3a des jewsili-
gen Umkleidungselementes trdgt dabei als Ein-
griffsmittel flir ein Haltemittel vorgesehene Offnun-
gen, durch die eine als Haltemittel dienende
Schraube 8 flihrbar ist. Die Schraube 8 ist dabei
vorzugsweise eine Imbusschraube, so daB sie mit
einem Imbusschllissel platzsparend eingebaut wer-
den kann. Die Schraube 8 wird in einen Dibel 7
eingeschraubt, der in einer entsprechenden Off-
nung 6 im Schornsteinkopf 2 eingelassen ist. Dibel
7 und Imbusschraube 8 bilden somit das Haltemit-
tel fUr jedes der Umkleidungselemente 3a, 3b.

Im Bereich des Schraubenkopfes ist in der
unteren Platte 3a des Umkleidungselementes eine
zirkulare sdgezahnartige Vertiefung eingelassen, in
die eine Abdeckung 10 zur Abdeckung des Schrau-
benkopfes 8 eingebracht werden kann. Hierdurch
wird der Eingriffsbereich des Haltemittels wirksam
verschlossen, so daB an diesen Ublicherweise
Schwachstellen bildenden Punkten kein Eintritt der
Schwefelsdure in den Bereich des Schornsteinkop-
fes erfolgen kann.

An den StoBstellen je zweier benachbarter Um-
kleidungselemente 3a, 3b sind Dichtschnire 11
eingelegt, welche einerseits eine Lingenausdeh-
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nung der einzelnen Umkleidungselemente 3a, 3b
aufnehmen, andererseits aber auch daflir sorgen,
daB die gesamte den Schornsteinkopf 2 umgeben-
de Verkleidung gegen die aggressiven Schwefel-
sduren abgedichtet ist.

Alternativ lassen sich die StoBstellen der in den
Uberlappungsbereichen 4 aneinander grenzenden
Umkleidungselemente 3a, 3b auch durch Dicht-
schweiBen mit HeiBluft verschlieBen.

Wie aus Figur 6 hervorgeht, 148t sich, um ins-
gesamt eine geschlossene Beplankung der Verklei-
dung zu erreichen, der letzte AnschluB8 der Umklei-
dungselemente, an dem eine Uberlappung nicht
mehr mdglich ist, dadurch wirksam abdichten, daB
das aus Schraube 8 und Dibel 7 gebildete Halte-
mittel genau im Bereich der StoBstelle beider Um-
kleidungselemente angeordnet ist. In diesem einen
Fall geht die Zuflihrungsbohrung fir das Haltemit-
tel durch beide Platten 3a, 3b hindurch und wird
nach der Befestigung wie die Ubrigen Haltemittel
auch durch eine in einem sigezahnartigen Bereich
9 eingeschobene Abdeckung 10 verschlossen, so
daB auch hier ein Eintritt der aggressiven Schwefel-
séure unterbunden wird.

Figur 7 zeigt schlieBlich den oberen Bereich
der Verkleidung beim Ubergang zur Austritts6fi-
nung flr das Rauchgas aus dem Schornsteinkopf.
In diesem Bereich ist der Schornsteinkopf 2 in
einer keramischen Abdeckung 2a im Kopfbereich
weitergeflhrt. Als Verkleidung in diesem Bereich
dienen winklige Umkleidungselemente 3a, 3b, wo-
bei der AbschluB der Verkleidung durch ein nicht
durch einen Uberlappungsbereich {iberdecktes Hal-
temittel 8a, 7a gebildet wird, welches im Prinzip
ebenso aufgebaut ist wie die beschriebenen Halte-
mittel.

Im Unterschied zu dem bisher beschriebenen
Haltemittel weist das Haltemittel 8a, 7a zuséitzlich
zur Abdeckung 10a noch eine Kunststoffkappe 13
auf, mittels der eine an dieser besonders gefihrde-
ten Stelle wirksame Abdichtung erreicht wird. An
der zum Schornsteininneren gelegenen Kante der
oberen Platte 3a befindet sich darliber hinaus noch
eine dauerelastische Fuge 12.

Neben dem beschriebenen Ausfiihrungsbei-
spiel ist es auch denkbar, daB in gleicher Konstruk-
tionsart Kiihltlirme, Briickenpfeiler, Fernsehtlirme
und andere Betonwerke mit gr&Beren Abmessun-
gen verkleidet werden.

Patentanspriiche

1. Verkleidung fiir gereinigtem Rauchgas expo-
nierte Stahlbetonflichen (2, 2a), insbesondere
AuBenflichen des Mindungsbereichs von
Stahlbetonschornsteinen, bestehend aus meh-
reren, die Fldche dichtend bedeckenden Um-
kleidungselementen (3, 3a, 3b) aus Kunststoff,
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in deren Uberlappungsbereichen (4) Haltemittel
(7, 7a, 8, 8a) zur Befestigung der Umklei-
dungselemente (3, 3a, 3b) an der Fldche vor-
gesehen sind,

dadurch gekennzeichnet, daf8 jedes Umklei-
dungselement (3, 3a, 3b) aus zwei im wesentli-
chen flichengleichen, hdhen- und seitenver-
setzt miteinander flachig verbundenen an die
zu verkleidende Fliche (2, 2a) angeformten
Platten (3a, 3b) aus einem «-Olefin Hochpoly-
mer besteht, wobei die untere, der zu verklei-
denden Fliche (2, 2a) benachbarte Platte (3a)
Eingriffsmittel (5) flr ein Haltemittel (7, 7a, 8,
8a) aufweist, welches von der oberen Platte
(3b) des benachbarten Umkleidungselementes
(3, 3a, 3b) dichtend Uberdeckt wird.

Verkleidung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daf das Umklei-
dungselement (3, 3a, 3b) aus isotaktischem
Polypropylen besteht.

Verkleidung nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, daB die im Uber-
lappungsbereich (4) der Umkleidungselemente
(3a, 3b) ausgebildeten StoBfugen Dichtungen
(11) tragen.

Verkleidung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, daf die Dichtun-
gen durch Dichtschniire (11) gebildet sind.

Verkleidung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, daB die Haltemittel
eine Schrauben-, insbesondere
Imbusschrauben-, /Dibelverbindung (7, 7a, 8,
8a) sind.

Verkleidung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, daB das Eingriffs-
mittel (5) fir das Haltemittel (7, 7a, 8, 8a) eine
Abdeckung (10, 10a) trdgt, mittels der das
Haltemittel gegen die Oberfliche des Umklei-
dungselementes (3a, 3b) abdichtbar ist.

Verkleidung nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet, daB in der unteren
Platte (3a) im Bereich des Schraubenkopfes (8,
8a) eine asymmetrische Verzahnung (9, 9a)
vorgesehen ist, in der die Abdeckung (10, 10a)
formschlissig arretierbar ist.

Verkleidung nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet, daf die Abdek-
kung (10) zusitzlich von einer Abdeckkappe
(13) Uberdeckt ist.
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10.

11.

Verkleidung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, daf im Randbe-
reich der zu verkleidenden Flichen (2, 2a) die
Umkleidungselemente (3, 3a, 3b) ohne Uber-
lappungsbereiche (4) ausgebildet sind.

Verkleidung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche flir zylindrische AuBenfldchen,
dadurch gekennzeichnet, daB entlang des
Umfangs der Zylinderfliche zwei Umklei-
dungselmente (3a, 3b) ohne Uberlappungsbe-
reich aneinander stoBen, wobei an der StoB-
stelle beide Platten (3a, 3b) des Umkleidungs-
elementes das Eingriffsmittel fir das Haltemit-
tel (7, 7a, 8, 8a) bilden.

Verwendung von Polypropylen als Material fur
die Herstellung von Verkleidungen nach einem
der vorhergehenden Anspriiche.
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