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@ Plattenzylinder fiir eine Druckmaschine.

@ Bei einem Plattenzylinder flr eine Druckmaschi-
ne mit einer auf seine Mantelfliche aufspannbaren
Druckplatte ist die Oberfliche des Plattenzylinders
und/oder die Unterseite der Druckplatte mit einem
Gleitwerkstoff beschichtet, der zwischen Druckplatte
und Plattenzylinder eine reibungsvermindernde
Schicht bildet.
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Die Erfindung betrifft einen Plattenzylinder flr
eine Druckmaschine mit einer auf seine Mantelfl3-
che aufspannbaren Druckplatte und einer zwischen
Druckplatte und Plattenzylinder vorgesehenen, rei-
bungsvermindernden Schicht.

Ein Plattenzylinder der angegebenen Art ist
bekannt aus der DE 39 36 448 C1. Bei dem
bekannten Plattenzylinder ist zwischen dem Druck-
zylinder und der Druckplatte eine Folienanordnung
mit zwei Ubereinandergelegten Folien vorgesehen,
wobei jeweils eine Fliche der beiden Folien einen
kleineren Gleitreibungskoeffizienten als die andere
Fldche hat. Die Flichen geringer Gleitreibung wer-
den hierbei durch eine Kunststoffbeschichtung der
Folien erzeugt. Die Folien liegen mit ihren gut
gleitenden Flachen mit kleinerem Gleitreibungsko-
effizienten aufeinander und ermdglicht dadurch ein
Verschieben der Druckplatte relativ zum Plattenzy-
linder mit geringer Gleitreibung. Hierdurch wird das
Spannen und Justieren der Druckplatte auf dem
Plattenzylinder erleichtert. Bei dieser bekannten
Ausgestaltung des Plattenzylinders ist von Nachteil,
daB das Auflegen der Folien die Handhabung beim
Wechsel der Druckplatte erschwert. Weiterhin wird
die Wirmeableitung von der Druckplatte zum Plat-
tenzylinder durch die beiden Folien verschlechtert
und dementsprechend die Temperaturbelastbarkeit
reduziert.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, die
Handhabung und Temperaturbelastbarkeit bei ei-
nem Plattenzylinder der eingangs genannten Art zu
verbessern.

Die Aufgabe wird erfindungsgemiB dadurch
gelost, daB die Oberfliche des Plattenzylinders
und/oder die Unterseite der Druckplatte mit einem
Gleitwerkstoff beschichtet ist. Die Schichtdicke des
Gleitwerkstoffs betragt hierbei vorzugsweise ca. 10
um. Als Gleitwerkstoffe kommen Duroplaste, Ther-
moplaste und anorganische Trockenschmierstoffe
in Betracht. Die Gleitwerkstoffe k&nnen erfindungs-
gemiB in die Oberfliche des Plattenzylinders bzw.
der Druckplatte bei einer Temperatur von ca. 200 °
C eingebrannt werden. Ebenso ist es mdglich, den
Gleitwerkstoff mittels einer Trigerschicht als Haft-
vermittler mit dem Plattenzylinder bzw. der Druck-
platte zu verbinden.

Bei der erfindungsgemiBen Ausgestaltung des
Plattenzylinders einer Druckmaschine liegt die
Druckplatte unmittelbar auf dem Plattenzylinder
auf. Das Auflegen zusitzlicher Folien entfdllt, wo-
durch die Handhabung wesentlich vereinfacht wird.
Die Schichten aus Gleitwerkstoff haben verglichen
mit den bekannten Folien eine um ein Vielfaches
geringere Schichtdicke und ermdglichen dadurch
eine erheblich bessere Wirmeableitung Uber den
Plattenzylinder. Die unmittelbare Abstlitzung der
Druckplatte auf dem Plattenzylinder trdgt weiterhin
zu einer geringeren Verformung der Druckplatte
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und damit zu einer hGheren Formgenauigkeit bei.

Die im folgenden aufgefiihrten Gleitwerkstoffe
sind flr eine Beschichtung der Mantelfliche des
Plattenzylinders und der Auflagefliche der Druck-
platte besonders geeignet:

1. Duroplaste

Alkyd-Melaminharzlacke

Polyester-Kombinationen

hitzehirtende Acrylatprodukte

Aethoxylinharz-Lacke

Silikonmodifizierte Kombinationen

2. Thermoplaste

Polyvinyichlorid

Polyvinylchlorid-Mischpolymerisat

Polyvinylfluorid

Polytetrafluoretylen

3. Anorganische Stoffe:

Graphit

Molybdéndisulfid

Bornitrid
Mit den aufgefiihrten Gleitwerkstoffen lassen sich
Reibbeiwerte zwischen 0,04 fiir Molybd&ndisulfid
oder PTFE und 0,3 flr Bornitrid erreichen, wobei
eine Schichtdicke von 10 um oder sogar darunter
in der Regel ausreichend ist. Vor der Beschichtung
wird die Trigerfliche durch Strahlen bzw. anodi-
sche / chemische Konversion vorbehandelt. Flr
eine druckereiintern anzuwendende Beschichtung
ist das Aufkleben einer Schmierstoffirdgerschicht
auf die Druckplatte bzw. den Plattenzylinder mog-
lich.

Durch die mit der erfindungsgemiBen Be-
schichtung erzielte Verminderung der Reibung zwi-
schen Druckplatte und Plattenzylinder wird das
Verschieben der Druckplatte relativ zum Plattenzy-
linder erleichtert, so daB das Spannen und Justie-
ren der Druckplatte auf dem Druckzylinder einfa-
cher und genauer durchflihrbar ist.

Patentanspriiche

1. Plattenzylinder fiir eine Druckmaschine mit ei-
ner auf seine Mantelfliche aufspannbaren
Druckplatte und einer zwischen Druckplatte
und Plattenzylinder vorgesehenen reibungsver-
mindernden Schicht, dadurch gekennzeich-
net, daB die Oberfliche des Plattenzylinders
und/oder die Unterseite der Druckplatte mit
einem Gleitwerkstoff beschichtet ist.

2. Plattenzylinder nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Schichtdicke des Gleit-
werkstoffs ca. 10 um betrdgt.

3. Plattenzylinder nach einem der Anspriiche 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB der Gleit-
werkstoff in die Oberfliche des Plattenzylin-
ders bzw. die Unterseite der Druckplatte bei
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ca. 200° C eingebrannt ist.

Plattenzylinder nach einem der Anspriiche 1

bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB der Gleit-
werkstoff mittels einer Tragerschicht mit dem 5
Plattenzylinder bzw. der Druckplatte verbunden

ist.
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