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@ Induktiver elektrischer Wandler.

@ Ein induktiver elektrischer Wandler weist einen
Magnetkern (1) auf, dem eine Primdrwicklung (2)
und eine Sekunddrwicklung (3) zugeordnet sind. Um
eine kleine Bauform und vereinfachte Isolationsver-
hdltnisse zu erreichen, besteht der Kern (1) zumin-
dest im Bereich der Prim3rwicklung (2) oder im
Bereich zwischen Primdr- und Sekundirwicklung
(2,3) aus einem magnetisch leitenden Material mit
hohem elektrischen Widerstand.
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Die Erfindung betrifft einen induktiven elektri-
schen Wandler gemiB dem Oberbegriff des ersten
Anspruchs.

Es ist bei Strom- oder Spannungswandlern ins-
besonders flr die Mittelspannungstechnik ganz all-
gemein bekannt, eine zumindest einseitig an Hoch-
spannungspotential gelegte Prim3rwicklung mit ei-
ner galvanisch davon getrennten Sekunddrwicklung
Uber einen weichmagnetischen Kern, insbesondere
einen Schnittbandkern aus elektrisch und magne-
tisch gut leitendem Kernblech induktiv zu koppein.
Derartige Wandler arbeiten nach dem Transforma-
torprinzip, wonach das Ubersetzungsverhiltnis zwi-
schen Ober- und Unterspannung gleich dem Win-
dungszahlverhdltnis zwischen einer Primiarspule
und einer Sekundirspule ist. Da das sich daraus
ergebende Spannungsteilerverhilinis in der erfor-
derlichen Genauigkeit nur flir nahezu unbelastete
Wicklungen zutrifft, wird ein entsprechend aufge-
bauter Spannungswandler hinsichtlich seiner ma-
gnetischen Kernbelastung wie ein leerlaufender
Transformator dimensioniert. Bei dieser Ublichen
Bauart ergibt sich in Folge der notwendigen elekiri-
schen Isolation zwischen den Wicklungen und ge-
gen Erdpotential eine vorbestimmte BaugrtBe, die
auch durch eine Anderung der zu Ubertragenden
elektrischen Leistung nur geringfligig verdnderbar
ist. Zur glinstigen Gestaltung des Hochspannungs-
anschlusses und zur Optimierung der dielektri-
schen Verhilinisse zum Erdpotential hin ist die
Hochspannungswicklung immer horizontal bzw. pa-
rallel zur geerdeten Befestigungsfliche angeordnet.
Die Hochspannungswicklung selbst ist als Lagen-
wicklung ausgefiihrt. Die Niederspannungwicklung
liegt rdumlich konzentrisch unter der Hochspan-
nungswicklung mit paralleler Lagenanordnung und
gemeinsamer, deckungsgleicher Mittelachse.

Der Erfindung liegt die Erfindung zugrunde, bei
einem elekirischen Wandler gem&B dem Oberbe-
griff des ersten Anspruchs MaBnahmen zu treffen,
durch welche eine Verminderung des Bauvolumens
erzielt wird.

Die L&sung dieser Aufgabe erfolgt gemiB der
Erfindung durch die kennzeichnenden Merkmale
des ersten Anspruchs.

Bei einer Ausgestaltung eines Wandlers gemaB
der Erfindung besteht zumindest im Bereich der
Primarwicklung ein benachbarter Kernteil aus ei-
nem das erforderliche Wechselstrommagnetfeld
gut leitenden Magnetmaterial, dessen elekirische
Leitfahigkeit jedoch extrem niedrig ist. Ein entspre-
chendes, hochohmiges Magnetmaterial besteht bei-
spielsweise aus Ferrit, insbesondere auf der Basis
von Nickel-Zink-Kobald-Eisen-Oxiden. Ferner ist
die Achse der Hochspannungswicklung vertikal
bzw. im rechten Winkel zur geerdeten Befesti-
gungsfliche angeordnet. Die Hochspannungswick-
lung selbst ist als Kammerwicklung ausgefiihrt. Die
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Niederspannungswicklung ist stirnseitig und zwar
erdpotentialseitig an die Hochspannungskammer-
wicklung angefligt. Die Mittelachse der beiden Spu-
len befindet sich vorzugsweise auf einer Linie, ist
jedoch im Gegensatz zur bekannten Anordnung
hintereinander anschlieBend. Die Besonderheit ei-
nes so ausgebildeten Wandlers besteht darin, daB
das elektrische Potential in der Prim&rwicklung wie
im Magnetkern in etwa gleichem MaB Uber die
Strecke l4dngs der Primdrwicklung abgebaut wird.
Das flihrt zu geringen Potentialunterschieden zwi-
schen der Primérspule und den benachbarten Ab-
schnitten des Magnetkerns, so daB entsprechend
geringe Isolationsabstinde erforderlich sind.

Hierdurch ergibt sich eine extrem kleine Bau-
form. Dabei ist es mdglich, einen ggf. auch elek-
trisch leitenden, unmittelbar der Primarspule zuge-
ordneten Kernteil zusammen mit dem betreffenden
Ende der Prim3rwicklung an Hochspannungspoten-
tial und das rdumlich davon entfernte, einem Mas-
senanschluB der Primdrwicklung zugeordnete, ggf.
wiederum elektrisch leitenden Kernteil an Massepo-
tential anzuschlieBen, wenn der oder die dazwi-
schenliegenden Kernteile aus dem elekirisch hoch-
ohmigen Magnetmaterial bestehen.

Die Primirspule des Spannungswandlers wird
vorzugsweise nach Art einer axial langgestreckien
Kammerspule ausgebildet, in welcher der Wick-
lungsdraht beginnend an einem axialen Ende fort-
laufend so aufgewickelt wird, daB das andere Wick-
lungsende am gegeniiberliegenden Spulenk&rpe-
rende liegt. Insbesondere werden in axialer Rich-
tung aufeinanderfolgende einzelne Kammern begin-
nend von einem Spulenkdrperende aus nacheinan-
der vorzugsweise mehrlagig bewickelt, bis schlieB-
lich das Wicklungsende aus der letzten Kammer
am axial gegeniberliegenden Ende ausgefiihrt wer-
den kann. Es tritt dann eine durch die Kammern
vorgegebene stufige Reduzierung des Spannungs-
potentials Uber die axiale Ldnge der Kammerspule
auf. Bei hochohmigem Magnetkernmaterial ergibt
sich durch die elekirische Kapazitdt der Wicklung
eine entsprechende Spannungsverteilung Uber die
betreffende Lange der in der Kammerspule bzw. an
deren AuBenseite gefiihrien Magnetkernteile. Be-
nachbart zu dem an Masse anzuschaltenden Wick-
lungsende der Prim3rspule wird hierbei die Sekun-
dérspule in eine zusitzliche Kammer eingewickelt,
wobei der betreffende Spulenk&rper auch eigen-
stdndig ausgebildet sein kann. Dadurch ist es mog-
lich, die einzelnen Spulenkdrper auf getrennten
Wickelmaschinen mit unterschiedlichen Drahtstdr-
ken zu bewickeln. Der Magnetkern kann insgesamt
aus dem hochohmigen Magnetmaterial bestehen.

Bei Verwendung von axial nebeneinanderlie-
genden Spulen ist es zweckmiBig, den Magnet-
kern aus zwei mit ihren offenen Seiten aneinander-
anstoBenden, im Querschnitt E-férmigen Kernteilen
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zu bilden, deren Mittelschenkel zentral in die Pri-
mér-und Sekunddrwicklung von gegeniberliegen-
den Seiten aus eintauchen, wobei ihre Aufien-
schenkel diese Wicklungen zumindest Uber einen
Teil ihres Umfanges umschlieBen. Die Kernhilften
kénnen dabei auch als aneinandergefiigte Topfker-
ne ausgebildet sein. Fir einen mechanisch wie
elektrisch stabilen Aufbau des Wandlers ist es
zweckmdBig, die Hohlrdume im Bereich der Wick-
lung sowie den AuBenmantel und zumindest eine
Stirnseite des Magnetkerns und, soweit offen, auch
der Wicklungen mit einem flieBfdhigen, aushirten-
den Isoliermaterial auszugieBen bzw. zu umgieBen.
Dabei k&nnen an der MantelauBenflache umlaufen-
de Rippen zur Verldngerung der axial wirksamen
Isolierstrecke vorgesehen sein. AuBerdem kann
beispielsweise in der stirnseitigen VerguBmasse ein
AnschluBelement fiir die Verbindung mit dem hoch-
spannungsseitig anzuschlieBenden Wicklungsende
der Prim3rwicklung vorgesehen sein. Das An-
schluBelement befindet sich dabei benachbart zum
betreffenden Wicklungsende.

Grundsidtzlich besteht die Md&glichkeit, die Po-
tentialsteuerung ldngs des Magnetkernes galva-
nisch oder kapazitiv durchzufiihren. Im ersten Fall
wird der Magnetkern jeweils einseitig an Hochspan-
nung bzw. Erdpotential galvanisch angelegt, wih-
rend er im zweiten Fall gegen Hochspannung
und/oder gegen Erdpotential isoliert ist und die
Potentialsteuerung nur Uber die relativ groBen Ka-
pazititen zwischen den Wicklungsabschnitten und
den benachbarten Kernteilen erfolgt.

Werden die Wicklungen mit Abstand nebenein-
ander angeordnet, dann kann ein O-f6rmiger Ma-
gnetkern verwendet werden, bei dem zumindest
die die beiden Wicklungen magnetisch koppelinden
Kernteile aus dem hochohmigen Magnetmaterial
bestehen. Die die Wicklungen durchsetzenden
Kernteile k&nnen dagegen aus hochpermeablen,
elektrisch gut leitfdhigen Werkstoffen, insbesondere
aus metallischen Magnetblechen bestehen. Bei der
Anwendung eines O-Kerns kann die Primadrwick-
lung auch durch den stromflihrenden Leiter ersetzt
werden, der z.B. nahe einem Endschenkel durch
den freien Querschnitt des Kern hindurchgeflihrt
wird, wobei dann der Wandler als Stromwandler
aufgebaut ist. Auch hierbei kann der Kern vollstin-
dig aus elekirisch isolierenden Kernmaterial oder
aber ggf. die den Wicklungen bzw. dem stromfiih-
renden Leiter benachbarten Magnetkernteile zur
Verminderung des magnetischen Widerstandes aus
elekirisch gut leitenden Magnetmaterialien beste-
hen und nur wieder die verbindenden Schenkel aus
dem hochohmigen Material bestehen.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind in zustzlichen Anspriichen niederge-
legt.
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Die Erfindung wird nachfolgend anhand der
Prinzipskizzen von verschiedenen Ausfiihrungsbei-
spielen niher erldutert.

Es zeigen:

Fig. 1 einen Spannungswandler mit Kammerspu-
le im L3ngsschnitt,

Fig.2 einen Querschnitt durch den Spannungs-
wandler gemiB Fig. 1.

Fig. 3 einen aus unterschiedlichen Magnetwerk-
stoffen aufgebauten Magnetkern fiir den Span-
nungswandler nach Fig. 1,

Fig. 4 einen Spannungswandler mit rdumlich
getrennten,  radial  nebeneinanderliegenden
Wicklungen,

Fig. 5 in einer schematischen Seitenansicht ei-
nen Stromwandler und

Fig. 6 den Stromwandler nach Fig. 5 in einem
Langsschnitt.

Ein induktiver elekirischer Wandler, der vor-
zugsweise fir die Spannungs- oder Strommessung
in Mittelspannungsnetzen geeignet ist, weist einen
fir Wechselstrombetrieb geeigneten weichmagneti-
schen Kern 1 auf, dem eine Prim&rwicklung 2 und
eine Sekundidrwicklung 3 zugeordnet sind. Die
senkrecht bzw. rechtwinkelig zur geerdeten Befesti-
gungsfliche stehende Prim3rwicklung wird bei
Spannungswandlern einerseits an die zu messende
Hochspannung und andererseits an Massepotential
angeschaltet, wdhrend die Sekunddrwicklung ein
Niederspannungssignal flir MeB- oder Steuerzwek-
ke abgibt. Hierbei besteht der Magnetkern 1 zumin-
dest in dem oder den der Primirspule 2 benach-
barten Abschnitten aus einem zwar magnetisch gut
leitenden Magnetmaterial, das jedoch eine sehr ge-
ringe elekirische Leitfdhigkeit also einen hohen
elektrischen Widerstand aufweist. Hierfir eignet
sich insbesondere ein Ferrit, der insbesondere auf
der Basis von Nickel-Zink-Kobald-Eisen-Oxiden
aufgebaut ist. Im Magnetkern 1 entsteht dadurch
nicht Uber seine Ausdehnung hinweg gleiches elek-
trisches Potential, vielmehr paBt sich das Span-
nungspotential des hochohmigen Magnetkerns ent-
weder Uber eine direkte erd- bzw. hochspannungs-
seitige Verbindung und/oder Uber die Spannungs-
kopplung infolge von Wicklungskapazitdten an das
benachbarte Potential insbesondere der Primér-
wicklung an. Das Spannungspotential wird somit
sowohl in der Primdrwicklung wie im benachbarten
Magnetkern in etwa gleichem MaBe Uber die Strek-
ke ldngs der Primdrwicklung abgebaut. Hieraus er-
gibt sich ein entsprechend geringer Potentialunter-
schied zwischen benachbarten Wicklungs- und
Kernteilen, so daB nur entsprechend geringe Isola-
tionsabstdnde erforderlich sind. Das Bauvolumen
des Wandlers verringert sich dadurch erheblich.

GemiaB Fig.1 besteht der Magnetkern 1 aus
durchgehend gleichem Magnetmaterial, das eine
geringe elektrische Leitfahigkeit aufweist. Dabei ist
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die senkrecht bzw. rechtwinklig zur geerdeten Be-
festigungsflache oder Grundfldche 7 stehende Pri-
mérspule dieses als Spannungswandler ausgebil-
deten Wandlers nach Art einer Kammerspule auf-
gebaut, bei welcher der Wicklungsdraht in einen in
einzelne Kammern unterteilten Spulenk&rper 4 ein-
gewickelt ist. Die einzelnen Kammern liegen dabei
in axialer Richtung der Primdrspule 2 nebeneinan-
der, wobei der Wicklungsdraht von einem Spulen-
kGrperende 5 aus zunidchst in eine axial erste
endstdndige Kammer des Spulenk&rpers 4 einge-
wickelt wird. Bei ausreichender Filllung der ersten
Kammer wird der Wicklungsdraht zur nachfolgen-
den zweiten Kammer geflihrt und nach deren aus-
reichender Bewicklung weiter von Kammer zu
Kammer, bis die der Primadrwicklung zugeordnete
letzte Kammer des Spulenkdrpers mit der erforder-
lichen Windungszahl versehen ist. Die Potentialver-
teilung in der Primdrwicklung nimmt somit im we-
sentlichen stufenférmig vom an Hochspannung zu
legenden oberen Wicklungsende 5 bis zum unteren
an Massepotential zu legenden Wicklungsende 6
Uber die axiale Ldnge ab. Aufgrund des wie elektri-
sches Isoliermaterial wirkenden Magnetkerns wird
beispielsweise nicht das an der unteren, unisolier-
ten Grundfliche 7 des Magnetkerns 1 anliegende
Massepotential bis in den Bereich des oberen
Wicklungsendes verschleppt. Vielmehr wirkt der
Magnetkern Uber seine gesamte Linge als elektri-
scher Isolator, so daB zusitzliche IsolationsmaB-
nahmen weitgehend minimiert werden k&nnen.

In der axialen Verlangerung der Prim3rwicklung
2 befindet sich die Sekunddrwicklung 3, die vom
gleichen Magnetkern 1 eingeschlossen ist. Die Se-
kundarwicklung ist dabei benachbart zum an Mas-
se anzuschaltenden WicklungsanschluB 6 angeord-
net, so daB eine ggf. dazwischenliegende elekiri-
sche lIsolierschicht 8 nur auf das Spannungspoten-
tial der Sekunddrwicklung abgestimmt zu sein
braucht.

Wenn der Magnetkern 1 aus Kostengriinden
oder aus Grlinden der Permeabilititswerte nicht
insgesamt aus dem elekirisch hochohmigen Ma-
gnetmaterial bestehen soll, dann kann der Magnet-
kern 1 nach Fig. 1 gem3B Fig. 3 aus unterschiedli-
chen magnetischen Materialien aufgebaut werden.
Hierbei genligt es, wenn der axial parallel zur Pri-
mérwicklung verlaufende Kernteil 1.1 sowohl des
Spulenk&rpers wie auch auBerhalb desselben aus
dem hochohmigen Magnetmaterial besteht, wih-
rend ein als oberes Joch wirkender, die Kernteile
1.1 verbindender Kernteil 1.2 ebenso wie ein insbe-
sondere die Sekundirwicklung 3 aufnehmender
Kernteil 1.3, der ebenfalls die Kernteile 1.1 mitein-
ander verbindet, aus hochpermeablem Magnet-
werkstoff gefertigt wird. Dabei kann der untere
Kernteil 1.3 ggf. auch einen Teil der Sekundarspule
im Bereich des geerdeten Wicklungsanschlusses 6
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axial Ubergreifen. Die durch die hochohmigen Ma-
gnetkernteile 1.1 gebildete Isolationsstrecke entlang
der mit Hochspannung belasteten Primiarspule
bleibt dabei erhalten. Es wird jedoch durch die
Kernteile 1.2 und 1.3 eine Verminderung des ma-
gnetischen Widerstandes im Magnetkreis herbeige-
fihrt, ohne die elekirischen Eigenschaften zu min-
dern. Dabei kann der obere Kernteil 1.2 unmittelbar
mit dem zu messenden Hochspannungspotential
und der untere Kernteil 1.3 mit Massepotential ver-
bunden sein. Jedenfalls bedarf eine Durchflihrung
des oberen Wicklungsendes durch den Kernteil 1.2
keiner besonderen elekirischen Isolation.

Der Magnetkern gemdB den Fig. 1 bis 2 be-
steht aus zwei mit ihren offenen Seiten aneinander
anstoBenden und in ihrer Form E-férmigen Kerntei-
len, wobei die Mittelschenkel 1.13 zentral in die
Primiar- bzw. Sekunddrwicklung 2,3 eintauchen und
die AuBenschenkel 1.11, 1.12 diese Wicklungen 2,3
zumindest Uber einen Teil ihres Umfangs umschlie-
Ben. Soll im Gegensatz zur Ausflihrungsform nach
Fig. 2 ein voller UmschluB der Wicklungen 2,3
erfolgen, dann werden flr die Kernteile Topfkerne
verwendet.

Zur Erzielung einer ausreichenden elekirischen
wie mechanischen Stablitdt werden die Hohlrdume
zwischen dem Kern 1 und den Wicklungen 2,3 und
auch die nach auBen freien Mantelflichen dieser
Teile mit flieBfahigem, aushdrtendem Isoliermaterial
9 dicht und blasenfrei aus- bzw. umgossen. Dabei
kann die Grundfldche 7 ohne Isolierschicht bleiben.
Die duBere Isolierschicht 9 kann dabei gleichzeitig
mit umlaufenden, radial nach auBen gerichteten
Rippen 10 versehen werden, welche die Isolier-
strecke zwischen einem in den oberen AbschiuB 11
der Isolierschicht eingegossenen, mit dem oberen
Wicklungsende 5 verbundenen AnschluBelement
12 und der Grundfliche 7 verldngern. Die duBere
Isolierschicht 9 kann zusitzlich im Bereich ihres
Mantels mit einem Klemmenkasten 13 versehen
sein, der die notwendigen Anschlussklemmen flr
die Sekunddrwicklung 3 und ggf. fir den Erdan-
schluB 6 der Primdrwicklung 2 aufnimmt.

GemaB Fig. 4 ist bei einem Stromwandler der
Magnetkern als O-Kern ausgebildet, wobei die Pri-
mérspule 2 und/oder die Sekundirspule 3 auf pa-
rallel zueinander verlaufenden Kernteilen 1.14 und
1.15 sitzen. Diese Kernteile 1.14 und 1.15 durch-
greifen die radial nebeneinander angeordneten
Wicklungen 2,3 jeweils beidseitig und bestehen aus
elektrisch wie magnetisch hochleitendem Magnet-
material. Die notwendige feste magnetische Kopp-
lung zwischen diesen Kernteilen 1.14 und 1.15
erfolgt dabei durch weitere Kernteile 1.16, die je-
weils Uberstehende Enden der Kernteile 1.14 und
1.15 miteinander verbinden und so den magneti-
schen Kreis schlieBen. Bei diesem Aufbau kdnnen
die metallischen Kernteile 1.14 und 1.15 zumindest



7 EP 0 654 803 A1

durch kapazitive Kopplung an Hochspannungspo-
tential bzw. an Massepotential liegen, jedoch Uber-
nehmen bei guter magnetischer Kopplung die zwi-
schengefligten Kernteile 1.16 aus elekirisch isolie-
rendem Magnetmaterial die erforderliche Potential-
trennung. Dabei kann die Prim3rwicklung direkt auf
den ihr zugeordneten Kernteil 1.14 und die Sekun-
darwicklung 3 direkt auf den ihr zugeordneten
Kernteil 1.15 aufgewickelt sein. Selbstverstandlich
kdnnen auch die beiden Kernteile 1.14 und 1.15
aus elektrisch isolierendem und magnetisch hoch-
leitfdhigem Werkstoff bestehen.

Soll ein Wandler dieser Art als Stromwandler
Verwendung finden, dann wird gemiB den Fig. 5
und 6 ebenfalls ein etwa zu einem Rechteck aus-
geformter O-férmiger Ringkern verwendet, der zu-
mindest ebenfalls am Ubergang von der Hochspan-
nungsseite zur Sekunddrwicklung 3 Kernteile aus
dem elektrisch hochohmigen Kernmaterial aufweist.
Dabei ist die Primdrwicklung z.B durch einen ge-
radlinigen Leiterstab 2.1. ersetzt, der im Bereich
des der Sekunddrwicklung gegeniiberliegenden
Kernteils durch den freien Querschnitt innerhalb
des Magnetkerns 1 hindurchgeflihrt ist. Dabei ist
dieser Leiter 2.1 vorzugsweise I6sbar durch den
Magnetkern 1 hindurchgeflihrt, so da der Magnet-
kern mit der Sekunddrwicklung 3 auch auf Sam-
melschienen oder dergl. aufgeschoben werden
kann. Eine elekirische Isolierung 9 umschlieBt auch
hier den Kern 1 mit der Sekundadrwicklung 3. Wird
der Wandler in einem Raum angeordnet, der mit
Isoliergas wie SF6 gefiillt ist, kann das Isoliermate-
rial 9, das nachtriglich eingebracht ist, entfallen.

Patentanspriiche

1. Induktiver elekirischer Wandler, insbesondere
Strom- oder Spannungswandler flir Mittelspan-
nung, mit einem weichmagnetischen Kern zur
festen magnetischen Kopplung von hochspan-
nungsfihrender Primér- und davon galvanisch
getrennter Sekundarwicklung, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Kern (1) zumindest im Be-
reich der Prim&rwicklung (2) oder im Bereich
zwischen Primdr- und Sekunddrwicklung (2,3)
aus einem magnetisch leitenden Material mit
hohem elektrischem Widerstand besteht.

2. Wandler nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Primirspule (2) eines Span-
nungswandlers nach Art einer Kammerspule
mit insbesondere stufig liber die axiale Spulen-
ldnge abfallendem Spannungspotential gegen-
Uber Massepotential ausgebildet ist, daB in der
axialen Verlangerung der Primirspule (2) die
Sekunddrspule (3) liegt und daB die Primér-
spule (2) an dem der Sekundirspule (3) be-
nachbarten Wicklungsende (6) an Massepoten-
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tial zu schalten ist.

Wandler nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daB der Kern (1) insgesamt
aus dem hochohmigen Magnetmaterial be-
steht.

Wandler nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, daB ein axial parallel zur Pri-
marwicklung (2) verlaufender Kernteil (1.1) aus
dem hochohmigen Magnetmaterial besteht und
ein anderer Kernteil (1.2) an dem hochspan-
nungsseitigen Ende der Prim&rwicklung (2) so-
wie ein Kernteil (1.3) im Bereich der Sekundir-
spule (3) aus elekirisch wie magnetisch hoch-
leitendem Magnetmaterial besteht.

Wandler nach Anspruch 2 oder einem der fol-
genden, dadurch gekennzeichnet, daB der
Kern (1) aus zwei mit ihren offenen Seiten
aneinander anstoBenden, im ihrer Form E-fér-
migen Kernteilen besteht, wobei die Mittel-
schenkel (1.13) zentral in die Primir- bzw.
Sekundarwicklung (2,3) eintauchen und die Au-
Benschenkel (1.11,1.12) diese Wicklungen (2,3)
zumindest Uber einen Teil ihres Umfanges um-
schlieBen.

Wandler nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, daB der die Sekundarwicklung
(3) aufnehmende Kernteil (1.3) zumindest Uber
die axiale L3nge der Sekundadrwicklung (3)
reicht.

Wandler nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, daB die dem hochspannungs-
seitigen AnschluB der Prim3rwicklung (2) be-
nachbarte, den Mittelschenkel (1.13) mit den
AuBenschenkeln (1.11) verbindende Kernplatte
(1.2) aus elekirisch und magnetisch hochleiten-
dem Werkstoff besteht.

Wandler nach Anspruch 1 oder einem der fol-
genden, dadurch gekennzeichnet, daB der
Kern (1) im Bereich der Wicklungen (2.3) mit
flieBfahigem, aushdrtendem Isoliermaterial (9)
ausgegossen ist.

Wandler nach Anspruch 1 oder einem der fol-
genden, dadurch gekennzeichnet, daB der
Kern (1) und die Wicklungen (2,3) zumindest
im Mantelflichenbereich und an der hochspan-
nungsseitigen Kernplatte (1.2) mit flieBfdhigem,
aushdrtenden lIsolierstoff (9) beschichtet sind
und daB benachbart zum hochspannungsseiti-
gen Ende (5) der Primdrwicklung (2) ein elek-
trisches AnschluBelement (12) in den elekiri-
schen Isolierstoff (9,11) eingebettet ist.
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Wandler nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Primarspule (2) und/oder die
Sekundirspule (3) einen Kernteil aus elektrisch
wie magnetisch hochleitendem Magnetmaterial
aufweist und daB diese Kernteile (1.14, 1.15)
beidendig Uber weitere Kernteile (1.16) aus
hochohmigen Magnetmaterial magnetisch ge-
koppelt sind.

Wandler nach wenigstens einem der Anspri-
che 1,89 oder 10, dadurch gekennzeichnet,
daB der Kern (1) als O-Kern ausgebildet ist, bei
dem gegenliberliegenden Kernteilen (1.14,
1.15) einerseits die Prim&drwicklung (2) und an-
dererseits die Sekundadrwicklung (3) zugeord-
net ist.

Wandler nach wenigstens einem der Anspri-
che 1 und 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
daB die Prim3rwicklung eines Stromwandlers
als geradlinig durch den Kern (1) geflihrter
Leiter (2.1) ausgebildet ist.

Wandler nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Leiter (2.1) 16sbar durch den
Kern (1) gefiihrt ist.

Wandler nach Anspruch 1 oder einem der fol-
genden, dadurch gekennzeichnet, daB ein dem
HochspannungsanschluB (5) der Primdrwick-
lung (2) benachbarter Kernteil an Hochspan-
nung und ein der Sekunddrwicklung (3) zuge-
ordneter Kernteil an Massepotential anzukop-
peln ist.

Wandler nach Anspruch 1 oder einem der fol-
genden, dadurch gekennzeichnet, daB das
hochohmige Magnetmaterial ein Ferrit, insbe-
sondere auf der Basis von Nickel-Zink-Kobald-
Eisen-Oxiden, ist.

Wandler nach Anspruch 1 oder einem der fol-
genden, dadurch gekennzeichnet, daB die Ach-
se der Hochspannungswicklung vertikal bzw.
etwa im rechten Winkel zu einer Befestigungs-
oder Grundfldche (7) steht.

Wandler nach Anspruch 1 oder einem, der
folgenden, dadurch gekennzeichnet, daB die
Achsen der Primér- und der Sekunddrwicklun-
gen (2,3) axial hintereinander angeordnet sind.

Wandler nach Anspruch 1 oder einem der fol-
genden, dadurch gekennzeichnet, daB8 der Ma-
gnetkern (1) mit den Wicklungen (2,3) in einem
mit Isoliergas, insbesondere in SF6, gefiilltem
Raum angeordnet ist.
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