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(57)  Vom Fersenbereich bis zu den Zehen durchge-
hend ausgebildete, biegeweiche Innensohle (1) far
einen Schuh (2), bestehend aus mehreren miteinander
verklebten Teilschichten (3.1, 3.2) aus Holz in einer
Dicke von jeweils 0,5 bis 1 mm, die zumindest eine erste
Teilschicht (3.1) mit einer sich im wesentlichen parallel

Innensohle fiir einen Schuh

zur Langsrichtung (4) des FuBes erstreckenden Mase-
rung umfassen. Insgesamt sind nur zwei Teilschichten
(3.1, 3.2) vorhanden, wobei die zweite Teilschicht (3.2)
eine Maserung aufweist, die mit der Langsrichtung (4)
des FuBes einen Winkel von 45 bis 90° einschlieft.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine vom Fersenbereich bis zu
den Zehen durchgehend ausgebildete, biegeweiche Inn-
ensohle fur einen Schuh, bestehend aus mehreren
miteinander verklebten Teilschichten aus Holz in einer
Dicke von jeweils 0,5 bis 1 mm, die zumindest eine erste
Teilschicht mit einer sich im wesentlichen parallel zur
Langsrichtung des FuBes erstreckenden Maserung
umfassen.

Derartige Innensohlen sind allgemein bekannt und
gelangen beispielsweise in Gummistiefeln zur Anwend-
ung. Dabei ist allerdings zu beachten, daf die vorbekan-
nten, einteiligen Sohlen wenig flexibel sind, eine groBe
Biegesteifigkeit aufweisen und daB die maximal zulassi-
gen Biegewinkel weniger als 20° betragen, um einen
Bruch der Sohle zu vermeiden. Mit zunehmender
Gebrauchsdauer kommt es beim Abrollen des FuBes
und beim Steigen auf Treppen und Leitern dennoch hau-
fig zu einem Bruch der Innensohle und daraus resul-
tierend zu Verletzungen des FuBes.

Dartiber hinaus sind Innensohlen bekannt, die aus
Sperrholz bestehen und in Langsrichtung des FuBes
zweiteilig ausgebildet sind. Die beiden Teile sind im
Bereich des FuBballens durch ein Federelement aus
elastomerem Werkstoff miteinander verbunden. In ferti-
gungstechnischer und wirtschaftlicher Hinsicht ist eine
derartige Ausgestaltung wenig befriedigend. AuBerdem
besteht die Gefahr, daB die Innensohle im Bereich des
FuBgelenks vor der Absatzkante des Schuhs bei hoher
Belastung splittert.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Inn-
ensohle fur einen Schuh derart weiterzuentwickeln, daB
diese nur eine geringe Biegesteifigkeit aufweist und
daher in L&ngs- und Querrichtung besonders flexibel ist,
daB die Sohle eine hohe Torsionsbelastbarkeit aufweist
und daB wahrend ihrer gesamten Gebrauchsdauer auch
bei Biegewinkeln von mehr als 45° ein Bruch zuverlassig
ausgeschlossen ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgeman mit den ken-
nzeichnenden Merkmalen von Anspruch 1 gel6st. Auf
vorteilhafte Ausgestaltungen nehmen die Unter-
anspriche Bezug.

Zur Lésung der Aufgabe ist es vorgesehen, daf3 ins-
gesamt nur zwei Teilschichten vorhanden sind, daB die
zweite Teilschicht eine Maserung aufweist, die mit der
Langsrichtung des FuBes einen Winkel von 45 bis 90°
einschlieBt. Die durchgangige, im FuBkontakt voll-
flachige Holzsohle ist in fertigungstechnischer und wirt-
schaftlicher Hinsicht einfach und kostenglnstig
herstellbar. Durch den zueinander versetzten Faserver-
lauf der beiden Teilschichten in einem Winkel von 45 bis
90°, bevorzugt in einem Winkel von 75 bis 90°, wird eine
sehr groBe Bruchsicherheit der Innensohle bewirkt, bei
gleichzeitig groBtméglicher Flexibilitat. Die Biegefestig-
keit betragt bevorzugt 10 bis 15 N/mm2. Die erfindungs-
gemaBe Innensohle aus Holz kann, ohne zu brechen,
derart verformt werden, dafB3 der VorfuBbereich und der
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Fersenbereich der Innensohle, zumindest einen
Biegewinkel von 90° zueinander einnehmen.

GemaB einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die
zweite Teilschicht auf der der Schuhsohle zugewandten
Seite der ersten Teilschicht angeordnet. Die Maserung
quer zur Langsrichtung des FuBes bewirkt eine verbes-
serte Haftung der Innensohle auf der Schuhsohle und
verhindert beim An- und Ausziehen der Schuhe daher
weitgehend eine Relativverschiebung.

Die beanspruchte Innensohle weist wahrend ihrer
gesamten Gebrauchsdauer angenehme Trageeigen-
schaften auf. Die beiden Teilschichten bestehen bevor-
zugt aus Birkenholz. Davon abweichende Holzarten, wie
beispielsweise Buchenholz, kénnen ebenfalls zur
Anwendung gelangen. Die durchgéngige Holz-Innen-
sohle wirkt aufgrund ihrer schlechten Warmeleitfahigkeit
als guter Warmeisolator und verbessert durch die gute
Wasserdampfaufnahme das FuBklima, im Bereich der
ganzen FuBsohle.

Generell besteht die Mdglichkeit, daB die Innen-
sohle unabhangig vom Schuh erzeugt und in diesen ein-
legbar ist oder daB die Innensohle wahrend der
Herstellung des Schuhs unlésbar als Decksohle auf der
dem FuB zugewandten Seite der Schuhsole angeordnet
und mit dieser untrennbar verbunden ist. Die Schuh-
sohle kann aus einem polymerem Werkstoff bestehen,
der im flissigen Zustand an die zweite Teilschicht ange-
formt und verfestigt ist. Die Schuhsohle kann beispiels-
weise einen Bestandteil eines Gummistiefels bilden. Die
der ersten Teilschicht abgewandte Unterseite der
zweiten Teilschicht wird wahrend der Herstellung des
Stiefels auf den flussigen polymeren Werkstoff der
Schuhsohle aufgelegt. Wahrend der Verfestigung des
noch flissigen Werkstoffs ergibt sich eine untrennbare
Verbindung der Innensohle mit der Schuhsohle.

Unabhéngig davon, ob die Innensohle als Einleges-
ohle fiir einen Schuh ausgebildet ist oder eine einstlick-
ige FuBbettung mit einer Schuhsohle bildet, kann an die
zweite Teilschicht eine Zwischenschicht aus polymerem
Werkstoff in flissigem Zustand angeformt sein. Die
Zwischenschicht ist als StoBdampfer ausgebildet und
zwischen der Unterseite der zweiten Teilschicht und der
Schuhsohle angeordnet. Druckspitzen im Bereich der
Schuhsohle werden durch die Zwischenschicht grofB-
flachig auf die Innensohle verteilt, wodurch Beschadi-
gungen auch unter Extrembelastungen sicher
vermieden werden. Gelangt die Innensohle als Einleges-
ohle zur Anwendung, kann die Zwischenschicht auBer-
dem als Rutschsicherung genutzt werden.

Nach einer anderen Ausgestaltung kann die zweite
Teilschicht mit der Zwischenschicht aus polymerem
Werkstoff zusammenkaschiert sein. Die Zwischens-
chicht kann dabei beispielsweise durch eine Folie gebil-
det und mit der Unterseite der zweiten Teilschicht
verklebt sein. Eine derartige Ausgestaltung ist dann von
Vorteil, wenn die Innensohle als Einlegesohle ausgebil-
det ist.

Im Hinblick auf eine gute Absorbtion von Drucks-
pitzen hat es sich als vorteilhaft bewéhrt, wenn die
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Zwischenschicht eine Dicke von mindestens 0,8 mm auf-
weist.

GemabB einer vorteilhaften Ausgestaltung kann es
vorgesehen sein, daB die Zwischenschicht eine Harte,
gemessen in Shore A aufweist, die groBer ist als die-
jenige der Schuhsohle. Bevorzugt weist die Zwischens-
chicht eine Harte Shore A von 80 bis 90 und die
Schuhsohle eine Harte Shore A von 60 bis 70 auf. Durch
die vergleichsweise gréBere Harte der Zwischenschicht
ist ein zusatzlicher Schutz der beiden Teilschichten vor
mechanischen Uberbeanspruchungen gegeben.

Die erfindungsgeméBe Innensohle wird nachfol-
gend anhand der Fig. 1 bis 3 weiter erlautert. Diese zei-
gen die zu beriicksichtigenden Einzelkomponenten in
schematischer Darstellung.

In Fig. 1 ist ein Teil einer Ansicht eines Gummist-
iefels gezeigt.

In Fig. 2 ist der Ausschnitt x aus Fig. 1 stark ver-
gr6Bert dargestellt, wobei die die Innensohle
bildenden Teile geschnitten gezeigt sind.

In Fig. 3 ist die schichtweise aufgebaute Innensohle
in einer Draufsicht dargestellt.

InFig. 1ist ein Schuh 2 gezeigt, der als Gummistiefel
ausgebildet ist. Die Innensohle 1 ist einstiickig inein-
ander Ubergehend mit der Schuhsohle 5 ausgefiihrt. Die
Innensohle 1 besteht in diesem Beispiel aus zwei mitein-
ander verklebten Teilschichten 3.1, 3.2, die jeweils aus
Birkenholz bestehen und eine Dicke von 0,8 mm auf-
weisen. Der Faserverlauf der von der Schuhsohle 5
abgewandten ersten Teilschicht 3.1 erstreckt sich paral-
lel zur Langsrichtung 4 des FuBes. Die mit der ersten
Teilschicht 3.1 verklebte zweite Teilschicht 3.2 weist
demgegenlber eine Maserung auf, die mit dem
Faserverlauf der ersten Teilschicht 3.1 einen Winkel von
90° einschlieBt. Auf der der Schuhsohle 5 zugewandten
Seite der zweiten Teilschicht 3.2 ist in diesem Aus-
fahrungsbeispiel eine Zwischenschicht 6 vorgesehen,
die durch eine 0,8 mm dicke Folie aus polymerem Werk-
stoff gebildet und mit der Unterseite der zweiten Teils-
chicht 3.2 unlésbar verbunden ist. Die Zwischenschicht
6 weist in diesem Ausflhrungsbeispiel die gleiche Dicke
auf, wie jede der miteinander verklebten Teilschichten
3.1,3.2.

In Fig. 2 ist der Ausschnitt x aus Fig. 1 in vergroBer-
temMabBstab gezeigt. Die Sperrholzschicht 3 besteht nur
aus zwei miteinander verklebten Teilschichten 3.1, 3.2,
wobei die Sperrholzschicht 3 und die Zwischenschicht 6
die Innensohle 1 bilden. Innensohlen, die nur aus den
beiden Teilschichten 3.1, 3.2 bestehen, kénnen eben-
falls Verwendung finden. Wahrend der Herstellung des
Gummistiefels wurde die Innensohle 1 an die noch flus-
sige Schuhsohle angeformt, wobei sich die Schuhsohle
5 wahrend ihrer Verfestigung formschlissig mit der Inn-
ensohle 1 verbunden hat.

In Fig. 3 ist ein Ausschnitt aus einer Innensohle 1 in
einer Draufsicht gezeigt. Die Innensohle 1 ist in diesem
Ausfuhrungsbeispiel unabhangig vom Schuh 2 separat
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erzeugt und besteht, wie in den Fig. 1 und 2, aus einer
Sperrholzschicht, die durch nur zwei miteinander
verklebte Teilschichten 3.1, 3.2 gebildet ist. Auf der der
Schuhsohle 5 zugewandten Seite der Innensohle 1 ist
eine Zwischenschicht 6 angeordnet, die als Rut-
schsicherung und StoBdampfer dient. Die folienartige
Zwischenschicht 6 ist mit der Unterseite der zweiten
Teilschicht 3.2 verklebt. In der Zeichnung ist die Mase-
rung der beiden Teilschichten 3.1, 3.2 deutlich zu erken-
nen. Die von der Schuhsohle 5 abgewandte Teilschicht
3.1 weist einen Faserverlauf auf, der sich im wesentli-
chen parallel zur Langsrichtung 4 des FuBes erstreckt.
Um einen Bruch des Sperrholzes der Innensohle 1 auch
bei groBen Biegewinkeln von 90° und darlber Biegewin-
kel zuverlassig zu vermeiden und trotzdem eine aus-
gezeichnete Flexibilitdt der Innensohle 1 zu
gewahrleisten, ist es vorgesehen, daB der Faserverlauf
der in Richtung der Schuhsohle 5 angeordneten zweiten
Teilschicht 3.2 senkrecht zur Maserung der ersten Teils-
chicht 3.1 verlauft.

Patentanspriiche

1. Vom Fersenbereich bis zu den Zehen durchgehend
ausgebildete, biegeweiche Innensohle flir einen
Schuh, bestehend aus mehreren miteinander
verklebten Teilschichten aus Holz einer Dicke von
jeweils 0,5 bis 1 mm, die zumindest eine erste Teils-
chicht mit einer sich im wesentlichen parallel zur
Langsrichtung des FuBes erstreckenden Maserung
umfassen, dadurch gekennzeichnet, daf insgesamt
nur zwei Teilschichten (3.1, 3.2) vorhanden sind und
daf die zweite Teilschicht (3.2) eine Maserung auf-
weist, die mit der L&ngsrichtung (4) des FuB3es einen
Winkel von 45 bis 90° einschlieft.

2. Innensohle nach Anspruch nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dafB die zweite Teilschicht
(3.2) auf der der Schuhsohle (5) zugewandten Seite
der ersten Teilschicht (3.1) angeordnet ist.

3. Innensohle nach Anspruch 1 bis 2, dadurch geken-
nzeichnet, daB die beiden Teilschichten (3.1, 3.2)
aus Birkenholz bestehen.

4. Innensohle nach Anspruch 1 bis 3, dadurch geken-
nzeichnet, daB die Schuhsohle (5) aus polymerem
Werkstoff besteht und in flissigem Zustand eine
zweite Teilschicht (3.2) angeformt und verfestigt ist.

5. Innensohle nach Anspruch 1 bis 3, dadurch geken-
nzeichnet, daB an die zweite Teilschicht (3.2) eine
Zwischenschicht (6) aus polymerem Werkstoff in
flissigem Zustand angeformt ist.

6. Innensohle nach Anspruch 1 bis 3, dadurch geken-
nzeichnet, daB die zweite Teilschicht (3.2) mit einer
Zwischenschicht (6) aus polymerem Werkstoff
zusammenkaschiert ist.
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7. Innensohle nach Anspruch 5 bis 6, dadurch geken-
nzeichnet, daB die Zwischenschicht (6) eine Dicke
von mindestens 0,8 mm aufweist.

8. Innensohle, verwendet in einem Schuh mit einer 5
Schuhsohle aus polymerem Werkstoff, dadurch
gekennzeichnet, daB die Zwischenschicht (6) eine
Harte, gemessen in Shore A, aufweist, die gréBer
ist als diejenige der Schuhsohle (5).
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9. Innensohle nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, daB die Zwischenschicht (6) eine Harte Shore
Avon 80 bis 90 aufweist und die Schuhsohle (5) eine
Hérte Shore A von 60 bis 70.
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