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(54) Wirmetauscher

(57) Die Erfindung betrifft einen insbesondere zur
Abwérmenutzung in der chemischen Industrie
bestimmten Warmetauscher mit an ihren Enden in Boh-
rungen mindestens einer Rohrplatte (4) druckdicht
befestigten Warmetauscherrohren (3) aus ferritischem
Werkstoff, die in einem von einem Kihimedium durch-
flossenen Warmetauschergehduse (5) angeordnet
sind. Um die aus ferritischem Werkstoff bestehenden
Warmetauscherrohre (3) vor Versprédung zu schiitzen,
ist zumindest im hohen Temperaturbereich der Warme-
tauscherrohre (3) jeweils ein Schutzrohr (6) aus ver-
sprédungsunempfindlichem Material angeordnet, das
durch hydraulisches Aufweiten im Bereich der Rohr-
platte (4) im Warmetauscherrohr (3) befestigt ist.
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Beschreibung

Die Erindung betrifft einen insbesondere zur
Abwérmenutzung in der chemischen Industrie
bestimmten Warmetauscher mit an ihren Enden in Boh-
rungen mindestens einer Rohrplatte druckdicht befe-
stigten = Warmetauscherrohren aus ferritischem
Werkstoff, die in einem von einem Kihimedium durch-
flossenen Warmetauschergehause angeordnet sind.

Bei derartigen Warmetauschern besteht die Gefahr
der Versprodung des ferritischen Rohrwerkstoffes,
wenn das in den Rohren strdmende gasférmige
Medium, beispielsweise stickstoffhaltige Gase, Tempe-
raturen oberhalb 350°C aufweist.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die aus
ferritischem Werkstoff bestehenden Warmetauscher-
rohre derartiger Warmetauscher vor Versprédung zu
schitzen.

Die Lésung dieser Aufgabenstellung durch die
Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daB zumindest
im hohen Temperaturbereich der Warmetauscherrohre
jeweils ein Schutzrohr aus versprédungsunempfindli-
chem Material, beispielsweise Chromnickelstahl ange-
ordnet ist, das durch hydraulisches Aufweiten im
Bereich der Rohrplatte im Warmetauscherrohr befestigt
ist.

Durch die zumindest im hohen Temperaturbereich
innerhalb der Warmetauscherrohre angeordneten
Schutzrohre aus versprédungsunempfindlichem Mate-
rial, beispielsweise Chromnickelstahl wird die Diffusion
von Gasmolektilen des warmeabgebenden Mediums in
den ferritischen Werkstoff der Warmetauscherrohre
verhindert, so daB diese wirksam vor Versprédung
geschitzt sind. Durch hydraulisches Aufweiten der
Schutzrohre im Bereich der Rohrplatte werden diese
auf besonders einfache, aber wirksame Weise im jewei-
ligen Warmetauscherrohr befestigt.

Auch die Warmetauscherrohre kénnen in an sich
bekannter Weise durch hydraulisches Aufweiten in der
Rohrplatte befestigt werden. Hierdurch erfolgt eine
zuverlassige Befestigung der Warmetauscherrohre in
der Rohrplatte, ohne daB eine gemaB einem weiteren
Merkmal der Erfindung die stirnseitigen Enden der War-
metauscherrohre mit der Rohrplatte verbindende Dicht-
schweiBnaht mit axialen Rohrkraften belastet wird.

Bei einer bevorzugten Ausfihrungsform der Erfin-
dung werden die Schutzrohre im Bereich der hydrauli-
schen Aufweitung der Warmetauscherrohre hydraulisch
aufgeweitet, wobei dieser Aufweitvorgang der Warme-
tauscherrohre einerseits und der Schutzrohre anderer-
seits entweder gleichzeitig oder zeitlich
aufeinanderfolgend erfolgen kann.

Um die Rohrplatte des Warmetauschers wahrend
der An- und Abfahrvorgange des Wéarmetauschers vor
thermoschockartigen Belastungen zu schitzen, wird in
Weiterbildung der Erfindung vorgeschlagen, im Ein-
trittsbereich der Schutzrohre jeweils ein zuséatzliches,
auf seiner AuBenseite mit einer Isolierung versehenes
Einsatzrohr aus versprédungsunempfindlichem Mate-

20

25

30

35

40

45

50

55

rial, beispielsweise Chromnickelstahl anzuordnen, des-
sen Isolierung vorzugsweise eine mindestens der Dicke
der Rohrplatte entsprechende axiale Erstreckung hat
und das auBerhalb der Rohrplatte durch hydraulisches
Aufweiten am Schutzrohr festgelegt ist. Mit diesem Vor-
schlag ergibt sich zusétzlich zum Schutz der Warme-
tauscherrohre gegen Versprédung ein Schutz der
Rohrplatte gegen thermoschockartige Belastungen,
wobei die Festlegung der Einsatzrohre am Schutzrohr
durch auBerhalb der Rohrplatte erfolgendes hydrauli-
sches Aufweiten sicherstellt, daB die gegen Belastun-
gen empfindliche Isolierung zwischen Schutzrohr und
Einsatzrohr nicht Gberbelastet wird.

Bei einer bevorzugten Ausfihrungsform ragen die
Schutzrohre und ggf. die Einsatzrohre einstromseitig
aus der Rohrplatte und den Warmetauscherrohren her-
aus und sind mit ihrem Ende an einem Zwischenboden
eines Eintrittsammlers befestigt, vorzugsweise durch
SchweiBen. Auf diese Weise 148t sich eine zusatzliche
Sicherung der Rohrplatte gegen eine zu hohe Tempera-
turbelastung erzielen.

In an sich bekannter Weise kann die Rohrplatte ein-
stréomseitig mit einer Plattierung aus versprédungsun-
empfindlichem Material, beispielsweise
Chromnickelstahl versehen sein, um bei einer direkten
Beaufschlagung der Rohrplatte mit heiBem Gas Ver-
sprédungen der Rohrplatte zu vermeiden.

Auf der Zeichnung sind zwei Ausfihrungsbeispiele
des erfindungsgemaBen Warmetauschers dargestellt,
und zwar zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines kom-
pletten Warmetauschers,

Fig. 2 ein erstes Ausfihrungsbeispiel anhand
eines Schnittes durch ein in der Rohrplatte
druckdicht befestigtes Warmetauscherrohr
und

Fig. 3 eine der Fig. 2 entsprechende Schnittdar-
stellung eines zweiten Ausfihrungsbeispiels.

Der in Fig. 1 nur schematisch dargestellte, bei-
spielsweise zur Abwarmenutzung in der chemischen
Industrie eingesetzte Warmetauscher umfaBt eine Gas-
leitung 1, aus der das beispielsweise 480° C heif3e,
stickstoffhaltige Gas Gy, einem Eintrittsammler 2 zuge-
fuhrt wird. Aus diesem Eintrittsammler 2 gelangt das
heiBe Gas Gy, in Warmetauscherrohre 3, die beim Aus-
fahrungsbeispiel U-férmig ausgefihrt und mit beiden
Enden in einer Rohrplatte 4 druckdicht befestigt sind.
Die Warmetauscherrohre 3 sind hierbei von einem
Gehéduse 5 umgeben, das mit auf der Zeichnung nicht
dargestellien Anschlissen fir die Zufuhr und Abfuhr
eines aus dem heiBen Gas G, Warme aufnehmenden
Mediums versehen ist.

Beim Ausfiihrungsbeispiel ragen die zustrémseiti-
gen Enden 3a der Warmetauscherrohre 3 aus der
Rohrplatte 4 heraus. Sie sind in einer als Zwischenbo-
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den 2a zur Rohrplatte 4 anzusehenden Wand des Ein-
trittsammlers 2 druckdicht befestigt, so daB das heiBe
Gas Gy, aus dem Eintrittsammler 2 in die Enden 3a der
Warmetauscherrohre 3 eintritt. Bei der Durchstrémung
des heiBen Gases Gy, durch die im Gehause 5 angeord-
neten Warmetauscherrohre 3 wird dem Gas Warme
entzogen, so daB es beim gewahlten Ausflhrungsbei-
spiel die auf der Unterseite der Rohrplatte 4 endenden
Warmetauscherrohre 3 beispielsweise mit einer Tempe-
ratur von 330° C verlaBt. Dieses abgekiihlte Gas Gy ist
durch einen Pfeil in Fig. 1 symbolisiert.

Um eine insbesondere durch die hohen Temperatu-
ren beglnstigte Versprédung der aus ferritischem
Werkstoff bestehenden Warmetauscherrohre 3 zu ver-
hindern, ist bei beiden Ausfihrungsbeispielen geman
den Fig. 2 und 3 im hohen Temperaturbereich der War-
metauscherrohre 3 in jedem Warmetauscherrohr 3
jeweils ein Schutzrohr 6 angeordnet, das aus einem
versprbBdungsunempfindlichen Material, beispielsweise
Chromnickelstahl besteht. Dieses Schutzrohr 6 ist im
Bereich der Rohrplatte 4 durch hydraulisches Aufweiten
im jeweiligen Warmetauscherrohr 3 befestigt. Bei den
beiden Ausfihrungsbeispielen sind auch die Warme-
tauscherrohre 3 durch hydraulisches Aufweiten in ent-
sprechende ringférmige Ausnehmungen in den
Bohrungen der Rohrplatte 4 an dieser befestigt. Die
sich hierbei ergebenden ringférmigen Vertiefungen im
Inneren der Warmetauscherrohre 3 wurden flr das
hydraulische Aufweiten der Schutzrohre 6 benutzt. Das
hydraulische Aufweiten einerseits der Warmetauscher-
rohre 3 und andererseits der Schutzrohre 6 kann zeit-
lich aufeinanderfolgend oder gleichzeitig erfolgen.

Durch die im hohen Temperaturbereich innerhalb
der Warmetauscherrohre 3 angeordneten Schutzrohre
6 aus versprbdungsunempfindlichem Material wird die
Diffusion von Gasmoleklilen des warmeabgebenden
Mediums, insbesondere eines stickstoffhaltigen Gases
in den ferritischen Werkstoff der Warmetauscherrohre 3
verhindert, so daB diese wirksam vor Versprédung
geschutzt sind. Die axiale Lange der Schutzrohre 6
hangt hierbei im wesentlichen vom Temperaturverlauf in
axialer Richtung der Warmetauscherrohre 3 und damit
von der Intensitat der Kihlung der Warmetauscherrohre
3 ab. Beim dargestellten Ausflihrungsbeispiel ist die
Kuhlung derart intensiv, daB die Schutzrohre 6 mit einer
nur geringfligigen axialen Erstreckung abstrémseitig die
Rohrplatte 4 Giberragen.

Beim Ausfdhrungsbeispiel nach Fig. 2 ragt das
Schutzrohr 6 einstrémseitig aus der Rohrplatte 4 her-
aus. Dieses zustromseitige Ende 6a der Schutzrohre 6
ist gemaB Fig. 2 in einem Zwischenboden 2a druckdicht
befestigt, der gemaB Fig. 1 Teil eines Eintritsammlers 2
sein kann. Die Befestigung des Schutzrohres 6 am Zwi-
schenboden 2a erfolgt beim Ausfiihrungsbeispiel durch
eine SchweiBnaht 7.

Um auch die ungekuhlte Oberflache der Rohrplatte
4 vor einer unerwiinschten Versprédung zu schiitzen,
ist die Rohrplatte 4 einstrémseitig mit einer Plattierung
4a versehen. Beim Ausfihrungsbeispiel handelt es sich

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

hierbei um ein mit ferritischem Material verschwei3ba-
res Material, so daB zwischen Plattierung 4a und der
Stirnseite jedes Warmetauscherrohres 3 eine Dicht-
schweiBnaht 8 gelegt werden kann. Aufgrund der Fest-
legung des Warmetauscherrohres 3 an der Rohrplatte 4
durch hydraulisches Aufweiten ist diese insbesondere
der besseren Abdichtung dienende DichtschweiBnaht 8
von axialen Rohrkréften entlastet.

Beim zweiten Ausfihrungsbeispiel nach Fig. 3 ist
im Eintrittsbereich der Schutzrohre 6 jeweils ein zusatz-
liches, auf seiner AuBenseite mit einer Isolierung 9 ver-
sehenes Einsatzrohr 10 angeordnet, das ebenfalls aus
einem versprbdungsunempfindlichen Material besteht.
Die zwischen dem innenliegenden Einsatzrohr 10 und
dem auBenliegenden Schutzrohr 6 angeordnete Isolie-
rung 9 schiitzt insbesondere bei Anfahr- und Abfahrvor-
gangen gegen thermoschockartige Belastungen. Die
Isolierung 9 erstreckt sich vorzugsweise mindestens
Uber eine der Dicke der Rohrplatte 4 entsprechende
axiale Lange. Um die empfindliche Isolierung 9 vor
Beschadigungen bder Zerstérungen zu schitzen,
erfolgt die Festlegung jedes Einsatzrohres 10 am
Schutzrohr 6 durch auBerhalb der Rohrplatte 4 erfol-
gendes hydraulisches Aufweiten, d.h. durch ein Aufwei-
ten in einem Bereich, in dem die Einsatzrohre 10 und
Schutzrohre 6 unmittelbar, d.h. ohne zwischenliegende
Isolierung 9 aneinanderliegen.

Auch beim zweiten Ausfihrungsbeispiel nach Fig. 3
ist die Rohrplatte 4 einstrdmseitig mit einer Plattierung
4a versehen, zwischen der und dem Warmetauscher-
rohr 3 jeweils eine DichtschweiBnaht 8 gelegt ist. AuBBer
dem Schutzrohr 6 ragt auch das Einsatzrohr 10 aus der
Rohrplatte 4 heraus, wobei bei dieser Ausfihrungsform
das konisch aufgeweitete Einsatzrohr 10 mittels einer
SchweiBnaht 7 am Zwischenboden 2a des Eintritt-
sammlers 2 befestigt ist.

Bezugszeichenliste:

1 Gasleitung

2 Eintrittsammler

2a Zwischenboden

3 Warmetauscherrohr

3a zustdmseitiges Ende
4 Rohrplatte

4a Plattierung

5 Gehéause

6 Schutzrohr

6a zustrémseitiges Ende
7 SchweiBnaht

8 DichtschweiBnaht

9 Isolierung

10 Einsatzrohr

G, heiBes Gas

Gy  abgekuhltes Gas
Patentanspriiche

1. Warmetauscher, insbesondere zur Abwarmenut-
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zung in der chemischen Industrie, mit an ihren
Enden in Bohrungen mindestens einer Rohrplatte
druckdicht befestigten Warmetauscherrohren aus
ferritischem Werkstoff, die in einem von einem
Kahimedium durchflossenen Warmetauscherge- 5
h&ause angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet,
daB zumindest im hohen Temperaturbereich der
Warmetauscherrohre (3) jeweils ein Schutzrohr (6)
aus verspréodungsunempfindlichem Material, bei- 1o
spielsweise Chromnickelstahl angeordnet ist, das
durch hydraulisches Aufweiten im Bereich der
Rohrplatte (4) im Warmetauscherrohr (3) befestigt
ist.

15
Warmetauscher nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB die Warmetauscherrohre (3)
durch hydraulisches Aufweiten in der Rohrplatte (4)
befestigt sind.

20
Warmetauscher nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daB die stirnseitigen Enden der
Warmetauscherrohre (3) mit der Rohrplatie (4)
durch eine DichtschweiBnaht (8) verbunden sind.

25
Warmetauscher nach mindestens einem der
Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daf
die Schutzrohre (6) im Bereich der hydraulischen
Aufweitung der Warmetauscherrohre (3) hydrau-
lisch aufgeweitet sind. 30

Warmetauscher nach mindestens einem der
Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB
im Eintrittsbereich der Schutzrohre (6) jeweils ein
zuséatzliches, auf seiner AuBenseite mit einer Isolie- 35
rung (9) versehenes Einsatzrohr (10) aus verspré-
dungsunempfindlichem Material, beispielsweise
Chromnickelstahl angeordnet ist, das auBerhalb
der Rohrplatte (4) durch hydraulisches Aufweiten
am Schutzrohr (6) festgelegt ist. 40

Warmetauscher nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, daB die Isolierung eine minde-
stens der Dicke der Rohrplatte (4) entsprechende
axiale Erstreckung hat. 45

Warmetauscher nach mindestens einem der
Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dafB

die Schutzrohre (6) und ggf. Einsatzrohre (10) ein-
strémseitig aus der Rohrplatte (4) und den Warme- 50
tauscherrohren (3) herausragen und mit diesem
Ende an einem Zwischenboden (2a) eines Eintritt-
sammlers (2) befestigt sind.

Warmetauscher nach mindestens einem der 55
Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB

die Rohrplatte (4) einstrébmseitig mit einer Plattie-
rung (4a) versehen ist.
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