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Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Rahmenwerk
aus Metallprofilen in Brandschutzausfihrung fir Fen-
ster, Turen, Fassaden oder Glasdacher.

Es ist eine mit einer Verglasung versehene Schutz-
tir gegen Feuer und Rauch bekannt (DE 29 48 039 A1),
bei der die Rahmenprofile aus zwei Stahlrohren gebil-
det werden, zwischen denen eine Warmedammung aus
nicht brennbarem Material angeordnet ist. Die Verbin-
dung der beiden Stahlrohre erfolgt durch Bolzen bzw.
Schrauben. Die Stahlrohre halten den im Brandfall auf-
tretenden Temperaturen stand. Die Warmedammung
zwischen den Stahlrohren eines Rahmenprofils hat
lediglich die Aufgabe, eine Temperaturerhéhung an der
dem Brand abgewandten Seite Uiber ein in Normen vor-
gegebenes MaB zu vermeiden. Bei diesem Konstrukti-
onsprinzip kommen zumindest an der dem Brand
zugewandten Seite Werkstoffe zum Einsatz, deren
Schmelzpunkt hoéher liegt als die zu erwartenden
Brandtemperaturen gemés der in den Normen festge-
legten Einheitstemperaturkurve.

Die Rahmenprofile nach der DE 29 48 039 A1 wei-
sen Aluminium-Abdeckschalen auf, durch die der Ein-
druck eines Aluminiumbauelementes vermittelt werden
soll. Diese Aluminium-Abdeckschalen schmelzen im
Brandfall.

Bei der bekannten Tirkonstruktion ist nachteilig,
daB unterschiedliche Materialien im Rahmenprofil
zusammengefthrt werden, wobei der Stahlanteil ein
hohes Gewicht ergibt. Die unterschiedlichen Materialien
erfordern unterschiedliche Verarbeitungs- und Flgever-
fahren. Zudem ist die Verkleidung mit Aluminium-
Abdeckschalen aufwendig.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Rah-
menwerk aus Metallprofilen in Brandschutzausfiihrung
so zu gestalten, daB auf der dem Brand zugewandten
Seite tragende Leichtmetallprofile, vorzugsweise Alumi-
niumprofile, eingesetzt werden kénnen, deren Schmelz-
punkt niedriger liegt als die im Brandfall zu erwartende,
die Metallprofile beaufschlagende Temperatur und ein
vollstandiges Abschmelzen dieser tragenden Leichtme-
tallprofile Uber eine vorgegebene Sicherheitszeitdauer
verhindert wird.

Diese Aufgabe wird erfindungsgeman bei einem
Rahmenwerk der eingangs genannten Art dadurch
geldst, daB die Metallprofile drei Innenkammern aufwei-
sen, eine mittlere Innenkammer bildende Metalleisten
zur Herabsetzung des Warmedurchflusses mit Aus-
stanzungen versehen oder anstelle der Metalleisten
mehrteilige Isolierleisten vorgesehen sind und in den
durch Wandungen aus Aluminium begrenzten tbrigen
Innenkammern Brandschutzplatten angeordnet sind.

Bei einer erfindungsgemaBen Ausfiihrung sind die
mit drei Innenkammern versehenen Metallprofile als
einstickige, stranggepreBte Aluminiumprofile ausgebil-
det, in die im mittleren Bereich Lécher eingestanzt sind.

Es ist vorteilhaft, im Beschlagfalz zwischen Blend-
und Fligelrahmen einer Tir jeweils vor der gelochten

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Metalleiste einen Brandschutzstreifen aus unter Tempe-
raturbelastung aufblahendem Material anzuordnen.

Der Brandschutzstreifen hat zum einen die Aui-
gabe, die gelochte Metalleiste vom sichtbaren Falz her
abzudecken und andererseits im Brandfall daftir zu sor-
gen, daB der Falzraum weitgehendst durch aufblahen-
des Material geschlossen wird, um ein Durchtreten von
Brandgasen zu verhindern.

Die Metallprofile kdnnen als Verbundprofile ausge-
bildet sein und sich aus stranggepreBten Aluminium-
Hohlkammerprofilen und aus einem Mittelteil aus Metall
zusammensetzen, in dem der WarmefluB gegentber
den aus Aluminium hergestellten AuBenteilen herabge-
setzt ist.

An den AuBenseiten oder/und an den Innenseiten
der aus Aluminium gefertigten Metallprofile kénnen
diese abdeckende Platten oder sonstige Formkérper
aus einem warmebindenden, hydrophilen Adsorbens
mit hohem Wasseranteil oder ein warmebindendes,
hydrophiles Adsorbens mit hohem Wasseranteil enthal-
tende Platten oder sonstige Formkérper befestigt sein.

Die Platten oder sonstigen Formkérper aus einem
wéarmebindenden, hydrophilen Adsorbens mit hohem
Wasseranteil bestehen vorteilhaft aus Alaun und Gips.

Beim Alaun handelt es sich um sog. Metalldoppel-
salze, die in der Lage sind, in sehr hohem Grad
gewichtsbezogen Kristallwasser zu speichern.

Es hat sich als zweckmaBig erwiesen, Kalium-
Alaun zu verwenden, das chemisch als Kalium-Alumi-
nium-Sulfat-12-Hydrat zu bezeichnen ist. Die chemi-
sche Formel lautet:

KA1 (SO4)2X1 2 Hzo

Dieses Kalium-Alaun ist in der Lage, ca 45 Prozent
Kristallwasser pro Gewichtseinheit physikalisch zu bin-
den. Das Freisetzen des Kristallwassers aus dem
Kalium-Alaun in reiner Form erfolgt bei 72 °C.

Aufgrund der Dichte des Alauns von 1,1 glcm®
ergibt sich volumenbezogen ein Anteil des eingelager-
ten Kristallwassers von ca. 50 Prozent.

Das Kalium-Alaun kann in eine Gipsmatrix einge-
bettet werden und verhélt sich beztglich der Aushér-
tung des Gipses vollig neutral, so daB die daraus
hergestellten Platten, Formteile und Profile ausrei-
chende Stabilitat fur ihre Anwendung im Brandschutz
besitzen.

Das Kalium-Alaun verandert die Abbindeeigen-
schaften des Gipses nicht. Durch den Gips wiederum
wird auch nicht die physikalische Wasseraufnahme des
Alauns beeintrachtigt.

Die Platten oder sonstigen Formteile, die mit einem
hydrophilen Adsorbens versehen sind, bestehen vor-
zugsweise zu 50 Prozent aus einem modifizierten Gips
und zu 50 Prozent aus Kalium-Alaun.

Da der Gips wie auch das Alaun eine Dichte von
1,1 g/lem® haben, ist dieses Verhaltnis gewichts- wie
auch volumenbezogen.

Der Energieverzehr eines solchen Bauteiles betragt
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ca. 1.100 jlem?®.

Je nach dem Einsatzfall kann das Mischungsver-
haltnis zwischen Alaun und Gips variiert werden. Bei
einem Mischungsverhdltnis von 50 : 50 zwischen Gips
und Alaun ergibt sich ein Anteil des eingelagerten Kri-
stallwassers von 32 Prozent.

Obwohl Kalium-Alaun flr sich allein eine Wirktem-
peratur von 73 °C hat, wird die Wirktemperatur in Ver-
bindung mit dem Gips auf einen héheren Wert, namlich
ca. 85 °C verlegt. Dies ergibt sich daraus, daB das im
Alaun frei werdende Wasser durch einfaches Aufsau-
gen durch den Gips bis zur Temperatur von 85 °C
gehalten wird, bevor es in die Dampfphase Uberflhrt
wird.

Es tritt hier eine glnstige Wirktemperatur ein, die in
ausreichender Distanz zu den Gebrauchstemperaturen
liegt, die u.U. 70 °C bei direkter Sonnenbestrahlung sol-
cher Platten oder Formkérper erreichen kann.

Die Kombination von Gips und Alaun hat den weite-
ren Vorteil, daB das im Gips gebundene Kristallwasser
erst bei einer Wirktemperatur von 125 °C freigesetzt
wird und sich diese mehrstufige Kristallwasserfreiset-
zung positiv auf den Kihlungsverlauf der Rahmenpro-
file auswirkt, denen die beschriebenen Platten oder
sonstigen Formkérper zugeordnet werden. Dariber
hinaus findet bei ca. 215 °C eine nochmalige geringe
Freisetzung von im Gips gebundenem Wasser statt, die
aber von untergeordneter Bedeutung ist.

Weitere Ausgestaliungen der Erfindung ergeben
sich aus den Unteranspriichen.

Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung sind in den
Zeichnungen dargestellt und werden im folgenden
beschrieben.

Es zeigen:

ein aus zwei AuBenteilen und einem Mittel-
teil sich zusammensetzendes Verbundpro-
fil im Schnitt,

Figur 1

eine im Mittelteil verwendete Profilleiste mit
herabgesetztem WarmedurchfluB, und
zwar im Querchnitt und im Aufri3,

Figur 2

Figur 3 eine Abwandlungsform der Ausflihrung

nach der Fig. 2,

Figur 4 die Rahmenprofile einer Tur im Schnitt,

Figur 5 eine im Mittelteil eines Verbundprofils nach
Fig. 1 einsetzbare Prdfilleiste, die aus
Kunststoff besteht und mit in Abstand von-
einander angeordneten Brickenstegen
aus Metall versehen ist,

Figur 6 eine weitere AusfUhrungsform eines aus
zwei AuBenteilen und einem Mittelteil
bestehenden Rahmenprofil,

Figur 7 ein weiteres Ausflhrungsbeispiel eines mit
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Brandschutzmitteln versehenen Rahmen-
profils,

eine konstruktive Einzelheit zu der Kon-
struktion nach der Fig. 7,

Figur 8

ein Schaubild mit Kurven | und II, von
denen die Kurve 1 die Ansprechzeiten
eines Kalium-Alaun-Gipsformkérpers und
die Fig. 2 den sich im Verlauf der Tempera-
turerhéhung einstellenden Masseverlust
aufzeigt,

Figur 9

ein weiteres Profil in Brandschutzausflih-
rung im Schnitt und

Figur 10

Figur 11 ein Hauptprofil sowie das zugeordnete
Abdeckprofil einer Fassaden- oder einer

Glasdachkonstruktion.

Das in der Fig. 1 darstellte Metallprofil weist als
AuBenteile stranggepreBte Aluminiumprofile 1,2 auf,
zwischen denen ein Mittelteil 3 vorgesehen ist, das in
diesem Ausfiihrungsbeispiel aus zwei parallel zueinan-
der verlaufenden Metalleisten 4 besteht, die gegeniber
den Aluminiumprofilen 1 und 2 in ihrem Warmedurchlaf
herabgesetzt sind. Die Metalleisten 4 kénnen aus Alu-
minium oder aus einem anderen Metall, z.B. aus Stahl
gefertigt sein. Aluminiumprofile 1 und 2 weisen Innen-
kammern 5,6 auf, in die die Innenkammer vollstandig
oder teilweise ausfillende Formkérper aus einem waér-
mebindenden, hydrophilen Adsorbens eingefiihrt wer-
den kénnen. Die Aluminiumprofile 1 und 2 weisen
Verankerungsnuten 7,8 fir die FuBstege 11 der Metall-
eisten 4 auf, die nach dem Einfahren der FuBstege in
die Verankerungsnuten durch Anformen der auBeren
Nutstege 9 festgelegt werden. Die Metalleisten 4
begrenzen zusammen mit den Aluminiumprofilen 1 und
2 eine weitere Innenkammer 10, so daB das Verbund-
profil nach der fig. 1 mit drei Innenkammern zur Auf-
nahme von Formkorpern mit hohem
Kristallwasseranteil ausgestattet ist. Die in der Fig. 2
dargestellie Metalleiste 4 weist an den Randern FuB-
stege 11 auf und ist im Bereich zwischen den FuBste-
gen 11 mit Ausstanzungen 12 versehen, so daB
zwischen den Ausstanzungen 12, die bei dem Ausfih-
rungsbeispiel nach der Fig. 2 dreieckférmig ausgebildet
sind, schmale Brluckenstege 13 verbleiben.

Auf diese Briickenstege reduziert sich im Brandfall
die Warmeleitung von dem auBenliegenden Aluminium-
profil zu dem an der brandabgewandten Seite vorgese-
henen Aluminiumprofil.

In der Fig. 3 ist eine Metalleiste 4 dargestellt, die mit
rechteckférmigen Ausstanzungen 14 versehen ist, zwi-
schen denen nur Briickenstege 15 fiir die Warmeleitung
verbleiben.

Die Ausstanzungen kénnen eine beliebige geome-
trische Form haben.

Die Breite b des Briickenstegs und seine Dicke d
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kénnen variiert werden, um den Warmeflu3 herab- oder
heraufzusetzen.

Als besonders vorteilhaft, insbesondere in stati-
scher und festigkeitsméaBiger Hinsicht haben sich drei-
eckférmige Ausstanzungen entsprechend der Fig. 2
ergeben, die wechselweise gegeneinander versetzt
sind und ein gleichwinkliges Dreieck bilden.

In der Fig. 4 sind Turrahmenprofile im Schnitt dar-
gestellt.

Der Blendrahmen 16 wurde aus einem Profil gefer-
tigt, wie es in der Fig. 1 aufgezeigt ist. Das Blendrah-
menprofil setzt sich aus Aluminiumprofilen 1 und 2
zusammen, die durch Metalleisten 4 miteinander ver-
bunden sind, wobei die Metalleisten Ausstanzungen 12
bzw. 14 aufweisen, so daB der WarmefluB durch diese
das Mittelteil des Verbundprofils bildenden Metalleisten
4 herabgesetzt ist.

Der Fllgelrahmen 17 besteht aus die AuBenteile
bildenden Profilschalen 18,19, die aus Aluminium gefer-
tigt sind und durch Metalleisten 4, die eine Warmedam-
mung bilden, verbunden sind. Vervollstandigt wird der
Fligelrahmen durch eine Glashalteleiste 20, die eine
Innenkammer 21 zur Aufnahme eines aus Alaun und
Gips bestehenden Formkérpers 22 aufweist. In den
Innenkammern 5 und 6 des Blendrahmens 16 sowie in
den Innenkammern 23 und 24 des Flagelrahmens 17
sind ebenfalls Formkérper 25,26,27 und 28 aus Alaun
und Gips mit einem hohen Kristallwasseranteil ange-
ordnet.

Die Formkérper kénnen auch aus anderen Kompo-
nenten sich zusammensetzen, von denen mindestens
eine einen hohen Kristallwasseranteil aufweist, der bei
einer Temperatur freigesetzt wird, die unterhalb der
Schmelztemperatur des dem Brand zugewandten
Leichtmetallprofils liegt. Das freigesetzte Kristallwasser
dient zur Kiihlung der Metallprofile.

Die plattenférmigen Formkérper 25,26,27,28, die
die jeweilige Innenkammer nur teilweise ausfillen, wer-
den mit Metallfedern 29 in die Innekammern eingescho-
ben, wobei sich die Metallfedern 29 an den
plattenfdrmigen Formk&rpern mit ihren freien Enden
verkrallen und so in ihrer Lage gesichert werden.

Die energieverzehrenden Formkérper kénnen auch
Formteile beliebiger Lange sein, die der Innenkontur
der Innenkammer der Metallprofile angepaft sind.

Das energieverzehrende Material kann auch in flis-
siger Form in die Innenkammer eines Metallprofils ein-
gefillt werden und bindet dann in der Innenkammer zu
einem festen Formkdrper ab.

Da Turen sehr haufig oberflachenbehandelt wer-
den, muB das Befillen der Innenkammern mit einem
energieverzehrenden Formkérper mit hohem Kristall-
wasseranteil nach der Oberflachenbehandlung der Pro-
file erfolgen, da die Trocknungstemperaturen der
Pulverbeschichtung in einem Temperaturbereich liegen,
der der Ansprechtemperatur des energieverzehrenden
Materials entspricht.

In der Fig. 4 ist im Beschlagfalz zwischen Blend-
und Fliigelrahmen jeweils vor der Metalleiste 4 eine Nut
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30 vorgesehen, in der ein Brandschutzstreifen 31 aus
unter Temperatur aufblahendem Material vorgesehen
ist. Der Brandschutzstreifen 31 hat zum einen die Auf-
gabe, die gelochte Metalleiste 4 vom sichtbaren Falz
her abzudecken und andererseits im Brandfall dafir zu
sorgen, daB der Falzraum weitgehendst durch aufbla-
hendes Material geschlossen wird, um ein Durchtreten
von Brandgasen zu verhindern.

In der Regel sind lediglich die Innenkammern der
Blend- und Flligelrahmen an den AuBenseiten mit ener-
gieverzehrendem Material ausgefullt. In besonderen
Fallen, in denen es um die Erhéhung der Temperaturbe-
standigkeit Uber die Widerstandszeit geht, kann auch
die Innenkammer des Mittelteils des jeweiligen Ver-
bundprofils mit energieverzehrendem Material ausge-
fallt werden.

Durch die das Mittelteil bildenden, gelochten
Metalleisten 4 wird aufgrund der Lochung der Warme-
fluB herabgesetzt, da durch die Lochungen die Warme-
Ubergangsquerschnitte verringert wurden. Eine véllige
Warmedammung, wie sie bei den bekannten Brandsc-
butzkonstruktionen Gblich sind und wie sich auch im
Fenster- und Tlrenbau zum Zwecke des allgemeinen
Warmeschuizes eingesetzt wird, ist hier nicht
gewlnscht und beabsichtigt. Im Bereich des Mittelteils
der Metallprofile ist ein WarmefluB notwendig, da nicht
nur die der Brandseite zugewandte, energieverzehren-
den Formkérper zum Freisetzen des Kristallwassers
aktiviert werden muissen, sondern auch die an der
brandabgewandten Seite angeordneten energieverzeh-
renden Formkérper. Hierdurch ist es méglich, bei klei-
ner Bauweise der Metallprofile gentigend gebundenes
Wasser zur Verfligung zu haben, um die Anforderungen
an eine Brandschutzkonstruktion hinsichtlich der Ober-
flichentemperaturen und der Standdauer der dem
Brand ausgesetzten Profile zu erreichen.

Die Metalleiste 4 aus einem StrangpreBprofil, in
das Durchbriche eingestanzt werden bzw. aus gewalz-
tem Stahl bietet den groBen Vorteil, daB sie separat
bearbeitet und mit bekannten Verbundverfahren mit den
tbrigen, Hohlkammerprofilen zusammengefigt werden
kann.

Die energieverzehrenden Formkérper sind so ein-
gestellt, daB sie eine Ansprechtemperatur im Bereich
von 80 °C bis 150 °C haben.

In den Fallen, in denen die brandzugewandte Seite
bereits bei der Baukonzeption bekannt ist, kann die
Befillung der jeweiligen Innenkammern der Metallpro-
file unterschiedlich erfolgen. Auf der dem Brand zuge-
wandten Seite kann ein hoéherer Fullungsgrad als auf
der dem Brand abgewandten Seite vorgenommen wer-
den bzw. kénnen die Ansprechtemperaturen auf der
brandzugewandten Seite héher gewéahlt werden als auf
der brandabgewandten Seite. Dies kann durch Variie-
ren der energieverzehrenden Werkstoffe erreicht wer-
den.

Aus der Fig. 5 ergibt sich, daB anstelle der Metallei-
ste 4 im Mittelteil 3 des Profils auch eine mehrteilige
Isolierleiste 32 eingesetzt werden kann. Diese mehrtei-
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lige Isolierleiste 32 besteht aus einer extrudierten,
schlecht warmeleitenden Kunststoffleiste 33, die sich
Uber die gesamte Lange der Isolierleiste erstreckt und
an seinen Langskanten FuBprofilierungen 34 aufweist.
Diese FuBprofilierungen 34 werden vorzugsweise in
gleichen Abstanden ausgespart und es werden in diese
Aussparungen zu den FuBprofilierungen 34 konturen-
gerechte FuBprofilierungen 35 eines Briickensteges 36
aus Metall, vorzugsweise aus Aluminium eingesetzt.
Die FuBprofilierungen werden in den Aufnahmenuten
der Aluminiumprofile 1 und 2 verankert. Die metalli-
schen Brickenstege haben die Aufgabe, einen Warme-
fluB zwischen den Aluminiumprofilen 1 und 2
sicherzustellen. Die Breite der Brickenstege und die
Abstande zueinander kénnen variiert werden, so daB
man hierdurch den Energieflu zwischen den Alumini-
umprofilen 1 und 2 beeinflussen kann.

Eine weitere Ausfiihrungsform des als Warme-
dammzone ausgebildeten Mittelteils 3 zwischen den
Aluminiumprofilen 1 und 2 ist in der Fig. 6 dargestellt, in
der die gelochten Metalleisten 37,38 einstlickig mit dem
Aluminiumprofil 1 bzw. mit dem Aluminium 2 sind. Die
am Aluminiumprofil 1 angeordnete Metalleiste 37 greift
mit einem FuBsteg 39 in die zugeordnete Veranke-
rungsnut des Aluminiumprofils 2, wahrend die mit dem
Aluminiumprofil 2 einstlickige Metalleiste 38 mit ihrem
FuBsteg 40 in die Verankerungsnut des Aluminiumpro-
fils 1 greift. Die Metalleisten 37,38 sind entsprechend
den Darstellungen 2 und 3 ausgestanzt und bilden ein
dort aufgezeigtes Gitterwerk, durch das der Warmeflu
zwischen den Aluminiumprofilen 1 und 2 herabgesetzt
wird.

Die Fig. 7 und 8 zeigen konstruktive Einzelheiten zu
der Ausfahrung nach der Fig. 4.

In der Fig. 9 ist ein Schaubild in Hinsicht auf einen
energieverzehrenden Formkérper dargestellt, der sich
aus Kalium-Alaun und Gips zusammensetzt.

Die Kurve 1 zeigt die Ansprechtemperaturen des
Formkérpers aufgetragen Uber die untere Temperatur-
achse. Aus dieser Kurve sind die Ansprechtemperatu-
ren zu erkennen, bei denen Kristallwasser freigesetzt
wird. Die Flache unter der Kurve 1 stellt den Gesamten-
ergieverzehr dar.

Die Kurve zeigt lediglich den Masseverlust, der sich
im Verlauf der Temperaturerhéhung einstellt.

In der Fig. 10 ist ein Metallprofil aufgezeigt, das
sich, wie das Profil nach der Fig. 1 aus den Aluminium-
profilen 1 und 2 sowie im Mittelteil aus den gelochten
Metalleisten 4 zusammensetzt. Die Innenkammern 5,6
und 10 sind mit energieverzehrenden und Kristallwas-
ser freisetzenden Formkérpern 41,42,43 ausgefllt, die
z.B. aus Alaun und Gips bestehen kénnen.

Bei dem Ausflhrungsbeispiel nach der Fig. 10 ist
zusétzlich ein plattenférmiger Formkérper 44 an der
AuBenseite des Aluminiumprofils 1 befestigt, so daB im
Fall eines Brandes in der Nahe des Formkérpers 44 die-
ser zundchst aktiviert wird und Kristallwasser freisetzt.
Bei langerer Branddauer werden auch die Formkérper
41,42 und 43 aktiviert und setzen Kristallwasser frei, so
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dafB hierdurch eine intensive Kihlung der Aluminium-
profile und damit eine lange Standzeit der Gesamtkon-
struktion erreicht wird.

In der Fig. 11 ist eine Fassaden- oder eine Dach-
konstruktion aufgezeigt, bei der die Fassadenfelder
bzw. die Rahmenfelder des Daches mit Glasscheiben
45 ausgefillt sind. An der Rauminnenseite ist ein
Hauptprofil 46 aus Aluminium vorgesehen. Dieses
Hauptprofil wird durch plattenférmige, energieverzeh-
rende Formkérper 47,48 und 49 abgedeckt, die bei dem
Erreichen einer Ansprechtemperatur Kristallwasser frei-
setzen und hierdurch das Hauptprofil kithlen.

Die plattenformigen Formkérper 47,48,49 kdnnen
mit dem Hauptprofil durch Kleben oder durch mechani-
sche Mittel verbunden werden.

In dem Ausfihrungsbeispiel ist eine Blechabdek-
kung 50, die aus Leichtmetall oder aus Edelstahl gefer-
tigt sein und auch zur Festlegung der plattenférmigen
Formkérper verwendet werden kann.

Wahrend in den Figuren Metallprofile aufgezeigt
sind, bei denen Aluminiumhohlkammerprofile 1 und 2
im Mittelteil Gber gelochte Metalleisten 4 oder tiber Ver-
bundleisten nach der Fig. 5 miteinander verbunden
sind, besteht auch die Méglichkeit, ein einstiickiges, mit
drei Innenkammern versehenes stranggepreBtes Profil
zu verwenden, in das dann im mittleren Bereich Lécher
eingestanzt werden, durch die in diesem Bereich der
WarmedurchfluB verringert wird.

Patentanspriiche

1. Rahmenwerk aus Metallprofilen in Brandschutz-
ausfiihrung far Fenster, Tlaren, Fassaden oder
Glasdacher, dadurch gekennzeichnet, daB die
Metallprofile drei Innenkammern (5,6,10) aufwei-
sen, eine mittlere Innenkammer (10) bildende
Metalleisten (4) zur Herabsetzung des Warme-
durchflusses mit Ausstanzungen (12 bzw. 14) ver-
sehen oder anstelle der Metalleisten (4) mehrteilige
Isolierleisten (32) vorgesehen sind und in den
durch Wandungen aus Aluminium begrenzten Gbri-
gen Innenkammern (5,6) Brandschutzplatten
(25,26;27,28) angeordnet sind.

2. Rahmenwerk nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die mit drei Innenkammern (5,6,10)
versehenen Metallprofile als einstiickige, strangge-
preBte Aluminiumprofile ausgebildet sind, in die im
mittleren Bereich Lécher eingestanzt sind.

3. Rahmenwerk nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daB im Beschlagfalz zwischen
Blend- und Fligelrahmen einer Tar jeweils vor der
gelochten Metalleiste (4) ein Brandschutzstreifen
(31) aus unter Temperaturbelastung aufblahendem
Material angeordnet ist.

4. Rahmenwerk nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Metallprofile als Verbundprofile
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ausgebildet sind und sich aus stranggepreften Alu-
miniumhohlkammerprofilen (1,2) und aus einem
Mittelteil (3) aus Metall zusammensetzen, in dem
der WarmedurchfluB gegenltber den aus Alumi-
nium hergestellien AuBenfeilen herabgesetzt ist.

Rahmenwerk nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Mittelteil der Metallprofile Brik-
kenstege (13,15) aus Metall zwischen den
AuBenteilen aus Aluminium aufweist oder aus-
schlieBlich aus Briickenstegen aus Metall besteht.

Rahmenwerk nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die metallischen Brickenstege
(13,15) des Mittelteils der Metallprofile an einem
Ende oder an beiden Enden in einer Verankerungs-
nut des zugeordneten AuBenteils festgelegt sind.

Rahmenwerk nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Mittelteil des Leichtmetallprofils
sich aus mindestens einer Uiber die gesamte Lange
des Mittelteils erstreckenden Kunststoffleiste (33)
und aus metallischen Briickenstegen (36) zusam-
mensetzt, die zueinander parallel und quer zur
Langsachse des Leichtmetallprofils verlaufen,
wobei die FuBprofilierungen der metallischen Briik-
kenstege in Ausnehmungen (36) der Kunststofflei-
ste (33) angeordnet sind.

Rahmenwerk nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB an den AuBenseiten oder/und an den
Innenseiten der aus Aluminium gefertigten Metall-
profile diese abdeckende Platten oder sonstige
Formkérper aus einem warmebindenden, hydro-
philen Adsorbens mit hohem Wasseranteil oder ein
wéarmebindendes, hydrophiles Adsorbens mit
hohem Wasseranteil enthaltende Platten oder son-
stige Formkdrper befestigt sind.

Rahmenwerk nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das warmebindende hydrophile
Adsorbens aus Alaun und Gips besteht.

Rahmenwerk nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das warmebindende, hydrophile
Adsorbens aus Kalium-Alaun und Gips besteht,
wobei das Kalium-Alaun in eine Gipsmatrix einge-
bunden ist.

Rahmenwerk Anspruch 10, dadurch gekennzeich-
net, daB die warmebindenden Platten oder sonsti-
gen Formkérper zu 50 Prozent aus Kalium-Alaun
und zu 50 Prozent aus einem modifizierten Gips
bestehen.

Rahmenwerk nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Mittelteil der Leichtmetallprofile
aus einem oder mehreren parallelaufenden
Blechstreifen, vorzugsweise aus Aluminium besteht
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und diese Blechstreifen durch Ausstanzungen
beliebiger Konfiguration nur einen herabgesetzten
WarmefluB erméglichen.

Rahmenwerk nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Ausstanzungsreihe durch wech-
selweise gegeneinander versetzte Dreiecke
gebildet ist (Fig. 2).

Rahmenwerk nach Anspruch 12 oder 13, dadurch
gekennzeichnet, daB die das Mittelteil bildenden
Blechsstreifen FuBstege (11) aufweisen, die in
Nuten der AuBenteile der Leichtmetallprofils veran-
kert sind.

Rahmenwerk nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Platten oder sonstigen Formkér-
per aus einem oder mit einem warmebindenden,
hydrophilen Adsorbens an beiden AuBenteilen der
Leichtmetallprofile befestigt sind.

Rahmenwerk nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daB an beiden oder an einem AuBenteil
der Leichtmetallprofile und an dem Mittelteil oder in
einer Kammer des Mittelteils Platten oder sonstige
Formkérper aus wéarmebindendem Material mit
hohem Wasseranteil vorgesehen sind.

Rahmenwerk nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die AuBenteile der Leichtmetallprofile
als geschlossene oder offene Hohlprofile aus Alu-
minium ausgebildet sind und in den Hohlkammern
die Hohlkammern teilweise oder vollstandig austfiil-
lende Formkérper aus warmebindendem Material
mit hohem Wasseranteil angeordnet sind.

Rahmenwerk nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, daB zusatzlich zu der Anordnung der
Formkérper aus warmebindendem Material in einer
geschlossenen oder offenen Hohlkammer eines
oder beider AuBenteile oder/und in einer geschlos-
senen oder offenen Hohlkammer des Mittelteils an
der AuBenflache eines AuBenteils des Leichtmetall-
profils eine Aodeckplatte aus warmebindendem
Material befestigt ist.

Rahmenwerk nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dafB3 die an der AuBenseite der einen Rah-
men bildenden Leichtmetallprofile befestigten
Platten aus warmebindendem Material Teile eines
geschlossenen Rahmens sind.

Rahmenwerk nach Anspruch 16 oder 17, dadurch
gekennzeichnet, daB in den AuBenschichten der
Formkorper Gewebe, vorzugsweise Glasfaserge-
webe eingebettet sind.

Rahmenwerk nach Anspruch 17, 18 oder 19,
dadurch gekennzeichnet, daB den plattenférmigen
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Formkérpern (47,48,49) eine Blechabdeckung (50)
zugeordnet ist.

Rahmenwerk nach einem der Anspriiche 8 bis 21,
dadurch gekennzeichnet, daB die energieverzeh-
renden Formkérper (25,26,27,28) durch Metallfe-
dern (29) in ihrer Lage in der zugeordneten
Innenkammer des Metallprofils gesichert sind.

Rahmenwerk nach einem der Anspriiche 8 bis 22,
dadurch gekennzeichnet, daf3 die Ansprechtempe-
raturen der einem Metallprofil zugeordneten Form-
kérper unterschiedlich sind.
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