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(54) Aufhängung für Schallwiedergabeanordnungen nach dem Biegewellenprinzip

(57) Erfindungsgemäß wird eine Aufhängung für
Schallwiedergabeanordnungen nach dem Biegewellen-
prinzip angegeben. Kennzeichnend für solche Anord-
nungen ist es, daß ein Paneel 10 vorhanden ist, welches
mit einer Halterung 17 elastisch verbunden sein muß.
Das Paneel 10 wird von einer Kernschicht 11, welche
eine Lochstruktur aufweist, und zwei die Kernschicht 11
bedeckenden Deckschichten 12 gebildet. Da die übli-
chen Randeinfassungen der herkömmlichen Lautspre-
chertechnik bei der Größe und dem Gewicht der Panee-
le 10 sehr hart ausgelegt werden müssen, wird dadurch

die Schallwiedergabequalittät solcher Anordnung redu-
ziert. Deshalb war Aufgabe der Erfindung, eine Aufhän-
gung anzugeben, welche die Nachteile im Stand der
Technik vermeidet. Dazu wird angegeben, die Aufhän-
gung aus der Kernschicht 11 und/oder wenigstens einer
der Deckschichten 12 zu bilden. Wird die elastische Be-
festigung aus der Kernschicht 11 selbst gebildet, wird
es ohne großen Aufwand möglich, das jeweilige Paneel
10 auch entfernt von Randbereichen elastisch zu befe-
stigen. Hierzu wird die Elastizität Lochstruktur der Kern-
schicht 11 als Federelement ausgenutzt.
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