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(54) Unterboden

(57) Die Erfindung betrifft einen Unterboden (1) mit
einer auf einer Tragschichte (2), z.B. aus Beton, Be-
schüttungsmaterial, etc., angeordneten Dämmschichte
(3), z.B. aus Kunststoffschaumplatten, Steinwollplatten,
etc. und mit einem auf einer auf der Dämmschichte (3)
aufgelegten Trennlage (4) angeordneten Estrich (6) aus
aushärtbarem Material, z.B. Beton, insbesondere Flie-

ßestrich und mit einer längs einer einem Wandteil (9)
zugewandten Stirnfläche angeordneten Dämmlage. Die
Trennlage (4) besteht aus einer aus flüssigkeits- und
dampfdurchlässigen Materialien gebildeten Armie-
rungsschichte, z.B. Gewirke aus Fasern und Fäden, wie
Vlies (5), Gelege, Gewebe, Papier. Die Trennlage (4)
und der Estrich (6) sind in einer Übergangsschichte haf-
tend miteinander verbunden.
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