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(54) Verschlusskappe, insbesondere Schraubkappe aus Kunststoff mit einem Garantieband

(57)  VerschluBkappe, insbesondere Schraubkappe
(10) aus Kunststoff mit einem Garantieband (12), das
dazu bestimmt ist, mit einem oder mehreren Rickhalte-
elementen an einem Behalter-, insbesondere Flaschen-
hals in Eingriff gebracht zu werden. Die VerschlufB3-
kappe und das Garantieband sind durch eine Mehrzahl
von Verbindungsstegen (13) miteinander verbunden,
welche beim erstmaligen Offnen des Behdlters bzw. der
Flasche brechen. Das Garantieband (12) weist an

wenigstens einer Stelle seines Umfangs eine Sollbruch-
stelle auf, die ebenfalls beim erstmaligen Offnen des
Behalters bzw. der Flasche reiBt. Die Sollbruchstelle
(16) des Garantiebandes (12) erstreckt sich schrag zu
der durch das Garantieband (12) definierten Ebene und
ist vorzugsweise als durchgehend schrager Einschnitt
an der AuBenseite des Garantiebandes gebildet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine VerschluBkappe, ins-
besondere Schraubkappe aus Kunststoff mit einem
Garantieband, gemaB dem Oberbegriff des Anspru-
ches 1.

[0002] Derartige VerschluBkappen mit einem Garan-
tieband, welches Uber eine Vielzahl von Verbindungs-
stegen mit der Kappe verbunden ist, setzen sich immer
mehr durch. Das Garantieband ist mit der Kappe ein-
stickig ausgebildet, und zwar derart, daB es durch
Schrumpfen oder durch formschlussiges Einrasten oder
durch Anformung auf entsprechende Wiilste, Nocken
oder in Hinterschneidungen am Behalterhals, ins-
besondere Flaschenhals befestigt wird. Beim erstmali-
gen Offnen bzw. Abschrauben der Kappe wird daher ein
derartiger Widerstand durch das mit dem Behélterhals
verbunde Garantieband aufgebaut, daB die Verbin-
dungsstege wenigstens teilweise reiBen, so daB das
erstmalige Offnen der VerschluBkappe angezeigt wird.
Bei manchen Garantiebandversionen ist auch noch
zusétzlich zu den Verbindungsstegen am Garantieband
selbst wenigstens eine Sollbruchstelle vorgesehen.
VerschluBkappen der hier fraglichen Art werden sowohl
als Schraubkappen mit Innengewinde als auch als
Schnapp-Kappen zur Verfligung gestellt. Beispielhaft
wird auf entsprechende Konstruktionen verwiesen, wie
sie inder EP 0 451 102 B1, EP 0 254 673 B1 oder EP 0
552 958 B1 beschrieben und dargestellt sind. Letztge-
nannte Konstruktion zeichnet sich dariber hinaus
dadurch aus, daB die Verbindungsstege durch Unter-
brechungen eines innerhalb einer Verbindungswand
zwischen Kappe und Garantieband ausgebildeten Hori-
zontalschnitts definiert sind.

[0003] Des weiteren zeichnen sich samtliche bekann-
ten VerschluBkappen durch eine vertikale Sollbruch-
stelle aus, d.h. vertikal zu der durch das Garantieband
definierten Ebene. Derartig ausgebildete Sollbruchstel-
len haben den Nachteil, daB sie beim erstmaligen Auf-
setzen der Kappe auf den Behélterhals aufreifien
kénnen; um dies sicher zu vermeiden, ist bereits vorge-
schlagen worden, unmittelbar neben der Sollbruchstelle
an einem mit der Schraubkappe fest verbundenen
Umfangsabschnitt des Garantiebandes eine Material-
ausnehmung zur Erhéhung der Dehnbarkeit beim erst-
maligen Aufsetzen der Kappe anzuordnen. Diese
Materialausnehmung, die auch als offenes Fenster aus-
gebildet sein kann, nimmt Materialdehnungen beim
erstmaligen Aufschrauben oder anderweitigen Aufset-
zen der Kappe auf den Behélterhals auf und entlastet
so die Sollbruchstelle (siehe dazu EP 0 460 557 B1 und
EP 0 459 941 B1).

[0004] Es ist augenscheinlich, daB die Herstellung
einer geeigneten Materialausnehmung oder Entla-
stungséffnung aufwendig ist.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aui-
gabe zugrunde, eine VerschluBkappe, insbesondere
Schraubkappe mit einem Garantieband zu schaffen,
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das einerseits seine Garantiefunktion gut erfallt, d.h.
schnell und zuverlassig beim erstmaligen Offnen des
Behalters reiBt, und das aber andererseits sich auch
durch eine einfache Konstruktion und damit Herstellung
auszeichnet sowie eine ausreichende Stabilitat fur das
erstmalige Aufsetzen der VerschluBkappe besitzt.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaf durch
die kennzeichnenden Merkmale des Anspruches 1
gelost.

[0007] Eine wesentliche MaBnahme der vorliegenden
Erfindung liegt also darin, daB die wenigstens eine Soll-
bruchstelle des Garantiebandes sich schrag zu der
durch das Garantieband definierten Ebene bzw. schrag
zur Vertikalen erstreckt. Damit erhalt man far das erst-
malige Aufsetzen der Kappe eine langere Dehnungs-
strecke in Garantieband-Umfangsrichtung im Bereich
der Sollbruchstelle, ohne daB dort zusatzliche MaBnah-
men daflr, wie z.B. eine Entlastungséffnung, erforder-
lich sind.

[0008] Vorzugsweise wird die Sollbruchstelle durch
einen durchgehend schragen Einschnitt, insbesondere
an der AuBenseite des Garantiebandes angebrachten
Einschnitt gebildet. Diese Ausbildung ist herstellungs-
technisch besonders einfach und funktionstechnisch
sicher. Der Einschnitt ist durchgehend, d.h. ohne Unter-
brechungen ausgebildet. Damit ist eine einfache Her-
stellung der Solibruchstelle méglich, und zwar innerhalb
des ublichen Herstellungstaktes.

[0009] Von besonderem Interesse, und zwar auch
unabhéngig von der sich schrag erstreckenden Soll-
bruchstelle ist noch der AnschluB des Garantiebandes
an der Kappe bzw. deren Umfangsmantel. Dieser
Anschluf3 ist gekennzeichnet durch einen sich lber den
Umfang durchgehend erstreckenden Einschnitt, ins-
besondere auBeren Einschnitt. Dieser Einschnitt ist vor-
zugsweise im Bereich der Verbindungsstege
angeordnet. Auch diese MaBnahme férdert die gestellte
Aufgabe hinsichtlich einfacher Herstellung und dennoch
hoher Funktionssicherheit.

[0010] Um sicher zu stellen, daB nach erstmaligem
Offnen des Behalters das Garantieband an der Kappe
hangenbleibt, ist wenigstens der an einer Seite der Soll-
bruchstelle dieser nachstgelegene, insbesondere
wenigstens der in Aufschraubrichtung der Kappe vor
der Sollbruchstelle gelegene Verbindungssteg etwas
dicker und/oder langer und dementsprechend reilfester
ausgebildet als die Gbrigen Verbindungsstege. Bei einer
bevorzugten Ausfihrungsform sind die Verbindungs-
stege innenseitig im Ubergangsbereich zwischen
Kappe bzw. deren Umfangsmantel und Garantieband
ausgebildet, wobei die in einem Winkelbereich von bis
zu etwa 40° bis 70°, insbesondere etwa 60° in Auf-
schraubrichtung der Kappe vor der Sollbruchstelle
angeordneten Verbindungsstege etwas dicker und/oder
langer bzw. reiBfester ausgebildet sind als die Ubrigen
Verbindungsstege.

[0011] Um in diesem Bereich eine héhere ReiBfestig-
keit zwischen Kappe und Garantieband zu erhalten, ist
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es auch denkbar, in diesem Bereich den Winkelabstand
zwischen benachbarten Verbindungsstegen etwas
geringer zu gestalten als im tbrigen Bereich.

[0012] Von Bedeutung fir die Funktionssicherheit ist
noch, daB die Umfangserstreckung der etwas dickeren
bzw. reiBfesteren Verbindungsstege, Uber die das
Garantieband nach erstmaligem Offnen des Behalters
bzw. der Flasche mit der Kappe verbunden bleiben soll,
deutlich kleiner ist als die doppelte Lange des Abstands
zwischen zwei benachbarten Verbindungsstegen.
Diese MaBnahme ist eine Optimierung zwischen Funk-
tionssicherheit einerseits und Minimierung des Materi-
alaufwandes andererseits. Im CUObrigen sind die
Verbindungsstege etwa gleichférmig Gber den Umfang
verteilt angeordnet.

[0013] Das Garantieband ist in herkdmlicher Weise
mit einem nach innen gerichteten, mit einem am Hals
des Behalters bzw. der Flasche ausgebildeten Kragen
zusammenwirkenden Vorsprung (Riickhalteelement)
versehen. Dieser Vorsprung ist entweder durchgehend
ausgebildet oder alternativ in eine Vielzahl von Vor-
sprungsabschnitten unterteilt. Letztgenannte Ausfih-
rungsform tragt zur Minimierung des Material-
aufwandes bei. Dabei ist zu bedenken, daB es sich hier
um ein typisches Massenprodukt handelt, welches milli-
ardenweise hergestellt wird. Dementsprechend wirkt
sich selbst eine geringe Materialreduzierung wirtschaft-
lich ganz erheblich aus. Letztgenannte Alternative tragt
dazu bei.

[0014] Die erwahnte schrage Sollbruchstelle schlieBt
mit der durch das Garantieband definierten Ebene vor-
zugsweise einen Winkel von etwa 30° bis 60°, ins-
besondere etwa 40° bis 45° ein. Je flacher der Winkel
ist, desto mehr 148t sich das Garantieband beim erst-
maligen Aufsetzen der VerschluBkappe auf den Behél-
terhals in Umfangsrichtung dehnen, ohne dafB eine
Bruchgefahr besteht. Dennoch ist sichergestellt, daB
beim erstmaligen Offnen der Flasche das Garantieband
an dieser Stelle bricht bzw. reift.

[0015] Nachstehend wird eine Ausflihrungsform einer
erfindungsgemaB ausgebildeten Schraubkappe aus
Kunststoff mit einem Garantieband anhand der beige-
fagten Zeichnung naher erlautert. Diese zeigt in:

Fig. 1 eine erfindungsgeman
Schraubkappe in Seitenansicht;
die Schraubkappe gemaB Fig. 1 im Langs-
schnitt;

die Schraubkappe gemaB Fig. 1 in Unteran-
sicht;

einen Teil der Schraubkappe, namlich das
Garantieband und dessen Anschlu3 an der
Kappe im Langsschnitt und vergréBertem
MaBstab;

einen Querschnitt durch den in Fig. 4 darge-
stellten Teil der Schraubkappe Langslinie A-
A; und

einen Querschnitt durch den in Fig. 4 darge-

ausgebildete
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stellten Teil der Schraubkappe Langslinie B-
B.

[0016] Die Fig. 1 und 2 zeigen eine Schraubkappe 10
aus Kunststoffmaterial mit einem Innengewinde 11, die
dazu bestimmt ist, eine Behélter-, insbesondere Fla-
schenmiindung mit einem entsprechenden AuBenge-
winde zu verschlieBen. Derartige Schraubkappen
werden bevorzugt zum VerschlieBen von Flaschen mit
Erfrischungsgetranken verwendet, wobei es sich in der
Regel um Mehrwegflaschen, hier insbesondere PET-
Mehrwegflaschen handelt.

[0017] Die Schraubkappe 10 ist mit einem Garantie-
band 12 einstiickig verbunden. Die Verbindung ist durch
eine Vielzahl von etwa gleichméaBig Gber den Umfang
verteilt angeordnete Verbindungsbriicken bzw. Verbin-
dungsstege 13 hergestellt, die innenseitig im Uber-
gangsbereich zwischen dem unteren Rand der
Schraubkappe 10 bzw. deren zylindrischen Umfangs-
mantel 14 und dem oberen Rand des Garantiebandes
12 ausgeformt sind. Am unteren Rand weist das Garan-
tieband einen nach innen gerichteten Vorsprung 15 auf,
dessen Unterseite nach innen abgewinkelt ist, um nach
einem Abfulllvorgang Uber einen ringférmigen Kragen
auf den Hals des Behélters oder der Flasche gescho-
ben werden zu kénnen. Entsprechend Fig. 3 ist der
nach innen gerichtete Vorsprung 15 durchgehend kreis-
férmig ausgebildet. Alternativ ist es méglich, den Vor-
sprung 15 in eine Vielzahl von gleichméBig Gber den
Umfang verteilt angeordneten Vorsprungsabschnitten
zu unterteilen. Beim erstmaligen Abschrauben der
Kappe 10 wird der Vorsprung 15 von dem erwéhnten
ringférmigen Kragen am Hals des Behalters oder der
Flasche zurtickgehalten. Dementsprechend werden die
Verbindungsstege 13 axial belastet, bis sie brechen
bzw. abreiBen mit Ausnahme eines Teils der Verbin-
dungsstege, die in einem Winkelbereich von bis zu etwa
30° bis 70°, insbesondere etwa 60° in Aufschraubrich-
tung geman Pfeil A der Kappe 10 vor einer noch naher
zu beschreibenden Sollbruchstelle 16 im Garantieband
12 angeordnet sind. Diese Verbindungsstege sind nam-
lich etwas dicker und/oder langer und dement-
sprechend reiBfester ausgebildet als die Gbrigen
Verbindungsstege. Die dickeren Verbindungsstege stel-
len sicher, daB das Garantieband 12 nach erstmaligem
Abschrauben der Kappe 10 an dieser hangenbleiben.
[0018] Die bereits erwahnte wenigstens eine Soll-
bruchstelle des Garantiebandes 12 erstreckt sich ent-
sprechend Fig. 1 schréag zu der durch das Garantieband
12 definierten Ebene bzw. schrag zur Vertikalen 17.
Konkret erstreckt sich die Sollbruchstelle in Aufschraub-
richtung A von oben schrag nach unten, und zwar Uber
die gesamte Hohe des Garantiebandes 12. Die Soll-
bruchstelle 16 wird durch einen durchgehend schragen
Einschnitt, und zwar durch einen an der AuBenseite des
Garantiebandes 12 angebrachten Einschnitt gebildet.
Dieser Einschnitt schlieBt mit der durch das Garantie-
band 12 definierten Ebene einen Winkel o von etwa 30°
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bis 60°, insbesondere etwa 40° bis 45° ein.

[0019] Entsprechend den Fig. 1, 2 und 4, 5 ist das
Garantieband 12 von der Kappe 10 bzw. deren
Umfangsmantel 14 durch einen sich Gber den Umfang
durchgehend erstreckenden Einschnitt, insbesondere
auBeren Einschnitt 18 getrennt. Dieser auBere Ein-
schnitt ist herstellungstechnisch einfach und in Verbin-
dung mit den innenseitig angeordneten
Verbindungsstegen 13 in der beschriebenen Weise
funktionssicher. Wie bereits dargelegt, ist wenigstens
der in Aufschraubrichtung gemaB Pfeil A in Fig. 1 der
Kappe 10 vor der Solibruchstelle 16 gelegene Verbin-
dungssteg etwas dicker und dementsprechend reiBfe-
ster ausgebildet als die Gbrigen, insbesondere die in
Aufschraubrichtung der Kappe hinter der Sollbruch-
stelle 16 gelegenen Verbindungsstege. Vorzugsweise
sind drei oder vier in Aufschraubrichtung der Kappe vor
der Sollbruchstelle 16 gelegene Verbindungsstege
etwas dicker und dementsprechend reiBfester ausgebil-
det als die Ubrigen Verbindungsstege. Diese dickeren
und dementsprechend reiB3festeren Verbindungsstege
dienen dazu, das Garantieband nach dem erstmaligen
Abschrauben der Kappe vom Flaschenhals an der
Kappe zu halten, nachdem die Sollbruchstelle 16 und
alle Ubrigen Verbindungsstege aufgebrochen bzw.
abgerissen sind.

[0020] Entsprechend Fig. 5 definieren die Verbin-
dungsstege 13 im Horizontalschnitt radial nach innen
gerichtete Kreissegmente. Die etwas dickeren und
dementsprechend auch in Umfangsrichtung etwas lan-
geren Verbindungsstege sind in Fig. 5 innenseitig durch
die weiter innen gelegene Kreisbogenlinie 19 begrenzt,
wéahrend die innere Begrenzung der etwas kirzeren
und dinneren Verbindungsstege geméaB Fig. 5 durch
eine entsprechend kiirzere Kreisbogenlinie 20 erfolgt.
[0021] Es sei noch darauf hingewiesen, daB die
Umfangserstreckung der etwas dickeren bzw. reif3feste-
ren Verbindungsstege 13, die innenseitig durch eine
Kreisbogenlinie 19 gemaB Fig. 5 begrenzt sind, deutlich
kleiner ist als die doppelte Lange des Abstandes zwi-
schen zwei benachbarten Verbindungsstegen 13. Ent-
sprechend Fig. 5 ist die Umfangserstreckung "y" der
etwas dickeren bzw. reiBfesteren Verbindungsstege 13
nur geringflgig gréBer als der Winkelabstand "B" zwi-
schen zwei benachbarten Verbindungsstegen. Im Gbri-
gen ist die Umfangserstreckung der etwas dinneren
und weniger reiBfesten Verbindungsstege 13 geringer
als der Winkelabstand zwischen zwei benachbarten
Verbindungsstegen.

[0022] Anstatt der beschriebenen Einschnitte 16, 18
kénnen auch entsprechende Kerben vorgesehen sein,
mit welcher die Wandstarke an den entsprechenden
Stellen stark reduziert wird.

[0023] Den Fig. 2 und 4 kann noch entnommen wer-
den, daB die Verbindungsstege 13 in Draufsicht nach
unten teilkegelférmig auslaufen, d.h. teilkegelférmig in
die umlaufende Seitenwand des Garantiebandes 12
Ubergehen.
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[0024] Die Schraubkappe 10 ist an der oberen Innen-
seite noch so ausgebildet, daB eine Dichischeibe pla-
ziert werden kann unter Herstellung eines sogenannten
zweiteiligen Verschlusses, insbesondere Enghalsver-
schlusses.

[0025] Fig. 6 1aBt noch erkennen, daB die Ausformung
der Verbindungsstege 13 am unteren Rand des zylindri-
schen Umfangsmantels 14 der Schraubkappe 10
beginnt. In einem Zwischenschritt der Herstellung der
dargestellten Schraubkappe mit Garantieband ist letzte-
res mit dem unteren Rand des Umfangsmantels 14 der
Schraubkappe 10 durchgehend, d.h. tber den gesam-
ten Querschnitt verbunden, so wie dies in Fig. 6 darge-
stellt ist. AnschlieBend erfolgt der &uBere
Horizontalschnitt 18 unter Ausbildung der eigentlichen
Verbindungsstege 13, so wie dies die Fig. 4 und 5 sehr
gut erkennen lassen. Dabei sind in Fig. 5 Gberlagert
dargestellt sowohl die dickeren als auch die dinneren
bzw. schmaleren Verbindungsstege 13, die innenseitig
jeweils durch die Kreisbogenlinien 19 bzw. 20 begrenzt
sind. Die auBere Begrenzung der Verbindungsstege 13
erfolgt durch die innere Begrenzung des sich Gber den
Umfang erstreckenden Einschnitts 18. Diese innere
Begrenzung des &uBeren Einschnitts 18 ist in den Fig.
4 und 5 mit der Bezugsziffer 21 gekennzeichnet.

[0026] SchlieBlich sei noch darauf hingewiesen, daB
es denkbar ist, die Seitenwand des Garantiebandes 12
zwischen horizontalem Einschnitt 18 und nach innen
gerichtetem Vorsprung 15 so zu gestalten, daf sich ihre
Wandstarke von oben nach unten hin zunehmend ver-
jungt, und zwar vorzugsweise durch eine entsprechend
geneigte innere Begrenzung der Seitenwand. Auch ist
es denkbar, die innere Begrenzung der Seitenwand des
Garantiebandes zwischen Einschnitt 18 und Vorsprung
15 bogenférmig zu gestalten. In beiden Fallen sollte
jedoch dann darauf geachtet werden, daB die Rest-
wandstarke im Bereich der Sollbruchstelle 16 Uber die
gesamte Hohe des Garantiebandes 12 etwa gleichblei-
bend groB ist, zumindest an der dicksten Stelle des
Garantiebandes so bemessen ist, daB sie auch dort
funktionssicher beim erstmaligen Offnen des Behalters
bzw. beim erstmaligen Abschrauben der Kappe 10
reiBt.

[0027] Samitliche in den Anmeldungsunterlagen offen-
barten Merkmale werden als erfindungswesentlich
beansprucht, soweit sie einzeln oder in Kombination
gegenlber dem Stand der Technik neu sind.

Patentanspriiche

1. VerschluBkappe, insbesondere Schraubkappe (10)
aus Kunststoff mit einem Garantieband (12), das
dazu bestimmt ist, mit einem oder mehreren Ruck-
halteelementen an einem Behélter-, insbesondere
Flaschenhals in Eingriff gebracht zu werden, wobei
VerschluBkappe und Garantieband (12) durch eine
Mehrzahl von Verbindungsstegen (13) verbunden
sind, welche beim erstmaligen Offnen des Behal-
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ters bzw. der Flasche brechen bzw. reiBen, und
wobei das Garantieband (12) an wenigstens einer
Stelle seines Umfangs eine Sollbruchstelle (16)
aufweist, die ebenfalls beim erstmaligen Offnen
des Behalters bzw. der Flasche bricht bzw. reift,
dadurch gekennzeichnet, daB

die wenigstens eine Sollbruchstelle des Garantie-
bandes (12) sich schrag zu der durch das Garantie-
band (12) definierten Ebene bzw. schrag zur
Vertikalen (17) erstreckt.

VerschluBkappe nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daB

die Sollbruchstelle (16) durch einen durchgehend
schragen Einschnitt, insbesondere an der AuB3en-
seite des Garantiebandes (12) angebrachten Ein-
schnitt gebildet ist.

VerschluBkappe, insbesondere nach Anspruch 1
oder 2,

dadurch gekennzeichnet, daB

das Garantieband (12) von der Kappe (10) bzw.
deren Umfangsmantel (14) durch einen sich tber
den Umfang durchgehend erstreckenden Ein-
schnitt, insbesondere &auBeren Einschnitt (18)
getrennt ist.

VerschluBkappe nach einem der Anspriche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daB

wenigstens der an einer Seite der Sollbruchstelle
dieser nachstgelegene, insbesondere wenigstens
der in Aufschraubrichtung (A) der Kappe (10) vor
der Sollbruchstelle (16) gelegene Verbindungssteg
(13) etwas dicker und/oder langer und dement-
sprechend reiBfester ausgebildet ist als die Gbri-
gen, insbesondere die in Aufschraubrichtung (A)
der Kappe (10) hinter der Sollbruchstelle (16) gele-
genen Verbindungsstege (13).

VerschluBkappe nach einem der Anspriche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daB

die Verbindungsstege (13) innenseitig zwischen
Kappe (10) bzw. deren Umfangsmantel (14) und
Garantieband (12) ausgebildet sind, wobei die in
einem Winkelbereich von bis zu etwa 30° bis 70°,
insbesondere etwa 60° in Aufschraubrichtung (A)
der Kappe (10) vor der Sollbruchstelle (16) ange-
ordneten Verbindungsstege (13) etwas dicker
und/oder langer und dementsprechend reiBfester
ausgebildet sind als die tbrigen Verbindungsstege
(13).

VerschluBkappe nach einem der Anspriche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daB

die Verbindungsstege (13) im Horizontalschnitt
innenseitig durch Kreisbogenabschnitte (19 bzw.
20) begrenzt sind.
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7.

10.

11.

12

VerschluBkappe nach einem der Anspriiche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daB

die Umfangserstreckung (y) der etwas dickeren
bzw. langeren und damit entsprechend reilfesteren
Verbindungsstege (13), Uber die das Garantieband
(12) nach erstmaligem Offnen des Behalters bzw.
der Flasche an der Kappe (10) verbunden bleibt,
deutlich kleiner ist als der doppelte Winkelabstand
(B) zwischen zwei benachbarten Verbindungsste-
gen (13).

VerschluBkappe nach einemder Anspriiche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daB

die Verbindungsstege (13) etwa gleichiérmig tber
den Umfang verteilt angeordnet sind.

VerschluBkappe nach einemder Anspriiche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daB

der Winkelabstand zwischen den in einem Winkel-
bereich von bis zu etwa 30° bis 70°, insbesondere
bis zu etwa 60° in Aufschraubrichtung der Kappe
(10) vor der Sollbruchstelle (16) angeordneten Ver-
bindungsstegen (13) etwas geringer ist als der Win-
kelabstand zwischen den (brigen Verbindungs-
stegen (13).

VerschluBkappe nach einemder Anspriiche 1 bis 9,
deren Garantieband (12) einen nach innen gerich-
teten, mit dem Hals des Behalters bzw. der Fla-
sche, insbesondere mit einem am Behélterhals
angeordneten ringférmigen Kragen zusammenwir-
kenden Vorsprung (15) aufweist,

dadurch gekennzeichnet, daB

der Vorsprung (15) entweder durchgehend kreisfér-
mig ausgebildet oder alternativ in eine Vielzahl von
Vorsprungsabschnitten unterteilt ist.

VerschluBkappe nach einem der Anspriiche 1 bis
10,

dadurch gekennzeichnet, daB

die schrage Sollbruchstelle (16) mit der durch das
Garantieband (12) definierten Ebene einen Winkel
(o) von etwa 30° bis 60°, insbesondere 40° bis 45°
einschlief3t.

VerschluBkappe nach einem der Anspriiche 1 bis
11,

dadurch gekennzeichnet, daB

die Sollbruchstelle (16) sich in Aufschraubrichtung
(A) von oben schrag nach unten erstreckt.
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