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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Bodenbelag aus
Teppichware, der eine selbstklebende Schicht auf der
Unterseite aufweist.

[0002] Teppichbéden werden Ublicherweise dadurch
verlegt, dal auf den Untergrund, beispielsweise einen
Zementfulboden, fllissiges Klebematerial aufgetragen
wird, mit dem anschlieRend der Teppichboden verklebt
wird.

[0003] Aus der EP-104 305 ist eine Teppichware
bekannt, die bereits auf ihrer Unterseite eine Klebstoff-
schicht aufweist, die werkseitig mit einer abziehbaren
Folie versehen worden ist.

[0004] Bauseitig wird der Teppichboden auf einen ent-
sprechend vorbereiteten Boden nach dem Abziehen
der Schutzfolie unmittelbar aufgeklebt.

[0005] Die aus der EP-Schrift bekannte Teppichbo-
denanordnung kann eine solche Klebeschicht vollfla-
chig oder aber auch teilflachig, beispielsweise in
Punkten oder Randbereichen aufweisen. Dennoch sind
die Auftragsflachen entweder bei der punktférmigen
Anordnung zu grof} ausgebildet oder aber bei der flachi-
gen Anordnung dermafien durchgehend vorgesehen,
daR relativ groRe Klebebereiche auf der Unterseite des
Teppichs vorgesehen sind. Dies hat zur Folge, dal
nach einem Festkleben des Teppichs ein Loslésen des
Teppichs nur noch mit Schwierigkeiten erfolgen kann,
wobei entweder Klebstoffreste unmittelbar auf dem
Boden verbleiben oder aber Estrichmassen und derglei-
chen vom Boden abgezogen werden. Hieraus resultiert
entweder eine Teilzerstérung des Teppichbodens und
ein Zurlckbleiben des Klebers, der wieder vom Boden
abgeldst werden mul, oder aber eine Zerstérung der
Bodenoberflache selbst.

[0006] Aus dem deutschen Gebrauchsmuster 79 04
079 ist eine Teppichbodenbahn bekannt, die auf der
Oberseite eine Gehschicht und aufder Unterseite einen
weichen Schaumriicken aufweist. Eine solche Bahn ist
nicht fir den Objektbereich, d.h. fir einen hochstrapa-
zierten Bereich (Biros, 6ffentliche Gebaude udgl.) ein-
setzbar, da eine Schaumrickenhinterlegung als
Stabilisierungsschicht fur solche hoch beanspruchten
Bereiche ungeeignet ist.

[0007] Der bekannte Teppichbodenbelag soll nun mit
einem Netzwerk, das mit einem dauerelastischen Kleb-
stoff versehen ist, auf der Unterseite lUberzogen wer-
den, um diese Teppichbodenbahn am Boden fest,
jedoch zur Entfernung reversibel anzukleben.

[0008] Fur hochbelastete Bereiche wird eine andere
Teppichbodenkonstruktion eingesetzt, bei der die ober-
seitige textile Florschicht auf ihrer Unterseite dimensi-
onsstabilisiert wird. Hierzu ist eine gummiartige
Beschichtung, Ublicherweise eine Latexschicht, auf der
textilen Unterseite aufgetragen, in die ein dimensions-
stabiles netzartiges Gewebe eingelegt ist. Die Fixierung
dieses stabilisierenden Gewebes innerhalb der gummi-
artigen Schicht, die ebenfalls zur Stabilisierung beitragt,
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verleiht nun diesem Teppichbodenbelag die Stabilisati-
onseigenschaften, die im Objektbereich gewiinscht
sind. Ein solcher Teppichboden muR jedoch Ublicher-
weise auf den Boden geklebt oder am Randbereich ver-
spannt werden, was die eingangs erwahnten Probleme
nach sich zieht.

[0009] Demzufolge liegt der Erfindung die Aufgabe
zugrunde, einen Bodenbelag aus Teppichware fiir den
Objektbereich derart fortzubilden, dal er ohne grof3en
Verlegeaufwand stabil verlegt und praktisch ohne Zer-
stérung des Untergrunds wieder entfernt werden kann.
[0010] Die Losung der Aufgabe gelingt durch einen
Teppichbodenbelag mit den Merkmalen des Anspruchs
1.

[0011] Uberraschenderweise laRt sich der erfindungs-
gemafe Teppichboden sowohl leicht verlegen als auch
nach langerer Nutzung ohne Probleme wieder vom
Boden abziehen, d.h. der Teppichboden mit der selbst-
klebenden Beschichtung bleibt auch beim Abziehen im
wesentlichen intakt und nimmt keine Zementbodenbe-
standteile, insbesondere Estrichbestandteile beim
Abziehen mit. Andererseits bleibt jedoch aber auch
beim Abziehen praktisch kein Schmelzkleber auf dem
Boden zuriick.

[0012] Erfindungsgemal wird ein fiir den Objektbe-
reich bereits bekannter Teppichboden, der auf der
Oberseite eine Florschicht und bereits auf der Unter-
seite eine Latexschicht mit einem eingebetteten textilen
Stabilisierungsnetz aufweist, mit einer Klebstoffschicht
derart versehen, dal weitgehend nur die Auf3enoberfla-
chen des Gewebes zur Verklebung benutzt werden kén-
nen. Die Zwischenbereiche des Gewebes, die teilweise
mit der Klebstoffschicht gefiillt sind, tragen jedoch weit-
gehend nicht zur Verklebung bei. Infolgedessen befin-
det sich die Klebstoffschicht weitgehend nur auf der
Auflenoberflaiche des Fadens, der das netzartige
Gewebe in SchuR und Kette bildet. Es kommt also keine
Trankung des Fadens und somit auch keine Wechsel-
wirkung des Klebstoffs mit der Latexschicht zustande,
die unter Umstanden nachteilig ware. Insbesondere
schlagt die Klebstoffschicht nicht auf die textile Ober-
schicht durch.. Desgleichen kann auch die Klebstoff-
schicht nicht den Schaumriicken einer Teppich-
bodenbahn beschadigen, wie dies bei der Bahn gemaf
DE-GM der Fall ist, bei der die den Teppichboden am
Untergrund fixierende Klebeschicht auch die Schaum-
schicht abziehen kann, wenn der Teppichboden ,wan-
dert", d.h. seitlich weggeschoben wird.

[0013] Uberraschenderweise 4Rt sich gerade die
erfindungsgemafle Anordnung mit einer Tuftingschicht
auf der Oberseite, einer Latexzwischenschicht und
einer textilen netzartigen Stabilisierungsschicht auf der
Unterseite zusammen mit dem partiellen Klebstoffauf-
trag auf den Faden des netzartigen Gebweben beson-
ders gut verlegen, da lediglich eine die Klebstoffschicht
abdeckende polymere Schutzfolie abgezogen werden
mul®, um den Teppichboden mittels Klebeschicht auf
dem Untergrund zu fixieren. Ein derart fixierter Teppich-
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boden kann jedoch - im Gegensatz zu den Ublicher-
weise verklebten Teppichbéden - ohne gréRere
Schwierigkeiten wieder vom Boden abgenommen wer-
den, was zur Folge hat, da® der Untergrund, insbesond-
ere die Estrichschicht, im wesentlichen unverletzt bleibt.
Infolgedessen missen auch praktisch keine Reparatu-
ren am Estrich nach dem Entfernen des erfindungs-
gemafRen Teppichbodens vorgenommen werden.

[0014] Festzuhalten ist, dal® der erfindungsgemaRe
Teppichboden einerseits auch von einem Nichtfach-
mann schnell und ohne weiteren Klebstoffauftrag zuge-
schnitten und nach Abziehen der Folie festgeklebt
werden kann, andererseits aber auch ohne gréRere
Probleme entsorgt werden kann. Schlie3lich sollte auch
nicht auRer acht gelassen werden, daf} die beim Spach-
teln der Bdéden mit einem flissigen Kleber abgegebe-
nen Dampfe beim Einsatz des erfindungsgemafRen
Teppichbodens uUberflissig sind, so dall weder das Ver-
legepersonal noch die spateren Benutzer des mit dem
Teppichboden ausgestatteten Raums von solchen Kle-
berdampfen nachteilig beeinflul’t werden.

[0015] Der erfindungsgemafe Teppichboden wird
fabrikseitig mit der Klebstoffschicht, insbesondere
einem Haftschmelzkleber versehen, auf den einen
Schutzfolie aus einem Polymerisat aufgetragen wird,
die sich anwendungsseitig leicht abziehen laft.

[0016] Aufgrund des partiellen Kleberauftrags auf den
AuBenoberflaichen der Faden des Gittergewebes
betragt die fur die Verklebung verantwortliche Flache
bezogen auf die Geamtfliche der Rickseite ca. 40-75
%, vorzugsweise etwa 50-70%. Da diese Flachen nur
rasterférmig (netzférmig) ausgebildet sind, fehlt es an
einem kontinuierlichen Zusammenhalt der Klebefla-
chen, so dafly gegeniiber einer einheitlichen Klebeflache
ein wesentlich verbessertes Abziehverhalten eines der-
art hergestellten Teppichbodens erreicht wird, ohne daf®
jedoch die gesamte Verklebung benachteiligt ist.
[0017] Besonders vorteilhaft ist die Kombination der
Klebstoffschicht mit dem stabilisierend wirkenden Netz,
das einerseits in der elastomeren Schicht (beispiels-
weise Latexschicht) verankert ist und andererseits als
Klebeflache fir die textile Teppichbodenbahn dient. Nur
diese Kombination gewahrt dem Teppich die
gewlinschte hohe Verlegestabilitit, was mit einem
zusatzlich aufgeklebten Netz, das zuvor vollstandig mit
Klebstoff getrankt worden ist, nicht erzielt werden kann,
da ein solcher verklebter Teppich immer noch instabil
ist, d.h. wandert.

[0018] Um den Teppichboden zu verlegen, muf} die-
ser also nur auf die ibliche Weise auf einen vorbereite-
ten sauberen FuBboden, der ggf. mit Spachtelmasse
ausgeglichen worden ist, ausgebreitet werden, wobei
dann die entsprechenden Anpassungsmallnahmen
(Ausschneiden von Eckbereichen und dergl.) vorge-
nommen werden muissen. Ist der Teppichbodenbelag
dann entsprechend an den Raum angepalt worden,
kann dann die Schutzfolie abgezogen werden, so daf
unmittelbar die Klebstoffwirkung zwischen Unterseite
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des Teppichbodens und der Oberseite des Fullbodens
durch Festtreten des Verlegers stattfinden kann. Um
eine optimale Haftung zwischen FuRBboden und Tep-
pichboden zu erreichen, mu® dann nur noch eine
gleichmafige Druckbelastung, beispielsweise mit einer
Druckwalze oder durch den genannten Teppichboden-
verleger vorgenommen werden.

[0019] Ein derart verlegter Teppichboden gemaf der
Erfindung liegt mit der gleichen Qualitat auf dem FuRRbo-
den, wie ein mit einem separaten Kleber angebrachter
Teppichboden, ist jedoch wesentlich billiger und einfa-
cher zu verlegen als Teppiche ohne Haftbeschichtung,
die mittels Haftkleber, der von einem Teppichbodenle-
ger auf den Boden aufgetragen werden muf, befestigt
werden. Insofern eignet sich der erfindungsgemalfie
Teppichboden besonders gut fiir Heimwerker.

[0020] Das erfindungsgemaf einzusetzende Gitterge-
webe liegt Ublicherweise bereits bei Teppichbéden auf
der Unterseite in der elastomeren Beschichtung fixiert
vor und ist vorzugsweise in Leinwandbindung gefertigt.
[0021] Der Durchmesser der Gitterfaden im kreisfor-
migen Querschnitt liegt in der Praxis zwischen 0,5 und
1,5 mm, vorzugsweise bei etwa 0,6-0,9 mm, wobei der
Durchmesser von Schul3- und Kettfaden unterschied-
lich sein kann. Ublicherweise werden zwischen 25 bis
35 Faden je 10 cm im Gewebe verarbeitet.

[0022] Zwischen den Gitterfaden befindet sich eine
freie Flache, wobei die einzelnen Gitterfaden, in Paral-
lelrichtung gesehen, etwa zwischen 1 und 3 mm, vor-
zugsweise etwa zwischen 1,5 und 2 mm voneinander
beabstandet sind. Hier mul beriicksichtigt werden, daf}
die Faden wahrend der Teppichbodenherstellung durch
Walzen von einem kreisférmigen Querschnitt in eine
nahezu rechteckige Querschnittsform ,platt" gedriickt
werden, so daf sich insgesamt die Oberflachenverhalt-
nisse Faden/Zwischenraum zu ungunsten der letzteren
verandern.

[0023] Bei entsprechender Wahl der Gitterkonstruk-
tion fihrt dies erfindungsgeman dazu, da® 25-60 % der
Gittergesamtflache auf die fadenfreien Zwischenrdume
entfallt, wobei vorzugsweise etwa 30-50 % der Gitterfla-
che von den Zwischenrdumen eingenommen wird.
[0024] Das klebende Beschichtungsmaterial kann
sich uber die gesamte Gitteroberflache erstrecken,
wobei das in den Zwischenrdumen zwischen den Gitter-
faden befindliche Material an der Haftung am Fubo-
den im wesentlichen nicht teilnimmt.

[0025] Vorzugsweise befindet sich daher der wesent-
liche Teil des selbstklebenden Materials auf der Faden-
oberflache, d.h. demjenigen Teil der Fadenoberflache,
der dem FuRboden zugewandt ist. Dieser Teil betragt
Ublicherweise wenigstens 1/4, vorzugsweise 40-75 %
der Gesamtoberflache der Riickseite des Teppichbo-
denbelags. Denn aufgrund des Drucks auf den Teppich-
boden wird die Fadenoberflache "breitgewalzt", so dafl}
dieser Fadenbereich insgesamt an der Haftung teil-
nimmt.

[0026] Gemal einer vorteilhaften Ausfiihrungsform
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betragt der Anteil der die selbstklebende Beschichtung
fur die Haftung aufweisende Gesamtgitterflache 40-75
% der Gittergesamtflache, vorzugsweise 50-70 % Git-
tergesamtflache (berechnet aus Fadenoberflache plus
Fadenzwischenraum).

[0027] Als einsetzbares Material fir die Beschichtung
des Gittergewebes kdnnen Schmelzkleber auf Acrylat-
oder EVA-Basis eingesetzt werden. Die Auftragsmenge
betragt tblicherweise zwischen 50 und 150 g, vorzugs-
weise ca. 70-100 g pro m2 Gesamtflache, wobei diese
Gesamtflache praktisch der Fadenoberflache des Git-
ters entspricht.

[0028] Gegeniiber einem vollfachigen Klebstoffauf-
trag, wie er beispielsweise aus der EP-104 305 oder der
Verlegetechnik im Automobilbau bekannt ist, weist die
erfindungsgeméfe gitterformige Klebstoffanordnung,
die linienférmig nach 2 Achsen tber die gesamte Unter-
seite des Teppichbodens ausgebildet ist, den Vorteil
auf, dal® nur eine linienférmige Haftung beim Abziehen
aufgehoben werden mu}, wahrend bei der vollflachigen
oder in bestimmten Bereichen vollflachigen Klebstoff-
auftragung groRere Bereiche abgezogen werden mis-
sen, was die Gefahr der Abldsung des Teppich-
bodenriickens oder aber der Estrichschicht des Bodens
nach sich zieht.

[0029] Die Zeichnung erlautert die Erfindung.

[0030] Es zeigen:

Fig. 1 eine Ansicht von unten auf eine erste Aus-
fuhrungsform eines Teppichbodenbelags,

Fig. 2 einen Schnitt entlang der Linie 1I-1l durch den
Teppichbodenbelag gemaR Fig. 1, wobei nur
zwei Faden des Gittergewebes im Schnitt
vergrofiert dargestellt sind, und

Fig. 3 einen Schnitt &hnlich demjenigen von Fig. 2
durch eine zweite Ausfiihrungsform eines
Teppichbodenbelags.

[0031] In Fig. 1 ist ein Teppichbodenbelag 10 aus-

schnittsweise, von unten her gesehen, dargestellt. Die-
ser Teppichbodenbelag 10 weist ein Gittergewebe 12
auf, das auf der Riickseite des restlichen Teppichbo-
dens, beispielsweise durch Ankleben aufgebracht ist.
[0032] Das Gittergewebe 12 weist in regelmafligen
Abstédnden angeordnete Kettfaden 14 und Schul3faden
16 auf, wobei jeweils zwischen den Kettfaden 14 und
den Schuf¥faden 16 Zwischenbereiche 18 gebildet sind,
frei von Faden oder Fadenrandbereichen sind.

[0033] Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, ist auf der Ober-
seite der Faden 14, 16 eine Schicht 20 aus einem Kle-
ber, vorteilhafterweise Schmelzkleber, vorgesehen, die
die Oberflache des Fadens wenigstens zu 1/4, vorteil-
hafterweise zwischen 40 und 50 % bedeckt. Gemal
einer ersten Ausfiihrungsform, wie sie in Fig. 2 nur an
den Faden 16 dargestellt ist, ist die Beschichtung 20
praktisch nur auf der Fadenoberflache vorgesehen.
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[0034] GemalR einer weiteren Ausfiihrungsform befin-
det sich ein weiterer Teil der Beschichtung 22, wie dies
gestrichelt in Fig. 2 dargestellt ist, teilweise oder voll-
sténdig im Zwischenraum 18 zwischen den Faden 16
und 18, ist jedoch nicht plan mit der durch das Gitterge-
webe 12 und die Teilbeschichtung 20 gebildete
Gesamtoberflache dieser Gitteranordnung. Aus Fig. 2
ist dies dadurch ersichtlich, dal die Teilbeschichtung 22
durchhéngend ausgebildet ist, so dal} sie nicht an der
Haftung des Gitters an einem nicht gezeigten Ful3bo-
den teilnehmen kann. Diese Art der Zwischenbeschich-
tung 22, ganz oder partiell, im Zwischenbereich 18 kann
sich herstellungstechnisch ergeben, ist jedoch weniger
bevorzugt gegenuber der Ausfiihrungsform, die eine
Oberflachenbeschichtung 20 auf dem Kettfaden 14 und
dem Schulfaden 16 aufweist.

[0035] Im dbrigen ist in Fig. 2 mit 24 der restliche Teil
des Teppichbodenbelags 10 (mit Rickseite, Flor und
dergleichen) gezeigt.

[0036] Des weiteren ist schematisch mit 26 eine
Abziehfolie dargestellt, die zu Schutzzwecken auf dem
beschichteten Gittergewebe 12 angebracht ist, so da®
sich der Teppichbodenbelag 10 aufrollen lalt.

[0037] Fig. 3 zeigt eine weitere Ausflihrungsform
eines Teppichbodenbelags 30 in vergréRertem Quer-
schnitt, wobei seine Ansicht von unten derjenigen von
Fig. 1 entspricht, so da hierauf Bezug genommen wird.
[0038] Der Teppichbodenbelag 30 weist einen Tep-
pichtrager 32 textiler Natur auf, in den Polmaterial 34
eingestochen ist. Die Rickseite 36 des Teppichboden-
tragers 32 ist mit einer Beschichtung 38 aus einem ela-
stomeren Material, vorteilhafterweise Latex versehen.
Diese Beschichtung 38 verleiht dem Teppichbodenbe-
lag 30 eine hohe Zugstabilitdt. Der Latexauftrag betragt
Ublicherweise zwischen 900-1.200 g/m2.

[0039] Anstelle von Latex kénnen andere elastomere
Materialien, beispielsweise Polyurethan-, EPM- oder
EPDM-Beschichtungen vorgesehen sein, die die glei-
chen elastischen Eigenschaften wie Latex aufweisen.
Die Richtungsstabilitdit des Teppichbodenbelags 30
wird dadurch verbessert, dal ein Gittergewebe in die
Beschichtung 38 eingelegt ist, wobei von dem Gitterge-
webe in Fig. 3 nur die Kett- oder Schuf3faden 40 im
Schnitt dargestellt sind.

[0040] \Vorteilhafterweise weist das Gitter ca. 28-32
Schuf3- und Kettfaden je 10 cm auf, die jeweils etwa zwi-
schen 0,6 und 0,8 mm stark sind. In Fig. 3 sind die
Faden mit kreisrundem Querschnitt, idealisiert darge-
stellt. Im Realfall werden die Faden jedoch durch eine
Kalander-Behandlung gequetscht und nehmen eine im
wesentlichen ovale Form an, so daf} ein 0,8 mm-Faden
im Querschnitt durchaus 1,3 mm breit werden kann.
Insofern geht die halbkugelférmige AufRenoberflache
des Fadens in eine nahezu ebene AuRenoberflache
Uber.

[0041] Eine solche plattgedriickte Fadenstruktur ist
mit 42 in Fig. 3 gezeigt.

[0042] Die der elastomeren Schicht 38 abgewandte
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Aufdenoberflache 44 des Fadens 40/42 ist mit einer
Klebstoffschicht 46 versehen. Die Auflenoberflache 44
erstreckt sich mindestens Uber die Halfte des Aullen-
umfangs des Fadens 40/42, d.h. héchstens die Halfte
der gesamten Oberflache des Fadens 40/42 ist in der
elastomeren Schicht 38 eingebettet. Insofern hat die
gesamte nicht eingebettete AulRenoberfliche 44 des
Fadens 40/42 Haftfunktion aufgrund der Klebeschicht
46. Von Vorteil ist ein z&her Klebstoff auf Acrylatbasis,
der eine Viskositat von etwa 17 Sekunden aufweist,
gemessen nach Methode ,Ford" in einem 6 mm-
Becher.

[0043] Die Beschichtungsmenge betragt etwa 85 g/m2
Klebstoff je Teppichbodenriickseite.

[0044] Zur verbesserten Handhabung des Teppichbo-
denbelags ist dieser auf der Riickseite mit einer Abzieh-
folie 48 versehen, die die gleiche Funktion wie die
vorstehend erwahnte Abziehfolie 26 aufweist. Des glei-
chen ist das aus den Kett-/Schufaden 40 zusammen-
gesetzte Gittergewebe mit dem vorstehend erwdhnten
Gittergewebe 12 in seiner Funktion gleich.

[0045] Zum Verlegen des Teppichbodenbelags 30
wird zunachst ein Zuschnitt entsprechend der Bodenan-
ordnung gefertigt. Anschliellend wird Teppichboden im
Raum ausgerollt und danach die Abziehfolie vom Rand
her abgezogen. Der Teppichboden kann dann durch
Festtreten oder Walzen direkt am Boden angeklebt wer-
den.

[0046] Ein solcher Teppichbodenbelag 30 ist dimensi-
onsstabil und eignet sich auch fir Raume mit hoher
Belastung, wie Biros, Eingangshallen und dergl.
[0047] Das Material des Gittergewebes ist unkritisch
und besteht Ublicherweise aus Faden, die aus einer
Vielzahl von Multifilamenten polymeren Materials
zusammengesetzt sind. Dabei kann als polymeres
Material jedes bei der Herstellung von Fuflbodenbela-
gen eingesetzte Material zum Einsatz kommen, bei-
spielsweise Polyethylen, Polypropylen, Polyester,
Polyamid oder dergleichen.

[0048] Als Material fiir die Klebstoffschicht hat sich als
vorteilhaft ein Schmelzkleber erwiesen, beispielsweise
auf Polyurethan-, Acrylat- oder EVA-Basis.

Patentanspriiche

1. Bodenbelag (10, 30) aus Teppichware mit einer
selbstklebenden Beschichtung (20, 22, 46) auf der
Unterseite, die ein Gittergewebe (12) aufweist,
wobei die selbstklebende Beschichtung (20, 46) auf
der AuBenoberflache des Gittergewebes (12) ange-
ordnet ist und im wesentlichen nur die Bereiche
(44) der selbstklebenden Beschichtung (20, 46),
die auf die Fadenoberflachen (44) des Gittergewe-
bes (12) aufgetragen sind, zur Haftung beitragen.

2. Bodenbelag nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daR der Teppichbodenbelag (30) einen
Teppichtrager (32) mit einer Polschicht (34) auf der
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Oberseite und auf der Riickseite (36) eine Schicht
(38) aus einem elastomeren Material aufweist, in
der das Gittergewebe mit den Faden (40) fixiert ist.

Bodenbelag nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daR das Gittergewebe (12) in
Leinwandbindung aus Schuf- und Kettfaden (14,
16; 40) gefertigt ist.

Bodenbelag nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dal® der Durchmesser
der Gitterfaden (14, 16; 40) zwischen 0,5 und 1,5,
vorzugsweise etwa 0,6-0,9 mm betragt.

Bodenbelag nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daR der Abstand der Git-
terfaden (14, 16; 40) voneinander etwa 1-3 mm,
vorzugsweise etwa 1,5-2 mm betragt.

Bodenbelag nach einem der Anspriche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dall die Beschichtung
(46) 40-75, vorzugsweise 50-70 % der Gesamtfla-
che der Riickseite (36) in Form der Gitterbeschich-
tung (20, 46) Uberdeckt.

Bodenbelag nach einem der Anspriche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dafl® der Zwischenbereich
(18) zwischen den Gitterfaden (14, 16; 40) im
wesentlichen frei von der selbstklebenden
Beschichtung ist.

Bodenbelag nach einem der Anspriche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dall etwa 50-150 g/m2
Klebstoff auf die Unterseite des Bodenbelags (10,
30) aufgetragen sind.

Bodenbelag nach einem der Anspriiche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dal der Klebstoff ein
zahelastischer Kleber ist.
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