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(54) Schalungswinkel fiir Decken

(57)  Die Erfindung betrifft einen Schalungswinkel
fir Decken, insbesondere Betondecken, wobei der
Schalungswinkel eine Auflageplatte (2) und eine recht-
winklig dazu verlaufende Seitenplatte (1) aufweist, die
an einer Kontaktflache (8) miteinander verbunden sind.
Die Kontaktflache (8) verlauft im Bereich der seitlichen
Langsenden der Auflageplatte (2) und der Seitenplatte
(1). Die Auflageplatte (2) und die Seitenplatte (1) sind
als Mehrschicht-Leichtbetonplatte ausgebildet und wei-
sen jeweils eine AufRenflache (5,7) und eine rechtwink-
lig zueinander gerichtete Innenflache (4,6) auf. Die

Innenflache (6) der Auflageplatte (2) und die Innenfla-
che (4) der Seitenplatte (1) weisen jeweils eine Verbin-
dungsflache (6A,4A) auf an die wenigstens ein
Verstarkungselement (3) anbringbar ist. Dabei grenzt
eine Seitenflaiche des Verstarkungselementes (3) als
Anlageflache (3A) an die Verbindungsflache (6A) der
Auflageplatte (2) und eine Seitenflaiche als Anlagefla-
che (3B) an die Verbindungsflache (4A) der Seitenplatte
(1) an.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Schalungswinkel
fir Decken, insbesondere Betondecken, wobei der
Schalungswinkel eine Auflageplatte und eine rechtwink-
lig dazu verlaufende Seitenplatte aufweist, die an einer
Kontaktflache miteinander verbunden sind, wobei die
Kontaktflache im Bereich der seitlichen Langsenden der
Auflageplatte und der Seitenplatte verlauft und die Auf-
lageplatte und die Seitenplatte als Mehrschicht-Leicht-
betonplatten ausgebildet sind und jeweils eine
AuRenflache und eine rechtwinklig zueinander gerich-
tete Innenflache aufweisen.

[0002] Ein gattungsgemafer Schalungswinkel flr
Decken ist aus der EP 0 589 292 B1 bekannt.

[0003] Aus der genannten Européischen Patentschrift
ist bereits ein Schalungswinkel fir Decken bekannt, der
eine Schalungswand aus einer Mehrschicht-Leichtbau-
platte mit einer Isolierungsplatte besitzt, die zwischen
der duBeren und der inneren Schalungsplatte liegt,
wobei rechtwinklig zu der Schalungswand eine Auflage-
platte angeordnet ist, die mit wenigstens den unteren
Stirnseiten der Schalungsplatten durch eine Klebe-
schicht verbunden ist. Die Klebeschicht besteht dabei
aus zwei unterschiedlichen Klebern, wobei einer der
Kleber ein schnell hartender und der andere Kleber ein
langsam héartender ist.

[0004] Der Einsatz von zwei verschiedenen Klebern
bewirkt eine starkere Verbindung und ist notwendig,
damit die beim Einflllen des Betons auftretenden
Momente den Schalungswinkel an seiner Klebestelle
nicht teilen. Nachteilig dabei ist allerdings, dafl sowohl
die Auflageplatte als auch das rechtwinklig dazu ste-
hende Seitenteil eine bestimmte Dicke aufweisen muf,
damit eine ausreichend grofe Kontakt- bzw. Klebefla-
che vorhanden ist, die insbesondere bei einem hohen
Seitenteil die entsprechenden Momente aufnehmen
kann.

[0005] Aus der Offenlegungsschrift DE-A 34 30 564 ist
ein Schalungswinkel fir Decken bekannt, der aus einer
Mehrschicht-Leichtbetonplatte besteht, wobei zwischen
der dufleren und der inneren Lage eine Isolierungs-
platte liegt. Das Auflageteil ist dabei ebenfalls eine
Leichtbauplatte, die mit der unteren Stirnseite der Scha-
lungswand durch eine Klebeschicht verbunden ist.
[0006] Das Problem bei den in der Offenlegungs-
schrift DE-A 34 30 564 beschriebenen Schalungswin-
keln liegt in der Verwendung mit dem dort verwandten
Kleber. Man muf} sich, um eine Verbindung zwischen
der Seitenplatte und der Auflageplatte zu schaffen, zwi-
schen einer von zwei verschiedenen Klebemethoden
entscheiden. Jede dieser Methoden hat Vor- und Nach-
teile. Eine Klebeart hat z.B. eine sehr schnelle Harte-
bzw. Abbindezeit, stellt allerdings keine absolut feste
Verbindung zwischen den beiden Teilen her und ist
nicht wasserfest. Ein anderer Kleber z.B. hat eine deut-
lich langere Abbindezeit, halt daflir aber auch dement-
sprechend besser. Die langere Abbindezeit bringt
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jedoch Probleme bei der Herstellung beziglich Lage-
rung und Transport bis eine ausreichend feste Verbin-
dung entstanden ist.

[0007] In nachteiliger Weise miissen die Seitenplatte
und die Auflageplatte noch dicker gestaltet sein wie bei
der in der EP 0 589 292 B1 beschriebenen Ldsung.
[0008] Des weiteren sind aus der Praxis Schalungs-
winkel bekannt, bei denen ein aus Beton bestehendes
Rundungsteil im Bereich des durch die Auflageplatte
und die Seitenplatte gebildeten Inneneckes gegossen
wird. Das Eingieen eines aus Beton bestehenden
Rundungsteiles zur Stabilisierung der Auflageplatte
bzw. der Seitenplatte ist in bekannter Weise teuer und
aufwendig und aus diesem Grund durch die in der
Offenlegungsschrift DE-A 34 30 564 und die EP 0 589
292 B1 dargestellten Lésungen verbessert worden.
[0009] Nachteilig bei allen bisher bekannten Scha-
lungswinkeln ist allerdings, daf} sich durch die auftreten-
den Belastungen keine dinnen Wandungen erzielen
lassen. Aus diesem Grund weisen die bisher auf dem
Markt vorhandenen Schalungswinkel mindestens eine
Dicke von 35 mm auf. Die Forderung, da die Wand-
starke der Schalungswinkel mdglichst diinn sein sollte,
damit auch die Wande von Gebduden mdglichst diinn
gehalten werden koénnen, 1863t sich somit nicht erfillen.
Um den dinnen Gebdudewanden keine Stabilitat zu
entziehen, ist es aullerdem vorteilhaft die Schalungs-
winkel ohne zusétzliche Isolierungsschicht, die nur
geringe Druckbelastung aufnehmen kann, zu gestalten.
Durch den Entfall der Isolierungsschicht wird allerdings
die durch die Wandung des Schalungswinkels zur Ver-
fiigung stehende Klebeflache weiter reduziert.

[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde einen Schalungswinkel zu schaffen, der
diinne Wandungen aufweist und trotzdem stabil gegen-
Uber den auftretenden Momenten ist und mindestens
dieselben Druckbelastungswerte wie Beton aufweist.
[0011] Diese Aufgabe wird erfindungsgeman dadurch
geldst, dall die Innenflache der Auflageplatte und die
Innenflache der Seitenplatte jeweils eine Verbindungs-
flache aufweisen, an die wenigstens ein Verstarkungs-
element anbringbar ist, wobei eine Seitenflache des
Verstérkungselements als Anlageflache an die Verbin-
dungsflache der Auflageplatte und eine Seitenflache als
Anlageflache an die Verbindungsflache der Seitenplatte
angrenzt.

[0012] Der Erfinder hat in Versuchen in nicht nahelie-
gender Weise erkannt, dal® sich durch das
Verstarkungselement in vorteilhafter Weise sowohl bei
der Auflageplatte als auch bei der Seitenplatte diinne
Wandungen erzielen lassen. Durch das Verstarkungs-
element werden die Auflageplatte und die Seitenplatte
stabil miteinander verbunden und halten somit den auf-
tretenden Momenten, die durch das Einflillen des
Betons in die Schalung bzw. den Schalungswinkel ent-
stehen, stand. Somit lassen sich die bisher bekannten
Materialien, die sich bezliglich der Druckfestigkeit &hn-
lich wie Beton verhalten, weiterhin verwenden.
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[0013] Erfindungsgemal kann ferner vorgesehen
sein, dal sich das wenigstens eine Verstarkungs-
element Uber einen Teil der Lange der Verbindungsfla-
che erstreckt.

[0014] Der Erfinder hat erkannt, daf} eine Anordnung
des wenigstens einen Verstarkungselementes uber
eine Teillange der Verbindungsflache ausreicht, um
eine Stabilisierung der Auflageplatte und der Seiten-
platte zu erreichen. Dadurch laft sich Material fir das
Verstarkungselement sparen. Auflerdem laRt sich der
Schalungswinkel aufgrund des niedrigeren Gewichtes,
im Vergleich zu einem Schalungswinkel mit einem
durchgehenden Verstarkungselement, leichter handha-
ben, lagern und transportieren.

[0015] Von Vorteil ist es, wenn die Verstarkungsele-
mente in regelmaRigen Abstanden an der Verbindungs-
flache angeordnet sind.

[0016] Durch die regelmafRige Anordnung der Verstar-
kungselemeute an der Verbindungsflache wird eine
gleichmafRige Stabilisierung ohne Schwachstellen
erzielt.

[0017] In einer konstruktiven Ausgestaltung der Erfin-
dung kann vorgesehen sein, dafl das wenigstens eine
Verstarkungselement quaderférmig ausgebildet ist.
[0018] Durch die quaderférmige Ausgestaltung des
Verstarkungselementes wird eine einfach und kosten-
glnstig herzustellende Form verwendet, die sich in
besonders vorteilhafter Weise mit der Auflageplatte und
der Seiteuplatte verbinden laRt.

[0019] Von Vorteil ist es, wenn das wenigstens eine
Verstarkungselement einen quadratischen Querschnitt
aufweist, wobei der quadratische Querschnitt recht-
winklig zu der Innenflache der Auflageplatte bzw. der
Innenflache der Seitenplatte verlauft.

[0020] Durch den quadratischen Querschnitt des Ver-
starkungselementes ist sichergestellt, dal die Anlage-
flichen  des  Verstarkungselementes an  die
Auflageplatte bzw. die Seitenplatte dieselbe GroRe auf-
weisen. Darlber hinaus laft sich ein Verstarkungs-
element mit einem quadratischer Querschnitt
besonders leicht herstellen und verarbeiten.

[0021] In einer Weiterbildung der Erfindung kann fer-
ner vorgesehen sein, dal das wenigstens eine
Verstarkungselement durch Kleben mit der Verbin-
dungsflache verbindbar ist.

[0022] Eine Verbindung des Verstarkungselementes
mit den Verbindungsflachen der Anlageplatte bzw. der
Seitenplatte durch Kleben hat sich in Versuchen als
besonders vorteilhaft herausgestellt. Durch das Kleben
wird eine schnelle und stabile Verbindung erzeugt, die
sich dartber hinaus auch noch preiswert realisieren
laRt.

[0023] Von Vorteil ist es, wenn das wenigstens eine
Verstarkungselement aus dem gleichen Stoff wie die
Auflageplatte und/oder die Seitenplatte gebildet ist.
[0024] Durch die Wahl desselben Materials erhalt das
Verstarkungselement auch dieselbe Druckfestigkeit und
stellt somit keinen stérenden Faktor beziiglich der auf-
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tretenden Belastungen dar. Darlber hinaus lassen sich
die identischen Materialien in vorteilhafter Weise
schnell und kostengtinstig miteinander verbinden. Fur
die Herstellung des Schalungswinkels muf} aulRerdem
kein weiteres Material auf Lager gelegt werden, da in
einfacher Weise durch entsprechendes Zurechtschnei-
den aus dem fir die Auflageplatte bzw. die Seitenplatte
notwendigen Material die Verstarkungselemente
geschnitten werden kdnnen.

[0025] Erfindungsgemal kann ferner vorgesehen
sein, dall die Auflageplatte eine Dicke von 8 mm
und/oder die Seitenplatte eine Dicke von 10 mm auf-
weist.

[0026] Das sind Werte, die sich in der Praxis zur Rea-
lisierung von diinnen Gebdudewanden als besonders
vorteilhaft herausgestellt haben.

[0027] \Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestal-
tungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteran-
sprichen und aus dem nachfolgend anhand der
Zeichnung prinzipmaRig beschriebenen Ausfiihrungs-

beispiel.

[0028] Es zeigt:

Fig. 1 einen Schnitt durch den erfindungsgemafen
Schalungswinkel, und

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des Schalungs-

winkels.

[0029] Fig. 1 zeigt einen Schalungswinkel fiir Decken,
insbesondere fiir Betondecken, mit einer senkrechten
Seitenplatte 1, einer waagrecht dazu angeordneten Auf-
lageplatte 2 und einem Verstarkungselement 3. Dabei
weist die Seitenplatte 1 einen Innenflache 4 und eine
AuRenflache 5 auf. Die Auflageplatte 2 weist ebenfalls
eine Innenflache 6 und eine AuRenflache 7 auf.

[0030] Die Seitenplatte 1 und die Auflageplatte 2 sind
Uber eine Kontaktflache 8 durch Kleben verbunden. Die
Kontaktflache 8 wird dabei durch eine Stirnseite der
Seitenplatte 1 und einen Randbereich der Innenflache 6
der Auflageplatte 2 gebildet. Die Verbindung kann dabei
durch einen herkdmmlichen Polyurethan-Kleber erfol-
gen. Alternativ dazu kann die Klebeschicht auch aus
zwei verschiedenen Klebern, beispielsweise einem
schnell hartendem und einem langsam hartenden Kle-
ber, gebildet sein.

[0031] Das Verstarkungselement 3 weist eine Anlage-
flache 3A zur Verbindung mit einer Verbindungsflache
6A der Innenflache 6 der Auflageplatte 2 und eine Anla-
geflache 3B zur Verbindung mit einer Verbindungsfla-
che 4A der Innenflache 4 der Seitenplatte 1 auf. Durch
die Anlageflache 3A, 3B laRt sich das Verstarkungs-
element 3 durch einen Kleber, beispielsweise einen
Polyurethan-Kleber oder einen speziellen Schmelzkle-
ber, mit den Verbindungsflachen 6A bzw. 4A verbinden.
Durch das Verstarkungselement 3 erhalt die Seiten-
platte 1 und die Auflageplatte 2 eine entsprechend hohe
Stabilitat, die eine Umknicken der Seitenplatte 1 durch
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die beim Einflillen des Betons entstehenden Krafte bzw.
Momente verhindert.

[0032] Die Befestigung des Verstarkungselementes 3
kann alternativ auch durch eine Klebeschicht, die aus
einem schnell hartendem und einem langsam harten-
den Kleber besteht, erfolgen.

[0033] Als Material fiir das Verstarkungselement 3
kann dasselbe Material wie fir die Auflageplatte 2 und
die Seitenplatte 1 verwendet werden. Das Material hier-
fur kann z.B. Holzzement oder eine zementgebundene
Spanplatte sein. Die Druckfestigkeit kann dabei bei-
spielsweise mindestens 3 Nm/mm? betragen. Das sind
Werte und Materialien, die sich in der Praxis als beson-
ders geeignet herausgestellt haben. Dadurch ist
gewabhrleistet, dalk die Materialien dieselbe Druckfestig-
keit aufweisen wie der in die Schalung bzw. den Scha-
lungswinkel eingefilite Beton.

[0034] Die Auflageplatte 2 und die Seitenplatte 1 sind
dinnwandig ausgebildet. Die Dicke kann dabei bei-
spielsweise 8 mm fiir die Auflageplatte 2 und 10 mm fir
die Seitenplatte 1 betragen. Vorteilhaft ist es dabei,
wenn die Dicke der Seitenplatte 1 bzw. der Auflage-
platte 2 an deren Hohe angepalit ist. Die Hohe der Sei-
tenplatte kann z.B. 16, 18, 20, 22, 24 oder 30 cm
betragen. Die Auflageplatte 2 kann beispielsweise eine
Breite von 10 oder 12 cm betragen.

[0035] Fig. 2 zeigt eine quaderférmige Ausgestaltung
des \Verstarkungselements 3. Dabei kann das
Verstarkungselement 3 einen quadratischen Quer-
schnitt aufweisen, der rechtwinklig zu der Innenflache 6
der Auflageplatte 2 bzw. der Innenflache 4 der Seiten-
platte 1 verlauft. Die Dicke des Verstarkungselements 3
von der Anlageflache 3B bis zu seiner gegeniiberlie-
genden Seitenflache weist dabei 2 bzw. 2,5 cm auf.
Somit weist auch der quadratische Querschnitt eine
Seitenldnge von jeweils 2 oder 2,5 cm auf.

[0036] Wie aus Fig. 2 ebenfalls ersichtlich ist, sind an
dem Schalungswinkel fiir Decken, insbesondere Beton-
decken, zwei Verstarkungselemente 3 uber einen Teil
der Lange der Verbindungsflache 4A, 6A angeordnet.
Die Verstarkungselemente 3 sind dabei in regelmafi-
gen Abstéanden angeordnet, so dal® der in die Schalung
bzw. den Schalungswinkel einzufiillende Beton in die
zwischen den Verstarkungselementen 3 liegenden
Absténde flieRen kann. Dadurch wird eine optimale Ver-
bindung zwischen den Verstarkungselementen 3 und
dem einzufiillenden Beton erzielt. Die gréf3eren Seiten-
flachen der Verstarkungselemente 3 sind dabei als
Anlageflachen 3A, 3B fur die Verbindungsflachen 6A,
4A ausgebildet.

[0037] Alternativ _dazu kann sich auch ein
Verstarkungselement 3 Uber die gesamte Lange der
Verbindungsflache 4A, 6A erstrecken.

[0038] Die Lange eines Schalungswinkels bzw. die
Lange der Seitenplatte 1 und der Auflageplatte 2 kann
beispielsweise 260 cm betragen. Zur Erstellung einer
umlaufenden, geschlossenen Schalung kénnen daher
mehrere Schalungswinkel durch herkémmliche Verfah-
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ren bzw. durch Kleben oder einen speziellen Schaum
an ihren Stirnseiten miteinander verbunden werden. Zur
Realisierung von Ecken kdnnen die Schalungswinkel in
herkdbmmlicher Weise in dem entsprechenden Winkel
angeschnitten und dann miteinander verbunden wer-
den. Alternativ dazu kénnen auch spezielle Ecklésun-
gen hergestellt werden. Aufgrund des gewahlten
Materials lassen sich die Seitenplatte 1, die Auflage-
platte 2 und die Verstarkungselemente 3 auf der Bau-
stelle beispielsweise mit einer herkémmlichen
Kreissadge schneiden.

[0039] An die AuBenwand 5 der Seitenplatte 1 kann
eine herkdmmliche Warmeddmmschicht angebracht
werden. Dadurch 18Rt sich in vorteilhafter Weise eine
dinne Gebaudewand erstellen, deren Stabilitdt nicht
durch eine in der Wand des Schalungswinkels inte-
grierte Isolierschicht reduziert wird. Durch das vorteil-
hafte aullenseitige Aufbringen einer Warmedamm-
schicht an die Seitenplatte 1, nachdem die Gebaude-
wand erstellt worden ist, kann ein separates Einbringen
einer Warmedammschicht in die Seitenplatte 1 entfal-
len. Dies hat glnstigere Produktionskosten zur Folge.
[0040] Selbstverstandlich kann fir das Verstarkungs-
element 3 alternativ zur quaderférmigen Ausgestaltung
auch jede andere Form verwendet werden.

Patentanspriiche

1. Schalungswinkel fir Decken, insbesondere Beton-
decken, wobei der Schalungswinkel eine Auflage-
platte und eine rechtwinklig dazu verlaufende
Seitenplatte aufweist, die an einer Kontaktflache
miteinander verbunden sind, wobei die Kontaktfla-
che im Bereich der seitlichen Langsenden der Auf-
lageplatte und der Seitenplatte verlauft und die
Auflageplatte und die Seitenplatte als Mehrschicht-
Leichtbetonplatte ausgebildet sind und jeweils eine
Auflenflache und eine rechtwinklig zueinander
gerichtete Innenflache aufweisen,
dadurch gekennzeichnet, dal
die Innenflache (6) der Auflageplatte (2) und die
Innenflache (4) der Seitenplatte (1) jeweils eine
Verbindungsflache (6A,4A) aufweisen, an die
wenigstens ein Verstarkungselement (3) anbring-
bar ist, wobei eine Seitenflache des Verstarkungs-
elements (3) als Anlageflache (3A) an die
Verbindungsflache (6A) der Auflageplatte (2) und
eine Seitenflache als Anlageflache (3B) an die Ver-
bindungsflache (4A) der Seitenplatte (1) angrenzt.

2. Schalungswinkel nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dal
sich das wenigstens eine Verstarkungselement (3)
Uber einen Teil der Lange der Verbindungsflache
(4A,6A) erstreckt.

3. Schalungswinkel nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dal
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die Verstarkungselemente (3) in regelmaRigen
Abstdnden an der Verbindungsflache (4A,6A)
angeordnet sind.

Schalungswinkel nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet, daf}

die Verstarkungselemente (3) derart angeordnet
sind, daf® Beton in die Abstande zwischen den Ver-
starkungselementen (3) flieRen kann.

Schalungswinkel nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daf}

sich das Verstarkungselement (3) Uber die gesamte
Lange der Verbindungsflache (4A,6A) erstreckt.

Schalungswinkel nach einem der Anspriiche 1 bis
5,

dadurch gekennzeichnet, daf}

das wenigstens eine Verstarkungselement (3) qua-
derférmig ausgebildet ist.

Schalungswinkel nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet, daf}

das wenigstens eine Verstarkungselement (3)
einen quadratischen Querschnitt aufweist, wobei
der quadratische Querschnitt rechtwinklig zu der
Innenflache (6) der Auflageplatte (2) bzw. der
Innenflache (4) der Seitenplatte (1) verlauft.

Schalungswinkel nach einem der Anspriiche 1 bis
7,

dadurch gekennzeichnet, daf3

das wenigstens eine Verstarkungselement (3)
durch Kleben mit der Verbindungsflache (4A,6A)
verbindbar ist.

Schalungswinkel nach Anspruch 8,

dadurch gekennzeichnet, daf}

der Kleber ein Polyurethankleber oder ein speziel-
ler Schmelzkleber ist.

Schalungswinkel nach einem der Anspriiche 1 bis
9,

dadurch gekennzeichnet, daf}

das wenigstens eine Verstarkungselement (3) aus
dem gleichen Stoff wie die Auflageplatte (2)
und/oder die Seitenplatte (1) gebildet ist.

Schalungswinkel nach einem der Anspriiche 1 bis
10,

dadurch gekennzeichnet, daf}

die Auflageplatte (2) und/oder die Seitenplatte (1)
dinnwandig ausgebildet ist/sind.

Schalungswinkel nach Anspruch 11,

dadurch gekennzeichnet, daf}

die Auflageplatte (2) eine Dicke von 8 mm und/oder
die Seitenplatte (1) eine Dicke von 10 mm aufweist.
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13. Schalungswinkel nach einem der Anspriiche 1 bis

12,

dadurch gekennzeichnet, daf

auf die AuRenflache (5) der Seitenplatte (1) eine
Warmedammschicht anbringbar ist.
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