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(57)  Die Erfindung geht aus von einem Elektromo-
tor mit einem mehrere einzelne, voneinander getrennte,
permanent magnetische Magnetschalen aufweisenden
Rotor, wobei die Magnetschalen auf einem Rotorkern
angeordnet sind.
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Permanentmagnetmotor und dessen Verwendung

Dabei ist erfindungsgemal vorgesehen, dall an
den Stirnseiten der Magnetschalen nicht magnetische
Mittel zum Festsetzen der Magnetschalen auf dem
Rotorkern vorgesehen sind.
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Beschreibung

[0001] Der Erfindung betrifft einen Elektromotor mit
einem mehrere einzelne, voneinander getrennte, per-
manentmagnetische Magnetschalen aufweisenden
Rotor, wobei die Magnetschalen auf einem Rotorkern
angeordnet sind.

[0002] Solche Elektromotoren werden als Innenlaufer-
motoren bezeichnet und sind aus der Praxis bekannt.
[0003] Die permanentmagnetischen Magnetschalen
bilden zusammen mit dem Rotorkern, an dem sich
zumindest an einer Seite eine Motorwelle anschlief3t,
den Rotor. Beim Herstellen eines solchen Rotors wer-
den die Magnetschalen in geeigneter Weise auf dem
Rotorkern befestigt. Dies kann mittels Kraftschlu? oder
Formschlu® geschehen. Da die permanentmagneti-
schen Magnetschalen in der Regel aus einem kosten-
glnstigen und spréden Material hergestellt sind, weisen
diese Magnetschalen nur eine geringe Eigenstabilitat
auf und neigen dariiber hinaus zur Rif3bildung. Sind die
Magnetschalen beispielsweise auf dem Rotorkern auf-
geklebt, kann es vorkommen, dal} sich die Magnetscha-
len an den Langskanten im Betrieb aufgrund der
Zentrifulgakréfte ganz oder teilweise von dem Rotor-
kern ablésen oder an diesen Langskanten teilweise
abbrechen oder abbrdckeln. Dabei kann es passieren,
dal ein magnetischer KurzschluR zwischen den
Magnetschalen entsteht, der das von dem Elektromotor
erzeugbare Drehmoment verringert und im schlimm-
sten Fall der Elektromotor sogar stehen bleibt. Da in der
Regel der Rotor von einem Stator konzentrisch umge-
ben ist, kann es durch die Beschadigung der Magnet-
schalen im Betrieb auch vorkommen, daf} sich ein Teil
der Magnetschale zwischen dem Rotorkern bezie-
hungsweise einer weiteren Magnetschale und dem Sta-
tor verklemmt, so dal der gesamte Elektromotor
blockiert ist und sich die Motorwelle nicht mehr drehen
kann. Dies ist fUr sich alleine schon betrachtet ein Nach-
teil, da der Elektromotor stehen bleibt, wobei noch als
wesentlicher Nachteil dazu kommt, dal® eine Anwen-
dung, die von einem Elektromotor insbesondere uber
ein Untersetzungsgetriebe angetrieben wird, aufgrund
der Untersetzung vollstandig blokkiert ist und sich daher
beim Betrieb einer solchen Anwendung sicherheitskriti-
sche Aspekte einstellen.

[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe
zugrunde, einen Elektromotor der eingangs genannten
Art so zu gestalten, dal die permanentmagnetischen
Magnetschalen besonders einfach montierbar sind und
besonders zuverldssig auf dem Rotorkern gehalten
sind.

[0005] Weiterhin soll eine vorteilhafte Verwendung
eines solchen Elektromotors geschaffen werden.
[0006] Der erste Aspekt der Aufgabe ist erfindungsge-
maR durch die Merkmale des Patentanspruches 1
gelost.

[0007] Erfindungsgemal sind an den Stirnseiten der
Magnetschalen nichtmagnetische Mittel zum Festset-
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zen der Magnetschalen auf dem Rotorkern vorgesehen.

[0008] Dadurch wird in vorteihafterweise vermieden,
daf sich an den Langsseiten beziehungsweise Langs-
kanten der Magnetschalen Teile von diesen Magnet-
schalen ablésen kénnen und somit wirksam eine
RiRbildung vermieden. Dadurch kénnen auch keine
Teile von Magnetschalen zwischen den Rotorkern und
den Stator gelangen, so dal} das von dem Elektromotor
erzeugbare Drehmoment konstant bleibt und eine Blok-
kierung des Elektromotors vermieden wird. Daruber
hinaus wird eine einfache Montierbarkeit des Elektro-
motors erzielt, da mit Herstellung des Rotorkerns schon
die nichtmagnetischen Mittel zum Festsetzen der
Magnetschalen zumindest an den Stirnseiten mit her-
gestellt werden kdénnen, so dal} bei der Montage der
Magnetschalen eine Soll-Lage automatisch vorgege-
ben ist, der gleichzeitig einen Schutz vor Ri3bildung an
den Langsseiten darstellt. So kénnen die Magnetscha-
len, wenn sie nicht auch zusétzlich durch Klebstoff auf
dem Rotorkern befestigt werden, zumindest durch
KraftschluR aufgrund der erfindungsgemaen Mittel auf
dem Rotorkern befestigt, insbesondere festgeklippst,
werden.

[0009] In Weiterbildung der Erfindung sind die Mittel
als die Stirnseiten der Magnetschalen umgebender,
umspritzter Kunststoff ausgestaltet. Bei diesem Verfah-
ren zur Herstellung des Rotors wird der Rotorkern, die
Welle sowie die Magnetschalen, die schon auf dem
Rotorkern befestigt sind, in eine Spritzguform einge-
legt, gegenseitig zentriert und ausgerichtet, so daf’ der
Rotorkern an seinen fir den Magnetflu® notwendigen,
isolierungsfreien Flachen gegenlber der Spritzguf3form
abgedichtet wird, um die jeweiligen Zwischenrdume
zwischen der Spritzguf3form und den entsprechenden
Teilen des Rotorkerns, zwischen der Welle und dem
Rotorkern sowie zwischen den einzelnen Magnetscha-
len mit einer elektrisch isolierenden Kunststoffmasse
auszuspritzen. Je nach Anwendung kann es erforder-
lich sein, dal der Kunststoff temperaturfest ist, also
seine Eigenschaften, insbesondere seine Form, auch
bei hohen Temperaturen (beispielsweise oberhalb
80°C) beibehalt.

[0010] Hierdurch wird in einem Arbeitsgang nicht nur
der Formschluf®y zwischen der Motorwelle und dem
Rotorkern hergestellt, sondern es werden auch die
Stirnseiten der Magnetschalen mit einer gleichmaRig
dicken Isolierungsschicht tiberzogen.

[0011] In Weiterbildung der Erfindung ist zwischen
dem Rotorkern und den Magnetschalen ein Blechpaket
angeordnet, welches zumindest an den Stirnseiten
zusammen mit den Stirnseiten der Magnetschalen mit
Kunststoff umspritzt ist. Die an sich bekannte Anord-
nung von Magnetschalen auf einem Blechpaket hat den
Vorteil der Erhéhung des Drehmomentes, wobei die
Umspritzung sowohl der Stirnseiten des Blechpaketes
als auch der Stirnseiten der Magnetschalen zur Erhé-
hung der Stabilitdt des gesamten Rotorkernes beitragt.
Es entsteht eine in sich kompakte Einheit, wobei bei
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einer sehr genauen Spritzguf3form und einer entspre-
chend genauen Herstellung ein Auswuchten des
gesamten Rotors entfallen kann. Sollte ein solches Aus-
wuchten dennoch erforderlich sein, kann dies gegebe-
nenfalls durch einfache Bearbeitung des umspritzten
Kunststoffes erfolgen, da sich die Bearbeitung eines
entsprechenden Kunststoffes einfacher gestaltet als die
Bearbeitung der spréden Magnetschalen oder des
Blechpaketes.

[0012] In Weiterbildung der Erfindung ist der Raum
zwischen dem Blechpaket und dem Rotorkern zumin-
dest teilweise mit Kunststoff ausgefiillt. Auch hierdurch
ist es wieder moglich, den Rotorkern in die Spritzgu3-
form einzulegen, anschlieBend das Blechpaket, gege-
benenfalls mit dem schon darauf montierten
Magnetschalen, ebenfalls in die Spritzguform einzule-
gen und anschlieBend den sich ergebenen konzentri-
schen Spalt zwischen der Innenseite des Blechpaketes
und der &auReren Oberflache des Rotorkernes mit
Kunststoff auszuspritzen. Dadurch ergibt sich wieder
eine einfache, schnelle und vor allem genaue Montage
des Rotors. In vorteilhafter Weise sind die Magnetscha-
len schon auf dem Blechpaket befestigt, so dal} diese
im gleichen Arbeitsgang an den Stirnseiten mit Kunst-
stoff umspritzt werden koénnen, so daR nach diesem
Spritzvorgang der komplette Rotor fertig ist, wenn der
Rotorkern schon mit der Motorwelle versehen worden
ist.

[0013] In der Weiterbildung der Erfindung weist das
Blechpaket auf seiner Innenseite und/oder der Rotor-
kern auf seiner Auf3enseite Vertiefungen zur Aufnahme
von Kunststoff auf. Durch diese Vertiefungen, die ins-
besondere entgegen der Drehrichtung des Rotors aus-
gerichtet sind, wird eine sehr gute Haltbarkeit des
Blechpaketes auf dem Rotorkern bei gleichzeitiger
Beabstandung, das heildt Isolierung, des Blechpaketes
von dem Rotorkern, erzielt. Dadurch erhoht sich die
Stabilitat des gesamten Rotors, was zur Erhéhung der
Lebensdauer des gesamten Elektromotors beitragt.
[0014] In Weiterbildung der Erfindung ist der Raum
zwischen dem Rotorkern und einer konzentrisch inner-
halb des Rotorkerns gelagerten Motorwelle zumindest
teilweise mit Kunststoff ausgeflillt. Dieses erganzende
konstruktive Merkmal tragt ebenfalls zur schnelleren
Herstellung des Rotors bei, da, wie oben schon
beschrieben, die Motorwelle, der Rotorkern, das Blech-
paket und die Magnetschalen in eine entsprechend
ausgestaltete (Spritzgu3-)Form eingesetzt werden kén-
nen, entsprechend abgedichtet werden und anschlie-
Rend die betreffenden Zwischenrdume mit Kunststoff
ausgefiillt, insbesondere ausgespritzt, werden, so daf}
bei einer hohen Genauigkeit der (Spritzgu3-)Form nach
Herausnahme der fertige Rotor zur Verfliigung steht,
ohne das er weiterbearbeitet werden mufte. Sind trotz-
dem noch geringfligige Arbeiten an dem fertigen Rotor
erforderlich, kann dies durch Bearbeiten des einge-
spritzten Kunststoffes erfolgen, was bedeutend einfa-
cher ist als die Bearbeitung von Blechteilen des Rotors.
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Auch hier kann die Innenseite des Rotorkernes bezie-
hungsweise die Oberflache der Motorwelle wieder mit
Vertiefungen, insbesondere in Form einer Randelung ,
versehen sein, um die Festigkeit und Stabilitat weiter zu
erhéhen, wobei die Randelung daher von besonderem
Vorteil ist, dall die mechanische Verbindung zwischen
dem Rotorkern und der Motorwelle besonders hoch ist,
da umfangsmaRig um den Rotorkern, insbesondere
Uber das Blechpaket sowie die Magnetschalen, das zu
erzeugende Drehmoment in die Motorwelle eingeleitet
wird.

[0015] Ausfihrungsbeispiele eines erfindungs-
gemaRen Elektromotors sind im folgenden beschrieben
und anhand der Figuren erlautert.

[0016] Es zeigen:

Figur 1: einen Rotor eines Elektromotors,
Figur 2: eine Seitenansicht des Rotors
gemal Figur 1,

Figur 3: einen Querschnitt durch den Rotor
gemaf Figur 1,

Figur 4: eine detaillierte  Ausgestaltung
eines Rotors,

Figur 5: einen Querschnitt durch den Rotor

gemaf Figur 4,

Querschnitte durch weitere Roto-
ren, ahnlich dem in Figur 4 gezeig-
ten Rotor,

Figuren 6 und 7:

[0017] Figur 1 zeigt einen Rotor 1 eines Elektromo-
tors, dessen Aufbau an sich bekannt ist. An zumindest
einer Seite, in Figur 1 an beiden Seiten gezeigt, befindet
sich die hier noch nicht bezeichnete Motorwelle, mittels
der der Rotor 1 gelagert ist und eine beliebige Anwen-
dung antreiben kann. In Figur 1 nicht gezeigt ist der Sta-
tor, der konzentrisch um den Aufenumfang des Rotors
1 angeordnet ist. Der in Figur 1 gezeigte Elektromotor
ist als Innenlaufermotor ausgestaltet, wobei sich die
Wicklungen im nicht gezeigten Stator befinden.

[0018] Ein solcher Elektromotor hat den Vorteil, daf3
er keine stéranfalligen Kohlebirsten zur Ubertragung
von elektrischer Energie auf die Wicklungen bendtigt,
wobei ein weiterer Vorteil dieses Elektromotors darin zu
sehen ist, dal} sich seine Drehzahl sehr schnell veran-
dern 1aRt, da der Rotor durch die Anordnung der
Magnetschalen auf einem kleinen Radius im Zentrum
des Rotors eine geringe Massentragheit aufweist. Dies
kann je nach Anwendungsfall von besonderem Vorteil
sein. Darauf wird spéater noch eingegangen.

[0019] Figur 2 zeigt den Rotor 1 gemaf Figur 1 in der
Seitenansicht, wobei hier eine Motorwelle mit der
Bezugsziffer 2 versehen ist. Die Motorwelle 2 ist entwe-
der als Stummel an dem Rotor 1 angeordnet, oder
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durchdringt diesen einstiickig. Weiterhin ist in Figur 2
die Oberflache von Magnetschalen 3 erkennbar.

[0020] Figur 3 zeigt einen Querschnitt des Rotors 1
gemal Figur 1. Zur Verdeutlichung des Aufbaus des
Rotors 1, der auch in Figur 2 dargestellt ist, sind die
Magnetschalen 3 gezeigt, deren magnetische Polaritat
sich abwechselt (N: Nord, S: Sid). Diese Magnetscha-
len 3 sind durch Luftspalte 4 in Langsrichtung voneinan-
der magnetisch getrennt. Diese Magnetschalen 3 sind
auf einem Rotorkern 5 aufgebracht, insbesondere auf-
geklebt, wobei dieser Rotorkern 5 wiederum auf der
Motorwelle 2 angeordnet ist oder die Motorwelle 2 an
diesem Rotorkern 5 befestigt ist. Die magnetische Aus-
richtung des Rotorkerns 5 ist in Figur 3 wiederum durch
die Bezugsziffern N und S angegeben. Innerhalb des
Rotorkerns 5 sind noch Ausnehmungen 6, die an sich
bekannt sind, gezeigt.

[0021] Figur 4 zeigt einen Langsschnitt durch einen
erfindungsgemaflen Rotor 1, wobei gleiche Elemente
wie in den vorangegangenen Figuren mit gleichen
Bezugsziffern versehen sind.

[0022] Ergénzend zu dem in den vorangegangenen
Figuren gezeigten Rotor 1 weist die Motorwelle 2
und/oder die der Motorwelle 2 zugewandte Oberflache
des Rotorkernes 5 eine Randelung 7 auf, die der stabi-
len Verbindung zwischen der Motorwelle 2 und dem
Rotorkern 5 dient, wie dies spater noch beschrieben
wird.

[0023] Auf dem Rotorkern 5 ist konzentrisch um die-
sen Rotorkern 5 herum ein Blechpacket 8 angeordnet,
welches einstiickig tUber den Rotorkern 5 geschoben
wird. Denkbar ist auch die Herstellung des Blechpake-
tes 8 bestehend aus mehreren langsgeteilten Teilen
oder auch aus mehreren Schichten.

[0024] Erfindungsgemal ist nun eine Isolierschicht 9
aus elektrisch nichtleitenden Kunststoff vorgesehen, die
zumindest an den Stirnseiten der Magnetschalen 3 vor-
gesehen ist. Diese aulere Isolierschicht 9 erstreckt sich
bei Betrachtung der Figur 4 zumindest Uber die Stirnsei-
ten der Magnetschalen 3 sowie des Blechpaketes 8,
aber auch erstreckt sie sich zwischen der Oberflache
des Rotorkernes 5 sowie des Blechpaketes 8, so daf}
die auBere Isolierschicht 9 bei Betrachtung der Figur 4
im Langsschnitt eine langsgestreckte U-Form aufweist.
Erganzend dazu ist noch eine Isolierschicht 9 (eine
innere Isolierschicht) zwischen der Innenseite des
Rotorkernes 5 und der Motorwelle 2 eingespritzt, um
die Verbindung zwischen der Motorwelle 2 und dem
Rotorkern 5 herzustellen. Zur Herstellung eines in Figur
4 beispielhaft gezeigten Rotors 1 kénnen also die Ele-
mente wie Motorwelle 2, Rotorkern 5, Blechpaket 8 und
gegebenenfalls die auf dem Blechpaket 8 schon mon-
tierten Magnetschalen 3 in eine Spritzguf3form einge-
setzt werden und diese eingesetzten Teile dann mit
Kunststoff umspritzt werden, so daf} sich ein in sich
geschlossener und stabiler Rotor 1 nach Herausnahme
aus der Spritzguf3form einstellt. Denkbar ist auch, die in
Figur 4 gezeigte auRere Isolierschicht 9 herzustellen
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und anschlieRend erst das Blechpaket 8 und dann die
Magnetschalen 3 zu montieren, insbesondere einzu-
klippsen, wobei es auch denkbar ist, dal das Blechpa-
ket 8 schon beim SpritzgieRen von der &ulleren
Isolierschicht 9 umgeben worden ist und nur noch die
Magnetschalen 3 eingesetzt werden miissen. Die in
Figur 4 gezeigte geometrische Endlinie der Isolier-
schicht 9 (wobei diese geometrische Endlinie im
wesentlichen ausgerichtet ist senkrecht zu der Motor-
welle 2) muld nicht die gezeigte in etwa senkrechte Aus-
richtung haben, sondern es kénnen an den Stirnseiten
des Rotors 1 auch andere Formen zum Beispiel nach
Art einer Nabe an den beiden Gestirnseiten des Rotors
1, angegossen oder angespritzt werden, wobei auch
zumindest eine der beiden Naben an ihrer freien Stirn-
seite als ein Kupplungsteil fur ein anzutreibendes Teil
ausgebildet ist, so dafy hierdurch die Anbringung einer
Kupplung, beispielsweise zum Antrieb einer Kraftstoff-
férderpumpe, eingespart wird, wodurch sich die Her-
stellungskosten verringern. Zur Herstellung dieses
Kupplungsteiles ist dann die SpritzguRRform entspre-
chend ausgebildet. Dartber hinaus kdnnen auch aus
strdbmungstechnischer Sicht entsprechende Naben mit
angegossen werden, was ebenfalls bei einer innen-
durchstromten Kraftstoffpumpe von Vorteil ist.

[0025] Figur 5 zeigt einen Querschnitt durch den
Rotor 1 gemaR Figur 4. Hier ist im Detail die Ausgestal-
tung des Rotorkernes 5, des Blechpaketes 8 sowie die
Anordnung der Magnetschalen 3 auf dem Blechpaket 8
erkennbar. Nicht dargestellt ist die Umspritzung der
Stirnseiten der Magnetschalen 3 beziehungsweise des
Blechpaketes 8, da der Querschnitt in etwa in der Mitte
des Rotors 1 liegt.

[0026] In Figur 5 ist noch zu erkennen, daf® zumindest
der Rotorkern 5 auf seiner Oberflache Vorspriinge 10
und entsprechende Vertiefungen 11 aufweist, die sich
bei dem hier gezeigten Beispiel in Langsrichtung
erstrecken. Wenn die in Richtung der Motorwelle 2
gerichtete Oberflache des Blechpaketes 8 direkt auf der
Oberflache des Rotorkernes 5 anliegt, werden beim
SpritzgieRen lediglich die Vertiefungen 11 mit Kunststoff
ausgefiillt. Liegen aber die Innenseite des Blechpake-
tes 8 und die Oberflache des Rotorkernes 5 auf Distanz
zueinander in der SpritzguRform, werden nicht nur die
Vertiefungen 11 des Rotorkernes 5 ausgespritzt, son-
dern auch der Raum zwischen diesen beiden Teilen,
wie dies in Figur 5 durch den schraffiert dargestellten
Teilbereich angedeutet ist. Es versteht sich von selbst,
daf solcher Art gestaltete Vorspriinge 10 und Vertiefun-
gen 11 auch im Bereich zwischen der Motorwelle 2 und
der Innenseite des Rotorkernes 5 angeordnet seien
kénnen, wobei diese hier schon als Ré&ndelung 7
bezeichnet sind. Die Vorspriinge 10 beziehungsweise
Vertiefungen 11 kdnnen punktférmig angeordnet sein,
aber auch sich langs, quer, oder diagonal zueinander
erstrecken. Die in Figur 5 gezeigte Langserstreckung
der Vorsprung 10 beziehungsweise der Vertiefungen 11
hat den besonderen Vorteil, daf} zwischen dem Blech-
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plaket 8 mit seinen Magnetschalen 3 eine besonders
feste Verbindung zu dem Rotorkern 5 durch die Isolier-
schicht 9 hergestellt wird, um somit das eingeleitete
Drehmoment zuverlassig tUbertragen zu kénnen.
[0027] Die Figuren 6 und 7 zeigen weitere Quer-
schnitte durch einen Rotor, wobei der in den Figuren 6
und 7 gezeigte Rotor ahnlich aufgebaut ist wie der in
Figur 4 im Langsschnitt gezeigte Rotor.

[0028] Bei dem in Figur 6 gezeigten Rotor 1 wurden
die Motorwelle 2, das Blechpaket 8 sowie die Magnet-
schalen 3 in eine Form (insbesondere eine Spritzgul3-
form) eingelegt, fixiert und anschlieRend die in die Form
eingelegten Teile mit Kunststoff umgeben, so daR bei
dem in Figur 6 gezeigten Rotor 1 der Rotorkern 5 nun
mehr nicht mehr aus Metall, sondern aus Kunststoff
besteht. Auch hier sind wieder Ausnehmungen 6
zwecks Gewichtsersparnis eingebracht, wobei diese
Ausnehmungen 6 bei einem Rotorkern 5 aus Kunststoff
auch entfallen kénnen, da Kunststoff in der Regel ein
niedrigeres spezifischeres Gewicht hat als Metall. Wie
zu erkennen ist, weist nun das Blechpaket an seiner
Innenseite die Vorspriinge 10 und Vertiefungen 11 auf,
in die sich der Kunststoff festsetzen kann, um eine bes-
sere Stabilitdt zu gewahrleisten. Dies ist nicht zwangs-
weise erforderlich, so dal® das Blechpaket 8 nach innen
gerichtet auch eine glatte oder in anderer Form aufge-
rauhte Oberflache aufweisen kann.

[0029] In Figur 7 ist ein Rotor 1 gezeigt, bei dem auf
dem Blechpaket 8 Magnetschalen 3 angeordnet sind,
die an ihren Langsseiten, also in Richtung der Luft-
spalte 4, einen dinneren Bereich 12 und in etwa konti-
nuierlich in die Mitte verlaufend einen dickeren Bereich
13 aufweisen. Diese diinneren und dickeren Bereiche
12 und 13 der Magnetschalen 3 entstehen bei der Her-
stellung der Magnetschale 3 und sind gewollt bezie-
hungsweise so dimensioniert, daR dadurch das
Magnetfeld, das insgesamt von den Magnetschalen 3
erzeugt wird, vergleichmaRigt wird, wodurch ein ruhige-
rer Lauf und eine bessere Regelung des Elektromotors
gegeben ist.

[0030] Wird ein solcher Rotor 1 mit derart gestalteten
Magnetschalen 3 in eine Form (Spritzguform) einge-
legt, entsteht beim Ausfillen der Luftspalte 4 mit Kunst-
stoff in den diinneren Bereichen 12 der Magnetschalen
3 auf deren Oberflache eine dickere Spritzhaut 14, die
in Richtung der dickeren Bereiche 13 der Magnetscha-
len 3 zu einer diinneren Spritzhaut 15 verlauft, wobei je
nach Ausgestaltung der Form auch nur die diinneren
Bereiche 12 (im Bereich der Langsseiten) der Magnet-
schalen 3 mit Kunststoff umgeben werden, nicht jedoch
die dickeren Bereiche 13. In vorteihafter Weise werden
aber samtliche Oberflachen der Magnetschalen 3 mit
Kunststoff Uberzogen, der sogenannten Spritzhaut, um
ein Ablésen von Teilchen der Magnetschalen 3 zu ver-
meiden.
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Bezugszeichenliste:

[0031]

1. Rotor

2. Motorwelle

3. Magnetschalen

4. Luftspalt

5. Rotorkern

6. Ausnehmungen

7. Randelung

8. Blechpaket

9. Isolierschicht (Kunststoff)

10. Vorspriinge

11. Vertiefungen
12. diinnerer Bereich
13. dickerer Bereich

14. dickere Spritzhaut
15. dinnere Spritzhaut
Patentanspriiche

1. Elektromotor mit einem mehrere einzelne, vonein-
ander getrennte, permanentmagnetische Magnet-
schalen (3) aufweisenden Rotor (1), wobei die
Magnetschalen (3) auf einem Rotorkern (5) ange-
ordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dafl zumin-
dest an den Stirnseiten der Magnetschalen (3)
nichtmagnetische Mittel zum Festsetzen der
Magnetschalen (3) auf dem Rotorkern (5) vorgese-
hen sind.

2. Elektromotor nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dall die Mittel als die Stirnseiten der
Magnetschalen (3) umgebender umspritzter Kunst-
stoff ausgestaltet sind.

3. Elektromotor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dal® zwischen dem Rotorkern (5)
und den Magnetschalen (3) ein Blechpaket (8)
angeordnet ist, welches zumindest an den Stirnsei-
ten zusammen mit den Stirnseiten der Magnet-
schalen (3) mit Kunststoff umspritzt ist.
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Elektromotor nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daf® der
Raum zwischen dem Blechpaket (8) und dem
Rotorkern (5) zumindest teilweise mit Kunststoff
ausgefullt ist.

Elektromotor nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dal das
Blechpaket auf seiner Innenseite und/oder der
Rotorkern (5) auf seiner Auflenseite Vertiefungen
(11) zur Aufnahme von Kunststoff aufweist.

Elektromotor nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dal® der
Raum zwischen dem Rotorkern (5) und einer kon-
zentrisch innerhalb des Rotorkernes (5) gelagerten
Motorwelle (2) zumindest teilweise mit Kunststoff
ausgefllt ist.

Verwendung eines Elektromotors nach einem der
vorhergehenden Anspriche zum Antrieb einer
elektrischen Lenkhilfe eines Fahrzeuges, ins-
besondere eines Personenkraftwagens.

Verwendung eines Elektromotors nach einem der
vorhergehenden Anspriiche zum Antrieb einer
Pumpe, insbesondere einer Wasserpumpe oder
einer Kraftstoffpumpe zur Kraftstofférderung fir
eine Brennkraftmaschine, insbesondere eines
Fahrzeuges.
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