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Description

[0001] L'invention concerne la coulée continue des
métaux, tels que l'acier. Plus précisément, elle concerne
les lingotières sans fond refroidies, dans lesquelles
s'amorce la solidification du produit coulé, et encore
plus précisément les lingotières tubulaires dont la partie
métallique refroidie est munie, sur son rebord supérieur,
d'une rehausse en matériau réfractaire. Celle-ci permet
de reporter le niveau de la surface du métal liquide pré-
sent dans la lingotière au-dessus de la partie métallique
de la lingotière où s'initie la solidification du produit cou-
lé.
[0002] La coulée continue de l'acier s'effectue classi-
quement en amorçant la solidification du métal en fusion
dans une lingotière sans fond dont les parois sont éner-
giquement refroidies extérieurement par circulation d'un
liquide tel que de l'eau. Cette lingotière est réalisée en
un matériau bon conducteur de la chaleur tel que le cui-
vre et ses alliages. Elle peut être constituée par un as-
semblage de plaques ou une pièce tubulaire unique, dé-
finissant un espace intérieur correspondant à la forme
désirée pour le produit coulé : de section transversale
circulaire, carrée ou rectangulaire plus ou moins allon-
gée. Dans le cas de la coulée de produits de forme car-
rée ou rectangulaire faiblement allongée, c'est généra-
lement la solution d'une pièce tubulaire unique qui est
retenue. Cette solution est obligatoire pour les produits
de section transversale circulaire. Un chemisage de la
lingotière sur sa face externe permet d'assurer son re-
froidissement par une circulation d'eau. Pour faciliter
l'extraction du produit hors de la lingotière, on imprime
à celle-ci des oscillations verticales de faible fréquence
(quelques Hz) et d'amplitude égale à quelques mm, et
on lubrifie l'interface entre le métal solidifié et la lingo-
tière. Cette lubrification est obtenue grâce à une poudre
de couverture fusible ou à une huile, que l'on dépose
sur la surface du métal liquide et qui s'infiltre entre le
métal en cours de solidification et la lingotière. De l'huile
peut également être amenée jusqu'à l'interface à travers
la paroi métallique de la lingotière.
[0003] Sur certaines machines de coulée, la partie
métallique tubulaire de la lingotière est prolongée vers
le haut par une partie tubulaire en matériau réfractaire
de mêmes dimensions intérieures, et on règle le débit
de métal entrant et sortant de la lingotière de manière
à maintenir la surface du métal liquide présent dans la
lingotière à l'intérieur de cette rehausse réfractaire.
Dans ces conditions, la solidification du métal s'initie en
permanence au niveau de la jonction entre la partie ré-
fractaire et la partie métallique de la lingotière, autre-
ment dit là où le métal subit son premier contact avec
une paroi refroidie bonne conductrice de la chaleur. De
cette façon, on rend l'initiation de la solidification indé-
pendante des fluctuations du niveau de la surface du
métal liquide présent dans la lingotière, et qui sont dues
notamment aux perturbations hydrodynamiques provo-
quées par le jet de métal en fusion alimentant la lingo-

tière. On améliore ainsi la qualité de surface du produit
coulé. Les installations de coulée ainsi équipées sont
dites « de coulée continue en charge ». Sur ces machi-
nes, la lubrification de l'interface métal solidifié-lingotiè-
re doit impérativement être assurée par une injection
d'huile à travers la paroi de la lingotière, puisqu'une pou-
dre de couverture ou une huile déposée sur la surface
du métal liquide ne pourrait parvenir jusqu'à l'interface
métal solidifié-lingotière. Avantageusement, comme on
le fait parfois aussi sur les machines classiques dépour-
vues de rehausse, on surimpose aux oscillations verti-
cales de la lingotière des vibrations à haute fréquence
(par exemple 15 à 18 kHz) et faible amplitude (quelques
µm) au moyen d'émetteurs sonores ou ultrasonores ap-
pliqués contre la paroi de la lingotière ou une pièce qui
lui est fixée. Ces vibrations améliorent les conditions de
lubrification de l'interface métal-lingotière.
[0004] Selon un mode de réalisation de telles lingo-
tières à rehausse réfractaire, les émetteurs sonores ou
ultrasonores sont fixés sur une collerette qui est solida-
risée à la portion terminale supérieure de la partie mé-
tallique de la lingotière, où elle remplace le chemisage
qui assure le refroidissement du restant de la hauteur
de la lingotière. Un canal de circulation d'eau est ména-
gé entre la lingotière et la collerette pour que le refroi-
dissement de cette portion de la lingotière puisse s'ef-
fectuer. Cette configuration procure à ladite portion de
la lingotière un refroidissement indépendant, qui peut
être réglé de façon optimale de manière à garantir une
bonne initiation de la solidification du produit coulé. Afin
d'assurer une bonne transmission des vibrations à la lin-
gotière, il est indispensable que la liaison entre la lingo-
tière et la collerette présente en tout point une grande
rigidité, ce qui rend déconseillé l'utilisation de moyens
de fixation amovibles d'une pièce sur l'autre. La meilleu-
re méthode connue utilisable à cet effet est probable-
ment le procédé de soudage par faisceau d'électrons.
[0005] L'expérience montre cependant que cette con-
ception de la lingotière n'est pas satisfaisante. En effet,
on observe rapidement l'apparition de fissures dans les
soudures qui unissent la lingotière et la collerette. Ces
soudures doivent donc être régulièrement restaurées si
on veut conserver la lingotière en état de fonctionne-
ment, d'où un coût d'entretien trop élevé de l'installation.
[0006] Le but de l'invention est de proposer une con-
ception de lingotière pour machine de coulée continue
en charge adaptée à l'application à ladite lingotière de
vibrations sonores ou ultrasonores et présentant toute
la fiabilité nécessaire pendant un grand nombre de cou-
lées.
[0007] A cet effet, l'invention a pour objet une lingo-
tière tubulaire de coulée continue en charge des mé-
taux, ayant une partie métallique refroidie destinée à
être munie d'émetteurs sonores ou ultrasonores lui im-
posant des vibrations et à être surmontée d'une rehaus-
se en matériau réfractaire, la portion terminale supérieu-
re de ladite partie métallique étant refroidie par circula-
tion d'eau dans un canal ménagé sur sa face externe et
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obturé latéralement par une collerette qui entoure ladite
portion terminale supérieure et lui est solidarisée par
soudage, caractérisée en ce que ladite partie métallique
comporte en dessous de sa portion terminale supérieu-
re une excroissance latérale qui lui est intégrée de fa-
brication, et sur la face supérieure de laquelle ladite col-
lerette est fixée par soudage.
[0008] Comme on l'aura compris, l'invention consiste
à conformer l'extrémité supérieure de la partie métalli-
que de la lingotière de manière à y intégrer de fabrica-
tion une excroissance latérale. En dessous de cette ex-
croissance, le refroidissement de la partie métallique de
la lingotière est assuré par le chemisage habituel. Au-
dessus de cette excroissance, le refroidissement de la
partie métallique de la lingotière est assuré grâce à un
canal qui y est usiné et obturé latéralement par une col-
lerette soudée à la face supérieure de l'excroissance et
au bord supérieur de la lingotière.
[0009] L'invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui suit, donnée en référence aux figures
annexées suivantes :

- la figure 1 qui montre schématiquement, vue en
coupe transversale, une lingotière pour coulée con-
tinue en charge conforme à l'art antérieur ;

- la figure 2 qui montre de la même façon une lingo-
tière de coulée continue en charge selon l'invention.

[0010] Sur les figures, les mêmes éléments sont dé-
signés par des références identiques.
[0011] La lingotière de coulée continue en charge se-
lon l'art antérieur représentée sur la figure 1 comporte
classiquement et principalement les éléments suivants :

- une partie métallique tubulaire 1, de section par
exemple carrée, réalisée en un matériau bon con-
ducteur de la chaleur tel que le cuivre ou un de ses
alliages ;

- une collerette 2, qui entoure la portion terminale su-
périeure de la partie métallique tubulaire 1, réalisée
en un matériau analogue à celui de ladite partie tu-
bulaire 1 ; ces deux pièces sont solidarisées par
une soudure 3 réalisée par un procédé utilisant un
faisceau d'électrons ; elles sont usinées de manière
à ménager entre elles un canal 4 dans lequel on
peut faire circuler un fluide de refroidissement tel
que de l'eau ; ce canal 4, dans la configuration re-
présentée, est obturé par un couvercle métallique
5 qui est soudé, également par un procédé à fais-
ceau d'électrons, à la partie tubulaire 1 et à la col-
lerette 2 au moyen de soudures 6, 7 ;

- une rehausse en matériau réfractaire 8, de forme
tubulaire, fixée sur le rebord supérieur 9 de la partie
métallique 1, et dont l'espace intérieur 10 prolonge
l'espace intérieur 11 de la partie métallique 1 ; ces
espaces intérieurs 10, 11 sont destinés à renfermer
le métal liquide en cours de solidification et définis-
sent la forme du produit coulé ; conformément au

principe de la coulée continue en charge, pour les
raisons qui ont été précédemment exposées, la sur-
face supérieure du métal liquide présent dans la lin-
gotière est maintenue en permanence dans l'espa-
ce intérieur 10 de la rehausse réfractaire 8 ;

- une chemise 12 qui entoure la partie métallique 1
en dessous de la collerette 2 ; un espace 13 est mé-
nagé entre la partie métallique 1 et la chemise 12,
dans lequel on fait circuler de l'eau de refroidisse-
ment.

[0012] Des émetteurs sonores ou ultrasonores 14, 15
sont appliqués contre la collerette 2, dans le but d'im-
primer des vibrations à la partie métallique 1, pour les
raisons explicitées plus haut. Le nombre de ces émet-
teurs est variable ; dans le cas d'une lingotière de sec-
tion carrée ou rectangulaire, on en dispose générale-
ment au moins un sur chaque côté de la lingotière. Dans
l'exemple représenté, les émetteurs 14, 15 sont appli-
qués sur des surfaces biseautées 16, 17 ménagées sur
l'arête supérieure externe de la collerette 1, afin que les
vibrations imprimées à la partie métallique 1 aient à la
fois une composante horizontale et une composante
verticale et que ces vibrations soient obtenues à l'aide
d'une seule famille d'émetteurs (voir à ce propos le bre-
vet EP 0 403 411). Mais d'autres dispositions des émet-
teurs 14, 15 sont envisageables, selon le type de vibra-
tions que l'on désire imposer à la partie métallique 1. En
plaçant les émetteurs 14, 15 contre la face supérieure
de la collerette 2, on imposerait des vibrations purement
verticales, et en les plaçant contre les faces latérales de
la collerette 2, on imposerait des vibrations purement
horizontales.
[0013] Comme on l'a dit, l'expérience montre que cet-
te configuration selon l'art antérieur n'est pas satisfai-
sante, en ce qu'on observe rapidement l'apparition de
fissures dans les soudures 3, 6, 7. Cette apparition s'ex-
plique par les intenses sollicitations thermomécaniques
auxquelles sont soumises les soudures, du fait de la
proximité du métal liquide et des émetteurs 14, 15. Elles
provoquent des déformations importantes de leurs ma-
tériaux constitutifs. Il en résulte une plastification des
soudures, qui finit par faire apparaître des fissures de
fatigue.
[0014] La lingotière selon l'invention représentée sur
la figure 2 se distingue essentiellement de la lingotière
de l'art antérieur représentée sur la figure 1 en ce que
sa partie métallique 1 comporte une excroissance laté-
rale 18, intégrée de fabrication à la partie métallique 1
et située en dessous de son extrémité supérieure 19.
Entre cette extrémité supérieure 19 et l'excroissance 18
est usiné un canal de refroidissement 20 obturé par une
collerette 21. Cette collerette est similaire dans ses
fonctions à la collerette 2 de la figure 1, et est fixée à la
partie métallique 1 au moyen de deux soudures réali-
sées par un faisceau d'électrons. L'une 22 de ces sou-
dures est pratiquée au niveau de l'extrémité supérieure
19 de la partie métallique 1, donc au-dessus de l'usina-
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ge du canal 20. L'autre soudure 23 est pratiquée sur la
face supérieure 24 de l'excroissance 18. Comme dans
la configuration de référence de la figure 1, des émet-
teurs 14, 15 sont fixés sur la collerette 21, par exemple
sur des surfaces biseautées 23, 24
[0015] Par rapport à la configuration selon l'art anté-
rieur représentée sur la figure 1, la configuration selon
l'invention permet de réduire à deux au lieu de trois le
nombre de soudures entre la collerette 21 et la partie
métallique 1. D'autre part, ces soudures 22, 23 sont su-
jettes à de moindres sollicitations thermiques et méca-
niques que les soudures 3, 6, 7 de la configuration pré-
cédente. Aucune ne se trouve, comme la soudure 6, à
proximité immédiate du métal liquide ou en cours de so-
lidification présent dans l'espace intérieur 11 de la partie
métallique 1. D'autre part, la soudure 22, la plus proche
du métal chaud, est éloignée des émetteurs 14, 15, ce
qui atténue les sollicitations mécaniques qu'elle doit
supporter.
[0016] Préférentiellement, la partie tubulaire métalli-
que 1 est fabriquée par un procédé d'extrusion, qui per-
met de ménager à l'une de ses extrémités une portion
de grand diamètre. Une fois usinée comme on l'a indi-
qué, cette portion terminale forme la partie supérieure
de ladite partie tubulaire 1, avec son excroissance 18 et
son canal 20. Lors de cet usinage, il est préférable de
réaliser les jonctions 27, 28 entre l'excroissance 18 et
la portion droite verticale de la partie tubulaire métalli-
que 1 avec un rayon de courbure, et non avec un angle
vif, pour diminuer la concentration des contraintes à leur
niveau.
[0017] Comme dans la lingotière selon l'art antérieur
de la figure 1, le placement des émetteurs 14, 15 sur
des arêtes biseautées de la collerette 21 n'est qu'un
exemple. Selon l'orientation que l'on souhaite pour les
vibrations, on peut aussi appliquer les émetteurs 14, 15
horizontalement ou verticalement contre la collerette
21. En variante, on peut placer les émetteurs 14, 15 non
plus sur la collerette 21, mais sur l'excroissance 18.
[0018] Grâce à l'invention, les déformations cumu-
lées au niveau des soudures entre la partie métallique
tubulaire 1 de la lingotière et la collerette 21 qui obture
le canal de refroidissement 20 peuvent être limitées, et
les soudures restent dans le domaine élastique. La du-
rée de vie de la lingotière peut être ainsi considérable-
ment augmentée, jusqu'à atteindre un millier de cou-
lées.
[0019] Pour fabriquer la partie métallique tubulaire 1
de la lingotière, on peut également utiliser tout autre pro-
cédé que l'extrusion, l'essentiel étant qu'il aboutisse à
la réalisation d'une pièce monobloc conformée comme
indiqué.
[0020] A titre d'exemple, pour une lingotière destinée
à couler des billettes d'acier de section carrée de 135
mm de côté, la partie métallique tubulaire 1 de la lingo-
tière peut avoir une hauteur totale de 700 mm, et être
surmontée par une rehausse réfractaire 8 de hauteur
200 mm. La collerette 21 peut avoir une hauteur de 60

mm et une dimension extérieure de 240 mm, et l'excrois-
sance 18 peut avoir une épaisseur de 10 à 15 mm.
[0021] Il est entendu que dans la description qui pré-
cède, on n'a évoqué que les organes de la lingotière
directement liés au problème posé et à sa résolution.
On n'a, en particulier, pas décrit et représenté les orga-
nes qui permettent d'assurer la lubrification de l'interfa-
ce lingotière-produit, et qui peuvent, le cas échéant,
comporter une pièce annulaire refroidie munie d'une
fente d'injection d'huile, intercalée entre la pièce tubu-
laire métallique et la rehausse en réfractaire.

Revendications

1. Lingotière tubulaire de coulée continue en charge
des métaux, ayant une partie métallique refroidie
(1) destinée à être munie d'émetteurs sonores ou
ultrasonores (14, 15) lui imposant des vibrations et
à être surmontée d'une rehausse (8) en matériau
réfractaire, la portion terminale supérieure de ladite
partie métallique (1) étant refroidie par circulation
d'eau dans un canal (20) ménagé sur sa face ex-
terne et obturé latéralement par une collerette (21)
qui entoure ladite portion terminale supérieure et lui
est solidarisée par soudage, caractérisée en ce
que ladite partie métallique (1) comporte en des-
sous de sa portion terminale supérieure une ex-
croissance latérale (18) qui lui est intégrée de fabri-
cation, et sur la face supérieure (24) de laquelle la-
dite collerette (21) est fixée par soudage.

2. Lingotière selon la revendication 1, caractérisée
en ce que sa partie métallique refroidie (1) est fa-
briquée par un procédé d'extrusion, suivi par un usi-
nage de sa portion terminale supérieure et de ladite
excroissance (18).

3. Lingotière selon la revendication 1 ou 2, caractéri-
sée en ce que lesdits émetteurs (14, 15) sont ap-
pliqués sur ladite collerette (21).

4. Lingotière selon la revendication 1 ou 2, caractéri-
sée en ce que lesdits émetteurs (14, 15) sont ap-
pliqués sur ladite excroissance (18).

Claims

1. Tubular mould for the hot-top continuous casting of
metals, having a cooled metal part (1) intended to
be provided with sound or ultrasound emitters
(14,15) imposing vibrations on it and to be sur-
mounted by a feed head (8) made of refractory ma-
terial, the upper terminal portion of the said metal
part (1) being cooled by water circulating in a chan-
nel (20) made on its external face and closed off
laterally by a collar (21) which surrounds the said
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upper terminal portion and is fastened to it by weld-
ing, characterized in that the said metal part (1)
includes, below its upper terminal portion, a lateral
excrescence (18) which is manufactured integrally
with it and to the upper face (24) of which excres-
cence the said collar (21) is fixed by welding.

2. Mould according to Claim 1, characterized in that
its cooled metal part (1) is manufactured by an ex-
trusion process followed by machining of its upper
terminal portion and of the said excrescence (18).

3. Mould according to Claim 1 or 2, characterized in
that the said emitters (14,15) are applied to the said
collar (21).

4. Mould according to Claim 1 or 2, characterized in
that the said emitters (14,15) are applied to the said
excrescence (18).

Patentansprüche

1. Rohrförmige Gießform zum chargenweisen Strang-
gießen von Metallen, mit einem gekühlten metalli-
schen Bereich (1), der dazu bestimmt ist, mit Schall-
oder Ultraschallsendern (14, 15) versehen zu wer-
den, die ihm Schwingungen aufzwingen, und auf
dem ein Aufbautricnter (8) aus feuerfestem Material
sitzen soll, wobei der obere Endabschnitt des me-
tallischen Bereichs (1) durch Wasserumlauf in ei-
nem Kanal (20) gekühlt wird, der auf seiner Außen-
fläche ausgebildet ist und seitlich von einem Kragen
(21) verschlossen wird, der den oberen Endab-
schnitt umgibt und mit ihm durch Schweißen fest
verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, daß der
metallische Bereich (1) unter seinem oberen End-
abschnitt eine seitliche Ausstülpung (18) aufweist,
die integral mit ihm hergestellt wird und auf deren
Oberfläche (24) der Kragen (21) durch Schweißen
befestigt ist.

2. Gießform nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß ihr gekühlter metallischer Bereich (1)
durch ein Stranggußverfahren, gefolgt von einer
maschinellen Bearbeitung seines oberen Endab-
schnitts und der Ausstülpung (18), hergestellt wird.

3. Gießform nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Sender (14, 15) auf dem
Kragen (21) angebracht werden.

4. Gießform nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Sender (14, 15) auf der
Ausstülpung (18) angebracht werden.
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