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(57)  Vorgeschlagen wird eine Brandschutzvergla-
sung mit mehreren in einer gemeinsamen Ebene fest-
stehend angeordneten Brandschutzscheiben (1) sowie
einer durch mindestens einen beweglichen Tirfligel
verschlieBbaren Durchtritts6ffnung in der Brandschutz-
verglasung. Seitlich wird die Brandschutzverglasung
durch eine Stutzkonstruktion aus mit seitlichem Abstand
zu den Brandschutzscheiben (1) angeordneten Stiitzen
(7) gehalten. Die Stltzen (7) sind mit ihren Enden an
raumbegrenzenden Flachen befestigt, wobei sie ber
daran befestigte, horizontale Tragkonsolen (8) mit den

Fig.1

Zuriickgesetzter Ladeneingang mit Brandschutzverglasung

Brandschutzscheiben (1) verbunden sind. Um eine ein-
fach aufgebaute und sich im Brandfall nicht oder nur we-
nig wolbende Brandschutzverglasung zu schaffen, die
sich durch ein verbessertes Brandschutzverhalten im
Bereich der integrierten Turéffnung auszeichnet, ist der
Turfligel (5) gegenuber der Ebene der Brandschutz-
scheiben (1) zurlickspringend in der Ebene der Stlitzen
(7) angeordnet. Das Scharnier (22) des Turfligels ist an
der an den Turfligel angrenzenden Stiitze (7) befestigt.
Vorzugsweise werden die Tirlaibungen rund um die
Turdffnung ebenfalls durch Brandschutzscheiben (10
bzw. 11) gebildet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Brandschutzvergla-
sung mit mehreren in einer gemeinsamen Ebene ange-
ordneten feststehenden Brandschutzscheiben, einer
durch mindestens einen beweglichen Turfligel ver-
schlieBbaren Durchtrittséffnung sowie einer Stiitzkon-
struktion aus mit Abstand zu den Brandschutzscheiben
angeordneten Stitzen, die mit ihren Enden an raumbe-
grenzenden Flachen befestigt sind, wobei die Stltzen
Uber daran befestigte Tragkonsolen mit den Brand-
schutzscheiben verbunden sind.

[0002] Eine solche Brandschutzverglasung ist aus
der EP 0 658 677 B1 bekannt. Das wesentliche stati-
sche Element dieser Brandschutzverglasung ist eine
Stltzkonstruktion aus Metallstutzen, die mit Abstand zu
den Brandschutzscheiben frei im Raum angeordnet
sind. Die Enden der Metallstitzen sind an den jeweili-
gen raumbegrenzenden Flachen und insbesondere am
Boden sowie an der Decke des Raums befestigt. Von
jeder Metallstiitze flihren Metallkonsolen zu den be-
nachbarten Brandschutzscheiben. An den freien Enden
der Konsolen sind diese hierzu mit Stiitzplatten verse-
hen, welche mit weiteren Stiitzplatten auf der anderen
Seite der jeweiligen Brandschutzscheibe verschraubt
sind. Von Vorteil bei der Brandschutzverglasung geman
der EP 0658 677 B1 ist, da die Metallstiitzen im Brand-
fall einer allseitigen Hitzeeinwirkung ausgesetzt sind, so
daf die sich im wesentlichen gleichmafig und ohne gré-
Rere Verspannungen ausdehnen kdnnen. Infolge die-
ses weitgehend spannungsarmen Verhaltens lassen
sich auch temperaturbedingte Spannungen auf die
Brandschutzverglasung gering halten, so daf} diese
auch bei langer andauernder Einwirkung von Hitze und
Feuer keine starkeren Waélbungen zeigt.

[0003] Bestandteil der Brandschutzverglasung nach
der EP 0658 677 B1 kann auch eine integrierte Tur sein,
deren Turfligel vorzugsweise ebenfalls aus Brand-
schutzscheiben bestehen. Es hat sich herausgestellt,
daf} diese Tir im Brandfall einen Schwachpunkt der
Brandschutzverglasung bildet.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne einfach aufgebaute und sich im Brandfall nicht oder
nur wenig wolbende Brandschutzverglasung zu schaf-
fen, die sich durch ein verbessertes Brandschutzverhal-
ten im Bereich der integrierten Turéffnung auszeichnet.
[0005] Zur Losung dieser Aufgabe wird bei einer
Brandschutzverglasung mit den eingangs genannten
Merkmalen vorgeschlagen, dal® der Turfligel gegen-
Uber der Ebene der feststehenden Brandschutzschei-
ben zurlickspringend in der Ebene der Stiitzen ange-
ordnet ist, und daf} das Scharnier des Turfliigels an der
an den Turfligel angrenzenden Stiitze befestigt ist.
[0006] Die statische Anbindung der TUr Uber ihr TUr-
scharnier erfolgt also nicht, wie dies beim Stand der
Technik der Fall ist, an den feststehenden Brandschutz-
scheiben der Brandschutzverglasung. Vielmehr erfolgt
die statische Anbindung des Tirscharniers Uber die
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weitgehend frei im Raum angeordnete Stiitze. Auf diese
Weise befindet sich die Tur nicht mehr in der Ebene der
Ubrigen, feststehend gestalteten Verglasung, sondern
der Turflugel wird in der Ebene der Stltzen angeordnet
und damit in einer Ebene, die gegeniiber der Ebene der
Brandschutzscheiben zuriickspringt. Die solchermalRen
gestaltete Brandschutzverglasung zeichnet sich durch
ein verbessertes Brandschutzverhalten im Bereich der
integrierten Turdffnung aus.

[0007] Eine bevorzugte Ausgestaltung der Brand-
schutzverglasung ist gekennzeichnet durch eine Tirz-
arge mit einem vertikalen Zargenabschnitt entlang zu-
mindest des einen vertikalen Randes, und einem hori-
zontalen Zargenabschnitt entlang des oberen horizon-
talen Randes des Turfligels, wobei der horizontale Zar-
genabschnitt eine Traverse ist, welche zwei aufeinan-
derfolgende Stiitzen miteinander verbindet.

[0008] Vorzugsweise ist ferner der vertikale Zargen-
abschnitt die an den Turfligel angrenzende Stiitze. Die
Traverse, welche zwei aufeinanderfolgende Stltzen
miteinander verbindet, flihrt zu einer erhéhten Stabilitat
der Tirkonstruktion. Vorzugsweise ist die Traverse in
derselben Héhe mit den zwei aufeinanderfolgenden
Stlitzen verbunden, in der an den Stiitzen Tragkonsolen
befestigt sind.

[0009] Eine bevorzugte Ausfihrungsform der Brand-
schutzverglasung ist gekennzeichnet durch ein Fl&-
chenelement aus feuerfestem Material, welches sich
von der Traverse horizontal bis zur Ebene der festste-
hend angeordneten Brandschutzscheiben erstreckt,
wobei sich das Flachenelement mit jedem seiner beiden
kurzen Réander jeweils gegenulber einer Tragkonsole
abstutzt.

[0010] Eine weitere bevorzugte Ausfiihrungsform der
Brandschutzverglasung ist gekennzeichnet durch ein
Flachenelement aus feuerfestem Material, welches sich
von der an den Turfligel angrenzenden Stlitze bis zur
Ebene der feststehend angeordneten Brandschutz-
scheiben erstreckt, wobei sich das Flachenelement mit
zumindest einem seiner beiden kurzen Rander gegen-
Uber einer Tragkonsole abstiitzt.

[0011] Zur Erzielung einer transparent wirkenden
Tirlaibung wird ferner vorgeschlagen, dafl das Fla-
chenelement selbst eine Brandschutzscheibe ist.
[0012] Umim Verbindungsbereich zwischen dem FI&-
chenelement und den flachig angeordneten Brand-
schutzscheiben den Konstruktionsaufwand gering zu
halten, liegt das Flachenelement mit seiner Stof3flache
dem Rand der rechtwinklig zu dem Flachenelement an-
geordneten Brandschutzscheibe gegenlber, wobei der
so von dem Flachenelement und der Brandschutzschei-
be gebildete Winkel durch ein L-férmiges Winkelprofil
abgedeckt ist.

[0013] GemaR einer weiteren Ausgestaltung ist vor-
gesehen, dal die Stiitzen und/oder die Tragkonsolen
im Querschnitt aus einem Holzkern bestehen, der all-
seitig von Brandschutzplatten umgeben ist, wobei vor-
zugsweise die AufRenseiten der Brandschutzplatten mit
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einer Holzverkleidung versehen sind. Das verwendete
Holz kann in geeigneter Weise vorbehandelt sein, etwa
durch eine den Entflammpunkt heraufsetzende Impra-
gnierung. Das Anordnen einer Holzverkleidung auf den
AuBenseiten der Brandschutzplatten erfolgt aus opti-
schen Griinden, so daf fir den Betrachter der Eindruck
einer allein aus Holz bestehenden Stiitzkonstruktion
entsteht.

[0014] Weitere Einzelheiten und Vorteile des Gegen-
standes der Erfindung werden nachfolgend anhand der
Zeichnung erlautert. Darin zeigen:

Fig. 1 in perspektivischer Gesamtansicht eine mit ei-
ner Tur6ffnung versehene Brandschutzvergla-
sung;

Fig. 2 inFrontdarstellung eine weitere erfindungsge-
maRe Brandschutzverglasung, wobei die Auf-
teilung der einzelnen Glasflachen anders als
bei dem Ausfiihrungsbeispiel nach Fig. 1 ist;
Fig. 3  einen stark verkurzt dargestellten Teilschnitt
durch die Brandschutzverglasung entspre-
chend der in Fig. 2 eingezeichneten vertikalen
Schnittebene IlI-IIl und

Fig. 4 einen stark verkurzt dargestellten Teilschnitt
durch die Brandschutzverglasung entspre-
chend der in Fig. 2 eingezeichneten horizon-
talen Schnittebene IV-IV.

[0015] Die in den Figuren 1 und 2 in zwei Ausfih-
rungsbeispielen dargestellten Brandschutzverglasun-
gen dienen der lichtdurchlassigen Unterteilung zweier
aneinander grenzender Raume, und bestehen jeweils
aus mehreren feststehenden Brandschutzscheiben 1
von rechteckiger Grundform. Bestandteil der Brand-
schutzverglasung sind ferner bewegliche und als Tur-
fligel ausgebildete Brandschutzscheiben 1a. Bei bei-
den Ausflihrungsbeispielen kommt eine doppelfliigelige
Tar zur Anwendung, wobei jede dieser Tlren aus der
Brandschutzscheibe 1a sowie einem Tldrrahmen 24 um
diese Brandschutzscheibe herum besteht.

[0016] Um die feststehenden Teile der Brandschutz-
verglasung seitlich zu fixieren, ist diese zunachst ent-
lang der raumbegrenzenden Flachen, d.h. der Wande
2, der Decke 3 sowie dem Boden 4 mit einer im wesent-
lichen herkdmmlich ausgefiihrten, wandseitigen Rah-
menkonstruktion 6 versehen. Allein diese wandseitige
Rahmenkonstruktion 6 wirde der Brandschutzvergla-
sung jedoch noch keine ausreichende Stabilitéat gegen-
Uber seitlichen Kraften verleihen. Vielmehr ist eine
Stltzkonstruktion unter Verwendung vertikaler Stitzen
7 vorgesehen, wobei jede Stiitze 7 mit ihrem unteren
Ende am Boden 4 und mit ihrem oberen Ende an der
Decke 3 des Raumes befestigt ist. Bei den Darstellun-
gen nach den Figuren 1 und 2 befinden sich die Stitzen
hinter der eigentlichen Ebene der aus den feststehen-

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

den Brandschutzscheiben 1 gebildeten Verglasung frei
im Raum. Der Abstand zwischen den Stlitzen 7 und den
feststehenden Brandschutzscheiben 1 der Verglasung
betragt vorzugsweise zwischen 10 und 25 cm.

[0017] Von den vertikalen Stiitzen 7 aus erstrecken
sich horizontale Tragkonsolen 8 zu jenen Punkten der
feststehenden Verglasung, an denen die Ecken von ins-
gesamt vier einander benachbarten Brandschutzschei-
ben 1 aneinander treffen. Jede Tragkonsole 8 ist stirn-
seitig durch eine Platte 9 abgedeckt. Die Ecken der be-
teiligten Brandschutzscheiben 1 sind hierbei zwischen
dieser Platte 9 und der Stirnseite der Tragkonsole 8 ein-
gespannt und auf diese Weise in seitlicher Richtung ge-
sichert. Einzelheiten zu dieser Befestigung der Brand-
schutzscheiben 1 sind in der europaischen Patentan-
meldung 1 100 432.2 derselben Anmelder beschrieben,
die gemaR Artikel 54 (3) EPU zum Stand der Technik
gehort.

[0018] Die im Gesamtquerschnitt vorzugsweise qua-
dratische Stiitze 7 besteht aus einem Kern aus Hartholz,
z.B. Buche, der allseitig mit Brandschutzplatten, vor-
zugsweise auf Basis von Kalzium-Silikat, verkleidet ist.
Die Brandschutzplatten wiederum sind aus vor allem
asthetischen Griinden auf ihren AuRenseiten mit einer
Holzverkleidung versehen. Zwar ist der so gebildete
Querschnitt der Stutze 7 vorzugsweise quadratisch, je-
doch 14t sich in grundsétzlich gleichem Aufbau auch
eine runde Holzstltze verwirklichen.

[0019] Die Querschnitte der horizontalen, die Vergla-
sung mit den Stlitzen verbindenden Tragkonsolen 8 ent-
sprechen im Prinzip dem Querschnitt der Stiitze 7. Auch
die Tragkonsole 8 setzt sich aus einem Kern aus Hart-
holz, diesen Kern umgebenden Brandschutzplatten so-
wie schlieRlich einer optischen Holzverkleidung zusam-
men. Auch der Querschnitt der Tragkonsolen 8 ist beim
Ausfihrungsbeispiel quadratisch. Jede Tragkonsole 8
ist Uber lange Schrauben, die von der Stirnseite der
Tragkonsole 8 ausgehen, mit dem Kern der jeweiligen
Stlitze 7 verschraubt.

[0020] Fig. 114Rt als Ubersichtsdarstellung erkennen,
daR die beiden mit Einsatzen aus Brandschutzscheiben
1a versehenen Turfligel 5 in einer Ebene angeordnet
sind, die gegeniiber der Ebene der feststehend ange-
ordneten Brandschutzscheiben 1 zurtickspringend an-
geordnet ist. Insbesondere befinden sich die beiden
Turfligel 5 in derselben Ebene, in der auch die Stitzen
7 der Brandschutzverglasung angeordnet sind. Durch
das Zuriickspringen der Tur gegeniiber der Ebene der
Ubrigen Verglasung entstehen Turlaibungen, die ihrer-
seits durch Brandschutzscheiben 10, 11 verschlossen
sind. Hierbei erstrecken sich die vertikal angeordneten
Brandschutzscheiben 10 von dem vertikalen Zargenab-
schnitt der Tur bis zu der Brandschutzscheibe 1, und
die horizontale Brandschutzscheibe 11 erstreckt sich
von dem oberen horizontalen Zargenabschnitt der Tur
bis zu der jeweiligen Brandschutzscheibe 1. Der Aufbau
der Turlaibung aus den Brandschutzscheiben 10 und 11
|1&Rt die Transparenz der Gesamtkonstruktion sehr gut
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hervortreten, und ist daher auch in optischer Hinsicht
sehr vorteilhaft. Die Brandschutzscheiben 10, 11 er-
strecken sich jeweils zwischen den Tragkonsolen 8 und
sind diesen gegeniber in der Weise abgestitzt, daRk
Feuer und Rauch nicht zwischen den Tragkonsolen 8
und den daran anstofenden kurzen R&ndern der
Brandschutzscheiben 10, 11 hindurchtreten kann.
[0021] Bei samtlichen verwendeten Brandschutz-
scheiben 1, 1a, 10 und 11 handelt es sich um ein Spe-
zialverbundglas, welches aus mehreren Glasscheiben
mit dazwischen angeordneten Brandschutzschichten
besteht. Im Brandfall werden diese Brandschutzschich-
ten aktiviert, wobei sie Warmestrahlung absorbieren
und so eine wirksame Dammschicht bilden, welche den
Durchgang von Feuer und Rauch verhindert. Dabei
fuhrt die Aktivierung der Brandschutzschichten im
Brandfall dazu, daB} diese aufschdumen und eine Tri-
bung annehmen, so daR eine praktisch undurchsichtige
Feuerschutzwand entsteht.

[0022] In den Figuren 3 und 4 sind in Form stark ver-
kirzter Vertikalschnitte bzw. Horizontalschnitte Einzel-
heiten im Aufbau der Brandschutzverglasung darge-
stellt. GemaR Figur 3 erstreckt sich zwischen zwei auf-
einanderfolgenden vertikalen Stiitzen 7 in Héhe der
Tragkonsolen 8 eine horizontale Traverse 12, deren
Querschnitt ebenso aufgebaut ist, wie der Querschnitt
der Stiitzen 7 sowie der Querschnitt der Tragkonsolen
8. Die Traverse 12, deren Enden rechtwinklig auf die
links und rechts angeordneten Stiitzen 7 stofRen, dient
als oberer, horizontaler Zargenabschnitt der Tur. Die
Traverse 12 setzt sich aus einem in Querschnitt L-for-
migen Grundkdrper 13 sowie einer aus Hartholz beste-
henden Glashalteleiste 14 zusammen. Grundkérper 13
und Glashalteleiste 14 bilden zusammen eine Nut, wel-
che den Rand 15 der als obere Tirlaibung dienenden
Brandschutzscheibe 11 aufnimmt. Der andere Rand 16
der Brandschutzscheibe 11 liegt mit seiner StoR¥flache
dem Rand 17 der rechtwinklig zu der Brandschutzschei-
be 11 angeordneten Brandschutzscheibe 1 gegentber.
Der so von der Brandschutzscheibe 11 und der Brand-
schutzscheibe 1 gebildete Winkel wird durch ein L-for-
miges Winkelprofil 18 aus Metall abgedeckt.

[0023] Analog ist, wie Figur 4 erkennen lalt, auch die
Verbindung zwischen den die vertikalen Tirlaibungen
bildenden Brandschutzscheiben 10 und der jeweiligen
Brandschutzscheibe 1 gestaltet. Auch hier stoRen die
Brandschutzscheiben 10 mit ihren StoRflachen gegen
den Rand 19 der Brandschutzscheiben 1, wobei der so
gebildete Winkel wiederum durch ein L-férmiges Win-
kelprofil 18 aus Metall abgedeckt ist.

[0024] Figur 4 4Rt des weiteren erkennen, daf} zur
Fixierung der Brandschutzscheibe 10 die Stitze 7 auf
der Lange der Brandschutzscheibe 10 einen reduzier-
ten, in etwa L-férmigen Querschnitt aufweist, wodurch
sich zusammen mit einer Glashalteleiste 20 aus Hart-
holz ein Kanal zur Aufnahme des Randes 21 der Brand-
schutzscheibe 10 ergibt. Die links und rechts der Tur
angeordneten Stitzen 7 bilden daher zugleich die ver-
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tikalen Zargenabschnitte der Tirzarge. An den Stiitzen
7 sind Scharniere 22 befestigt, um die herum die Tr-
fligel 5 aufschwenken kénnen. In geschlossenem Zu-
stand legen sich die Turfligel 5 scharnierseitig gegen
Anschlagleisten 23, welche an den einander zugewand-
ten Innenseite der beiden Stiitzen 7 befestigt sind. Auch
die Anschlagleisten 23 bestehen aus Hartholz, ebenso
wie der Turrahmen 24 der Turfligel.

Bezugszeichenliste

[0025]

1 Brandschutzscheibe
1a  Brandschutzscheibe des Turfligels
2 Wand

3 Decke

4 Boden

5 Turfligel

6 Rahmenkonstruktion
7 Stitze

8 Tragkonsole

9 Platte

10  Brandschutzscheibe
11 Brandschutzscheibe
12  Traverse

13  Grundkérper

14  Glashalteleiste

15 Rand

16 Rand

17 Rand

18  Winkelprofil

19 Rand

20 Glashalteleiste

21 Rand

22 Scharnier

23  Anschlagleiste

24  Tarrahmen
Patentanspriiche

1. Brandschutzverglasung mit mehreren in einer ge-
meinsamen Ebene angeordneten feststehenden
Brandschutzscheiben (1), einer durch mindestens
einen beweglichen Turfligel (5) verschlieRbaren
Durchtritts6ffnung sowie einer Stutzkonstruktion
aus mit Abstand zu den Brandschutzscheiben (1)
angeordneten Stitzen (7), die mit ihren Enden an
raumbegrenzenden Flachen (3, 4) befestigt sind,
wobei die Stitzen (7) Gber daran befestigte Trag-
konsolen (8) mit den Brandschutzscheiben (1) ver-
bunden sind,
dadurch gekennzeichnet,
daR der Turfligel (5) gegeniber der Ebene der fest-
stehenden Brandschutzscheiben (1) zurlicksprin-
gend in der Ebene der Stitzen (7) angeordnet ist,
und daf das Scharnier (22) des Turfliigels an der
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an den Turfligel angrenzenden Stitze (7) befestigt
ist.

Brandschutzverglasung nach Anspruch 1, gekenn-
zeichnet durch eine Tilrzarge mit einem vertikalen
Zargenabschnitt entlang zumindest des einen ver-
tikalen Randes, und einem horizontalen Zargenab-
schnitt entlang des oberen horizontalen Randes
des Turflugels (5), wobei der horizontale Zargenab-
schnitt eine Traverse (12) ist, welche zwei aufein-
anderfolgende Stitzen (7) miteinander verbindet.

Brandschutzverglasung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, daB der vertikale Zargenab-
schnitt die an den Turfligel (5) angrenzenden Stit-
ze (7) ist.

Brandschutzverglasung nach Anspruch 2 oder An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Tra-
verse (12) in derselben H6he mit den zwei aufein-
anderfolgenden Stitzen (7) verbunden ist, in der an
den Stitzen (7) Tragkonsolen (8) befestigt sind.

Brandschutzverglasung nach einem der Anspriiche
2 bis 4, gekennzeichnet durch ein Flachenele-
ment (11) aus feuerfestem Material, welches sich
von der Traverse (12) horizontal bis zur Ebene der
feststehend angeordneten Brandschutzscheibe (1)
erstreckt, wobei sich das Flachenelement (11) mit
jedem seiner beiden kurzen Rander jeweils gegen-
Uber einer Tragkonsole (8) abstitzt.

Brandschutzverglasung nach einem der Anspriiche
1 bis 5, gekennzeichnet durch ein Flachenele-
ment (10) aus feuerfestem Material, welches sich
von der an den Turfligel angrenzenden Stiitze (7)
bis zur Ebene der feststehend angeordneten
Brandschutzscheiben (1) erstreckt, wobei sich das
Flachenelement (10) mit zumindest einem seiner
beiden kurzen Rander gegeniber einer Tragkonso-
le (8) abstultzt.

Brandschutzverglasung nach Anspruch 5 oder An-
spruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB das Fla-
chenelement (10 bzw. 11) selbst eine Brandschutz-
scheibe ist.

Brandschutzverglasung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, daB das Flachenelement (10
bzw. 11) mit seiner StoRflache dem Rand (19 bzw.
17) der rechtwinklig zu dem Flachenelement (10
bzw. 11) angeordneten Brandschutzscheibe (1) ge-
genuberliegt, und dall der so von dem Flachenele-
ment (10 bzw. 11) und der Brandschutzscheibe (1)
gebildete Winkel durch ein L-férmiges Winkelprofil
(18) abgedeckt ist.

Brandschutzverglasung nach einem der vorange-
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henden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
daf die Stltzen (7) und/oder die Tragkonsolen (8)
im Querschnitt aus einem Holzkern bestehen, der
allseitig von Brandschutzplatten umgeben ist, wo-
bei vorzugsweise die AuRenseiten der Brand-
schutzplatten mit einer Holzverkleidung versehen
sind.
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