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(54) Socke

(57)  Um eine Socke, die zumindest einen Bereich
umfalt, der aus einem plattierten Gestrick gebildet ist,
welches einen Grundfaden und mindestens einen Plat-

tierfaden umfalt, zu schaffen, welche eine erhéhte Halt-
barkeit im Gebrauch aufweist, wird vorgeschlagen, daf}
der Plattierfaden eine Chemiefaser umfallt und auf der
AuRenseite des Grundfadens liegt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Socke,
die zumindest einen Bereich umfalt, der aus einem
plattierten Gestrick gebildet ist, welches einen Grundfa-
den und mindestens einen Plattierfaden umfait.
[0002] Der Begriff "Socke" ist dabei in dieser Be-
schreibung und in beigefiigten Anspriichen als Oberbe-
griff fur jede Art von Strumpfwaren zu verstehen und
umfalt insbesondere neben Socken im engeren Sinne
auch Kniestriimpfe und Strimpfe.

[0003] Das Plattieren ist eine Technik zur Herstellung
von Maschenwaren, bei welcher zwei verschiedenarti-
ge Faden, namlich der Grundfaden und der Plattierfa-
den, im gleichen Stricksystem derart verarbeitet wer-
den, daf der eine dieser Faden auf die rechte Waren-
seite aller Maschen und der andere Faden auf die linke
Warenseite aller Maschen kommt.

[0004] Die Technik des Plattierens an sich ist dem
Fachmann auf dem Gebiet der Textiltechnik wohlbe-
kannt und insbesondere in dem Artikel von Dr. Ing. G.
Bahler und O. Widmaier, "Auswirkung des Fadenzu-
laufs auf die Qualitat plattierter Rundstrickware", er-
schienen in der Zeitschrift Wirkerei- und Strickereitech-
nik, Band 42 (1992), Heft 10, Seiten 931 ff. beschrieben,
welcher durch Inbezugnahme zum Bestandteil dieser
Beschreibung gemacht wird, so dal® auf eine detaillierte
Beschreibung der Technik des Plattierens an sich hier
verzichtet werden kann.

[0005] Es ist bereits bekannt, eine Socke zumindest
teilweise aus einem plattierten Gestrick auszubilden,
welches einen Grundfaden und einen Plattierfaden um-
faldt, wobei der Plattierfaden unterplattiert ist, d.h. auf
der Innenseite des Grundfadens zu liegen kommt, so
daf der Grundfaden die Maschenschenkel der rechten
Plattierfadenmaschen (berdeckt. Der Plattierfaden
kann dabei dazu eingesetzt werden, die Elastizitat oder
die Haltbarkeit des innenplattierten Gestricks zu erho-
hen.

[0006] Bei der Verwendung eines solchen innenplat-
tierten Gestricks als Bestandteil einer Socke tritt jedoch
der Nachteil auf, dal® sich das Material des auf3enlie-
genden Grundfadens im Gebrauch der Socke ab- oder
dinnscheuert, wahrend das Material des innenliegen-
den Plattierfadens stehen bleibt, so dal® Diinnstellen
entstehen.

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, eine Socke der eingangs genannten
Art zu schaffen, welche eine erhohte Haltbarkeit im Ge-
brauch aufweist.

[0008] Diese Aufgabe wird bei einer Socke mit den
Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 1 erfin-
dungsgeman dadurch geldst, dalk der Plattierfaden eine
Chemiefaser umfal’t und auf der Aulenseite des
Grundfadens liegt.

[0009] Der erfindungsgemafen Lésung liegt somit
das Konzept zugrunde, ein widerstandsféhiges Materi-
al, namlich eine Chemiefaser, auf die AuRenseite des
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Grundfadens zu plattieren, so dal® im Gebrauch der
Socke der nach aulRen plattierte Plattierfaden in Kontakt
mit der Umgebung der Socke, beispielsweise in Kontakt
mit einem Schuh, gelangt, die erhdhte Durchscheuerfe-
stigkeit des Materials des Plattierfadens somit voll zum
Tragen kommt und der innenliegende Grundfaden vor
einem Ab- oder gar Durchscheuern besser geschutzt
ist.

[0010] Dabei ist unter der AuRenseite des Grundfa-
dens die der AuBenseite der fertigen Socke zugewandte
Seite des Grundfadens und unter der Innenseite des
Grundfadens die der Innenseite der fertigen Socke zu-
gewandte Seite des Grundfadens zu verstehen.
[0011] Durch die AuRenplattierung mit der Chemiefa-
ser erhoht sich die Haltbarkeit der Socke. Der innenlie-
gende Grundfaden wird geschont und erhalt dadurch ei-
ne hohere Lebensdauer.

[0012] Auch das Ausbleichen der Socke wird verhin-
dert oder zumindest verzégert, da der gegen Ausblei-
chen anfallige Grundfaden durch die nach auf3en plat-
tierte Chemiefaser geschutzt ist.

[0013] Als besonders giinstig fur die Erhéhung der
Haltbarkeit der Socke hat es sich erwiesen, wenn der
Plattierfaden vorteilhafterweise eine texturierte Che-
miefaser umfaf3t. Eine Chemiefaser, deren Oberflache
durch ein Texturierverfahren permanent verformt wor-
den ist, beispielsweise gekrauselt worden ist, weist eine
besonders hohe Durchscheuerfestigkeit auf.

[0014] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, dal} der Plattierfaden eine syn-
thetische Chemiefaser, beispielsweise Polyamid, Poly-
ester, Polyacryl und/oder Polypropylen umfaRt.

[0015] Besonders bevorzugt wird die Verwendung ei-
nes Plattierfadens aus einer texturierten Polyamidfaser.
[0016] In Bezug auf den Grundfaden ist es hingegen
von Vorteil, wenn dieser eine Naturfaser, insbesondere
Baumwolle und/oder Wolle, umfalt. Dadurch, daf} der
Grundfaden aus Naturfaser bei der erfindungsgemafien
Socke an der Innenseite des plattierten Gestricks liegt,
kommt die Haut des Tragers der Socke nicht mit der
nach auflen plattierten Chemiefaser, sondern mit der
Naturfaser in Kontakt, was den Tragekomfort der Socke
erhoht.

[0017] Der Plattierfaden kann denselben Durchmes-
ser wie oder einen kleineren Durchmesser als der
Grundfaden aufweisen.

[0018] Um den innenliegenden Grundfaden optimal
zu schutzen, ist es von Vorteil, wenn der Plattierfaden
einen gréReren Durchmessers aufweist als der Grund-
faden, so daf} der Grundfaden vollstandig von dem au-
Renliegenden Plattierfaden tberdeckt wird.

[0019] Um bestimmte Gebrauchseigenschaften, bei-
spielsweise eine erhdhte Elastizitat, oder zusatzliche
Funktionen, beispielsweise einen Feuchtetransport, in
der Socke zu realisieren, kann ferner vorgesehen sein,
daf das plattierte Gestrick einen weiteren Plattierfaden
umfaldt, welcher auf der Innenseite des Grundfadens
liegt, also nach innen plattiert oder, anders ausgedruickt,
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unterplattiert ist.

[0020] Deraufdie Innenseite des Grundfadens geleg-
te zusatzliche Plattierfaden kann beispielsweise ein hy-
drophobes Material umfassen, um einen Abtransport
von Feuchtigkeit von der an der Haut der Tragers anlie-
genden Innenseite der Socke weg zu férdern.

[0021] Ein solches plattiertes Gestrick umfal3t somit
neben dem Grundfaden mindestens zwei Plattierfaden.
[0022] Die Haltbarkeit der Socke wird am wirksam-
sten erhéht, wenn die im Gebrauch der Socke am stark-
sten beanspruchten Bereiche aus dem auf3enplattierten
Gestrick gebildet sind. Vorzugsweise ist daher vorgese-
hen, dafl} der aus dem plattierten Gestrick gebildete plat-
tierte Bereich der Socke den Spitzenbereich und/oder
den Fersenbereich und/oder den Hochfersenbereich
und/oder den Sohlenbereich und/oder den Uberzehen-
bereich der Socke umfalit.

[0023] Der Plattierfaden kann farblich mit dem Grund-
faden Ubereinstimmen, um zu erreichen, dal® der au-
Renplattierte Bereich der Socke und der nicht plattierte
Bereich oder der nur innenplattierte Bereich der Socke
farblich zueinander passen.

[0024] Alternativ hierzu kann aber auch vorgesehen
sein, dal} sich der Grundfaden und der Plattierfaden
farblich unterscheiden, wodurch erreicht wird, dal} sich
der aulRenplattierte Bereich der Socke farblich von dem
nicht plattierten Bereich oder dem nur innenplattierten
Bereich der Socke absetzt.

[0025] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
sind Gegenstand der nachfolgenden Beschreibung und
zeichnerischen Darstellung eines Ausfiihrungsbei-
spiels.
[0026] In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1  eine Seitenansicht einer Socke;

Fig. 2  eine schematische Darstellung des Maschen-
bilds eines Rechts/Links-Gestricks aus einem
Grundfaden, der auf seiner Innenseite mit ei-
nem Plattierfaden plattiert ist, von der rechten
Warenseite des Rechts/Links-Gestricks aus
gesehen; und

Fig. 3  eine schematische Darstellung des Maschen-
bilds eines Rechts/Links-Gestricks aus einem
Grundfaden, der auf seiner Aul3enseite mit ei-
nem Plattierfaden plattiert ist, von der rechten
Warenseite des Rechts/Links-Gestricks aus
gesehen.

[0027] Gleiche oder funktional &quivalente Elemente
sind in allen Figuren mit denselben Bezugszeichen be-
zeichnet.

[0028] Eine in Fig. 1 dargestellte, als Ganzes mit 100
bezeichnete Socke umfalit einen FulRbereich 102 und
einen Schaftbereich 104, welcher an seinem oberen En-
de mit einem elastischen Bund 106 versehen ist.
[0029] Die Socke 100 ist durchgehend aus einem

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Grundfaden 108 (s. Fig. 3), der vorzugsweise aus einer
Naturfaser, beispielsweise aus Baumwolle, gebildet ist,
gestrickt.

[0030] Inden beim Tragen der Socke 100 besonders
stark beanspruchten Bereichen, nadmlich im Spitzenbe-
reich 110, im Fersenbereich 112, im Hochfersenbereich
114 und im zwischen dem Spitzenbereich 110 und dem
Fersenbereich 112 liegenden Sohlenbereich 116 ist der
Grundfaden 108 mit einem Plattierfaden 118 (s. Fig. 3)
plattiert, welcher aus einer Chemiefaser, beispielsweise
aus texturiertem Polyamid, gebildet ist und auf der Au-
Renseite des Grundfadens 108 liegt.

[0031] Der den Spitzenbereich 110, den Sohlenbe-
reich 116, den Fersenbereich 112 und den Hochfersen-
bereich 114 umfassende Bereich der Socke 100 ist so-
mit aus einem auflenplattierten Gestrick 120 gebildet,
welches in Fig. 1 durch die schraffierte Flache darge-
stellt ist und einen zusammenhangenden Plattierbe-
reich 121 der Socke 100 bildet.

[0032] Wie aus dem schematischen Maschenbild der
Fig. 3 zu ersehen ist, ist das aulenplattierte Gestrick
120 als Rechts/Links-Gestrick aus dem Grundfaden
108 ausgebildet, bei dem der Plattierfaden 118 die Ma-
schenschenkel der rechten Grundfadenmaschen Uber-
deckt.

[0033] Im Gegensatz hierzu Giberdeckt bei einem in-
nenplattierten Gestrick 122, dessen schematisches Ma-
schenbild in Fig. 2 dargestellt ist, der Grundfaden 108
die Maschenschenkel der rechten Plattierffadenma-
schen.

[0034] Die Socke 100 wird vorzugsweise auf einer
Rundstrickmaschine hergestellt, wobei der Grundfaden
108 und der Plattierfaden 118 im gleichen Stricksystem
verarbeitet werden.

[0035] Durch die AuRenplattierung des Grundfadens
108 des auBenplattierten Gestricks 120 mit einer textu-
rierten synthetischen Chemiefaser, beispielsweise mit
texturiertem Polyamid, wird die Haltbarkeit der Socke
erhoht.

[0036] Die als Grundfaden 108 verwendete Naturfa-
ser wird geschont und erhalt dadurch eine hdhere Le-
bensdauer.

[0037] Die erhdhte Haltbarkeit des aul3enplattierten
Gestricks 120 1aRt sich mittels eines Martindale-Scheu-
erprufgerates nachweisen.

[0038] Miteinem solchen Scheuerpriifgerat wurde er-
mittelt, dal® ein Gestrick aus gekdmmter Baumwolle
ohne Aufdenplattierung nach ungefahr 40.000 bis unge-
fahr 50.000 Scheuertouren des Priifgerates durchge-
scheuert war.

[0039] Das mit einem texturierten Polyamidfaden au-
Renplattierte Gestrick war hingegen erst nach 92.000
Scheuertouren des Scheuerprifgerates durchgescheu-
ert.

[0040] Die Haltbarkeit des Gestricks wird durch die
AufBenplattierung mit dem texturierten Polyamidmateri-
al somit deutlich erhéht, namlich ungefahr verdoppelt.

[0041] Der Tragekomfort der Socke 100 wird dadurch
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erhoht, dal} die als Grundfaden 108 verwendete Natur-
faser auf der Innenseite des plattierten Gestricks 120
angeordnet ist und somit auf der Haut des Tragers auf-
liegt.

[0042] Um bestimmte Gebrauchseigenschaften, bei-
spielsweise eine erhdhte Elastizitat, oder zusatzliche
Funktionen, beispielsweise einen Feuchtetransport, in
der Socke 100 zu realisieren, kann ferner vorgesehen
sein, das auflenplattierte Gestrick 120 und/oder den
nicht auRenplattierten Bereich der Socke 100 zuséatzlich
mit einer Innenplattierung zu versehen, wobei der
Grundfaden 108 mit einem weiteren Plattierfaden plat-
tiert wird, welcher auf der Innenseite des Grundfadens
108 liegt.

Patentanspriiche

1. Socke, die zumindest einen Bereich (121) umfaft,
der aus einem plattierten Gestrick (120) gebildet ist,
welches einen Grundfaden (108) und mindestens
einen Plattierfaden (118) umfaf3t,
dadurch gekennzeichnet,
daB der Plattierfaden (118) eine Chemiefaser um-
faBt und auf der AuBenseite des Grundfadens (108)
liegt.

2. Socke nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daB der Plattierfaden (118) eine texturierte
Chemiefaser umfaft.

3. Socke nach einem der Anspriiche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daB der Plattierfaden
(118) eine synthetische Chemiefaser umfafdt.

4. Socke nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, daB der Plattierfaden (118) Polyamid, Poly-
ester, Polyacryl und/oder Polypropylen umfaft.

5. Socke nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daB der Grundfaden (108) eine
Naturfaser umfaft.

6. Socke nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, daB der Grundfaden (108) Baumwolle und/
oder Wolle umfal}t.

7. Socke nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, daB der Plattierfaden (118) einen
groReren Durchmesser aufweist als der Grundfa-
den (108).

8. Socke nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, daB das plattierte Gestrick (120)
einen weiteren Plattierfaden umfal3t, welcher auf
der Innenseite des Grundfadens (108) liegt.

9. Socke nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch
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gekennzeichnet, daR der aus dem plattierten Ge-
strick (120) gebildete plattierte Bereich (121) der
Socke (100) den Spitzenbereich (110) und/oder den
Fersenbereich (112) und/oder den Hochfersenbe-
reich (114) und/oder den Sohlenbereich (116) und/
oder den Uberzehenbereich der Socke (100) um-
fafdt.
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