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(54) Bindemittelfreier Faserdämmstoff und Verfahren zu dessen Herstellung

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung von bindemittelfreien lignozellulosen Faserdämm-
stoffen, bei dem

a) der Faserstoff durch mechanische oder thermo-
mechanische Zerfaserung hergestellt wird,
b) dieser in einer Suspension mit Mischenzymen in-
kubiert wird,
c) der Suspension kationische Ladungsträger zur
Ausfällung kleinster Bestandteile zugegeben wer-

den,
d) die Suspension entwässert und getrocknet wird.

Ein durch das Verfahren erhältlicher Faserdämm-
stoff ist beschrieben.
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