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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Galvanikbad zum Auf/
bringen von Zink-Nickel-Uberziigen mit einer Anode, ei-
ner Kathode und einem alkalischen Elektrolyten.
[0002] Es ist bekannt, elektrisch leitende Werkstoffe
zur Verbesserung deren Korrosionsbestandigkeit mit
Zink-Nickel-Legierungen zu Uberziehen. Dazu wird in
herkdmmlicher Weise ein saures Elekrolytbad, bei-
spielsweise mit Sulfat-, Chlorid-, Fluoropromat- oder
Sulfamat-Elektrolyten eingesetzt. Bei diesen Verfahren
ist die Erzielung einer gleichmaRigen Dicke des
Zink-Nickel-Uberzuges auf dem zu beschichtenden
Werkstoff regelungstechnisch sehr aufwendig und in
der Praxis meistens unmdglich.

[0003] Aus diesem Grund werden in jingster Zeit die
in der deutschen Patentschrift 37 12 511 offenbarten al-
kalischen Zink-Nickel-Galvanikbader eingesetzt, die
beispielsweise folgende Zusammensetzung aufweisen:

11,3 | g/ ZnO

4.1 g/l NiSO,*6H,0
120 | g/l NaCH

51 g/l Polyethylenimin.

[0004] Die in dem Galvanikbad enthaltenen Amine
dienen als Komplexbildner fiir die Nickelionen, welche
im alkalischen Medium ansonsten unléslich sind. Die
Zusammensetzung der Bader variiert je nach Hersteller.
[0005] Betrieben werden die Galvanikbader gewdhn-
lich mit unldslichen Nickelanoden. Die Zinkkonzentrati-
on wird durch Zugabe von Zink und die Nickelkonzen-
tration durch Addition einer Nickellésung, zum Beispiel
einer Nickelsulfat-Losung, konstant gehalten.

[0006] Diese Baderzeigen jedoch nach einigen Stun-
den Betrieb eine Farbanderung von ursprunglich blau-
violett nach braun. Nach mehreren Tagen bzw. Wochen
verstarkt sich diese Farbung und es ist eine Trennung
des Bades in zwei Phasen feststellbar, wobei die obere
Phase dunkelbraun ist. Diese Phase bewirkt erhebliche
Storungen der Beschichtung der Werkstlicke, wie bei-
spielsweise ungleichmafige Schichtdicken oder Blas-
chenbildung. Eine kontinuierliche Reinigung des Bades,
d.h. ein kontinuierliches Abschdpfen dieser Schicht, ist
somit unumganglich. Diese ist aber zeit- und kostenauf-
wendig.

[0007] Des weiteren kann nach einigen Wochen des
Betriebs Cyanid in den Badern nachgewiesen werden.
Die Cyanidbelastung erfordert ein regelmaRiges Erneu-
ern des Bades und eine spezielle Abwasserbehand-
lung, die sich erheblich auf die Betriebskosten des Ba-
des auswirkt. Dies gilt um so mehr, als die Abwasser
eine sehr hohe Organikkonzentration aufweisen und mit
einem CSB-Wert von ca. 15.000 bis 20.000 mg/I die Cy-
anidentgiftung erschweren. Das Einhalten der vom Ge-
setzgeber vorgegebenen Abwasserwerte (Nickel 0,5
ppm und Zink 2 ppm) ist dann nur noch durch umfang-
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reichen Zusatz von Chemikalien méglich.

[0008] Die Ausbildung der zweiten Phase ist auf eine
Reaktion der Amine zurlckzufiihren, die in alkalischer
Losung an Nickelanoden zu Nitrilen (unter anderen
auch zu Cyanid) umgesetzt werden. Aufgrund der Zer-
setzung der Amine mufl dem Bad zudem kontinuierlich
neuer Komplexbildnern zugegeben werden, was die
Kosten des Prozesses in die Hohe treibt.

[0009] Andere Anoden als Nickel-Anoden kdnnen
nicht eingesetzt werden, weil diese sich in dem alkali-
schen Elektrolyten auflésen, was ebenfalls nachteilige
Auswirkungen auf die Qualitdt der Beschichtung mit
sich bringt.

[0010] Vordiesem Hintergrund liegt der Erfindung das
Problem zugrunde, ein alkalisches Zink-Nickel-Galva-
nikbad zu schaffen, welches kostenglinstig Zink-Nickel-
Beschichtungen von hoher Qualitat liefert.

[0011] Zur L6sung dieses Problems schlagt die Erfin-
dung vor, die Anode von dem alkalischen Elektrolyt
durch eine lonenaustauschermembran zu trennen.
[0012] Durch diese Trennung wird die Reaktion der
Amine an der Nickelanode vermieden, was zur Folge
hat, daf® keine unerwiinschten Nebenreaktionen ablau-
fen, die Entsorgungsprobleme bereiten oder zu einer
zweiten Phase auf dem Bad absetzenden Reaktions-
produkten fiihren und die Qualitat des Zink-Nickel-Uber-
zuges nachteilig beeinflussen. Das aufwendige Ab-
schopfen dieser Schicht sowie das Erneuern des Bades
wird durch die Erfindung tberflissig. Ferner ist eine er-
hebliche Qualitatsverbesserung der Beschichtung zu
verzeichnen.

[0013] Als besonders vorteilhaft hat sich der Einsatz
einer Kationenaustauschermembran aus einem per-
fluorierten Polymer herausgestellt, da diese einen ver-
nachlassigbaren elektrischen Widerstand, jedoch eine
hohe chemische und mechanischer Widerstandsfahig-
keit besitzen.

[0014] Des weiteren entfallt die Cyanidvergiftung des
Abwassers, wodurch die gesamte Abwasserreinigung
erheblich vereinfacht wird. Darliber hinaus wird das Auf-
fillen des Elektrolyten mit Komplexbildner Gberflissig,
da dieser sich nicht mehr zersetzt und seine Konzentra-
tion im Bad anndhernd konstant bleibt. Das Verfahren
wir dadurch erheblich kostenguinstiger.

[0015] Das Zink-Nickelbad fungiert bei der erfin-
dungsgemalen Lésung als Katholyt. Als Anolyt kénnen
beispielsweise Schwefel- oder Phosphorsaure einge-
setzt werden. Als Anodenmaterial kommen in der erfin-
dungsgemaRen Galvanikzelle Ubliche Anoden, wie z.B.
platinierte Titan-anoden infrage, da diese nicht mehr
dem basischen Zink-Nickelbad ausgesetzt sind.
[0016] Die vorliegende Erfindung wird anhand des in
der Zeichnung dargestellten Ausfihrungsbeispiels na-
her erlautert. In der Zeichnung zeigt:
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Fig. 1 den schematischen Aufbau eines erfindungsge-
maRen Galvanikbades.

[0017] InFig. 1isteine Galvanikzelle 1 dargestellt, die
eine Anode 2 und eine Kathode 3, bei der es sichum &
das zu beschichtende Werkstlick handelt, aufweist. Der
die Kathode umgebende Katholyt 4 ist alkalisch und be-
steht aus einem Zink-Nickel-Galvanikbad bekannter Zu-
sammensetzung, bei dem als Komplexbildner fir die
Nickelionen Amine eingesetzt werden. Der die Anode 2 70
umgebende Anolyt 5 kann beispielsweise aus Schwe-
fel- oder Phosphorséaure bestehen. Anolyt 5 und Katho-
Iyt 4 sind durch eine perfluorierte Kationenaustauscher-
membran 6 voneinander getrennt. Diese Membran 6 er-
moglicht einen ungehinderten Stromflufd durch das Bad, 75
verhindert jedoch, daR der Katholyt 4, insbesondere die
darin enthaltenen Amine, mit der Anode 2 in Kontakt
kommt, wodurch die in der Beschreibungseinleitung
ausfuhrlich dargelegten Reaktionen einschlief3lich de-
ren nachteiligen Auswirkungen vermieden werden. 20

Patentanspriiche

1. Alkalisches Galvanikbad (1) zum Aufbringen von 25
Zink-Nickel-Uberziigen mit einer Anode (2) und ei-
ner Kathode (3), dadurch gekennzeichnet, daf
die Anode von dem alkalischen Elektrolyten durch
eine lonenaustauschermembran (6) getrennt ist.

30
2. Galvanikbad nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Anode (2) durch eine perfluorier-
te Kationenaustauschermembran (6) von dem alka-
lischen Elektrolyten (4) getrennt ist.
35
3. Galvanikbad nach Anspruch 1 oder 2, gekenn-
zeichnet durch Schwefelsaure, Phosphorsaure,
Methansulfonsaure, Amidosulfonsdure und/oder
Phosphonsaure als Anolyt (5).
40
4. Galvanikbad nach einem der Anspriiche 1 bis 3, ge-
kennzeichnet durch eine platinierte Titananode.
45
50
55
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