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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektrisch beheizbare
Struktur aus einem elektrisch leitenden Kunststoff nach
dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.

[0002] Kraftfahrzeuge mit verbrauchsoptimierten Mo-
toren, z. B. Dieselmotoren bendtigen heute vielfach eine
Zusatzheizung, um die aufgrund des hohen thermischen
Wirkungsgrades fehlende Heizleistung zu kompensie-
ren. Bei diesen Zusatzheizungen, so genannten Zuhei-
zem haben sich insbesondere elektrische Heizungen
durchgesetzt, die ihre elektrische Energie aus dem Bord-
netz des Kraftfahrzeuges beziehen. Zu unterscheiden
sind dabei unabhangige Zuheizer mit elektrischer Wider-
standsheizung und integrierte Systeme, bei denen die
elektrische Zusatzheizung in den Heizkérper einer Hei-
zungsanlage integriert ist.

[0003] Durch die DE-A 199 11 547 und die DE-A 199
57 452 wurden solche unabhéngigen Zuheizer bekannt,
welche aus einem Register von Heizelementen beste-
hen, welche von Umgebungsluft Giberstromt werden, die
dann in den Fahrzeuginnenraum geleitet wird. Die Er-
warmung der Luft erfolgt lber elektrisch beheizte PTC-
Elemente, die bei steigender Temperatur ihren Wider-
stand erhéhen und somit selbstregelnd sind. Die PTC-
Elemente, die aus einem keramischen Werkstoff beste-
hen, sind in Heizelementen angeordnet und geben ihre
Warme an die Umgebungsluft Uber Wellrippen, d. h. Se-
kundarwarmeaustauschflachen ab.

[0004] Integrierte Systeme wurden durch die DE-A 44
33 814, die DE-A 198 35 225 oder die EP-B 0 707 434
bekannt. Auch diese integrierten elektrischen Zusatzhei-
zungen verwenden sekundadre Warmeaustauschfla-
chen, um die durch die PTC-Elemente erzeugte Warme
andie Luftabzugeben. Dies erfordert einen entsprechen-
den konstruktiven und schaltungstechnischen Aufwand.
[0005] Durch die US-A 5,206,476 sowie die DE-C 42
13 510 wurden Luftheizeinrichtungen in Form von Luft-
kanalelementen und Liftungsgittem bekannt, die aus ei-
nem Kunststoffmaterial, z. B. einem Polymer mit elektri-
scher Leitfahigkeit und PTC-Effekt hergestellt sind. Die
Luftkanalwénde werden durch den Stromdurchfluss er-
warmt und treten in direkten Warmeaustausch mit der
Luft. Diese bekannten Luftheizer aus Kunststoff sind mit
dem Nachteil einer geringen Heizleistung und einem ver-
haltnismaRig groflen Bauvolumen behaftet.

[0006] AusderDE 10201262 A1 ist ein Widerstands-
heizelement fiir eine Fahrzeugklimaanlage mit einem
Wabenkdrper aus einem Widerstandsmaterial mit posi-
tivem Temperaturkoeffizienten bekannt. Der Wabenkor-
peristaus mindestens zwei Waben ausgebildet, die elek-
trisch parallel geschaltet und zu gleichen Strémungsrich-
tungen des Warmetragers in Reihe angeordnet sind, wo-
bei das Widerstandsheizelement aus einem piezokera-
mischen Material mit positivem Temperaturkoeffizienten
ausgebildet ist.

[0007] Aus der DE 100600301 A1 ist ein elektrisches
Widerstandsheizelement mit einem Wabenkorper aus ei-
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nem Widerstandsmaterial mit einem positiven Tempera-
turkoeffizienten bekannt, wobei die von einem zu erwér-
mende Medium zu durchstrémenden Kanale metallisier-
te Wandungen aufweisen, die von den Stirnflaichen des
Wabenkdrpers her durch eine Stimflachenmetallisierung
schachbrettartig wechselseitig elektrisch kontaktiert
sind. Der Wabenkorper ist aus einem Keramikwerkstoff
ausgebildet.

[0008] Aus der US 4,717,813 ist ein Widerstand fir
einen Fluiderwarmer bekannt, der aus einem kerami-
schen Widerstandsmaterial mit einem positiven Tempe-
raturkoeffizienten ausgebildet ist.

[0009] Ausder US 4,633,069 ist ferner ein Kérper be-
kannt, der aus einem elektrischen Widerstandsmaterial
aus Keramik mit einem positiven Temperaturkoeffizien-
ten ausgebildet ist. Dabei wird organisches Schaumma-
terial mit einem Keramikmaterialpulver versehen. Der or-
ganische Schaum wird dann erhitzt, um das Keramikma-
terialpulver an den Wanden der Durchgange im Schaum
zu positionieren. AnschlieBend wird das Schaummaterial
abgebrannt, so dass nach dem Sintern lediglich die Ke-
ramikstruktur des Korpers Ubrig bleibt.

[0010] EsistAufgabedervorliegenden Erfindung, eine
elektrisch beheizbare Struktur der eingangs genannten
Art bezlglich ihrer Heizleistung und ihres Bauraumes zu
verbessern.

[0011] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der ne-
bengeordneten Patentanspriiche 1, 2 und 3 geldst. Die
erste erfindungsgemafle Ldsung betrifft eine Waben-
struktur, die zweite Losung eine Schaumstruktur und die
dritte L&sung eine aus einer Endlosfolie durch Wellung,
Falzen oder Wickeln hergestellte Struktur. Allen drei
Strukturen ist der Vorteil gemeinsam, dass sie in einem
gegebenen Raum oder einem vorgegebenen Quer-
schnitt eine Vielzahl von Kanéalen, insbesondere Luftka-
nalen bereitstellen, die durch dinne Wande voneinander
getrennt sind. Diese Kanalwande bestehen aus einem
elektrisch leitenden Kunststoff, insbesondere mit PTC-
Effekt, werden durch die elektrische Beheizung mit
Gleich- oder Wechselstrom direkt erwarmt und kénnen
somit diese Warme direkt an ein Fluid, insbesondere Luft
abgeben. Die Kanalwande, sei es bei der Waben- oder
Schaumstruktur oder bei der Folienstruktur bilden somit
Priméarflachen fir den Warmeaustausch bzw. die War-
meubertragung. Sekunddre Warmeaustauschflachen
entfallen somit. Alle drei Strukturen lassen sich produk-
tionstechnisch einfach undin groBen Mengen, d. h. preis-
gunstig herstellen.

[0012] GemaR der Erfindung weisen die Strukturen
Kontaktmittel auf, durch welche die Kunststoffstruktur mit
den elektrischen Anschliissen verbunden wird. Dadurch
wird ein wirksamer Stromdurchfluss und eine effektive
Beheizung der Struktur erreicht.

[0013] GemaR der Erfindung sind fiir die Wabenstruk-
tur als Kontaktmittel elektrisch leitende K&dmme mit Zin-
ken vorgesehen, die an zwei Anschlussseiten der Struk-
tur in die Kanaloffnungen, d. h. die Waben eingefuhrt
werden und somit den elektrischen Kontakt mit der Wa-
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benstruktur herstellen. Dieser Art der Kontaktierung hat
den Vorteil, dass die Wabenstruktur nicht gesondert vor-
bereitet und bearbeitet werden muss.

[0014] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung erfolgt die Kontaktierung der Waben-
struktur durch aufgeklebte Anschlussfolien, insbesonde-
re Metallfolien. Damit erreicht man den Vorteil, dass eine
relativ groRe Flache der Wabenstruktur mit einfachen
Mitteln wie Kleben kontaktiert wird.

[0015] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung weist die Wabenstruktur Kontaktfla-
chen auf, auf welche Metallschichten aufgebracht wer-
den, z. B. durch Sputtern, d. h. durch "Beschuss" mit
entsprechenden Metallionen. Hierbei entfallt ein Arbeits-
gang, namlich das Kleben.

[0016] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung wird die Wabenstruktur stirnseitig
kontaktiert, d. h. auf den Seiten mit den Wabendffnun-
gen. Diese Stirnseiten der Wabenstruktur werden mit ei-
nem metallischen Uberzug versehen, z. B. durch Tau-
chen, durch Galvanisieren oder chemische Verfahren.
Die Kontaktierung der Stirnseiten auf der Vorder- und
der Rickseite eines Wabenelementes kann durch elek-
trisch leitende Rahmen erfolgen, die den metallischen
Uberzug kontaktieren.

[0017] Inweiterer Ausgestaltung der Erfindung sind fiir
die Kontaktierung der Schaumstruktur Klammern vorge-
sehen, die in die Randbereiche der Schaumstruktur ein-
greifen und somit den elektrischen Kontakt herstellen.
Dies stellt eine besonders einfache Art der Kontaktierung
dar, zumal auch hier die Schaumstoffstruktur nicht ge-
sondert vorbereitet werden muss.

[0018] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist die Schaumstruktur als Block mit
sich gegenilber liegenden Kontaktflichen ausgebildet,
auf welche Metallfolien zur Herstellung des elektrischen
Kontaktes aufgeklebt sind, und zwar mit einem elektrisch
leitenden Kleber wie z. B. einem Silberkleber. Durch die-
se einfache vollflachige Kontaktierung ergibt sich ein
gleichmaRiger Stromdurchfluss durch die Schaumstruk-
tur.

[0019] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfin-
dung betreffen die Kontaktierung einer Struktur, die aus
einer Endlosfolie durch Wellung oder Falzung hergestellt
ist. Dabei liegen die Wellenkdmme oder omegaférmige
Falzungen dicht aneinender und bilden Kontaktflachen,
auf welche elektrisch leitende Klebschichten, z. B. ein
Silberleitkleber oder -lack aufgebracht werden, welcher
elektrisch leitend mit den elektrischen Anschllissen ver-
bunden ist. Vorteilhaft bei einer omegaférmigen Falzung
der Endlosfolie sind Distanznoppen, die vor der Falzung
aus der Endlosfolie nach einem vorgegebenen Muster
wechselseitig ausgepragt werden und nach der Falzung
derart ineinander greifen, dass die Folienabschnitte auf
Abstand gehalten und somit Luftkanéle gebildet werden.
[0020] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist fir die Kontaktierung einer Folien-
struktur ein elastisches Metallvlies vorgesehen, welches
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aufden Wellenkdmmen oder Faltkanten der Folienstruk-
tur aufliegt und eine elektrisch leitende Verbindung zu
den elektrischen Anschlissen herstellt. Durch das ela-
stische Metallvlies kénnen Unebenheiten ausgeglichen
und Unterbrechungen in den Kontaktflachen vermieden
werden.

[0021] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung sieht zur Kontaktierung eine randseitige metalli-
sche Beschichtung der Endlosfolie vor, d. h. bevor diese
gefaltet oder gewellt wird. Die Kontaktierung der Folien-
struktur erfolgt hier also stirnseitig, sodass der Strom in
Langsrichtung der Fluid- bzw. Luftkanale flieRt.

[0022] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung ist die Endlosfolie auf ihrer Ober- und Unterseite
jeweils mit einer elektrisch leitenden Kontaktschicht be-
deckt, sodass der Strom quer durch die Dicke der Folie
geht. Es ergibt sich somit ein extrem kurzer Weg fur den
Stromdurchfluss. Die Kontaktschichten kénnen vorteil-
hafterweise mit Isolationsschichten nach aullen abge-
deckt sein. Dabei sieht eine vorteilhafte Weiterbildung
vor, dass auf der oder den Isolationsschichten Aktivkoh-
lepartikel aufgebracht sind, sodass die Struktur als Filter,
insbesondere Geruchsfilter verwendet werden kann. Bei
Erhitzung der Struktur infolge Stromdurchfluss wird das
Filter desorbiert, das heif3t der mit Partikeln beladene
Filter wird gereinigt und erhalt seine volle Filterwirkung
zurlck.

[0023] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Er-
findung werden die Kontaktschichten auf der Ober- und
der Unterseite der Folien durch seitlich angeordneten
Krampen kontaktiert oder durch in Langsrichtung der Fo-
lie verlaufenden Anschlussdrahte. Die beidseitig be-
schichtete Folie kann vorteilhafterweise zu einer Spirale
aufgewickelt werden, welche aufihren beiden Stirnseiten
mit leitenden Rahmenkreuzen, so genannte Zufuhrrah-
men, verbunden ist. Jeder Rahmen bildet einen elektri-
schen Anschluss, wobei die Kontaktierung an den
Schnittstellen zwischen der Spirale und dem Rahmen-
kreuz erfolgt.

[0024] Nach einer Weiterbildung der Erfindung kénnen
die vorgenannten Strukturen als Tragerstrukturen (Tra-
germatrizen) fir desorbierbare Filter verwendet werden.
Dazu werden auf die Oberflache der Struktur Adsorpti-
onsmittel, z. B. Aktivkohlepartikel aufgebracht. Die Fixie-
rung der Adsorptionsmittel bzw. Aktivkohlekérner erfolgt
mittels eines elektrisch isolierenden Klebers, Lackes
oder einer Folie. Insbesondere nichtleitende Adsorpti-
onsmittel, wie beispielsweise Zeolith oder dergleichen,
kdénnen auch direkt auf die Schaumstruktur im warmen
und insbesondere weichen Zustand aufgebracht wer-
den. Durch Erwarmung der Struktur infolge Beheizung
koénnen die mit Schadstoffen beladenen Aktivkohleparti-
kel desorbiert werden. Das Filter, z. B. ein Geruchsfilter
fur den Innenraum eines Kraftfahrzeuges kann somit je-
derzeit regeneriert werden. Es ergibt sich somit der Vor-
teil, dass die erfindungsgemafRen Strukturen zusatzlich
auch als Tragerstrukturen fir Filter einsetzbar sind.
[0025] Insbesondere um das PTC-Verhalten der erfin-
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dungsgemafen Struktur Giber einen langeren Zeitraum
zu stabilisieren, ist gemafl einer Ausfiihrungsform der
Kunststoff der Struktur, das hei3t gegebenenfalls die Ma-
trix, zusatzlich vernetzt. Besonders bevorzugt wird dies
bei der Herstellung mit Hilfe von energiereichen -Strah-
len bewerkstelligt.

[0026] Nach einer weiteren vorteilhaftren Ausgestal-
tung der Erfindung sind alle Strukturen mit einer elekiri-
schen Isolationsschicht Gberzogen. Dadurch wird der
Vorteil erreicht, dass auch elektrisch leitende Fluide, z.
B. Wasser oder ein Wasser-Glykolgemisch durch die ver-
schiedenen Strukturformen beheizt werden kdnnen.
[0027] Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung sind in der
Zeichnung dargestellt und werden im Folgenden naher
beschrieben. Es zeigen

Fig. 1 eine Wabenstruktur,

Fig.1 a einen Ausschnitt aus einer Wabenstruktur,

Fig. 1b eine Wabenstruktur mit Rahmen,

Fig. 2 eine Schaumstruktur mit Kontaktierung,

Fig. 2a eine Schaumstruktur mit Stitzgitter und
Rahmen,

Fig. 3 die Wabenstruktur mit Kamm zur Kontaktie-
rung,

Fig. 3a den Kamm zur Kontaktierung,

Fig. 3b die Wabenstruktur mit Kamm und Halteplat-
te,

Fig. 3c die Wabenstruktur mit zwei K&mmen zur
Kontaktierung,

Fig. 4 eine Wabenstruktur mit Anschlussfolien,
Fig. 5 eine Wabenstruktur mit Kontaktflachen zum
Aufbringen einer Metallschicht,

Fig. 6 eine einzelne Wabe mit stirnseitigem Uber-
Zug,

Fig. 6a ein Wabenelement mit Rahmen,

Fig. 7 die Schaumstruktur mit Kontaktierung,

Fig. 7a Seitenansicht der Schaumstruktur geman
Fig. 7 mit Klammern,

Fig. 8 die Schaumstruktur mit aufgeklebten Metall-
folien,

Fig. 9 eine Folienstruktur mit elektrischen An-
schllssen,

Fig. 9a einen Ausschnitt aus der Folienstruktur ge-
man Fig. 9,

Fig. 10 eine Folienstruktur mit Distanznoppen,

Fig. 10a  eine Endlosfolie mit ausgepragten Distanz-
noppen,

Fig. 10b  eine Kontaktierung der Folienstruktur gemaf
Fig. 10,

Fig. 11 eine Folienstruktur mit Metallvlies in Rah-
men,

Fig. 12 eine randseitig beschichtete Endlosfolie,

Fig. 12a  eine Folienstruktur mit Folie geman Fig. 12,

Fig. 12b  eine abgewandelte Folienstruktur mit Dek-
kel,

Fig. 12c  eine abgewandelte Endlosfolie mit Mehr-
fachkontaktierung auf einer Seite,

Fig. 12d  eine abgewandelte Endlosfolie mit Mehr-
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fachkontaktierung auf beiden Seiten,

Fig. 12e  eine abgewandelte Endlosfolie mit Isolati-
onsuberzug,

Fig. 12f  eine abgewandelte Endlosfolie mit eingela-
gerten Kontaktierungen und freigeschélten
Kontaktstellen,

Fig. 13 eine beidseitig beschichtete Endlosfolie
(Heizfolie),

Fig. 14 eine beidseitig beschichtete und isolierte
Endlosfolie,

Fig. 15 die beidseitig beschichtete und isolierte Folie
mit Krampen zur Kontaktierung,

Fig. 16 eine beidseitig beschichtete und isolierte
Endlosfolie mit Anschlussdrahten,

Fig. 16a  eine gewellte Struktur mit Folie gemaR Fig.
16 und

Fig. 17 eine spiralférmig aufgewickelte Folienstruk-
tur mit elektrischen Anschlussrahmen.

[0028] Fig. 1 zeigt schematisch einen Ausschnitt aus

einer Wabenstruktur 1, welche aus einem elektrisch lei-
tenden Kunststoff mit PTC-Effekt hergestellt ist. Die Her-
stellung erfolgt vorzugsweise nach bekannten Verfah-
ren, d. h. durch Aufeinanderkleben von Folien, die an-
schliefend zur Formung der wabenférmigen Kanéle aus-
einander gezogen werden. Durch dieses Herstellungs-
verfahren kénnen relativ diinne Wandstarken fir die Wa-
benstruktur realisiert werden. Die Wabenstruktur 1 ist auf
gegenuber liegenden Seiten an eine positive elektrische
Anschlussschiene 2 und an eine negative elektrische An-
schlussschiene 3 angeschlossen.

[0029] Fig. 1azeigt einen Ausschnitt der Wabenstruk-
tur 1 geman Fig. 1 in einer Ansicht von vorne, d. h. mit
Blick auf eine Stirnflache 4, die durch eine Vielzahl von
Wabendffnungen 5 gebildet wird. Die Wabendffnungen
5, hier vereinfacht als Rechtecke bzw. Quadrate darge-
stellt, werden durch zick-zackférmig ausgebildete. Folien
6 gebildet, welche sich von der positiven Schiene 2 bis
zur negativen Schiene 3 erstrecken. Die einzelnen Folien
6 werden an den Anschlusspunkten 2a, 2b bzw. 3a, 3b
elektrisch kontaktiert, d. h. die Struktur 1 ist aus einer
Vielzahl von parallel geschalteten Leitern 6 aufgebaut,
die parallel von Strom durchflossen werden. Damit ergibt
sich ein berechenbarer Widerstand und bei vorgegebe-
ner Spannung an den elektrischen Anschliissen 2, 3 eine
bestimmte Erwadrmung der Struktur 1. Die Temperatur
der Folien 6 bzw. der Kanalwande kann etwa 100 Grad
Celsius betragen. Infolge des PTC-Effektes (Positiver
Temperatur Coeffizient) steigt der Widerstand der Folien
6 mit zunehmender Temperatur, sodass bei Erreichen
einer vorgegebenen Maximaltemperatur keine weitere
Erwarmung mehr stattfindet. Die Beheizung ist somit
selbstregelnd.

[0030] Fig. 1b zeigt die Wabenstruktur 1 in einem ge-
schlossenen Rahmen 7, wobei zwei sich gegentiber lie-
gende Rahmenleisten 7a, 7b die elektrischen Anschlis-
se 2, 3 bilden. Struktur 1 und Rahmen 7 bilden in Ver-
bindung mit dem elektrischen Anschlissen 2, 3 ein Wa-
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benelement 8, welches zur Beheizung von Luft, welche
durch die Stirnflache 4 eintritt, verwendet werden kann.
Vorzugsweise kann ein solches Wabenelement 8 als Zu-
satzheizung bei Kraftfahrzeugen fir die Erwarmung der
Innenraumluft verwendet werden. Eine weitere Anwen-
dung, auf die spater noch genauer eingegangen wird, ist
der Einsatz der beheizbaren Wabenstruktur 1 als Tra-
germatrix fir ein Filter, welches durch die Erwdrmung
desorbiert werden kann.

[0031] Fig. 2 zeigt als weiteres grundsatzliches Aus-
fuhrungsbeispiel der Erfindung eine Schaumstruktur 9,
welche aus elektrisch leitendem Kunststoffschaum,
ebenfalls mit PTC-Effekt und luftdurchlassigen Poren
aufgebautist. Die als quaderférmiger Block ausgebildete
Schaumstruktur 9 wird in Richtung des Pfeils L von Luft
durchstrémt und weist an sich gegeniber liegenden Sei-
ten Kontaktflachen 10, 11 auf, welche mit elektrischen
Anschlissen 2, 3 verbunden sind. Die Schaumstruktur
9 wird somit - bezogen auf die Darstellung in Fig. 2 - in
senkrechter Richtung von Strom durchflossen, wobei ei-
ne Erwarmung der Struktur auftritt, die eine Erwarmung
der durchstrémenden Luft zur Folge hat.

[0032] Fig. 2a zeigt die Schaumstruktur 9, eingesetzt
in einen Rahmen 12, welcher zur Stabilisierung der
Schaumstruktur 9 mit einem Stiitzgitter 13 verbundenist.
Der Rahmen 12 ist Uber die Kontaktflachen 10, 11 mit
den elektrischen Anschlissen 2, 3 verbunden.

[0033] Fig. 3 zeigteinen Ausschnitt der Wabenstruktur
1, die durch einen Kamm 14, welcher mit dem elektri-
schen Anschluss 2 verbunden ist, kontaktiert wird. Der
Kamm 14 weist zwei versetzt angeordnete Reihen von
Zinken 15 auf, welche in die Wabendffnungen 5 einge-
setzt sind. Aufgrund eines leichten Presssitzes der Zin-
ken 15 in den Waben 5 ergibt sich eine hinreichende
Kontaktierung.

[0034] Fig. 3a zeigt den Kamm 14 mit den Zinken 15
als Einzelteil.

[0035] Fig. 3b zeigt den Zusammenbau des Kammes
14 mit der Struktur 1, wobei auf der dem Kamm 14 ge-
genuberliegenden Seite eine Halteplatte 16 angeordnet
ist, die mit den liberstehenden Enden der Zinken 15 ver-
klemmt ist. Ein weiterer Kamm, der in Fig. 3b nicht dar-
gestelltist, wird am unteren nicht dargestellten Ende der
Struktur 1 angebracht, sodass die Struktur 1 von oben
nach unten von Strom durchflossen wird.

[0036] Fig. 3c zeigt ein weiteres Ausflihrungsbeispiel
der Kontaktierung der Struktur 1 mit zwei Kdmmen 17,
18, die von gegenlber liegenden Seiten in die Struktur
1 eingeschoben werden und sich mit ihren Zinken ge-
genseitig verkeilen, d. h. reibschlissig halten.

[0037] Fig. 4 zeigt eine etwa wirfelfdrmig ausgebilde-
te Wabenstruktur 1 mit einer Stirnflache 4, welche die
Wabendffnungen 5 enthalt. Auf der unteren und oberen
Flache des Wiirfels sind leitende Anschlussfolien 19, 20,
vorzugsweise Metallfolien aufgeklebt, d. h. mittels Kleb-
schichten 21, 22, z. B. einem Silberkleber. Die Metallfoli-
en 19, 20 sind mit den elektrischen Anschlissen 2, 3
verbunden, sodass der Wurfel 1 gleichmaRig in senk-
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rechter Richtung, bezogen auf die Darstellung in der
Zeichnung, von Strom durchflossen wird, d. h. quer zur
Langsrichtung der Strdmungskanéle 5.

[0038] Fig. 5 zeigt eine weitere Mdglichkeit der Kon-
taktierung der Wabenstruktur 1, die wiederum wirfelfor-
mig ausgebildet ist und auf ihrer Vorderseite die Stirnfla-
che 4 aufweist. Der Strukturblock 1 weist eine obere Kon-
taktflache 23 auf, auf welche eine nicht dargestellte Me-
tallschicht aufgebracht wird, vorzugsweise durch Sput-
tern, d. h. lonenbeschuss, z. B. mit Kupfer. In gleicher
Weise wird die der oberen Kontaktflaiche 23 gegeniiber
liegende untere Flache mit einer Metallschicht versehen.
Uber diese Metallschichten wird der Strom zur Behei-
zung der Struktur 1 gleichmaRig in den Block eingeleitet.
[0039] Fig. 6 zeigt eine einzelne Wabe 24, deren vor-
dere und hintere Stirnseite einen metallischen Uberzug
25, 26 aufweist. Ein solcher metallischer Uberzug 25, 26
kann durch Tauchen, Galvanisieren, auf chemischem
Wege, durch Sputtern oder Kleben aufgebracht werden.
Die Uberzi]ge 25, 26 werden mit den elektrischen An-
schlliissen 2, 3 verbunden, sodass die Wabe 24 in Luft-
strdmungsrichtung L vom Strom durchflossen wird.
[0040] Fig. 6a zeigt ein Wabenelement 27 mit einem
Rahmen 28, welcher, von einander isoliert, ein vorderes
Rahmenteil 28a und eine hinteres Rahmenteil 28b auf-
weist. Die Wabenstruktur 1 ist, entsprechend der einzel-
nen Wabe 24 in Fig. 6, sowohl auf der vorderen als auch
auf der hinteren Stirnflache vollstandig mit dem metalli-
schen Uberzug 25, 26 versehen, welcher jeweils in lei-
tender Verbindung mit dem vorderen bzw. hinteren Rah-
men 28a, 28b steht.

[0041] Fig. 7 zeigt die Kontaktierung der Schaum-
struktur 9 gemaR Fig. 2. Die Schaumstruktur 9 ist hier
als Platte ausgebildet, die an ihrer oberen und unteren
Schmalseite mittels Klammern 29, 30 an die elektrischen
Anschllsse 2, 3 angeschlossen ist.

[0042] Fig. 7a zeigt eine Seitenansicht mit den Klam-
mern 29, 30, die in die obere und untere Schmalseite der
Schaumstruktur 9 eingreifen und somit den elektrischen
Kontakt herstellen. Die Schaumstruktur 9 wird somit quer
zur Luftstromungsrichtung L vom Strom durchflossen.
[0043] Fig. 8 zeigt eine weitere Mdglichkeit der Kon-
taktierung der Schaumstruktur 9, die hier als liegende
Platte mit einer Unter- und einer Oberseite als Kontakt-
flachen ausgebildet ist. Auf diese Kontaktflachen sind
mittels elektrisch leitender Klebeschichten 30, 31 elek-
trisch leitende Metallfolien 32, 33 aufgebracht, die mit
den elektrischen Anschliissen 2, 3 verbunden sind. Der
Stromdurchfluss durch die Schaumstruktur erfolgt also
hier Uber die kiirzeste Dimension der plattenférmigen
Schaumstruktur 9, d. h. tber deren Hohe h.

[0044] Fig.9 zeigt eine so genannte Folienstruktur 35,
d. h. eine aus einer Endlosfolie durch Falzen hergestellte
Matrix. Durch die Falzung der Folie werden Luftkanale
36 gebildet, die von Luft in Richtung des Pfeils L durch-
stromt werden. Durch die dreieckférmige Falzung wer-
denaufder Oberseite und der Unterseite der Folienstruk-
tur 35 Kontaktflachen gebildet, auf welche Metallfolien
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37, 38 zur Kontaktierung aufgeklebt sind.

[0045] Fig. 9a zeigt eine Einzelheit der Struktur 35 mit
einer Endlosfolie 39. Die Kontaktflachen der Folienstruk-
tur 35 sind mit einem elektrisch leitenden Kleber oder
Lack, z. B. einem Silberleitkleber 40 beschichtet, liber
welchen eine elektrisch leitende Klebverbindung mit den
Metallfolien 37, 38 hergestellt wird.

[0046] Fig. 10 zeigt ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel
einer Folienstruktur 41, welche aus einer Endlosfolie 42
durch Falzung hergestellt ist. Die Struktur 41 weist ebe-
ne, parallel zueinander angeordnete Kanalwénde 41 a
und omegaférmige Falzungen 41 b auf, welche anein-
ander liegen und nach aufen eine Kontaktflache 41 c
bilden. Die ebenen Kanalwénde 41 a sind durch
Diestanznoppen 42a auf Abstand gehalten. Somit sind
zwischen den Kanalwanden 41 a Luftkanale 43 ausge-
bildet, die von Luft (oder auch von einem anderen Medi-
um) in Richtung des Pfeils L durchstrémt werden.
[0047] Fig. 10a zeigt ein Stlick der Endlosfolie 42, die
aus einem elektrisch leitenden Kunststoff mit PTC-Effekt
besteht, unmittelbar vor der Falzung, d. h. noch ge-
streckt. Aus der Folie 42’ sind abwechselnd zwei kegel-
stumpfférmige Distanznoppen 42a’ nach oben und da-
nach zwei ebenfalls kegelstumpfformige ausgebildete
Distanznoppen 42a" nach unten ausgepragt und so wei-
ter. Zwischen den nach oben und nach unten aus der
Endlosfolie 42’ ausgepragten Distanznoppen sind Ab-
kantbereiche 41 b’ markiert, welche den fertigen Ome-
gaprofilen 41 b der Struktur 41 in Fig. 10 entsprechen.
[0048] Fig. 10b zeigt die Folienstruktur 41 in einem
schematischen Schnitt durch die Distanznoppen 423,
wobei deutlich wird, dass die einzelnen kegelstumpffor-
mig ausgebildeten Distanznoppen 42a kraftschlissig in-
einander greifen. Auf die obere und untere Kontaktflache
41c sind elektrisch leitende Schichten 44 aufgebracht,
die mit den hier nicht dargestellten elektrischen An-
schliissen verbunden sind.

[0049] Fig. 11 zeigt ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel
einer Folienstruktur 45, die wiederum aus einer Endlos-
kunststofffolie durch Falzung hergestellt ist. Die Folien-
struktur 45 besteht aus einer gefalzten Lage, deren Ober-
und Unterseite ein elastisches Metallvlies 46, 47 kontak-
tieren. Die Folienstruktur 45 mit den beiden Metallvliesen
46, 47 ist in einem geschlossenen Rahmen 48 aufge-
nommen, aus welchem die beiden elektrischen An-
schlusse 2,3 herausgefiihrt sind. Der Stromfluss erfolgt
also hier Uber die beiden aus einer Vielzahl von feinen
Drahten bestehenden Metallvliese 46, 47, die aufgrund
ihrer Elastizitat eine Verspannung der Struktur innerhalb
des Rahmens 48 bewirken.

[0050] Fig. 12 zeigt ein Stlick einer Endlosfolie 49, de-
ren Langserstreckung in Richtung der Mittellinie m ver-
lauft. Die Folie 49 weist zwei Randbereiche 49a, 49b auf,
auf welche jeweils in Langsrichtung m verlaufende Strei-
fen 50, 51 einer metallischen Beschichtung aufgebracht
sind.

[0051] Fig. 12a zeigt eine Folienstruktur 52, welche
durch Wellung der randseitig beschichteten Folie 49 her-
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gestelltist. Durch die Wellung der Endlosfolie 49 werden
Luftkanale 52a gebildet, welche von Luft oder einem an-
deren Medium in Richtung des Pfeils L durchstrémt wer-
den. Die gewellte Folienstruktur 52 ist in einem (nicht
vollstandig dargestellten) Rahmen 53 aufgenommen,
welcher aus einem nicht leitenden Material hergestellt
ist. Der Strom wird hier tber die etwas nach auRen vor-
stehenden beschichteten Randstreifen 50, 51 zugefiihrt,
welche mit den elektrischen Anschliissen 2, 3 verbunden
sind. Der Strom fliet durch die Struktur 52 in Richtung
der Kanale 52a bzw. in Richtung des Pfeils L.

[0052] Fig. 12b zeigt eine etwas abgewandelte Foli-
enstruktur 80, bei welcher an den stirnseitigen Randbe-
reichen 81, 82 ein Kontaktmaterial in angehaufter Form
aufgebracht ist. Ein Deckel 83 weist zwei Kontaktschie-
nen 84, 85 auf, welche auf die Folienstruktur 80 und de-
ren randseitige Kontaktbereiche 81, 82 aufgesetzt wer-
den. Die beiden Kontaktschienen 84, 85 bilden die
Hauptverteiler fir die Stromzu- und abfuhr.

[0053] Fig. 12c zeigt eine Endlosfolie 86 mit einer ein-
seitigen Mehrfachkontaktierung. Auf der Oberseite 86a
der Folie 86 sind, in Langsrichtung verlaufend und mit
unterschiedlicher Polaritat, Kontaktstreifen 87a bis 87e
angeordnet, z. B. in Form von metallischen Beschichtun-
gen. Durch diese Mehrfachkontaktierung wird der elek-
trische Widerstand quer zur Langsrichtung der Folie 86,
d. h. in Richtung des Doppelpfeiles Z, verringert.
[0054] Fig. 12d zeigt eine abgewandelte Ausfiih-
rungsform einer Endlosfolie 88, und zwar mit einer Mehr-
fachkontaktierung auf deren Oberseite 88a und der Un-
terseite 88b. Auf der Oberseite 88a sind drei Kontakt-
streifen 89a, 89b, 89c negativer Polaritat und auf der Un-
terseite 88b sind zwei versetzt angeordnete Kontaktstrei-
fen (gestrichelt dargestellt) 89d, 89e angeordnet. Auch
mit dieser Form der Mehrfachkontaktierung ergibt sich
ein ahnlicher Effekt wie beim Ausflihrungsbeispiel der
Fig. 12c.

[0055] Fig.12e zeigt eine Endlosfolie 90 mit dreifacher
Kontaktierung und einer Isolationsschicht 91, welche ins-
besondere bei elektrisch leitenden Fluiden, z. B. einem
Wasser-Glykolgemisch verwendet wird.

[0056] Fig. 12f zeigt eine abgewandelte Endlosfolie
92, bei welcher Kontaktstreifen 93a, 93b, 93c eingelagert
sind, welche aufder Oberseite der Folie 92 an drei Stellen
94a, 94b, 94c zur Herstellung eines Hauptkontaktes
durch ortliches Freischalen bzw. durch Aussparungen
bei der Folienherstellung freigelegt sind.

[0057] Fig. 13 zeigt eine weitere Ausfiihrungsform ei-
ner Kunststofffolie, d. h. einer so genannten Heizfolie 54.
Letztere besteht aus einer elektrisch leitenden Kunst-
stofffolie 55, vorzugsweise mit PTC-Effekt und ist auf ih-
rer Oberseite mit einer elektrisch gut leitenden Kontakt-
schicht 56 und auf ihrer Unterseite mit einer elektrisch
gut leitenden Kontaktschicht 57 bedeckt. Die Kontakt-
schichten 56, 57 sind jeweils mit den elektrischen An-
schlussen 2, 3 verbunden.

[0058] Fig. 14 zeigt eine abgewandelte Heizfolie 58,
die gegeniiber der Heizfolie 54 gemaR Fig. 13 zusatzlich
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mit einer oberen und einer unteren Isolationsschicht 59,
60 versehen ist. Die elektrischen Anschlisse 2, 3 durch-
dringen dabei die Isolationsschichten 59, 60 und kontak-
tieren die Kontaktschichten 56, 57. Die elektrisch gut lei-
tenden Kontaktschichten 55, 56 kénnen aus Graphit,
Kupfer, einem anderen Metall oder auch aus einem
selbstleitenden Kunststoff bestehen. Das Aufbringen der
Kontaktschichten kann beispielsweise durch Sputtern,
PVD oder andere bekannte Verfahren erfolgen. Eine
ahnliche Heizfolie - allerdings fiir Heizdecken und Kraft-
fahrzeugsitzheizungen - ist in der DE-A 199 39 174 be-
schrieben.

[0059] Aufdie Isolationsschichten 59, 60 der Heizfolie
58 kdnnen - was hier nicht dargestellt ist - Aktivkohlep-
artikel, z. B. in Form von Kiigelchen aufgebracht werden,
z. B. durch Klebung. Eine solche Folie mit Aktivkohle
kann dann als Tragerfolie bzw. als Tragerstruktur fiir Ge-
ruchs- oder Schadstofffilter fiir Kraftfahrzeuge verwendet
werden. Dabei ergibt sich der Vorteil, dass diese Filter
aufgrund der Heizfolie erwadrmbar und damit desorbier-
bar sind. Die mit Schadstoffen beladenen Aktivkohlep-
artikel werden somit "gereinigt" bzw. regeneriert, indem
diese Schadstoffe durch Erhitzung ausgetragen werden.
[0060] Fig. 15 zeigt die Moglichkeit einer Kontaktie-
rung der zuvor beschriebenen Heizfolie 58, was hier
durch zwei seitlich angeordnete, die Folie 58 umgreifen-
de, etwa halbkreisférmig ausgebildete Krampen 61, 62
erfolgt. Die Krampen 61, 62 weisen jeweils eine Kontakt-
spitze 61 a bzw. 62a auf, welche die aulderen Isolations-
schichten 59, 60 durchdringen und die Kontaktschichten
56, 57 kontaktieren. Die Krampen 61, 62 sind mit den
nicht dargestellten elektrischen Anschllissen 2, 3 ver-
bunden.

[0061] Fig. 16 zeigt eine weitere Ausfliihrungsform ei-
ner Heizfolie 63, die der o. e. Heizfolie 58 dhnlich ist. Die
Kontaktschichten auf der Ober- und der Unterseite sind
hier mit Anschlussdrahten 64, 65 (im Querschnitt darge-
stellt) verbunden, die zu den nicht dargestellten elekiri-
schen Anschlissen 2, 3 fuhren.

[0062] Fig. 16a zeigt eine gewellte Folienstruktur 66,
welche aus der Heizfolie 63 geformt ist. Die randseitigen
gestrichelten Linien markieren die Lage der An-
schlussdrahte 64, 65.

[0063] Den zuvor beschriebenen Heizfolien 54, 58, 63
ist gemeinsam, dass der Strom quer durch die Dicke der
mittleren Kunststofffolie 55 fliel’t, d. h. aufkiirzestem We-
ge zwischen den beiden sich gegenuber liegenden Kon-
taktschichten 56, 57. Es ergibt sich somit ein duf3erst
kurzer Leiterweg, wodurch einerseits eine ziemlich
gleichmaBige Stromdurchflutung und andererseits eine
relativ starke Erwarmung erreichbar sind. Die Heizfolien
sind auch fur eine Flachenheizung verwendbar, d. h. als
Flachenheizelemente.

[0064] Fig. 17 zeigt eine spiralférmige Folienstruktur
67, bei welcher die oben erwéhnte Heizfolie 58 unter Bei-
behaltung eines Abstandes a spiralférmig aufgewickelt
und die in Richtung des Pfeils L von Luft oder einem
anderen Medium durchstréombar ist. Auf der Anstrom-
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und der Abstromseite der spiralférmigen Struktur 67 sind
elektrisch leitende Rahmen in Form eines Fensterkreu-
zes, so genannte Zufuhrrahmen 68, 69 angeordnet, wel-
che stirnseitig mit der Heizfolie 58 verschweifit, d. h. auch
elektrisch leitend verbunden sind, und zwar an den
Schnittpunkten 70 der Spirale mit dem "Fensterkreuz".
Die Zufuhrrahmen 68, 69 sind mit den elektrischen An-
schllissen verbunden.

[0065] Fur die o. e. Ausflihrungsbeispiele einer elek-
trischen Beheizung kann nicht nur Gleichstrom, sondern
generell auch Wechselstrom verwendet werden.

Patentanspriiche

1. Elektrisch beheizbare Struktur aus einem elektrisch
leitenden Kunststoff mit PTC-Eigenschaften, wobei
die Struktur von Luft durchstrombare Kanéle und
elektrische Anschlisse (2, 3) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Struktur als Wabenstruktur
(1) ausgebildet ist, wobei Kontaktmittel, welche mit
den elektrischen Anschlissen (2, 3) verbunden sind
und als Kdmme (14, 17, 18) mit Zinken (15) ausge-
bildet sind, welche in die Kanale (5) der Wabenstruk-
tur (1) eingefiihrt sind, vorgesehen sind.

2. Elektrisch beheizbare Struktur aus einem elektrisch
leitenden Kunststoff mit PTC-Eigenschaften, wobei
die Struktur von Luft durchstrombare Kanale und
elektrische Anschliisse (2, 3) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Struktur als Schaumstruk-
tur (9) ausgebildet ist, wobei Kontaktmittel, welche
mit den elektrischen Anschliissen (2, 3) verbunden
sind, vorgesehen sind und die Schaumstruktur (9)
quaderférmig mit sich gegeniber liegenden Kontakt-
flachen und die Kontaktmittel als Metallfolien (32,
33) ausgebildet sind, die auf die Kontaktflachen auf-
geklebt sind.

3. Elektrisch beheizbare Struktur aus einem elektrisch
leitenden Kunststoff mit PTC-Eigenschaften, wobei
die Struktur von Luft durchstrombare Kanale und
elektrische Anschlisse (2, 3) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Struktur durch eine gewell-
te oder gefalzte oder gewickelte Endlosfolie (39, 42,
49, 58, 63) gebildet ist, wobei Kontaktmittel, welche
mit den elektrischen Anschliissen (2, 3) verbunden
sind, vorgesehen sind und die gefalzte Folie eine
Struktur (45) mit sich gegeniberliegenden Kontakt-
flachen bildet und dass die Kontaktmittel als elasti-
sches Metallvlies (46, 47), welches auf den Kontakt-
flachen aufliegt, ausgebildet sind.

4. Struktur nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Wabenstruktur (1) als quader- oder
wirfelférmiger Block mit Kontaktflaichen und die
Kontaktmittel als elektrisch leitenden Anschlussfoli-
en, insbesondere Metallfolien (19, 20) ausgebildet
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sind, die auf die Kontaktflachen aufgeklebt sind.

Struktur nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Wabenstruktur (1) sich gegenlber lie-
gende Kontaktflachen (23) aufweist und dass die
Kontaktmittel als Metallschichten ausgebildet sind,
die direkt auf die Kontaktflachen (23), insbesondere
durch Sputtern (lonenbeschuss), PVD, Lichtbogen-
verdampfung oder Galvanisieren aufgebracht sind.

Struktur nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kanale der Wabenstruktur (1) waben-
férmige Ein- und Austrittsoffnungen (5) aufweisen,
welche ein- und austrittsseitige Stirnflachen (4) bil-
den, und dass die Stirnflachen (4) einen metallischen
Uberzug (25, 26) als Kontaktmittel aufweisen.

Struktur nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Schaumstruktur (9) als Platte mit sich
gegenuber liegenden Schmalseiten ausgebildet und
die Kontaktmittel als Klammern (29, 30), insbeson-
dere Metallklammern ausgebildet sind, welche je ei-
ne Schmalseite umklammern.

Struktur nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass die gewellte oder gefalzte Folie (39) ne-
beneinander angeordnete Wellenkdmme oder Fal-
zungen aufweist, welche sich gegenuber liegende
Kontaktflachen bilden, und dass die Kontaktmittel
als elektrisch leitende Kleberschicht, insbesondere
als Silberleitlack (40) ausgebildet sind.

Struktur nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass die gefalzte Folie (42) omegaférmige Fal-
zungen (41 b) aufweist, die auf sich gegeniber lie-
genden Seiten und nebeneinander angeordnet sind
und Kontaktflachen (41c) fiir die Kontaktmittel bil-
den.

Struktur nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass zwischen den omegaférmigen Falzungen
(41 b) beabstandete Kanalwande (41 a) angeordnet
sind, aus welchen Distanznoppen (42a) ausgeformt
sind.

Struktur nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kontaktmittel als in Langsrichtung m
der Endlosfolie (49) verlaufende, metallisch be-
schichtete Randstreifen (50, 51) ausgebildet sind.

Struktur nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-
net, dass die Endlosfolie (49) als gewellte oder ge-
falzte Lage (52) in einem nicht leitenden Rahmen
(53) angeordnet ist.

Struktur nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass die Endlosfolie (55) eine Ober- und eine
Unterseite aufweist, und dass die Kontaktmittel als
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elektrisch gut leitende Kontaktschicht (56, 57) auf
der Ober- und der Unterseite ausgebildet sind.

Struktur nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
net, dass auf eine der oder beide Kontaktschichten
(56, 57) Isolationsschichten (59, 60) aufgebracht
sind.

Struktur nach Anspruch 14, dadurch gekennzeich-
net, dass auf die Isolationsschichten (59, 60) Ad-
sorptionsmittel (z. B. Aktivkohle), insbesondere
durch Kleben aufgebracht sind.

Struktur nach Anspruch 14, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kontaktschichten (56, 57) tber rand-
seitig angeordnete Krampen (61, 62) mit den elek-
trischen Anschlissen (2, 3) in elektrisch leitender
Verbindung stehen.

Struktur nach Anspruch 14, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kontaktschichten der Endlosfolie (63)
elektrisch leitend mit randseitig angeordneten An-
schlussdrahten (64, 65) verbunden sind.

Struktur nach Anspruch 13, 14, 16 oder 17, dadurch
gekennzeichnet, dass die spiralférmig aufgewik-
kelte Endlosfolie (58) stirnseitig Uber elektrisch lei-
tende Zufuhrrahmen (68, 69) mit den elektrischen
Anschliissen (2, 3) verbunden ist.

Verwendung einer Struktur nach Anspruch 15 als
desorbierbares Filter, insbesondere Geruchs- und/
oder Schadstofffilter fir Kraftfahrzeuge.

Verwendung einer Struktur nach einem der Anspru-
che 1 bis 18, ausgenommen 15, als Tragerstruktur
fir ein desorbierbares Filter, insbesondere ein Ak-
tivkohlefilter.

Struktur nach einem der Anspriche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Strukturvon einer
elektrischen Isolationsschicht tiberzogen ist.

Struktur nach einem der Anspriiche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass auf die Strukturober-
flache Adsorptionsmittel, insbesondere Aktivkohle-
koérner aufgebracht sind.

Struktur nach Anspruch 22, dadurch gekennzeich-
net, dass die Adsorptionsmittel mittels eines elek-
trisch nicht leitenden Klebers oder Lackes aufge-
bracht sind.

Claims

1.

Electrically heatable structure made of an electrically
conductive plastics material with PTC properties,
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wherein the structure has channels through which
air can flow and electrical connections (2, 3), char-
acterised in that the structure is configured as a
honeycomb structure (1), contact means being pro-
vided, which are connected to the electrical connec-
tions (2, 3) and are configured as combs (14, 17, 18)
with teeth (15), which are introduced into the chan-
nels (5) of the honeycomb structure (1).

Electrically heatable structure made of an electrically
conductive plastics material with PTC properties,
wherein the structure has channels through which
air can flow and electrical connections (2, 3), char-
acterised in that the structure is configured as a
foam structure (9), contact means being provided,
which are connected to the electrical connections (2,
3) and the foam structure (9) is right parallelepipedal
with opposing contact faces and the contact means
are configured as metal sheets (32, 33), which are
glued onto the contact faces.

Electrically heatable structure made of an electrically
conductive plastics material with PTC properties,
wherein the structure has channels through which
air can flow and electrical connections (2, 3), char-
acterised in that the structure is formed by a cor-
rugated or folded or wound continuous sheet (39,
42,49, 58, 63), contact means being provided, which
are connected to the electrical connections (2, 3) and
the folded sheet forming a structure (45) with oppos-
ing contact faces and in that the contact means are
configured as an elastic metal non-woven (46, 47),
which rests on the contact faces.

Structure according to claim 1, characterised in
that the honeycomb structure (1) is configured as a
right parallelepipedal or cuboid block with contact
faces and the contact means are configured as elec-
trically conductive connection sheets, in particular
metal sheets (19, 20), which are glued onto contact
faces.

Structure according to claim 1, characterised in
that the honeycomb structure (1) has opposing con-
tact faces (23) and in that the contact means are
configured as metallayers, which are applied directly
to the contact faces (23), in particular by sputtering,
ion bombardment PVD, arc vaporisation or electro-
plating.

Structure according to claim 1, characterised in
that the channels of the honeycomb structure (1)
have honeycomb-shaped inlet and outlet openings
(5), which form end faces (4) on the inlet and outlet
sides, and in that the end faces (4) have a metallic
coating (25, 26) as the contact means.

Structure according to claim 2, characterised in
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

that the foam structure (9) is configured as a plate
with opposing narrow sides and the contact means
are configured as clamps (29, 30), in particular metal
clamps, which each clamp round a narrow side.

Structure according to claim 3, characterised in
that the corrugated or folded sheet (39) has wave
peaks or folds arranged next to one another, which
form opposing contact faces, and in that the contact
means are configured as an electrically conductive
adhesive layer, in particular as silver conductive lac-
quer (40).

Structure according to claim 3, characterised in
that the folded sheet (42) has omega-shaped folds
(41 b), which are arranged on opposing sides and
next to one another and form contact faces (41 c)
for the contact means.

Structure according to claim 9, characterised in
that spaced apart channel walls (41a), from which
spacer knobs (42a) are formed, are arranged be-
tween the omega-shaped folds (41 b).

Structure according to claim 3, characterised in
that the contact means are configured as metallically
coated edge strips (50, 51) extending in the longitu-
dinal direction m of the continuous sheet (49).

Structure according to claim 11, characterised in
that the continuous sheet (49) is arranged as a cor-
rugated or folded layer (52) in a non-conductive
frame (53).

Structure according to claim 3, characterised in
that the continuous sheet (55) has an upper and a
lower side, and in that the contact means are con-
figured as a contact layer (56, 57) with good conduc-
tivity on the upper and the lower side.

Structure according to claim 13, characterised in
that insulation layers (59, 60) are applied to one or
both contact layers (56, 57).

Structure according to claim 14, characterised in
that adsorption means (for example activated car-
bon) are applied, in particular by gluing, to the insu-
lation layers (59, 60).

Structure according to claim 14, characterised in
that the contactlayers (56, 57) are in electrically con-
ductive connection with the electric connections (2,
3) via cramps (61, 62) arranged at the edge.

Structure according to claim 14, characterised in
that the contact layers of the continuous sheet (63)
are electrically conductively connected to connec-
tion wires (64, 65) arranged at the edge.



18.

19.

20.

21,

22,

23.
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Structure according to claim 13, 14, 16 or 17, char-
acterised in that the spirally wound continuous
sheet (58) is connected to the electrical connections
(2, 3) at the end face via electrically conductive feed
frames (68, 69).

Use of a structure according to claim 15 as a des-
orbable filter, in particular odour and/or toxic sub-
stance filter for motor vehicles.

Use of a structure according to any one of claims 1
to 18, except 15, as a carrier structure for a desorb-
able filter, in particular an activated carbon filter.

Structure according to any one of claims 1 to 11,
characterised in that the structure is covered by
an electric insulating layer.

Structure according to any one of claims 1 to 11,
characterised in that adsorption means, in partic-
ular activated carbon particles are applied to the
structure surface.

Structure according to claim 22, characterised in
that the adsorption means are applied by means of
an electrically non-conductive adhesive or lacquer.

Revendications

Structure pouvant étre chauffée électriquement,
constituée d’'une matiere plastique conductrice
d’électricité ayant des propriétés CTP, la structure
présentant des canaux pouvant étre traversés par
de I'air et des connexions électriques (2, 3),
caractérisée en ce que la structure est configurée
sous forme de structure en nid d’abeille (1), et il est
prévu des moyens de contact reliés aux connexions
électriques (2, 3) et configurés sous forme de pei-
gnes (14, 17, 18) avec des dents (15), insérés dans
les canaux (5) de la structure en nid d’abeille (1).

Structure pouvant étre chauffée électriquement,
constituée d’'une matiere plastique conductrice
d’électricité ayant des propriétés CTP, la structure
présentant des canaux pouvant étre traversés par
de l'air et des connexions électriques (2, 3),
caractérisée en ce que la structure est configurée
sous forme de structure en mousse (9), etil est prévu
des moyens de contact reliés aux connexions élec-
triques (2, 3) et la structure en mousse (9) est con-
figurée avec des surfaces de contact se faisant face
etles moyens de contact sont configurés sous forme
de feuilles métalliques (32, 33) collées sur les sur-
faces de contact.

Structure pouvant étre chauffée électriquement,
constituée d’'une matiere plastique conductrice
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10

d’électricité ayant des propriétés CTP, la structure
présentant des canaux pouvant étre traversés par
de l'air et des connexions électriques (2, 3),
caractérisée en ce que la structure est formée par
une feuille sans fin (39, 42, 49, 58, 63) ondulée ou
pliée ou enroulée, et il est prévu des moyens de con-
tact reliés aux connexions électriques (2, 3) et la
feuille pliée forme une structure (45) avec des sur-
faces de contact se faisant face et en ce que

les moyens de contact sont configurés sous forme
de rembourrage métallique élastique (46, 47) repo-
sant sur les surfaces de contact.

Structure selon la revendication 1,

caractérisée en ce que la structure en nid d’abeille
(1) est configurée sous forme de bloc rectangulaire
ou cubique avec des surfaces de contact et les
moyens de contact sont configurés sous forme de
feuilles de connexion électriquement conductrices,
en particulier des feuilles métalliques (19, 20), col-
Iées sur les surfaces de contact.

Structure selon la revendication 1,

caractérisée en ce que la structure en nid d’abeille
(1) présente des surfaces de contact (23) se faisant
face et en ce que

les moyens de contact sont configurés sous forme
de couches métalliques appliquées directement sur
les surfaces de contact (23), en particulier par pul-
vérisation cathodique, dépét physique en phase va-
peur, évaporation a arc électrique ou galvanisation.

Structure selon la revendication 1,

caractérisée en ce que les canaux de la structure
en nid d’abeille (1) présentent des ouvertures d’en-
trée et de sortie (5) en forme de nid d’abeille, qui
forment des surfaces frontales (4) c6té entrée et sor-
tie, et en ce que

les surfaces frontales (4) présentent un revétement
meétallique (25, 26) en tant que moyens de contact.

Structure selon la revendication 2,

caractérisée en ce que la structure en mousse (9)
est configurée sous forme de plaque avec des cotés
minces se faisant face et les moyens de contact sont
configurés sous forme de pinces (29, 30), en parti-
culier de pinces métalliques, qui enserrent chacune
un c6té mince.

Structure selon la revendication 3,

caractérisée en ce que lafeuille pliée (39) présente
des crétes ou des plis disposés successivement, qui
forment des surfaces de contact se faisant face, et
en ce que

les moyens de contact sont configurés sous la forme
d’une couche d’adhésif conductrice d’électricité, en
particulier sous forme de vernis conducteur en ar-
gent (40).
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17.

18.
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Structure selon la revendication 3,

caractérisée en ce que la feuille pliée (42) présente
des plis (41b) en forme d’'oméga disposés succes-
sivement sur des cétés se faisant face et formant
des surfaces de contact (41c) pour les moyens de
contact.

Structure selon la revendication 9,

caractérisée en ce qu’entre les plis (41b) en forme
d’oméga sont disposées des parois de canal (41a)
écartées les unes des autres, a partir desquelles
sont formés des tenons d’écartement (42a).

Structure selon la revendication 3,

caractérisée en ce que les moyens de contact sont
configurés sous forme de bandes latérales (50, 51)
arevétement métallique s’étendant dans la direction
longitudinale m de la feuille sans fin (49).

Structure selon la revendication 11,

caractérisée en ce que la feuille sans fin (49) est
disposée sous forme de couche ondulée ou pliee
(52) dans un cadre (53) non conducteur.

Structure selon la revendication 3,

caractérisée en ce que la feuille sans fin (55) pré-
sente une face supérieure et une face inférieure, et
les moyens de contact sont configurés sous la forme
d’une couche de contact (56, 57) bonne conductrice
d’électricité sur la face supérieure et inférieure.

Structure selon la revendication 13,

caractérisée en ce que des couches isolantes (59,
60) sontappliquées surl’'une des couches de contact
(56, 57) ou sur les deux.

Structure selon la revendication 14,

caractérisée en ce que des moyens d’adsorption
(par exemple des charbons actifs) sont appliqués en
particulier par collage sur les couches isolantes (59,
60).

Structure selon la revendication 14,

caractérisée en ce que les couches de contact (56,
57) sont en liaison conductrice d’électricité avec les
connexions électriques (2, 3) via des cavaliers (61,
62) disposés sur les bords.

Structure selon la revendication 14,

caractérisée en ce que les couches de contact de
la feuille sans fin (63) sont reliées de maniére con-
ductrice d’électricité avec des fils de connexion (64,
65) disposés sur les bords.

Structure selon la revendication 13, 14, 16, ou 17,

caractérisée en ce que la feuille sans fin (58) en-
roulée en forme de spirale est reliée du cété frontal,
via des cadres d’amenée (68, 69) conducteurs
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19.

20.

21.

22.

23.

20
d’électricité, avec les connexions électriques (2, 3).

Utilisation d’une structure selon la revendication 15
en tant que filtre désodorisant, en particulier filtre
anti-odeurs et/ou anti-pollution pour véhicules auto-
mobiles.

Utilisation d’une structure selon I'une des revendi-
cations 1 a 18, excepté 15, en tant que structure de
support pour un filtre désodorisant, en particulier un
filtre a charbons actifs.

Structure selon I'une des revendications 1 a 11,
caractérisée en ce que la structure est recouverte
d’'une couche d’isolation électrique.

Structure selon I'une des revendications 1 a 11,
caractérisée en ce qu’a la surface de la structure
sont appliqués des moyens d’adsorption, en parti-
culier des grains de charbon actif.

Structure selon la revendication 22,

caractérisée en ce que les moyens d’adsorption
sont appliqués au moyen d’un vernis ou d’'un adhésif
non conducteur d’électricité.
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