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Aluminiumgussteils

(57)  Die Erfindung betrifft eine kaltaushartende Alu-
miniumgusslegierung, die auf Basis von Primarme-
tall/Huttenaluminium der Reinheit Al 99,9 oder einer ho-
heren Reinheitsstufe als Primarlegierung erschmolzen
wurde und bei hoher Zugfestigkeit und Streckgrenze
noch eine Dehnung von Uber 1% aufweist, gekennzeich-
net durch folgende Legierungsgehalte in Gewichts(Gw)
%:

Silicium 6 - 11 Gw%
Kupfer 2,0 - 4,0 Gw%
Mangan 0,65 - 1,0 Gw%
Zink 0,5 - 3,5 Gw%
Strontium 0,01 - 0,03 Gw%
Magnesium max 0,55 Gw%
Eisen max 0,2 Gw%

Titan max 0,2 Gw% .

Kaltaushartende Aluminiumgusslegierung und Verfahren zur Herstellung eines

Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Her-
stellung einer kaltaushartenden Aluminiumgusslegie-
rung, bei der wahlweise mindestens eines der Elemente
Silber 0,01-0,08, Samarium 0,01-1,0, Nickel 0,01-0,40,
Cadmium 0,01-0,30, Indium 0,01-0,20 und Beryllium bis
zu 0,001 Gw.% enthalten sind, wobei sich dem Gief3vor-
gang unmittelbar nachfolgend eine Kaltauslagerung von
7-9 Tagen anschlief3t.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine kaltaushartende Alu-
miniumgusslegierung, die auf Basis von Hittenalumini-
um Al 99,9 erschmolzen wurde und bei hoher Zugfestig-
keit und Streckgrenze noch eine Dehnung von deutlich
Uber 1 % aufweist, sowie ein Verfahren zur Herstellung
eines Aluminiumgussteils.

Stand der Technik

[0002] Ausdem Werkstoff-Datenblatt ENAC-46200 ist
als genormte Gusslegierung vom Typ G-AISi8Cu3 die
Legierung 226A (VDS Liste) bekannt. Die chemische Zu-
sammensetzung dieser Legierung wird in Gewichtspro-
zent (Gw%) wie folgt angegeben: Silicium 7,5- 9,5 Gw%,
Eisen max 0,8 Gw%, Kupfer 2 - 3,5 Gw%, Mangan 0,15
- 0,65 Gw%, Magnesium 0,05 - 0,55 Gw%, Nickel max
0,35 Gw%, Zink max 1,2 Gw%, Titan max 0,25 Gw%,
Blei max 0,25 Gw%, Chrom max 0,15 Gw%, Rest Alu-
minium sowie andere Beimengungen 0,05% (einzeln)
und 0,25Gw% (insgesamt).

Aufgabenstellung

[0003] Ausgehend von dieser Legierung soll eine kal-
taushartende Aluminiumgusslegierung sowie ein Ver-
fahren zur Herstellung eines AluminiumguBteils mit ho-
her Zugfestigkeit und Streckgrenze bei gleichzeitig ver-
besserter Duktilitdt angegeben werden. Die Legierung
soll gut vergief3bar und zur Herstellung thermisch hoch
beanspruchbarer Gussteile geeignet sein. Die Gussteile
sollen auch mit herkdmmlichen Mitteln gut schweil3bar
sein.

[0004] Zur Lésung des ersten Teils dieser Aufgabe
wird eine neue AISi9Cu3 mit zusatzlichen Gehalten an
Mangan, Zink, Strontium und Obergrenzen fur Magnesi-
um, Eisen und Titan gemaf kennzeichnendem Teil von
Patentanspruch 1 angegeben. Das neue Verfahren ist
durch die im Patentanspruch 8 definierten Malinahmen
gekennzeichnet.

[0005] Das erfindungsgeméafe Verfahren zur Herstel-
lung eines kaltaushartenden Aluminiumgussteils besteht
bevorzugt in dem Erschmelzen der Legierung

Silicium 6 -11 Gw%

Kupfer 2,0 - 4,0 Gw%

Mangan 0,65 - 1,0 Gw%

Zink 0,5 - 3,5 Gw%

Strontium 0,01 - 0,04 Gw%

Magnesium max 0,55 Gw%

Eisen max 0,2 Gw%

Titan max 0,2 Gw% .

auf Basis von Primarmetall/Hlttenmetall der Reinheit Al
99,9 unter Zugabe mindestens eines der folgenden Ele-
mente Silber, Samarium, Nickel, Cadmium, Beryllium so-
wie einer dem GieRprozess unmittelbar nachfolgenden
Kaltauslagerung von 7 - 9 Tagen.
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Beispiele

[0006] Im folgenden wird die Erfindung anhand meh-
rerer Ausfiihrungsbeispiele naher erlautert. Dabei wur-
den die Werte von Zugfestigkeit, Dehngrenze und Deh-
nung an einem im Schwerkraftkokillenguss gegossenen
Probestab gemessen, der auf folgende Abmessungen
abgedreht wurde: Probendicke a= 3mm, Probenbreite
b= 8mm, Kopfbreite B= 12mm, Kopfhéhe h= 15mm, An-
fangslange LO= 30mm, Versuchslange Lc= 33mm und
Gesamtlange Lt= 80mm.

1. Beispiel (Erfindungsbeispiel)

[0007] Eine Gusslegierung wird in Ubereinstimmung
mit Patentanspruch 8 als Primarlegierung auf der Basis
von Huittenaluminium Al 99,9 mit folgender Zusammen-
setzung erschmolzen: Silizium 9%, Kupfer 2,7%, Man-
gan 1%, Zink 2%, Strontium 0,02%, Magnesium 0,5%,
Eisen 0,1%, Titan 0,1%, Silber 0,1 %, Nickel 0,45%, In-
dium 0,1%, Beryllium 0,0005%, Rest-Aluminium und her-
stellungsbedingte Verunreinigungen. Nach einer Kal-
tauslagerung von 8 Tagen wurden an dieser Legierung
im Gusszustand folgende Werte gemessen:

Streckgrenze R , = 190MPa
Zugfestigkeit Rm = 270MPa
Dehnung Aggmm = 1,5%

2. Beispiel nach dem Stand der Technik

[0008] Als Vergleichslegierung wird eine 226A-Gus-
slegierung mit folgender Zusammensetzung verwendet:

Si 8%, Fe 0,6%, Cu 3,0%, Mn 0,3%, Ni 0,2%, Zn
1,0%, Ti 0,2%, Pb 0,1%, Sn 0,1%, Mg 0,45 andere
Beimengungen: einzeln 0,05, insgesamt 0,25%,
Rest Aluminium.

[0009] Die Gusslegierung G-AISi8Cu3 (Werkstoff Nr.
3.2162.05) weist im Gusszustand folgende Werkstoffei-
genschaften auf:

Streckgrenze R , = 100 MPa
Zugdfestigkeit R, = 170 MPa

Dehnung Aggmm = 1%

Vergleich der Verarbeitungseigenschaften

[0010] Der Vergleich zwischen der Legierung 226A
nach dem Stand der Technik und der erfindungsgema-
Ren Legierung gemaR Beispiel 1 zeigt die Uberlegenen
Eigenschaften der erfindungsgeméafRen Legierung, da
die Werte fur

Streckgrenze Ry, = 190MPa

Zugdfestigkeit Rm = 270Mpa bei gleichzeitig hoher
Dehnung Aggm= 1,5% gemessen wurden.

[0011] AuRerdem wurden die Gefligestrukturen vergli-
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chen. Dabei zeigte sich, dass bei der erfindungsgema-
Ren Legierung nur geringe Gehalte an Mg,Si-Phasen
gebildet wurden, jedoch eine sehr ausgepragte ther-
misch stabile Al-Sc-Zr-Aushartungsphase vorhanden
war. Die Rekristallisationstemperatur war bei der erfin-
dungsgemaflen Legierung ebenfalls deutlich erhoht.
Ferner war die Anzahl der Beta-Al-Fe-Si-Nadeln um ca.
80% verringert, was auf eine deutlich verbesserte Duk-
tilitat der erfindungsgemafien Legierung schlieRen lasst.

Weitere Versuche zur Interpretation der Gehaltsgrenzen

[0012] Durch Variation der im Beispiel Nr. 1 angege-
benen Gusslegierung hinsichtlich der Legierungsgren-
zen wurden folgende Ergebnisse festgehalten:

1. Magnesium: bei Gehalten von Uber 0,55 % wird
wahrend des Vergieens der erfindungsgeman zu-
sammengesetzte Basislegierung die Oxidations-
neigung geférdert. AuBerdem konnte bei derartig
hohen Mg-Gehalten keine weitere Festigkeitsstei-
gerung festgestellt werden, da sich Mg ,Si-Phasen
bildeten.

2. Eisen: bei Gehalten tiber 0,2 % wird bei allen nach
Anspruch 8 vergossenen Legierungen die Deh-
nung deutlich herabgesetzt.

3.  Titan: Oberhalb von 0,2 % wurde keine Verbesse-
rung des Gefliges eines nach Anspruch 1 ausge-
bildeten Gussteils im Hinblick auf die Rekristallisa-
tionstemperatur festgestellt.

4.  Indium und Cadmium verkirzen die Kaltauslage-
rungszeit der erfindungsgemafen Legierung.

5.  Beryllium vermindert bei Magnesiumgehalten von
Uber 0,4 bis 0,55 Gw% die Oxidationsneigung, die
wiederum einen unglnstigen Einfluss auf die Deh-
nung hat.

6.  Cer erhdht in Aluminiumgusslegierungen der Zu-
sammensetzung nach Anspruch 1 - 4 die Flie3fa-
higkeit und mindert bis zu Gehalten von 0,4% die
Klebneigung.

7.  Scandium erhoht die Warmfestigkeit und bildet in
Verbindung mit Zirkon eine thermisch stabile
Al-Sc-Zr -Aushartungsphase.

8.  Zirkon erhoht bei der erfindungsgemafen Gussle-
gierung bis zu einem Gehalt von max 0,3 % die
Rekristallisationstemperatur.

9. Zink verbessert bis zu einem Gehalt von 3,5 % bei
einer nach Anspruch 1 zusammengesetzten Legie-
rung die Formstabilitdt des Gussteils, bei Gehalten
von mehr als 3,5% wurde keine weitere Steigerung
der Formstabilitdt bzw. eine Verringerung der Kle-
beneigung festgestellt.

[0013] Somit lasst sich die technische Uberlegenheit
der ausgewahlten Parameter fir die erfindungsgemale
Aluminiumgusslegierung als Ergebnis einer synergisti-
schen Wirkung der jeweils beteiligten Legierungsele-
mente begriinden.
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Patentanspriiche

1.

Kaltaushartende Aluminiumgusslegierung, die auf
Basis von Primarmetall/Huttenaluminium der Rein-
heit Al 99,9 oder einer hdheren Reinheitsstufe als
Priméarlegierung erschmolzen wurde und bei hoher
Zugfestigkeit und Streckgrenze noch eine Dehnung
von uber 1 % aufweist, gekennzeichnet durch fol-
gende Legierungsgehalte in Gewichts(Gw)%:

Silicium 6 -11 Gw%

Kupfer 2,0 - 4,0 Gw%
Mangan 0,65 - 1,0 Gw%
Zink 0,5 - 3,5 Gw%
Strontium 0,01 - 0,03 Gw%
Magnesium max 0,55 Gw%
Eisen max 0,2 Gw%

Titan max 0,2 Gw%.

Aluminiumgusslegierung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Verbesserung
der Dehnung auf Werte von Uber 1,5% bei gleich-
zeitig hohen Werten an Zugfestigkeit R, =2 230MPa
und Streckgrenze R, 2 170MPa folgende Elemen-
te einzeln oder in Kombination in die Aluminiumgus-
slegierung zugesetzt werden:

- Silber 0,01 - 0,80 Gw%
- Samarium 0,01 - 1,0 Gw%
- Nickel 0,01 - 0,40 Gw% .

Aluminiumgusslegierung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass durch Zugabe von
Zirkon die Rekristallisationstemperatur erhéht wird.

Aluminiumgusslegierung nach Anspruch 1 - 3, da-
durch gekennzeichnet, dass durch Zugabe von
Scandium eine thermische stabile Al-Sc-Zr-Phase
gebildet wird.

Aluminiumgusslegierung nach Anspruch 1 - 4, da-
durch gekennzeichnet, dass durch Zugabe von
Cer die Flie3fahigkeit erhoht und die Klebneigung
verringert wird.

Aluminiumgusslegierung nach einem der Anspri-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zur
Verkirzung der Kaltauslagerungszeit folgende Le-
gierungselemente einzeln oder zusammen in der
Al-GuRlegierung enthalten sind:

Cadmium 0,01 - 0,30 Gw%
Indium 0,01 - 0,20 Gw%.

Aluminiumgusslegierung nach einem der vorherge-
henden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass zur Verminderung der Oxidation bei erhéhten
Magnesiumgehalten in der Al-Gusslegierung zu-
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satzlich Beryllium bis zu 0,001 Gw% enthalten ist.

Verfahren zur Herstellung eines kaltaushartenden
Aluminium-Gussteils, das bei hoher Zugfestigkeit
und Streckgrenze eine Dehnung von deutlich tber
1 % aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass eine
AISiCu-GuRlegierung auf der Basis von Primarme-
tall/Huttenmetall der Reinheit Al 99,9 oder reiner er-
schmolzen wird enthaltend folgende Legierungsele-
mente in Gewichts-(Gw)- %:

Silizium 6 -11 Gw%

Kupfer 2,0 - 4,0 Gw%
Mangan 0,65 - 1,0 Gw%
Zink 0,5 - 3,5 Gw%
Strontium 0,01 - 0,04 Gw%
Magnesium max 0,55 Gw%
Eisen max 0,2 Gw%

Titan max 0,2 Gw%

wahlweise mindestens eines der Elemente Silber
0,01-0,08, Samarium 0,01-1,0, Nickel 0,01-0,40,
Cadmium 0,01-0,30, Indium 0,01-0,20 und Berylli-
um bis zu 0,001 Gw.% , wobei sich dem GielRvor-
gang unmittelbar nachfolgend eine Kaltauslagerung
von 7 - 9 Tagen anschlieft.

Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der AISiCu-Gusslegierung weitere
Elemente aus der Gruppe Zirkon, Scandium oder
Cer zugesetzt werden, wobei als herstellungsbe-
dingte Verunreinigungen bis zu 0,05 Gw% (einzeln)
und insgesamt max 0,2 Gw% im Rest Aluminium
vorliegen.

Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Verbesserung der Festig-
keitswerte bei gleichbleibend hoher Dehnung von
Uber 1,5% nach der Kaltauslagerung eine Warmaus-
lagerung bei 160 bis 240°C durchgefiihrt wird.
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