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(54) Verschlussanordnung

(57)  Eine Verschlussanordnung (11) fur einen end-
seitigen Verschlussabschnitt (2) einer Schlauch- oder
Beutelpackung (1) aus Folienmaterial, wobei das Folien-
material im Verschlussabschnitt (2) zu einem Zopf (3)
gerafft und durch eine diesen umfassende Klammer (4)

verschlossenist, umfasst eine das freie Zopfende (5) um-
gebende Kappe (6), die an der Klammer (4) festgelegt
ist. Zwischen der Kappe (6) und der Klammer (4) ist zur
Schaffung einer kraftschliissigen Verbindung ein Kleb-
stoff (12) vorgesehen.
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Beschreibung
Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verschlussanord-
nung am endseitigen Verschlussabschnitt einer
Schlauch- oder Beutelverpackung aus Folienmaterial,
derim Oberbegriff des Patentanspruchs 1 genannten Art.

Stand der Technik

[0002] Chemische Stoffe, wie beispielsweise Dicht-
und Klebstoffe, werden heutzutage in Schlauch- oder
Beutelverpackungen aus Folienmaterial abgefiillt. Zum
Verschliessen des endseitigen Verschlussabschnitts
wird das Folienmaterial zu einem Zopf gerafft und durch
eine diesen umfassende Klammer verschlossen. Beiden
genannten Dicht- und Klebstoffen handelt es sich z. B.
um ein- oder zweikomponentige Massen wie Polyu-
rethansysteme, Silikonmassen, Injektionsverbundmor-
tel und dergleichen. Abhangig von den Fllstoffen und
dem physikalischen Verhalten der Flussigkeitskompo-
nenten derin die Schlauchbeutel abzuflillenden Massen,
kann es an den gerafften Enden der Schlauchbeutel zu
Leckagen kommen. Diese sind dadurch verursacht, dass
sich die Flissigkomponenten von den Fllstoffen tren-
nen und durch die Falten der Schlauchbeutel im Bereich
der Klammer, verstarkt durch eine Kapilarwirkung, aus
dem Schlauch- oder Beutelverpackung austreten. Dieser
Effekt tritt bei Massen mit groben Fllstoffen noch ver-
starkter auf. In Abhangigkeit der im Schlauchbeutel ver-
packten Masse kann die austretende Masse beispiels-
weise zu Verunreinigungen des Umgebungsbereichs
fuhren. Des Weiteren kann die Lagerfahigkeit der ver-
packten Masse sinken.

[0003] Aus der DE 298 09 514 U1 ist beispielsweise
eine Schlauch- oder Beutelverpackung aus Folienmate-
rial bekannt, bei derim Bereich des Zopfes ein dichtender
Film vorgesehen ist. Nachteilig an dieser bekannten L6-
sung ist, dass die Haftung des dichtenden Films an der
Oberflache des Folienmaterials nicht immer gewahrlei-
stet ist.

[0004] Aus der US 3,308,936 A ist bekannt, an dem
endseitigen Verschlussabschnitt eine Kappe vorzuse-
hen, welche das geraffte Zopfende und die Klammer um-
fasst. Zur Schaffung einer formschlissigen Verbindung
zwischen der Kappe und der Klammer wird mittels eines
geeigneten Werkzeugs die Kappe im Bereich der Klam-
mer punktuell verpresst. Nachteilig an der bekannten L6-
sung ist, dass das Folienmaterial der Schlauch- oder
Beutelverpackung beim Verpressen der Kappe beschéa-
digt werden kann.

[0005] Aus der DE 40 19 937 A1 ist eine Verschlus-
sanordnung an den endseitigen Verschlussabschnitten
einer Wursthiille oder ahnlichen Folienverpackung fur
Wourstbrat oder Verpakkungsgut &hnlicher Konsistenz
bekannt, bei dem das geraffte, mit einer Klammer ver-
schlossene Zopfende von einer Kappe umgeben ist, die

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

fuir eine formschlissige Verriegelung mit an der Klammer
vorgesehenen Rastnasen hinter die Klammer oder in Ril-
len greift. Nachteilig an der bekannten Lésung ist, dass
die Kappe fiir eine ausreichend sichere Verbindung mit
der Klammer exakt auf die Ausgestaltung des Zopfes
und der Anordnung der Klammer an demselben abge-
stimmt sein muss. Des Weiteren kann das Folienmaterial
der Schlauch- oder Beutelverpackung beim Festlegen
der Kappe beschadigt werden.

Darstellung der Erfindung

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Verschlus-
sanordnung an einem endseitigen Verschlussabschnitt
einer Schlauch- oder Beutelverpackung aus Folienma-
terial zu schaffen, die einfach montierbar ist sowie eine
ausreichende und flexible Fixierung der Kappe am end-
seitigen Verschlussabschnitt erlaubt.

[0007] Die Aufgabe ist durch die Merkmale des unab-
hangigen Anspruchs geldst. Vorteilhafte Weiterbildun-
gen sind in den Unteranspriichen dargelegt.

[0008] Gemass der Erfindung ist ein Klebstoff zur
Schaffung einer kraftschlissigen Verbindung zwischen
der Kappe und der Klammer vorgesehen.

[0009] Der Klebstoff wird beispielsweise im Innern der
Kappe vorgesehen, so dass beim Uberstiilpen der Kappe
dieser zwischen der Kappe und der Klammer zu liegen
kommt. Dabei wird die Kappe und die Klammer einerseits
durch Adhasion des Klebstoffs an den Oberflachen und
andererseits durch die innere Festigkeit des Klebstoffs
(Kohasion) kraft- und formschliissig miteinander verbun-
den. In einer alternativen Ausfiihrung wird der Klebstoff
an der Klammer vorgesehen, so dass der Klebstoff beim
Uberstiilpen der Kappe zwischen der Kappe und der
Klammer zu liegen kommt. Allfallig aus dem gerafften
und mit der Klammer verschlossenen Zopfende austre-
tendes Verpackungsgut wird von der Kappe zumindest
teilweise aufgenommen und ein Austreten somit verhin-
dert.

[0010] Anstelle eines einfachen Uberstiilpens der
Kappe kann diese beispielsweise drehend tber das Zop-
fende auf die Klammer gedriickt werden. Fir eine aus-
reichende Fixierung der Kappe an der Klammer reicht
eine punktuelle Anordnung des Klebstoffs an der Kappe
beziehungsweise an der Klammer aus. Die Klebeverbin-
dung ist bei statischer wie auch bei dynamischer Bela-
stung wirksam. Zudem werden die Oberflachen und Ge-
fligestruktur der Kappe oder der Klammer nicht veran-
dert. Durch die Verbindung an Flachenbereichen und der
Elastizitat des Klebstoffs ist die Schwingungsdampfung
der Klebeverbindung besser als z. B. bei einer gepres-
sten Verbindung. Durch die Wahl eines geeigneten Kleb-
stoffs kdnnen eine z. B. aus einem Kunststoff gefertigte
Kappe und eine beispielsweise aus einem Metall gefer-
tigte Klammer miteinander verbunden werden. Mit der
erfindungsgemassen Verschlussanordnung ist eine aus-
reichende Fixierung der Kappe wahrend des Transports
und der Lagerung bis zur Verwendung des in der
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Schlauch- oder Beutelverpackung verpackten Guts ge-
wahrleistet, wobei die Verschlussanordnung einfach zu
montieren und flexibel in der Anwendung ist.

[0011] Geeignete Klebstoffe sind beispielsweise phy-
sikalisch abbindende Klebstoffe, wie I6semittelhaltige
Klebstoffe, Dispersionsklebstoffe, Schmelzklebstoffe,
Kontaktklebstoffe, Haftklebstoffe und Plastisole. Weitere
maogliche Klebstoffe sind chemisch hartende oder anae-
rob hartende Klebstoffe, die als ein- oder mehrkompo-
nentige Systeme zur Verfiigung stehen, wie z. B. ein Po-
lyurethan-Klebstoff.

[0012] Vorzugsweise istder Klebstoff ein Cyanacrylat-
Klebstoff, der im Allgemeinen besser unter dem Begriff
"Sekundenkleber" bekannt ist. Dieser Klebstoff reagiert
durch Polymerisationsreaktion im Fligespalt zum eigent-
lichen Klebstoffpolymer, wobei die Polymerisation sehr
schnell ablauft, so dass in Sekunden eine feste Verbin-
dung zwischen der Kappe und der Klammer hergestellt
ist. Des Weiteren ist der Cyanacrylat-Klebstoff fiir eine
automatische Applikation geeignet.

[0013] Vorteilhafterweise ist der Klebstoff umfénglich
an der Kappe und/oder an der Klammer vorgesehen, so
dass mittels des Klebstoffs neben einer sicheren Fixie-
rung eine dichtende Verbindung zwischen der Kappe und
der Klammer geschaffen werden kann. Die Klebstoff-
schicht dient dabei als Dichtstoff fir allféllig austretende
Gase und Flussigkeiten und verhindert gleichzeitig das
Eindringen von Kondenswasser und eine damit verbun-
dene Korrosion.

[0014] Aus der nachfolgenden Detailbeschreibung
und der Gesamtheit der Patentanspriiche ergeben sich
weitere vorteilhafte Ausflihrungsformen und Merkmals-
kombinationen der Erfindung.

[0015] Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0016] Die Erfindung wird nachstehend anhand eines
Ausfiihrungsbeispieles néher erlutert. Die einzige Figur
zeigt einen Teilaufschnitt eines endseitigen Verschlus-
sabschnitts einer Schlauch- oder Beutelverpackung aus
Folienmaterial mit einer erfindungsgemassen Verschlus-
sanordnung.

Wege zur Ausfiihrung der Erfindung

[0017] Die Verschlussanordnung 11 ist am endseiti-
gen Verschlussabschnitt 2 einer, hier nur bereichsweise
dargestellten Schlauch- oder Beutelverpackung 1 aus ei-
nem Folienmaterial angeordnet. Der Verschlussab-
schnitt 2 ist zu einem Zopf 3 gerafft, der durch eine diesen
umfassende Klammer 4 verschlossen ist. Das freie Zop-
fende 5 ist von einer Kappe 6 umgeben, die an der Klam-
mer 4 mittels eines Klebstoffs 12 festgelegt ist. Der Kleb-
stoff 12 ist ein Cyanacrylat-Klebstoff.

[0018] Der Klebstoff 12 wird punktuell auf die Innen-
seite 7 der Kappe 6 aufgetragen und anschliessend die
Kappe 6 drehend Uber den Zopf 3 auf die Klammer 4
gedruckt.

[0019] In einer alternativen Ausfiihrung wird der Kleb-
stoff 12 umfénglich auf die Aussenseite 8 der Klammer
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4 aufgetragen und anschliessend die Kappe 6 drehend
Uber den Zopf 3 auf die Klammer 4 gedrickt.

Patentanspriiche

1. Verschlussanordnung (11) am endseitigen Ver-
schlussabschnitt (2) einer Schlauch- oder Beutel-
packung (1) aus Folienmaterial, das im Verschlus-
sabschnitt (2) zu einem Zopf (3) gerafft und durch
eine diesen umfassende Klammer (4) verschlossen
ist, wobei eine das freie Zopfende (5) umgebende
Kappe (6) an der Klammer (4) festgelegt ist, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Klebstoff (12) zur
Schaffung einer kraftschlissigen Verbindung zwi-
schen der Kappe (6) und der Klammer (4) vorgese-
hen ist.

2. Verschlussanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Klebstoff (12) ein Cya-
nacrylat-Klebstoff ist.

3. Verschlussanordnung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Klebstoff (12)
umfanglich an der Kappe (6) und/oder an der Klam-
mer (4) vorgesehen ist.
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