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(54) Handschuh mit verbesserter ABC-Schutzfunktion

(57)  Die Erfindung betrifft einen Handschuh (1) mit
Schutzfunktion gegenlber Gift- und/oder Schadstoffen,
wobei der Handschuh (1) zwei miteinander verbundene
Handschuhabsehnitte (2, 3) aufweist, die aus unter-
schiedlichen Materialien aufgebaut sind. Der erste Hand-
schuhabschnitt (2) ist erfindungsgemaf aus einem Ma-
terial auf Polymerbasis gebildet, das gegeniiber chemi-
schen Gift- und/oder Kampfstoffen zumindestim wesent-
lichen undurchlassig ist oder deren Durchtritt zumindest
verzdgert und zumindest im wesentlichen gas- und was-
serundurchlassigist. Der zweite Handschuhabschnitt (3)
ist aus einem textilen Flachenfiltermaterial gebildet, das
den Durchtritt von Gift- und/oder Schadstoffen verhindert
oder zumindest verzogert und zumindest im wesentli-
chen gas- und wasserdampfdurchlassig ist. Der erfin-
dungsgemafle Handschuh (1) weist bei gutem Trage-
komfort einen hohen Schutz insbesondere gegeniiber
hochkonzentrierten Gift- und/oder Schadstoffen auf.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Hand-
schuh mit Schutzfunktion gegeniber Gift- und/oder
Schadstoffen, wobei der Handschuh zwei miteinander
verbundene Handschuhabschnitte aufweist, die aus un-
terschiedlichen Materialien aufgebaut sind.

[0002] Es gibteine Reihe von Stoffen, die von der Haut
aufgenommen werden und zu schweren kérperlichen
Schéaden fluhren. Als Beispiel seien das blasenziehende
Lost (Gelbkreuz) und das Nervengift Sarin erwahnt. Ne-
ben derartigen hochtoxischen chemischen Kampfstoffen
gibt es eine grolte Anzahl weiterer gefahrlicher Substan-
zen, die in unterschiedlichen Bereichen - beispielsweise
infolge unkontrollierter Verbrennung oder im Rahmen
von industriellen Produktionsprozessen, beispielsweise
als Zwischen- bzw. Abfallprodukte — anfallen. Auch der-
artige Substanzen, wie beispielsweise Dioxine oder der-
gleichen, kdnnen ein hohes toxisches Potential aufwei-
sen, so dafl Menschen, die mit solchen Giften in Kontakt
kommen kdnnen, eine geeignete Schutzausriistung tra-
gen bzw, durch geeignete Schutzmaterialien gegen die-
se Gift geschitzt werden missen.

[0003] Zum Schutzdes Kérpers, insbesondere der Ex-
tremitaten und des Rumpfes gibt es entsprechende
Schutzanzlige. Zum Schutz des Kopfes, insbesondere
des Gesichtes sowie der Atemwege werden im allgemei-
nen ABC-Schutzmasken, gegebenenfalls zusammen
mit Kapuzen, getragen.

[0004] Einbesonderer Schutz mul aberinsbesondere
auch fir die Hande gewahrleistet sein, da diese — bei-
spielsweise im Rahmen von militarischen Einsatzen, De-
kontaminationseinsatzen bzw. bei der Arbeit in der indu-
striellen Produktion — haufig direkt mit den zuvor ge-
nannten Gift- bzw. Schadstoffen in Kontakt kommen kén-
nen, So kann ein besonderer Schutz der Hande durch
das Tragen von Schutzhandschuhen, welche insbeson-
dere auch fur den militdrischen Einsatz oder den ABC-
Einsatz geeignet sind, gewahrleistet sein.

[0005] Indiesem Zusammenhangwurdengemal dem
Stand der Technik fir den militérischen Einsatz bzw. fur
den ABC-Einsatz, aber auch im Rahmen von Dekonta-
minationseinsatzen und im Rahmen industrieller Schutz-
bekleidung luft- und wasserdichte, nicht atmungsaktive
Gummihandschuhe eingesetzt, welche zwar gegeniiber
chemischen Giftstoffen undurchlassig sind, jedoch den
gravierenden Nachteil aufweisen, dal® sie aufgrund der
praktisch nicht vorhandenen Atmungsaktivitat einen nur
geringen Tragekomfortaufweisen, was insbesondere bei
langeren Einsatzzeiten bzw. unter starker kérperlicher
Beanspruchung nachteilig ist.

[0006] Weiterhin sind aus dem Stand der Technik so-
genannte atmungsaktive Schutzhandschuhe bekannt,
wie sie beispielsweise in der auf die Anmelderin selbst
zuriickgehenden US 6 301 715 B1 bzw. der zu derselben
Patentfamilie gehérende WO 01/82728 A1 und DE 201
21 518 U1 beschrieben sind. Der dort beschriebene
Handschuh eignet sich insbesondere fir Piloten von
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Kampfflugzeugen, da er bei gleichzeitiger Schutzwirkung
gegeniiber chemischen Giften eine erhhte Taktilitat auf-
weist. Dieser Handschuh weist eine Uber die gesamte
Handschuhflache ausgebildete aktivkohlebasierte Ad-
sorptionsschicht zur Adsorption chemischer Gift- und
Kampfstoffe auf. Zwar verfugt dieser Handschuh Uber
eine hohe Atmungsaktivitat, der Handschuh ist jedoch
nicht hinsichtlich eines Schutzes gegeniber extrem ho-
hen Konzentrationen an Schad- bzw. Giftstoffen opti-
miert, wie sie beispielsweise auftreten, wenn toxische
Substanzen in fliissiger Form vorliegen. Somit ist bei die-
sem Handschuh nicht immer gewahrleistet, dal® unter
extremen Situationen — beispielsweise bei Kontakt mit
durch flissige Giftstoffen hochgradig kontaminierten Ob-
jekten — der Durchtritt von Schad- bzw. Giftstoffe voll-
sténdig verhindert werden kann.

[0007] Weiterhin betrifft die ebenfalls auf die Anmel-
derin selbst zuriickgehende DE 103 54 902 einen at-
mungsaktiven Schutzhandschuh, der— vergleichbar zu
den zuvor genannten Dokumenten — eine sich Uber die
gesamte Handschuhflache erstreckende Adsorptions-
schicht, beispielsweise auf Basis von Aktivkohle, auf-
weist, wobei der Schutzhandschuh jedoch eine zusatz-
liche Sperrschicht aufweist, die sich gleichermallen Gber
die gesamte Handschuhflache erstreckt. Die vorgesehe-
ne Sperrschicht ist zwischen einer Adsorptionsschicht
und einer duleren Tragerschicht auf Basis eines Textil-
bzw. Ledermaterials angeordnet. Das Vorhandensein ei-
ner die gesamte Hand bedeckenden Sperrschicht fiihrt
zwar zu einer verbesserte Schutzwirkung gegeniiber
chemischen Gift- bzw. Schadstoffen, jedoch kann die At-
mungsaktivitat und damit der Tragekomfort in gewisser
Weise, insbesondere bei starker korperlicher Belastung
bzw, hohen Ungebungstemperaturen, beeintrachtigt
sein.

[0008] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, einen Handschuh bereitzustellen, welcher die
zuvor geschilderten Nachteile des Standes der Technik
zumindest teilweise vermeidet oder aber wenigstens ab-
schwacht. Insbesondere soll ein Handschuh bereitge-
stellt werden, welcher bei gleichzeitig hoher Schutzfunk-
tion gegenlber Gilt- bzw. Schadstoffen eine gute At-
mungsaktivitat aufweist. Insbesondere soll hierdurch er-
reicht werden, dal konzentrierte Gift- bzw. Schadstoffe,
wie sie beispielsweise in hochkonzentrierten Flissigkei-
ten, Aerosolen und dergleichen vorliegen, nicht in Kon-
takt mit der Hand bzw. der Haut der Hand treten kénnen.
Hierbei soll insbesondere vermieden werden, dafd der-
artige toxische Substanzen bei Berlihrung bzw. beim
Greifen und/oder Festhalten beispielsweise von konta-
minierten Objekten oder Oberflachen in Beruhrung ins-
besondere mit der Handinnenflache bzw. der Greifflache
der Hand kommen kénnen,

[0009] Zur L&sung der zuvor geschilderten Aufgaben-
stellung schlagt die vorliegenden Erfindung einen Hand-
schuh zur Bedeckung einer Handinnenseite, einer
HandauRenseite und von Fingern, insbesondere einen
atmungsaktiven Schutzhandschuh (z, B, Militdrschutz-
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handschuh, ABC-Schutzhandschuh oder Arbeitshand-
schuh mit ABC-Schutzfunktion) mit Schutzfunktion ge-
genuber Gift- und/oder Schadstoffen, gemal Anspruch
1 vor, Weitere, vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegen-
stand der Unteranspriiche.

[0010] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist so-
mit ein Handschuh, welcher zumindest eine Handinnen-
seite, eine Handaufl3enseite und die Finger eines Tra-
gers, beispielsweise eines Soldaten, Industriearbeiters,
Dekontaminationsspezialisten etc., bedeckt, wobei der
Handschuh eine Schutzfunktion gegentber Gift- und/
oder Schadstoffen aufweist. Der erfindungsgemaile
Handschuh weist dabei zwei miteinander verbundene
Handschuhabschnitte auf, die aus unterschiedlichen Ma-
terialien aufgebaut sind.

[0011] Eine Besonderheit des erfindungsgemafien
Handschuhs ist darin zu sehen, dal} der erste Hand-
schuhabschnitt aus einem Material auf Polymerbasis ge-
bildet ist, das gegenuber chemischen Gift- bzw. Kampf-
stoffen zumindestim wesentlichen undurchlassigist oder
deren Durchtritt zumindest verzégert und zumindest im
wesentlichen gas- und wasserundurchlassig und im all-
gemeinen auch wasserdampfundurchldssig ist. Auf-
grund dieser speziellen Ausgestaltung des ersten Hand-
schuhabschnitts, der vorzugsweise die Greifflache der
Hand, d. h. die Handinnenseite und die Innenseite der
Finger einschlief3lich der Fingerkuppen bedeckt, ist ins-
besondere der erste Handschuhabschnitt in der Lage,
hochkonzentrierte, wie flissige Gift- bzw. Schadstoffe in
effektiver Weise von der Hand fernzuhalten. Es resultiert
ein wirksamer Schutz fiir den Trager des erfindungsge-
maRen Handschuhs, und zwar selbst dann, wenn der
Trager in direktem Kontakt mit hochkonzentrierten bzw,
flissigen Schadstoffquellen gerat.

[0012] Weiterhin zeichnet sich der erfindungsgemafie
Handschuh dadurch aus, dal3 der zweite Handschuhab-
schnitt aus einem textilen Flachenfiltermaterial gebildet
ist, das den Durchtritt von Gift- bzw. Schadstoffen ver-
hindert oder zumindest verzégert und zumindest im we-
sentlichen gas- und wasserdampfdurchlassig ist. Somit
ist erfindungsgemaf gewahrleistet, daR—bedingt durch
die gas- und wasserdampfdurchlassige, d. h. atmungs-
aktive Ausbildung des zweiten Handschuhabschnitts -
der erfindungsgemafle Handschuh insgesamt zusatzlich
Uber einen hohen Tragekomfort verfiigt, so daf’ dieser
auch fur einen langeren Einsatz, beispielsweise unter
korperlicher Belastung oder bei hohen Temperaturen,
geeignet ist.

[0013] Mit anderen Worten betrifft die vorliegende Er-
findung einen Handschuh mit Schutzfunktion gegentber
Gift- und/oder Schadstoffen, wobei der Handschuh zwei
miteinander verbundene Handschuhabschnitte umfalt,
wobei die Handschuhabschnitte durch jeweils minde-
stens ein Materialstiick gebildet sind, wobei die Materi-
alstucke der beiden Handschuhabschnitte aus jeweils
unterschiedlichen Materialien bestehen: So ist der erste
Handschuhabschnitt aus mindestens einem ersten Ma-
terialstick gebildet, wobei das erste Materialstlick aus
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mindestens einem zumindest im wesentlichen gasun-
durchlassigen und wasserundurchlédssigen und im allge-
meinen auch wasserdampfundurchlassigen, den Durch-
tritt von Gift- und/oder Schadstoffen zumindest verzé-
gernden oder gegeniber chemischen Gift- und/oder
Kampfstoffen zumindest im wesentlichen undurchlassi-
gen Material auf Polymerbasis besteht. Was den zweiten
Handschuhabschnitt betrifft, so ist dieser aus minde-
stens einem zweiten Materialstlick gebildet, wobei das
zweite Materialstlick aus mindestens einem zumindest
im wesentlichen gasdurchlassigen und wasserdampf-
durchlassigen, d. h. atmungsaktiven textilen Flachenfil-
termaterial besteht, wobei das textile Flachenfiltermate-
rial dabei derart ausgebildet ist, dall es den Durchtritt
von Gift- und/oder Schadstoffen verhindert oder aber zu-
mindest verzdgert.

[0014] Wie zuvor erwahnt, istinsbesondere durch den
ersten Handschuhabschnitt gewahrleistet, dal® der
Handschuh eine hervorragende Schutzfunktion gegen-
Uber hochkonzentrierten Schadstoffen, insbesondere in
flissiger Form, verfiigt, wahrend der zweite Handschuh-
abschnitt — neben einer guten Schutzwirkung gegen-
Uber Gift- bzw. Schadstoffen — eine hohe Atmungsakti-
vitdt und damit einen hohen Tragekomfort des erfin-
dungsgemalien Handschuhs gewahrleistet. Die Beson-
derheit des Handschuhs nach der vorliegenden Erfin-
dung mul} also insbesondere in der Tatsache gesehen
werden, daf} der Handschuh nach der vorliegenden Er-
findung zwei unterschiedlich ausgebildete Handschuh-
abschnitte mit jeweils speziell an das Anforderungsprofil
angepaften bzw. malRgeschneiderten Schutzeigen-
schaften — sehr hohes Schutzpotential in bezug auf die
Greif- bzw. Handinnenflache einerseits und hohe At-
mungsaktivitat in bezug auf die weniger gefahrdete
Handrlickseite andererseits - aufweist, so dall insgesamt
eine optimale Schutzleistung einerseits und ein hoher
Tragekomfort, insbesondere eine ausgezeichnete At-
mungsaktivitat, andererseits erreicht wird.

[0015] Im Rahmendervorliegenden Erfindung werden
unter dem Begriff "Handinnenseite" sowie "Innenseiten
der Finger" die Bereiche der Hand bzw. der Finger ver-
standen, welche gewissermalRen die Greiffliche der
Hand bilden, wahrend unter den Begriffen "Handriicken"
bzw. "Ruckseiten der Finger" die Bereiche der Hand ver-
standen werden, welche der Handinnenseite bzw, den
Innenseiten der Finger gegenlberliegen und somit nicht
zur Ausbildung der Greifflache beitragen.

[0016] Der Begriff "Langsseiten der Finger" bezieht
sich auf die sich in Langsrichtung der Finger erstrecken-
den Seiten, welche zwischen den Innenseiten der Finger
und den Rickseiten der Finger angeordnet sind, also
sozusagen die Bereiche zwischen den Fingern.

[0017] Weiterhin betrifft der Begriff "freie Enden der
Finger" die Fingerabschnitte, welche durch die Finger-
spitze und die unmittelbar hieran angrenzenden Finger-
bereiche gebildet sind.

[0018] Unter dem Begriff "Handschuh" wird erfin-
dungsgemal vorzugsweise ein derartiger Handschuh
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verstanden, welcher zur zumindest im wesentlichen voll-
standigen Bedeckung einer Handinnenseite, einer
HandauRenseite und von Fingern dient. Der Handschuh
weist vorzugsweise die Form einer Hand mit finf Fingern
auf. Diese Ausflihrungsform des Handschuhs nach der
Erfindung ist jedoch nichtbeschrénkend; gleichermafien
ist es erfindungsgemafl mdglich, den Handschuh bei-
spielsweise in Form eines sogenannten Faustlings aus-
zugestalten. Gleichermalen ist es erfindungsgeman
moglich, dal} jeweils zwei Finger (beispielsweise Zeige-
und Mittelfinger einerseits und Ringfinger und kleiner Fin-
ger andererseits) in jeweils einer Fingeraufnahme bzw.
-umhiillung aufgenommen sind.

[0019] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung bezieht
sich der Begriff "Vorderseite" — synonym auch als "In-
nenseite" bezeichnet - des erfindungsgemafen Hand-
schuhs zumindest auf die Bereiche des Handschuhs,
welche im Tragezustand des Handschuhs die Handin-
nenflache sowie die Innenseiten der Finger zumindest
im wesentlichen bedecken bzw. sich iber diese erstrek-
ken.

[0020] Entsprechend istderBegriff"Rlckseite"—syn-
onym auch als "Aul3enseite" bezeichnet - des erfindungs-
gemalen Handschuhs derart zu verstehen, daf er die
Bereiche des Handschuhs betrifft, welche im Tragezu-
stand die Handriickseite zumindest im wesentlichen be-
decken bzw. sich zumindest im wesentlichen Uber diese
erstrecken.

[0021] Der Begriff "innenseitig", wie erfindungsgeman
verwendet, bezieht sich auf die Seite bzw. Schicht der
Handschuhabschnitte, welche im Tragezustand des er-
findungsgemaRen Handschuhs dem Trager zugewandt
ist bzw. in Kontakt mit dem Trager bzw. der Hand steht,
wobei weitere (Abdeck-)Schichten vorgesehen sein kdn-
nen.

[0022] Weiter bezieht sich der Begriff "aulenseitig",
wie erfindungsgemafl verwendet, auf die Seite bzw.
Schicht der Handschuhabschnitte, welche im Tragezu-
stand des Handschuhs dem Trager abgewandt ist bzw.
in Kontakt mit der Umgebung steht, wobei weitere (Ab-
deck-)Schichten die Seite bzw. Schicht abdecken kén-
nen.

[0023] Weiterhin betrifft der Begriff "vorderes Ende"
des erfindungsgemafen Handschuhs den Bereich des
Handschuhs, welcher im Tragezustand insbesondere
die Finger und den Mittelhand- bzw. Handbereich ab-
deckt, wahrend der Begriff "hinteres Ende" sich auf den
Bereich bezieht, welcher im Tragezustand das Handge-
lenk und den Bereich des Unterarms, der sich dem Hand-
gelenk anschlief3t, bedeckt.

[0024] SchlieBlich werden im Rahmen der Erfindung
unter dem Begriff "Gift- und/oder Schadstoffe" solche
Substanzen verstanden, welche toxische Eigenschaften
aufweisen und welche zu gesundheitlichen bzw. zu
schweren koérperlichen Schaden fiihren kdnnen, wenn
sie von der Haut aufgenommen werden bzw. mit dieser
in Kontakt geraten. Als Beispiele seien chemische
Kampfstoffe, wie z. B, das blasenziehende Lost (Gelb-
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kreuz) und das Nervengift Sarin, erwahnt. Zu den Gift-
bzw. Schadstoffen im Sinne der vorliegenden Erfindung
zahlen aber auch radioaktive, biologische und chemi-
sche Substanzen mit toxischem Potential (z. B. ABC-
Kampfstoffe), aber auch toxische Substanzen, wie sie
beispielsweise in industriellen Produktionsstatten anfal-
len, bzw. Substanzen, welche beispielsweise unkontrol-
liert bei Branden und Umweltkatastrophen entstehen.
Die Gift- bzw. Schadstoffe konnen dabei in fester, flls-
siger und/oder gasformiger Form, z. B. als Aerosol oder
dergleichen, vorliegen.

[0025] Weitere Vorteile, Merkmale, Eigenschaften und
Aspekte der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus
der folgenden Beschreibung von bevorzugten Ausfiih-
rungsformen anhand der Zeichnungen. Es zeigt:

Fig. 1A eine perspektivische Ansicht der Vorder- bzw.
Innenseite des erfindungsgemaflen Hand-
schuhs gemal einer ersten erfindungsgema-
Ren Ausfiihrungsform;

Fig. 1B  eine perspektivische Ansicht der Rick- bzw.
Auflenseite des erfindungsgemaflen Hand-
schuhs gemaR Fig, 1A;

Fig. 2A  eine perspektivische Ansicht einer Vorder-
bzw. Innenseite des erfindungsgemalen
Handschuhs gemafl einer zweiten erfin-
dungsgemafen Ausfiihrungsform;

Fig. 2B  eine perspektivische Ansicht einer Riick- bzw.
AuBenseite des erfindungsgemaflien Hand-
schuhs gemaR Fig. 2A;

Fig. 3A  eine perspektivische Ansicht der Vorder- bzw.
Innenseite des erfindungsgemaflen Hand-
schuhs gemal einer dritten Ausflihrungs-
form; und

Fig. 3B eine perspektivische Ansicht der Rick- bzw.
AuBenseite des erfindungsgemafen Hand-
schuhs gemaR Fig. 3A.

[0026] Inden Figurenwerden fir gleiche oder &hnliche
Teile dieselben Bezugszeichen verwendet, wobei ent-
sprechende Eigenschaften und Vorteile erreicht werden,
auch wenn eine wiederholte Beschreibung aus Verein-
fachungsgriinden weggelassen ist.

[0027] Die Figuren (d. h, Fig. 1A bis 3B) zeigen einen
erfindungemaRen Handschuh 1 zur Bedeckung einer
Handinnenseite, einer HandaufRenseite und von Fingern
mit Schutzfunktion gegeniiber Gift- und/oder Schadstof-
fen. Wie die Fig. 1A bis 3B weiterhin zeigen, weist der
erfindungsgemale Handschuh 1 zwei miteinander ver-
bundene Handschuhabschnitte 2, 3 auf, die aus unter-
schiedlichen Materialien aufgebaut sind. So ist der erste
Handschuhabschnitt 2 aus einem Material auf Polymer-
basis gebildet, welches gegeniber chemischen Gift-
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und/oder Kampfstoffen zumindest im wesentlichen un-
durchlassig ist oder deren Durchtritt zumindest verzdgert
und zumindest im wesentlichen gas- und wasserun-
durchlassig und im allgemeinen auch wasserdampfun-
durchlassig ist. Der zweite Handschuhabschnitt 3 ist aus
einem textilen Flachenfiltermaterial gebildet, das den
Durchtritt von Gift- und/oder Schadstoffen verhindert
oder zumindest verzdgert und zumindest im wesentli-
chen gas- und/oder wasserdampfdurchlassig ist.
[0028] Die Fig. 1A, 2A und 3A zeigen das erfindungs-
gemal bevorzugte Prinzip, daf der erste Handschuhab-
schnitt 2 des Handschuhs 1 nach der Erfindung derart
ausgestaltet ist, dal dieser im Tragezustand des Hand-
schuhs 1 die Handinnenseite und die Innenseite der Fin-
ger zumindest im wesentlichen vollstdndig bedeckt. So-
mit ist erfindungsgeman gewahrleistet, dall der Bereich
der Hand, welcher beispielsweise beim Greifen bzw. An-
fassen von Objekten mit den Gift- bzw. Schadstoffen in
Kontakt gerat, zumindest im wesentlichen vollstandig
von dem ersten Handschuhabschnitt 2 bedeckt ist. Somit
ist der erste Handschuhabschnitt 2 des erfindungsgema-
Ren Handschuhs 1 am vorderen Ende des Handschuhs
1 angeordnet, und zwar besonders bevorzugt an der Vor-
der- bzw. Innenseite des erfindungsgemalen Hand-
schuhs 1. Genauer gesagt, erstreckt sich der erste Hand-
schuhabschnitt 2 im Tragezustand zumindestim wesent-
lichen vollstandig Uber die Handinnenseite bzw, die In-
nenseiten der Finger. Dies ist jedoch nicht zwingend, und
esist gleichermaflen mdglich, nur bestimmte Bereich der
Handinnenflache und der Innenflache der Finger, bei-
spielsweise diejenigen des Zeigefingers und des Dau-
men, mit dem ersten Handschuhabschnitt 2 zu bedek-
ken.

[0029] Was die erste erfindungsgemafRe Ausfih-
rungsform gemal den Fig. 1A bzw. 1B betrifft, so kann
es erfindungsgemal vorgesehen sein, dal} der erste
Handschuhabschnitt 2 im Tragezustand des Hand-
schuhs 1 die freien Enden der Finger Giber den gesamten
Fingerumfang bedeckt. Somit kann der erste Hand-
schuhabschnitt 2 sich sozusagen vollumfénglich tber die
Fingerspitzen der Finger erstrecken bzw. diese um-
schlieen, so dal} gewissermalien eine Bedekkung der
Fingerspitzen nach Art eines Fingerhuts erfolgt. Die Be-
deckung der Fingerspitzen durch den ersten Handschuh-
abschnitt 2 im Tragezustand des Handschuhs 1 flihrt da-
zu, daf} auch die besonders exponierten und damit ge-
fahrdeten Fingerspitzen wirksam vor hochkonzentrier-
ten, insbesondere flissigen Gift- und Schadstoffen ge-
schitzt sind.

[0030] Wie die Fig. 1A und 1B weiterhin zeigen, kann
es erfindungsgemaf auch vorgesehen sein, dal der er-
ste Handschuhabschnitt 2 im Tragezustand des Hand-
schuhs 1 die Finger zu mehr als die Halfte, insbesondere
mehr als zwei Drittel, besonders bevorzugt mehr als drei
Viertel, des Fingerumfangs bedeckt. Hierbei sollte - wie
zuvor angesprochen - gewahrleistet sein, daf die Innen-
flachen der Finger gleichermalen von dem ersten Hand-
schuhabschnitt 2 bedeckt sind. Weiterhin kann es gemaf
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einem weiteren Aspekt dieser Ausfihrungsform vorge-
sehen sein, dald der erste Handschuhabschnitt 2 die
Langsseiten der Finger zumindest im wesentlichen voll-
sténdig bedeckt, wie es auch der Fig. 1B zu enthehmen
ist. Die Bedeckung der Seitenflachen der Finger mitdem
ersten Handschuhabschnitt 2 fiihrt zu dem Vorteil, dal
auch diese Bereiche, welche - vergleichbar zu den Fin-
gerspitzen — in unmittelbarer Nahe zu der eigentlichen
Greifflache der Hand angeordnet sind, gleichermalien
vor hochkonzentrierten bzw, flissigen Gift- bzw, Schad-
stoffen geschutzt werden. Denn bei Bertihrung beispiels-
weise eines kontaminierten Objekts mit der Handinnen-
flache besteht auch eine gewisse Gefahr, dald die Langs-
seiten der Finger mit den Gift- bzw. Schadstoffen in Kon-
takt geraten kdénnen.

[0031] Was die erste Ausflihrungsform gemaf Fig, 1A
und 1B betrifft, so ist der zweite Handschuhabschnitt 3
derart ausgebildet, daft die Riickseiten der Fingerim Tra-
gezustand des Handschuhs 1 von dem zweiten Hand-
schuhabschnitt 3 bedeckt sind. Gemal dieser ersten
Ausfuhrungsform kann sich der zweite Handschuhab-
schnitt 3 somit gewissermallen vom vorderen Ende bis
zum hinteren Ende der Rickseite des erfindungsgema-
3en Handschuhs 1 erstrecken, und zwar vorzugsweise
bis zu den von dem ersten Handschuhabschnitt 2 be-
deckten Fingerspitzen.

[0032] Alternativ — gemaf anderen Ausfiihrungsfor-
men des Handschuhs 1 nach der vorliegenden Erfindung
—kann es erfindungsgemaf auch vorgesehen sein, dal
der erste Handschuhabschnitt 2 im Tragezustand des
Handschuhs 1 die Finger zumindest im wesentlichen
vollstédndig bedeckt, wie es der zweiten Ausfiihrungsform
gemal Fig. 2A bzw. der dritten Ausfiihrungsform geman
Fig. 3A zu entnehmen ist.

[0033] GemalR der zweiten und dritten Ausfiihrungs-
form kann es gleichermalien vorgesehen sein — wie in
Fig. 2B und 3B gezeigt — dal der erste Handschuhab-
schnitt 2 im Tragezustand des Handschuhs 1 zumindest
einen Teil des Handriickens bildet. Hierbei bedeckt der
erste Handschuhabschnitt 2 zumindest einen zu den Fin-
gern benachbarten Bereich des Handrlickens. Mit ande-
ren Worten erstreckt sich gemaR diesen Ausfiihrungs-
formen der erste Handschuhabschnitt 2 gewissermafien
vollstédndig Uber die Handinnenflache, die Finger und
kann sich darlber hinaus auch (vgl. Fig. 3B) uber die
Handknéchel des Handriickens bzw, Uber den gesamten
Handrlcken erstrecken.

[0034] Gemal derinden Fig. 2B bzw. 3B abgebildeten
zweiten bzw. dritten Ausflihrungsform kann der zweite
Handschuhabschnitt 3 derartig konzipiert sein, daf® der
zweite Handschuhabschnitt 3 im Tragezustand des
Handschuhs 1 den Handriicken oder zumindest einen
Teil des Handrlckens bedeckt (Fig. 2B), vorzugsweise
erstreckt sich der zweite Handschuhabschnitt 3 geman
dieser Ausfihrungsform vom hinteren Ende des erfin-
dungsgemafien Handschuhs 1 bis zu den Handkno-
cheln. Sofern der zweite Handschuhabschnitt 3 im Tra-
gezustand des Handschuhs 1 den Handrlcken nur teil-
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weise bedeckt, so ist der zweite Handschuhabschnitt 3
derart angeordnet, dal er vorzugsweise zumindest ei-
nen nicht mit den Fingern benachbarten Bereich des
Handriickens bedeckt.

[0035] Aufgrund der Gas- bzw. Wasserdampfdurch-
I&ssigkeit des zweiten Handschuhabschnitts 3 ist ge-
wabhrleistet, daR der erfindungsgemafie Handschuh 1 —
bei gleichzeitig hohem Schutz gegeniuber Gift- bzw.
Kampfstoffen—insgesamt einen sehr hohen Tragekom-
fort aufweist. Dabei wird die Schutzwirkung nicht wesent-
lich beeintrachtigt, da auch der zweite Handschuhab-
schnitt 3 aufgrund seiner Ausbildung als textiles Flachen-
fillerrnaterial den Durchtritt von Gift- bzw. Schadstoffen
verhindert oder zumindest verzdgert, so daf auch fir
den weniger gefahrdeten Bereich der Hand, insbeson-
dere den Handricken, ein effektiver Schutz gegenlber
Gift- bzw. Schadstoffen vorliegt, insbesondere wenn die-
se in geringeren Konzentrationen bzw. gasférmig vorlie-
gen.

[0036] Die Fig. 1A bis 3B zeigen, daf} der erfindungs-
gemale Handschuh auRerdem einen Schaft fir das
Handgelenk bzw. fiir den sich dem Handgelenk anschlie-
Renden Unterarmabschnitt aufweist, Diesbezlglich
kann der Schaft beispielsweise als Stulpe ausgebildet
sein, die Uber weitere Bekleidungsstlicke, beispielsweise
eine Jacke, gelegt werden kann, so daf} hierdurch eine
kontaminationssicherer Ubergang zwischen Handschuh
1 und dem Ubrigen Bekleidungsstiick geschaffen wird.
Der Schaft befindet sich am hinteren Ende des Hand-
schuhs 1 nach der Erfindung und bildet gewissermalfien
die Offnung zum Einfilhren der Hand in den erfindungs-
gemafen Handschuh 1.

[0037] GemaR einer erfindungsgemal bevorzugten
Ausfiihrungsform ist der Schaft nur von dem zweiten
Handschuhabschnitt 3 gebildet, wie den Fig. 1A bis 3B
entnommen werden kann. Es kann jedoch auch vorge-
sehen sein, dal der Schaft zumindest teilweise durch
den ersten Handschuhabschnitt 2 gebildet ist. In diesem
Fall sollte der erste Handschuhabschnitt 2 im Tragezu-
stand des Handschuhs 1 die Innenflache des Handge-
lenks bzw. des Unterarmabschnitts bedecken und somit
gewissermalien die Innenseite des Schafts bilden. Hier-
durch wird ein weiterer Schutz der besonders kontami-
nationsgefahrdeten Innenflichen gewahrleistet. Der
Schaft kann mit dem Fachmann an sich bekannten Mit-
teln bzw. Einrichtungen modifiziert sein: So kann bei-
spielsweise ein zusatzlich an dem Schaft angebrachter
Reiflverschlu® vorgesehen sein, welcher im geschlos-
senen Zustand den Schaftdurchmesser verringern kann,
so daB dieser enger an dem Handgelenk bzw. dem Un-
terarm anliegt, wodurch die Tragesicherheit vergroRert
wird. Diesbezuglich sollte auch unterhalb des Reilver-
schlusses der entsprechende Handschuhabschnittab-
schnitt 2,3 durchgéngig ausgebildet ist, um die Schutz-
wirkung gegenuber Gift- bzw. Schadstoffen nicht herab-
zusetzen. Weiterhin kann es vorgesehen sein, dal bei-
spielsweise im Bereich des Handgelenks und/oder am
hinteren Ende des Schaftes — beispielsweise und in
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nichtbeschrankender Weise - ein elastisches Mittel, ins-
besondere ein Gummi oder dergleichen, vorgesehen ist,
um den Durchmesser an dieser Stelle zu verringern, so
daR der erfindungsgemafe Handschuh 1 an diesen Be-
reichen besonders dicht am Handgelenk bzw. auf dem
Unterarm anliegt.

[0038] Der erfindungsgemafe Handschuh 1 zeichnet
sich dadurch aus, dal® der erste Handschuhabschnitt 2
und/oder der zweite Handschuhabschnitt 3 jeweils ein-
stlickig ausgebildet sein kdnnen, so dal} der erfindungs-
gemale Handschuh 1 vorzugsweise lediglich aus zwei
Materialstiicken besteht. Dies fihrt zu einem einfachen
Aufbau und damit zu einer deutlichen Kostenreduzierung
hinsichtlich der Herstellung. Dariber hinaus resultiert der
Vorteil, dak der erfindungsgemafie Handschuh 1 nur we-
nige potentielle Durchbruchstellen, wie sie beispielswei-
se durch ein Vernahen von Materialstliicken geschaffen
werden kdnnen, aufweist.

[0039] Wie die Fig. 1A bis 3B weiter zeigen, sind die
Materialstlicke Uber Verbindungen 4 miteinander ver-
bunden. In diesem Zusammenhang kann der erste Hand-
schuhabschnitt 2 und der zweite Handschuhabschnitt 3
in nichtbeschrankender Weise miteinander vernaht, ver-
klebt, verschweil’t und dergleichen sein, wobei auch
mehrere Verbindungsarten gleichzeitig in der Verbin-
dung 4 realisiert sein kénnen (beispielsweise Verndhen
und Verschweil3en). Entscheidend ist, dal® die Verbin-
dungen 4 zumindest im wesentlichen abdichtend ausge-
bildet ist.

[0040] Was das Material des ersten Handschuhab-
schnitts 2 betrifft, so ist dieses im wesentlichen porenfrei
bzw. durchbrechungsfrei bzw, kontinuierlich ausgebil-
det. Aufgrund dieser Eigenschaften ist gewahrleistet,
daR der erste Handschuhabschnitt 2 gegeniiber chemi-
schen Gift- bzw. Kampfstoffen zumindest im wesentli-
chen undurchlassig ist oder deren Durchtritt zumindest
verzogert und zumindest im wesentlichen gas- und was-
serundurchlassig und zumindest im allgemeinen auch
wasserdampfundurchlassig ist, so dal} eine hohe
Schutzwirkung in bezug auf hochkonzentrierte Gift- bzw.
Schadstoffe vorliegt, insbesondere wenn sie in fllissiger
Form auftreten. Mit anderen Worten fungiert der erste
Handschuhabschnitt 2 gewissermalen als Sperrschicht
fur Gift- bzw. Schadstoffe, da diese den ersten Hand-
schuhabschnitt 2 bzw. das Material des ersten Hand-
schuhabschnitts 2 nicht durchdringen kénnen.

[0041] Das Material des ersten Handschuhabschnitts
2 kann mindestens einen Kautschuk, d, h, einen natrli-
chen bzw, synthetischen Kautschuk, insbesondere einen
modifizierten Kautschuk, aufweisen oder hieraus beste-
hen. GemaR einer erfindungsgemaf besonders bevor-
zugten Ausflihrungsform weist das Material des ersten
Handschuhabschnitts 2 Butylkautschuk auf oder besteht
hieraus. Dariiber hinaus kdnnen aber auch Chloropren-
kautschuke, wie Neoprene, oder Fluorkautschuke ein-
gesetzt werden. Weiterhin ist auch die Verwendung von
Fluorelastomeren, wie Viton®, mdglich.

[0042] GemaR einer besonderen Ausfliihrungsform ist
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es mdoglich, zur Ausbildung des ersten Handschuhab-
schnitts 2 zweioder mehrere der vorgenannten Polymere
miteinander zu kombinieren (z. B. Kautschuk einerseits
und Fluorelastomere andererseits), wobei dies bevor-
zugterweise in einer Schichtbauweise erfolgt (d. h, die
einzelnen Schichten bilden einen zusammenhangenden
Verbund, wobei jede Schicht ein von der benachbarten
Schicht jeweils unterschiedliches Polymer umfassen
kann). Zu diesem Zweck kann es beispielsweise vorge-
sehen sein, dal das Material des ersten Handschuhab-
schnitts 2 mehrschichtig, insbesondere mindestens
zweischichtig, vorzugsweise mindestens dreischichtig
("Sandwichaufbau" bzw. "Sandwichbauweise"), aufge-
baut ist, wobei in einer bevorzugten Ausfiihrungsform
mindestens eine Schicht einen gegebenenfalls modifi-
zierten Kautschuk, insbesondere einen gegebenenfalls
modifizierten Butylkautschuk, enthalt oder hieraus be-
steht und mindestens eine andere Schicht, die vorzugs-
weise benachbart zu der kautschukhaltigen Schicht an-
geordnetist, ein Fluorelastomer, wie Viton®, enthalt oder
hieraus besteht.

[0043] Was den ersten Handschuhabschnitt 2 betrifft,
so kann dieser vorzugsweise innenseitig zusatzlich ein
textiles Flachengebilde, insbesondere ein Gewebe, Ge-
wirke, Gestricke, Gelege, Textilverbundstoff, Vlies oder
Nonwoven, aufweisen. Das textile Flachengebilde kann
gegebenenfalls auch aufenseitig angebracht sein. Es
kann sowohl zur Erhéhung des Tragekomforts dienen,
insbesondere sofern es innenseitig angebracht ist, als
auch zu einer zuséatzlichen Verstarkung des ersten Hand-
schuhabschnitts 2 beitragen.

[0044] Weiterhin kann es vorgesehen sein, dal® der
erste Handschuhabschnitt 2 vorzugsweise innenseitig
mit einem den Tragekomfort verbessernden Material,
wie Polyamid bzw. Viskose, beaufschlagt ist. Dies kann
beispielsweise im Rahmen einer Beflockung erfolgen.
Die Beaufschlagung mit den vorgenannten Materialen
flhrt zu einer Erhdhung des Tragekomforts, da einerseits
die Haptik bzw. das Tragegeflihl verbessert ist und an-
dererseits das beaufschlagte Material vorzugsweise Kor-
perschweild aufnehmen kann.

[0045] Was den zweiten Handschuhabschnitt 3 bzw.
das textile Flachenfiltermaterial des zweiten Handschuh-
abschnitts 3 betrifft, so kann dieser bzw, dieses ein tex-
tiles Flachengebilde bzw, ein beliebiges Textilmaterial
aufweisen, welches luftdurchlassig bzw. atmungsaktiv
oder wasserdampfdurchlassig ist. Nichtbeschrankende
Beispiele sind Gewebe, Gewirke, Gestricke, Gelege,
Textilverbundstoffe, Vliese oder Nonwoven. Dabei kann
erfindungsgemal auch ein reversibel dehnfahiges bzw,
ein elastisches textiles Flachengebilde verwendet wer-
den, beispielsweise um die Palt¢form des erfindungsge-
mafRen Handschuhs 1 zu verbessern. Elastische textile
Flachengebilde sind dem Fachmann als solche bekannt.
Insbesondere ist es vorteilhaft, wenn das textile Flachen-
gebilde zu mindestens 5 %, insbesondere zu mindestens
10 %, vorzugsweise zu mindestens 20 %, mindestens in
einer Richtung gedehnt bzw, gestreckt werden kann.
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[0046] Das textile Flachengebilde kann ein Flachen-
gewicht von 25 bis 500 g / m2, insbesondere 50 bis 300
g/ m2, vorzugsweise 75 bis 250 g / m2, aufweisen. Der
Fachmann ist jederzeit in der Lage, die entsprechenden
Flachengewichte an die jeweiligen Anforderungen anzu-
passen.

[0047] Was den zweiten Handschuhabschnitt 3 bzw,
das textile Flachenfiltermaterial des zweiten Handschuh-
abschnitts 3 weiterhin betrifft, so kann dieser bzw, dieses
ein chemische Gifte absorbierendes Adsorbens, insbe-
sondere auf Basis von Aktivkohle, vorzugsweise in Form
von Aktivkohleteilchen und/oder Aktivkohlefasern, um-
fassen. Das Adsorbens ist dabei vorzugsweise an dem
textilen Flachengebilde, insbesondere wie zuvor defi-
niert, insbesondere mittels Verkleben, befestigt. Die Be-
festigung bzw. Fixierung des Gift- bzw. Schadstoffe ab-
sorbierenden Adsorbens vorzugsweise an dem textilen
Flachengebilde erfolgt in einer dem Fachmann an sich
bekannten Art und Weise, beispielsweise durch kontinu-
ierlichen oder vorzugsweise diskontinuierlichen Auftrag
eines Klebstoffs auf das textile Flachengebilde, wobei
anschlieRend das Gift- bzw. Schadstoffe adsorbierende
Material an dem textilen Flachengebilde mittels des Kleb-
stoffs fixiert wird. Verwendbare Klebstoffe sind dem
Fachmann als solche bekannt; so kdnnen beispielsweise
eingedickte Kunststoffdispersionen, Schmelzkleber oder
auch Reaktivklebstoffe, wie insbesondere polyurethan-
basierte Ein- oder Zweikomponentensysteme, so z. B.
maskierte prepolymere Diisocyanate, welche Uber di-
oder polyfunktionelle Amine oder Alkohole vernetzen,
eingesetzt werden. Erfindungsgemaf vorteilhaft sind
solche Kleber, welche im ausgeharteten Zustand at-
mungsaktiv sind, z, B, polyurethanbasierte Klebstoffe.
[0048] Zur Erhéhung des Tragekomforts, insbesonde-
re zur Vermeidung einer Steifigkeit des textilen Flachen-
materials, ist ein diskontinuierlicher, insbesondere ein
punktférmiger Klebstoffauftrag bevorzugt. d. h. das tex-
tile Flachengebilde ist vorteilhafterweise diskontinuier-
lich bzw. punktférmig in einem regelmafigen oder unre-
gelmaRigen Muster bzw. Raster mit dem Gift- bzw.
Schadstoffe adsorbierenden Adsorbens beaufschlagt.
Aufgrund des punktférmigen Auftrags des Klebers wird
die Weichheit, Flexibilitdt bzw. Dehnbarkeit und Luft-
durchlassigkeit des textilen Flachengebildes in einem
hohen Malie erhalten. Fir eine effiziente Adsorptionslei-
stung sind bevorzugt mindestens 50 %, insbesondere
mindestens 60 %, vorzugsweise mindestens 70 % des
textilen Flachengebildes mit dem gift- bzw. Schadstoff
adsorbierenden Adsorbens beaufschlagt. Die Menge an
verwendetem Kleber sollte vorteilhafterweise derart aus-
gewahlt sein, daR das Gift- bzw. Schadstoffe adsorbie-
rende Adsorbens zu mindestens 50 %, insbesondere zu
mindestens 60 %, vorzugsweise zu mindestens 70 %,
fur die adsorbierenden Gift- und Schadstoffe frei zugang-
lichist, d. h. nicht vollstéandig in den Klebstoff eingedriickt
ist bzw. einsinkt.

[0049] Vorzugsweise ist das Gift- und/oder Schadstof-
fe adsorbierende Adsorbens auf der im Tragezustand
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des Handschuhs 1 dem Trager abgewandten Seite des
zweiten Handschuhabschnitts 3 angeordnet. Mit ande-
ren Worten ist das flachige Textilgebilde des zweiten
Handschuhabschnitts 3 vorzugsweise innenseitig ange-
ordnet. Erfindungsgemal ist es jedoch gleichermallen
maoglich, dal® das Gift- und/oder Schadstoffe adsorbie-
rende Adsorbens auf der im Tragezustand des Hand-
schuhs 1 dem Trager zugewandten Seite des zweiten
Handschuhabschnitts 3 angeordnet ist.

[0050] Wasdie vorzugsweise als Gift- bzw. Schadstof-
fe adsorbierendes Adsorbens eingesetzte Aktivkohle an-
belangt, so kann diese beispielsweise aus diskreten Ak-
tivkohleteilchen, vorzugsweise in Kornform ("Kornkoh-
le") oder Kugelform ("Kugelkohle"), bestehen. In diesem
Fall betragt der mittlere Durchmesser der Aktivkohleteil-
chen vorzugsweise weniger als 1,0 mm, insbesondere
weniger als 0,8 mm, bevorzugt weniger als 0,6 mm, be-
tragt jedoch im allgemeinen mindestens 0,1 mm. Gemaf
dieser Ausfuhrungsform sind die Aktivkohleteilchen vor-
teilhafterweise in einer Menge von 5 bis 500 g/m2, ins-
besondere 10 bis 400 g/m2, vorzugsweise 20 bis 300
g/m2, bevorzugt 25 bis 250 g/m2, besonders bevorzugt
50 bis 150 g/m2, ganz besonders bevorzugt 50 bis 100
g/m2, auf das Tragermaterial bzw. das textile Flachen-
gebilde aufgebracht (Beladungsmenge). Geeignete Ak-
tivkohleteilchen weisen insbesondere eine innere Ober-
flache (BET) von mindestens 800 m2/g, insbesondere
von mindestens 900 m2/g, vorzugsweise von mindestens
1,000 m2/g, bevorzugtim Bereich von 800 bis 2.500 m2/g,
auf. Kornkohle, insbesondere Kugelkohle, hat den ent-
scheidenden Vorteil, daR sie enorm abriebfest und sehr
hart ist, was in bezug auf die VerschleiReigenschaften
von groRer Bedeutung ist. Bevorzugterweise betragt der
Berstdruck fiir ein einzelnes Aktivkohleteilchen, insbe-
sondere Aktivkohlekdrnchen bzw. -kligelchen, minde-
stens 5 Newton, insbesondere mindestens 10 Newton,
und kann bis zu 20 Newton erreichen.

[0051] Gemal einer alternativen Ausfihrungsform
kann der zweite Handschuhabschnitt 3 bzw. das textile
Flachengebilde des zweiten Handschuhabschnitts 3 mit
Aktivkohlefasern, insbesondere in Form eines Aktivkoh-
lefaserflachengebildes, versehen oder beaufschlagt
sein. Derartige Aktivkohlefaserflachengebilde kdnnen
beispielsweise ein Flachengewicht von 10 bis 300 g/m2,
insbesondere 20 bis 200 g/m2, vorzugsweise 30 bis 150
g/m2, aufweisen. Bei dem Aktivkohlefaserflachengebilde
kann es sich beispielsweise um ein Aktivkohlefaserge-
webe, -gewirke, -gelege oder -verbundstoff, insbeson-
dere auf Basis von carbonisierter und aktivierter Cellu-
lose bzw. eines carbonisierten und aktivierten Acrylni-
trils, handeln. GemaR einer besonderen Ausfiihrungs-
form kann der zweite Handschuhabschnitt 3 im wesent-
lichen aus dem Gift- bzw.

[0052] Schadstoffe adsorbierenden Material, insbe-
sondere aus den Aktivkohlefasern, vorzugsweise in
Form der vorgenannten textilen Aktivkohlefaserflachen-
gebilde, bestehen.

[0053] Gleichermalen ist es auch mdglich, Aktivkoh-
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leteilchen und Aktivkohlefasem miteinander zu kombi-
nieren. Aktivkohleteilchen haben den Vorteil einer héhe-
ren Adsorptionskapazitat, wahrend Aktivkohlefasern ei-
ne bessere Adsorptionskinetik aufweisen.

[0054] Zur Erhéhung der Adsorptionseffizienz bzw.
Adsorptionsleistung besteht die Méglichkeit, das Adsor-
bens mit mindestens einem Katalysator in einer dem
Fachmann an sich bekannten Artund Weise zu versehen
bzw. zu impragnieren. Erfindungsgeman geeignete Ka-
talysatoren sind beispielsweise Enzyme und/oder Metal-
le, vorzugsweise Kupfer, Silber, Cadmium, Platin, Palla-
dium, Rhodium, Zink und/oder Quecksilber, insbesonde-
re deren lonen und/oder Salze. Die Menge an Katalysa-
tor kann in weiten Bereichen variieren; im allgemeinen
betragt sie 0,05 bis 12 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 10
Gew.-%, besonders bevorzugt 2 bis 8 Gew.-%, bezogen
aufdas Gewicht des Adsorbens. Der zusatzliche Einsatz
eines Katalysators fiihrt zu einer Entlastung der Aktiv-
kohle, so dal diese nicht zu schnell erschopft.

[0055] Die guten Trageeigenschaften des erfindungs-
gemalen Handschuhs 1 werden bei Verwendung eines
Gift- bzw. Schadstoffe adsorbierenden Adsorbens auf
Aktivkohlebasis durch die Puffung der Aktivkohle noch
zusatzlich verbessert, weil die Aktivkohle als Feuchtig-
keits- bzw. Wasserspeicher oder -puffer (z. B. fir Hand-
schweil}) dient. Bei Verwendung beispielsweise von Ak-
tivkohleteilchen in Kornform ("Kornkohle") oder Kugel-
form ("Kugelkohle") kénnen bei einer Auflage beispiels-
weise von bis zu ca. 250 g/m2 oder mehr z. B. bei einem
SchweiBausbruch etwa 40 g/m?2 Feuchtigkeit gespei-
chert werden, die dann wieder nach au3en abgegeben
werden kdnnen.

[0056] Erfindungsgemal kann es zudem vorgesehen
sein, dal das chemische Gifte adsorbierende Adsorbens
aulenseitig mit einem weiteren textilen Flachenmaterial,
insbesondere mit einem Gewebe, Gewirke, Gestricke,
Gelege, Textilverbundstoff, Vlies oder Nonwoven, abge-
deckt ist, um das Adsorbens vor duferen Einwirkungen
zu schiitzen. Sofern ein zusatzlich aufgebrachtes aullen-
seitiges textiles Flachengebilde vorgesehen ist, weist der
zweite Handschuhabschnitt 3 bzw. das textile Flachen-
fltermaterial des zweiten Handschuhabschnitts 3 eine
sogenannte Sandwichstruktur auf.

[0057] Was die Luftdurchlassigkeit des zweiten Hand-
schuhabschnitts 3 betrifft, so sollte diese — gemessen
nach DIN 53887 — mehr als 200 I/m? pro Sekunde, vor-
zugsweise mehr als 300 I/m2 pro Sekunde, bevorzugt
mehr als 400 I/m2 pro Sekunde, besonders bevorzugt
mehr als 600 I/m2 pro Sekunde, ganz besonders bevor-
zugt mehrals 800 I/m2 pro Sekunde, betragen. Eine hohe
Luftdurchlassigkeit ist insbesondere insofern vorteilhaft,
als hierdurch ein hoher Tragekomfort gewahrleistet ist.

[0058] Auch die Wasserdampfdurchlassigkeit des
zweiten Handschuhabschnitts 3 bzw. des textilen
Flachengebildes des zweiten Handschuhabschnitts 3
fuihrt zu einem hohen Tragekomfort in bezug auf den ge-
samten erfindungsgemafen Handschuh 1. Zur Gewahr-
leistung eines hohen Tragekomforts kann der zweite
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Handschuhabschnitt 3 des erfindungsgemafRen Hands-
chuhs 1 bei 25 °C eine Wasserdampfdurchlassigkeit von
mindestens 15 I/m2 pro 24 h, insbesondere 20 I/m2 pro
24 h, vorzugsweise mindestens 25 I/m2 pro 24 h,
besonders bevorzugt mindestens 30 I/m2 pro 24 h oder
sogar mehr, aufweisen (gemessen nach der "Methode
des umgekehrten Bechers" bzw. "Inverted Cup Method"
nach ASTM E 96 und bei 25 °C) (Zu weiteren Einzelheiten
zur Messung der Wasserdampfdurchlassigkeit [Water
Vapour Transmission, WVT] vgl, auch Mc-Cullough et
al. "A comparison of standard methods for measuring
water vapour permeability of fabries" in Meas, Sei. Tech-
nol. [Measurements Science and Technology] 14,
1402-1408, August 2003). Hierdurch wird — wie ge-
schildert - ein besonders hoher Tragekomfort gewahr-
leistet, da Kérperschweil3, insbesondere Handschweil},
effektiv abtransportiert werden kann.

[0059] Zur Gewahrleistung eines hohen Tragekom-
forts kann der zweite Handschuhabschnitt 3 bzw. das
textile Flachengebilde des zweiten Handschuhab-
schnitts 3 zudem einen Wasserdampfdurchgangswider-
stand R4 unter stationaren Bedingungen — gemessen
nach DIN EN 31 092:1993 vom Februar 1994 ("Textilien
—physiologische Wirkungen, Messung des Wéarme- und
Wasserdampfdurchgangswiderstandes unter stationa-
ren Bedingungen (sweating guardedhotplate test)") bzw.
nach gleichlautender internationaler Norm 1SO 11 092
— bei 35 °C von héchstens 20 (m? - Pascal)/Watt, ins-
besondere hdchstens 15 (m?2 Pascal)/Watt, vorzugswei-
se hochstens 10 (m?2 - Pascal)/Watt, besonders bevor-
zugt héchstens 5 (m?2 - Pascal)/Watt, aufweisen.

[0060] Aufgrund der spezifischen Ausbildung des
zweiten Handschuhabschnitts 3 wird somit bei gleichzei-
tig hohem Tragekomfort ein hervorragender Schutz ge-
genuber Gift- und Schadstoffen ermdglicht, da der zweite
Handschuhabschnitt 3 insbesondere den Durchtritt von
gasférmigen Gift- bzw. Schadstoffen verhindert oder zu-
mindest verzogert, so daf’ der erfmdungsgemafie Hand-
schuh 1 als ganzes Uber hervorragende Schutzeigen-
schaften gegenlber den vorgenannten toxischen Sub-
stanzen verflgt.

[0061] So betragt - insbesondere zur Erreichung einer
guten Schutzwirkung gegen Gift- und/oder Schadstoffen
bei gleichzeitig hoher Wasserdampf- und Luftdurchlas-
sigkeit — die Barrierewirkung des erfmdungsgemafRen
Handschuhs 1 gegeniliber chemischen Kampfstoffen,
insbesondere Bis-[2-chlorethyl]sulfid (synonym auch als
Senfgas, Lost oder Gelbkreuz bezeichnet), gemessen
nach CRDEC-SP-84010, Methode 2.2, hdchstens 4 pg
/ cm2 pro 24 h, insbesondere héchstens 3,5 wg / cm2 pro
24 h, vorzugsweise hochstens 3,0 p.g/cm?2 pro 24 h, be-
sonders bevorzugt héchstens 2,5 ng/cm? pro 24 h. Hier-
durch kann ein auRerordentlich hoher Schutz gegenuber
Gift- bzw. Kampfstoffen erreicht werden.

[0062] SchlieRlich kann es vorgesehen sein, dafl® der
erfindungsgemale Handschuh 1 ein AnschluRelement,
insbesondere einen vorzugsweise elastischen Ab-
schluBbund, aufweist. Hierdurch wird ein Verrutschen
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des erfindungsgemafRen Handschuhs 1 vermieden bzw.
ein verbesserter Schutz gegeniiber Gift- bzw. Schadstof-
fen aufgrund des zusatzlichen Abdichteffekts gewahrlei-
stet, Erfindungsgemal kann das Verbindungselement
gleichermalen und in nichtbeschrankender Weise als
Reil- bzw. Klettverschlu® ausgebildet sein, wodurch ei-
ne effektive und sichere Verbindung mit anderen Beklei-
dungsgegenstanden, wie beispielsweise Jacken, Hem-
den und dergleichen, erreicht werden kann. Der erfin-
dungsgemalfe Handschuh 1 kann somit integraler Be-
standteil beispielsweise eines (Granzkdrper-)Schutzan-
zuges sein.

[0063] Die Herstellung des erfindungsgemafen Hand-
schuhs kann in an sich bekannter Weise erfolgen. Diese
ist dem mit der Herstellung von Handschuhen befallten
Fachmann bestens bekannt, so dal} es diesbeziiglich
keiner weiteren Ausfiihrungen bedarf.

[0064] Der erfmdungsgemafie Handschuh weist zahl-
reiche Vorteile auf, von denen rein beispielhaft die vor-
liegenden genannt werden sollen:

* Der erfindungsgemafle Schutzhandschuh weist ei-
ne hervorragende Schutzfunktion gegeniber Gift-
bzw. Kampfstoffen aller Art auf, wobei gleichzeitig
aufgrund der hervorragenden Atmungsaktivitat ein
guter Tragekomfort gewahrleistet ist. So kann auch
unter hoher kérperlicher Belastung Feuchtigkeit, ins-
besondere in Form von Handschweil3, wirksam von
der Hand abgefiihrt werden. Somit bleibt die Haut
auch bei starkerer kérperlicher Belastung angenehm
trocken, so daf} sie insbesondere nicht durchweicht.

¢ Dererfindungsgemafe Handschuh weist speziell an
das Anforderungsprofil angepalte bzw. malge-
schneiderte Schutzeigenschaften auf, so dald insge-
samt eine optimale Schutzleistung bei gleichzeitig
hohem Tragekomfort resultiert, Die gleichzeitige
Realisierung der diametral entgegengesetzten Ei-
genschaften einer hohen Schutzwirkung einerseits
und einer guten Atmungsaktivitdt andererseits wer-
den erfindungsgemaf gerade dadurch erreicht, dal®
der Handschuh zwei unterschiedlich ausgebildete
Handschuhabschnitte mit jeweils speziell an das An-
forderungsprofil angepafiten Schutzeigenschaften
aufweist.

*  Durch die spezielle Ausbildung des gegeniiber che-
mischen Gift- bzw. Kampfstoffen zumindest im we-
sentlichen undurchlassigen bzw. deren Durchtritt zu-
mindest verzégernden Materials des ersten Hand-
schuhabschnitts wird eine besonders hohe Schutz-
wirkung insbesondere gegeniber hochkonzentrier-
ten bzw. flissigen Gift- bzw. Schadstoffen gewahr-
leistet.

e Aufgrund der Gas- bzw. Wasserdampfdurchlassig-
keit und gleichzeitiger Schutzfunktion gegeniber
Gift- bzw. Schadstoffen des zweiten Handschuhab-
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schnitts ist gewahrleistet, dal der erfindungsgema-
Re Handschuh - bei gleichzeitig hohem Schutz ge-
genuber Gift- bzw. Kampfstoffen—insgesamt einen
sehr hohen Tragekomfort aufweist.

Zur Verbesserung der Griffigkeit kann der erste
Handschuhabschnitt zusatzlich auch auRenseitig
mit Noppen und/oder mit einer Oberflachenrauhung
versehen sein, so daf} hierdurch die Griffigkeit des
erfindungsgemafRen Handschuhs signifikant erhoht
werden kann.

Der erfindungsgemafRe Schutzhandschuh besteht
lediglich aus zwei Handschuhabschnitten, so daR
die Anzahl der Verbindungen und somit die Anzahl
der potentiellen Durchbruchstellen reduziert ist.
Durch die geringe Anzahl an Materialstlicken ist
gleichzeitig eine kostenglinstige Herstellung des er-
findungsgemaRen Handschuhs maglich.

Durch die nahtfreie Ausbildung der Handinnenfla-
che, der Innenflachen der Finger sowie der Finger-
spitzen weist der erfindungsgemafie Handschuh im
Griffbereich keine stérenden Nahte und somit eine
hervorragende Taktilitat auf.

Aufgrund der vorgenannten Eigenschaften eignet
sich der erfindungsgemale Handschuh insbeson-
dere fur den militdrischen Einsatz oder den ABC-
Einsatz (z. B. in Form eines Militdrhandschuhs) oder
beispielsweise fir den Dekontaminationseinsatz
bzw. beim Umgang mit hochtoxischen Substanzen
beispielsweise im industriellen Bereich (z. B.in Form
eines Labor- bzw. Arbeitshandschuhs).

Weitere Ausgestaltungen, Abwandlungen und

Variationen der vorliegenden Erfindung sind fur den
Fachmann beim Lesen der Beschreibung ohne weiteres
erkennbar und realisierbar, ohne daR er dabei den Rah-
men der vorliegenden Erfindung verlaft.

Patentanspriiche

1.

Handschuh (1) zur Bedeckung einer Handinnensei-
te, einer HandauRenseite und von Fingern mit
Schutzfunktion gegenlber Gift- und/oder Schadstof-
fen, wobei der Handschuh (1) zwei miteinander ver-
bundene Handschuhabschnitte (2, 3) aufweist, die
aus unterschiedlichen Materialien aufgebaut sind,

wobei der erste Handschuhabschnitt (2) aus einem
Material auf Polymerbasis gebildet ist, das gegen-
Uber chemischen Gift- und/oder Kampfstoffen zu-
mindest im wesentlichen undurchlassig ist oder de-
ren Durchtritt zumindest verzégert und zumindestim
wesentlichen gas- und wasserundurchlassig ist, und
wobei der zweite Handschuhabschnitt (3) aus einem
textilen Flachenfiltermaterial gebildet ist, das den

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

10

Durchtritt von Gift- und/oder Schadstoffen verhindert
oder zumindest verzégert und zumindest im wesent-
lichen gas- und wasserdampfdurchldssig ist.

Handschuh nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der erste Handschuhabschnitt (2) im
Tragezustand des Handschuhs (1) die Handinnen-
seite und die Innenseiten der Finger bedeckt und/
oder daf der erste Handschuhabschnitt (2) im Tra-
gezustand des Handschuhs (1) die freien Enden der
Finger Uber den gesamten Fingerumfang bedeckt
und/oder dal} der erste Handschuhabschnitt (2) im
Tragezustand des Handschuhs (1) die Innenflachen
der Finger bedeckt, vorzugsweise die Finger zu
mehr als die Halfte, insbesondere zu mehr als zwei
Drittel, besonders bevorzugt zu mehr als drei Viertel
des Fingerumfangs bedeckt und/oder die Langssei-
ten der Finger zumindest im wesentlichen vollstan-
dig bedeckt.

Handschuh nach Anspruch 1 und/oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daB der erste Handschuhab-
schnitt (2) im Tragezustand des Handschuhs (1) die
Finger zumindest im wesentlichen vollstdndig be-
deckt und/oder daf} der zweite Handschuhabschnitt
(3) im Tragezustand des Handschuhs (1) die Riick-
seiten der Finger bedeckt.

Handschuh nach einem oder mehreren der voran-
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
daB der erste Handschuhabschnitt (2) im Tragezu-
stand des Handschuhs (1) zumindest einen Teil des
Handriickens, insbesondere zumindest einen zu
den Fingern benachbarten Bereich des Handriik-
kens, bedeckt und/oder da der zweite Handschuh-
abschnitt (3) im Tragezustand des Handschuhs (1)
den Handrilicken bedeckt oder zumindest einen Teil
des Handrlickens, insbesondere zumindest einen
nicht mit den Fingern benachbarten Bereich des
Handriickens, bedeckt.

Handschuh nach einem oder mehreren der voran-
gehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
daB der Handschuh einen Schaft fir das Handge-
lenk und/oder fur den sich dem Handgelenk an-
schlieBenden Unterarmabschnitt aufweist, insbe-
sondere wobei der Schaft nur von dem zweiten
Handschuhabschnitt (3) gebildet ist oder insbeson-
dere wobei der Schaft zumindest teilweise durch den
ersten Handschuhabschnitt (2) gebildet ist, insbe-
sondere wobei der erste Handschuhabschnitt (2) im
Tragezustand des Handschuhs (1) die Innenflache
des Handgelenks und/oder des Unterarmabschnitts
bedeckt.

Handschuh nach einem oder mehreren der voran-
gehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
daR der erste Handschuhabschnitt (2) und/oder der
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zweite Handschuhabschnitt (3) jeweils einstlckig
ausgebildet sind und/oder dald der erste Handschuh-
abschnitt (2) und der zweite Handschuhabschnitt (3)
miteinander vernaht, verklebt und/oder verschweifit
sind und/oder daR der erste Handschuhabschnitt (2)
und der zweite Handschuhabschnitt (3) abdichtend
miteinander verbunden sind.

Handschuh nach einem oder mehreren der voran-
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
daB das Material des ersten Handschuhabschnittes
(2) zumindest im wesentlichen porenfrei und/oder
durchbrechungsfrei und/oder kontinuierlich ausge-
bildetist und/oder daR das Material des ersten Hand-
schuhabschnittes (2) mindestens einen Kautschuk,
insbesondere einen natlirlichen und/oder syntheti-
schen Kautschuk, vorzugsweise einen modifizierten
Kautschuk, vorzugsweise Butylkautschuk, und/oder
ein Fluorelastomer aufweist oder hieraus besteht
und/oder dal® das Material des ersten Handschuh-
abschnittes (2) mehrschichtig, insbesondere minde-
stens zweischichtig, vorzugsweise mindestens drei-
schichtig, aufgebaut ist, insbesondere wobei die be-
nachbarten Schichten jeweils unterschiedliche Po-
lymere umfassen und/oderinsbesondere wobei min-
destens eine Schicht einen gegebenenfalls modifi-
zierten Kautschuk, insbesondere einen gegebenen-
falls modifizierten Butylkautschuk, enthalt oder hier-
aus besteht und mindestens eine andere Schicht,
die vorzugsweise benachbart zu der kautschukhal-
tigen Schicht angeordnetist, ein Fluorelastomer ent-
halt oder hieraus besteht.

Handschuh nach einem oder mehreren der voran-
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
daB der erste Handschuhabschnitt (2), vorzugswei-
se innenseitig, ein textiles Flachengebilde, insbe-
sondere ein Gewebe, Gewirke, Gestricke, Gelege,
Textilverbundstoff, Vlies oder Nonwoven, aufweist
und/oder daR der erste Handschuhabschnitt (2) in-
nenseitig mit einem den Tragekomfort verbessern-
den Material, wie Polyamid und/oder Viskose, be-
aufschlagt ist und/oder daf’ der zweite Handschuh-
abschnitt (3) ein textiles Flachengebilde aufweist,
insbesondere ein Gewebe, Gewirke, Gestricke, Ge-
lege, Textilverbundstoff, Vlies oder Nonwoven, ins-
besondere wobei das textile Flachengebilde ein Fla-
chengewicht von 25 bis 500 g/m2, insbesondere 50
bis 300 g/m2, vorzugsweise 75 bis 250 g/mZ2, auf-
weist.

Handschuh nach einem oder mehreren der voran-
gehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
daB der zweite Handschuhabschnitt (3) ein Gift- und/
oder Schadstoffe adsorbierendes Adsorbens, insbe-
sondere auf Basis von Aktivkohle, vorzugsweise in
Form von Aktivkohleteilchen und/oder Aktivkohlefa-
sern, umfalt, wobei das Adsorbens vorzugsweise
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11

10.

11.

12.

20

an dem textilen Fl&chengebilde, insbesondere mit-
tels Verkleben, befestigt ist.

Handschuh nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Gift- und/oder Schadstoffe ad-
sorbierende Adsorbens diskrete Aktivkohleteilchen,
vorzugsweise in Kornform ("Kornkohle") oder Kugel-
form ("Kugelkohle"), umfafit, insbesondere wobei
der mittlere Durchmesser der Aktivkohleteilchen ins-
besondere < 1,0 mm, vorzugsweise < 0,8 mm, be-
vorzugt < 0,6 mm ist und/oder der mittlere Durch-
messer der Aktivkohleteilchen mindestens 0,1 mm
betrégt und/oder insbesondere wobei die Aktivkoh-
leteilchen in einer Menge von 5 bis 500 g / m2, ins-
besondere 10 bis 400 g/m2, vorzugsweise 20 bis 300
g/m2, bevorzugt 25 bis 250 g/m2, besonders bevor-
zugt 50 bis 150 g/m2, ganz besonders bevorzugt 50
bis 100 g/m2, vorhanden sind und/oder insbesonde-
re wobei die Aktivkohleteilchen eine innere Oberfla-
che (BET) von mindestens 800 m2/ g, insbesondere
von mindestens 900 m2 / g, vorzugsweise von min-
destens 1.000 m?2/ g, bevorzugt im Bereich von 800
bis 2,500 m2 / g, aufweisen und/oder insbesondere
wobei die Aktivkohleteilchen einen Berstdruck je ein-
zelnes Aktivkohleteilchen, insbesondere Aktivkohle-
kérnchen bzw. -kiigelchen, von mindestens 5 New-
ton, insbesondere mindestens 10 Newton, und/oder
bis zu 20 Newton aufweisen.

Handschuh nach Anspruch 9 und/oder 10, dadurch
gekennzeichnet, da das Gift- und/oder Schad-
stoffe adsorbierende Adsorbens Aktivkohlefasern,
insbesondere in Form eines Aktivkohlefaserflachen-
gebildes, umfalt, insbesondere wobei das Aktivkoh-
lefaserflachengebilde ein Flachengewicht von 10 bis
300 g /m2, insbesondere 20 bis 200 g /m2, vorzugs-
weise 30 bis 150 g/m2, aufweist und/oder insbeson-
dere wobei das Aktivkohlefaserflachengebilde ein
Aktivkohlegewebe, -gewirke, -gelege oder -ver-
bundstoff, insbesondere auf Basis von carbonisier-
ter und aktivierter Cellulose und/oder eines carboni-
sierten und aktivierten Acrylnitrils, ist.

Handschuh nach einem oder mehreren der Anspri-
che 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB das
Gift- und/oder Schadstoffe adsorbierende Adsor-
bens diskrete Aktivkohleteilchen und/oder Aktivkoh-
lefasem umfafdt, wobei das Adsorbens mit minde-
stens einem Katalysator impragniert ist, insbeson-
dere wobei der Katalysator ausgewahlt ist aus En-
zymen und/oder Metallen, vorzugsweise Kupfer, Sil-
ber, Cadmium, Platin, Palladium, Rhodium, Zink
und/oder Quecksilber, insbesondere deren lonen
und/oder Salzen, und/oder insbesondere wobei die
Menge an Katalysator 0,05 bis 12 Gew.-%, vorzugs-
weise 1 bis 10 Gew.-%, besonders bevorzugt 2 bis
8 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des Adsorbens,
betragt.
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Fig. 1A Fig. 1B

12



EP 1738 662 A1

Fig. 2A Fig. 2B
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Fig. 3A Fig. 3B
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