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(57)  Offenbart ist eine Lampe 8 mit einem Lampen- Verbindungsmasse 48 fixiert ist, wobei auf dem Abschnitt

gefal 16, das mit einem Abschnitt 58 in einer Aufnahme
44 eines Haltekorpers 4 aufgenommen und mittels einer

58 eine Schutzschicht 60 aufgetragen ist. Des Weiteren
ist ein Verfahren zur Herstellung einer derartigen Lampe
offenbart.
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Beschreibung
Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Lampe gemaR dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 sowie ein Verfahren
zur Herstellung einer derartigen Lampe gemaf dem Pa-
tentanspruch 6.

Stand der Technik

[0002] Einederartige Lampe istzum Beispiel in der EP
1 158 354 A1 offenbart. Diese Lampe ist eine Reflektor-
Hochdruckentladungslampe mit einem Reflektor, der ei-
nen Innenraum begrenzt, und mit einem Entladungsge-
fal aus Quarzglas. Das Entladungsgefald ragt in den In-
nenraum hinein, wobei es mit einem Schaft, einen Hals-
bereich des Reflektors durchsetzt und in diesem Uber
eine Verbindungsmasse fixiertist. Problematisch bei die-
ser Art der Fixierung ist, dass durch die jeweilige chemi-
sche Zusammensetzung der Verbindungsmasse, Aus-
hartungsbedingungen und temperaturabhangige Span-
nungen beim Lampenbetrieb der von der Verbindungs-
masse umgebene Schaft angegriffen wird und Krafte auf
den Schaft ausgelibt werden, die zum Schaftbruch und
damit zum Ausfall der Lampe fiihren kénnen. Daruber
hinaus kénnen durch die Verbindungsmasse im Quarz-
glas scharfe Kerben entstehen, die quasi als Sollbruch-
stellen wirken. Zur Vermeidung derartiger Beschadigun-
gen wird ublicherweise ein Kompromiss zwischen not-
wendigen Haltekraften der Verbindungsmasse und der
Bruchwahrscheinlichkeit des Schaftes angestrebt. Es
hat sich jedoch gezeigt, dass selbst bei minimal erfor-
derlichen Haltekraften zwischen der Verbindungsmasse
und dem Schaft eine deutliche Bruchwahrscheinlichkeit
des Schaftes besteht.

Darstellung der Erfindung

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Lampe sowie ein Verfahren zur Herstellung einer derar-
tigen Lampe zu schaffen, die gegenliber herkémmlichen
Lésungen eine verbesserte Stabilitat aufweist.

[0004] Diese Aufgabe wird hinsichtlich der Lampe
durch die Merkmalskombination des Patentanspruchs 1
und hinsichtlich des Verfahrens durch die Merkmalskom-
bination des Patentanspruchs 6 geldst. Besonders vor-
teilhafte Ausfihrungen der Erfindung sind in den abhéan-
gigen Patentanspriichen beschrieben.

[0005] Dieerfindungsgemafe Lampe hat ein Lampen-
gefaly, das mit einem Abschnitt in einer Aufnahme eines
Haltekorpers aufgenommen und mittels einer Verbin-
dungsmasse fixiertist. ErfindungsgemaR ist auf dem Ab-
schnitt eine Schutzschicht aufgetragen.

[0006] Das erfindungsgemafe Verfahren zur Herstel-
lung einer Lampe weist erfindungsgemaf die Schritte
auf:
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Auftragen einer Schutzschicht auf einen Abschnitt
eines Lampengefalies,

Ausharten der Schutzschicht,

Positionieren des Abschnitts in einer Aufnahme ei-
nes Haltekérpers und

Fixieren des Abschnitts in der Aufnahme mit einer
Verbindungsmasse.

[0007] Die erfindungsgemafe Losung hat den Vorteil,
dass durch die Schutzschicht die Verbindungsmasse
nicht mehr unmittelbar an dem Lampengefal angreift,
so dass durch die Verbindungsmasse keine Beschadi-
gung des Lampengefalies erfolgt und somit die Bruch-
wahrscheinlichkeit des Lampengefalies nicht erhoht ist.
[0008] GemaR einem besonders bevorzugten Ausfih-
rungsbeispiel ist die Schutzschicht eine ausgehartete
Suspension der Verbindungsmasse.

[0009] Vorzugsweise istder Suspension ein Zuschlag-
stoff zur Verbesserung der Viskositat und zur Verminde-
rung der aggressiven Eigenschaften der Verbindungs-
masse beigemischt.

[0010] Beieinem Ausfiuihrungsbeispiel enthalt die Ver-
bindungsmasse Sauereisenzement und als Zuschlag-
stoff Glaskugeln oder Aerosil®.

[0011] Die Schutzschicht weist vorzugsweise eine
Schichtdicke von etwa maximal 1 mm auf. Insbesondere
ist eine Schichtdicke von 0,1 mm vorstellbar.

[0012] Die Aushartung der Suspension kann bei einer
Temperatur von etwa 250°C erfolgen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen
[0013] Nachstehend wird die Erfindung anhand eines

bevorzugten Ausfihrungsbeispiels naher erlautert. Es
zeigen:

Figur 1  eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemafien Lampe und
Figur 2  eine VergroRerung eines Halsbereiches der

Lampe aus Figur 1.
Bevorzugte Ausfiihrung der Erfindung

[0014] Figur 1 zeigt beispielhaft eine schematische
Darstellung einer erfindungsgemafen Reflektorlampe 2
mit einem Reflektor 4, in dessen Innenraum 6 eine einen
Halsbereich des Reflektors 4 durchsetzende Hochdruck-
entladungslampe 8 hineinragt. Der Reflektor 4 istim We-
sentlichen ellipsoidférmig und besteht aus Pressglas, auf
dessen Innenflache 10 eine reflektierende Beschichtung
aufgetragen ist. Der Innenraum 6 ist an seiner Lichtaus-
trittsseite durch eine als Splitterschutz wirkende Scheibe
12 begrenzt, die in eine radiale Erweiterung des Reflek-
tors 4 eingesetzt ist. Die Scheibe 12 besteht aus Glas
und ist Gber einen Klebstoff 14 bspw. aus Silikon mitdem
Reflektor 4 verbunden.

[0015] Die Hochdruckentladungslampe 8 hat ein Ent-
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ladungsgefall 16 aus Quarzglas, welches einen Entla-
dungskolben 18 zur Begrenzung eines Entladungsraums
20 sowie zwei diametral an dem Entladungskolben 18
angeordnete Schafte 22, 24 aufweist. In den Entladungs-
raum 20 ragen zwei Elektroden 26, 28 hinein, die diame-
tral zueinander angeordnet sind und zwischen denen
sich wahrend des Lampenbetriebs eine Gasentladung
ausbildet. Der Entladungsraum 20 ist mit einer ionisier-
baren Fullung gefiillt, die im Wesentlichen aus einem
hochreinen Edelgas besteht. Die Elektroden 26, 28 sind
aus Wolfram und auf bekannte Art und Weise mittels
Dichtungsfolien 30, 32 in den Schaften 22, 24 einge-
schmolzen. Vorzugsweise bestehen die Dichtungsfolien
30, 32 aus Molybdan. An einem von dem Entladungs-
raum 20 abgewandten Endabschnitt der Dichtungsfolien
30, 32 sind Stromzufihrungen 34, 36 angeschweif3t.
Zum Anlegen einer Versorgungsspannung an die Hoch-
druckentladungslampe 8 greift an der gemaf der Ansicht
in Figur 1 linken Stromzufiihrung 34 eine Stromleitung
38 an, die durch eine seitliche Durchfiihrung 40 im Re-
flektor 4 gefuhrt ist. Die gemaR der Ansicht in der Figur
1 dargestellte rechte Stromzufiihrung 36 ist direkt mit ei-
nem Sockel 42 verbunden, der ein freies Ende des Schaf-
tes 24 umgreift, das auRerhalb des Innenraums 6 ange-
ordnet ist.

[0016] Der Halsbereich des Reflektors 4 ist als ein zy-
lindrischer Vorsprung 46 ausgebildet, in dem eine sich
in Richtung weg von dem Innenraum 6 radial erweiternde
Bohrung 44 zur Durchfiihrung des Schaftes 24 ausge-
bildet ist. Die Fixierung der Hochdruckentladungslampe
8 erfolgt Uiber eine Verbindungsmasse 48, die in einen
Ringraum 50 zwischen dem Schaft 24 und einer Innen-
wandung 52 der Bohrung 44 gefiillt ist und ebenfalls ab-
schnittsweise den Sockel 42 umschlief3t, so dass dieser
fest mit dem Schaft 24 verbunden ist. Die Verbindungs-
masse 48 ist ein an sich bekannter keramischer Kitt auf
Silikatbasis oder ein Sauereisenzement und beim Ein-
flllen in den Ringraum 50 bevorzugterweise so zah, das
er nicht in den Innenraum 6 abflieRt. Es ist jedoch auch
maoglich, den Ringraum 50 in Richtung des Innenraumes
6 durch einen in die radiale Erweiterung der Bohrung 44
eingesetzten nicht dargestellten Ring zu begrenzen, so
dass bei reduzierter Zahigkeit verhindert wird, dass die
Verbindungsmasse 48 aus dem Ringraum 50 in den In-
nenraum 6 des Reflektors 4 eindringt.

[0017] Nach der vergréRerten Darstellung des Hals-
bereiches in Figur 2 ist erfindungsgemaf auf einen die
Bohrung 44 durchsetzenden Abschnitt 58 des Schaftes
24 eine Schutzschicht 60 aufgetragen, die sich im We-
sentlichen von einer Schulterflache 56 der Bohrung 44
bis zur Stirnflache 62 des Schaftes 24 erstreckt, die von
dem Sockel 42 abgedeckt ist. Die Schutzschicht 60 be-
wirkt, dass die Verbindungsmasse 48 nicht unmittelbar
an dem Schaft 24 angreift und somit die Verbindungs-
masse 48 keine scharfen Kerben in das Quarzglas des
Abschnittes 58 einbringen kann, wodurch die Stabilitat
der erfindungsgemaflen Reflektorlampe 2 gegeniiber
bekannten Lésungen erhoht ist. Die Schutzschicht 60
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verhindert, dass der Schaft 24 beschadigt wird und des-
sen Bruchwahrscheinlichkeit erhéhtist. Vorzugsweise ist
die Schutzschicht 60 mit einer Schichtdicke von weniger
als 1 mm aufgetragen, wobei die Schichtdicke bevorzug-
terweise 0,1 mm betragt.

[0018] Esistjedoch auch vorstellbar, mehrere Schutz-
schichten 60 Ubereinander, d. h. mehrlagig, auf dem Ab-
schnitt 58 vorzusehen. Selbstverstandlich kann dabei die
Schichtdicke der einzelnen Schutzschichten 58 und de-
ren Zusammensetzung variieren.

[0019] Bei dem dargestellten Ausflihrungsbeispiel ist
die Schutzschicht 60 eine Suspension der Verbindungs-
masse 48, wobei zur Herstellung der Suspension die Ver-
bindungsmasse 48 mit Wasser verdinnt ist. Zur Erho-
hung’ der Viskositat sowie zur Verminderung der aggres-
siven Eigenschaften der Verbindungsmasse kann der
Suspension zumindest ein Zuschlagstoff beigemischt
sein. Mdgliche Zuschlagstoffe sind zum Beispiel hohle
Glaskugeln in einem Pulver, die zum Anmischen von
Leichtspachteln, Klebstoffen und Pressmassen bekannt
sind oder per se bekanntes Aerosil®. Die Zusammen-
setzung der Suspension ist so gewahlt, dass die Schutz-
schicht 60 das Quarzglas im Wesentlichen nicht angreift
und gleichzeitig eine ausreichende Haftung auf dem Ab-
schnitt 58 gegebenist. Dabei hat sich gezeigt, dass durch
die ausgehartete Verbindungsmasse 48 die Schutz-
schicht 50 gegen den Schaft 24 gedriickt wird und somit
die Haftung der Schutzschicht 60 auf dem Abschnitt 58
verbessertist. Eine beispielhafte Zusammensetzung der
Suspension weist 30 % der Verbindungsmasse 48, 50
% Wasser und 20 % eines oder mehrere der Zuschlag-
stoffe auf.

[0020] Zur Herstellung der beispielhaften erfindungs-
gemalen Reflektorlampe 2 wird zunachst die Schutz-
schicht 60 auf den Abschnitt 58 aufgetragen. Anschlie-
Rend wird die Schutzschicht 60 getrocknet, vorzugswei-
se luftgetrocknet, und in einem Ofen bei etwa 250°C zur
Aushértung gebracht. Dann wird die Hochdruckentla-
dungslampe 8 mit ihrem beschichteten Abschnitt 58
durch die Bohrung 44 geflihrt und der Keramikring 54
eingesetzt. AnschlieBend wird der Ringraum 50 zumin-
dest teilweise mit der Verbindungsmasse 48 befiillt, so
dass die Hochdruckentladungslampe 8 zumindestin N&-
he eines hier nicht dargestellten Keramikringes von der
Verbindungsmasse 48 umgeben und somit nach einer
Aushéartung der Verbindungsmasse 48 mit dem Reflektor
4 fest verbunden ist.

[0021] Es sei erwahnt, dass die erfindungsgemalie
Schutzschicht 60 nicht auf die hier beispielhaft beschrie-
bene Suspension der Verbindungsmasse 48 beschrankt
ist, sondern ebenfalls andere Zusammensetzungen bzw.
Materialien zur Herstellung der Schutzschicht 60 moéglich
sind.

[0022] Offenbart ist eine Lampe 8 mit einem Lampen-
gefal 16, das mit einem Abschnitt 58 in einer Aufnahme
44 eines Haltekorpers 4 aufgenommen und mittels einer
Verbindungsmasse 48 fixiertist, wobei auf dem Abschnitt
58 eine Schutzschicht 60 aufgetragen ist. Des Weiteren
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ist ein Verfahren zur Herstellung einer derartigen Lampe
offenbart.

Patentanspriiche 5

1. Lampe mit einem Lampengefal (16), das mit einem
Abschnitt (58) in einer Aufnahme (44) eines Halte-
korpers (4) aufgenommen und mittels einer Verbin-
dungsmasse (48) fixiert ist, dadurch gekennzeich- 70
net, dass auf dem Abschnitt (58) zumindest eine
Schutzschicht (60) aufgebracht ist.

2. Lampe nach Anspruch 1, wobei die Schutzschicht
(60) eine ausgehartete Suspension der Verbin- 15
dungsmasse (48) ist.

3. Lampe nach Anspruch 2, wobei die Suspension ei-
nen Zuschlagstoff zur Verbesserung der Viskositét
enthalt. 20

4. Lampe nach Anspruch 3, wobei die Verbindungs-
masse (48) Sauereisenzement enthalt und der Zu-
schlagstoff Glaskugeln oder Aerosil® aufweist.

25

5. Lampe nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei die Schutzschicht (60) eine Schichtdicke von
etwa maximal 1 mm, vorzugsweise 0,1 mm aufweist.

6. Verfahren zur Herstellung einer Lampe (2) nach ei- 30
nem der vorhergehenden Anspriiche, mitden Schrit-
ten:

- Auftragen einer Schutzschicht (60) auf einen
Abschnitt eines Lampengefalies, 35
- Ausharten der Schutzschicht (60),

- Positionieren des Abschnitts (58) in einer Auf-
nahme (44) eines Haltekoérpers (4) und

- Fixieren des Abschnitts in der Aufnahme (44)

mit einer Verbindungsmasse (48). 40

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei die Schutz-
schicht (60) als Suspension der Verbindungsmasse
(48) aufgetragen wird.

45
8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei die Suspension
bei einer Temperatur von etwa 250°C ausgehartet
wird.
50
55
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